Bostik

P smart adhesives

Yapil
Katalogu

URETTIGIMIZ YENILIKCi YAPISTIRICI TEKNOLOJILER VE MALZEME BiLiMiINDEKIi GELIiSIMIMiz
DAHA SURDURULEBILIR BiR DUNYA iCiN KATKI SAGLAYACAKTIR.







Bostik

smart adhesives

Gururluyuz!

1889 YILINDAN BU YANA,
HER ZAMAN YENILIKCI BIR RUH SERGILEDIK.

BiR ASIRDAN FAZLA BiR SUREDIR, MALZEMELERI BiRBIRINE YAPISTIRMAKTAN COK DAHA FAZLASINI YAPABILEN
AKILLI YAPISTIRICI COZUMLERI YARATTIK.

20. yuzyil boyunca, Bostik 9000’den fazla patent almistir. Ayakkabi tabanindaki bosluklari doldurma yontemini
gelistirerek ise basladik. Su anda 3 ana teknolojide lideriz: Elastik Yapistirma, Basinca Duyarli Hot Melt Yapistiricilar
ve Modifiye Polimer Yapistiricilar. Daha surdurulebilir bir diinya yaratmak icin malzeme biliminde stirekli gelisim

gosteriyoruz.
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Gecmisten gelecege
Bostik

BOSTiIK TARIHCESI .
- 1889 yilinda, Chelsea Massachussets’de BOSTIK Blacking
Co. adiyla kurulmustur.

- 1929 yilinda, USM (United Shoe Machinery) tarafindan
satin alinmis, firma 1950’lere kadar ayakkabi endustrisine
odaklanmis sekilde global skalada gelistirilmis, ardindan
uluslararasi Olcekte yayilmaya ve cesitlilige agirlik
vermistir.

- 1990 yilinda Petrol ve Gaz sirketi TOTAL buUnyesine
katilmis, zaman icinde TOTAL bunyesinde bulunan
yapistirici firmalari ile birlesmesiyle bUylmeye devam
etmis ve dlzenli satin alim politikasi ile BOSTIK sektordeki
lider firmalardan biri haline gelmistir.

- 2001 yilinda Petrolve Gaz sirketi TOTAL Fina ve ELF
Aquatine’in birlesmesiile bu sirketlere ait yapistirici
firmalari olan BOSTIK ve Ato Findley birlesmis, BOSTIK
Findley ortaya cikmistir.

- 2004 yilinda zengin ve koklu gecmisleri olan )
organizasyonlarin birlesmesi sonucu ortaya cikan BOSTIK
FINDLEY, yapistirici pazarinda lider olacak tek marka
olarak yoluna devam etme karari almis ve yeni firma
BOSTIK dogmustur.

- 2015 yilinin Subat ayinda Arkema, Bostik’in satin alimini
gerceklestirmis oldugunu duyurdu.

- 2016 yilinin Aralik ayinda Sizdirmazlik pazarinin Avrupa
lideri olan Den Braven'i bunyesine katan Arkema, Den
Braven'in gelisen pazarlardaki kuvvetli varolusu ile
Bostik’'in glclne gug¢ katmistir.
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Dunya capinda Bostik bilinirliligi
her gecen gun artiyor.
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Bostik buyume stratejisinin temel unsurlarindan biri olan “Klresel Markalasma
Sureci”"nde, dunya capinda gerceklesen ve devam eden pazarlama kampanyalarimiz,
marka farkindaligimizin artmasinda onemli bir rol oynamaktadir.
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BiR ARKEMA SiRKETi OLAN BOSTiK HAKKINDA YAPI

Bostik, endUstriyel Uretim, insaat ve tuketici pazarlarinda Bostik Urunleri, her gin milyonlarca uzman ve

onde gelen kuUreselyapistirici uzmanidir. Bir asirdan fazla profesyonel sirket tarafindan yenileme, insa etme ve

bir sUredir, insanlarin gunluk yasamlarinda karsilastiklari dekorasyon islerinde kullanilmaktadir. Bostik'in yapistirma

glcluklere daha akilli ve uyumlu yenilik¢i yapistirici ve sizdirmazlik cozumleri, yalitim performansini

cozUmleri gelistirmektedir. Besikten mezara, evden ofise, arttirarak, binalari isitmak ve sogutmak icin kullanilan

Bostik akilli yapistiricilari her yerde bulunabilir. Sirket, enerjiyi de minimize eder.

2016 yilinda 1.95 Milyar EURO’luk cirosu ve 6.000 Uygulamalardan bazilari sOyledir: Su yalitim malzemeleri,

calisaniyla 50’den fazla Ulkede faaliyette bulunmaktadir. astarlar, kendiliginden yayilan zemin saplari, tesviye
saplari, Ustun performansl Urudnler, zemin kaplama

Bostik, cesitli segmentlerde lider pozisyonlara sahiptir. yapistiricilari, parke ve fayans grubu yapistiricilari, duvar

- Non-woven tek kullanimlik Urunlerde dunyada bir kaplama ve duvar kagidi yapistiricilari, sabitleme ozelligine

numara, sahip yapistiricilar, mastikler, silikonlar, recineler...

-Yapl onarim ve yapisal uygulamalar alaninda dinyanin

ikinci buyuk sirketi, ENDUSTRI

- TUketici pazari kapsaminda Fransa’da bir numara olmanin  Bostik, asagida belirtilen birbirinden farkli sektorlerdeki

yani sira diger Avrupa ulkelerinde guclu pozisyonlara endustri gruplarinin uzun vadeli is ortagi olmustur:

sahiptir. - KISISEL BAKIM VE HIJYEN: Non-woven bebek bezleri,

iIslak mendiler ve hijyenik pedler.

- AMBALAJ: Sert/esnek ambalajlar, bant ve etiketler.

- TASIMACILIK: Otomotiv, havacilik, marin.

- MONTAUJ: Tekstil, deri, ayakkabi, mobilya ve marangozluk,
yalitimli cam.

TUKETICI

Dunya capinda, 120'yi askin Ulkede 2000’den fazla urun,
tuketici pazarindaki Bostik Urudnlerinin basarisinin en iyi
gostergesidir.

. ASYA / PASIFiK

YAPI Bu Urunler, gunluk hayatta ev dekorasyonu ve
. ENDUSTRI . AMERIKA materyalleriyle ilgili gereksinimleri karsilamaktadir:
HIZLI TUKETIM AVRUPA tamirat, montaj, ev bakimive dekorasyonu, seramik
doseme, zemin kaplamasi, sizdirmazlik, sanat ve el
Dengeli liriin Gelismekte olan sanatlariisleri, hobi aktiviteleri...
portfoyl boélgelerde sabit biliyiime
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Bostik Turkiye
tarihcesi

BOSTiK TURKIYE TARIHCESI

- 2005 yilinda Turkiye pazarina girerek, Cuhadaroglu
Kimya A. Slyive sektore adini veren markasi Cekomastik’i
buUnyesine katmis ve “Cekomastik A.S.” kimligi altinda
yapilanmistir.

- 2008 yilinda Tekfen Holding kurucu ortagi Ali Nihat
Gokyigit'in sahibi oldugu ANG Holding istiraklerinden
Tekbau A.S!yi de bunyesine katarak yapi sektorune yonelik
Urdn gamini daha da zenginlentirmistir.

- 2009 yilinda BOSTIK, Turkiye'deki 2 saygin firmasi olan
Cekomastik A.S. ile Tekbau A.S!yi tek bir yonetim catisi
altinda entegre ederek Turkiye'deki yeni olusumunun
temellerini atmistir.

- 2015 sonu itibariyle, Bostik Turkiye iki firmasini da
Cekomastik Kimya Sanayi ve Ticaret A.S. adi altinda
birlestirerek tek bir firma olarak faaliyetlerine devam
etmektedir.

- 2018 Mart ayinda Bostik TUrkiye Esenyurt fabrikasini
Inegol’e ve merkez ofisini de Mecidiyekdy’e tasimis olup
Temmuz ayinda sirket adini Bostik Kimya San. ve Tic. A.S.
olarak degistirmistir.

AMACLAR VE HEDEFLER

SOz konusu yeni olusumla birlikte, yapi sektdrindeki en
genis tabanli Grun portfoylerinden birisine sahip olmak
amaclanmistir.

Bunun yani sira, otomotiv/marin/yalitimli cam
endustrilerine iliskin “yapistirma ve sizdirmazlik
teknolojileri” alaninda da Bostik’in global cizgisinin ve
misyonunun aynen muhafaza edilmesi hedeflenmistir.

URETIM TESISLERI

Corlu tesisi:

Sektorunde Turkiye'nin en ileri teknolojisine sahip
fabrikalarindan biri olan ve tamami ithal makineler ile
gerceklestirilen ikinci Uretim tesisinin devreye girmesiyle,
yillik 250.000 ton kapasiteye ulasan Corlu’daki modern
tesislerinde Urettigi yuksek nitelikli cimento esasli toz
Urunleri Ustun hizmet anlayisi ile bir araya getirerek
tuketicinin begenisine sunmaktadir.

inegdl tesisi:

Yapistirici ve sizdirmazliklar alaninda bircok ilklere ve
yeniliklere imza atmis olan Cekomastik, jenerik markasini
Bostik’in global know-how'iile butunlestirerek gelistirdigi
yenilikci Urunleri, genis dagitim agi vasitasiyla tuketiciye
ulastirmaktadir.
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Bostik’in surdurulebilir
politikasi

KALITE POLITIKASI

Bostik Grup’un buyuk dnem verdigi ve global liderligi
hedefledigi “is guvenligi ve isci sagligl” standartlarini epatrtion | —
isletmelerimize aynen adapte ederek Bostik'in bu alandaki Frrtifens | | EH8 eEmR R
global seviyesine ulasmak. e | . e 3

Bostik’in “arastirma-gelistirme” ve “inovasyon
(yenilikcilik)” felsefesi uyarinca yeni teknolojiler uretmek
suretiyle rakiplerimizden farklilasmak ve sektorde hep bir
adim dnde olmak.

Kendi kadromuz, bayilerimiz ve potansiyel musterilerimize
yonelik cagdas ve surekli bir egitim konsepti olusturarak
“kalite ve cozum odakli” rekabet ortamiyaratmak.

Urdn ve hizmet kalitesinde kosulsuz ve strekli misteri
memnuniyeti saglamak.

Musteri gereksinimlerine en uygun, fiyat/kalite dengesi
optimum ¢cozUmler Uretmek.

TEST RAPORLARI
SISECAM

ODTU

iTU

SERTIFiKALAR
BS EN ISO 9001
BS EN ISO 14001
OHSAS 18001
TSE BELGELERI
GOST

CE

6 Bostik Yapi Katalogu




CEVRE BIiLINCi

Bostik’in global cevre bilincini ilke edinmek.
Tesislerimizde, cevreye en az zarar veren enerjiyi en
verimli sekilde kullanmak.

Tesislerimizdeki kati ve sivi atiklari ekolojik dengeye zarar
vermeden, ilgilimevzuatlar uyarinca yonetmek.

Enerji tasarruf sistemleri konusunda piyasada etkin rol
oynamak, yeni teknolojiler gelistirerek cevreye ve dogal
yasama katki saglamak.

ARASTIRMA - GELISTIRME

Konusunda deneyimli, uzman muhendis ve teknik
elemanlardan olusan AR-GE departmani, maliyeti ve
cevresel etkileri azaltmanin yani sira, kolay ve guvenli
calismaya oncelik verirken, musterilerimizin urinlerinin
performanslarini ve sureclerin Uretkenligini arttirmaya
yardimci olacak uygun maliyetli Urin cozUmleri
tasarlamaya odaklanmaktadir.

is GUVENLIGI VE iSCi SAGLIGI

Is gUvenligi ve isci sagligi konusunda bireysel bilinci ve
katilimi tesvik edecek egitim konseptini olusturmak ve en
etkin bicimde uygulamak.

Yasal gereklere uyum icerisinde calismak.

Bostik’in global konseptini tiUm isletmelerimize adapte
etmek suretiyle bu alanda uluslararasi standartlara
eriserek sektdorde oncu rol oynamak.

SIRKET KULTURUNE BAGLILIK

Bostik Way'e gore, her Bostik calisani sorumluluk
bilincine sahip olup, bu dogrultuda hareket etmektedir.
Calisanlarimizin eylemleri; meslektaslari, mUsterileri
ve ortaklari s6z konusu oldugunda su alti 6geye
dayanmaktadir:

- BOLDNESS /7 CESARET: Bazilari der ki: Neden? Biz deriz ki:
Neden olmasin?

- OPENNESS / AGIKSOZLULUK: Gorisiiniz dikkate alinir.
Gorusunlz bizim icin muteberdir.

- SUSTAINABILITY / SURDURULEBILIRLIK: Coziimlerimiz
bizden uzun yasayacak sekilde tasarlanmistir.

- TEAM SPIRIT / TAKIM RUHU: Hep beraber daha gucliyuz.
- INTEGRITY / DURUSTLUK: Dogruyu yaptigimiza
inaniyoruz.

- KEEPING OUR COMMITMENT/ SORUMLULUK ALMA:
Verdigimiz sozU tutariz.

ONCELIiGiMiz: INOVASYON

Musteri ve tedarikcilerle suregelen isbirligimiz, pazarin
gereksinim ve beklentilerine yonelik ¢cozUmleri
arttirmaktadir.

Bu strateji, 3 Onemli amacla desteklenmektedir:

- Saglik ve cevre Uzerindeki etkilerin azaltilmasi,

- Islevsel degeriolan yapistiricilar dizayn etmek,

- ilave faydalar saglayan yeni uygulamalar icin yapistiricilar
gelistirmek.
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“Bostik” bir marka olup bu markanin Turkiye'de temsili
ve kullanim hakki Bostik Kimya San. Tic. A.Sye
aittir. Bu katalogda Bostik Kimya San. Tic. A.S. tuzel
kisiliklerinin teskil ettigi olusumun butunu “Bostik”
olarak anilmaktadir. Bostik ayni zamanda bu ticari
olusumun bir markasidir.

Asagida tanimlanan “‘genel hususlar” yalnizca
Turkiye Cumhuriyeti sinirlariicinde gecerlidir.

BOSTIK: Uriinl piyasaya arz eden Bostik Kimya

San. Tic. A.S. tuzelkisiliginin teskil ettigi olusumdur.
UYGULAYICI: Bostik'ten ve / veya bayiden Urunu alip
kullanan kisi, kisilerdir.

BAYi: Bostik'ten Urlni alip Uclincil sahislara satan
ve / veya uygulayan tuzel kisiliktir.

URUN: Bostik'in piyasaya arz ettigi tum mallardir.

1. Bu katologda yer alan tum Urunlerin satisi Bostik
Bayileri araciligi ile gerceklesmektedir.

2. Bu katalogda yer alan bilgiler, Bostik’in uzun
yillar sonucunda edindigi tecrubelere, pratik ve
teorik bilgilere ve ayrica uluslararasi standartlara
gore yaptigi testlerin sonuclarina dayanilarak
hazirlanmistir.

3. Bu katalogda yer alan sarfiyat bilgileri, Bostik'in
uzun yillar sonucunda edindigi tecrlbelere, pratik
ve teorik bilgilere dayanilarak olusturulmus, tavsiye
edilen yaklasik degerlerdir. Uygulama yapilacak

alt zeminin karakteristik dzelliklerine (emiciligine,
duzgunlugune, astarlanmasina vb), hava sartlarina
ve uygulayici yetkinligine bagli olarak sarfiyat
miktarlarinda degiskenlikler olabilir. Bundan dolayi
uygulama oncesinde sarfiyat kontrollU numune
uygulamasi yapilmalidir.

4. Bostik sadece Urunun kalitesinden sorumlu olup;
her zaman hatasiz ve ayni kalitede Urin sunmayi
taahhut eder. Uygulanan Urldnun ve / veya yapilan
islerin nihai sonuclariyla ilgili Bostik’in hicbir
garantisi soz konusu degildir. Bostik drunlerinin,
nerede ve / veya nasil kullanilacagina iliskin sadece
Onerilerde bulunabilir. Kullanim olasiliklarinin
coklugu ve urunlerin kontrolUmuz altinda olmayan
depolama ve islem kosullari nedeniyle mumkuin
degildir. Gerekli hallerde kullanici kendi testlerini
yapmalidir. Urldnlerin hatall kullanilmasi durumunda
Bostik sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak
uygulama oncesinde isbu katalogda yer alan teknik
sayfalar incelenmelidir.
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» Genel Hususlar

5. Urlnlerin dogru ve basarili bir sekilde
uygulanip, ongorulen gerekli performansin elde
edilmesi kullanicinin yukumlulugunde olup,
Bostik’in kontroll ve sorumlulugu disindadir.
Urdnun, genelinsaat yapim kurallari cercevesi

ve bu katalogda yer alan, nerede ve / veya nasil
kullanilacagina iliskin oneriler disinda ve / veya
hatali kullanilmasi durumunda ve / veya dis
etkenlere bagli olusabilecek sonuclardan Bostik
sorumlu tutulamaz. Kullanicr uygulama oncesinde
satin aldigi veya alacagi Urdnlerin kendi amacina
ve / veya detayina uygun olup olmadigini kontrol
etmekten sorumludur. Uygulama dncesinde ve /
veya sonrasinda daha fazla bilgi destegi icin Bostik’e
danisiniz.

6. Genelinsaat yapim kurallari ve glvenlik onlemleri
geregince, uygulama esnasinda, Is ve Isci Sagligi
Kurallari‘na uygun is elbisesi, koruyucu eldiven,
gozluk maske, emniyet kemerivb. is ve cevre
guvenligiicin gerekli tum araclarin kullanilmasi

ve gerekli tedbirlerin alinmasi kullanicinin
sorumlulugundadir. Kurumus malzemelerin tahris
edici etkilerinden dolayi Urunlerin cilt ve goze
dogrudan temasindan kacinilmali; temas etmesi
halinde ise hemen bol su ve sabun ile yikanip acilen
en yakin doktora muracaat edilmelidir. Uygulama
yapilan alanlara yiyecek ve icecek sokulmamall,
arunler yutulmamalidir. TUm Urunler cocuklarin
erisemeyecegiyerlerde saklanmaldir. Alerjik
durumlara bagli olarak beklenmeyen bir yan etki
ile karsilasilmasi durumunda derhal en yakin saglik
kurulusuna basvurulmauldir.

7. Genelinsaat yapim kurallari ve guvenlik onlemleri
geregince, Urunlerin guvenligiyle ilgili hususlarda,
bu bilgileriiceren UrlUne ait malzeme guvenlik bilgi
formuna (GBF-SDS) basvurulmalidir.

8. isbu katalog, yenisi olusturulana kadar gecerli
olup; bundan onceki tum kataloglari, aciklamalari
ve etiket bilgilerini hUkUmsuz kilar. Bostik teknolojik
gelismeler dogrultusunda urunlerde degisiklik
yapma hakkini sakli tutar.

9. Bostik teknolojik gelismeler dogrultusunda
urunlerinde degisiklik yapma hakkini sakl tutar.
Bostik yazi ve rakamlardaki tipografik hatalardan
sorumlu degildir.
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Pictogramlar

Karisim Suyu Orani
(Orn. 5Lt.)

Dokerek Kullaniniz

"y

Mala ile Uygulayiniz

Kullanima Hazirdir

(Su ilave Etmeyiniz)

Sivi Kivamui Urtnleri
Karistirmaya Yonelik
Dizayn Edilmis Karistirici
ile Karistiriniz

Kapta Kuruma Suresi
(Orn. 30 Dak.)

2 Komponentlidir

Macun Ve Pasta Kivamli
Urlnleri Karistirmaya
Yonelik Dizayn Edilmis
Karistirici ile Karistiriniz

BE G

ideal Uygulama Kalinlig
(Orn. Max. 10 mm)

3 Komponentlidir

Epoksi Ve Recine Kivamli
Urlnleri Karistirmaya
Yonelik Dizayn Edilmis
Karistirici ile Karistiriniz

.
y

Dis Etkenlerden
Koruyunuz

(Uzeri Koruma Altina Alinmalidir,
Kaplanmalidir.)

Karistirma Suresi
(Orn. 5 Dak.)

Harc KivamU Urinleri
Karistirmaya Yonelik
Dizayn Edilmis Karistirici
ile Karistiriniz

Dis Etkenlere
Dayaniklidir

Kullanmadan Once
Karistiriniz

PoLiUretan. Kopuk
Tabancasi Ile Uygulayiniz

Beton Mikseri Kullaniniz

Firca ile Uygulayiniz

Urlne Uygun Kartus
Tabancasi Ile Uygulayiniz

Perdah Makinasi
Kullaniniz

Mala ile Uygulayiniz

Sadece ic Mekanlarda
Kullanima Uygundur

Siva Makinasi ile
Uygulayiniz

Rulo ile Uygulayiniz

Sadece Dis Mekanlarda
Kullanima Uygundur

ilk Kuruma Suresi
(Orn. 2 Saat)

Eldiven ile Uygulayiniz

Hem ic Hem Dis
Mekanlarda Kullanima
Uygundur

[d [ d R B E

Hem Pozitif Hem
Negatif Taraftan
Kullanima Uygundur

PuskUrterek Uygulayiniz

Sonraki Asama Oncesinde
Bekleme Suresi
(Orn.1Glin)

Sadece Pozitif Taraftan
Kullanima Uygundur

Kaucuk Mala ile Uygulayiniz

Trafige Acilma Suresi
(Orn. 2 Gun)

MS Polimer Bazlidir

(Solvent, izosiyonat ve
BitUm icermez)
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Uriin Gruplari

SU YALITIMI
ZEMIiN HAZIRLIGI

SERAMIK YAPISTIRICILARI

HALI & PVC YAPISTIRICILARI
AHSAP YAPISTIRICILARI
DEKORASYON

TEKNiK HARG VE KIMYASALLAR
ISI YALITIMI

SIZDIRMAZLIKLAR
YAPISTIRICILAR

13
65
81
29
109
119
125
161
183
213
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MS POLIMER ESASLILAR
AquaBlocker
AquaBlocker Liquid
RenoGrund PU Rapid
CIMENTO ESASLILAR
CemenTech C1
CemenTech C1Duo
CemenTech Sulfat
CemenTech C2 Combi
CemenTech C2
CemenTech C2 Extra
CemenTech C2 UV
CemenTech C2 Duo
CemenTech X
KATKILAR

BoscoMix P152

PU ESASLILAR
BoscoPur UniSeal
BoscoPur PowerFiber
BoscoPur Fabric
BoscoPurTop - HT
BoscoPur PurPrimer 1C
BoscoPur EpoPrimer 2C
BoscoPur GreenSeal
BoscoPur BitumFlex
AquaRoll PU Mono
AquaRoll PU Prim - PP
AquaRoll PU Prim - MP
AKRILIK ESASLILAR
AquaRoll Easy - UV
AgquaRoll Saniter
BITUM ESASLILAR
AquaRoll BT Flex
AquaRoll BC2 Performa
AquaRoll BC2

AquaRoll BituCoat 32
TAMAMLAYICI URUNLER
FlexBand MonoFlex
FlexBand L

FlexBand V

FlexBand H

FlexBand 90

FlexBand 270

FlexBand DL140 / DL 240
FlexBand Butil
SwellTape

Swell_PolyTape

MS Polimer Hibrid Kaplama
MS Polimer Hibrid Kaplama
MS Polimer Hibrid Kaplama Astari

TK Su Yalitim Harcl

1K Kristalize Su Yalitim Harci

Sulfata Dayanikli Su Yalitim Harci

2KYari Esnek Su Yalitim Harci

2K Esnek Su Yalitim Harci

2K Ekstra Esnek Su Yalitim Harci

2K UV Dayanimli Ekstra Esnek Su Yalitim Harci
2K Kristalize Su Yalitim Harci

Su Tikacl

Kristalize Katki

PU Esasli Su Yalitim Malzemesi

PU Esasli Su Yalitim Kaplamasi

Tekstil Donatisi

PU Esasli Son Kat Kaplama Malzemesi

PU Esasli Astar - Emici Yuzeyler Icin )
Epoksi Esasli Astar - Emici Olmayan YUuzeyler Icin
Yeni Nesil PU Esasli Su Yalitim Malzemesi

PU - BitUm Esasli Su Yalitim Malzemesi

PU Esasli Su Yalitim Kaplamasi

PU Esasli Astar - Emici Yuzeyler Icin )

PU Esasli Astar - Emici Olmayan Yuzeyler Icin

UV Dayanimli Likit Membran
Likit Membran

IK Bitumlu Esnek Kaplama

2K Kaucuk Bitum Esasli Elyafli Kalin Kaplama
2K Elastik Bitumlu Kalin Kaplama

2K Bitumlu Kaplama

TPE Esasli Elastik Dilatasyon Bandi
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Elastik Boru Manseti

Elastik Manset
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Polimer Esasli Su Tutucu Sisen Bant
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SU YALITIMINDA BENZERSIZ TEKNOLOJIi
“AQUABLOCKER”

- Solventicermez.

- Bitum icermez.

- Silikon icermez.

- YUksek elastikiyet Ozelligine sahiptir.

- Iscilikten tasarruf saglar. ( Bostik

- Rulo ile rahatca surulebilir. b

- 5 mm’ye kadar catlak
kopruleme ozelligi vardir.

- DUsuk sarfiyatldir.

- TUm zeminlere tutunabilir.

- Hava sartlarindan etkilenmez.

- UV dayanimudir.

- Zemine direkt tutunabilme
Ozelligine sahiptir.

- 2 kat halinde uygulanir.

- Kullanima hazirdir.

- Cabuk kurur.

- Kisa zamanda sertlesir.

- Kokusuzdur.

CWRRT
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URUNLER AquaBlocker AquaBlocker Liquid
TANIM MS Polimer Hibrid Kaplama MS Polimer Hibrid Kaplama
- icve dis mekéanlarda, -icve dis mekéanlarda,
- DUsey uygulamalarda, - Yatay uygulamalarda,
- Duvarlarda, - Temellerde, bodrum katlarinda, toprak altindaki
- Temellerde, bodrum katlarinda, toprak altindaki yapilarda,
yapilarda, - Balkon ve teraslarda,
- Islak hacimlerde. - Islak hacimlerde.
KULLANILDIGI
YERLER
- Hava sartlarina karsi mukavimdir, - Hava sartlarina karsi mukavimdir,
- Her turlu ylzeye mukemmelyapisir, - Her turlu ylizeye mukemmel yapisir,
- MlUkemmel yapisma mukavemetine sahiptir, - MlUkemmel yapisma mukavemetine sahiptir,
- Ustun catlak kopruleme kabiliyetine sahiptir, - Ustun catlak kopruleme kabiliyetine sahiptir,
- UVisinlarina dayaniklidir. - UVisinlarina dayaniklidir.
OZELLIKLER
RENK AcIk Gri Acik Gri
& -
.é EX?_LlJI\I"ALT‘}?BILIR Max.2 mm Max 2 mm
L
>
X
Z | ik
ﬁ KURUMA 4 Saat 4 Saat
’_
SON
KURUMA 24 Saat 24 Saat
SARFIYAT 1,5-1,8kg/m* /mm 1,5-1,8kg/m? /mm
AMBALAJ TKg'lik Teneke ve 14 Kg'lik Plastik Kova 14 Kg'lik Plastik Kova

(7 Kg x 2 adet aliminyum ambalajda)

(7 Kg x 2 adet aliminyum ambalajda)

Bostik Yapi Katalogu
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AquaBlocker & AquaBlocker Liquid

MS Polimer Hibrid Kaplama

URUN TANIMI

Aqua Blocker® solventsiz, su katilmamis, bitum icermeyen,
kuruduktan sonra buzlisme ve cokme yapmayan ve DIN
18195’e gore binalarda kullanima uygun olan bir su yalitim
malzemesidir.

Aqua Blocker® Liquid ise, yatay yuzeylerde kullanilan,
kendinden yayilma ozelligine sahip bir sizdirmazlik
malzemesidir.

Tamamen kurlendikten sonra, malzeme su gecirmez olup,
maksimum 5 mm’ye kadar olan catlaklari onarmaktadir.
Ayrica, betona karsi agresif olan dogal yeralti sularina karsi da
dayaniklidir.

OZELLIKLER

SMP teknolojisine gore Uretilen Aqua Blocker, UV dayanikli
olup, geleneksel kalin uygulamali bitimld kaplamanin
guUvenilir catlak ortme ve su gecirimsizlik performansiile
bitumlu emiulsiyon uygulamasinin kolayliginin bir bilesimidir.
Solvent, su ve bitim icermeyen Aqua Blocker, +5°ila

+35° arasindaki sicakliklarda hafif nemli ylzeylere cok iyi
yapismaktadir. Ozel Rulo (kisa killi velur rulo) yardimiyla iki kez
uygulanir.

Aqgua Blocker®, ilgili kuruluslar tarafindan, DIN 18195 4., 5.
ve 6. Bolum’e gore, mastiklericin Yapi Urunleri A Listesi
2.Bolum, 112 (abP) maddesi uyarinca 06/2006 tarihli
saylda «Prifgrundsatze fur Bauwerksabdichtungen mit
Flussigkunststoffen»e (sivi plastik kullanilan yapilarda

su gecirmez mastiklerin genel test proseddurlerine) gore
belgelendirilmistir.

Uygulama alani - Binalarin su gecgirimsizligi:

DIN 18195 standardina gore, bodrum katlari, yeraltinda
bolimleri bulunmayan yapilar, temeller, zemin plakalari,
baglantiyerleri, baca kovanlari gibi toprakla temas eden yapi
elemanlarinin zemin nemine, durgun suya, basing¢siz suya

ve birikmis sizinti sularina karsi uzun sureli korunmasiicin
kullanitmaktadir.

Dikey ylizeyler: Tiksotropik Aqua Blocker®, harc, beton ve
gecirimsiz betondan yapilma bodrum kat istinat duvarlari gibi
dikey yuzeylerin yalitimislemleriicin kullanilir.

Yatay ylizeyler: Aqua Blocker® Liquid, temeller ve zemin
plakalari gibiyatay yuzeylerin yalitilmasina ilaveten, ticari
alanlarda buhar sizdirmazlik Grunu olarak, balkon ve teraslarda
sap altinda uygulanarak seramik ve zemin kaplamasiile
kombine kullanilir. Bu Urlin ayrica, ticari endustriyel alanlarda
oturma ve genlesme derzlerinin doldurulmasiicin de
uygundur.

Prefabrik beton kisimlar: .

Aqua Blocker®, ilgili kuruluslar tarafindan, Yapi Urlinleri A
Listesi, 2. Bolum, madde 1.4 (abP)'ye gdre, su gecirmeye karsi
ylksek dayanimli betondan yapilmis olan disaridan, serit
seklinde kullanima uygun sizdirmazlik Urinud olarak, basingli
ve basingsiz suile zemin nemine karsi kullanilmak tzere
belgelendirilmistir.

Yiizeyler: Harc (DIN 1035 1. Kisim, Bolum 1-11'e gore), gozenekli
beton/bloklar, kirec-kumtasi/bloklar, prefabrik beton kisimlar
ve su gecgirmez beton.

Yizeyin hazilanmasi:

Mineral ylzey sert, saglam ve duz olmali; yuzeyde cakillarin
olusturdugu cikintilar, oyuklar ya da acilmis catlaklar veya
cizikler bulunmamalidir. Kaplanacak olan ylzeyde, yag,

kalip yagi, toz kalintilari, cUruflu tabakalar ve diger ayirici
katmanlar olmamalidir. Harcli yUzeylerdeki derzler iyice
doldurulmali, kenarlar ve dolgular (en az 4cm uzunlugunda)
yuvarlatilmalidir. Bazi yerleriacilmis olan ve Uzerinde oyuklar
bulunan duzensiz harcli yuzeylerle birlikte ufalanan kisimlar
ve kusurlu yerler buamacicin 6zel olarak uretilmis Bostik
tamir harclariile uygulanmadan once doldurulmali ve
duzlestirilmelidir. Sizdirmazlik islemlerine baslamadan en az
24 saat Once, polimer takviyeli Bostik tamir harclari kullanarak

duvarda/taban bolgede girintiler aciniz.
s p _/
x k3 B
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TEKNIK VERILER

Renk Acik gri
Uygulanabilir kalinlik (mm) Max 2
Catlak onarma Max 5 mm

(Bostik FlexMesh file destegi olmadan) | Katbasinamin.Tmm (2katuyg.)

Kopmada uzama

(28 giin, 23 °C, 50% bagil nem) >%700

Shore A (28 glin, 23 °C, 50% bagilnem) | ~30

Tam kuruma suresi (saat) ~24

Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasl|

Uygulama sirasinda AquaBlocker

(e} H o]
malzeme sicakligi +15°C ile +25°C arasi

Sertlesen kaplamanin dayanimi -25°C ile +80°C arasl

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

Negatif basin¢ altindaki yeralti suyuna karsi, su gecirmez
Bostik CemenTech C1Duo kullanarak, dis duvarin tGzerine
beton temelaltligin 6n kenarindan 30cm yUkseklige kadar iki
kat yuzey sizdirmazlik Grinunu ara vermeden uygulayin. Aqua
Blocker® / Aqua Blocker® Liquid astar gerektirmeksizin hafif
nemliylzeylerin Uzerine uygulanabilmektedir. Duragan sudan
kacininiz.

UYGULAMA

Yapi bolumlerinin ya da ortamin sicakligi +5°C’nin altindaysa
Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid ile islem yapmayiniz.
Aqua Blocker® kullanima hazir bir Grindur ve ambalajindan
cikarilip dogrudan kullanilabilir. Ozel Rulo (kisa killi velor

rulo) kullanilarak duz bir sekilde ve ara vermeden iki kat
uygulanmalidir. Aqua Blocker® Liquid, aluminyum ambalajdan
dogrudan yuzeye dokulur ve bir disli mala ile (PUtz TL/Pajarito
93) yayilir. Tim ylzeyin Gzerine duz bir sekilde iki kat uygulanir.
Mm basina yaklasik 1,5 kg/m? kat kalinligi gerekmektedir. Ikinci
katiuygulamadan once ilk katin kurumasini bekleyin. Ortam
sicakligiile yuzeyin sicakligi +5°C ile +35°C arasinda olmalidir.
Bostik FlexMesh file destegini tim yuzeyin Uzerine yetecek
sekilde Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid Urinunun itk
katina bastirin.

Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid insaat derzlerinin
sizdirmazligiicin kullanima uygun degildir. Uygulama sirasinda
malzemenin sicakligr +15°C ile +25°C arasinda olmalidir.

J
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Sonraki asamalar icin faydali bilgiler:

Diger calismalara gecmeden 6nce, Aqua Blocker® / Aqua
Blocker® Liquid Graninun tamamen (+20°C’'de / %50 bagil
nemde yaklasik 24 saat) kurumasini bekleyin. Urin tam
yUkleme kapasitesine ulastiginda, uygun koruyucu, drenaj

ya da sizdirmazlik plakalari kullanarak DIN 18195’e uygun
bicimde korunmalidir. Bu asamada tek nokta ve linear yuk
konsantrasyonlarindan kacinilmalidir. Plakalar Aqua Blocker®
kullanarak sabitlenebilir.

Uygulama alani - Cati sizdirmazligi:

Baca baglantiyerlerinin, ayri catiisikliklarinin, dtz catilardaki
kenar ve kdse yerlerinin, yagmur suyu oluklarinin, cati baglanti
yerlerinin tamir ve sizdirmazlik islerinde ve yatay yuzeylerde
kullanitir.

Kiiclk alanlarin tamiri:

Mesela, klicuk ylzey tamirleri, bahce barakalarinin kicuk
catilari Uzerindeki maksimum 1Tmm genislikteki catlaklarile
mevcut ¢ati sizdirmazlik malzemesinin kismi hasarlarini ve
daha once belirtilen uygulamalari kapsamaktadir.

Yuzey saglam olmali, yuk tasima kabiliyeti bulunmali ve
ayrilmis tabakalar barindirmamalidir. Genelde cati bolgesinde
bulunan, eskimis, siki bir sekilde yerlestirilmis, arduvaz tasli
bitumlu plakalar/ cakil taslariyla kaplanmis bitumlu plakalar,
eskimis PVC plakalari, beton ve ahsap gibi genellikle catida
gorulen yuzeyler Aqua Blocker® ile tamir edilebilir.
PIB-/EPDM-plakalarinin Gzerine yapismasini test etmekicin
uygulama oncesinde yapisma testi yapmaniz tavsiye edilir.
Eski, gevsek plakalaritamamen cikarin. Aqua Blocker®'r iki
kez uyguladiktan sonra minimum 2mm kalinliginda olusan
tabakayl muhafaza edin. Nemli ylzeyler (negatif taraftan
nufus eden nemden de kaynaklanmaktadir) kabarciklara
neden olabilir.

Beton yilizeylerin ylizey restorasyonu:

Mineral yuzey sert, saglam ve duz olmali; yUzeyde cakillarin
olusturdugu cikintilar, oyuklar ya da acilmis catlaklar veya
cizikler bulunmamalidir. Kaplanacak olan yuzeyde, yag, kalip
yadi, toz kalintilari, ciruflu tabakalar ve diger ayirici katmanlar
olmamalidir. Ufalanan kisimlar ve kusurlu yerler Bostik tamir
harclariile uygulanmadan 6nce doldurulup duzeltilmeli.

Kuru betonun gdzeneklerinin, astar kati gorevi goren Bostik
Renogrund PU ile doldurulmasi tavsiye edilir. Aqua Blocker®
/ Aqua Blocker® Liquid uygulanmadan once astar tamamen
kuru olmalidir (+20°C’de / %50 bagil hava neminde yaklasik

8 saat). Astarlamadan sonra, 36 saaticinde ilk kat Aqua
Blocker® / Aqua Blocker® Liquid uygulanir. ILk kat Uzerinde
yurunebilecek hale geldigi zaman ikinci kat uygulanabilir.
Minimum kat kalinligi 2 mm olmaulidir.

Ylzey 25 m*den blUyukse, Bostik FlexMesh file destegini, ters
donmus kenarlar ve baglanti yerleri de dahil olmak Uzere ilk
katinicine yedirerek tim ylzeye uygulayin. Kat kalinligi en az
2,5 mm olmalidir (file dahil).

Eski ylizeylerin ylizey restorasyonu:

Yuzey sert, saglam olmali ve ayirici katmanlar
barindirmamalidir. Temizlendikten sonra, arduvaz tasli veya
cakil tasi barindiran eskimis, siki bir sekilde yerlestirilmis
bitum plakalar gibi genelde catida gorllen yuzeyler ve
eskitilmis PVC plakalari Aqua Blocker® ile tamir edilebilir.
Bostik Renogrund PU astarin kuru yuzeye uygulanmasi tavsiye
edilir. Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid uygulanmadan
once astar klrlenmelidir (+20°C’de / %50 bagil hava neminde
yaklasik 8 saat). Astarlamadan sonra, 36 saaticinde ilk kat
Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid uygulanir. Bostik
FlexMesh file destegini, ters donmus kenarlar ve baglanti
yerleride dahil olmak Uzereilk katin icine yedirerek tim
ylzeye uygulayin. Ilk kat Gzerinde yUrunebilecek hale

geldigi zaman ikinci kat uygulanabilir. Kat kalinligi en az

2,5 mm olmalidir (file dahil). Bu yontem kullanilarak 4 mm
genisligindeki catlaklar onarilabilir. Zimparalanmis bitumlu
plakalari onarmak icin, ince bir kat daha Aqua Blocker® / Aqua
Blocker® Liquid uygulanmasi gerekmektedir. Bu kat ¢akil
taslariyla tamamen kaplanmalidir.

Garajlar ve otoparklarin yeniden diizenlenmesi:

Uygun yuzeyler OSB plakalar, ekli kaplamalar ve arduvaz

tasli bitumlU plakalar/cakil tasiyla kaplanmis bitimlu
plakalardir. YUzey sert, saglam olmali ve ayirici katmanlar
barindirmamalidir. Bostik Renogrund PU astarin kuru yluzeye
uygulanmasi tavsiye edilir. Aqua Blocker® / Aqua Blocker®
Liquid uygulanmadan once astar kirlenmelidir (+20°C’'de /
%50 bagil hava neminde yaklasik 8 saat). Astarlamadan sonra,
36 saaticinde ilk kat Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid
uygulanir. Ilk kat Gzerinde yUrlnebilecek hale geldigi zaman
ikinci kat uygulanabilir. Arduvaz tasli bitimlu plakalarin/

cakil tasiyla kaplanmis bitumlu plakalarin Ust Uste gelen
kisimlari minimum 2 mm kat kalinligi muhafaza edilerek
astarlanmatidir.

OSB plakalar ve zivana kinisli cilasiz kaplamalar s6z konusuysa,
Bostik FlexMesh file destegini, ters donmus kenarlar ve
baglantiyerleri de dahil olmak Gzere ilk katin icine yedirerek
tum ylzeye uygulayin. Kat kalinligi en az 2,5mm olmalidir (file
dahil). Arduvaz tasli bitiumlu plakalari onarmakiicin, ince bir
kat daha Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid uygulanmasi
gerekmektedir. Bu kat cakil taslariyla tamamen kaplanmalidir.

UYGULAMA

Yapi bolumlerinin ya da ortamin sicakligi +5°C'nin altindaysa
Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid ile islem yapmayiniz.
Aqua Blocker®/ Aqua Blocker® Liquid kullanima hazir bir
Urindur ve ambalajindan cikarilip dogrudan kullanilabilir.
Aqua Blocker® ozel rulo (kisa killi velor rulo) kullanilarak,
Aqua Blocker® Liquid ise disli Trowel PUtz TL / Pajarito 93 ile
uygulanmalidir.

Makine ile uygulama:

Bostik AquaBlocker puskurtme makinasiile kullanima
uygundur. Makinali kullanim icin Bostik Teknik Servisine
danisiniz.

Temizleme:
Kurlenmis mekanik kalintilari spatula ya da benzeri bir gerecle
cikariniz.

Notlar:

Bitumll yUzeyler Aqua Blocker®'in rengini degistirebilir. Bu
renk degisimi teknik bir kusur degildir. Nemli ylzeyler cati
bolgesinde kabarciklara neden olabilir. Sayet minimum kat
kalinligi muhafaza edilmezse, catlaklar ve yapisal kusurlar
meydana gelebilir.

Mastik uygulanmis ylzeyler ile Aqua Blocker® arasindaki
gecislere, akiskanlastiricilara, negatif etkilesimlere ve
kopmalara dikkat ediniz. Aqua Blocker® / Aqua Blocker®
Liquid ile restore edilmis ylzeyler Uzerinde yalnizca bakim
amacliyuridyunuz.

SARFIiYAT

1mm basina kat kalinligricin yaklasik 1,5 kg/m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sarfiyat kontrolli numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ

Aqua Blocker®: 1kg teneke kutu ve 14 kg plastik kova
icerisinde aluminyum folyoda.

Aqua Blocker® Liquid: 14 kg plastik kova icerisinde aluminyum
folyoda.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmatidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tlketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 3 kova istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama 6mri maksimum 12 aydir.

Bostik Yapi Katalogu 17
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RenoGrund PU Rapid

MS Polimer Hibrid Kaplama Astari

URUN TANIMI

Beton ile cimento, kalsiyum sulfat saplar gibi emici veya emici
olmayan alt ylUzeylericin tek bilesenli solventsiz astardir.

Ucg kat strildiginde kilcal bicimde artan nemin veya nem
iceriginin azami %4,5 cm’ye kadar kalici olarak dnlenmesine
iliskin rutubete dayanikli alt ylizeylere de uygundur. Kilcal
bicimde artan nemin dnlenmesine iliskin olarak kalsiyum
suUlfat saplarile yerden isitma sistemleri Uzerindeki saplarda
uygun degildir.

KULLANILDIGI YERLER
- Emiciylzeylerde,
- Beton, siva vb mineral esasli yuzeylerde,

OZELLIKLER

- Tek bilesenlidir.

- Solventsizdir.

- Kokusuzdur.

- YUksek derecede yapisma gucu vardir.
- Bayindirlik Poz no: 04.613/8-9g

UYGULAMA ONCESI HAZIRLIK

- Alt ylUzeyler dUz, temiz, catlaklardan arindirilmis ve kendisini
tasiyabilecek saglamlikta olmalidir.

- Mevcut kurallar cercevesinde negatif su basincina karsi
onlemler alinmis olmaltidir.

- Kalsiyum sulfat esasli saplar mekanik yolla dnceden
hazirlanmali ve 6zenli bicimde elektrik sGpurgesiile
temizlenmelidir. Sap Ureticilerinin talimatlarina uyulmatidir.
- Astarlar, standart olmayan yuzeyleri «dosemeye hazir»
konuma getirmezler. Aksine uygun alt zeminler Uzerine
kullanilacak kaplama urunleriyle birlikte optimum sonuclari
elde etmekiicin kullanilirlar.

UYGULAMA

- Bostik Renogrund PU Rapid duzgun bicimde alt ylzeye
uygulanmalidir, fakat bu sure zarfinda bir su birikintisinin
olusumu engellenmelidir.

- Uygulama islemi disli mala veya kadife bir rulo ile gerceklesir.
Optimum bir alt yuzey astarlamasi veya dolgu amacli kapali bir
astarlama filmi elde etmek icin malayla sirme islemiyapilirsa
sonradan herhangibir ruloile islem yapilmamalidir.

- Rutubet dnleyici olarak Bostik Renogrund PU Rapid U¢ kez
uygulanmalidir. Her sirme isleminden sonra 4 ile 6 saatten
az olmamak kaydiyla 24 saatten once bir kuruma suresi
gereklidir.

- Bir sonraki sirme islemi, bir dnceki sirme isleminin sirme
yonunun enine yoninde gerceklesmelidir. Ardindan, bir
sonrakiislemlerde kaygan olmayan alt yluzey saglamak icin
de Uc¢lncl surmeisleminin henuz islak olan Ust yUzeyine kuru
kumlar (6rnegin Bostik QS) esit bicimde serpistirilmelidir.

- Arta kalan kuru kum, astarlama veya rutubet dnlemeye
iliskin sirme isleminin bitiminin ardindan, en erken 8ile 12
saat sonrasinda elektrik supurgesiyle temizlenmeli veya
supulrgeile supurulmelidir. Eger daha baska uygulama gerekli
degilse, Bostik Renogrund PU Rapid Uzerinde son katin sirme
isleminden sonra 24 saat icinde bir sonrakiislem direkt olarak
uygulanabilir.

SARFIYAT

Astarlama olarak yaklasik 0,150 kg / m?.

Rutubet 6nleyici olarak yaklasik 0,25 - 0,30 kg / m?>.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama 6ncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

Rutubet onleyici olarak: isitilmis ¢cimento saplari Gzerinde
parkelerin yapistirilmasinda sadece azami %3 cm’ye kadar olan
nem icerigi. Brosurlere ve Alman Insaat Sektoru Merkez Birligi
ek uyarilarina dikkat edin.

AMBALAJ
11 kg’'lik plastik bidonda.

18

Bostik Yapi Katalogu

TEKNIiK VERILER

Renk Kizil kahverengi
Birim hacim agirtigi 1,2+0,2
Viskozite (cp) ~4

Tam kuruma suresi (saat) 1-2

Yerden isitma kaloriferiicin uygunluk Astarlama olarak : evet

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmatidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tlketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 3 bidon istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmri maksimum 6 aydir.




AquaBlocker UV isinlarina ve dis hava
kosullarina dayaniklidir. Her tlrlu cati
bitis detayinda guvenle kullanilir.

AquaBlocker Liquid her tir malzeme
Uzerine glclu bir sekilde yapisir, astar
gerektirmez. Kurudugunda yekpare,
eksiz, strekli bir su yalitim katmani
olusturur.

AquaBlocker super elastiktir. Mikemmel
catlak kopruleme kabiliyetine

sahiptir. Malzemelerin ek yerlerinin
sizdirmazliginda ve tamiratlarinda
guvenle kullanilir.

AquaBlocker tuvalet, banyo, mutfak
gibiislak hacimlerde fayans - seramik
uygulamalari dncesinde su yalitim amacli
olarak kullanilir.

AquaBlocker bodrum kat temel
yalitimlarinda, toprak altindaki
yapilarin, suyun zararli etkilerine karsi
korunmasinda glvenle kullanilir. Astar
gerektirmez, her turll yuzeye

glclu bir sekilde yapisir.

AquaBlocker surekli elastiktir. Catlama
riskiolan hareketli derzlerde ve yatay -
dUsey birlesim yerlerinde olusabilecek
su sizintilarini durdurmakta kullanilir.

Bostik Yapi Katalogu 19
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URUNLER CemenTech CemenTech CemenTech CemenTech
C1 C1Duo Sulfat C2 Combi
IK Kristalize Sulfata Dayanikli 2K'Yari Esnek
TANIM 1K Su Yalitim Harci Su Yalitim Harci Su Yalitim Harci Su Yalitim Harci
- ic ve dis mekéanlarda, - ic ve dis mekanlarda, - Dis mekanlarda, - Sadece pozitif tarafta,
- Sadece pozitif tarafta, | - Hem pozitif hem de - Sadece pozitif tarafta, | - Yatayda ve duseyde,
- Temellerde, bodrum negatif tarafta, - Temellerde, bodrum - Islak hacimlerde,
katlarinda, toprak - Temellerde, bodrum katlarinda, toprak - Temellerde, bodrum
altindaki yapilarda, katlarinda, toprak altindaki yapilarda, katlarinda, toprak
KULLANILDIGI - Balkon ve teraslarda, altindaki yapilarda, - Ozellikle atik su altindaki yapilarda,
YERLER - Su deposu, rezervuar - Balkon ve teraslarda, depolarinda ve evsel atik | - Balkon ve teraslarda,
ve su tanklarinda, - Su deposu, rezervuar kanallarinda, - Su deposu, rezervuar
- Eskiyapilarin ve su tanklarinda, -Su deposu, rezervuar ve su tanklarinda,
yenilenmesinde. - Eskiyapilarin ve su tanklarinda, - Eskiyapilarin
yenilenmesinde. - Sulfat dayanimi yenilenmesinde,
aranilan her ylzeyde. restorasyon
calismalarinda.
- Hava sartlarina - Hava sartlarina - Hava sartlarina -Yari esnektir.
mukavimdir. mukavimdir. mukavimdir. - Basincli su etkisine karsi
- Milkemmel su buhari - Mikemmel su buhari | - Mikemmel su buhari gegcirimsizlik saglar.
gecirgenligine sahiptir | gecirgenligine sahiptir. | gecirgenligine sahiptir. | ~Adir hava kosullarina
~“Nemlenme ve su -~ Nemlenme ve su - SUlfata dayaniklidir. karsi dayaniklidir.
birikimlerini dnler. birikintilerini dnler. ;Jgg;ee'éggtfyrf;asgg:g
~ ; - Mala ile kullanima - Fircaveruloile
OZELLIKLER uygundur. kullanima uygundur. L&%Léffvgga@?rnat' Icin
- Siva kivamudir. - Beton ve mineral - Asinma dgirenci
esasliylzeylericerisine yiiKsektir.
nufuz ederek, su - icme suyu depolarinda
gecirimsiz, yekpare ve Uzerine kaplama
butun bir suyalitim yapmadan kullanima
katmani olusturur. uygundur.
RENK Gri Hafif Kirmizi Siyah Gri
KURU BIRIM
HACIM 1,4+0,2kg /Lt 1,3+0,2kg /Lt 1,4+0,2kg/lt 1,3+0,2kg/ lt
AGIRLIGI
& | 1ISLAK BIRIM
= | HACIM 1,9+0,2kg/lt 1,9+0,2kg /Lt 2,0+£0,2kg/lt 1,8+0,2kg /Lt
& | AGIRLIGI
>
X
Z | KURUMA
é SURESI ~ 24 saat ~ 24 saat ~ 24 saat ~ 24 saat
L‘bi'i“v“émﬂ >1N/mm? >1N/mm? >1,5N/mm? =2 N/mm?
5kg
o KARISIM 6,0-6,5t 6,5-70 Lt 5,5-7,0lt (beyaz renkli sivi
emulsiyon)
SARFIYAT 1,5-2,0kg/m?* /mm 1,5-2,0kg/m?* /mm 1,5-2,0kg/m? /mm 1,5-2,0kg/ m?* /mm
AMBALAJ 25 kg'lik Kraft Torba 25 kg'lik Kraft Torba 25 kg'lik Kraft Torba 20 kg'lik Kraft Torba

5 kg’'lik Plastik Bidon

20 Bostik Yapi Katalogu
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CemenTech CemenTech CemenTech CemenTech
C2 C2 Extra CcC2uv C2 Duo
2K Esnek 2K Ekstra Esnek 2K UV Dayanimli Ekstra 2K Kristalize

Su Yalitim Harci

Su Yalitim Harci

Esnek Su Yalitim Harcli

Su Yalitim Harci

- Dis mekanlarda,

- Sadece pozitif tarafta,

- Temellerde, bodrum
katlarinda, toprak altindaki
yapilarda,

-Balkon ve teraslarda,

- Su deposu, rezervuar ve su
tanklarinda,

- Eskiyapilarin
yenilenmesinde.

- Dis mekanlarda,

- Sadece pozitif tarafta,

- Temellerde, bodrum
katlarinda, toprak altindaki
yapllarda,

- Balkon ve teraslarda,

- Su deposu, rezervuar ve su
tanklarinda,

- Eskiyapilarin
yenilenmesinde,
restorasyon calismalarinda.

- Sadece pozitif tarafta,

- Yatayda ve duseyde,

- Islak hacimlerde,

-Garaj, balkon, teras ve kiler
gibi strekli nemli, 1slak ve
rutubetli alanlarda,

- Temellerde, bodrum
katlarinda, yeralti ve yerustu
insaat calismalarinda,

- Koprulerde ve istinad
duvarlarinda.

-lc ve dis mekanlarda,

- Hem pozitif hem de
negatif tarafta,

- Temellerde, bodrum
katlarinda toprak altindaki
yapilarda,

- Balkon ve teraslarda,

- Su deposu, rezervuar ve su
tanklarinda,

- Eskiyapilarin
yenilenmesinde,
restorasyon calismalarinda.

- Esnektir.

- Hava sartlarina
mukavimdir.

- MUkemmel su buhari
gecirgenligine sahiptir.

- Nemlenme ve su
birikintilerini donler.

- Asinma direnci yuksektir.

- Ekstra esnektir.

- Hava sartlarina mukavimdir.

- Mikemmel su buhari
gecirgenligine sahiptir.

- Nemlenme ve su birikintilerini
onler.

- Asinma direnci yUksektir.

- MUkemmel catlak kdpruleme
kabiliyetine sahiptir.

- Basincli suya karsi dayanimi
artiritmistir.

- icme suyu depolarinda lzerine
kaplama yapmadan kullanima
uygundur.

- Ekstra esnektir.

- Nemi ve rutubeti kalicl
olarak engelleyerek
basingsiz ve zayif su
sizintilarini keser.
-Ylzeyleri nemin ve
rutubetin tahrip edici
etkilerine karsi korur.
-Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no:
04.477/2

- Hava sartlarina
mukavimdir.

- Mikemmel su buhari
gecirgenligine sahiptir.

- Nemlenme ve su
birikintilerini onler.

- Fircave ruloile kullanima
uygundur.

- Sivi kivamudir.

- Beton ve mineral esasli
yUzeylericerisine ntfuz
ederek, su gecirimsiz,
yekpare ve butun bir su
yalitim katmani olusturur.

Hafif Yesil

Beyaz

Hafif Kirmizi

1,3+0,2kg/lt

1,2+0,2kg/ lt

12+0,2kg /It

13+0,2kg/ It

1,8+0,2kg/lt

17+0,2kg /It

17+0,2kg/ lt

1,8+0,2kg/lt

~ 24 saat ~ 24 saat ~ 24 saat ~ 24 saat
22N/ mm? 22N/ mm? 22N/ mm? 215N/ mm?
10 kg 10 kg 10 kg 9 kg

(mavi renkli sivi emdulsiyon)

(beyaz renkli siviemulsiyon)

(beyaz renkli siviemulsiyon)

(beyaz renkli siviemulsiyon)

1,5-2,0kg/m? /mm

1,5-2,0kg/m? /mm

1,5-2,0kg/m?* /mm

1,5-2,0kg/m? /mm

25 kg'lik Kraft Torba
10 kg’lik Plastik Bidon

20 kg'lik Kraft Torba
10 kg’lik Plastik Bidon

25 kg'lik Kraft Torba
10 kg’lik Plastik Bidon

25 kg'lik Kraft Torba
9 kg'lik Plastik Bidon
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CemenTech

C1

TK Su Yalitim Harcli

URUN TANIMI

Polimerik katkilarla takviye edilmis, kapiler etkilerden
kaynaklanan su yalitim problemlerinin ¢ozumunde kullanilan,
sizinti ve basingsiz ylzey sularina karsi garajlarda, teraslarda
ve temellerde su yalitimi saglayan, sadece pozitif taraftan
kullanima uygun, cimento esasli, tek komponentli, siva
kivamli, gri renkli su yalitim harcidir.

KI_JLLANILDIGI YERLER:

- I¢ ve dis mekanlarda,

- Duvarda ve zeminde,

- Balkon, teras ve kiler gibi strekli nemli, islak ve rutubetli
alanlarda,

- Kucuk havuzlar, su tanklari ve rezervuarlarda,

- Temelde, bodrumlarin dis duvarlarinda,

- Yeralti ve yerUstu insaat calismalarinda,

- Eskiyapilariniyilestirme, restorasyon ve ronovasyon
calismalarinda,

- Her tip tas ve tas turevi tugla, bims tugdla, briket, gazbeton,
beton blok, kire¢ tasi vb. tugla oérull sivasiz yluzeylerde.

OZELLIKLER

- Polimerik katkilarla takviye edilmistir.

- Agir hava kosullarina karsi dayaniklidir.

- Hidrolik baglayicilik ozelligine sahiptir.

- Cimento esasli sivali ylUzeylerde olusan islakliklari ve su
birikimlerini onler.

- Nemi ve rutubeti kalici olarak engelleyerek basingsiz ve zayif
su sizintilarini keser.

- YuUzeylerinemin ve rutubetin tahrip edici etkilerine karsi
korur.

-Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.477/2

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

-Toz, kir, kalip yagi, clruf, boya benzeri yapismayi engelleyici
yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi kalintilar ve
atiklar uygulama ylzeyinden arindiritmatidir.

- Catlak sivalar, zayif ylzeyler vb. kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt yuzeyler veya yosun kalintilari ylzeyden
temizlenmelidir.

- YUzey, uygulama oncesinde hafif islatitmalidir.

- Gazbeton, tuglaliduvarlar ve benzer ylksek emici ozelligi
olan yuzeyler birkac¢ kez islatilmatidir.

UYGULAMA

- Toz formdaki Bostik CemenTech C1 Su Yalitim Harci, temiz
ve belirtilen miktardaki normal ortam sicakligindaki suile
dolu bir kap icine bosaltilarak, topaksiz bir karisim elde edilene
kadar dusuk devirli bir karistirici yardimiyla karistiritir. Karisim
suresi min. 5 dak. olmalidir. Islem sonunda elde edilen har¢ 3
dak. dinlendirilip, tekrar 2 dak. homojen hale gelinceye kadar
karistiritmatidir.

- Urdnun yogunluk miktari,donma suresi, eklenecek su
miktarina gore degisir.

- Hazirlanan harg, spatula veya ¢elik mala ile uygulama
yapilacak ylzeye en az iki kat olacak sekilde uygulanmalidir.

- Bostik CemenTech C1 Su Yalitim Harcrile hazirlanan taze
harc en ge¢ 30 dakika icinde kullanitmalidir.

- Kullanim amaci ne olursa olsun, uygulama kalintigi

2 mm’'den az ve 6 mm’den fazla olmamalidir.

- Uygulama her zaman 2 kat halinde olmalidir. Ilk kat fircaile
ikinci kat duvarci malasi ile olabilir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Taze uygulamasi yapilmis yuzeyler, ilk ginlerde dogrudan
gunes 1sigl, gucll hava akimi, yuksek hava sicakligi (+35°C
Uzeri), yagmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karsi
korunmalidir.

- Uygulama yapilmis ylzey uzerine yapilacak her tur siva
uygulamasi, fayans kaplamaisi vb. isler en erken 3 glin sonra
gerceklestirilmelidir.

-Urlnun 6n gorulen ve istenilen uzun sureli performansinin
elde edilmesiicin, tim uygulamanin tamamlanmasindan
sonra, en kisa zamanda (uygulanan Urunun kuruma suresine
bagliolarak 3-7 gun) isin amacina ve detayina uygun bir
kaplama (siva, sap, seramik vb.) ile yapilan uygulamanin
koruma altina alinmasi veya kaplanmasi gereklidir.
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TEKNIiK VERILER

Renk Gri
Uygulanabilir kalinlik (mm) Max 6
Kuru birim hacim agirligr (kg / Lt) 1,4 +0,2
Islak birim hacim agirtigi (kg / Lt) 1,9+0,2
Kapta bekleme suresi (dakika) ~30
Kuruma suresi (saat) ~24
Karbondioksit gecirgenligi (m) 50

Su Buhari gecirgenligi (m) <5

Yapisma mukavemeti (28 gln) (N / mm?) | >1

Kapiler su emme (<0,1kg/m?*.n0,5) <01

Karisim suyu miktari (25 kg kuru harcicin) | 6,0 - 6,5t

Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasl|

Sertlesen kaplamanin dayanimi -25°C ile +80°C arasl

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

SARFIiYAT

Her 1mm kalinlik icin yaklasik 1,5 -2,0 kg / m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup; uygulama dncesinde
sarfiyat kontrolli numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada, 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmaltidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tlketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 12 aydir.




CemenTech

C1Duo

1K Kristalize Su Yalitim Harci

URUN TANIMI

Polimerik katkilarla takviye edilmis, kapiler etkilerden kaynaklanan
su yalitim problemlerinin cézumunde kullanilan, garajlarda,
teraslarda, temellerde ve bodrum katlarinin hem iceriden hem

de disaridan yalitiminda kullanilan, su ile reaksiyona girdiginde
suda erimeyen kristaller Ureten ve bu kristallerin betonun kilcal
damarlariicerisine nUfuz etmesiile betonu kesin ve kalici olarak

su gecirimsiz hale getiren, hem pozitif taraftan hem de negatif
taraftan kullanima uygun, cimento esasli, tek komponentli, firca
kivamli, hafif kirmizi renkli su yalitim harcidir.

KULLANILDIGI YERLER

- ic ve dis mekanlarda,

- Duvarda, zeminde veya tavanda,

- Garaj, balkon, teras ve kiler gibi strekli nemli, islak ve rutubetli
alanlarda,

- Sudepolari, havuzlar, su tanklari ve rezervuarlarda,

- Temelde, bodrumlarin dis duvarlarinda, yeralti ve yerustl insaat
calismalarinda,

- Eskiyapilariniyilestirme, restorasyon ve ronevasyon
calismalarinda.

OZELLIKLER

- Polimerik katkilarla takviye edilmistir.

- Suile reaksiyona girdiginde suda erimeyen kristaller Uretir.

- Grobetona suruldugunde, prizini alir almaz, beton Uzerindeki
serbest kireci silikatlastirir ve kesit boyunca su gecirimsiz hale
getirir; temele alttan sugegmesine izin vermez.

- Agir hava kosullarina karsi dayaniklidir.

- Hidrolik baglayicilik 6zelligine sahiptir.

- Her tip tas ve tas turevi tugla, bims tugla, briket, gazbeton,
beton blok, kirec tasi vb. tugla drull ve sivali yuzeylerde kullanilir.
- Cimento esasli sivali yuzeylerde olusan islakliklari ve su
birikmelerini onler.

- Nemive rutubetikalici olarak engelleyerek basincsiz ve zayif su
sizintilarini keser.

- Ylzeylerinemin ve rutubetin tahrip edici etkilerine karsi korur.
- Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.477/2

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, clruf, boya gibi benzeri yapismayi engelleyici
yabancimaddeler, cimento, siva ve beton gibi kalintilar ve atiklar
uygulama yuzeyinden arindiritmatidir.

- Catlak sivalar, zayif ylzeyler vb. kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt ylzeyler veya yosun kalintilari ylzeyden
temizlenmelidir.

- Yizey uygulama oncesinde hafif islatilmalidir.

- Varsa aktif su kacaklari ve sizintilari Bostik CemenTech X ile
uygulama oncesinde tikanmalidir.

UYGULAMA

- Toz formdaki Bostik CemenTech C1Duo Su Yalitim Harcl, temiz
ve belirtilen miktardaki normal ortam sicakligindaki su ile dolu bir
kapicine bosaltilarak, topaksiz bir karisim elde edilene kadar dlsuk
devirli bir karistirici yardimiyla karistirilir. Karisim sdresi min. 5

dak. olmalidir. islem sonunda elde edilen harc 3 dak. dinlendirilip,
tekrar 2 dak. homojen hale gelinceye kadar karistiritmatidir.

- Karistirilan harc¢ 3 dak. olgunlasma suresi beklendikten sonra
uygulamaya hazirdir.

- Uygulama en az iki kat halinde ve her katin uygulama yuzeyini
tamamen kaplayacagi sekilde yapilir. ilk kat uygulama duvar fircasi
ile yapilir, itk kat tamamen kuruduktan sonra ikinci kat tekrar duvar
fircasiile uygulanmalidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Taze uygulamasi yapilmis yuzeyler, ilk gunlerde dogrudan gunes
15191, guclu hava akimi, yuksek hava sicakligi (+35°C Gzeri), yagmur
ve don gibi olumsuz hava etkilerine karsi korunmalidir.

- Uygulama yapilmis ylzey Uzerine yapilacak her tur siva
uygulamasi, fayans kaplama vb. isler en erken 3 glin sonra
gerceklestirilmelidir.

- UrdnUn 6n gorilen ve istenilen uzun siireli performansinin elde
edilmesiicin, tim uygulamanin tamamlanmasindan sonra, en kisa
zamanda (uygulanan Urinun kuruma suresine bagli olarak 3-7 guin)
isin amacina ve detayina uygun bir kaplama (siva, sap, seramik vb.)
ile yapilan uygulamanin koruma altina alinmasi veya kaplanmasi
gereklidir.

Faar g
By 5 o
‘-;,‘; 3 g
N 2

TEKNIiK VERILER

Renk Hafif kirmizi
Uygulanabilir kalinlik (mm) 2

Kuru birim hacim agirligr (kg / Lt) 1,3+0,2
Islak birim hacim agirtigi (kg / Lt) 1,9+0,2
Kapta bekleme suresi (dakika) ~30
Kuruma suresi (saat) ~24
Karbondioksit gecirgenligi (m) 50

Su Buhari gecirgenligi (m) <5

Yapisma mukavemeti (28 glin) (N / mm?) >1

Kapiler su emme (<0,1kg/m?*.h0,5) <01

Karisim suyu miktari (25 kg kuru harcicin) | 6,5-7,0 It

Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C aras|

-25°C ile +80°C arasi

Sertlesen kaplamanin dayanimi

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

SARFiYAT

Her 1mm kalinlik icin yaklasik 1,5 - 2,0 kg / m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama doncesinde
sarfiyat kontrolli numune uygulamasi yapilmasini tavsiye ederiz.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada, 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru harc torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Gzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin, kuru ve
nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.

- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk etapta
tuketilmelidir.

- Ust Uiste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi kaydiyla
depolama d6mri maksimum 12 aydir.
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CemenTech

Sulfat

Sulfata Dayanikli Su Yalitim Harcli

URUN TANIMI

Icerigindeki 0zel katkilar sayesinde sulfat, kimyasal ¢cozelti
iceren evsel atik ve suicerisinde bulunan kimyasallara

ve mekanik etkilere karsi dayanikli, su itici 6zelligi olan,
sadece pozitif taraftan kullanima uygun ¢cimento esasli tek
komponentli stlfata dayanikli, polimer takviyeli, siyah renkli
su yalitim harcidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Sadece dis mekanlarda,

- Duvarda, zeminde veya tavanda,

- Kanallarin Gst yuzeylerinin korunmasinda ve su sizdirmaz bir
kaplama yapilmasinda,

- Evsel atik su yapilarinda ve betonarme borularin
kaplanmasinda,

- Atik su kanal ve borularin, sulfat atiklarina karsi
korunmasinda,

-Yagmur suyu ve atik su depolarinda,

- Garaj, balkon, teras ve kiler gibi surekli nemli, islak ve
rutubetlialanlarda,

- Sudepolari, havuzlar, su tanklari ve rezervuarlarda,

- Temelde, bodrumlarin dis duvarlarinda,

- Yeralti ve yerUstu insaat calismalarinda,

- Eskiyapilariniyilestirme, restorasyon ve ronovasyon
calismalarinda,

- Her tip tas ve tas turevi tugla, bims tugla, briket, gazbeton,
beton blok, kire¢ tasi vb. tugla orull sivasiz yuzeylerde
kullanitir.

OZELLIKLER

- Sulfata dayanikldir.

- Polimerik katkilarla takviye edilmistir.
- Agir hava kosullarina karsi dayaniklidir.
- Hidrolik baglayicilik ozelligine sahiptir.
-Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.477/2

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, curuf, boya gibi benzeri yapismayi
engelleyici yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi
kalintilar ve atiklar uygulama yuzeyinden arindiritmadlidir.

- Catlak sivalar, zayif ylzeyler gibi kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt yuzeyler veya yosun kalintilari yluzeyden
temizlenmelidir.

- YUzey, uygulama oncesinde hafif islatilmalidir.

- Gazbeton, tuglaliduvarlar ve benzer ylksek emici ozelligi
olan yuzeyler birkac¢ kez islatilmatidir.

UYGULAMA

- Toz formdaki Bostik CemenTech Sulfat Su Yalitim Harci,
temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sicakligindaki
suile dolu bir kap icine bosaltilarak, topaksiz bir karisim elde
edilene kadar dlsUk devirli bir karistirici yardimiyla karistirilir.
Karisim stresi min. 5 dak. olmalidir. Islem sonunda elde edilen
harc¢ 3 dak. dinlendirilip, tekrar 2 dak. homojen hale gelinceye
kadar karistiritmatlidir.

- Hazirlanan harg, spatula veya celik mala ile uygulama
yapilacak ylzeye en az iki kat olacak sekilde uygulanmalidir.

- Bostik CemenTech Sulfat Su Yalitim Harciile hazirlanan taze
harc en gec¢ 30 dakika icinde kullanilmalidir.

- Kullanim amaci ne olursa olsun, uygulama kalinligi 2 mm’den
az ve 6 mm’'den fazla olmamalidir. )

- Uygulama her zaman 2 kat halinde olmalidir. Ilk kat fircaile,
ikinci kat duvarci malasi ile olabilir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Taze uygulamasi yapilmis yuzeyler, ilk ginlerde dogrudan
gunes 1sig1, gucll hava akimi, yuksek hava sicakligi (+35°C
Uzeri), yagmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karsi
korunmalidir.

- Uygulama yapilmis ylzey Uzerine yapilacak her tlr siva
uygulamasi, fayans kaplama vb. isler en erken 3 glin sonra
gerceklestirilmelidir.Urunln dngorulen ve istenilen uzun
sureli performansinin elde edilmesiicin, tim uygulamanin
tamamlanmasindan sonra, en kisa zamanda (uygulanan
Urdnin kuruma suresine bagli olarak 3-7 gln) isin amacina ve
detayina uygun bir kaplama (siva, sap, seramik vb.) ile yapilan

uygulamanin koruma altina alinmasi veya kaplanmasi gereklidir.

TEKNIK VERILER

Renk Siyah
Uygulanabilir kalinlik (mm) Max 6

Kuru birim hacim agirtigr (kg 7 lt) 1,4+0,2

Islak birim hacim agirtigi (kg / Lt) 20+0,2

Kapta bekleme suresi (dakika) ~30

Kuruma suresi (saat) ~24

Yapisma mukavemeti (28 gin) (N / mm?) >1,5

Karisim suyu miktari (25 kg kuru hargicin)

Firca kivamliuygulama Igin 6,0-701lt

Mala kivamli uygulama I¢in 55-601t
Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasl
Sertlesen kaplamanin dayanimi -25°C ile +80°C arasl

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

SARFIYAT

Her 1mm kalinlik icin yaklasik 1,5 -2,0 kg / m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada, 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve itk
etapta tUketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 12 aydir.




CemenTech

C2 Combi

2K Yari Esnek Su Yalitim Harcli

URUN TANIMI

Akrilik dispersiyon ile birlikte, su yalitim problemlerinin
¢Ozumuinde kullanilan, sadece pozitif taraftan kullanima uygun,
cimento esasli, ¢cift komponentli, yari esnek su yalitim harcidir.

KULLANILDIGI YERLER

- ic ve dis mekanlarda,

- Sadece pozitif tarafta,

- Yatay ve duseyde,

- Islak hacimlerde (WC, banyo, mutfak gibi),

- Balkon, teras ve kiler gibi strekli nemli, islak ve rutubetli
alanlarda,

- Su depolari, havuzlar, su tanklari ve rezervuarlarda,

- Temellerde, bodrum duvarlarinda, yeralti ve yerustu insaat
calismalarinda,

- Koprulerde veistinat duvarlarinda.

OZELLIKLER

- Firca veya puskurtulerek kullanima uygundur.

- Agir hava kosullarina karsi dayaniklidir.

- YUksek aderanslidir, yuzeylere cok guc¢lu yapisir.

- Celik veya donatiicin korozif degildir.

- Asinma direnci yuksektir.

- Esnektir.

-Icme suyu depolarinda Uzerine kaplama yapmadan kullanima
uygundur.

- Bayindirlik Poz no: 04.477/2

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, clruf, boya gibi benzeri yapismayi engelleyici
yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi kalintilar ve atiklar
uygulama ylzeyinden arindiritmaltidir.

- Catlak sivalar, zayif yUzeyler gibi kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt ylzeyler veya yosun kalintilari yuzeyden
temizlenmelidir.

UYGULAMA

- Toz formdaki Bostik CemenTech C2 Combi Su Yalitim Harcl,
temiz kap icine konmus sivi komponent (5 kg) Uzerine yavas
yavas bosaltilarak, topaksiz bir karisim elde edilene kadar dusuk
devirli bir karistirici yardimiyla karistirilir. Karisim stresi min. 5
dak olmalidir. Islem sonunda elde edilen har¢ 3 dak dinlendirilip,
tekrar 2 dak homojen hale gelinceye kadar karistiritmatidir.

- Bostik CemenTech C2 Combi Su Yalitim Harcli, emulsiyonu
kullanilmadan once iyice calkalanmalidir. )

- Uygulama en az iki kat halinde yapilmauldir. Itk kat
uygulandiktan sonra en az 4 - 6 saat beklenmeli ve bekleme
slresi 24 saati asmadan ikinci kat uygulanmalidir.

- Cok genis yuzeylere uygulanmasi halinde olusabilecek
catlaklar, derz birakilarak uygulama yapilmasi yoluyla
onlenmelidir. Derzler, esnek dolgu malzemeleriile
doldurulmatidir.

- Catlama riski olan hareketli zeminlerde cekme gerilmelerini
karsilamasi ve daha esnek bir su yalitim katmani olusturmasi
amaciyla, uygulama arasina ara kat olarak Bostik FlexMesh file
yerlestirilebilir.

- Sicak veya donmus yuzeylere direkt olarak uygulama
yapilmamalidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Taze uygulamasi yapilmis ylzeyler, ilk gunlerde (en az 5 gun)
dogrudan gunes isig1, gucli hava akimi, ylksek hava sicakligi
(+35°C Uzeri), yagmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karsi
korunmalidir.

- Uygulama yapilmis ylzey Uzerine yapilacak her tur siva
uygulamasi, fayans kaplama vb. isler en erken 3 gln sonra
gerceklestirilmelidir.

- Urlndn 6n gorulen ve istenilen uzun streli performansinin
elde edilmesiicin, tum uygulamanin tamamlanmasindan sonra,
en kisa zamanda (uygulanan Urlinun kuruma suresine bagli olarak
3-7 gun)isin amacina ve detayina uygun bir kaplama (siva, sap,
seramik vb.)ile yapilan uygulamanin koruma altina alinmasi veya
kaplanmasi gereklidir.

SARFIYAT

Her 1mm kalinlik icin yaklasik 1,5 -2,0 kg / m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama 6ncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye ederiz.

Bostik

[s1e]=0a ]

TEKNIK VERILER
Renk Gri

Uygulanabilir kalinlik (mm) Max 6

Tavsiye edilen uygulama kalinigr (mm) | 2

Kuru birim hacim agirligi (kg 7 Lt) 1,3+0,2
Islak birim hacim agirtigi (kg / Lt) 1,8+0,2
Kapta bekleme suresi (dakika) ~30
Kuruma suresi (saat) ~24

Yapisma mukavemeti (28 gln) (N / mm?) | >2

Su Buhari gecirgenligi (m) <5V1Sinifi

Ozel karisim emiilsiyonu miktari
(20 kg kuru toz komponenticin)

5 kg beyaz renkli sivi
emulsiyon

Kapiler su emme (<0,1kg/m?*.h0,5) <0/

Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi

Sertlesen kaplamanin dayanimi -25°C ile +80°C arasi

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

AMBALAJ
Toz komponent 20 kg'lik kraft torbada, 1 palette 60 set.
Sivikomponent 5 kg'lik plastik bidonda.

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin, kuru
ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.

- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk etapta
tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 12 aydir.
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CemenTech

C2

2K Esnek Su Yalitim Harci

URUN TANIMI

Polimerik katkilarla takviye edilmis, su yalitim problemlerinin
¢cozumunde kullanilan, su itici 6zelligi olan, sadece pozitif
taraftan kullanima uygun, cimento esasli, ¢ift komponentli, gri
renkli toz ve mavirenkliemulsiyondan olusan, esnek su yalitim
harcidir.

KULLANILDIGI YERLER

-I¢ ve dis mekanlarda,

- Sadece pozitif tarafta,

- Yatayda ve duseyde,

- Islak hacimlerde,

- Balkon, teras ve kiler gibi surekli nemli, islak ve rutubetli
alanlarda,

- Sudepolari, havuzlar, su tanklari ve rezervuarlarda,

- Temellerde, bodrum duvarlarinda, yeralti ve yerUstu insaat
calismalarinda,

- Koprulerde ve istinat duvarlarinda.

OZELLIKLER

- Firca veya puskurtulerek kullanima uygundur.

- Agir hava kosullarina karsi dayaniklidir.

- Yuksek aderanslidir, yUzeylere cok guclu yapisir.
- Asinma direnci yuksektir.

- Esnektir.

- lcme suyu depolarinda kullanima uygundur.

- Bayindirlik Poz no: 04.477/2

UYGULAMA ONCESIi HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, clruf, boya gibi benzeri yapismayi engelleyici
yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi kalintilar ve atiklar
uygulama ylzeyinden arindiritmaltidir.

- Catlak sivalar, zayif yUzeyler gibi kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt ylzeyler veya yosun kalintilari yuzeyden
temizlenmelidir.

UYGULAMA

- Toz formdaki Bostik CemenTech C2 Su Yalitim Harcl, temiz
kap icine konmus sivikomponent (10 kg) Uzerine yavas yavas
bosaltilarak, topaksiz bir karisim elde edilene kadar dustk devirli
bir karistiriciyardimiyla karistirilir. Karigim stresi min. 5 dak.
olmalidir. Islem sonunda elde edilen har¢ 3 dak. dinlendirilip,
tekrar 2 dak. homojen hale gelinceye kadar karistiritmalidir.

- Bostik CemenTech C2 Su Yalitim Harcremulsiyonu
kullanilmadan once iyice calkalanmalidir. )

- Uygulama en az iki kat halinde yapilmauldir. Itk kat
uygulandiktan sonra en az 4 - 6 saat beklenmeli ve bekleme
slresi 24 saati asmadan ikinci kat uygulanmalidir.

- Cok genis yuzeylere uygulanmasi halinde olusabilecek
catlaklar, derz birakilarak uygulama yapilmasi yoluyla
onlenmelidir. Derzler, esnek dolgu malzemeleriile
doldurulmatidir.

- Catlamariski olan hareketli zeminlerde, cekme gerilmelerini
karsilamasi ve daha esnek bir su yalitim katmani olusturmasi
amaciyla, uygulama arasina ara kat olarak Bostik FlexMesh file
yerlestirilebilir.

- Sicak veya donmus yuzeylere direkt olarak uygulama
yapilmamalidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Taze uygulamasi yapilmis ylzeyler, ilk gunlerde dogrudan
gunesisigl, guiclu hava akimi, yiksek hava sicakligi (+35°C Gzeri),
yagmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karsi korunmalidir.

- Uygulama yapilmis yuzey Uzerine yapilacak her tur siva
uygulamasi, fayans kaplama vb. isler en erken 3 giin sonra
gerceklestiritmelidir.

- Urlnun on gorilen ve istenilen uzun sureli performansinin
elde edilmesiicin, tim uygulamanin tamamlanmasindan sonra,
en kisa zamanda (uygulanan Urinun kuruma suresine bagli olarak
3-7 gln)isin amacina ve detayina uygun bir kaplama (siva, sap,
seramik vb.)ile yapilan uygulamanin koruma altina alinmasi veya
kaplanmasi gereklidir.

SARFiYAT

Her 1mm kalinlik icin yaklasik 1,5 - 2,0 kg / m*.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama oncesinde
sarfiyat kontrolld numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

26 Bostik Yapi Katalogu

Bostik

TEKNIK VERILER
Renk Gri

Uygulanabilir kalinlik (mm)

Tavsiye edilen uygulama kalinigr (mm) | 2

Kuru birim hacim agirligi (kg 7/ Lt) 1,3+0,2
Islak birim hacim agirtigi (kg / Lt) 1,8+0,2
Kapta bekleme suresi (dakika) ~30
Kuruma suresi (saat) ~24
Karbondioksit gecirgenligi (m) >50

Su Buhari gecirgenligi (m) <5

Yapisma mukavemeti (28 gln) (N /mm?) | =1

Kapiler su emme (kg/m*.n°°) <0/

Catlak kopruleme > 0,75

10 kg mavi renkli sivi
emdulsiyon

Ozel karisim emiilsiyonu miktari
(25 kg toz komponenticin)

Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C aras|

Sertlesen kaplamanin dayanimi -25°C ile +80°C arasl

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

AMBALAJ
Toz komponent 25 kg'lik kraft torbada, 1 palette 64 set.
Sivikomponent 10 kg'lik plastik bidonda.

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin, kuru
ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.

- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk etapta
tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama 6mri maksimum 12 aydir.
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CemenTech

C2 Extra

2K Ekstra Esnek Su Yalitim Harci

URUN TANIMI

Akrilik dispersiyonu ile birlikte, su yalitim problemlerinin
cOzUmuinde kullanilan, sadece pozitif taraftan kullanima uygun,
cimento esasll, cift komponentli, yesil renkli toz ve beyaz renkli
siviemulsiyondan olusan, ekstra esnek su yalitim harcidir.

KULLANILDIGI YERLER

-I¢ ve dis mekanlarda,

- Sadece pozitif tarafta,

- Yatay ve duseyde,

- Islak hacimlerde (WC, banyo, mutfak gibi),

- Balkon, teras ve kiler gibi strekli nemli, islak ve rutubetli
alanlarda,

- Su depolari, havuzlar, su tanklari ve rezervuarlarda,

- Hamam ve kaplica gibi tesislerde,

- Temellerde, bodrum duvarlarinda, yeralti ve yerustu insaat
calismalarinda,

- Koprulerde ve istinat duvarlarinda.

STANDARTLAR

- TSEN1504-2'ye uygundur.

- TS EN148971e uygundur.

-TIP:CM = Cimentolu sivi halde uygulanan su gecirimsizlik
arunuddar.

- SINIF 02P = Klorlu suyla temasa direncli, dUsuk sicaklikta catlak
kenetlenmesisagdlar.

OZELLIKLER

- Firca veya puskurtulerek kullanima uygundur.

- Ekstra esnektir.

- Basincli su etkisine karsi gecirimsizlik saglar.

- Agir hava kosullarina karsi dayaniklidir.

- Yuksek aderanslidir, yuzeylere ¢cok guclu yapisir.
- Asinma direnci yuksektir.

-I¢cme suyu depolarinda kullanima uygundur.

- Bayindirlik Poz no: 04.477/2

- THQ, EN 14897'e gore 1,5 mm.e kadar catlak koprileme o6zelligine
sahiptir.

UYGULAMA ONCESI HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, curuf, boya gibi benzeri yapismayi engelleyici
yabancimaddeler, cimento, siva ve beton gibi kalintilar ve atiklar
uygulama yuzeyinden arindiritmatidir.

- Catlak sivalar, zayif yluzeyler vb. kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt yuzeyler veya yosun kalintilari ylzeyden
temizlenmelidir.

UYGULAMA

- Toz formdaki Bostik CemenTech C2 Extra Su Yalitim Harci, temiz
kapicine konmus sivikomponent (10 kg) Uzerine yavas yavas
bosaltilarak, topaksiz bir karisim elde edilene kadar dusuk devirli
bir karistirici yardimiyla karistirilir. Karisim stiresi min. 5 dak.
olmalidir. Islem sonunda elde edilen har¢

3 dak. dinlendirilip, tekrar 2 dak. homojen hale gelinceye kadar
karistiritmatidir.

- Bostik CemenTech C2 Extra Su Yalitim Harci, emulsiyonu
kullanilmadan once iyice calkalanmalidir. )

- Uygulama en az iki kat halinde yapilmalidir. ILk kat uygulandiktan
sonraenaz4 - 6 saat beklenmeli ve bekleme suresi 24 saati
asmadan ikinci kat uygulanmalidir.

- Cok genis yUzeylere uygulanmasi halinde olusabilecek catlaklar
derz birakilarak uygulama yapilmasi yoluyla dnlenmelidir. Derzler,
esnek dolgu malzemeleriile doldurulmalidir.

- Catlama riski olan hareketli zeminlerde cekme, gerilmelerini
karsilamasi ve daha esnek bir su yalitim katmani olusturmasi
amaciyla, uygulama arasina ara kat olarak Bostik FlexMesh file
yerlestirilebilir.

- Sicak veya donmus ylzeylere direkt olarak uygulama
yapilmamalidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Taze uygulamasi yapilmis ylzeyler, ilk glnlerde (en az 5 gun)
dogrudan gunes 1sig1, guclu hava akimi, yliksek hava sicakligi
(+35°C Uzeri), yagmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karsi
korunmauidir.

- Uygulama yapilmis ylzey Uzerine yapilacak her tur siva
uygulamasi, fayans kaplama vb. isler en erken 3 gliin sonra
gerceklestirilmelidir.

- Urlnudn on gorulen ve istenilen uzun sureli performansinin elde
edilmesiicin, tim uygulamanin tamamlanmasindan sonra, en kisa
zamanda (uygulanan uridnin kuruma suresine bagli olarak 3-7 gun)
isin amacina ve detayina uygun bir kaplama (siva, sap, seramik vb.)
ile yapilan uygulamanin koruma altina alinmasi veya kaplanmasi
gereklidir.

SARFIYAT

Her 1mm kalinlik icin yaklasik 1,5 - 2,0 kg / m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sarfiyat kontrolli numune uygulamasi yapilmasini tavsiye ederiz.

TEKNIK VERILER

Renk Hafif yesil
Uygulanabilir kalinlik (mm) Max 6
Tavsiye edilen uygulama kalinigr (mm) | 2

Kuru birim hacim agirligi (kg 7/ Lt) 1,2+0,2
Islak birim hacim agirtigi (kg / lt) 1,7+0,2
Kapta bekleme suresi (dakika) ~30
Kuruma suresi (saat) ~24
Karbondioksit gecirgenligi (m) >50

Su Buhari gecirgenligi (m) <5V1Sinifi
Yapisma mukavemeti (28 gin) (N / mm?) | >2
Kapiler su emme (kg/m*.n°°) <01
Catlak kopruleme 22

Su basinci 7 bar

Ozel karisim emiilsiyonu miktari
(20 kg toz komponenticin)

10 kg beyaz renkli sivi
emdulsiyon

Uygulama icin ortam sicakligi

+5°C ile +35°C arasi

Sertlesen kaplamanin dayanimi

-25°C ile +80°C arasl

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina

gore elde edilen yaklasik verilerdir.

AMBALAJ

Toz komp. 20 kg.'lik kraft torbada, 1 palette 60 set.

Sivikomp. 10 kg.'lik plastik bidonda.
DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi

korunmatidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin, kuru ve
nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.

- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk etapta
tuketilmelidir. Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi kaydiyla

depolama dmru maksimum 12 aydir.
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CemenTech

C2 UV

2K UV Dayanimli Ekstra Esnek Su Yalitim Harcli

URUN TANIMI

Polimerik katkilarla takviye edilmis, su yalitim problemlerinin
¢cozUmunde kullanilan, dzellikle Uzeri baska bir kaplama
malzemesiile kaplanmayarak acik birakilacak, teras, cati

ve balkonlarda su yalitimi saglayan, su itici 6zelligi olan,
sadece pozitif taraftan kullanima uygun, cimento esasli,

cift komponentli, beyaz renkli toz ve beyaz renkli sivi
emulsiyondan olusan, UV isinlarina dayanimli ekstra esnek su
yalitim harcidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Sadece pozitif tarafta, yatay ve dlseyde,

- Islak hacimlerde (WC, banyo, mutfak gibi),

- Balkon, teras ve kiler gibi sirekli nemli, islak ve rutubetli
alanlarda,

- GUnese acik alanlarda,

- Sudepolari, havuzlar, su tanklari ve rezervuarlarda,

- Temellerde, bodrum duvarlarinda, yeralti ve yerustu insaat
calismalarinda,

- Koprulerde ve istinat duvarlarinda.

OZELLIKLER

- Firca veya puskurtulerek kullanima uygundur.

- Ekstra esnektir.

- UVisinlarina dayanimudir.

- Basincli su etkisine karsi gecirimsizlik saglar.

- Agir hava kosullarina karsi dayaniklidir.

- Yuksek aderanslidir, ylizeylere cok glcll yapisir.
- Icme suyu depolarinda Uzerine kaplama yapmadan kullanima
uygundur.

- Asinma direnci yuksektir.

- Bayindirlik Poz no: 04.477/1

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, ctruf, boya gibi benzeri yapismayi
engelleyici yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi
kalintilar ve atiklar uygulama yuzeyinden arindiritmatidir.

- Catlak sivalar, zayif yuzeyler vb. kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt ylzeyler veya yosun kalintilari yuzeyden
temizlenmelidir.

UYGULAMA

- Toz formdaki Bostik CemenTech C2 Extra UV Su Yalitim
Harcli, temiz kap icine konmus sivi komponent (10 kg) Uzerine
yavas yavas bosaltilarak, topaksiz bir karisim elde edilene
kadar dusuk devirli bir karistirici yardimiyla karistirilir. Karisim
suresi min. 5 dak. olmalidir. Islem sonunda elde edilen har¢ 3
dak. dinlendirilip, tekrar 2 dak. homojen hale gelinceye kadar
karistiritmalidir.

- Bostik CemenTech C2 Extra UV Su Yalitim Harci, emulsiyonu
kullanilmadan once iyice calkalanmalidir. )

- Uygulama en az iki kat halinde yapilmalidir. ILk kat
uygulandiktan sonra enaz 4 - 6 saat beklenmeli ve bekleme
suresi 24 saati asmadan ikinci kat uygulanmalidir.

- Cok genis ylzeylere uygulanmasi halinde olusabilecek
catlaklar, derz birakilarak uygulama yapilmasi yoluyla
onlenmelidir. Derzler, esnek dolgu malzemeleriile
doldurulmauldir.

- Catlama riski olan hareketli zeminlerde cekme gerilmelerini
karsilamasi ve daha esnek bir su yalitim katmani olusturmasi
amaciyla, uygulama arasina ara kat olarak Bostik FlexMesh file
yerlestirilebilir.

- Sicak veya donmus ylzeylere direkt olarak uygulama
yapilmamalidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Taze uygulamasi yapilmis yuzeyler, ilk ginlerde (en az 5 gun)
dogrudan gunes isigl, guclu hava akimi, yuksek hava sicakligi
(+35°C uzeri), yagmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karsi
korunmalidir.

- Uygulama yapilmis yuzey Uzerine yapilacak her tir siva
uygulamasi, fayans kaplama vb. isler en erken 3 gun sonra
gerceklestiritmelidir.

-Urdnun on gorulen ve istenilen uzun sireli performansinin
elde edilmesiicin, tim uygulamanin tamamlanmasindan
sonra, en kisa zamanda (uygulanan Urdnidn kuruma suresine
bagliolarak 3-7 gun) isin amacina ve detayina uygun bir
kaplama (siva, sap, seramik vb.) ile yapilan uygulamanin
koruma altina alinmasi veya kaplanmasi gereklidir.

Bostik

TEKNIiK VERILER

Renk Beyaz

Uygulanabilir kalinlik (mm) Max 6

Tavsiye edilen uygulama kalinligr (mm) | 2

Kuru birim hacim agirligi (kg / Lt) 1,2+0,2
Islak birim hacim agirtigi (kg / Lt) 1,7+0,2
Kapta bekleme suresi (dakika) ~30
Kuruma suresi (saat) ~24
Karbondioksit gecirgenligi (m) >50

Su buhari gecirgenligi (m) <5V1Sinifi

Yapisma mukavemeti (28 gun) (N / mm?) >2

Kapiler su emme (kg/m?*.h°*) <01
Catlak kopruleme >2
Su basinci 7 bar

Ozel karisim emulsiyonu miktari
(25 kg toz komponenticin)

10 kg beyaz renkli sivi
emulsiyon

Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi

Sertlesen kaplamanin dayanimi -25°C ile +80°C arasl

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

SARFIYAT

Her 1mm kalinlik icin yaklasik 1,5 -2,0 kg / m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
Toz komp. 25 kg. kraft torbada, 1palette 64 set.
Sivi komp. 10 kg. plastik bidonda.

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve itk
etapta tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama omriu maksimum 6 aydir.



CemenTech

C2 Duo

2K Kristalize Su Yalitim Harci

URUN TANIMI

Polimerik katkilarla takviye edilmis, kapiler etkilerden
kaynaklanan su yalitim problemlerinin ¢cozimunde kullanilan,
teraslarda, temellerde ve bodrum katlarinin hem iceriden hem
de disaridan su yalitiminda kullanilan, su ile reaksiyona girdiginde
suda erimeyen kristaller Ureten ve bu kristallerin betonun kilcal
damarlariicerisine nUfuz etmesiile betonu kesin ve kalici olarak
su gecirimsiz hale getiren, hem pozitif taraftan hem de negatif
taraftan kullanima uygun, cimento esasli, cift komponentli, firca
kivamli, kirmizi renkli toz ve beyaz renkli siviemdulsiyondan olusan
su yalitim harcidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Hem pozitif hem de negatif tarafta,

- Duvarda, zeminde veya tavanda,

- Balkon, teras ve kiler gibi surekli nemli, islak ve rutubetli
alanlarda,

- Sudepolarl, havuzlar, su tanklari ve rezervuarlarda,

- Temelde, asansor cukurunda, bodrumlarin dis duvarlarinda,
yeralti ve yerustu insaat calismalarinda,

- Eskiyapilariniyilestirme ve restorasyon ve ronevasyon
calismalarinda.

OZELLIKLER

- Polimerik katkilarla takviye edilmistir.

- Suilereaksiyona girdiginde suda erimeyen kristaller Uretir.

- Agir hava kosullarina karsi dayaniklidir.

- Hidrolik baglayicilik 6zelligine sahiptir.

- Her tip tas ve tas tlrevi tugla, bims tugla, briket, gazbeton,
beton blok, kire¢ tasi vb. tugla orulu ve sivali ytzeylerde kullanilir.
- Cimento esasli sivali yuzeylerde olusan islakliklari ve su
birikmelerini onler.

- Nemi ve rutubetikalici olarak engelleyerek basingsiz ve zayif su
sizintilarini keser.

-Ylzeylerinemin ve rutubetin tahrip edici etkilerine karsi korur.
- Igme suyu depolarinda Uzerine kaplama yapmadan kullanima
uygundur.

-Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.477/2

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, curuf, boya gibi benzeri yapismayi engelleyici
yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi kalintilar ve atiklar
uygulama yuzeyinden arindiritmatidir.

- Catlak sivalar, zayif yuzeyler vb. kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt yluzeyler veya yosun kalintilari ylzeyden
temizlenmelidir.

- Varsa aktif su kacaklari ve sizintilari Bostik CemenTech Xile
uygulama dncesinde tikanmalidir.

UYGULAMA

- Toz formdaki Bostik CemenTech C2 Duo Su Yalitim Harci, temiz
kap icine konmus sivi komponent (9 kg) Uzerine yavas yavas
bosaltilarak, topaksiz bir karisim elde edilene kadar dlsuk devirli
bir karistiricr yardimiyla karistiritir. Karisim stresi min. 5 dak.
olmalidir. Islem sonunda elde edilen har¢ 3 dak. dinlendirilip
tekrar 2 dak. homojen hale gelinceye kadar karistiritlmatidir.

- Bostik CemenTech C2 Duo Su Yalitim Harci emdulsiyonu
kullanilmadan 6nceiyice calkalanmalidir. .

- Uygulama en az iki kat halinde yapilmalidir. IlLk kat uygulandiktan
sonraenaz 4 - 6 saat beklenmeli ve bekleme suresi 24 saati
asmadan, ikinci kat uygulanmalidir.

- Cok genis yUzeylere uygulanmasi halinde olusabilecek catlaklar
derz birakilarak uygulama yapilmasi yoluyla dnlenmelidir. Derzler
esnek dolgu malzemeleriile doldurulmadldir.

- Catlamariski olan hareketli zeminlerde, cekme gerilmelerini
karsilamasi ve daha esnek bir su yalitim katmani olusturmasi
amaclyla, uygulama arasina ara kat olarak Bostik FlexMesh file
yerlestirilebilir.

- Sicak veya donmus yuzeylere direkt olarak uygulama
yapilmamalidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Taze uygulamasi yapilmis ylzeyler, ilk glnlerde (en az 5 gun)
dogrudan gunes i1sigl, guclu hava akimi, yuksek hava sicakligi
(+35°C Uzeri), yagmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karsi
korunmalidir.

- Uygulama yapilmis ylzey Uzerine yapilacak her tlr siva
uygulamasi, fayans kaplama vb. isler en erken 3 glin sonra
gerceklestirilmelidir.

- Urldnln on gorulen ve istenilen uzun sutreli performansinin elde
edilmesiicin, tum uygulamanin tamamlanmasindan sonra, en
kisa zamanda (uygulanan Urinudn kuruma suresine bagli olarak
3-7gln)isin amacina ve detayina uygun bir kaplama (siva, sap,
seramik vb.) ile yapilan uygulamanin koruma altina alinmasi veya
kaplanmasi gereklidir.

TEKNIK VERILER

Renk Hafif kirmizi
Uygulanabilir kalinlik (mm) Max 5
Tavsiye edilen uygulama kalinigr (mm) | 2

Kuru birim hacim agirligi (kg 7/ Lt) 1,3+0,2
Islak birim hacim agirtigi (kg / Lt) 1,8+0,2
Kapta bekleme suresi (dakika) ~30
Kuruma suresi (saat) ~24
Yapisma mukavemeti (28 gln) (N / mm?) | >1,5

Ozel karisim emilsiyonu miktari
(25 kg kuru toz komponent igin)

9 kg beyaz renkli sivi
emdulsiyon

Uygulama icin ortam sicakligi

+5°C ile +35°C aras|

Sertlesen kaplamanin dayanimi

-25°C ile +80°C arasl

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina

gore elde edilen yaklasik verilerdir.

SARFIYAT

Her 1mm kalinlik icin yaklasik 1,5 -2,0 kg / m®.
Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup; uygulama doncesinde
sarfiyat kontrolld numune uygulamasi yapilmasini tavsiye ederiz.

AMBALAJ

Toz kom. 25 kg kraft torbada, 1 palette 64 set.

Sivikomp. 9 kg plastik bidonda.
DEPOLAMA

- Kuru harg¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi

korunmalidir.

- Ahsap paletler Gzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin, kuru ve
nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk etapta

tlketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.
- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmri maksimum 12 aydir.
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CemenTech

Su Tikacl

URUN TANIMI

Polimerik katkilarla takviye edilmis, kapiler etkilerden
kaynaklanan su yalitim problemlerinin ¢ozumunde kullanilan,
temellerde ve bodrum katlarinda negatif taraftan kullanima
uygun, formulize edilmis su yalitimiamacl kullanilacak
malzemeler dncesinde aktif su kacaklarini ve sizintilarini
engellemek amaciyla, su itici 6zelligi olan, cimento esasli tek
komponentli, cok hizli priz alan su yalitim harcidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Duvarda, zeminde,

- Surekli nemli, 1slak ve rutubetli alanlarda,

- Su depolari, havuzlar, su tanklari ve rezervuarlarda,

- Temelde, bodrumlarinic duvarlarinda,

- Yeralti ve yerUstu insaat calismalarinda,

- Eskiyapilariniyilestirme, restorasyon ve ronevasyon
calismalarinda,

- Her tip tas ve tas turevi tugla, bims tugla, briket, gazbeton,
beton blok, kire¢ tasi vb. tugla orulu sivasiz ylzeylerde.

OZELLIKLER

- Polimerik katkilarla takviye edilmistir.

- Cok hizli kuruyarak hizli uygulama yapilmasini saglar.

- Negatif taraftan gelen ve yalitim yapilmasini engelleyen su
sizintilarini cok kisa strede keser.

- Agir hava kosullarina karsi dayaniklidir.

- Hidrolik baglayicilik 6zelligine sahiptir.

- Cimento esasli sivali ylUzeylerde olusan islakliklari ve su
birikimlerini onler.

- Nemi ve rutubetikalici olarak engelleyerek basingsiz ve zayif
su sizintilarini keser.

- YuUzeylerinemin ve rutubetin tahrip edici etkilerine karsi
korur.

- Yanmaz.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, curuf, boya gibi benzeri yapismayi engel-
leyici yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi kalintilar
ve atiklar uygulama ylzeyinden arindirilmalidir.

- Catlak sivalar, zayif ylzeyler gibi kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt ylzeyler veya yosun kalintilari yuzeyden
temizlenmelidir.

- YUzey, uygulama dncesinde hafif islatitmalidir.

UYGULAMA

- Toz formdaki Bostik CemenTech X Su Yalitim Harci, temiz ve
belirtilen miktardaki normal ortam sicakligindaki suile dolu
bir kapicine doldurulacak alaninin blyukluglne gore yetecek
miktarda yavas yavas ilave edilir ve hemen topaksiz bir karisim
elde edilene kadar elle harmanlanir ve karistirilir.

- Hazirlanan harg, aktif su kacaginin veya sizintinin oldugu
kisma elle bastirilarak malzemenin orada donmasi saglanir.

- Uygulama esnasinda eldiven kullanilmalidir.

- Su sizintisi Uzerine yerlestirilmis harc, donmaya yakin Uzeri
spatula veya celik mala ile duzeltilebilir.

- Bostik CemenTech X Su Yalitim Harci ile hazirlanan taze harg¢
en gec¢ 3 dakika icinde kullanitmalidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Taze uygulamasi yapilmis yuzeyler, ilk ginlerde dogrudan
gunes isigl, guclu hava akimi, yuksek hava sicakligi (+35°C
Uzeri), yagmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karsi
korunmalidir.

- Uygulama yapilmis ylzey uzerine yapilacak her tur siva
uygulamasi, fayans kaplamaisi vb. isler en erken 3 glin sonra
gerceklestirilmelidir.

SARFIiYAT
Her 1dm?boslukicin yaklasik 1,5 - 2,0 kg toz.

AMBALAJ
5kg'lik plastik kovada.

TEKNIiK VERILER

Renk Gri
Kuru birim hacim agiruigi (kg / Lt) 1,5+0,2
Islak birim hacim agiruigi (kg / Lt) 1,6 £0,2
Kapta bekleme suresi (dakika) ~3
Kuruma suresi (saat) ~10

Basing mukavemeti (28 gun) (N/ mm? | >80

Egilme mukavemeti (28 gun) (N / mm?) | >10

Karisim suyu miktari (1kg kuru harcicin) | 0,2 - 0,3 lt

Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi

Sertlesen kaplamanin dayanimi -25°C ile +80°C aras!

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ kovalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Kovalar serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.

- Acilmis kovalar derhal kapatilmali ve ilk etapta tiketilmelidir.
- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmri maksimum 12 aydir.
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Su yalitim uygulamalari dncesinde

alt zeminin saglamuigi kontrol
edilmelidir. Kendisini tasiyamayacak
saglamliktaki zeminler Gzerine uygulama
yapilmamalidir. Su yalitim uygulamalari
oncesinde kabaran, kavlayan, gevsek
yuzeyler ve eski su yalitim malzemeleri
yuzeyden kazinmalidir.

Su yalitim uygulamalari &ncesinde yatay
- dUsey birlesim yerlerine veya dusey

- dusey kdselere, beton ek yerlerine
fuga acilmali, acilan fugalar Bostik

oOzel tamir harclariile tamir edilmeli ve
pahlanmalidir.

Teras, balkon yalitimlarinda, kullanima
hazir, kolay uygulanabilir. AquaRoll

Easy - UV ve Saniter Urunleri glvenle
kulanilabilir. Gereli alt yapi hazirligi
tamamlanmis ylzeylere, AquaRoll Easy
- UV, AquaRoll Saniter veya AquaRoll PU
Mono drlnleri, firca veya mala yardimrile
yUzeye uygulanmalidir.

Yuzeyde mevcut kir, toz, pas, yosun,
camur gibi yapismayi engelleyici
hareketli parcaciklar ylzeyden basincli
su yardimiile temizlenmelidir.

Su yalitim uygulamalari dncesinde
Urudnler, disuk devirli bir karistirici
yardimiile minimum 5 dakika homojen
ve topaksiz bir karisim elde edilene kadar
karistiritmatidir.

Ozellikle toprak altindakiyapilarin
korunmasinda ve temel perdelerindeki

su yalitim uygulamalarinda bittim esasli
AquaRoll BC2 Performa, AquaRoll B1Flex
veya AquaRoll BC 2 tercih edilmelidir. Gerekli
altyapi hazirligitamamlanmis ylzeylere
AquaRoll BC2 Performa, AquaRoll B1Flex
veya AquaRoll BC2 Urlnleri firca, rulo veya
mala yardimiile ytzeye uygulanmalidir.

Su yalitim uygulamalari dncesinde

gergi demiri, tij deligi, ahsap takoz,

boru ve kablo etraflari, segregasyonlar,
catlaklar vb. Bostik 6zel tamir harclariile
doldurulmali ve tamir edilmelidir.

Su deposu, havuz, banyo, tuvalet vb. islak
hacim yalitimlarinda ve negatif taraftan
yapilacak su yalitim uygulamalarinda
cimento esasli CemenTech grubu udrlnler
kullanitmalidir. Gerekli alt yapi hazirligi
tamamlanmis ylzeylere CemenTech
urudnleri firca, rulo veya mala yardimiile
uygulanmaudir..

TUm su yalitim uygulamalari sonrasinda
gerekli kuruma stresince bekledikten
sonra, yuzeyler istege uygun bir kaplama
ile (seramik, sap vb.) kaplanmalidir.
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BoscoMix P152

Kristalize Katki

URUN TANIMI

Bostik BoscoMix P152 gelistirilmis yeni nesil “A*> Teknolojisi”
ile Uretilen betonislerinde her tur kullanim icin ideal, uzun
sUreli dayanimli su gecirimsiz beton olusumunu saglayan, gri
renkli, kalici aktif, kristalize bir karisim olup, beton isleriicin su
gecirimsizlik katkisidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Temeller, bodrum katlar ve taban dosemeleri,
- Tek yUz ve cift ylUz perde kalip islerinde,
- Hazir Beton,

- Rogarlar,

- Yeraltiinsaat calismalarinda,

- Otopark yapilari,

- Sumuhafaza yapilari,

- Atik geri donusum tesislerinde,

- Marina insaatlari,

- Barajlar, su depolari ve ylizme havuzlari,
- Tunel ve metrolar,

- Asansor bosluklari,

- Kompleks mimari dizaynlar.

OZELLIKLER

- Betonile kalici, butlnlesik bir cozim.

- Kendi kendiniiyilestiren, catlak koprlleme yetenegi
(0,30 mm’ye kadar statik kilcal ¢catlaklari kapatir).

- A’ gelismis teknoloji.

- Su buharigecirgen.

- Kullanimi kolay.

- Zamandan tasarruf.

- Betona herhangi bir yan etkisi yoktur.

- Toksik olmayan inorganik iyonlar, yuksek hidrostatik
basinca, su kaynakli tuzlara, klorlr iyonu ve sulfatlara
(kimyasal dayaniklilik pH 3 ~ 11 sUrekli temas) direnci artirarak,
dayanikli bir beton saglar.

- Betonarmeyi korozyona karsi korur.

DOZAJLAMA

Bostik BoscoMix P152 icin olagan sartlarda tavsiye edilen tipik
doz, taze beton karisim icindeki toplam ¢cimento malzemeleri
miktarinin %1~ % 1,5 kadardir. Taze beton karisim icindeki
toplam ¢cimento agirliginin %2'si Gzerinde dozajlama tavsiye
edilmemektedir. Ozel projelericin Bostik Teknik Servis ile
irtibata geciniz.

KULLANIM TALIMATI
Bostik BoscoMix P152 insaat alaninda hazir beton karisimi
asamasinda ilave edilmelidir

A. Kuru-Karisim Hazir Beton Tesisi islemleri (Onerilir):

Hazir beton karisima orijinal toz halinde BoscoMix P152 eklenir
ve tercihen bir agrega olarak beton karisim kuru bilesenleriile
baslangicta karistirilmalidir. Homojen bir karisim elde etmek
icin kuru bilesenler en az 5 dakika boyunca karistirilmali ve
katkinin beton karisim boyunca iyice dagilmasi saglanmatidir.
TUm durumlarda, toplam su miktari standart uygulamalara
uygun olarak tasarim beton karisima eklenmelidir. BoscoMix
P152, beton ¢cimento bilesenleri karisima ilave edildikten sonra
hazir beton karisima kesinlikle eklenmemelidir.

B. Sivi-Karisim Santiye islemleri:

BoscoMix P152 karisim elde etmek icin belli miktar temiz su
ile karistiritmalidir (su karisim orani: BoscoMix P152 /su =1/
T1). Uygun bir karisim icin temiz su ile en az 5 dakika karistirin.
Sonra karisimi hazir- beton mikseriicine dizgun sekilde
dokln ve betonu yerine dokmeden Once hazneyi yuksek
devirde en az 10 dakika calistirin. TUm durumlarda, toplam su
miktari standart uygulamalara uygun olarak tasarlanan beton
karisima eklenmelidir. Karisim taze beton 20 dakika icinde
yerine dokulmelidir.

LUtfen dikkat: BoscoMix P152 ile iyi dagilmis, homojen bir hazir
beton karisim elde etmek dnemlidir. Bu nedenle, BoscoMix
P152’in orijinal toz biciminde ve kuru serpme yontemiyle, taze
betonun Uzerine dogrudan serpme metodu ile uygulanmasi
tavsiye edilmez.

TEKNIiK VERILER

Renk

Gri

Kuru birim hacim agirligi (kg / Lt)

0,95 +0.05 kg / Lt

pH Degeri - karisim

>10

Kilcal Su Emme (EN 480-5)

7 gun test edildi, 7 gunluk
kirlenme sonrasi:

Test Karisim < % 50

28 gun test edildi, 90 gunluk
kirlenme sonrasi:

Test Karisim < % 60

Basin¢ Dayanimi (EN 12390-3)

28 gunde: Test Karisim = % 85
Kontrol Karisimi

Su isleme Derinligi (DIN 1048-5) <20 mm
Suda CézUnur Klorir icerigi (EN

480-10) <%0.2
V.0O.C. (Ugucu Organik Bilesen) % O

Teknik bilgiler +23°C arasindaki bir sicaklikta ve % 50 bagil neme gore

elde edilir.

Uyarilar / Tavsiyeler:

- BoscoMix P152 sadece profesyonel kullanim icindir.
- Beton karisiminda kullanilan ¢cimento EN 197-1e uygun

olmalidir.

- Beton karisiminda kullanilan «su / cimento» oraninin <0,50

oldugundan emin olunmalidir.

- Karisim taze beton 20 dakika icinde kullanilmalidir.
- Bostik BoscoMix P152 uygulandiginda beton karisimi sicakligi

5°C Uzerinde olmalidir.

- Bostik BoscoMix P152 iceren beton karisimi Uretimi, yerine
dokulmesi ve islenmesi, normal betonicin gecerli olan hukuki
dlzenlemeler, yapi sartnameleri ve insaat yapim standartlari
uygulamalarina uygun sekilde bitmis olmasi gerekir.

- Yaya trafigine acmadan once en az 48 saat kUrlenmesine izin

verilmelidir.

- Taze betonu hizli kurumaya karsi korunmatidir.
- Katkinin tam olarak aktive olmasiicin beton yapinin 2-4

hafta klrlenmesi gerekebilir.

- Kuru yUzeylere uygulamayin.

- Hava kosullarina bagli olarak islenebilirligi kolaylastirmak
icin su azaltici, sUper akiskanlastiricilar, geciktirici ve / veya
hizlandirici gibi katkr kullanimi gerekebilir.

Gereklidiger katkilarla uyumluluk testlerini gerceklestirmeniz

tavsiye edilir.



- Bostik BoscoMix P152 bagimsiz bir karisim olarak ya da diger
katki maddeleriile kombinasyon halinde kullanilabilir. Bu
durumda gercek beton karisimi tasariminin performansinin
proje ozellikleriile uyumunu onaylamak icin kontrol
edilmelidir. Urdn kullanim kilavuzlarina bakin veya Bostik
Teknik Servis ile iletisime gecin.

- Bostik, BoscoMix P152'in satilabilirligi veya musterinin
amacina uygunlugunu veya baska Bostik ve / veya herhangi
bir tedarikgi Grunleriile uyumlulugunu belirlemek hususunda
hicbir kosulda sorumlu ya da yukumlu degildir

- Bostik BoscoMix P152 kullanim uygunlugu uygulayici
tarafindan belirlenir ve buna bagli olarak uygulamaya ait tum
risk ve sorumluluk uygulamaci yukimtlulugundedir.

Litfen dikkat: Proje kosullarinda ¢cokme (slamp), hava icerigi
ve betonun basin¢ dayanimiayari belirlemek icin deneme
karisimlar yapilmasi dnemle tavsiye edilir.

AMBALAJ
20 kg'lik kraft torbada, 1 palette 66 torba (1320 kg / palet)

DEPOLAMA VE RAF OMRU

- Urln serin ve kuru bir yerde orijinal ambalajinda ve dogrudan
gunesisigindan uzak saklanmalidir (5°C - 30°C).

- Urdnin donmasina izin vermeyin.

- Kuru bir yerde ve acilmamis, zarar gormemis orijinal
ambalajinda muhafaza edildiginde raf dmru 6 aydir.

0,3 mm’ye kadar statik kilcal
catlaklari kopruler

Bostik Yapi Katalogu
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ZAMAN,
BOSTiK BOSCOPUR ZAMANI

- Kullanima hazir.

- UV Dayanimli.

- Dis hava sartlarina karsi mukavim.

- Bitki koklerine dayanikli.

- Arac trafigi ve yaya trafigine
dayanimli.

- Asinma dayanimi yuksek.

- Su buhari gecirgen.

- Yuksek elastikiyete sahip. (%900)

- Uygulamasi kolay ve hizli.

- ZayIf kimyasallara dayanimli.
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BoscoPur

UniSeal

Faar g
By 5 o
‘-;,‘; 3 g
N 2

Poliuretan Esasli Su Yalitim Malzemesi &

URUN TANIMI

Bostik BoscoPur UniSeal, tek komponentli, kullanima hazir, yuksek
elastikiyete ve mikemmel mekanik ve kimyasal dayanima sahip,
UV dayanimli, poliGretan esasli likit su yalitim

malzemesidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Catilar,

- Yesil catilar, ciceklikler,

- Park alanlari,

- Balkon ve teraslar.

- Islak hacimler. (banyo, WC vb. seramik altinda)

OZELLIKLER

- Kolay ve hizliuygulanir.

- Eksiz ve sUrekli bir su yalitim membran katmani olusturur.

- Dh|§ hava kosullarindan etkilenmez, mikemmel UV dayanimina
sahiptir.

- Bitki koklerine dayaniklidir. Agaclandirilmis veya bitkilendirilmis
“yesil teras” uygulamalariicin de uygundur.

- Su buhari gecirgendir.

- Asinma dayanimi yuksektir. YUruyuUs yollari, yaya trafigine acik
yerlericin uygundur.

-2 mm'ye kadar catlak koprileme ozelligine sahiptir.

- 30°C ~ +90°C gibi cok dlsUk veya cok yuksek sicakliklarda dahi
ozelliklerini korur.

- Tuzlu su, zayIf asit, alifatik solvent, benzene ve mineralyaglara
karsi dayaniklidir.

- Mineral esasli ve beton ylzeylericerisine derinlemesine niufuz
ederek yapismayi ve tutunmayi artirir.

- Yapisal olmayan catlaklari doldurur, ve su emicligi azaltir.

- Uygulandigi Ust ylzeyi sertlestirerek asinma dayanimini artirir.

UYGULAMA ONCESI HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, curuf, boya gibi benzeriyapismayi engelleyici
yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi kalintilar ve atiklar
uygulama yuzeyinden arindiritmatidir.

- Uygulama yapilacak yuzeyin maks. nemi 5%, ve basin¢c dayanimi
25 MPa'dan fazla olmalidir. Yeni veya taze beton ylUzeyler Uzerine
uygulama yapmadan once 28 gun beklenmelidir.

- Bitim, akrilik ve asfalt kapli yuzeyler ve ayrica parlak emici
olmayan seramik, fayans, metal, cam vb. temizlenmeli ve
yapismayl engelleyici her tur hareketli parcadan arindirilmatidir
ve uygulama oncesinde Bostik BoscoPur EpoPrimer 2C ile
astarlanmalidir.

- Ahsap, beton, siva vb. emici ylzeyler de uygulama dncesinde
yapismayi artirmak Bostik BoscoPur PurPrimer 1C ile
astarlanmalidir.

UYGULAMA

- Bostik BoscoPur UniSeal, ana kat olarak astarlanmadan ¢cok kisa
bir sGre sonra uygulanmauidir.

- Emiciyuzeylerin astarlanmasiicin kullanilan BoscoPur
PurPrimer 1C uygulamasindan 2-3 saat sonra (4 saatten

fazla beklenmemelidir), emici olmayan veya parlak

ylUzeylerin astarlanmasiicin kullanilan BoscoPur

EpoPrimer 2C uygulamasindan 6-12 saat sonra (24 saatten

fazla beklenmemelidir) astar katlari hentiz tam kdridnu
tamamlamamisken Bostik Boscopur UniSeal uygulanmalidir.

- Uygulama oncesinde Bostik BoscoPur UniSeal dlsuk devirli bir
karistiriciyardimiyla, homojen bir renk ve kivam elde edilene kadar
karistiritmatidir.

- Tum yuzeylerin kaplandigindan emin olana kadar uygulamaya
devam edilmelidir.

- Uygulama esnasinda rulo veya firca kullanilmatidir.

- 1l. kat uygulamasi, I. kattan sonra, 18 saat icerisinde yapilmalidir
(48 saatten fazla beklenmemelidir)

- Bostik BoscoPur UniSeal istenildigi takdirde airless sprey ile
uygulanabilir.

- Duvar ve zemin birlesim yerlerinde, boru ve inis etraflarinda,
catlaklarda ve tum ek yerlerinde Bostik BoscoPur Fabric donati
olarak ara katta kullanilmalidir. Bostik BoscoPur Fabric donatinin
kullanilmasi durumunda I. kat ve Il. kat islak Uzeriislak olarak
yapilmalidir. Bu tlr detaylarda elyaf katkili, siper elastik Bostik
PowerFiber Grunl de kullanilabilir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Yeniuygulanmis yuzeylerilk 2 — 3 saat suve yagmurdan
korunmalidir.

- Uzun sureli UV dayanimi ve asinma dayanimiicin ana kat olarak
kullanilan Bostik BoscoPur UniSeal Uzerine, hafif yaya trafigiicin
(yaya trafigi, kaldirimlar, otopark alanlari) veya agir yuk trafigiicin
(stadyum, spor alanlari, hangarlar) formulize Bostik BoscoPur-HT
son kat olarak kullanilmatlidir.

- Kurumamis, taze Bostik BoscoPur UniSeal’in Ust yUzeyi
kaygandir. Kaymaz hale getirmekicin malzeme kurumadan Uzerine
kuru kum serpilmelidir.

TEKNIK VERILER
Renk Beyaz, Gri

Kopma kuvveti >4 N/ mm?

Kopmada uzamasi >900 %

Catlak koprileme kapasitesi >2mm

Su buhari gecirgenligi >25gr/m?/gln

Su basincina direng (S‘Ilzr:ﬁnghys?uktunu,24 saat)
Yapisma kuvveti (beton) >2N/mm?

Shore A sertligi > 60

Max. sok isis1 (20 dk sok Is1) 200 °C

ilk kuruma suresi (saat) 12 =24 (20 °C, %50 bagilnem)

Uygulama icin ortam sicakligr | +10°C ~ +35°C

-30°C ~ +90°C

Servis sicakligi

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

UYARI

- Eniyisonucicin Bostik BoscoPur UniSeal tek katta 0,5 mm’'den
daha kalin uygulanmamalidir.

- DUsuk sicakliklar kuruma stresini uzatir, yuksek sicakliklar
kuruma suresini kisaltir.

SARFIYAT

Yuzeyin emiciligine ve duzgunlugune bagli olarak, kat basina
yaklasik 0,750 - 1,25 kg /

Sarfiyat miktarlari teorlk degerler olup, uygulama oncesinde
sarfiyat kontrolli numune uygulamasi yapilmasini tavsiye ederiz.

AMBALAJ
25 kg teneke.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin, kuru ve
nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.

- Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk etapta
tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 3 ambalaj istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi kaydiyla
depolama dmri maksimum 9 aydir.
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BoscoPur

PowerFiber

PU Esasli Su Yalitim Kaplamasi

URUN TANIMI

Bostik BoscoPur PowerFiber tek komponentli, kullanima
hazir, yuksek elastikiyete sahip, tiksotropik (dUseyde akma
yapmayan) tipte, acik gri renkli, poliiretan esasli, elyaf katkili,
detay, catlak ve yamalaricin 6zel olarak formulize edilmis su
yalitim malzemesidir.

KULLANILDIGI YERLER

Pencere, havalandirma, baca vb. etraflari; Isiklik ve aydinlatma
etraflari; SOmine, baca cikislari; Havalandirma, gunes enerjisi
panelleri ve boru dipleri.

OZELLIKLER

Kolay ve hizliuygulanir; Eksiz bir su yalitim membrani ve
katmaniolusturur; Elyaf katkilidir esnektir, catlama yapmaz;
Asinma, su ve bitki kdklerine karsi dayaniklidir; Eskive
yipranmis bitumld membran ve asfaltli ortulerin tamirinde;
Tuzlu su, zayIf asit, alifatik solvent, benzene ve mineral yaglara
karsi dayaniklidir; Mineral esasli ve beton ylzeylericerisine
derinlemesine nufuz ederek yapismayi ve tutunmayi artirir;
Yapisal olmayan catlaklari doldurur, ve su emicligi azaltir; Su
gecirimsiz, bosluklari doldurulmus, saglam ve stabil bir alt
zemin hazirlar.

SARFIiYAT

Yuzeyin emiciligine ve dizgunlugune bagli olarak,

kat basina yaklasik 1,00 kg / m*. Sarfiyat miktarlari teorik
degerler olup, uygulama dncesinde sarfiyat kontrollU numune
uygulamasi yapilmasini tavsiye ederiz.

AMBALAJ
6 kg teneke

DEPOLAMA

Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir; Ahsap
paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin, kuru ve
nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir; Patlamis
veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk etapta
tuketilmelidir; Ust Uste en fazla 3 ambalajistiflenmelidir;
Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmri maksimum 9 aydir.

BoscoPur

Fabric

Tekstil Donatisi

URUN TANIMI

Bostik BoscoPur Fabric, BoscoPur sistem icerisinde sistemi
mekanik olarak gliclendirmek Uzere polyster tekstil
donatisidir.

UYGULAMA

- BoscoPur Fabric uygulamalarinda BoscoPur UniSeal Il. kat
kece yuzeye serildikten hemen sonra islak Uzeri islak olacak
sekilde uygulama yapilmatlidir.

- Gerekli gorulen durumlarda, daha dizgun bir ylzey elde
etmekicin (yUzeyin tamamen kaplandigindan emin olmak icin)
I1l. kat uygulama yapilmasi onerilir.

AMBALAJ
100 m?/ rulo.
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TEKNIK VERILER

Renk Acik gri

Kuruma suresi (saat) 12 -24

Uygulama icin ortam sicakligi +10°C ~ +35°C

-30°C ~ +90°C

Servis sicakligi

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

TEKNIiK VERILER

Agirlik (g / m?) 63
Kalinlik (mm) 0,7
Cekme Kuvveti (N /7 5cm) 125
Uzama (boyuna) %77
Uzama (enine) %83




BoscoPur ;m - 2
Top - HT &= A

Polilretan Esasli Son Kat Kaplama Malzemesi 3

URUN TANIMI

Bostik BoscoPur Top - HT, tek komponentli, kullanima hazir,
elastik, asinma, UV, ve hava kosullarina karsi mukemmel
dirence sahip, alifatik ozellikli poliliretan esasli son kat su
yalitim malzemesidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Catilar ve teraslar,

- Balkonlar,

- Yaya ve hafif arac trafigine acik yerler,

- Agir yuke maruz alanlar (stadyum, spor alanlari, hangarlar,
endustriyel alanlar vb.)

OZELLIKLER

- Kolay ve hizliuygulanir.

- Su gecirimsiz, eksiz bir su yalitim katmani olusturur.

- Asinmaya, UV ‘ye, termal gerilmelere vb. dayanimuidir.

- Bitki koklerine dayaniklidir. Agaclandirilmis veya
bitkilendirilmis “yesil teras” uygulamalariicin de uygundur.
- Dis hava kosullarindan etkilenmez.

-Zaman icierisinde sararma veya solma yapmaz. Rengini uzun
sure muhafaza eder.

- Kolay silinebilir bir st katman olusturur.

- Su buharigecirgendir.

- Yaya gecitleri, yayaya acik alanlar ve hafif arac trafiginin

- Stadyum, spor alanlari, endustriyel alanlar vb. agir arac
trafigine maruz alanlarda da kullanilabilir. Renk Gri
-2mm’ye kadar catlak koprileme kabiliyetine sahiptir. - -
- -302C~+90 °C gibi cok disiik veya cok yiksek sicakliklarda Kopma kuvveti (28 glin sonra) >5N/mm*
dahi 6zelliklerini korur. K q 28 il ~100 %
- Tuzlu su, zayIf asit, alifatik solvent, benzene ve mineral opmada uzama (28 gun sonra) °
yaglarakarsi dayaniklidir. . ) ) Su buhari gecirgenligi >6gr/m?/gln
- Mineral esasli ve beton ylzeyler icerisine derinlemesine
nufuz ederek yapismayi ve tutunmayi artirir. Shore D sertligi >30
- Yapisal olmayan catlaklari doldurur, ve su emicligi azaltir. - .
- Uygulandigi Ust yiizeyi sertlestirerek asinma dayanimini Ik kuruma suresi (saat) 12-24
artirir. Uygulama i¢cin ortam sicakligi +10°C ~ +35°C
UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK Servis sicakligi -30°C ~ +90°C
- Toz, kir, kalip yagi, curuf, boya gibi benzeri yapismayi - -
engelleyici yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi Tg_knik bilgile_r, +23°C hava S|§akl|g|na ve 50% rolatif hava nemi oranina
kalintilar ve atiklar uygulama ylzeyinden arindiritmalidir. gore elde edilen yaklasik verilerdir.
- Uygulama yapilacak ylzeyin maks. nemi 5%, ve basin¢
dayanimi 25 MP’dan fazla olmalidir. Yeni veya taze beton UYGULAMA SONRASI BAKIM
ylUzeyler Uzerine uygulama yapmadan once 28 glin - Yeniuygulanmis ylzeyler ilk 2 - 3 saat su ve yagmurdan
beklenmelidir. korunmalidir.
- Bitdm, akrilik ve asfalt kapli ylzeyler ve ayrica parlak emici - Kurumamis, taze Bostik BoscoPur Top-HT'in Ust ylzeyi
olmayan seramik, fayans, metal, cam vb. temizlenmeli kaygandir. Kaymaz hale getirmek icin malzeme kurumadan
ve yapismayil engelleyici her tur hareketli parcadan Uzerine kuru kum serpilmelidir.
arindiritlmalidir ve uygulama oncesinde Bostik BoscoPur
EpoPrimer 2C ile astarlanmalidir. UYARI
- Ahsap, beton, siva vb. emici ylzeyler de uygulama dncesinde  _ En jyi sonucicin Bostik BoscoPur Top-HT tek katta
yapismayiartirmak Bostik BoscoPur PurPrimer 1C ile 0,2 mm ‘den daha kalin uygulanmamalidir.
astarlanmalidir. ) - DUsUk sicakliklar kuruma siresini uzatir, ylksek sicakliklar
- Bostik BoscoPur UniSeal, ana kat olarak astarlanmadan ¢ok kuruma siresini kisaltir.
kisa bir sUre sonra uygulanmalidir.
SARFIiYAT
UYGULAMA ) ) Yizeyin emiciligine ve dizgunliuglne bagli olarak,
- Bostik BoscoPur UniSeal ana kat uygulamasindan cok kisabir  kat basina yaklasik 0,250 kg / m?>.
sure sonra Bostik BoscoPur Top - HT uygulanmalidir. Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama éncesinde
(36 saatten daha fazla beklenmemelidir.) L o sarfiyat kontrolli numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
- Uygulama dncesinde Bostik BoscoPur Top - HT dlsuk devirli ederiz.
bir karistirici yardimiyla homojen bir renk ve kivam elde
edilene kadar karistiritmalidir. AMBALAJ
- TUm yuzeylerin kaplandigindan emin olana kadar 20 kg teneke.
uygulamaya devam edilmelidir.
- Uygulama esnasinda rulo veya firca kullanitmalidir. DEPOLAMA
- Il. kat uygulamasi, |. kattan sonra, 3-6 saat icerisinde - Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.
yapilmalidir. (36 saatten fazla beklenmemelidir) , - Ahsap paletler zerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
- Bostik BoscoPur Top-HT istenildigi takdirde airless sprey ile kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
uygulanabilir. - Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk

etapta tUketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 3 ambalajistiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 9 aydir.
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BoscoPur

PurPrimer 1C

PU Esasli Astar - Emici Yuzeyler icin

URUN TANIMI
Bostik BoscoPur PurPrimer 1C tek komponentli, kullanima

hazir, seffaf renkte, uygulandigi ylzeye derinlemesine isleyen,

hizli kuruyan, emici yuzeylerin astarlanmasiicin formdlize
edilmis, solvent bazli politretan esasliastardir.

KULLANILDIGI YERLER
- Yapismayi artirmak amaciyla mineral esasli ylzeyler.

OZELLIKLER

- Uygulamasi kolay ve hizlidir.

- Solventigerir.

- Dis hava kosullarindan etkilenmez.

- Tuzlu suya, sulu ¢cozeltilere, zayif asitlere, alifatic
solventlere, benzene ve mineralyaglara karsi dayaniklidir.
- Mineral esasli ve beton ylzeylericerisine derinlemesine
nufuz ederek yapismayi ve tutunmayi artirir.

- Uygulandigi Ust yuzeyi sertlestirerek asinma dayanimini
artirir.

- Su gecirimsiz, bosluklari doldurulmus, saglam ve stabil bir
alt zemin hazirlar.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, curuf, boya gibi benzeri yapismayi
engelleyici yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi
kalintilar ve atiklar uygulama ylzeyinden arindiritmatidir.
- Uygulama yapilacak ylzeyin maks. nemi 5%, ve basing
dayanimi 25 MPa'dan fazla olmalidir. Yeni veya taze beton
ylUzeyler Uzerine uygulama yapmadan dnce 28 gln
beklenmelidir.

- Bitim, akrilik ve asfalt kapli yuzeyler temizlenmeli

ve yapismayl engelleyici her tur hareketli parcadan
arindiritmatidir.

UYGULAMA

- Bostik BoscoPur PurPrimer 1C firca veya ruloile tim ylzey
kaplanacak sekilde uygulanmalidir.

- Secenek olarak airless-sprey ile de uygulama yapilabilir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM
- Yeniuygulanmis ylzeylerilk 2-3 saat su ve yagmurdan
korunmaltidir.

- Ana kat uygulamasi astarlamadan 2-3 saat sonra yapilmalidir

(4 saatten fazla beklenmemelidir)

SARFIYAT

Yuzeyin emiciligine ve dizgunlugune bagli olarak, kat basina
yaklasik 0,200 kg / m*.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama oncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
15 kg metal teneke.

TEKNIiK VERILER

Renk Seffaf
Yapisma Kuvveti (beton) >1,8 N/ mm?
Shore A Sertligi >95
Kuruma suresi (saat) 2-3

Uygulama icin ortam sicakligi +10°C ~ +35°C

-30°C ~ +90°C

Servis sicakligi

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rélatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmatidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindiritlmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tlketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 3 ambalajistiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 9 aydir.




BoscoPur ém e
EpoPrimer 2C 227 2
Epoksi Esasli Astar - Emici Olmayan Yuzeyler icin &

URUN TANIMI

Bostik BoscoPur EpoPrimer 2C, iki komponentli, rijit, su bazli
epoksiesasli, seffaf beyaz renkte, emici veya emici olmayan
ylzeylerin astarlanmasiicin 6zel olarak formulize edilmis
astardir.

KULLANILDIGI YERLER

- Tozuyan ve gevsek zeminler,

- Mineral esasli yuzeyler,

- Cam, seramik, bitumLld membrane vb. emici olmayan
ylUzeyler,

- Poliuretan, epoksi, akrilik esasli malzeme uygulanmis eski
yuzeyler,

- Aluminyum ve metal ylzeyler.

OZELLIKLER

- Kolay ve hizliuygulanir.

- Nemli ylzeylerde bile uygulanabilir.

- Asinma ve suya karsi dayaniklidir.

- Suile inceltilebilir.

- Dis hava kosullarindan etkilenmez.

- Tuzlu su, zayIf asit, alifatik solvent, benzene ve mineral
yaglara karsi dayaniklidir.

- Mineral esasli ve beton ylzeylericerisine derinlemesine
nufuz ederek yapismayi ve tutunmayi artirir.

- Yapisal oerjayan catlaklari doldurur ve su emiciligi azaltir.

- Uygulandigi ust ylzeyi sertlestirerek asinma dayanimini

artirir. Renk Seffaf Beyaz

- Su gecirimsiz, bosluklari doldurulmus, saglam ve stabil bir

alt zemin hazirlar. Karisim orani 3:1

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK Kuruma sUresi (saat) 6-12

- Toz, kir, kalip yagi, cUruf, boya gibi benzeriyapismayr Kap 8mri (saat) Maks 1

engelleyici yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi

kalintilar ve atiklar uygulama yuizeyinden arindiritmadidir. Uygulama icin ortam sicakligi +10°C ~ +35°C

- Uygulama yapilacak yuzeyin maks. nemi 8 %, ve basing - - R N

dayanimi 25 MPa’dan fazla olmalidir. Yeni veya taze beton Servis sicakligi -30°C ~+90°C

yuzeyler uzerine uygulama yapmadan dnce 28 gin Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina

be‘ﬁl?”me“‘?'!’- . . . gore elde edilen yaklasik verilerdir.

- Bitim, akrilik ve asfalt kapli ylzeyler temzilenmeli

ve yapismayl engelleyici her tur hareketli parcadan

arindirilmalidir. DEPOLAMA

- Ahsap, beton vb. emici ylzeyler de uygulama 6ncesinde - Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

yapismayi artirmak icin astarlanmatidir. - Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.

UYGULAMA - Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk

- Bostik BoscoPur EpoPrimer 2C, A komponentive B etapta tlketilmelidir.

komponenti, dislk devirli bir karistirici yardimiyla homojen - Ust Uste en fazla 3 ambalaj istiflenmelidir.

bir karisim elde edene kadar 3-5 dakika karistirilmalidir. - Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi

- Uygulama kivamini ayarlamak amaciyla 25 %'ye kadar temiz kaydiyla depolama 6mru maksimum 9 aydir.

suilave edilip, inceltme yapilabilir.

- Bostik BoscoPur EpoPrimer 2C, firca veya rulo
ile uygulanabilir. TUm yuzey kaplandigindan veya
astarlandigindan emin olunmalidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Yeniuygulama yapilmis ylzeylerilk 2 - 3 saat yagmur ve
sudan korunmalidir.

- Ana kat uygulamasi astarlamadan 6- 12 saat sonra
yapilmalidir. (24 saatten fazla beklenmemelidir)

SARFIYAT

Yuzeyin emiciligine ve dUzgunligune bagli olarak, kat basina
yaklasik 0,150 kg / m>.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama oncesinde
sarfiyat kontrolli numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
(12 + 4) kg metal tenekede set halinde

SR
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BoscoPur

GreenSeal

Yeni Nesil PU Esasli Su Yalitim Malzemesi

URUN TANIMI

Bostik BoscoPur GreenSeal, tek komponentli, kullanima hazir,
kalicryUksek elastikiyet ile, mukemmel mekanik ve kimyasal
dayanima sahip, isildirenc ve UV dayanimli, E.F.P. teknolojisine
sahip, astarsiz kullanima uygun, yeni jenereasyon ¢evreci
polilretan esasli suyalitim malzemesidir.

KULLANILDIGI YERLER

- DUz caty,

- Balkon ve teraslar,

- Islak hacimler (banyo, WC vb. seramik altinda).

OZELLIKLER

- Kolay ve hizliuygulanir.

- Eksiz ve surekli bir su yalitim membran katmani olusturur.
- Asinma, su, I1si ve dona dayanikli.

- Dis hava kosullarindan etkilenmez, mUikemmel UV
dayanimina sahiptir.

- Su buhari gecirgendir.

-1mm ‘ye kadar catlak kdpruleme ozelligine sahiptir.

- -20°C~+80°Cgibicok dusitk veya ¢cok yUksek sicakliklarda
dahi 6zelliklerini korur.

- Mineral esasli ve beton ylzeylericerisine derinlemesine
nufuz ederek yapismayi ve tutunmayi artirir.

- Yapisal olmayan catlaklari doldurur ve su emicligi azaltir.
- Uygulandigi Ust yuzeyi sertlestirerek asinma dayanimini
artirir.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, curuf, boya gibi benzeri yapismayi
engelleyici yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi
kalintilar ve atiklar uygulama ylzeyinden arindiritmatidir.

- Uygulama yapilacak yuzeyin maks. nemi10%, ve basin¢
dayanimi 25 MPa ‘dan fazla olmalidir. Yeni veya taze

beton ylzeyler Uzerine uygulama yapmadan dnce 28 gln
beklenmelidir.

- Bitim, akrilik ve asfalt kapli ylzeyler ve ayrica parlak emici
olmayan seramik, fayans, metal, cam vb. temizlenmeli

ve yapismayl engelleyici her tur hareketli parcadan
arindiritmalidir ve uygulama dncesinde Bostik BoscoPur
EpoPrimer 2C ile astarlanmalidir.

- Ahsap, beton, siva vb. emici yluzeyler de uygulama dncesinde
yapismayi artirmak astar olarak BoscoPur GreenSealile
astarlanmalidir (~ 20 % oraninda temiz su ile seyrelterek).

UYGULAMA

- Bostik BoscoPur GreenSeal, uygulamadan dnce mikser
yardimiile homojen bir sekilde karistirilmalidir.

- Urun homojen bir hal aldiktan sonra firca veya rulo
yardimiyla uygulanabilir.

- Bostik BoscoPur GreenSeal, ana kat olarak astarlanmadan
cok kisa bir sure sonra uygulanmalidir.

- Gozenekliylzeyler BoscoPur GreenSeal kendisi

ile astarlandiktan 6-12 saat sonra (24 saatten fazla
beklenmemelidir) astar katlari henuz tam kdrunu
tamamlamamisken Bostik Boscopur GreenSealilk kati
uygulanmatidir.

- 1l. kat uygulamasi, I. kattan sonra, 12 saat icerisinde
yapilmalidir (24 saatten fazla beklenmemelidir)

- Bostik BoscoPur GreenSeal istenildigi takdirde airless sprey
ile uygulanabilir.

- Duvar ve zemin birlesim yerlerinde, boru ve inis etraflarinda,
catlaklarda ve tum ek yerlerinde Bostik BoscoPur Fabric
donati olarak ara katta kullanilmalidir. Bostik BoscoPur Fabric
donatinin kullanilmasi durumunda I. kat ve Il. kat i1slak Gzeri
Islak olarak yapilmalidir. Bu tlr detaylarda elyaf katkili, super
elastik Bostik PowerFiber Grunu de kullanilabilir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Yeniuygulanmis ylzeyler minilk 12 saat su ve yagmurdan
korunmaltidir.

- Uzun slreli UV dayanimi ve asinma dayanimiicin yogun yaya
trafigi, tebesirlenme, sararma gibi etkilerden korumak amacli
UV dayanimli son kat kaplama kullaniltmalidir.

- Kurumamis, taze Bostik BoscoPur GreenSeal’in Ust yuUzeyi
kaygandir. Kaymaz hale getirmek icin malzeme kurumadan
Uzerine kuru kum serpilmelidir.

>‘< o;o
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TEKNIiK VERILER
Renk Gri

Kopma kuvveti >1,5N/mm?

Kopmada uzamasi >500 %

Catlak kopruleme kapasitesi Tmm’e kadar

Su buhari gecirgenligi >15gr/m*/ day

Shore A sertligi >60

Kuruma suresi (saat) 6-18

Uygulama icin ortam sicakligi +10°C ~ +35°C

Servis Sicakligi -20°C ~ +80°C

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

UYARI

- Eniyisonucgicin Bostik BoscoPur UniSeal tek katta

0,5 mm’den daha kalin uygulanmamalidir.

- DUsuk sicakliklar kuruma suresini uzatir, yuksek sicakliklar
kuruma sUresini kisaltir

SARFIYAT

Yuzeyin emiciligine ve dizgunlugune bagli olarak, kat basina
yaklasik 0,500 - 0,600 kg / m>.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
25 kg'lik tenekede.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmatidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tUketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 3 ambalajistiflenmelidir.

Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmri maksimum 9 aydir.



BoscoPur

BitumFlex

Poliuretan - Bitum Esasli Su Yalitim Malzemesi

URUN TANIMI

Bostik BoscoPur BitumFlex, ¢ift komponentli (karisim orani
1:1), yuksek elastikiyete sahip, hizli kuruyan, ozellikle toprak
altindaki yapilarin ve temellerin su yalitimiicin formulize
edilmis, mikemmel mekanik ve kimyasal dayanima sahip,
bitum-politretan esasli likit su yalitim malzemesidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Temeller,

- Toprak altindaki yapilar,

- Istinat duvarlari,

- Agaclandirilmis veya bitkilendirilmis “yesil teras”
uygulamalari,

- Park alanlari,

- Koprduler,

- Balkon ve teraslar.

OZELLIKLER

- Kolay ve hizliuygulanir.

- Hizlikurur.

- Eksiz ve surekli bir su yalitim membrane katmani olusturur.
- Bitki kOklerine dayaniklidir.

-2 mm’ye kadar catlak kopruleme ozelligine sahiptir
--30°C~+90 °Cgibi cok dlsuik veya cok yuksek sicakliklarda
dahi 6zelliklerini korur.

- Tuzlu su, zayIf asit, alifatik solvent, benzene ve mineral
yaglara karsi dayaniklidir

- Mineral esasli ve beton ylzeyler icerisine derinlemesine
nufuz ederek yapismayi ve tutunmayi artirir.

- Yapisal olmayan catlaklari doldurur ve su emiciligi azaltir.

UYGULAMA ONCESI HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, ctruf, boya gibi benzeri yapismayi

engelleyici yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi

kalintilar ve atiklar uigulama yuzeyinden arindirilmalidir.

- Uygulama yapilacak yuzeyin maks. nemi 5%, ve basing

dayanimi 25 MPa’dan fazla olmalidir. Yeni veya taze beton

gUzeyLer Uzerine uygulama yapmadan Once 28 gln
eklenmelidir.

- Bituim, akrilik ve asfalt kapli ylzeyler ve ayrica parlak emici

olmayan seramik, fayans, metal, cam vb. temizlenmeli

ve yapismayl engelleyici her tur hareketli parcadan

arindirilmalidir ve uygulama dncesinde Bostik BoscoPur

EpoPrimer 2C ile astarlanmalidir.

- Ahsap, beton, siva vb. emici yUzeyler de uygulama oncesinde

yapismayi artirmak Bostik BoscoPur PurPrimer 1C ile

astarlanmatidir.

UYGULAMA

- Bostik BoscoPur BitumFlex ana kat olarak astarlanmadan
cok kisa bir sure sonra uygulanmalidir.

- Emiciyuzeylerin astarlanmasiicin kullanilan BoscoPur
PurPrimer 1C uygulamasindan 2-3 saat sonra (4 saatten
fazla beklenmemelidir), emici olmayan veya parlak
ylUzeylerin astarlanmasiicin kullanilan BoscoPur

EpoPrimer 2C uygulamasindan 6-12 saat sonra (24

saatten fazla beklenmemelidir) astar katlari hentz tam
kUrund tamamlamamisken Bostik BoscoPur BitumFlex
uygulanmalidir.

- Uygulama oncesinde Bostik BoscoPur BitumFlex'in A ve

B komponenti, temiz bir kap icerisinde, dusuk devirli bir
karistirici yardimiyla, homojen bir renk ve kivam elde edilene
kadar karistiritmalidir.

- TUum yuzeylerin kaplandigindan emin olana kadar
uygulamaya devam edilmelidir.

- Uygulama esnasinda rulo veya firca kullanilmalidir.

- Il. kat uygulamasi, I. kattan sonra, 12-24 saat icerisinde
yapilmalidir (72 saatten fazla beklenmemelidir)

- Bostik BoscoPur BitumFlex istenildigi takdirde airless sprey
ile uygulanabilir.

- Duvar ve zemin birlesim yerlerinde, boru ve inis etraflarinda,
catlaklarda ve tum ek yerlerinde Bostik BoscoPur Fabric
donatiolarak katta kullanilmalidir. Bostik BoscoPur Fabric
donatinin kullanitmasi durumunda I. kat ve Il. kat i1slak Gzeri
islak olarak yapilmalidir. Bu tur detailarda el%af katkili, sUper
elastik Bostik PowerFiber urinu de kullanilabilir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Yeniuygulanmis yUzeylerilk 2 - 3 saat su ve yagmurdan
korunmalidir.

- Kurumamis, taze Bostik BoscoPur BitumFlex'in Ust yUzeyi
kaygandir. Kaymaz hale getirmek icin malzeme kurumadan
Uzerine kuru kum serpilmelidir.

- Urdnun ongorulen ve istenilen uzun sureli performansinin
elde edilmesiicin, tim uygulamanin tamamlanmasindan
sonra, en kisa zamanda (uygulanan Urdnun kuruma sudresine
bagliolarak 3-7 glin) isin amacina ve detayina uygun bir
kaplama (siva, sap, seramik vb.) ile yapilan uygulamanin
koruma altina alinmasi veya kaplanmasi gereklidir.

nonE

TEKNIK VERILER

Renk Siyah
Karisimin yogunlugu 0,99g/cm’
Karisimin viskozitesi (Brookfield) ~6650 cP
Kopma Kuvveti (ASTM D 412/DIN 52455) >7N/mm?

Yapisma Kuvveti (Betona) (ASTM D 903) >11N/ mm?

Kopmada Uzama (ASTM D 412/DIN 52455) | >2500 %
Catlak Kopruleme Kabiliyeti >2mm
Yirtilma Dayanimi (ASTM D 624) 20N/ mm
Shore A Sertligi (ASTM D 2240 (15")) >35
Delinmeye direng (ASTM E 154) 290N

Kacak yok (3 bar

Su Basincina Dayanim (DIN 16726) =30 m su basincinda)

Kapta Kuruma Suresi (dak) 30 - 35
Max. Sok Isisi (15 dk sok Is1) 250 °C
itk Kuruma Suresi 12 - 24

Uygulama icin Ortam Sicakligi +10°C ~ +35°C

Servis Sicakligi -30°C ~ +90°C

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

SARFIYAT

Yuzeyin emiciligine ve duzgunlugune bagli olarak, kat basina
yaklasik 0,750 [t/ m*.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
s%rﬁyat kontrolld numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
(20 lt +20 lt) metal kova set.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 3 ambalajistiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 9 aydir.
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BoscoPur sistem uygulamasi dncesinde Uygulama yapilacak yluzeyin nemi max. Ahsap, beton, siva vb. emici ylzeyler

alt zeminin saglamuigr kontrol %5 olmalidir. uygulama dncesinde BoscoPur
edilmelidir.Kendisini tasiyamayacak PurPrimer 1C ile astarlanmalidir. Bitum,
saglamliktaki zeminler Gzerine uygulama akrilik ve asfalt kapli ylUzeyler ve ayrica
yapilmamalidir. YUzey temiz, kuru, yag ve emici olmayan seramik, fayans, metal,
tozdan arindiritlmis olmalidir. cam vb. BoscoPur EpoPrimer 2C ile

astarlanmalidir.

Duvar zemin birlesim yerlerinde, boru BoscoPur UniSeal, ana kat olarak Su yalitim uygulamasinda BoscoPur

inis etraflarinda, havalandirma, somine astarlanmadan ¢ok kisa bir sire sonra Fabric kece, kat arasina donati niteliginde
ve baca cikislari etrafinda, catlaklarin ruloile uygulanmalidir. TUm yUlzeyin potluk kalmayacak, yuzeye iyice
onariminda BoscoPur PowerFiber kaplandigindan emin olunana kadar yapisacak sekilde serilmelidir. Ek yerleri
kullanilarak guclendiritmelidir. uygulamaya devam edilmelidir. enaz5cm biniler olusturulmatidir.

BoscoPur Fabric uygulamalarinda Uzeri gezilebilen teraslarda son
BoscoPur UniSeal 2. kat, kece yUzeye katta; yaya ve arac trafigi, stadyum,
serildikten hemen sonra islak Uzeriislak spor alanlari gibi agir trafige maruz
olacak sekilde uygulama yapilmalidir. kalan alanlarda BoscoPur Top-HT

Gerekligorulen durumlarda, daha
duzgun bir ylUzey elde etmekiicin
(ylzeyin tamamen kaplandigindan emin
olmakicin, 3. kat uygulama yapilmasi
onerilir.

kullanitmalidir.
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AquaRoll g L e
PU Mono §7 &

PU Esasli Su Yalitim Kaplamasi £

URUN TANIMI

Bostik AquaRoll PU Mono, tek bilesenli, kullanima hazir, sivi
olarak uygulanabilen, strekli elastik yapisini koruyan, sadece
pozitif taraftan kullanima uygun, nem kurlu, politretan esasli
su yalitim malzemesidir.

KULLANILDIGI YERLER

-I¢ ve dis mekanlarda,

- Teras, cati, balkon ve dere oluklarinda,

- Fayans altiislak hacimlerde,

- Temel ve temel perde duvarlarinda,

- Beton yapilari suya ve korozyana karsi korumada,

- Ahsap ve sac turl uygulamalarda suya karsi kullanilir.

OZELLIKLER

- Kolay uygulanir.

- Catlak koprusui olusturabilme ozelligine sahiptir.
- UV ve dona karsi ylksek dirence sahiptir.

- Su buhari gecirimi 6zelligine sahiptir.

- MUkemmel aderans ozelligine sahiptir.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, curuf, boya gibi benzeri yapismayi
engelleyici yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi
kalintilar ve atiklar uygulama ytizeyinden arindiritmatidir.

(—)Ll.rl%/;gltfé?rma yapilacak yuzeyler, kuru, temiz, saglam ve tasiyici TEKNIiK VERILER

- Uygulama yapilacak yuzeyler, cukur, kirik ve catlak gibi hatlar Renk Beyaz, Gri
icermemelidir ve tozumamalidir. -

- Bu tir hatalar uygulama 6ncesinde tamir harclariile Yogunluk (gr/ cm?g) 1,40+0,2
duzeltilmelidir. S o . o

- Hazirligi tamamlanan emici yuzeyler Bostik AquaRoll PU Uzerinde ylrunebilme (23°C'de) 16 - 24 saat

Prim PP ile emici olmayan yuzeyler ise Bostik AquaRoll PU Kati madde orani ~ %90

Prim MP ile astarlanmali ve en az 3 - 4 saat, en fazla 24 saat

beklenilmelidir. Shore A sertligi (7 gun) 65

UYGULAMA Cek_me dayanimi (DIN 53504) >8

- Malzeme dusik devirde karistiriciile karistirilarak kullanima (7gun) (N/mm’)

hazir hale getirilmelidir. 3 %

- Ince tarak, mala, kisa tlylu rulo firca veya uygun puskurttcu Kopma uzamasi (DIN 53504) (7 gun) %600

yardimiile astarlanmis ylzeylere homojen sekilde yayilir. Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi
- Ikinci kat uygulama yapilmasi durumunda katlar arasi - n -

yaklasik 12 - 48 saat beklenmelidir. Sicak havalarda bekleme Servis sicakligi -25°Cile +80°C arasi

suresinin kisalabilecegi, soguk havalarda ise uzayabilecegi goz

o o _ IS .
Sninde bulundurulmalidir, Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina

gore elde edilen yaklasik verilerdir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

Taze uygulamasi yapilmis ylzeyler, ilk ginlerde dogrudan DEPOLAMA

gunes isigl, gucll hava akimi, yuksek hava sicakligi (+35°C - Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmatidir.

Uzeri), yagmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine ve - Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,

zorlanmalara karsi korunmalidir. kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
. - Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk

SARFIYAT etapta tlketilmelidir.

Yuzeyin emiciligine ve dizgunluglne bagli olarak kat basina - Ust Uste en fazla 3 kova istiflenmelidir.

yaklasik 0,750 - 0,850 kg / m* /mm. - Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde kaydiyla depolama dmru maksimum 9 aydir.

sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye

ederiz.
AMBALAJ

25 kg'lik tenekede.

>
=
R
>
D
n

Bostik Yapi Katalogu 43




>
=
R
>
D
wn

AquaRoll

PU Prim - PP

PU Esasli Astar - Emici Yuzeyler icin

URUN TANIMI

Bostik AquaRoll PU Prim - PP, tek bilesenli, solventiceren
seffaf poliuretan emiciylzey astaridir. Bostik Aquaroll
PUPrim - PP poliuretan esasli malzemelerin uygulama
oncesinde, astar malzemesi olarak kullanilir.

KULLANILDIGI YERLER

Tozuyan ve ufalanan yuzeylerin astarlanmasinda; Mineral
esasliylzeylerin asinma direncinin artirilmasinda; Politretan
kaplama yapilacak yUzeylerde yuksek aderans elde etmek
amacitile kullanilir.

OZELLIKLER

Uygulamasi suratli ve kolaydir; Solventlidir; Asinma ve suya
karsi direnclidir; Hava sartlarindan etkilenmez; Tuzlu su, su
cozeltileri, bazlar, seyreltilmis asitler, alifatik solventlere
benzin ve mineral yaglara dayaniklidir; TUm mineral ve beton
yUzeylere yuksek aderansla derinlemesine penetre olarak,
emprenye eder; Beton yapinin su emiciligini azaltarak, yapisal
olmayan kilcal ¢catlaklari doldurur; Ylzeylere derinlemesine
panetre olarak betonun Ust ylUzeyini sertlestirir; Ylzeyde
kalici su gecirimsizlik sagladigindan iki kademeli koruma
saglar; Gazbeton benzeriylzeylerde gozenekleri doldurarak
gecirimsiz bir yuzey olusturur; Bayindirlik Poz No: 04.613/8-9g

SARFIYAT

Yuzeyin emiciligine ve dlizgunlugune bagli olarak yaklasik
0,150 kg / m*.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sarfiyat kontrolli numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
15 kg'lik tenekede.

AquaRoll

TEKNIiK VERILER
Renk Seffaf

Kuruma suresi (saat) 3-8

Uygulama icin ortam sicakligi + 5°C ile +35°C arasl

-25°C ile +80°C arasI

Sertlesen kaplamanin dayanimi

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

PU Prim - MP

PU Esasli Astar - Emici Olmayan Yuzeyler icin

URUN TANIMI

AquaRoll PU Prim - MP tek bilesenli, silan esasli, seffaf, emici
olmayan yUzeylericin 6zel olarak formulize edilmis astardir.
Poliuretan esasli son katlar, derz dolgu ve yuizey kaplama
malzemeleriicin uygundur.

KULLANILDIGI YERLER

Tozumayan, emici olmayan, parlak yuzeylerin
astarlanmasinda; Metal, Seramik, Beton, Ahsap, Fiberglass
gibi emici olmayan yuzeylerin astarlanmasinda tozuyan ve
ufalanan ylzeylerin astarlanmasinda.

OZELLIKLER

Film tabakasi olusturmaz; Mukemmel bir aderans saglar;
Yeni kesilmis derzler icin de uygundur; Uygulandigi derzde
derz alani disinda leke ve iz birakmaz; Uygulamasi kolaydir;
Bayindirlik Poz No: 04.613/8-g

SARFIiYAT

Yuzeyin emiciligine ve dlizgunluguine bagli olarak yaklasik
0,700 kg / m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama oncesinde
sarfiyat kontrolli numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
2,5 kg’lik tenekede.

a4 Bostik Yapi Katalogu

TEKNIiK VERILER

Renk Seffaf
Yogunluk (gr/ cm3) 0,87+ 0,05
ilk kurumasi (dak) 15

Ust kat kaplama icin bekleme stresi Maks. 24 saat

Uygulama icin ortam sicakligi +5°Cile + 35°C arasl

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.




AquaRoll

Easy - UV
UV Dayanimli Likit Membran

URUN TANIMI

Bostik AquaRoll Easy UV, yapistiricilarla tutturulmus seramik
karolarin altinda kullanim i¢in sivi halde uygulanan, solvent
icermeyen, TS EN 14891:2012 standardina gore Uretilmis, DM
P klorlu suya dayaniklinormal dispersiyonlu, catlak kdprileme
yapabilen sivi halde uygulanan, firca ile uygulanabilen, yapilari
suyun zararli etkilerinden korumak icin kullanilan, sadece
pozitif taraftan uygulanan, kullanima hazir, UV'ye dayanikli,
elastomerik recine esasli, beyaz renkli, likit su yalitim
malzemesidir.

KULLANILDIGI YERLER
-I¢ ve dis mekanlarda,
- Yatay ve dlseyde,

- Balkon ve teraslarda.

OZELLIKLER

- Kuruduktan sonra esnektir.

- UV'ye dayaniklidir

- Uygulama yUzeyindeki catlak olusumlarina karsi dayaniklidir,
ek yerleriolusmaz.

- Fircayla uygulanir, uygulama kolayligi saglar.

- Her tip mineral esasli ylUzey, tas ve tas turevi tugla, bims
tudla, briket, gazbeton, beton blok, kire¢ tasi vb. &rull sivali
ylUzeylerde, cimento esasli sivali ylzeylerde, sap ve beton
ylUzeylerde kullanilir.

- Bayindirlik Poz No: 04.509

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, cUruf, boya gibi benzeri yapismayi
engelleyici yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi
kalintilar ve atiklar uygulama yuizeyinden arindiritmatidir.
- Catlak sivalar, zayif ylzeyler gibi kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt ylzeyler veya yosun kalintilari yuzeyden
temizlenmelidir.

- Uygulama yUzeyi kesinlikle catlaksiz ve saglam olmalidir.
Bosluklar Bostik 410 HP ile doldurulmalidir.

- Koseler yuvarlatilmalidir.

- YUzey uygulama oncesinde kuru olmalidir.

- Uygulamaya hazirlanan ylzey AquaRoll Easy UV ile 10:1
(AquaRoll Easy UV /su) astarlanmalidir.

UYGULAMA

- Malzeme dusuk devirde karistiriciile karistirilarak kullanima
hazir hale getirilmelidir.

- Uygulama, fircaile en az 2 kat halinde yapilmauldir.

- Dikey duvar yalitimi, temelyanal duvarlarinin Uzerinden
temel tabanina kadar devam ettirilmelidir ve zeminden kapiler
etkiile ilerleyecek nemlenme ihtimaline karsi yaklasik 300
mm arazi Uzerine uygulanmalidir.

- Kenarlarda, kanallarin yan yuzeylerinde Bostik FlexMesh
veya Bostik FlexBand kullanilarak guclendirme yapilmalidir.
Ayrica, yatay yuzeylerde minimum uygulama kalinliginin
saglanmasiicin guclendirme amacli tekstil kullanilmalidir.

- AquaRoll Easy UV uygulamasindan sonra fayans kaplama
vb.yapilacak yuzeylerde Urln kurumadan dnce kumlama
yapilmasi tavsiye edilir.

- TSEN12004+A1e gore C2T Sinifi fayans yapistiricisiile
kullanimi tavsiye edilir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Taze uygulamasi yapilmis yuzeyler, ilk ginlerde dogrudan
gunes isigl, gucll hava akimi, yuksek hava sicakligi (+35°C
Uzeri), yagmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karsi
korunmaltidir.

- Uygulama yapilmis ylzey Uzerine yapilacak her tur siva
uygulamasi, fayans kaplama vb. isler en erken 3 gun sonra
gerceklestirilmelidir.

- Urldnudn on gorulen ve istenilen uzun sureli performansinin
elde edilmesiicin, tim uygulamanin tamamlanmasindan
sonra, en kisa zamanda (uygulanan Uridnidn kuruma suresine
bagliolarak 3-7 gun) isin amacina ve detayina uygun bir
kaplama (siva, sap, seramik vb.) ile yapilan uygulamanin
koruma altina alinmasi veya kaplanmasi gereklidir.

M ED

TEKNIiK VERILER

Renk Beyaz
Uygulanabilir kalinlik (mm) Max 2
Karisim birim hacim agirtigi (kg 7/ lt) | 1,30 + 0,2

Viskozite (cP) 200,000 - 250,000

ilk kurumasi stiresi (saat) 4

Tam kuruma suresi (saat) 24 - 48
Yapisma dayanimi (N/mm?) 20,5
Catlak kopruleme (mm) =1
Kopmada uzama >% 200

Uygulama icin ortam sicakligi + 5°C ile +35°C arasl

Sertlesen kaplamanin dayanimi -25°C ile +80°C arasl

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rélatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

SARFIiYAT

Her Tmm kalinlik icin yaklasik 1,5 kg / m*.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama éncesinde
sarfiyat kontrolli numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
5kg ve 20 kg'lik plastik kovada.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmatidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindiritlmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tlketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 3 kova istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmri maksimum 12 aydir.

Bostik Yapi Katalogu
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AquaRoll

Saniter

Likit Membran

URUN TANIMI

Bostik AquaRoll Saniter, solventicermeyen, Avrupa Birligi
Normlari’na gore Uretilen, firca ile uygulanabilen, yapilari
suyun zararli etkilerinden korumak icin kullanilan, sadece
pozitif taraftan kullanima uygun, kullanima hazir, elastomerik
recine esasll, kuruduktan sonra Uzerine dogrudan fayans

ve seramik yapistirilabilen, mavirenkli, likit su yalitim
malzemesidir.

KULLANILDIGI YERLER

- I¢ ve dis mekanlarda,

- Yatay ve dlseyde,

- Balkon ve teraslarda,

- Banyo, WC vb islak hacimlerde,

- Laboratuvar, depo, kesimhane vb. yerlerde.

OZELLIKLER

- Kuruduktan sonra esnektir.

- Uygulama yuUzeyindeki catlak olusumlarina karsi dayaniklidir,
ek yerleriolusmaz.

- Fircayla uygulanir, uygulama kolayligi saglar.

- Uzerine dogrudan fayans, seramik yapilabilir. Kumlamaya
gerek yoktur.

- Her tip mineral esasli ylUzey, tas ve tas turevi tugla, bims
tugla, briket, gazbeton, beton blok, kire¢ tasi vb. orulu sivali
ylUzeylerde cimento esasli sivali ylUzeylerde, sap ve beton
ylzeylerde kullanilir.

- Bayindirlik Poz No: 04.509

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagdi, clruf, boya gibi benzeri yapismay!
engelleyici yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi
kalintilar ve atiklar uygulama yuzeyinden arindiritmalidir.
- Catlak sivalar, zayif ylzeyler gibi kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt ylzeyler veya yosun kalintilari yuzeyden
temizlenmelidir.

- Uygulama yUzeyi kesinlikle ¢catlaksiz ve saglam olmalidir.
Bosluklar Bostik 410 HP ile doldurulmalidir.

- Koseler yuvarlatilmalidir.

- YUzey uygulama dncesinde kuru olmatidir.

UYGULAMA

- Malzeme dusuUk devirde karistiriciile karistirilarak kullanima
hazir hale getirilmelidir.

- Uygulama firca veya ruloile en az 2 kat halinde yapilmalidir.
- Dikey duvar yalitimi, temelyanal duvarlarinin Uzerinden
temel tabanina kadar devam ettirilmelidir ve zeminden kapiler
etkiileilerleyecek nemlenme ihtimaline karsi yaklasik 300
mm arazi uzerine uygulanmalidir.

- Kenarlarda, kanallarin yan yuzeylerinde Bostik FlexMesh
veya Bostik FlexBand kullanilarak guclendirme yapilmalidir.
Ayrica, yatay ylzeylerde minimum uygulama kalinliginin
saglanmasiicin guclendirme amacli tekstil kullanitmalidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Taze uygulamasi yapilmis yuzeyler, ilk ginlerde dogrudan
gunes isigl, guclu hava akimi, yuksek hava sicakligi (+35°C
Uzeri), yagmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karsi
korunmaltidir.

- Uygulama yapilmis yuzey Uzerine yapilacak her tur siva
uygulamasi, fayans kaplama vb. isler en erken 3 gun sonra
gerceklestirilmelidir.

-Urlnun on gorllen ve istenilen uzun sireli performansinin
elde edilmesiicin, tim uygulamanin tamamlanmasindan
sonra, en kisa zamanda (uygulanan Urdnun kuruma suresine
bagli olarak 3-7 guin) isin amacina ve detayina uygun bir
kaplama (siva, sap, seramik vb.) ile yapilan uygulamanin
koruma altina alinmasi veya kaplanmasi gereklidir.

SARFIYAT

Her 1 mm kalinlik icin yaklasik 1,5 kg / m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama doncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
5 kg ve 20 kg'lik plastik kovada.

s, s 'd P4
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TEKNIK VERILER

Renk Mavi
Uygulanabilir kalinlik (mm) Max 2
Birim hacim agirligi (kg / Lt) 1,35+0,2

Viskozite (dPa s) 200.000 - 250.000

Yapisma dayanimi (N/mm?) >0,5
Catlak kdpruleme (mm) =1
Kopmada uzama >% 200
ilk kurumasi stiresi (saat) 4

Tam kuruma suresi (saat) 24 - 48

Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi

Sertlesen kaplamanin dayanimi -25°C ile +80°C arasl

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmatidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tlketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 3 kova istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmri maksimum 12 aydir.




URUNLER AquaRoll AquaRoll AquaRoll AquaRoll
B1 Flex BC2 Performa BC2 BituCoat 32
IK Bitumlu Esnek 2K Kaucuk Bitum Esasli 2K Elastik Bitumlu P
TANIM Kaplama Elyafli Kalin Kaplama Kalin Kaplama 2K Bitumll Kaplama
- ic ve dis mekanlarda, - ic ve dis mekanlarda, - ic ve dis mekanlarda, - ic ve dis mekanlarda,
- Temellerde, bodrum - Sadece pozitif tarafta, | - Sadece pozitif tarafta, | - Temellerde, bodrum
katlarinda, yeralti - Temellerde, bodrum - Temellerde, bodrum katlarinda, yeralti
garajlarinda, katlarinda, katlarinda, garajlarinda,
- Toprak altinda kalan - Toprak altinda kalan - Toprak altinda kalan - Toprak altinda kalan
beton ylzeylerin beton yuzeylerin beton yuzeylerin beton yuzeylerin
KULLANILDIGI yalitiminda. yalitiminda. yalitiminda. yalitiminda.
YERLER
- Bitum - kaucuk - Kuruduktan sonra - Kuruduktan sonra - Fircave malaile
esaslidir. esnektir. esnektir. kolaylikla uygulanir.
- Kuruduktan sonra - Yekpare bir su yalitim - Yekpare bir suyalitim | - Zemindeki olagan
esnektir. katmani olusturur. katmani olusturur. yuklere karsi
- Uygulama ylzeyindeki | - Ek yeri olusturmaz. - Ek yeri olusturmaz. dayaniklidir.
catlak olusumlarina - MUkemmel catlak - Catlak kdpruleme
. ) karsi dayanikldir, ek kopriuleme kabiliyetine kabiliyetine sahiptir.
OZELLIKLER yerleri olusmaz. sahiptir. - Basincli suya karsi
-Fircaveruloile - Zemindeki olusan dayaniklidir.
kolaylikla uygulanir. yuklere karsi
- Zemindeki olagan dayaniklidir.
yuklere karsi - Basincli suya karsi
dayaniklidir. dayaniklidir.
RENK Siyah Siyah Siyah Siyah
E'C;IRPT_IHGIAOM 1,20 £0,01gr/cm3 110 £ 0,05gr/cm3 1,20 £0,01gr/cm3 115+ 0,01gr/cm3
i
—
.E ‘
> | ILKKURUMA
< | sUresi 5 saat 5 saat 3 saat 6 saat
z
Y
Ll
'_
S IGJRUMA 24 - 48 saat 24 - 48 saat 24 - 48 saat 24 - 48 saat
SU KARISIM B B B ~
ORANI
SARFIYAT 1,5kg/ m? /mm 1,2kg/ m? /mm 1,2kg/ m? /mm 1,5kg/ m? /mm
AMBALAJ 30 Kg'lik Plastik Kova 271 Kg'lik Plastik Kova 22 Kg'lik Plastik Kova 24 Kg'lik Plastik Kova

Toz Komp. 7 Kg Torba

Toz Komp. 8 Kg Torba

Toz Komp. 8 Kg Torba

4, _/
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AquaRoll

B1 Flex

1K Bitumlu Esnek Kaplama

URUN TANIMI

Bostik AquaRoll B1 Flex Bitiumlu Esnek Kaplama, solvent
icermeyen, Avrupa Birligi Normlari’na gore Uretilen, firca,
rulo veya mala ile uygulanabilen, yer altindaki veya zemin
seviyesindeki yapi elemanlarinin korunmasinda, teras, temel
ve bodrum dis duvarlariicin, sadece pozitif taraftan kullanima
uygun, kullanima hazir, ekstra esnek, kaucuk katkili, bitumlu
bir su yalitim malzemesidir.

DIN 18195’e uygundur.

KULLANILDIGI YERLER

- I¢ ve dis mekanlarda,

- Temel, perde veistinat duvarlarinda,

- Bodrumlarda, yeralti garajlarinda,

- Toprak altinda kalan beton ylzeylerin yalitiminda.

OZELLIKLER

- Kuruduktan sonra esnektir.

- Uygulama yuUzeyindeki catlak olusumlarina karsi dayaniklidir,
ek yerleriolusmaz.

- Firca ve ruloile kolaylikla uygulanir.

- Zemindeki olagan yUklere karsi dayaniklidir.

- Her tip mineral esasli ylUzey, tas ve tas turevi tugla, bims
tudla, briket, gazbeton, beton blok, kirec¢ tasi vb. &rull sivali
yuzeylerde ¢cimento esasli sivali yUzeylerde, sap ve beton
ylUzeylerde kullanilir.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, curuf, boya gibi benzeri yapismayi
engelleyici yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi
kalintilar ve atiklar uygulama ytizeyinden arindiritmatidir.

- Catlak sivalar, zayif ylzeyler gibi kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt ylzeyler veya yosun kalintilari yuzeyden
temizlenmelidir.

- Uygulama yUuzeyi kesinlikle catlaksiz ve saglam olmalidir.
Bosluklar Bostik 410 HP ile doldurulmalidir.

- Eski bitim esasli su yalitim malzemeleri uygulama
oncesinde yuzeyden arindiritmalidir. 2 - 5 mm acikliktaki
derzler AquaRoll B1Flex ile veya uygulama oncesinde ince siva
ile doldurularak kapatiltmatidir.

- Bu sirada bosluklar ve gozenekler nedeniyle olusabilecek
hava kesesi olusumu engellenmelidir. 5 mm’den buyuk
derinlikte veya genislikte olan ylzey bozukluklarinda,
catlaklar ve derzlerin doldurulmasinda her zaman Bostik 410
HP kullanitmatidir.

- Koseler yuvarlatilmalidir.

- Yuzey, uygulama oncesinde kuru olmalidir.

- Uygulama esnasinda, uygulama yuzeyiile Bostik AquaRoll
B1Flex Bitimlu Esnek Kaplama arasinda su ve islaklik
olmamalidir. Istege bagli olarak cimento esasli bir su yalitim
harcrara yalitim katmani olarak kullanilabilir.

UYGULAMA

- Malzeme dusuk devirde karistiriciile karistirilarak kullanima
hazir hale getirilmelidir.

- Uygulama fircaile en az 2 kat halinde yapilmauldir.

- Hareket derzlerive ek yerleri once Bostik FlexBand ile
kapatilmali, daha sonra Uzeri Bostik AquaRoll B1 Flex Bitiumlu
Esnek Kaplama ile kaplanmalidir.

- Dikey duvar yalitimi, temel yanal duvarlarin Uzerinden temel
tabanina kadar devam ettirilmeli ve zeminden kapiler etkiile
ilerleyecek nemlenme ihtimaline karsi yaklasik 300 mm arazi
Uzerine uygulanmalidir.

- Tugla orulu duvarlarda, suyun, yapim asamasinda yalitim
tabakasinin arkasina sizmasini engellemek icin, Bostik
AquaRoll B1Flex Bitumlu Esnek Kaplama, tugla duvar taban
kisminidaicine alacak sekilde uygulanmalidir.

- Kenarlarda, kanallarin yan yuzeylerinde Bostik FlexMesh
kullanilarak guclendirme yapilmalidir. Ayrica, yatay yuzeylerde
minimum uygulama kalinliginin saglanmasiicin guclendirme
amacli tekstil kullanitmalidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Taze uygulamasi yapilmis yuzeyler, ilk ginlerde dogrudan
gunes isigl, gucll hava akimi, yuksek hava sicakligi (+35°C
Uzeri), yagmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karsi
korunmalidir.

TEKNIK VERILER

Renk Siyah

Uygulanabilir kalinlik (mm) Max 5

Birim hacim agirligi (kg / Lt) 1,20 £ 0,01

pH 11,5-12,5

Viskozite (cP) 7000

Katr madde (%) 70,00 £ 1,00

ilk kurumasi stiresi (saat) 6

Tam kuruma suresi (saat) 24 - 48

Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasli
Sertlesen kaplamanin dayanimi -25°C ile +80°C arasl

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

- Uygulama yapilmis ylzey Uzerine yapilacak her tur siva
uygulamasi, fayans kaplama vb. isler en erken 3 giin sonra
gerceklestirilmelidir.

-Urlnun on gorllen ve istenilen uzun sireli performansinin
elde edilmesiicin, tim uygulamanin tamamlanmasindan
sonra, en kisa zamanda (uygulanan Urdnun kuruma suresine
bagliolarak 3-7 gun) isin amacina ve detayina uygun bir
kaplama (siva, sap, seramik vb.) ile yapilan uygulamanin
koruma altina alinmasi veya kaplanmasi gereklidir.

SARFIiYAT

Her 1mm kalintik icin yaklasik 1,5 kg / m®.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
30 kg'lik kovada.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmatidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tlketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 3 kova istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmri maksimum 12 aydir.




AquaRoll

BC2 Performa (27 7

2K Kaucuk Bitum Esasli Elyafli Kalin Kaplama &

URUN TANIMI

Bostik AquaRoll BC2 Performa Kaucuk-Bitim Esasli Kalin Kaplama,
solventicermeyen, Avrupa Birligi Normlari'na gdre Uretilen, mala
veya fircaile uygulanabilen, toprak altindaki veya zemin seviye-
sindeki betonarme yapilarin su ve suyun zararli etkilerine karsi
korumada kullanilan, sadece pozitif taraftan kullanima uygun, cift
komponentli, sivi bileseni elyaf katkilariiceren kaucuk bitum esasli
su yalitim malzemesidir.

KULLANILDIGI YERLER

- I¢ ve dis mekanlarda,

- Temel - perde bohcalamasinda,

- Bodrumlarda, yeralti garajlarinda,

- Toprak altinda kalan beton ylUzeylerin korunmasinda,

OZELLIKLER

- Kuruduktan sonra esnektir.

- Uygulama yuzeyindeki catlak olusumlarina karsi dayaniklidir, ek
yerleriolusmaz.

- Catlak kopruleme kapasitesi ve kalinligi sayesinde kilcal catlaklari
kopruler.

- Fircayla veya malayla uygulanir, uygulama kolayligi saglar.

- Zemindeki olagan yuklere karsi dayaniklidir.

- Her tip mineral esasli ylzey, tas ve tas turevi tugla, bims tugla,
briket, gazbeton, beton blok, kirec¢ tasi vb. orulu sivali ylzeylerde
cimento esasli sivali yuzeylerde, sap ve beton yuzeylerde kullanilir.

UYGULAMA ONCESI HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, clruf, boya gibi benzeriyapismayi engelleyici
yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi kalintilar ve atiklar
uygulama yuzeyinden arindiritmadlidir.

- Catlak sivalar, zayif ylzeyler gibi kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt yuzeyler veya yosun kalintilari ylzeyden
temizlenmelidir.

- Uygulama yuzeyi kesinlikle catlaksiz ve saglam olmalidir.
Bosluklar Bostik 410 HP ile doldurulmalidir.

- Eski bitim esasli su yalitim malzemeleri uygulama oncesinde
ylzeyden arindirilmalidir. 2 - 5 mm acikliktaki derzler Bostik
AquaRoll BC2 Performa mala ile uygulanarak veya uygulama
oncesinde ince sivaile doldurularak kapatilmatidir.

- Bu sirada bosluklar ve gozenekler nedeniyle olusabilecek hava
kesesi olusumu engellenmelidir. 5 mm’den blyUk derinlikte veya
genislikte olan ylzey bozukluklarinda, catlaklar ve derzlerin
doldurulmasinda her zaman Bostik 410 HP kullanitmalidir.

- Koseler yuvarlatilmalidir.

-YUzey, uygulama oncesinde kuru olmalidir.

- Uygulama esnasinda, uygulama yulzeyiile Bostik AquaRoll

BC2 Performa Bitumlu Kalin Kaplama arasinda su ve islaklik
olmamalidir. Istege bagli olarak cimento esasli bir su yalitim harci
arayalitim katmani olarak kullanilabilir.

UYGULAMA

- Malzeme dusuk devirde karistiriciile karistirilarak kullanima hazir
hale getirilmelidir.

- AquaRoll BC2 Performa Bitumlu Kalin Kaplamanin dnce bitimlu
komponentikisa sure karistirilir, bunun tGzerine toz komponent
eklenerek homojen ve topaksiz bir karisim elde edilene dek
karistiritmatidir.

- Uygulama mala veya firca ile en az 2 kat halinde yapilmatlidir.

- Hareket derzlerive ek yerleri dnce Bostik FlexBand ile
kapatilmali daha sonra Uzeri Bostik AquaRoll BC2 Performa
Bitumlu Kalin Kaplama ile kaplanmaidir.

- Dikey duvar yalitimi, temelyanal duvarlarin Uzerinden temel
tabanina kadar devam ettirilmelidir ve zeminden kapiler etki ile
ilerleyecek nemlenme ihtimaline karsi yaklasik 300 mm arazi
Uzerine uygulanmalidir.

- Tugla orulu duvarlarda, suyun yapim asamasinda yalitim
tabakasinin arkasina sizmasini engellemek icin, Bostik AquaRoll
BC2 Performa Bitiumlu Kalin Kaplama, tugla duvar taban kismini da
icine alacak sekilde uygulanmalidir.

- Catlama riski olan hareketli zeminlerde, cekme gerilmelerini
karsilamasi ve daha esnek bir su yalitim katmani olusturmasi
amaciyla, uygulama arasina ara kat olarak Bostik FlexMesh file
yerlestirilebilir.

- Kenarlarda, kanallarin yan yuzeylerinde Bostik FlexMesh
kullanilarak guclendirme yapilmalidir. Ayrica, yatay yuzeylerde
minimum uygulama kalinliginin saglanmasiicin gliclendirme
amacli tekstil kullanitmalidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Taze uygulamasi yapilmis yuzeyler, ilk gunlerde dogrudan glnes
15191, guclu hava akimi, yuksek hava sicakligi (+35°C Gzeri), yagmur
ve don gibi olumsuz hava etkilerine karsi korunmalidir.

- Uygulama yapilmis ylzey Uzerine yapilacak her tir siva
uygulamasi, fayans kaplama vb. isler en erken 3 gin sonra
gerceklestirilmelidir.

BN

TEKNIK VERILER

Renk Siyah
Uygulanabilir kalinlik (mm) Max 6
Karisim birim hacim agirgi (kg /lt) | 1,70 + 0,05
pH 8,5-11,0

Viskozite (cP) 100000 + 5000

Kati madde (%) 70,00 + 2,00
ilk kurumasi siiresi (saat) ~5
Tam kuruma suresi (saat) 24 - 48

Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi

Sertlesen kaplamanin dayanimi -25°C ile +80°C aras!

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

- Urdnln on gorulen ve istenilen uzun slreli performansinin elde
edilmesiicin, tum uygulamanin tamamlanmasindan sonra, en kisa
zamanda (uygulanan urdniun kuruma suresine bagli olarak 3-7 guin)
isinamacina ve detayina uygun bir kaplama (siva, sap, seramik vb.)
ile yapilan uygulamanin koruma altina alinmasi veya kaplanmasi
gereklidir.

SARFIYAT

Her 1mm kalinlik icin yaklasik 1,2 kg / m®.

Taban rutubetine karsi 4,0 kg / m?.

Basincsiz suya karsi 4,0 kg / m>.

Basincli suya karsi 6,0 kg / m”.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama doncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye ederiz.

AMBALAJ

Bitium komponent 21kg’lik plastik kovada.
Toz komponent 7 kg'lik torbada.

28 kg / set halinde.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin, kuru ve
nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.

- Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk etapta

tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 3 kova istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi kaydiyla
depolama dmri maksimum 12 aydir.
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AquaRoll

BC2

2K Elastik Bitumlu Kalin Kaplama

URUN TANIMI

Bostik AquaRoll BC2 BitiumlU Kalin Kaplama, solventicermeyen,
Avrupa Birligi Normlari'na gore Uretilen, mala veya firca ile uygu-
lanabilen, yer altindaki veya zemin seviyesindeki yapi eleman-
larinin zemin nemine (kapiler su emme etkisine), su sizintisina karsi
korumada kullanilan, sadece pozitif taraftan kullanima uygun, cift
komponentli, esnek kaucuk katkili polimer bitimlu bir su yalitim
malzemesidir.

DIN 18195’e uygundur.

KULLANILDIGI YERLER

- I¢ ve dis mekanlarda,

- Temel - perde bohcalamasinda,

- Bodrumlarda, yeralti garajlarinda,

- Toprak altinda kalan beton yuzeylerin yalitiminda.

OZELLIKLER

- Kuruduktan sonra esnektir.

- Uygulama yuzeyindeki catlak olusumlarina karsi dayaniklidir, ek
yerleriolusmaz.

- Fircayla veya malayla uygulanir, uygulama kolayligi saglar.

- Zemindeki olagan yuklere karsi dayaniklidir.

- Her tip mineral esasli yUzey, tas ve tas turevi tugla, bims tugla,
briket, gazbeton, beton blok, kire¢ tasi vb. orulu sivali ylzeylerde
cimento esasli sivali yuzeylerde, sap ve beton yuzeylerde kullanilir.

UYGULAMA ONCESI HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, curuf, boya gibi benzeriyapismayi engelleyici
yabancimaddeler, cimento, siva ve beton gibi kalintilar ve atiklar
uygulama yuzeyinden arindiritmatidir.

- Catlak sivalar, zayif ylzeyler gibi kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt yuzeyler veya yosun kalintilari yUzeyden
temizlenmelidir.

- Uygulama yuzeyi kesinlikle catlaksiz ve saglam olmalidir.
Bosluklar Bostik 410 HP ile doldurulmalidir.

- Eski bitim esasli su yalitim malzemeleri uygulama oncesinde
ylzeyden arindirilmalidir. 2 - 5 mm acikliktaki derzler Bostik
AquaRoll BC2 malaile uygulanarak veya uygulama oncesinde ince
sivaile doldurularak kapatilmatidir.

- Bu sirada bosluklar ve gozenekler nedeniyle olusabilecek hava
kesesiolusumu engellenmelidir. 5 mm’den bUyUk derinlikte veya
genislikte olan ylzey bozukluklarinda, catlaklar ve derzlerin
doldurulmasinda her zaman Bostik 410 HP kullanitmalidir.

- Koseler yuvarlatilmatidir.

- Yuzey, uygulama oncesinde kuru olmalidir.

- Uygulama esnasinda, uygulama yUzeyiile Bostik AquaRoll BC2
Bitumlu Kalin Kaplama arasinda su ve islaklik olmamalidir. Istege
bagliolarak cimento esasli bir su yalitim harciara yalitim katmani
olarak kullanilabilir.

UYGULAMA

- Malzeme dusuk devirde karistiriciile karistirilarak kullanima hazir
hale getirilmelidir.

- AquaRoll BC2 Bitumli Kalin Kaplamanin énce bitumlu
komponentikisa sure karistirilir, bunun tzerine toz komponent
eklenerek homojen ve topaksiz bir karisim elde edilene dek
karistiritmatidir.

- Uygulama mala veya firca ile en az 2 kat halinde yapilmatidir.

- Hareket derzlerive ek yerleri dnce Bostik FlexBand ile
kapatilmali daha sonra Uzeri Bostik AquaRoll BC2 Bitumlu Kalin
Kaplama ile kaplanmaidir.

- Dikey duvar yalitimi, temel yanal duvarlarin Gzerinden temel
tabanina kadar devam ettirilmelidir ve zeminden kapiler etki ile
ilerleyecek nemlenme ihtimaline karsi yaklasik 300 mm arazi
Uzerine uygulanmadlidir.

- Tugla orulu duvarlarda, suyun yapim asamasinda yalitim
tabakasinin arkasina sizmasini engellemek icin, Bostik AquaRoll
BC2 Bitumli Kalin Kaplama, tugla duvar taban kisminidaicine
alacak sekilde uygulanmalidir.

- Catlama riski olan hareketli zeminlerde, cekme gerilmelerini
karsilamasi ve daha esnek bir su yalitim katmani olusturmasi
amaciyla, uygulama arasina ara kat olarak Bostik FlexMesh file
yerlestirilebilir.

- Kenarlarda, kanallarin yan yuzeylerinde Bostik FlexMesh
kullanilarak guc¢lendirme yapilmalidir. Ayrica, yatay ylzeylerde
minimum uygulama kalinliginin saglanmasiicin glclendirme
amacli tekstil kullanitlmalidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Taze uygulamasi yapilmis ylzeyler, ilk ginlerde dogrudan glines
15191, gUclu hava akimi, yuksek hava sicakligi (+35°C Uzeri), yagmur
ve don gibi olumsuz hava etkilerine karsi korunmalidir.

- Uygulama yapilmis ylzey Uzerine yapilacak her tur siva
uygulamasi, fayans kaplama vb. isler en erken 3 gin sonra
gerceklestirilmelidir.

TEKNIiK VERILER

Renk Siyah

Uygulanabilir kalinlik (mm) Max 6

Karisim birim hacim agirligi (kg 7 Lt) 1,20 £ 0,01

pH 1,5-12,5

Viskozite (cP) 6000

Kati madde (%) 70,00 +1,00

ilk kurumasi stiresi (saat) ~6

Tam kuruma suresi (saat) 24 - 48

Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi
Sertlesen kaplamanin dayanimi -25°C ile +80°C aras!

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

- Urdnln on gorulen ve istenilen uzun slreli performansinin elde
edilmesiicin, tum uygulamanin tamamlanmasindan sonra, en kisa
zamanda (uygulanan urdniun kuruma suresine bagli olarak 3-7 guin)
isinamacina ve detayina uygun bir kaplama (siva, sap, seramik vb.)
ile yapilan uygulamanin koruma altina alinmasi veya kaplanmasi
gereklidir.

SARFIYAT

Her 1mm kalinlik icin yaklasik 1,2 kg / m®.

Taban rutubetine karsi 3,0 kg / m*.

Basincsiz suya karsi 4,0 kg / m*.

Basincli suya karsi 6,0 kg / m”.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama doncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye ederiz.

AMBALAJ

Bitium komponent 22 kg'lik plastik kovada.
Toz komponent 8 kg'lik torbada.

30 kg / set halinde.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin, kuru ve
nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.

- Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk etapta

tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 3 kova istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi kaydiyla
depolama 6mri maksimum 12 aydir.
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AquaRoll

BituCoat 32

2K Bitumlu Kaplama

URUN TANIMI

Bostik AquaRoll BituCoat 32 Bitumlu Kaplama, solvent icermeyen,
polimer bitim esasli kaucuk katkili, sadece pozitif taraftan
kullanima uygun, cift komponentli, bir su yalitim malzemesidir.
DIN 18195’e uygundur.

KULLANILDIGI YERLER

- Dis mekanlarda,

- Temellerde, perdelerde, bodrumlarda, yeralti garajlarinda,
- Toprak altinda kalan beton ylUzeylerin yalitiminda.

OZELLIKLER

- Uygulama yuzeyindeki catlak olusumlarina karsi dayaniklidir, ek
yerleriolusmaz.

- Fircayla veya malayla uygulanir, uygulama kolayligi saglar.

- Zemindeki olagan yUklere karsi dayaniklidir.

- Cimento esasli sivali ylUzeylerde, sap ve brut beton ylzeylerde
kullanilir.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, clruf, boya gibi benzeri yapismayi engelleyici
yabancimaddeler, cimento, siva ve beton gibi kalintilar ve atiklar
uygulama yuzeyinden arindiritmatidir.

- Catlak sivalar, zayif ylzeyler gibi kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt ylzeyler veya yosun kalintilari ylzeyden
temizlenmelidir.

- Uygulama yuzeyi kesinlikle catlaksiz ve saglam olmalidir.
Bosluklar Bostik 410 HP ile doldurulmalidir.

- Eski bitim esasli su yalitim malzemeleri uygulama oncesinde
yuzeyden arindiritmalidir. 2 - 5 mm acikliktaki derzler uygulama
oncesindeince sivaile doldurularak kapatilmalidir.

- Bu sirada bosluklar ve gozenekler nedeniyle olusabilecek hava
kesesiolusumu engellenmelidir. 5 mm’den blyUk derinlikte veya
genislikte olan ylzey bozukluklarinda, catlaklar ve derzlerin
doldurulmasinda her zaman Bostik 410 HP kullanilmalidir.

- KSseler yuvarlatitmalidir.

- Ylzey, uygulama oncesinde kuru olmalidir.

- Uygulama esnasinda, uygulama yUzeyiile Bostik AquaRoll
BituCoat 32 arasinda su ve islaklik olmamalidir. istege bagli olarak
cimento esasli bir su yalitim harcrara yalitim katmani olarak
kullanilabilir.

UYGULAMA

- Malzeme dusuk devirde karistiriciile karistirilarak kullanima hazir
hale getirilmelidir.

- AquaRoll BituCoat 32 6nce bitimli komponenti kisa sure
karistirilir, bunun Uzerine toz komponent eklenerek homojen ve
topaksiz bir karisim elde edilene dek karistiritmalidir.

- Uygulama mala veya fircaile en az 2 kat halinde yapilmalidir.

- Hareket derzlerive ek yerleri dnce Bostik FlexBand ile
kapatilmali daha sonra Uzeri Bostik AquaRoll BituCoat 32 ile
kaplanmalidir.

- Dikey duvar yalitimi, temelyanal duvarlarin Uzerinden temel
tabanina kadar devam ettirilmelidir ve zeminden kapiler etki ile
ilerleyecek nemlenme ihtimaline karsi yaklasik 300 mm arazi
Uzerine uygulanmalidir.

- Tugla orulu duvarlarda, suyun yapim asamasinda yalitim
tabakasinin arkasina sizmasini engellemek icin, Bostik AquaRoll
BituCoat 32, tugla duvar taban kismini daicine alacak sekilde
uygulanmalidir.

- Catlama riski olan hareketli zeminlerde, cekme gerilmelerini
karsilamasi ve daha esnek bir su yalitim katmani olusturmasi
amaciyla, uygulama arasina ara kat olarak Bostik FlexMesh file
yerlestirilebilir.

- Kenarlarda, kanallarin yan yuzeylerinde Bostik FlexMesh
kullanilarak guclendirme yapilmalidir. Ayrica, yatay yuzeylerde
minimum uygulama kalinliginin saglanmasiicin guclendirme
amacli tekstil kullanitmalidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Taze uygulamasi yapilmis yuzeyler, ilk ginlerde dogrudan gunes
15191, glclu hava akimi, yuksek hava sicakligi (+35°C Uzeri), yagmur ve
don gibi olumsuz hava etkilerine karsi korunmatidir.

- Uygulama yapilmis ylzey Uzerine yapilacak her tur siva
uygulamasi, fayans kaplama vb. isler en erken 3 gin sonra
gerceklestirilmelidir.
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TEKNIiK VERILER

Renk Siyah

Uygulanabilir kalinlik (mm) Max 6

Karisim birim hacim agirligi (kg /1t) | 1,15 + 0,01

pH 10,0 - 11,0

Viskozite (cP) 5000

Kati madde (%) 60,00 £ 1,00

ilk kurumasi stiresi (saat) ~6

Tam kuruma suresi (saat) 24 - 48

Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasl
Sertlesen kaplamanin dayanimi -25°C ile +80°C arasl

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

- Urliniin 8n gorilen ve istenilen uzun siireli performansinin elde
edilmesiicin, tim uygulamanin tamamlanmasindan sonra, en kisa
zamanda (uygulanan Urinun kuruma suresine bagli olarak 3-7 giin)
isinamacina ve detayina uygun bir kaplama (siva, sap, seramik vb.)
ile yapilan uygulamanin koruma altina alinmasi veya kaplanmasi
gereklidir.

SARFiYAT

Her 1mm kalinlik icin yaklasik 1,5 kg / m®.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sarfiyat kontrolli numune uygulamasi yapilmasini tavsiye ederiz.

AMBALAJ

Bitum komponent 24 kg’'lik plastik kovada.
Toz komponent 8 kg'lik torbada.

32 kg'lik set halinde.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali veilk etapta
tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 3 kova istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi kaydiyla
depolama dmru maksimum 12 aydir.

kiwa
Partner for progress
DIN 18195’%e GORE TEST EDILMISTIR
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FlexBand

MonoFlex

TPE Esasli Elastik Dilatasyon Bandi

URUN TANIMI

Binalar arasindaki genlesme, dilatasyon ve yapi derzlerinin
yalitiminda yuksek performans saglayan, termoplastik
elastomer yapida su yalitim bandidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Dilatasyon derzlerinde,
- Genlesme derzlerinde,
- Yapiderzlerinde.

UYGULAMA

- Bostik GroPox epoksi yapistiricimala yardimiile dilatasyon
derzinin dis ylzeylerine sturulur.

- FlexBand MonoFlex derz Ustlne yerlestirildikten sonra ikinci
kat epoksiyapistirici birinci kat Uzerine (1slak Ustu islak) ayni
sekilde uygulanir.

- FlexBand MonoFlex su yalitim bandinin istenen uzamay!
saglamasiicin orta kismina yapistirici bulastirilmamatli, ters
omega yapilarak esnek kalmasi saglanmaulidir.

Kimyasallara Dayanimi:

Oda sicakliginda 7 gun muhafaza edildikten sonra kimyasallara
dayanimi

+ =direncli

O = zayIf

- =direnc gostermedi

KiMYASALLARA DAYANIM

TEKNIiK VERILER

Malzemenin yapisi

Termoplastik

elastomer
i 1 i lo)
Hidroklorik asit 3% + Internal Renk Gri
e - o
Sulfurik asit 35% + Internal Shore A 87
Sitrik asit 100 g/L + Internal Cekme dayanimi 4O N DIN EN ISO
Laktik acid 5% + Internal (uzunlamasina) ' 527-3
Potasyum hidroksit 3% / 20% /4 Internal Cekme dayanimi 14.0 N/mm? DIN ENISO
(yanlamasina) ! 527-3
Sodyum hipoklorat 0,3 g/l + Internal
Kopmada uzama %1000 DIN EN ISO
Tuzlu su (20 g/l deniz suyu) + Internal degeri (uzunlamasina) ° 527-3
Gu¢ emilimi
AMBALAJ 25% elastikiyet 3,0 N/mm gg;‘_gN IS0
(yanlamasina)
En (mm) 200 300 !
GUuc emilimi
Kalinlik (mm) 1 1 50% elastikiyet 3,5N/mm DINENISO
Boy (m/rulo) 20 20 (yanlamasina)
: . . . DIN EN 1928
Tip Delikli Delikli Su basincina direnc >5 bar (Version B)
Yapisma kuvveti >4,5 N/mm?* * DIN EN 1348
Yirtilma dayanimi
(uzunlamasina/ 100N /100 N DIN EN 12310-2
yanlamasina)
UV dayanimi (DIN EN >6500 DIN EN ISO
ISO 4892-2) saat 4892-2
Isi dayanimi -30°C ile +90°C arasi
Yangin sinifi (DIN EN B2 DIN EN 4102
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4102)

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rélatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.




FlexBand L

Elastik Bant

URUN TANIMI

Bostik CemenTech ve Bostik AquaRoll serisi, su yalitim
sistemleriicerisinde kullanima uygun, bina hareketleri
sonucunda olusabilecek catlamalardan suyun bir taraftan
diger tarafa sizmasini engelleyen, ortasi elastik kaucukla
entegre, kenarlari elastik armur olan, elastik bir banttir.

KULLANILDIGI YERLER

Catlamaya musait kritik koselerde; Yatay - dusey birlesim
yerlerinde; DUsey - dusey dik kdselerde; Bina hareketlerinden
dolayi olusabilecek catlamalarda.

UYGULAMA
Iki kat seklinde uygulanan su yalitim malzemesinin ara katina,
gerilmeleri karsilamasiicin yerlestirilir.

AMBALAJ
70 cm eninde, 50 mt boyunda rulo.

FlexBand V

Elastik Boru Manseti

URUN TANIMI

Bostik CemenTech ve Bostik AquaRoll serisi, su yalitim
sistemleriicerisinde kullanima uygun, bina hareketleri
sonucunda olusabilecek catlamalardan suyun bir taraftan
diger tarafa sizmasini engelleyen, ortasi elastik kaucukla
entegre kenarlari elastik armur olan, duvar tipi elastik boru
mansettidir.

KULLANILDIGI YERLER

Tesisat borularinin etrafinda; armatir vb cevresinde; farkli
yapl elemanlarinin betonarme sistemi kestigi noktalarda; bina
hareketleri sonucunda olusabilecek catlamalarda.

UYGULAMA
Iki kat seklinde uygulanan su yalitim malzemesinin ara katina,
gerilmelerikarsilamasiicin yerlestirilir.

AMBALAJ
12 cm x 12 cm ebatlarinda, 25 adetlik kutularda.

FlexBand H

Elastik Manset

URUN TANIMI

Bostik CemenTech ve Bostik AquaRoll serisi, su yalitim
sistemleriicerisinde kullanima uygun, bina hareketleri
sonucunda olusabilecek catlamalardan suyun bir taraftan
diger tarafa sizmasini engelleyen, ortasi elastik kaucukla
entegre kenarlari elastik armur olan zemin tipi elastik
mansettir.

KULLANILDIGI YERLER

Tesisat borularinin etrafinda; su giderlerinde; armatdr vb
cevresinde; farkli yapi elemanlarinin betonarme sistemi
kestigi noktalarda; bina hareketleri sonucunda olusabilecek
catlamalarda.

UYGULAMA
Iki kat seklinde uygulanan su yalitim malzemesinin ara katina,
gerilmeleri karsilamasiicin yerlestirilir.

AMBALAJ
42 cm x 42 cm ebatlarinda, 10 adetlik kutularda.

Bostik Yapi Katalogu
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FlexBand 90

Elastik ic Kdse Bandi

URUN TANIMI

FlexBand L ile beraber sistem icerisinde kullanilabilecek ic
koselerin daha muntazam yalitiminda kullanilabilecek ortasi
elastik kaugukla entegre, kenarlari elastik armur olan, elastik
bir banttir.

KULLANILDIGI YERLER
Catlamaya musait kritik ic ve dis kdselerde.

UYGULAMA
Iki kat seklinde uygulanan su yalitim malzemesinin ara katina,
gerilmeleri karsilamasiicin yerlestirilir.

AMBALAJ
25 adetlik kutularda.

FlexBand 270

Elastik Dis KOse Bandi

URUN TANIMI

FlexBand L ile beraber sistem icerisinde kullanilabilecek dis
koselerin daha muntazam yalitiminda kullanilabilecek ortasi
elastik kaugukla entegre, kenarlari elastik armur olan, elastik
bir banttir.

KULLANILDIGI YERLER
Catlamaya musait kritik dis kdselerde.

UYGULAMA
Iki kat seklinde uygulanan su yalitim malzemesinin ara katina,
gerilmeleri karsilamasiicin yerlestirilir.

AMBALAJ
25 adetlik kutularda.

FlexBand DL140/DL 240

Elastik Dilatasyon Bandi

URUN TANIMI

Binalar arasindaki genlesme, dilatasyon ve yapi derzlerinin
yalitiminda kullanilan, termoplastik kaucuk ile entegre
edilerek daha elastik ve yaslanmaya karsi daha mukavim
hale getirilmis, Bostik CemenTech ve Bostik AquaRoll serisi
su yalitim sistemleriicerisinde kullanilabilecek veya Bostik
GroPox epoksi harcile zemine yapistirilabilecek elastik bir
banttir.

KULLANILDIGI YERLER
Dilatasyon derzlerinde; Genlesme derzlerinde; Yapi
derzlerinde.

140 mm eninde, 30 mt boyunda rulo.
240 mm eninde, 30 mt boyunda rulo.

— UYGULAMA
> Iki kat seklinde uygulanan su yalitim malzemesinin ara

— katina, gerilmelerikarsilamasiicin yerlestirilir. Bostik GroPox
= epoksiharcile derzicerisinde ters (omega) yapilarak zemine
— yapistirilir.

<

> AMBALAJ

D
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FlexBand Butil 27 7
Butil Bant y

URUN TANIMI

FlexBand Butil catlaklarin yalitiminda Bostik CemenTech ve
Bostik Aquaroll sistemleriicerisinde kullanilabilecek butilden
mamul, kendinden yapiskanli elastik bir banttir.

KULLANILDIGI YERLER
Catlaklarda; Derzlerde.

UYGULAMA
Iki kat seklinde uygulanan su yalitim malzemesinin ara katina,
gerilmelerikarsilamasiicin yerlestirilir.

AMBALAJ
25 mt boyunda rulo.

SwellTape

Su Tutucu Sisen Bant

URUN TANIMI

Bostik SwellTape su tutucu bant, su temasinda sisip
genlesebilen, insaatlarda beton bilesimlerinde kullanilan,
fitilgorunumuinde, rulo halinde sarilmis, kendi kendine
yapisabilen, elastik bir malzemeden olusan, yenijenerasyon,
dogal sodyum bentonit esasli su tutucu banttir.

KULLANILDIGI YERLER

Temellerde, havuzlarda, tunellerde, garajlarda, su depolarinda
ve kanalizasyonlarda; perde betonlarinda; prekast elemanlarin
birlesim yerlerinde; menhollerde; istinat duvarlarinda;

eski - yeni beton birlesim yerlerinde; yeralti boru, kablo
gecislerinde; su aritma tesislerinde.

OZELLIKLER

Suyla temas ettiginde siserek betondaki butln catlak,
gozenek ve kilcal bosluklari doldurur; Betonun blnyesine
isleyerek su gecirimsizligi saglar; Beton icerisinde suya karsi
aktif bir basin¢ olusturur; Bozuk yuzey ve derzlere mukemmel
uyum saglar; Iscilik ve zamandan tasarruf saglar; Her turlu
uygulamaicin uygun cesit ve boyutu vardir.

SARFIYAT
Tmt/ mt.

AMBALAJ
7 mt/rulo - kutuda 49 mt.

DEPOLAMA
Kuru, temiz, su ve nemden arindirilmis bir ortamda, orjinal
ambalajinda maksimum depolama odmrd 12 aydir.
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Swell-PolyTape

Polimer Esasli Su Tutucu Sisen Bant

URUN TANIMI

Bostik Swell-PolyTape, soguk derzlerin su yalitimiicin
kullanilan, suile temasinda %800 sisip genlesme kapasitesine
sahip, termoplastik elastomer esasli su tutucu banttir.

KULLANILDIGI YERLER

- Havuzlarda ve su depolarinda,

- Tunel, metro ve garajlarda,

- Kanalizasyon ve su aritma tesislerinde,

- Temel ve perde betonun birlestigi soguk derzlerde su tutucu
bant olarak kullanilir.

OZELLIKLER

- Suyla temas ettiginde siserek betondaki bitun catlak,
gozenek ve kilcal bosluklari doldurur.

- Sonsuz tersinir genlesme ve eski formuna geri donme
kabiliyetindedir.

- Yeralti sulari, cesme suyu, tatli su, tuzlu su ve alkali su
(cimentolu su) ile uygundur.

- Iscilik ve zamandan tasarruf saglar.

- Her turlud uygulamaicin uygun cesit ve boyutu vardir.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Tum uygulamalarda, genelinsaat yapim kurallari ve teknik
uygulama sartnameleri goz dntnde bulundurulmatidir.

- Cok bozuk yuzeylerde uygulama oncesi tamir harclariile
gerekliduzeltmeler yapilmalidir. Alt katman uygulamaicin
mutlaka dayanikli ve temiz olmalidir.

- Toz, kir, kalip yagi, curuf, boya gibi benzeri yapismayi
engelleyici yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi
kalintilar ve atiklar uygulama ytizeyinden arindiritmatidir.

- Gerekli durumlarda ylzeye astarlama yapilabilir.

- Ylzeyde su birikintisi bulunmamalidir.

UYGULAMA

- Betonun suya maruz kalacak bolgesinden enaz 8 cmicgeriden
uygulanmalidir.

- Uygulama uygun montaj yapistiricisiile yapilabilir.

- Iki bandin ug¢ uca birlesim noktasinda bantlar 50 mm yan
yana getirilerek birlestirilir.

- Uygulama sonrasinda yaklasik 8 saat sonra beton dokulebilir.
- Uygulama sonrasinda taze beton dokulene kadar Grunun su
ile temasi dnlenerek erken genlesmeden korunmalidir.

AMBALAJ
5x20 mm genislikte - 40 m/rulo

DEPOLAMA

Kuru, temiz, su ve nemden arindirilmis bir ortamda, orjinal
ambalajinda maksimum depolama omrd 12 aydir.
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TEKNIiK VERILER

Renk Mavi
Ebatlar (mm) 20x5
Yogunluk (25°C) (gr / cm?) 1,25

Boyutsal olarak (yaklasik)
Baslangi¢cta 5 x 20 x 150 mm

2 saat sonra 7 x 24 x 160 mm (%180)
24 saat sonra 9 x 34 x 225 mm (%459)
8 gunsonral0 x 44 x 278 mm (%815)

Sisme Kapasitesi

Genlesme Basincl 1,06 N/mm?

Uygulama Sonrasi Su Dayanimi

Birlesim yeri genisligi 2,5 mm | 2 bar

Birlesim yeri genisligi 1,0 mm | 1,5 bar

Toksitise Yok

Yangin Sinifi E Sinifi (DIN EN 13501-1e gore)

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.




GroPox epoksi yapistiricimala yardimi Flexband MonoFlex su yalitim bandi, ters Flexband MonoFlex derz Ustlne

ile dilatasyon derzinin dis yuzeylerine omega yapilarak derze yerlestirilir. yerlestirildikten sonra ikinci kat epoksi

surdalar. yapistirici birinci kat Gzerine (1slak Gstu
1slak) ayni sekilde uygulanir.

Disli mala veya firca yardimiyla su yalitim Yalitim malzemesi islak/taze iken detaya Spatula veya mala yardimiyla

malzemesi kenar kdse birlesim yerlerine uygun FlexBand’lar kenar kose birlesim FlexBand’larin uygulanan su yalitim

surulmelidir. yerine dikkatlice yerlestirilmelidir. Ek malzemesiile iyice yapismasi ve
yerlerinde 5'er cm biniler yapilmalidir. bltunlesmesi saglanmalidir. Hava

bosluklari kalmamasina ve potluk
olusmamasina dikkat edilmelidir.

Su yalitim malzemesine islak Uzeri islak 2. Tum FlexBand uygulamalari
kat uygulanip, FlexBand’lar harc icerisine tamamlandiktan sonra ana su yalitim
iyice gomulmelidir. katmani uygulamasina baslanmalidir.
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Derz Dolgu - CeraBest Fuga Serisi B Su Yalitimi 2. Kat - CemenTech Serisi

E Seramik E Astar (gerektiginde)
B Seramik Yapistirici - CeraBest Serisi B.A.Betonu
n Su Yalitimi 2. Kat - CemenTech Serisi
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Havuz & Su Deposu
Yalitimi

Su Su Yalitimi 2. Kat - CemenTech Serisi
E Derz Dolgusu E Astar (gerektiginde)
B Seramik Doseme a Tesviye Sapl - Roxol Serisi

n Seramik Yapistirma Harci - CeraBest Serisi B.A. Betonu / Statik Beton
H Siva, Sap (gerektiginde) Pah & Gergi Demiri & Takoz vb. Tamirleri
H Su Yalitim 2. Kat - CemenTech Serisi

Bostik Yapi Katalogu 59

>
=
R
>
D
n




Temel Perde Duvari
Yalitimi

Toprak E Su Yalitimi 1. Kat - AquaRoll Bitum Serisi
E Drenaj Ortusu Astar (gerektiginde)
B Bostik ClimaTech E Siva - Meister Serisi (gerektiginde)

n Bostik AquaRoll BT Flexile Yapistirma H B.A. Betonu
E Su Yalitimi 2. Kat - AquaRoll Bitim Serisi Pah & Gergi Demiri & Takoz vb. Tamirleri
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Derz Dolgu - CeraBest Fuga Serisi

E Seramik Doseme

B Seramik Yapistirma Harci - CeraBest Serisi
n Tesviye Sapl - Roxol Serisi

H Filtre Katmani

E Bostik ClimaTech

Ayirici Katman / Folyo

E Su Yalitimi 2. Kat - AquaRoll Serisi / AquaBlocker
B SuYaltimi. Kat - AquaRoll Serisi/ AquaBlocker
Astar (gerektiginde)

Demirli Meyil Betonu (egim > %2)

B.A. Betonu / Statik Beton
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Uzeri Toprak

ve Cim Kapli Yesil Teras

Bitki Katmani

E Toprak

B Filtre Katmani / Geotekstil Kece

n Drenaj Ortusu
Bl Bostik ClimaTech
E Ayirici Katman / Folyo

62 Bostik Yapi Katalogu

Su Yalitim 2. Kat /7 BoscoPur Serisi
E Su Yalitim 1. Kat / BoscoPur Serisi
a Astar (gerektiginde)

Demirli Meyil Betonu (egim > %2)
B.A. Betonu / Statik Beton



Uzeri Acik
Gezilemeyen Teras

SuYalitim 2. Kat / BoscoPur UniSeal Sistem E Bostik ClimaTech

E Su Yalitim 1. Kat / BoscoPur UniSeal Sistem Buhar Dengeleyici Ortu
B Astar (gerektiginde) E Astar

KA Demirli Meyil Betonu (egim > %2) ) 5.A. Betonu / Statik Beton
H Filtre Katmani / Geotekstil Kece

Bostik Yapi Katalogu
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TESVIYE SAPLARI

Roxol 705

Roxol 710

Roxol 740
Roxol Flex

POLYRAG FRP

XPS
KURU SAPLAR
NivoTech DS 2050
NivoTech ChapRapid
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Roxol 705

Kendinden Yayilan Sap (1-5mm)
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URUN TANIMI

Roxol 705, yuksek dlzeyde akiskan, kisa sirede donarak kullanima
hazir hale gelen, 1ile 5 mm arasindaki kalinliklar icin ve sadece
iceride kullanima gore formulize edilmis, cimento esasli, TS EN
13813’e gore Uretilmis, CT/ C25/ F7 sinifinda kendiliginden yayilan
zemin tesviye sapidir.

KULLANILDIGI YERLER

- I¢ mekanlarda,

- Hastane, okul ve otellerde,

- Alisveris merkezlerinde,

- Zeminde beton Uzeriniince bir tabaka olarak seviyelendirmede.

OZELLIKLER

- Elle veya makina ile uygulanir.

- Akiskandir, pompalanabilir.

- Polimer takviyelidir.

- YhUksek derecede kendiliginden yayilma ve yerlesme ozelligine
sahiptir.

-Yerden isitmaicin uygundur.

- Ulasilmasi guc kesit ve bosluklara cok kolay yerlesir.

- Catlaksizdonar.

- Hidrolik baglayicilik 6zelligine sahiptir.

- Zeminiince bir tabaka halinde kaplayarak, fayans, seramik,
dogal tas, granit, mermer, PVC, parke ve hali vb malzemelerle
dosenmesi dncesinde zemini hazir hale getirmekicin kullanilir.
-Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.443/5

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK
- Toz, kir, kalip yagi, curuf, boya gibi benzeriyapismayi engelleyici
yabancimaddeler, cimento, siva ve beton gibi kalintilar ve atiklar

TEKNIiK VERILER

uygulama yuzeyinden arindiritmatidir. Renk Gri

- Zayif yuzeyler gibi kendini tasiyamayacak saglamlikta olan alt i _
yuzeyler veya yosun kalintilari ylzeyden temizlenmelidir. Uygulanabilir Kalinlik (mm) -5

- Mevcut zeminin nem orani %3 U ge¢cmemelidir. o ; 5l

- Tamir gerektiren zeminler, cukurlar ve bosluklar sap Kuru Birim Hacim Agirtigi (kg / 1t) 1,2+0.2
uygulamasindan Once 6zel tamir ve dolgu harclariile doldurulmali . f 5

ve tesviye edilmelidir. Islak Birim Hacim Agirligi (kg / Lt) 2,0+0,2
- Normal ve dizgln emicilige sahip, mineral esasli alt zeminler Geaci N _
Bostik PoroPrim ile, parlak, emici olmayan veya daha dnceden Galisma Suresi (saat) 20-30
benzer malzemeler uygulanmis purtzsitz ylzeyler Bostik Geac -
MarmoPrim ile en az 24 saat dncesinden astarlanmalidir. Kuruma Sdresi (saat) 24

- Harciduvar veya diger yapi elemanlarindan ayirmak amacli, Basinc Mukavemeti (28 giin) (N / mm?) > 25
sapin kuruma esnasinda genlesmeden kaynaklanan catlama riskini -
onlemek icin NivoTech FoamTape yerlestirilmelidir. Egilme Mukavemeti (28 giin) (N / mm?) >7

- Kapi ve pencere esikleriile duvar - zemin birlesim yerlerinde _

kose bandi (manset) kullanilarak ylksek akiskanliga sahip olan Yapisma Mukavemeti (28 giin) (N / mm?) 15

tesviye harcinin disari sizmasi dnlenmelidir. YUzey katkilari, siva
tastyicilar veya siva iskeletli beton kullanilmasi durumlarinda ilgili
Ureticilerin tavsiyelerine uyulmalidir.

UYGULAMA

- Toz formdaki Bostik Roxol 705 Kendinden Yayilan Sap, temiz ve
belirtilen miktardaki normal ortam sicakligindaki su ile dolu bir
kapicine bosaltilarak, topaksiz bir karisim elde edilene kadar dlsuk
devirli bir karistirici yardimiyla karistiritir. Karisim suresi min. 5 dk.
olmalidir. Islem sonunda elde edilen harc 3 dk. dinlendirilip, tekrar
2 dk. homojen hale gelinceye kadar karistiritmalidir.

- Urlnun yayilma performansi ve mukavemet degerleri eklenecek
su miktarina gore degisir.

- Karistirilan harc 3 dk. olgunlasma suresi beklendikten sonra
uygulamaya hazirdir.

- Zemine dokulerek uygulamasi yapilan kendinden yayilan sapi
inceltmekicin Uzerine su katilmamauldir.

- Sap, bir dlgcme aletiile dlcllerek istenilen kalinliga ulasincaya
kadar yayilir / pompalanir.

- Daha sonrazemine yayilan sap uygun alet (kirpi) veya mala
yardimiile bosluklarin giderilmesiicin yoklanir.

- Makina ile pompalama durumunda, yaklasik 40 It / dk.
pompalama kapasiteli, pistonlu veya helezonlu pompa makinalari

Asinma (Bohme metodu’na gore) 1,5<cm’®/50cm?

6,0-6,51t
5°Cile +35°C arasl

Karisim suyu miktari (25 kg kuru harg icin)

Uygulama i¢cin ortam sicakligi

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

- Urlnudn dngorilen ve istenilen uzun slreli performansinin elde
edilmesiicin, tim uygulamanin tamamlanmasindan sonra, en kisa
zamanda (uygulanan urinun kuruma suresine bagli olarak 24 veya
48 saat) isin amacina ve detayina uygun bir kaplama (seramik, hatli,
pvc, parke vb..) ile yapilan uygulamanin koruma altina alinmasi
veya kaplanmasi gereklidir.

SARFIYAT

Her 1mm kalinlik icin yaklasik 1,5 - 1,7 kg / m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama oncesinde
sarfiyat kontrolli numune uygulamasi yapilmasini tavsiye ederiz.

ile durmadan calisan karistiricilar kullanilmatidir. ) AMBALAJ

- Uygulama esnasinda sap kendi kendine ve hizli bir sekilde yayilir, 25 kg'lik kraft torbada, 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).
boylelikle genel olarak uygulama sonrasinda ek bir yayma ve

duzeltmeisine gerek kalmaz. DEPOLAMA

- Son kat uygulama icin beklenilmesi gereken slre, seramik ve hali
kaplama yapilacaksa 12 saat, parke kaplanacaksa 24 saattir.

- SUrekliislak ve rutubete maruz kalan zeminlerde uygulanmaz.
Dis mekéanlarda, ahsap doseme Uzerinde ve endUstriyel alanlarda
kullanilmasi tavsiye edilmez.

- Uygulamanin uzman uygulamacilar tarafindan yapilmasi tavsiye
edilir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Taze yUzeyler,ilk ginlerde dogrudan gunes i1sigi, glcll hava
akimi, yuksek hava sicakligl (+35°C Uzeri), yagmur ve don gibi
olumsuz hava etkilerine karsi korunmalidir.

- Sapicerisinde veya yuzeyinde kilcal catlaklarin olusumunu
onlemekicin dogrudan gunisigi, sicak veya siddetli rtzgar ve asiri
sicakliklardan korunmalidir.

Bostik Yapi Katalogu

@

- Kuru har¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin, kuru ve
nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.

- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk etapta
tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi kaydiyla
depolama dmru maksimum 6 aydir.
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Roxol 710

Kendinden Yayilan Sap (1-10 mm)

URUN TANIMI

Roxol 710, yuksek duzeyde akiskan, kisa sUrede donarak
kullanima hazir hale ?elen,‘l ile 10 mm arasindaki kalintiklaricin
ve sadece iceride kullanima gore formuilize edilmis, cimento
esasll, TS EN13813’e gore uretilmis, CT/ C25/ F7 sinifinda
kendiliginden yayilan zemin tesviye sapidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Ic mekéanlarda,

- Hastane, okul ve otellerde,

- Alisveris merkezlerinde,

- Zeminde beton Uzeriniince bir tabaka olarak seviyelendirmede.

OZELLIKLER

- Elle veya makina ile uygulanir.

- Akiskandir, pompalanabilir.

- Polimer takviyelidir.

- YhQKsek derecede kendiliginden yayilma ve yerlesme ozelligine
sahiptir.

- Yerdenisitmaicin uygundur.

- Ulasilmasi guc kesit ve bosluklara cok kolay yerlesir.

- Catlaksiz donar.

- Hidrolik baglayicilik 6zelligine sahiptir.

-Zeminiince bir tabaka halinde kaplayarak, fayans, seramik,
dogal tas, granit, mermer, PVC, parke ve hali vb malzemelerle
dosenmesi dncesinde zemini hazir hale getirmek icin kullanilir.
- Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.443/5

UYGULAMA ONCESI HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, clruf, boya gibi benzeri yapismayi engelleyici
yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi kalintilar ve atiklar
uygulama ylzeyinden arindiritlmatidir.

- ZayIf yuzeyler gibi kendini tasiyamayacak saglamlikta olan alt
ylUzeyler veya yosun kalintilari yuzeyden temizlenmelidir.

- Mevcut zeminin nem orani %3 U gecmemelidir.

- Tamir gerektiren zeminler, cukurlar ve bosluklar sap
uygulamasindan dnce Ozel tamir ve dolgu harclariile
doldurulmali ve tesviye edilmelidir.

- Normal ve dizgln emicilige sahip, mineral esasli alt zeminler
Bostik PoroPrimile, parlak, emici olmayan veya daha dnceden
benzer malzemeler uygulanmis puruzsuz yuzeyler Bostik
MarmoPrim ile en az 24 saat 6ncesinden astarlanmalidir.

- Harciduvar veya diger yapi elemanlarindan ayirmak amacli,
sapin kuruma esnasinda genlesmeden kaynaklanan catlama
riskini dnlemekicin NivoTech FoamTape yerlestirilmelidir.

- Kapive pencere esikleriile duvar - zemin birlefim yerlerinde
kose bandi (manset) kullanilarak ytuksek akiskanliga sahip olan
tesviye harcinin disari sizmasi dnlenmelidir. Ylzey katkilari, siva
tasiyicilar veya siva iskeletli beton kullanilmasi durumlarinda
ilgili Ureticilerin tavsiyelerine uyulmatidir.

UYGULAMA

- Toz formdaki Bostik Roxol 710 Kendinden Yayilan Sap, temiz
ve belirtilen miktardaki normal ortam sicakligindaki su ile

dolu bir kap icine bosaltilarak, topaksiz bir karisim elde edilene
kadar dusuk devirli bir karistirici yardimiyla karistirilir. Karisim
stresi min. 5 dk. olmalidir. Islem sonunda elde edilen har¢ 3

dk. dinlendirilip, tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar
karistiritmalidir.

- Urundn yayilma performansi ve mukavemet degerleri
eklenecek su miktarina gore degisir.

- Karistirilan harg¢ 3 dk. olgunlasma suresi beklendikten sonra
uygulamaya hazirdir.

-Zemine dokulerek uygulamasi yapilan kendinden yayilan sapi
inceltmek icin Uzerine su katitlmamalidir.

- Sap, bir olcme aletiile dlculerek istenilen kalinliga ulasincaya
kadar yayilir / pompalanir.

- Daha sonra zemine yayilan sap uygun alet (kirpi) veya mala
yardimrile bosluklarin giderilmesiicin yoklanir.

- Makina ile pompalama durumunda, yaklasik 40 Lt / dk.
pompalama kapasiteli, pistonlu veya helezonlu pompa
makinalariile durmadan calisan karistiricilar kullanitmatidir.

- Uygulama esnasinda sap kendi kendine ve hizli bir sekilde
yayilir, boylelikle genel olarak uygulama sonrasinda ek bir yayma
ve duzeltmeisine gerek kalmaz.

- Son kat uygulama icin beklenilmesi gereken sure, seramik ve
hali kaplama yapilacaksa 12 saat, parke kaplanacaksa 24 saattir.
- SUrekliislak ve rutubete maruz kalan zeminlerde uygulanmaz.
Dis mekanlarda, ahsap doseme Uzerinde ve endustriyel alanlarda
kullanilmasi tavsiye edilmez.

- Uygulamanin uzman uygulamacilar tarafindan yapilmasi
tavsiye edilir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Taze yuzeyler, ilk ginlerde dogrudan gunes isigi, gucll hava
akimi, yuksek hava sicakligr (+35°C uzeri), yagmur ve don gibi
olumsuz hava etkilerine karsi korunmalidir.

- Sapicerisinde veya yUzeyinde kilcal catlaklarin olusumunu
onlemekicin dogrudan gun isid1, sicak veya siddetli rizgar ve
asiri sicakliklardan korunmalidir.

TEKNIiK VERILER

Renk Gri

Uygulanabilir kalinlik (mm) 1-10

Kuru birim hacim agirligi (kg / Lt) 1,2+0,2

Islak birim hacim agirligi (kg / Lt) 2,0+0,2

Calisma suresi (dakika) ~20-30

Kuruma suresi (saat) ~24

Basinc mukavemeti (28 gin) (N / mm?) >25

Egilme mukavemeti (28 giin) (N / mm?) >7

Yapisma mukavemeti (28 gin) (N / mm?) >15

Asinma (Bohme metodu’na gore) 1,5<cm’®/50cm?
Karisim suyu miktari (25 kg kuru harg icin) 6,0-6,51t
Uygulama i¢cin ortam sicakligi +5°Cile +35°C arasl|

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

- Urunin ongorulen ve istenilen uzun sureli performansinin elde
edilmesiicin, tim uygulamanin tamamlanmasindan sonra, en
kisa zamanda (uygulanan UrinUn kuruma suresine bagli olarak
24 veya 48 saat) isin amacina ve detayina uygun bir kaplama
(seramik, hali, pvc, parke vb...)ile yapilan uygulamanin koruma
altina alinmasi veya kaplanmasi gereklidir.

SARFIYAT

Her 1mm kalinlik icin yaklasik 1,5 - 1,7 kg / m?.

Sarfiyat miktarlariteorik degerler olup, uygulama dncesinde
se&rﬁyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada, 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru harg torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin, kuru
ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.

- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk etapta
tiketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 9 aydir.

Bostik Yapi Katalogu
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Roxol 740

Kendinden Yayilan Sap (5-40 mm)

URUN TANIMI

Roxol 740, yuksek dlizeyde akiskan, kisa surede donarak
kullanima hazir hale ?elen, 5ile 40 mm arasindaki kalinliklaricin
ve sadece iceride kullanima gore formulize edilmis, ekstra elyaf
katkill, cimento esasli, TS EN 13813’e gore Uretilmis CT/ C20/ F6
sinifinda,kendiliginden yayilan zemin tesviye sapidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Ic mekéanlarda,

- Hastane, okul ve otellerde,

- Alisveris merkezlerinde,

- Genis ve derin ylzeylerin tesviyesinde

OZELLIKLER

- Elle veya makina ile uygulanir.

- Akiskandir, pompalanabilir.

- Polimer takviyelidir.

- YhQKsek derecede kendiliginden yayilma ve yerlesme ozelligine
sahiptir.

- Yerdenisitmaicin uygundur.

- Ulasilmasi guc kesit ve bosluklara cok kolay yerlesir.

- Catlaksiz kurur.

- Hidrolik baglayicilik 6zelligine sahiptir.

-Zeminiince bir tabaka halinde kaplayarak, fayans, seramik,
dogal tas, granit, mermer, PVC, parke ve hali vb malzemelerle
dosenmesi dncesinde zemini hazir hale getirmek icin kullanilir.
- Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.443/5

UYGULAMA ONCESI HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, clruf, boya gibi benzeri yapismayi engelleyici
yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi kalintilar ve atiklar
uygulama ylzeyinden arindiritlmatidir.

- ZayIf yuzeyler gibi kendini tasiyamayacak saglamlikta olan alt
yUzeyler veya yosun kalintilariyuzeyden temizlenmelidir.

- Tamir gerektiren zeminler, cukurlar ve bosluklar sap
uygulamasindan dnce Ozel tamir ve dolgu harclarrile
doldurulmali ve tesviye edilmelidir.

- Mevcut zeminin nem orani %3 U gecmemelidir.

- Normal ve duzgln emicilige sahip, mineral esasli alt zeminler
Bostik PoroPrimile, parlak, emici olmayan veya daha dnceden
benzer malzemeler uygulanmis puruzsuz yuzeyler Bostik
MarmoPrim ile en az 24 saat 6ncesinden astarlanmalidir.

- Harciduvar veya diger yapi elemanlarindan ayirmak amacli,
sapin kuruma esnasinda genlesmeden kaynaklanan catlama
riskini dnlemekicin NivoTech FoamTape yerlestirilmelidir.

- Kapive pencere esikleriile duvar - zemin birlefim yerlerinde
kose bandi (manset) kullanilarak ytuksek akiskanliga sahip olan
tesviye harcinin disari sizmasi dnlenmelidir. Ylzey katkilari, siva
tasiyicilar veya siva iskeletli beton kullanilmasi durumlarinda
ilgili Ureticilerin tavsiyelerine uyulmatidir.

UYGULAMA

- Toz formdaki Roxol 740 Kendinden Yayilan Sap, temiz ve
belirtilen miktardaki normal ortam sicakligindaki suile dolu

bir kap icine bosaltilarak, topaksiz bir karisim elde edilene
kadar dusuk devirli bir karistirici yardimiyla karistirilir. Karisim
stresi min. 5 dk. olmalidir. Islem sonunda elde edilen har¢ 3

dk. dinlendirilip, tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar
karistiritmatidir.

- Urunun yogunluk miktari ve donma suresi, eklenecek su
miktarina gore degisir.

- Karistirilan harg¢ 3 dk. olgunlasma suresi beklendikten sonra
uygulamaya hazirdir.

-Zemine dokulerek uygulamasi yapilan kendinden yayilan sapi
inceltmek icin Uzerine su katitlmamalidir.

- Sap, bir olcme aletiile dlculerek istenilen kalinliga ulasincaya
kadar yayilir / pompalanir.

- Daha sonra zemine yayilan sap uygun alet (kirpi) veya mala
yardimrile bosluklarin giderilmesiicin yoklanir.

- Makina ile pompalama durumunda, yaklasik 40 Lt / dk.
pompalama kapasiteli, pistonlu veya helezonlu pompa
makinalariile durmadan calisan karistiricilar kullanitmatidir.

- Uygulama esnasinda sap kendi kendine ve hizli bir sekilde
yayilir, boylelikle genel olarak uygulama sonrasinda ek bir yayma
ve duzeltmeisine gerek kalmaz.

- Son kat uygulama icin beklenilmesi gereken sure, seramik ve
hali kaplama yapilacaksa 12 saat, parke kaplanacaksa 24 saattir.
- SUrekliislak ve rutubete maruz kalan zeminlerde uygulanmaz.
Dis mekanlarda, ahsap doseme Uzerinde ve endUstriyel alanlarda
kullanilmasi tavsiye edilmez.

- Uygulamanin uzman uygulamacilar tarafindan yapilmasi
tavsiye edilir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Taze yuzeyler, ilk ginlerde dogrudan gunes isigi, gucll hava
akimi, yuksek hava sicakligr (+35°C uzeri), yagmur ve don gibi
olumsuz hava etkilerine karsi korunmalidir.

- Sapicerisinde veya yUzeyinde kilcal catlaklarin olusumunu
onlemekicin dogrudan gun isid1, sicak veya siddetli rizgar ve
asiri sicakliklardan korunmalidir.

Bostik Yapi Katalogu

TEKNIK VERILER

Renk Gri

Uygulanabilir kalinlik (mm) 5-40

Kuru birim hacim agirligi (kg / Lt) 1,4 +£0,2

Islak birim hacim agirligi (kg / Lt) 2,0+0,2

Calisma suresi (dakika) ~20

Kuruma suresi (saat) ~24

Basinc mukavemeti (28 gin) (N / mm?) >20

Egilme mukavemeti (28 giin) (N / mm?) >6

Yapisma mukavemeti (28 gin) (N / mm?) >0,5

Karisim suyu miktari (25 kg kuru harg icin) 6,0-6,51t
Uygulama icin ortam sicakligi + 5°C ile +35°C arasl
Sertlesen Kaplamanin Dayanimi -25°Cile +80°C arasi

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

- Urunin ongorulen ve istenilen uzun sureli performansinin elde
edilmesiicin, tim uygulamanin tamamlanmasindan sonra, en
kisa zamanda (uygulanan Urinin kuruma suresine bagli olarak
24 veya 48 saat) isin amacina ve detayina uygun bir kaplama
(seramik, hali, pvc, parke vb...)ile yapilan uygulamanin koruma
altina alinmasi veya kaplanmasi gereklidir.

SARFIYAT

Her 1mm kalinlik icin yaklasik 1,5 - 1,7 kg / m?.

Sarfiyat miktarlariteorik degerler olup, uygulama dncesinde
se&rﬁyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada, 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru harg torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin, kuru
ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.

- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk etapta
tiketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 6 aydir.
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Roxol Flex I
Kendinden Yayilan Esnek Sap \

URUN TANIMI

Cevre dostu katki maddeleri ve polimerler ile takviye edilerek
hazirlanmis, yuksek duzeyde akiskan, kisa sGrede donarak
kullanima hazir halen gelen, 3 ile 30 mm arasindaki kalinliklar
icin ve hem iceride hem disarida kullanima gore formulize
edilmis, ozellikle endustriyel zeminlericin uygun, yuksek
mukavemetli, extra fiber takviyeli, cimento esasli, gri renkli,
kendiliginden yayilan zemin tesviye sapidir.

Fransiz CSTB N° 610-106 S 24 kalite sertifikasina sahiptir.

KULLANILDIGI YERLER

- I¢c ve dis mekanlarda,

- Ticarialanlarda yuksek asinma trafigiicin uygundur,

- EndUstriyel zeminlerinde,

- Her tur Ust kaplama (parke, epoksi boya, hali, vinil vb)icin
uygundur,

-Zeminde beton Uzeriniince bir tabaka olarak
seviyelendirmede.

OZELLIKLER

- Elle veya makinaile uygulanir.

- Akiskandir, pompalanabilir.

- Catlamaya musait, hareketli zeminlerde de kullanilabilir.
- Polimer takviyelidir.

- Yuksek derecede kendiliginden yayilma ve yerlesme
oOzelligine sahiptir.

- Yerden isitmaicin uygundur.

- Ulasilmasi guc kesit ve bosluklara cok kolay yerlesir. TEKNIK VERILER

- Esnektir.

- Catlaksiz donar. i

- Fidrolik baglayicilik 6zelligine sahiptir. Renk er

- Zeminiince bir tabaka halinde kaplayarak fayans, seramik, Uygulanabilir Kalinlik (mm) 3-30

dogal tas, granit, mermer, PVC, parke ve hali vb malzemelerle

dosenmesi Ooncesinde zemini hazir hale getirmekiicin kullanitir. Kapta Bekleme Suresi (dakika) ~30

-Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.443/5 Kuruma Suresi (saat) 4-6

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK Basin¢ Mukavemeti (28 Gun) (Mpa) =35

- Toz, kir, kalip yagi, curuf, boya gibi benzeri yapismayi engel- : .

leyiciyabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi kalintilar Karisim Suyu Miktari (25 Kg Kuru Harc icin) | ~6,0lt

ve atiklar uygulama yulzeyinden arindiritmalidir. i = ;

- Zayif yUzeyler gibi kendini tasiyamayacak saglamlikta olan Uygulama Icin Ortam Sicaklgi +5°Cile +35°C aras

alt ylzeyler veya yosun kalintilari ylzeyden temizlenmelidir. Sertlesen Kaplamanin Dayanimi _250C ile +80°C aras!

- Tamir gerektiren zeminler, cukurlar ve bosluklar sap

uygulamasindan en az 1-2 saat once Bostik Rapid 8 ile Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rélatif hava nemi oranina

doldurulmali ve tesviye edilmelidir. ) gore elde edilen yaklasik verilerdir.

- Normal ve dizgln emicilige sahip, mineral esasli alt zeminler

Bostik PoroPrimile, parlak, emici olmayan veya daha dnceden

benzer malzemeler uygulanmis purtzsuz yuzeyler Bostik UYGULAMA SONRASI BAKIM

MarmoPrimile en az 24 saat onceSIndenAaStAarlanmalldlr. . - Taze ylzeyler, ilk glnlerde dogrudan glnes isigi, glcli hava

- Kapive pencere esikleriile duvar - zemin birlesimyerlerinde  akim, yiksek hava sicakligi (+35°C lzeri), yagmur ve don gibi

kése bandi (manset) kullanilarak yUksek akiskanliga sahip olumsuz hava etkilerine karsi korunmalidir.

olan tesviye harcinin disari sizmasi 6nlenmelidir. Yizey - Urldndn 6ngérilen ve istenilen uzun sireli performansinin

katkilari, siva tasiyicilar veya siva iskeletli beton kullanilmasi elde edilmesiicin, tim uygulamanin tamamlanmasindan

durumlarindailgili Ureticilerin tavsiyelerine uyulmalidir. sonra, en kisa zamanda (uygulanan Grinun kuruma siresine
bagliolarak 24 veya 48 saat) isin amacina ve detayina

UYGULAMA ) ) uygun bir kaplama (seramik, hali, pvc, parke vb..) ile yapilan

- Toz formdaki Roxol Flex Kendinden Yayilan Sap, temiz ve uygulamanin koruma altina alinmasi veya kaplanmasi

belirtilen miktardaki normal ortam sicakligindaki su ile dolu gereklidir.

bir kap icine bosaltilarak topaksiz bir karisim elde edilene

kadar dusuk devirli bir karistirici yardimiyla karistiritir. Karigim SARFiYAT

sUresi min. 5 dk. olmalidir. Islem sonunda elde edilen har¢ 3 Her 1mm kalinlik icin yaklasik 1,5 kg / m?2.

dk. dinlendirilip tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama éncesinde

karistiritmatidir. ) L sarfiyat kontrolli numune uygulamasi yapilmasini tavsiye

- Urldnln yogunluk miktari ve donma suresi, eklenecek su ederiz.

miktarina gore degisir.

- Karistirilan harc¢ 3 dk. olgunlasma suresi beklendikten sonra AMBALAJ

uygulamaya hazirdir. i 25 kg'lik kraft torbada, 1 palette 48 torba (1200 kg / palet).

- Zemine dokulerek uygulamasi yapilan kendinden yayilan sapi

inceltmek icin Uzerine su katilmamalidir. _ DEPOLAMA

- Sap, bir 6lcme aletiile Slcllerek istenilen kalinliga ulasincaya - Kuru harc torbalari suya, dona ve adir hava sartlarina karsi

kadar yayilir / pompalanir. o korunmalidir.

- Daha sonra zemine yayilan sap uygun alet (kirpi) veya mala - Ahsap paletler tizerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,

yardimiile bosluklarin giderilmesiicin yoklanir. kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.

- Makina ile pompalama durumunda, yaklasik 40 Lt / dk. - Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk

pompalama kapasiteli, pistonlu veya helezonlu pompa etapta tUketilmelidir.

makinalariile durmadan calisan karistiricilar kullanitmalidir. — Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Uygulama esnasinda sap kendikendine ve hizli bir sekilde - Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi /

yayilir, boylelikle genel olarak uygulama sonrasinda ek bir kaydiyla depolama dmriu maksimum 6 aydir.

yayma ve duzeltme isine gerek kalmaz.

- Son kat uygulamaicin beklenilmesi gereken sure 24-72 ESSIoNS Sans LA NTERIE) Sreg,
saattir CSTB A+
#DERS

- Surekliislak ve rutubete maruz kalan zeminlerde KALITE SERTIFIKASI
uygulanmaz. Dis mekanlarda, ahsap doseme Uzerinde ve
endustriyel alanlarda kullanilmasi tavsiye edilmez.
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Max 30mm

ZEMIN HAZIRLIGI
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POLYRAG FRP

Hizli Prizlenen Elyaf Katkili Kendinden Yayilan Sap (3-10 mm)

URUN TANIMI

POLYRAG FRP, cevre dostu katki maddeler, polimerler ve
sentetik elyaf lifleriile takviye edilerek hazirlanmis, ylksek
duzeyde akiskan, 3 ile 10 mm arasindaki kalinliklar icin ve sadece
iceride kullanima gore formulize edilmis, hizli bir sekilde trafige
acilmasiistenen mekanlar icin ozellikle hizli kuruyan ozellikte,
gim%nto esasli, bej renkli, kendiliginden yayilan zemin tesviye
sapidir.

KULLANILDIGI YERLER

- I¢ mekéanlarda,

- PVC, LVT, monte hali, musamba, ahsap zeminler, seramik karo,
doseme boyalari gibi zemin kaplamalari Gzerinde kullanima
uygundur.

- Birasinma yuzeyiolarak kullanilmamalidir, her zaman bir
dekorasyonla (resim, doseme, kaplama) birlikte kullanitmalidir.

OZELLIKLER

- Hazirlanmasi kolay ve karisima hazir bir malzemedir.
- YUksek mekanik ozelliklere sahiptir.

- Lifli ve esnektir.

- Pompalanabilir.

- Kendiliginden yayilir, zimparaya gerek yoktur.

- Hizli kuruma suresi, hizli toplama.

- Her turll zemin kaplamasi ile uyumludur.

- Boyanabilir.

-3 mm’den 10 mm'ye kadar kalinliklarda uygulanabilir.
-Yerden isitma sistemleriicin uygundur.

UYGULAMA ONCESI HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, clruf, boya gibi benzeri yapismayi engelleyici
yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi kalintilar ve atiklar
uygulama yuzeyinden arindiritmatidir.

- ZayIf yuzeyler gibi kendini tasiyamayacak zayiflikta olan alt
yuzeyler veya yosun kalintilari yuzeyden temizlenmelidir.

- Tamir gerektiren zeminler, cukurlar ve bosluklar, sap
uygulamasindan dnce Ozel tamir ve dolgu harclarrile
doldurulmali ve tesviye edilmelidir.

- Mevcut zeminin nem orani %3 U gecmemelidir.

- Normal ve dizgun emicilige sahip, mineral esasli alt zeminler
Bostik PoroPrim ile, parlak, emici olmayan veya daha dnceden
benzer malzemeler uygulanmis purlzsuz yuzeyler Bostik
MarmoPrim ile en az 24 saat Oncesinden astarlanmalidir.

- Kapive pencere esikleriile duvar - zemin birlesim yerlerinde
kose bandi (manset) kullanilarak ylksek akiskanliga sahip olan
tesviye harcinin disari sizmasi onlenmelidir. Ylzey katkilari, siva
tasiyicilar veya siva iskeletli beton kullanilmasi durumlarinda
ilgili Ureticilerin tavsiyelerine uyulmatidir.

UYGULAMA

- Toz formdaki POLYRAG FRP kendinden yayilan sap, temiz ve
belirtilen miktardaki normal ortam sicakligindaki su ile dolu
bir kap icine bosaltilarak topaksiz bir karisim elde edilene kadar
dusUk devirli bir karistirici yardimiyla karistirilir. Karisim suresi
min. 1dk. olmalidir. Islem sonunda elde edilen harc¢ 1 dakika
dinlendirilip, tekrar 30 saniye. homojen hale gelinceye kadar
karistiritmatidir.

- Urlnidn yogunluk miktari ve donma slresi, eklenecek su
miktarina gore degisir.

- Karistirilan harc 30 saniye olgunlasma sUresi beklendikten
sonra uygulamaya hazirdir.

- Zemine dokulerek uygulamasi yapilan kendinden yayilan sapi
inceltmek icin Uzerine su katitlmamalidir.

- Sap, bir dlcme aletiile olcllerek istenilen kalinliga ulasincaya
kadar yayilir / pompalanir.

-1katta1,5 mm.uygulanabilir.

- Daha sonra zemine yayilan sap uygun alet (kirpi) veya mala
yardimiile bosluklarin giderilmesiicin yoklanir.

- Makina ile pompalama durumunda, yaklasik 40 Lt / dk.
pompalama kapasiteli, pistonlu veya helezonlu pompa
makinalariile durmadan calisan karistiricilar kullanitmatidir.

- Uygulama esnasinda sap kendi kendine ve hizli bir sekilde
yayilir, boylelikle genel olarak uygulama sonrasinda ek bir yayma
ve duzeltmeisine gerek kalmaz.

- Surekliislak ve rutubete maruz kalan zeminlerde uygulanmaz.
Dis mekéanlarda, ahsap doseme Uzerinde ve endustriyel alanlarda
kullanilmasi tavsiye edilmez.

-Yerden isitmali sistemler Uzerine sap uygulamasi yapilacak
ise uygulamaya baslamadan 48 saat once isitma sistemi
kapatilmalidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Taze yuUzeyler, ilk ginlerde dogrudan glnes 1sigi, glcli hava
akimi, yuksek hava sicakligi (+35°C Uzeri), yagmur ve don gibi
olumsuz hava etkilerine karsi korunmalidir.

Bostik Yapi Katalogu

Bostik

POLYRAG
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TEKNIK VERILER

Renk Bej
Uygulanabilir kalinlik (mm) 3-10
Uygulama Suresi ~ 15 dakika
Trafige acilma suresi 2 saat
Kaplama oncesi bekleme suresi

Hali & Seramik 4 saat
PVC & LVT 6 saat
Parke & Linolyum & Boya 24 saat
Basin¢c mukavemeti (28 gun) (MPa) > 25 Mpa
Karisim suyu miktari (25 kg kuru harg icin) ~6,0lt
Uygulama icin ortam sicakligi +8°C ile +25°C arasi

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

- Urdnin ongorulen ve istenilen uzun sureli performansinin
elde edilmesiicin, tim uygulamanin tamamlanmasindan sonra,
en kisa zamanda (uygulanan Urdnun kuruma suresine bagli)

isin amacina ve detayina uygun bir kaplama (seramik, hali, pvc,
parke vb..)ile yapilan uygulamanin koruma altina alinmasi veya
kaplanmasi gereklidir.

TEMIZLIK
Karisim hala islak iken aletler su ile temizlenebilir.

SARFIYAT

Her 1mm kalinlik icin yaklasik 1,5 kg / m*.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sarfiyat kontrolli numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada.

DEPOLAMA

- Kuru harg torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin, kuru
ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.

- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk etapta
tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 6 aydir.

DANS UAIR INTERIEUR

BREEAM, LEED, EMICODE
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XPS

URUN TANIMI

Cevre dostu katki maddeleri ve polimerlerile takviye edilerek
hazirlanmis, yuksek diizeyde akiskan, 3 ile 15 mm arasindaki
kalinliklariciniceride ve disarida kullanima gore formdtilize
edilmis, hizli bir sekilde trafige acilmasiistenen mekanlar

icin ozellikle hizli kuruyan ozellikte, cimento esasli, gri renkli,
kendiliginden yayilan zemin tesviye sapidir.

KULLANILDIGI YERLER

- I¢ ve dis mekanlarda,

- Supermarketlerde, magazalarda,

- Klinik ve hastanelerde,

- AtOlye, fabrika gibi Uretim sitelerinde,

- Ticarialanlarda yuksek asinma trafigiicin uygundur,

- Endustriyel zeminlerinde,

- Her tlr Ust kaplama (parke, epoksi boya, hali, vinil vb) icin
uygundur,

- Zeminde beton Uzeriniince bir tabaka olarak seviyelendirmede.

OZELLIKLER

- Elle veya makinaile uygulanir.

- Akiskandir, pompalanabilir.

- Hizlikurur. 2ila 4 saaticinde Ust kaplamanin yapilmasini saglar.
- Polimer takviyelidir.

- YUksek derecede kendiliginden yayilma ve yerlesme &zelligine
sahiptir.

-Yerdenisitmaicin uygundur.

- Ulasilmasi gu¢ kesit ve bosluklara cok kolay yerlesir.

- Catlaksiz donar.

- Hidrolik baglayicilik 6zelligine sahiptir.

- Zeminiince bir tabaka halinde kaplayarak fayans, seramik,
dogal tas, granit, mermer, PVC, parke ve hali vb malzemelerle
dosenmesi dncesinde zemini hazir hale getirmekicin kullanilir.
-Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.443/5

UYGULAMA ONCESI HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, clruf, boya gibi benzeri yapismayi engelleyici
yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi kalintilar ve atiklar
uygulama yltzeyinden arindiritmalidir.

- Zayif yuzeyler gibi kendini tasiyamayacak saglamlikta olan alt
ylUzeyler veya yosun kalintilari yuzeyden temizlenmelidir.

- Tamir gerektiren zeminler, cukurlar ve bosluklar sap
uygulamasindan énce uygun tamir harclariile doldurulmali ve
tesviye edilmelidir.

- Normal ve duzgln emicilige sahip, mineral esasli alt zeminler
Bostik PoroPrim ile parlak, emici olmayan veya daha dnceden
benzer malzemeler uygulanmis purltzsuz yuzeyler Bostik
MarmoPrim ile en az 24 saat oncesinden astarlanmalidir.

- Kapi ve pencere esikleriile duvar - zemin birlesim yerlerinde
kose bandi (manset) kullanilarak ylksek akiskanliga sahip olan
tesviye harcinin disari sizmasi dnlenmelidir. Ylzey katkilari, siva
taslyicilar veya siva iskeletli beton kullanilmasi durumlarinda
ilgili Ureticilerin tavsiyelerine uyulmalidir.

UYGULAMA

- Toz formdaki BOSTIK XPS Kendinden Yayilan Sap, temiz ve
belirtilen miktardaki normal ortam sicakligindaki suile dolu

bir kap icine bosaltilarak topaksiz bir karisim elde edilene

kadar dusuk devirli bir karistirici yardimiyla karistirilir. Karisim
suresi min. 5 dk. olmalidir. Islem sonunda elde edilen har¢ 3

dk. dinlendirilip, tekrar 2 dak. homojen hale gelinceye kadar
karistiritmalidir.

- Urunudn yogunluk miktari ve donma suresi, eklenecek su
miktarina gore degisir.

- Karistirilan harg¢ 3 dk. olgunlasma suresi beklendikten sonra
uygulamaya hazirdir.

- Zemine dokulerek uygulamasi yapilan kendinden yayilan sapi
inceltmekiicin Uzerine su katilmamalidir.

- Sap, bir olgme aletiile dlcllerek istenilen kalinliga ulasincaya
kadar yayilir / pompalanir.

- Daha sonra zemine yayilan sap uygun alet (kirpi) veya mala
yardimiile bosluklarin giderilmesiicin yoklanir.

- Makina ile pompalama durumunda, yaklasik 40 Lt / dk.
pompalama kapasiteli, pistonlu veya helezonlu pompa
makinalarrile durmadan calisan karistiricilar kullanilmalidir.

- Uygulama esnasinda sap kendi kendine ve hizli bir sekilde
yayilir, boylelikle genel olarak uygulama sonrasinda ek bir yayma
ve duzeltmeisine gerek kalmaz.

- Son kat uygulama icin beklenilmesi gereken sure, seramik ve
hali kaplama yapilacaksa 2 saat, parke ve linolyum kaplanacaksa
24 saattir.

- Surekliislak ve rutubete maruz kalan zeminlerde uygulanmaz.
Dis mekéanlarda, ahsap doseme Uzerinde ve endustriyel alanlarda
kullanilmasi tavsiye edilmez.

TEKNIiK VERILER

Renk Gri
Uygulanabilir kalinlik (mm) 3-15
Kapta bekleme suresi (dakika) ~30
Kuruma suresi (dakika) 20
Trafige acilma suresi (saat) 4
Basin¢ mukavemeti (28 gun) (MPa) >40-50
Karisim suyu miktari (25 kg kuru harg icin) ~451t

Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C aras|

Sertlesen kaplamanin dayanimi -25°C ile +80°C arasl

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Taze yuzeyler, ilk gunlerde dogrudan gunes 1sigi, gluclu hava
akimi, yUksek hava sicakligi (+35°C uzeri), yagmur ve don gibi
olumsuz hava etkilerine karsi korunmalidir.

- Urdnun dngorulen ve istenilen uzun sureli performansinin elde
edilmesiicin, tum uygulamanin tamamlanmasindan sonra, en
kisa zamanda (uygulanan Urdnln kuruma suresine bagli olarak
24 veya 48 saat) isin amacina ve detayina uygun bir kaplama
(seramik, hali, pvc, parke vb...) ile yapilan uygulamanin koruma
altina alinmasi veya kaplanmasi gereklidir.

SARFIYAT

Her 1mm kalinlik icin yaklasik 1,6 kg / m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada, 1 palette 48 torba (1200 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin, kuru
ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.

- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk etapta
tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 6 aydir.

c € [EVISSIONS DANS UAIR INTERIEUR
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NivoTech

DS 2050

Kuru Sap

URUN TANIMI

Yuksek nitelikli katki maddeleri ve polimerik katkilar ile takviye
edilerek hazirlanmis, her turlt betonlama ve betonarme
islerinde C20 sinifi beton olarak, zeminde kaba sap olarak,

TS EN 13813’e gore Uretilmis, CT / C25 / F4 sinifinda, makine

ile pompalanabilen, yiksek performansli, i¢c ve dis mekanda
kullanima uygun, cimento esasli, hazir kuru saptir.

KULLANILDIGIYERLER
-I¢c ve dis mekanlarda,
- Beton zeminlerde.

OZELLIKLER

- Yerden isitmali zeminlerde kullanim icin uygundur.

- Yumusak kivamlidir, kolay uygulanir.

- Suya, neme, dona ve agir hava sartlarina karsi dayaniklidir.

- Ulasilmasi zor ve dar alanlarda beton ve betonarme calismalari
icin beton olarak kullanilir.

- Ekleme / bosluk doldurma sapi ve cesitli beton katmanlari
arasinda ara sapl, yUzen sap veya en az 25 mm kalinlikta (max. 50
mm) olmak Uzere zemin sapi olarak kullanilir.

- Her tip beton dokme ve tamirislerinde, kiris-kolon insa etmek,
istinat duvarlariyapiminda, kalipla beton plaka veya merdiven
yapiminda, yuruyUs yollariinsasinda, tas ve tas turevikalin
plakalariyere sabitlemekicin kullanilir.

- Hidrolik baglayicilik 6zelligine sahiptir.

-Uzun odmurlidur.

- Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.485

UYGULAMA ONCESIi HAZIRLIK

Beton C20 olarak kullanim igin:

- Sadece hafif emici veya emici 6zelligi olmayan kaliplar
kullanitmalidir.

- Betonarme calismasinda, donatinin yeterince beton ile
ortulmesine dikkat edilmelidir.

- Genis yuzeyliyapi elemanlarinda birlesim derzleri dikkate
alinmalidir.

- Kaliplar yeteri kadar kalip ayiriciile kaplanmatlidir.

- Glclendirme amacli kullanimda, uygulama 6ncesinde, 6zellikle
donatilar Uzerine Korozyon Onleyici Aderans Harci Bostik
AntiCor uygulanmasi tavsiye edilir.

Sap olarak kullanim igin:

- Toz, kir, kalip yagi, clruf, boya gibi benzeri yapismayi engelleyici
yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi kalintilar ve atiklar
uygulama yuzeyinden arindiritmatidir.

- Catlak sivalar, zayif yUzeyler gibi kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt ylzeyler veya yosun kalintilari ylzeyden
temizlenmelidir.

- Zemin uygulama oncesinde yeteri kadar islatilmali veya Bostik
PoroPrimile astarlanmalidir.

-Zeminde, kaba sap olarak kullanimda tavsiye edilen uygulama
kalinligien az 20 mm, en fazla 50 mm’dir.

UYGULAMA

- Toz formdaki Bostik NivoTech DS 2050, temiz ve belirtilen
miktardaki normal ortam sicakligindaki suile dolu bir kap icine
bosaltilarak, topaksiz bir karisim elde edilene kadar dusuk
devirli bir karistirici yardimiyla karistirilir. Karisim sdresi min. 5
dk. olmalidir. Islem sonunda elde edilen harc¢ 3 dk. dinlendirilip,
tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar karistiritmatidir.

- Urlinudn yogunluk miktari ve donma suresi, eklenecek su
miktarina gore degisir.

- Karistirilan harg, 3 dk. olgunlasma suresi beklendikten sonra
uygulamaya hazirdir.

- Beton homojen bir sekilde zemine veya kaliba dokulur.Yeteri
kadar donmasi saglandiktan sonra kalip sokullr ve gerekirse
harc ylzeyi duzeltilir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Taze yuUzeyler, ilk ginlerde dogrudan glnes isigina, gucli hava
akimi, yuksek hava sicakligr (+35°C uzeri), yagmur ve don gibi
olumsuz hava etkilerine karsi korunmalidir.

- Uygulama yapilan ylzeyler, 7 gun siresince naylon veya jut
cuvallariile ortllerek kapatilmali; su puskurtulerek veya buna
benzer uygulamalarile islatitmalidir.

- Urlnidn oén gorulen veistenilen uzun sureli performansinin elde
edilmesiicin, tm uygulamanin tamamlanmasindan sonra, en kisa

zamanda (uygulanan Urunun kuruma suresine bagliolarak 3-7 gun)isin

amacina ve detayina uygun bir kaplama (sap, seramik vb.) ile yapilan
uygulamanin koruma altina alinmasi veya kaplanmasi gereklidir.

Bostik Yapi Katalogu
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Bostik

TEKNIiK VERILER

Dmax (mm) 4
Renk Gri

Uygulanabilir Kalinlik (mm) 20 -50

Kuru Birim Hacim Agirligi (kg / Lt) 1,7+0,2

Islak Birim Hacim Agirligi (kg / Lt) 21+0,2

Kapta Bekleme Suresi (dakika) ~ 60

Kuruma Suresi (saat) ~24

Basin¢ Mukavemeti (28 Gun) (N / mm?) =25

Egilme Mukavemeti (28 Gun) (N / mm?) =>4

Karisim Suyu Miktari (25 kg Kuru Harc icin) | 2,5-4,01t
Uygulama icin Ortam Sicakligi +5°C ile +35°C arasi
Sertlesen Kaplamanin Dayanimi -25°C ile +80°C arasi

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

SARFiYAT

10 mm kalinlik icin yaklasik 20 - 22 kg / m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada, 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin, kuru
ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.

- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk etapta
tlketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 1 yildir.




NivoTech .
ChapRapid
Hizli Prizlenen Kuru Sap

URUN TANIMI

Cevre dostu katki maddeleri ve polimer ile takviye edilerek
hazirlanmis, fayanslarin, PVC kaplamalarin, yer doseme
malzemelerinin, hali ve parke zeminlerin kurulumundan 6nce
yapisik ve yuzer sap olusturmak icin uygun ytksek priz ve
kuruma ozelliklerine sahip, hizli kuruyan cimento esasli kuru
saptir.

KULLANILDIGI YERLER

-I¢ ve dis mekanlarda,

- Beton zeminlerde,

- Seramik kapli zeminlerde,

- Yerden isitma sistemlerinde.

OZELLIKLER

- Su gecirimsizdir.

- Fayans ve seramik altina dogrudan uygulanabilir.

- Hall, PVC ve kaucguk esasli zemin kaplamalari dncesinde
guvenle kullanilir.

- EndUstriyel kaplama ve zemin boyalari dncesinde yUzeyi
duzeltmekiicin kullanilir.

- Dona, suya, streklineme ve agir hava kosullarina karsi
dayaniklidir.

- Plastik kivamuldir, kolay uygulanir.

- Hidrolik baglayicilik 6zelligine sahiptir.

- Yuksek mukavemetlidir.

-Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.485

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, clruf, boya gibi benzeriyapismay!
engelleyici yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi
kalintilar ve atiklar uygulama yuzeyinden arindiritmalidir.

- Catlak ve zayif ylzeyler gibi kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt ylzeyler veya yosun kalintilari yuzeyden
temizlenmelidir.

- Tamir gerektiren zeminler yapistiriciuygulanmadan en az

3 -4 gun once 6zel tamir ve dolgu harclariile doldurulmali ve
tesviye edilmelidir.

UYGULAMA

- Toz formdaki Bostik ChapRapid, temiz ve belirtilen
miktardaki normal ortam sicakligindaki su ile dolu bir
betoniyericine bosaltilarak, topaksiz bir karisim elde edilene
kadar dusuk devirde karistirilir. )

- Karisim suresi min. 5 dk. olmalidir. Islem sonunda elde edilen
harc, 3 dk. dinlendirilip, tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye
kadar karistiritmalidir.

- Urdnun yogunluk miktari ve donma suresi, eklenecek su
miktarina gore degisir.

- Karistirilan harg¢ 3 dak. olgunlasma suresi beklendikten sonra
uygulamaya hazirdir.

- Taze harc 20 dakika icerisinde kullanilmalidir. E§er bu stre
asilmisise, betonyer, pompa ve hortumlari derhal bosaltilmali
ve temizlenmelidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Taze yuzeyler, ilk ginlerde dogrudan gunes isigina, guclu
hava akimi, yuksek hava sicakligi (+35°C Uzeri), yagmur ve don
gibi olumsuz hava etkilerine karsi korunmalidir.

- Urldnln on gorulen ve istenilen uzun sureli performansinin
elde edilmesiicin, tim uygulamanin tamamlanmasindan
sonra, en kisa zamanda (uygulanan Urinun kuruma suresine
bagliolarak 3-7 glin) isin amacina ve detayina uygun bir
kaplama (sap, seramik vb.) ile yapilan uygulamanin koruma
altina alinmasi veya kaplanmasi gereklidir.

SARFIiYAT

Her 10 mm kalinlik icin yaklasik 20 kg / m®.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada, 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

Bostik

TEKNIiK VERILER

Dmax (mm) 4

Renk Gri
Uygulanabilir Kalinlik (mm) 60

Kuru Birim Hacim Agirligi (kg / Lt) 1,7+0,2
Islak Birim Hacim Agirligi (kg / Lt) 2,0+0,2
Calisma Suresi (dakika) ~20
Kuruma Suresi (saat) ~2

Basin¢c Mukavemeti (28 gln) (N / mm?) > 40
Karisim Suyu Miktari (25 kg Kuru Harc icin) | 2,5-3,5 1t

Uygulama icin Ortam Sicakligi +5°C ile +35°C arasi

Sertlesen Kaplamanin Dayanimi -25°C ile +80°C arasl

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rélatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmaltidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tlketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmri maksimum 6 aydir.

Bostik Yapi Katalogu
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NivoTech

FoamTape

Duvar Kenarlar icin PE KOpuk Bant

URUN TANIMI

NivoTech FoamTape sapin kuruma esnasinda genlesmeden
kaynaklanan catlama riskini dnlemek icin duvar kenarlarina
yerlestirilen polietilen tipte kopuk banttir.

KULLANILDIGI YERLER

- Tum kendiliginden yayilan sap uygulamalarinda oncesinde,
- Parke doseme, laminant ve fayans uygulamalarinda duvar
koselerinde.

OZELLIKLER

- Maksimum 4 cm kalinligina kadarki sap uygulamalarinda,
- Sesvelsiyalitimisaglar,

- Tek tarafliyapisma ozelligi ile kolay kullanim,

- Sapin kuruma sirasinda catlamasini engeller,

UYGULAMA
NivoTech FoamTape uygulama oncesinde, arka yuzeyindeki
yapiskan bant ¢ikarilarak, kenar boyunca duvara sabitlenir.

AMBALAJ
50 mm eninde, 5 mm kalinliginda, 25 m boyunda rulo.

)
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NivoTech

PoroPrim

Emici Yuzey Astarli

URUN TANIMI

NivoTech PoroPrim, akrilik kopolimer esasli, mikemmel
yapisma ve ortucullk ozelligine sahip, emici ve gozenekli
ylzeylericin uygun, kullanima hazir, acik kirmizi renkli,
kendinden yayilan saplaricin 6zel astardir.

KULLANILDIGI YERLER
- Tum mineral esasli alt zeminler Gzerinde,
- I¢ ve dis mekanlarda.

OZELLIKLER

- Sarfiyati azaltir

- Yapismayi artirir

- Ust kaplamanin 6mrund uzatir

- Daha homojen ve muntazam sap yuzeyi elde edilmesini
saglar

SARFIiYAT

Yaklasik 0,150 - 0,200 kg / m*.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

Uyari: Kullanmadan dnce karistiritmatidir.

AMBALAJ
10 kg‘lik plastik bidonda.

NivoTech

MarmoPrim

Emici Olmayan Yuzey Astari

URUN TANIMI

NivoTech MarmoPrim, akrilik kopolimer esasli, mikemmel
yapisma ve ortucullk ozelligine sahip, emici ve gozenekli
olmayan parlak ylzeylericin uygun, kullanima hazir,
kendinden yayilan saplaricin ozel astardir.

KULLANILDIGI YERLER

- Tum mineral esasli alt zeminler Uzerinde,

- Cam, seramik, vb. emici olmayan parlak ytzeyler,
-I¢ ve dis mekanlarda.

OZELLIKLER

- Sarfiyatiazaltir

- Yapismayiartirir

- Ust kaplamanin dmrunu uzatir

- Daha homojen ve muntazam sap yuzeyi elde edilmesini
saglar

SARFIYAT
Yaklasik 0,200 - 0,250 kg / m?.
Uyari: Kullanmadan once karistiritmalidir.

AMBALAJ
18 kg‘lik plastik kovada.

DEPOLAMA

- Dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

- +52C'nin Uzerinde, direkt gln isigina maruz kalmayacak
sekilde, serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.

- Acilmis bidonun agzi derhal kapatilmalidir, agzi acik
unutulmus bidonlar imha edilmelidir.

- Depolama odmrdu, acilmamis ambalajinda maksimum 1 yildir.

DEPOLAMA

- Dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

-+52C'nin Uzerinde, direkt gln isigina maruz kalmayacak
sekilde, serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.

- Acilmis bidonun agzi derhal kapatilmalidir, agzi acik
unutulmus bidonlar imha edilmelidir.

- Depolama dmru acilmamis ambalajinda maksimum 1 yildir.

Bostik Yapi Katalogu 75
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Screedmaster
N
i

Rapid DPM

Cimentolu Yuzeyler icin Hizli Nem Bariyer Membrani

URUN TANIMI
Screedmaster Rapid DPM kullanima hazir; tek komponentli, su
bazlinem gecirmez membran.

KULLANILDIGI YERLER
- Tum mineral esasli alt zeminler Uzerinde,
- I¢c ve dis mekéanlarda.

OZELLIKLER

- Karisim yoktur, kullanima hazirdir.

- Yeniden kapatma ve yeniden kullanma imkani saglar

- Astar gerekli degildir.

- Iki kat uygulama, maksimum higrometre gostergesi % 95
bagilnem oranina kadar koruma saglar.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Alt zeminin temiz, saglam, yUzeyi kuru ve yapismay!
engelleyebilecek kirleticiler icermediginden emin olun. Tum
yuzey suyunu alin.

- Cok parlak yuzeyler veya bir sertlestirici madde veya yuzey
sertlestiriciiceren beton, yuzey pusklrtme gerektirebilir.

- Eniyiyapismayi saglamakicin dizlestirilmis beton ylzey
asindiritmali veya bilye puskurtme yapilmatidir.

- Kullanmadan dnce icerigi karistirmak icin kovayi sallayin.

UYGULAMA

- 1. Kat: Ruloyu 6ncedenislatin. 1. kati tek yonde uygulayarak,
malzemenin alt katman icine iyi bir sekilde islediginden emin
olun.

- 2. Kat: Birinci kat 20°C’de yaklasik 15-30 dakika dokunulacak
sekilde kuruduktan sonra, 1. katin Uzerine dik acili olacak
sekilde 2. katiuygulayin. igne deligiicermeyecek sekilde bir
kaplamanin saglanmasi ve her kat basina 6 kg'lik 40 m*lik bir
kaplama oraninin muhafaza edilmesi esastir, yani 12 kg'lik bir
Unite 40 m*yi 2 katta kaplayacaktir.

- Yapiskan olmayan bir film tabakasi olana kadar kurutun.
20°C’'de kuruma suresi yaklasik 60 dakika olacaktir.

- Her durumda, Screedmaster Rapid NM Nem Bariyeri
Membran’in son katindan 1-2 glin sonra yapistirici uygulamak
onerilir.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLIK
Alet ve ekipmani, uygulama sonrasi derhal suile veya
kuruduktan sonra beyazispirto ile temizleyin.

SARFIYAT

Yaklasik 2 kat, 12kg’lik Unite basina 40m?®ye kadar kapsar.
Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama oncesinde
sarfiyat kontrolli numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
12 kg'lik plastik bidonda.

DEPOLAMA

- Dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

-+5°2C - +40°C sicakliklar arasinda, direkt glin isigina maruz
kalmayacak sekilde, serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.
- Acilmis bidonun agzi derhal kapatilmalidir, agzi acik
unutulmus bidonlar imha edilmelidir.

- Depolama édmru, acilmamis ambalajinda maksimum 1yildir.

TEKNIiK VERILER
Renk Siyah

Trafige Acilma Suresi Min. 24 saat

1. Kat: Yaklasik 15 ila 30 dakika

Tam Kirlenme 2. Kat: Yaklasik 1 saat.

Uygulama icin Ortam Sicakligi | +10°C ile +35°C arasi

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.




Eponal 336

Nem Bariyeri Epoksi Astar

URUN TANIMI

Cozucu icermeyen, mukemmel kimyasal ve mekanik

dirence sahip, sarfiyati azaltarak, yapismayi artici 0zellikte,
uygulandigi yuzeyde su gecirmez koruyucu bariyer

olusturan, nemli beton alt dosemelerinde ya da daha sonra
artan nemden etkilenmesi olasi olan epoksi uygulamalari
oncesinde kullanilan, hem nem bariyeri ozelliklihem de zemini
glclendiren 2 komponentli epoksi astardir.

KULLANILDIGI YERLER

- I¢c ve dis mekanlarda,

- Normal ve cok emici yuzeylerde,

- Yeni ve eski tim ¢imento esasli alt zeminlerde,

- Beton, fayans, seramik, tas vb tim mineral esasli
zeminlerde.

OZELLIKLER

- Suve nemden etkilenmez.

- Hidrostatik basinca (%100 e kadar) dayaniklidir.

- BlUzusme yapmaz.

- EndUstriyel kaplama ve zemin boyalari dncesinde ylzeyi
duzeltmek icin kullanilir.

- Yuksek mukavemetlidir.

- Dusuk VOC.

- Suve nem gecirmeyen koruyucu bariyer olusturur.

UYGULAMA ONCESI HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, curuf, boya gibi benzeri yapismayi
engelleyici yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi
kalintilar ve atiklar uygulama yuzeyinden arindiritmatidir.

- Catlak ve zayif ylzeyler gibi kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt ylzeyler veya yosun kalintilari yuzeyden
temizlenmelidir.

- Yeterli basin¢ ve gerilim direncine sahip olmali (yeni beton
icin 28 gunden sonra sirasiyla en az 25 MPa ve 1,5 MPa) ve
hidrostatik basinca maruz kalmamadlidir.

- Sartlarina ve tlrune bagli olarak, alt dosemeler, kirmali
puskurtme, mekanik planyalama, kabasini alma, kum
puskurtme, yuksek basincli suyla yikama ya da kimyasal
siyirma ile islenmelidir. Bir alt dosemenin mekanik
islemesinden sonra butun tozlari tamamen temizlenmelidir.
- Tamir gerektiren zeminler, yapistiriciuygulanmadan en az
7 gun once 6zel tamir ve dolgu harclariile doldurulmali ve
tesviye edilmelidir.

- Uygulama 6ncesinde ylzey nemi sartlari kontrol edilmelidir.

UYGULAMA

Ruloile astar olarak uygulama:

- Eponal 336 epoksi astar recinesi, sertlestirici Uzerine
yavas yavas dokulerek dusuk devirli bir karistirici
yardimiyla homojen bir renk va karisim elde edilene kadar
karistiritmatidir.

- Taze karisim yaklasik 30 dakika icerisinde kullanilmalidir.
- Taze karisim Uzerinde Uzerinde yuruyebilmekicin ¢ivili
ayakkabilarin giyilmesi gereklidir.

- Havalandirmayi saglamak ve kabarcik olusumunu onlemek
icin kirpi rulo kullanilmatidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Taze uygulanmis yuzeyler, ilk ginlerde dogrudan glines
Isigina, guclu hava akimi, yuksek hava sicakligr (+35°C Uzeri),
yagmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karsi korunmalidir.
- Uygulamadan sonra el aletlerini hemen su ile veya

MEK (Metil Etil Keton) ile temizleyin.

- Urlnln on gorulen ve istenilen uzun sureli performansinin
elde edilmesiicin, tum uygulamanin tamamlanmasindan
sonra, en kisazamanda isin amacina ve detayina uygun bir
kaplama (sap, seramik vb.) ile yapilan uygulamanin koruma
altina alinmasi veya kaplanmasi gereklidir.

SARFIYAT

Astar olarak yaklasik 500 - 700 gr / m?,

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama oncesinde
s?jrfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
25 kg'lik teneke ambalajda set.

DEPOLAMA

- Acilmis ambalajlar suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Gzerinde, +5°C ile +30°C arasindaki serin, kuru
ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.

TEKNIiK VERILER

Ozellikleri Karisim
Gorunus Likit

Renk Amber
Shore D sertlik

24 saat sonra 60

7 gln sonra 75
Karisim omru (20°C) 45 - 60 dk.
Calisma suresi

10°C 2 saat
20°C 30 -40dk
30°C 15 -20dk
Kuruma suresi

10°C 24 saat
20°C 18 saat
30°C 12 saat

20°C’de 7 gunluk sertlesmeden sonraki mekanik 6zellikler

Gerilim direnci

Gerilim direnci
Gerilim uzamasi
E4 Moduld 0.2%

441 +11MPa
3,3+0,4%
2,230 £ 70 MPa

Basin¢ direnci

Basin¢ direnci
Sikistirma %
E-modulu

74,4 + 2,2 MPa
4,8+0,2%
2150 + 100 MPa

BUkuUlme
direnci

BUkUlme Gerilimi
-KonvansiyonelSapma
-Maksimum Sapma
BUkUlme Elastisite ModUlU
Maksimum Sapma

62,8 + 2,0 MPa
751+ 2,3 MPa
2170 *+ 60 MPa
11,6 + 0,2 mm

Betonayapisma
direnci (SATTEC)

Kuru Kumlu Betona
Nemli Kumlu Betona

2,5 MPa (beton bozulur)
2,0 MPa (beton bozulur)

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rélatif hava nemi oranina

gore elde edilen yaklasik verilerdir.

- Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk

etapta tuketilmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 2 yildir.

(ENISSIONS DANS UAIR INTERIEUR

KALITE SERTIFIKASI
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Eponal 342

2K Solventsiz Epoksi Esasli Tamir Harcli

URUN TANIMI

Cozucu icermeyen, mukemmel kimyasal ve mekanik dirence
sahip betonarme désemelerde catlak kdprulemeiicin
kullanilan, cift komponentli tamir harcidir.

KULLANILDIGI YERLER
- I¢c ve dis mekéanlarda,
- Betonarme dosemelerde.

OZELLIKLER

- Solventicermez.

- BlUzusme yapmaz.

- EndUstriyel kaplama ve zemin boyalari dncesinde catlaklari
tamirlemekicin kullanilir.

- Yuksek mukavemetlidir.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Catlaklar V-formunda kesilerek acilmalidir.

- Sertlestirici, recinenin icerisine yavasca eklenir ve 3 dakika
boyunca dusutk devirli bir karistiriciile karistirilir. Karistiricinin
hiz1 300 RPM i gecmemelidir. Aksi takdirde malzemeninicinde
hava kabarciklari olusur.

UYGULAMA

- Eponal 342, V-formunda acilarak hazirlanmis yivlerinicine
uygulanir. Genis catlaklarda uygulama cam elyaf file ile
desteklenmelidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM
- Taze uygulanmis yuzeyler solventile temizlenebilir. Kurumus
malzemeler ylzeyden mekanik olarak temizlenebilir.

SARFIiYAT
1kg. Eponal 342ile yaklasik 5-7 m. lik catlak tamiri yapilabilir.
Catlak genisligi ve derinligi sarfiyati degistirebilir.

AMBALAJ
5kg’lik teneke ambalajda set halindedir.

DEPOLAMA

- Acilmis ambalajlar suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmatidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +5°C ile +30°C arasindaki serin, kuru
ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.

- Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tuketilmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 1yildir.

TEKNIiK VERILER

Ozellikleri Karisim
Gorunus Likit

Renk Acik Sari
Calisma suresi 35-40 dakika
Basin¢ direnci 82 MPa
Cekme Direnci 35 MPa
Uygulama Sicakligi +5°C - +30°C

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina

gore elde edilen yaklasik verilerdir.




Zemin saplariuygulamalari dncesinde Zemin saplariuygulamalari dncesinde Yuzeyin emiciligine ve porozitesine gore

alt zeminin saglamuigi kontrol kabaran, kavlayan, gevsek yuzeyler ve uygun astar ile alt zemin astarlanmatidir.
edilmelidir. Kendisini tasiyamayacak eskiyipranmis katmanlar yuzeyden
saglamliktaki zeminler Gzerine uygulama kazinmalidir.

yapilmamalidir.

Dogru astarile astarlanmis ylzeylerde Zemin saplariuygulamalari dncesinde, Hazirlanan karisim uygulama yuzeyine
yapisma mikemmel olur, malzeme temiz bir kovaicerisine konulmus, yavasca ve ‘‘S” yaparak yayilmalidir.
sarfiyati azalir. Ust katmana uygulanacak ggéllgLWérrwtes‘LtlfarnlgzlI“SnuoLJrza?witanr?rsg%r;?(IQat

éfgLn sapinin performansi ve durabilitesi edilmelidir) toz malzeme yavas yavas

ilave edilerek, dusuk devirli bir karistirici
yardimiile minimum 5 dakika homojen

ve topaksiz bir karisim elde edilene kadar
karistiritmatidir.

)
ADIM:7
Ylzeye yayilan sapin celik mala yardimi Roxol drlnleri sap makinesiile Ylzeye yayilan sapin kirpi rulo yardimi
ile mekanin her kdsesine yayilmasi pompalanabilir. Makineli uygulamalar ile iyice tesfiye almasi saglanir, sap
saglanir. zaman ve iscilikten tasarruf saglar. icerisinde olusacak hava kabarciklarida

onlenmis olur. TUm zemin sapi
uygulamalari tamamlandiktan sonra
ylUzeyler istege uygun bir kaplama
(seramik, hali, pvc, parke vb.)ile
kaplanmalidir.

ZEMIN HAZIRLIGI
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Seramik Yapistiricilari

SERAMIK YAPISTIRICILARI

CeraBest Bronze Seramik Yapistiricisi

CeraBest Silver Seramik Yapistiricisi

CeraBest Gold Seramik Yapistiricisi

CeraBest Profi YUksek Mukavemetli Fleks Yapistirici

CeraBest Saniter YUksek Mukavemetli Fleks Yapistirici

CeraBest Ultra YUksek Mukavemetli Fleks Yapistirici — Hizli Priz Alan
CeraBest Ultra 2K YUksek Mukavemetli 2K Fleks Yapistirici — Hizli Priz Alan

CeraBest Unibond Dispersiyon Seramik Yapistiricisi

CeraBest CeraPrimer Aderans Arttirici Astar

DERZ DOLGULARI )

CeraBest Fuga 105 Derz Dolgu Harci - Ince Derzler )

CeraBest Fuga L Silikon Katkili, Flex Derz Dolgu Harci - Ince Derzler

CeraBest Epoxy F&F Epoksi Yapistirici ve Derz Dolgu

84
85
86
87
88
89
90
=X
92

94
o5



o4
<
—
O
a2
|_
oy
<
>_
=
>
<
o
L
n

URUNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold CeraBest Profi
) . ) YUksek Mukavemetli
TANIM Seramik Yapistiricisi Seramik Yapistiricisi Seramik Yapistiricisi Fleks Yapistirici
- ic mekanlarda, - ic ve dis mekanlarda, - ic ve dis mekanlarda, - ic ve dis mekéanlarda,
-Zeminlerde. - Yatay ve duseyde. - Yatay ve duseyde. - Yatay ve duseyde.
KULLANILDIGI
YERLER
- Dayanikli ve uzun - Suya ve neme karsl - Suya ve neme karsi - Suya ve neme karsi
omuarludur. dayaniklidir. dayanikldir. dayaniklidir.
- Plastik kivamudir, kolay | - Duseyde kayma - DUseyde kayma - DUseyde kayma
uygulanir. yapmaz. yapmaz. yapmaz.
- Kolay uygulanir. - Kolay uygulanir. - Kolay uygulanir.
- Esnektir. - Ustunyapisma
= i - Hidrolik baglayicitidir. mukavemetine sahiptir.
OZELLIKLER - Calisma suresi - Hidrolik baglayicitidir.
uzundur. - Esnektir.
RENK Gri Gri Beyaz, Gri Beyaz, Gri
o 15 - 20 dakika 20 - 30 dakika 30 - 35 dakika 30 - 35 dakika
& | yapisMA
= | MUKAVE- >0,5N/mm? >0,5N/mm? =20,5N/mm? 21N/ mm?®
& | METI
>
Z | 1am
X | KURUMA ~ 24 saat ~ 24 saat ~ 24 saat ~ 24 saat
& | sURESI
SU KARISIM
ORANI ~6-7lt ~7-8 1t ~7-8 1t ~7-8lt
EN
STANDARDI EN 12004 C1 EN 12004 C1T EN 12004 C1TE EN 12004 C2TES1
VE SINIFI
SARFIYAT 1,5-3,0kg/m? 1,5-3,0kg/ m? 1,5-3,0kg/m? 1,5-3,0kg/m?
AMBALAJ 25 Kg'lik Kraft Torba 25 Kg'lik Kraft Torba 25 Kg'lik Kraft Torba 25 Kg'lik Kraft Torba

°

?*
| %

B
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CeraBest Saniter

CeraBest Ultra

CeraBest Ultra 2K

CeraBest UniBond

YUksek Mukavemetli Fleks
Yapistirict — Hizli Priz Alan

YUksek Mukavemetli
Fleks Yapistirici
- Hizli Priz Alan

YUksek Mukavemetli
2K Fleks Yapistirici
- Hizli Priz Alan

Dispersiyon
Seramik Yapistiricisi

- Ic ve dis mekanlarda,

- Yatay ve duseyde,

- Havuz, su deposu vb.
alanlarda,

- Labaratuvar, kesimhane vb.
hijyenik alanlarda.

- Ic ve dis mekéanlarda,
- Yatay ve duseyde,

- Havuz, su deposu vb.
alanlarda,

- TUm endUstriyel
zeminlerde.

- I¢c ve dis mekanlarda

- Zeminlerde ve duvar
ylUzeylerinde

- Blyuk ebatli seramik,
granit, mermer gibi
kaplama malzemelerinin
yapistirilmasinda

- Seramik, dogal tas,
traverten, dekoratif tugla,
klinker gibi kaplamalarin
yatayda ve duseyde,
beton, siva ve sap Uzerine
uygulamalarinda.

- Ic mekénlarda,

- Yatay ve duseyde,

- Fayans Ustu fayans
yapistirmada,

- Catlamaya musait, elastik
ve ekliyerlerde,

- Ahsap yuzeylerde.

- Suya ve neme karsi
dayaniklidir.

- DUseyde kayma yapmaz.
- Kolay uygulanir.

- Ustunyapisma

- Suya ve neme karsi
dayaniklidir.

- DUseyde kayma yapmaz.
- Kolay uygulanir.

- Ustunyapisma

- Dayanikli ve uzun
omurludar.

- Yuksek yapisma ozelligine
sahiptir.

- 3 saaticinde hizli priz alir.

- Suya ve neme karsi
dayaniklidir.

- DUseyde kayma yapmaz.
- Kolay uygulanir.

- Esnektir.

mukavemetine sahiptir. mukavemetine sahiptir. - DUsey ve yatay - Kullanima hazirdir.
- Hidrolik baglayicilidir. - Hidrolik baglayicilidir. uygulamalarda kayma - Tiksotropiktir.
- Calisma suresi uzundur. - Hizli kurur. yapmaz.
- Esnektir. - Esnektir. - S2 sinifi esnek olmasi
sebebiyle ylzey
gerilmelerine dayaniklidir.
- Bayindirlik Poz no:
04.01301, 04.01304
Beyaz Gri Gri Toz+ Beyaz Emulsiyon Acik Gri
30 - 35 dakika 30 - 35 dakika 15 - 20 dakika ~ 20 dakika
=1TN/mm? 21N/ mm? >1TN/ mm? >20,5N/ mm?
~ 24 saat ~12 saat ~ 3 saat ~72 saat
~7-81lt ~7-751t - -

EN 12004 C2TE S2

EN 12004 C2FTE

EN 12004 C2FTS2

EN 12004 D1TE

1,5-3,0kg/m?

1,5-3,0kg/m?

4,5-6,5kg / m?

4,0kg/m?

25 Kg'lik Kraft Torba

25 Kg'lik Kraft Torba

25 kg'lik folyolu kraft torba toz
+ 7,5 kg. plastik bidon sivi

5 Kg ve 15 Kg'lik Plastik Kova

?%
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CeraBest

Bronze

Seramik Yapistiricis

URUN TANIMI

Cevre dostu cesitli kimyasal katki maddeleri ve polimerler ile
takviye edilerek TS EN 12004’e gore uretilen, C1sinifi, seramik,
fayans, mozaik vb. kaplama malzemelerini zemine yapistirmak
icin kullanilan, suya ve neme karsi dayanikli, cimento esasli
yapistirma harcidir.

KULLANILDIGI YERLER
-I¢ mekénlarda,
-Zeminlerde.

OZELLIKLER

- Dayanikli ve uzun omurludar.

- Plastik kivamuldir, kolay uygulanir.
- Bayindirlik Poz no: 04.013/1

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Tum uygulamalarda, Genelinsaat yapim kurallari ve teknik
uygulama sartnameleri goz 6nunde bulundurulmalidir.

- Toz, kir, kalip yagi, curuf, boya gibi benzeriyapismayi
engelleyici yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi
kalintilar ve atiklar uygulama ytizeyinden arindiritmatidir.

- Catlak sivalar, zayif yuzeyler gibi kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt ylzeyler veya yosun kalintilari yuzeyden
temizlenmelidir.

- Tamir gerektiren zeminler, yapistiriciuygulanmadan en az
3 -4 gln once 6zel tamir ve dolgu harclariile doldurulmali ve
tesviye edilmelidir.

- Gazbeton ve brut beton gibi anhidrit icerikli, siviemme
Ozelligi yUksek olan ylzeylerde astar kullanilmasi tavsiye
edilir.

UYGULAMA

- Toz formdaki CeraBest Bronze Fayans Yapistiricisi, temiz ve
belirtilen miktardaki normal ortam sicakligindaki su ile dolu
bir kap icine bosaltilarak, topaksiz bir karisim elde edilene
kadar dusuk devirli bir karistirici yardimiyla karistiritir. Karisim
suresi min. 5 dk. olmatlidir. Islem sonunda elde edilen harc¢

3 dk. dinlendirilip, tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar
karistiritmatidir.

- Hazirlanan harg, uygun dis boyutuna sahip taraklimalaile
ylzeye yayilir.

- Taraklanan harc¢ Uzerine kaplama malzemeleri (seramik,
fayans vb) 15 dk. icerisinde yapistiritlmalidir. Bu slre asilmis ise
harc yuzeyden ve plakalardan kazinip atilmali, tekrar yeni taze
harc¢ surudlmelidir.

- Zeminin dlizgunlugu kontrol edilerek, lastik tokmak
yardimiyla kaplama malzemeleri tokmaklanarak, iyice
yerlesmesi ve yapismasi saglanir.

- Derz dolgu uygulamasiicin en az 24 saat beklenmelidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Taze yapistiritlmis kaplamali ylzeyler, ilk gunlerde dogrudan
glnes 1sigl, gucll hava akimi, yuksek hava sicakligi (+35°C
Uzeri), yagmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karsi
korunmatidir.

SARFIYAT

Yaklasik 1,5 - 3,0 kg / m*.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama oncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
25 kg'lik folyolu kraft torbada 1 palette 64 torba
(1600 kg / palet).

TEKNIK VERILER

Renk Gri

Kuru birim hacim agirtgi (kg 7 lt) 1,5+0,2

Islak birim hacim agirtigi (kg / Lt) 1,7+0,2

Kapta bekleme suresi (dakika) 60 - 100

Calisma suresi (dakika) 15 -20

Kuruma suresi (saat) ~24

Yapisma mukavemeti (28 gun) (N / mm?) =0,5

Karisim suyu miktari (25 kg kuru harc icin) 6,0-701t
Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile + 35°C arasi
Sertlesen kaplamanin dayanimi -25°C ile +80°C arasl

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

DEPOLAMA

- Kuru harg¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tlUketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmri maksimum 12 aydir.

EN
12004
<:: <E: C1




CeraBest

Silver

Seramik Yapistiricis

URUN TANIMI

Cevre dostu cesitli kimyasal katki maddeleri ve polimerler
ile takviye edilerek TS EN 12004’e gore Uretilen, C1T sinifi,
seramik, fayans, mozaik vb. kaplama malzemelerinin zemine
ve duvara yapistirmakicin kullanilan, suya ve neme karsi
dayanikli, cimento esasli yapistirma harcidir.

KULLANILDIGI YERLER

- I¢ ve dis mekanlarda,

- Yatayda ve dlseyde,

- Duvarda ve zeminde,

- Cini, seramik, fayans, delikli ve deliksiz seramik plaka,
kemer tasi vb. her turlu tas, beton ve tas turevi plakalarin
yapistiritmasinda kullanilir.

OZELLIKLER

- Suya ve neme karsi dayaniklidir.

- Dayanikli ve uzun omurludar.

- Plastik kivamudir, kolay uygulanir.
- Duseyde kayma yapmaz.
-Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.13/1

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, clruf, boya gibi benzeriyapismay!
engelleyici yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi
kalintilar ve atiklar uygulama yuzeyinden arindiritmalidir.

- Catlak sivalar, zayif ylzeyler gibi kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt ylzeyler veya yosun kalintilari yuzeyden
temizlenmelidir.

- Tamir gerektiren zeminler, yapistirici uygulanmadan en az
3 -4 gun once ozel tamir ve dolgu harclariile doldurulmali ve
tesviye edilmelidir.

- Gazbeton ve brut beton gibi anhidrit icerikli siviemme
oOzelligi ylUksek olan ylzeylerde astar kullanilmasi tavsiye
edilir.

UYGULAMA

- Toz formdaki Bostik CeraBest Silver Seramik Yapistiricisi,
temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sicakligindaki
suile dolu bir kapicine bosaltilarak, topaksiz bir karisim elde

edilene kadar dUsuk devirli bir karistirici yardimiyla karistiriir.

Karisim stresi min. 5 dk. olmalidir. Islem sonunda elde edilen
harc 3 dk. dinlendirilip, 2 dk. homojen hale gelinceye kadar
karistiritmatidir.

- Hazirlanan harc uygun dis boyutuna sahip tarakli malaile
ylzeye yayilir.

- Taraklanan harc¢ Uzerine kaplama malzemeleri (seramik,
fayans vb) 20 dk. icerisinde yapistirilmalidir. Bu stire asilmis
ise, harc yuzeyden ve plakalardan kazinip atilmali, tekrar yeni
taze harg surulmelidir.

-Zeminin dizgunlugunu kontrol ederek, lastik tokmak
yardimiyla kaplama malzemeleri tokmaklanarak, iyice
yerlesmesi ve yapismasi saglanir.

- Derz dolgu uygulamasiicin en az 24 saat beklenmelidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

Taze yUzeyler, ilk gUnlerde dogrudan gunesisigi, glucll hava
akimi, yuksek hava sicakligi (+35°C Uzeri), yagmur ve don gibi
olumsuz hava etkilerine karsi korunmalidir.

SARFIYAT

Yaklasik 1,5 - 3,0 kg / m*.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

TEKNIK VERILER

Renk Gri

Kuru birim hacim agirligi (kg / Lt) 1,5+0,2

Islak birim hacim agiruigi (kg / Lt) 1,5+0,2

Kapta bekleme suresi (dakika) 60 - 120

Calisma suresi (dakika) 20 -30

Kuruma suresi (saat) ~24

Yapisma mukavemeti (28 gun) (N / mm?) >0,5

Kayma <05

Karisim suyu miktari (25 kg kuru harc¢ icin) 70-8,01lt
Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi
Sertlesen kaplamanin dayanimi -25°C ile +80°C arasl

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rélatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmaltidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindiritlmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tlketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmri maksimum 12 aydir.

EN
12004

C1T
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CeraBest

Gold

Seramik Yapistiricis

URUN TANIMI

Cevre dostu cesitli kimyasal katki maddeleri ve polimerler
ile takviye edilerek TS EN 12004’e gore Uretilen, C1TE sinifi,
seramik, fayans, mozaik vb. kaplama malzemelerini zemine
ve duvara yapistirmak icin kullanilan, suya ve neme karsi
dayanikli, cimento esasli, yapistirma harcidir.

KULLANILDIGI YERLER

-I¢ ve dis mekanlarda,

- Yatayda ve dlseyde,

- Duvarda ve zeminde,

- Cini, seramik, fayans, delikli ve deliksiz seramik plaka,
kemer tasi vb. her tur tas, beton ve tas turevi plakalarin
yapistirilmasinda kullanilir.

OZELLIKLER

- Suya ve neme karsi dayaniklidir.

- Uzun calisma sUresine sahiptir.

- Dayanikli ve uzun dmurludar.

- Plastik kivamuldir, kolay uygulanir.

- DlUseyde kayma yapmaz.

- Hidrolik baglayicilik 6zelligine sahiptir.
-Yanmaz.

- Esnektir.

- Bayindirlik Poz no: 04.013/1

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, clruf, boya gibi benzeri yapismayi
engelleyici yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi
kalintilar ve atiklar uygulama ylzeyinden arindiritmatidir.

- Catlak sivalar, zayif yuzeyler gibi kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt ylUzeyler veya yosun kalintilari ylzeyden
temizlenmelidir.

- Tamir gerektiren zeminler, yapistirici uygulanmadan en az
3 -4 gln once 0zel tamir ve dolgu harclariile doldurulmali ve
tesviye edilmelidir.

- Gazbeton ve brut beton gibi anhidriticerikli, siviemme
Ozelligi yUksek olan yUzeylerde astar kullanilmasi tavsiye
edilir.

UYGULAMA

- Toz formdaki Bostik CeraBest Gold Seramik Yapistiricisi,
temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sicakligindaki
su ile dolu bir kap icine bosaltilarak, topaksiz bir karisim elde

edilene kadar dUsuUk devirli bir karistiriciyardimiyla karistiriir,

Karisim suresi min. 5 dk. olmalidir. Islem sonunda elde edilen
harc 3 dk. dinlendirilip, tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye
kadar karistiritmalidir.

- Hazirlanan harg, uygun dis boyutuna sahip taraklimalaile
yuzeye yayilir.

- Taraklanan harc¢ Uzerine kaplama malzemeleri (seramik,
fayans vb.) 30 dk. icerisinde yapistirilmalidir. Bu stre asilmis
ise harc¢ yuzeyden ve plakalardan kazinip atilmatli, tekrar yeni
taze harcg surulmelidir.

-Zeminin dizguUnlugunu kontrol ederek, lastik tokmak
yardimiyla kaplama malzemeleri tokmaklanarak iyice
yerlesmesi ve yapismasi saglanir.

- Derz dolgu uygulamasiicin en az 24 saat beklenmelidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

Taze ylUzeyler, ilk ginlerde dogrudan glnes isigi, guclu hava
akimi, yuksek hava sicakligi (+35°C Uzeri), yagmur ve don gibi
olumsuz hava etkilerine karsi korunmalidir.

SARFIiYAT

Yaklasik 1,5 - 3,0 kg / m*.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama oncesinde
sarfiyat kontrolld numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

XisIe

TEKNIK VERILER

Renk Beyaz, gri

Kuru birim hacim agirtgi (kg 7 lt) 1,4 +0,2

Islak birim hacim agirtigi (kg / Lt) 1,5+0,2

Kapta bekleme suresi (dakika) 60 -120

Calisma suresi (dakika) 30-35

Kuruma suresi (saat) ~24

Yapisma mukavemeti (28 gun) (N / mm?) =20,5

Kayma <0,5

Karisim suyu miktari (25 kg kuru harcicin) | 7,0-8,0 lt
Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile + 35°C arasi
Sertlesen kaplamanin dayanimi -25°C ile +80°C arasl

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rélatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

DEPOLAMA

- Kuru harc torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmatidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve itk
etapta tUketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 12 aydir.
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CeraBest

Profi

Yuksek Mukavemetli Fleks Yapistirici

URUN TANIMI

Cevre dostu cesitli kimyasal katki maddeleri ve polimerler

ile takviye edilerek TS EN 12004’e gore Uretilen C2TES1

sinifl, seramik, fayans, mozaik, granit, mermer, dogal tas vb.
kaplama malzemelerinin zemine ve duvara yapistirmakicin
kullanilan, suya ve neme karsi dayanikli, cimento esasli, esnek,
yapistirma harcidir.

KI_JLLANILDIGI YERLER

-I¢ ve dis mekanlarda,

- Yatayda ve dlseyde,

- Duvarda ve zeminde,

-YUzme havuzu, su deposu, banyo vb. islak hacimlerde,
yerden isitmali zeminlerde, isitmali havuzlarda, termal
havuzlarda,

- Seramik Uzerine seramik yapistirmada,

- Cini, seramik, fayans, delikli ve deliksiz seramik plaka, kemer
tasi vb. her turlu tas, beton, granit, mermer ve tas turevi
plakalarin yapistirilmasinda kullanilir.

OZELLIKLER

- Suya ve neme karsi dayaniklidir.

- Dayanikli ve uzun dmurluaddar.

- Plastik kivamuldir, kolay uygulanir.

- DUseyde kayma yapmaz.

- Hidrolik baglayicilik 6zelligine sahiptir.
-Yanmaz.

- Esnektir.

-Bayindirlik Poz no: 04.013/4

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, curuf, boya gibi benzeriyapismayi engel-
leyici yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi kalintilar
ve atiklar uygulama yuzeyinden arindiritmalidir.

- Catlak sivalar, zayif yuzeyler gibi kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt ylzeyler veya yosun kalintilari yuzeyden
temizlenmelidir.

- Tamir gerektiren zeminler, yapistiriciuygulanmadan en az
3 -4 gun once ozel tamir ve dolgu harcglariile doldurulmali ve
tesviye edilmelidir.

- Gazbeton ve brit beton gibi anhidriticerikli, siviemme
Ozelligi ylUksek olan ylzeylerde astar kullanilmasi tavsiye
edilir.

UYGULAMA

- Toz formdaki Bostik CeraBest Profi Seramik Yapistiricisi,
temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sicakligindaki
suile dolu bir kap icine bosaltilarak, topaksiz bir karisim elde
edilene kadar dlsUk devirli bir karistirici yardimiyla karistirilir.
Karisim stresi min. 5 dk. olmalidir. Islem sonunda elde edilen
harc 3 dk. dinlendirilip tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye
kadar karistiritmatidir.

- Hazirlanan harg, uygun dis boyutuna sahip tarakli malaile
yuzeye yayilir.

- Taraklanan harc¢ Uzerine kaplama malzemeleri (seramik,
fayans vb.) 30 dk. icerisinde yapistirilmalidir. Bu stre asilmis
ise harc ylzeyden ve plakalardan kazinip atilmali, tekrar yeni
taze harcg surulmelidir.

-Zeminin dizgunlugunu kontrol ederek, lastik tokmak
yardimiyla kaplama malzemeleri tokmaklanarak iyice
yerlesmesi ve yapismasi saglanir.

- Derz dolgu uygulamasiicin en az 24 saat beklenmelidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

Taze ylzeyler,ilk gunlerde dogrudan gunes isigl, glclu hava
akimi, yuksek hava sicakligi (+35°C uzeri), yagmur ve don gibi
olumsuz hava etkilerine karsi korunmalidir.

SARFIYAT

Yaklasik 1,5 - 3,0 kg / m*.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama oncesinde
sarfiyat kontrolli numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

TEKNIK VERILER

Renk Gri, Beyaz
Kuru birim hacim agirligi (kg / Lt) 1,4 +0,2
Islak birim hacim agiruigi (kg / Lt) 1,5+0,2
Kapta bekleme suresi (dakika) 60 - 120
Calisma suresi (dakika) 30-35
Kuruma suresi (saat) ~24
Yapisma mukavemeti (28 gun) (N / mm?) =10
Kayma <0,5
Karisim suyu miktari (25 kg kuru harcicin) | 70-8,0 Lt

Uygulama icin ortam sicakligi

+5°C ile +35°C arasi

Sertlesen kaplamanin dayanimi

-25°C ile +80°C arasl

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rélatif hava nemi oranina

gore elde edilen yaklasik verilerdir.

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi

korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindiritmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk

etapta tlketilmelidir.
- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 12 aydir.
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CeraBest

Saniter

Yuksek Mukavemetli Fleks Yapistirici

URUN TANIMI

Cevre dostu cesitli kimyasal katki maddeleri ve polimerler ile
takviye edilerek TS EN 12004'e gore uretilen C2TES2 sinifi,
seramik, fayans, mozaik, granit, mermer, dogal tas, kompoze
tas vb. kaplama malzemelerinin her tir zemine ve duvara
edilmis, uzun calisma yapistirmak icin kullanilan, suya ve neme
karsi dayanikli, 6zellikle havuz, su deposu ve hijyenik alanlarda
ve tum islak hacimlerde kullanilmak tGzere formulize sUresiile
uygulayiciya kolaylik saglayan, cimento esasli, esnek, yuksek
dayanimli ve mukavemetli, yapistirma harcidir.

KULLANILDIGI YERLER

-I¢ ve dis mekanlarda,

- Yatayda ve dlseyde,

- Duvarda ve zeminde,

-YUzme havuzu, su deposu ve islak hacimlerde,

-Yogun yaya trafigine maruz zeminlerde,

- Yerden isitmalidosemelerde,

- Seramik Uzerine seramik yapistirmada,

- Cini, seramik, fayans, delikli ve deliksiz seramik plaka, kemer
tasi vb. her turlu tas, beton, granit, mermer ve tas turevi
plakalarin yapistirilmasinda kullanilir.

OZELLIKLER

- Suya ve neme karsi dayaniklidir.

- Dayanikli ve uzun dmurluaddar.

- Plastik kivamudir, kolay uygulanir.

- Isleme sUresi uzundur.

- Duseyde kayma yapmaz.

- Hidrolik baglayicilik 6zelligine sahiptir.
-Yanmaz.

- Esnektir.

- Sicaklik farkliliklarindan kaynaklanan termal gerilmelere
dayaniklidir.

- Bayindirlik Poz no: 04.013/4

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, curuf, boya gibi benzeri yapismayi
engelleyici yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi
kalintilar ve atiklar uygulama yuzeyinden arindiritlmalidir.

- Catlak sivalar, zayif ylzeyler gibi kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt ylzeyler veya yosun kalintilari yuzeyden
temizlenmelidir.

- Tamir gerektiren zeminler, yapistiriciuygulanmadan en az
3 -4 gln once ozel tamir ve dolgu harcglariile doldurulmali ve
tesviye edilmelidir.

- Gazbeton ve brut beton gibi anhidrit icerikli, siviemme
Ozelligi yUksek olan ylzeylerde astar kullanilmasi tavsiye
edilir.

UYGULAMA

- Toz formdaki CeraBest Saniter seramik yapistiricisi, temiz ve
belirtilen miktardaki normal ortam sicakligindaki suile dolu
bir kap icine bosaltilarak, topaksiz bir karisim elde edilene
kadar dusuk devirli bir karistirici yardimiyla karistiritir. Karisim
suresi min. 5 dk. olmalidir. Islem sonunda elde edilen har¢

3 dk. dinlendirilip, tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar
karistiritmadtidir.

- Hazirlanan harc uygun dis boyutuna sahip taraklimalaile
ylUzeye yayilir.

- Taraklanan harc¢ Uzerine kaplama malzemeleri (seramik,
fayans vb.) 30 dk. icerisinde yapistirilmalidir. Bu stire asilmis
ise harc¢ yuzeyden ve plakalardan kazinip atilmali, tekrar yeni
taze harc¢ surulmelidir.

-Zeminin dizgunlugunu kontrol ederek, lastik tokmak
yardimiyla kaplama malzemeleri tokmaklanarak iyice
yerlesmesi ve yapismasi saglanir.

- Derz dolgu uygulamasiicin en az 24 saat beklenmelidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

Taze ylzeyler, ilk gunlerde dogrudan gunes isigi, glclu hava
akimi, yuksek hava sicakligi (+35°C Uzeri), yagmur ve don gibi
olumsuz hava etkilerine karsi korunmalidir.

TEKNIK VERILER

Renk Beyaz

Kuru birim hacim agirligi (kg / Lt) 1,35+0,2

Islak birim hacim agiruigi (kg / Lt) 1,50 £ 0,2

Kapta bekleme suresi (dakika) 60 - 120

Calisma suresi (dakika) 30 -35

Kuruma suresi (saat) ~24

Yapisma mukavemeti (28 gun) (N / mm?) =10

Esneklik (EN 12002 ‘ye gore) (mm) =225

Kayma <0,5

Karisim suyu miktari (25 kg kuru hargicin) | 70-8,0lt
Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi
Sertlesen kaplamanin dayanimi -25°Cile +80°C arasl|

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

SARFIiYAT

Yaklasik 1,5 - 3,0 kg / m*.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup; uygulama dncesinde
sarfiyat kontrollU numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmaltidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tlketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmrid maksimum 12 aydir.
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URUN TANIMI

Cevre dostu cesitli kimyasal katki maddeleri ve polimerler

ile takviye edilerek TS EN 12004’e gore Uretilen C2FTE

sinifl, seramik, fayans, mozaik, granit, mermer, dogal tas

vb. kaplama malzemelerinin zemine ve duvara yapistirmak
icin kullanilan, suya ve neme karsi dayanikli, 6zellikle havuz,

su deposu ve hijyenik alanlarda ve tum islak hacimlerde
kullanitlmak Gzere formulize edilmis, hizli kuruma ozelligi ile
bir sonraki uygulamalar icin zaman kazandiran, cimento esasli,
esnek, yapistirma harcidir.

KULLANILDIGI YERLER

-I¢ ve dis mekanlarda,

- Yatayda ve dlseyde,

- Duvarda ve zeminde,

-YUzme havuzu, su deposu ve islak hacimlerde,

- Cini, seramik, fayans, delikli ve deliksiz seramik plaka, kemer
tasi vb. her turlu tas, beton, granit, mermer ve tas turevi
plakalarin yapistirilmasinda kullanilir.

OZELLIKLER

- Suya ve neme karsi dayaniklidir.

- Dayanikli ve uzun dmurluaddar.

- Plastik kivamuldir, kolay uygulanir.
- DUseyde kayma yapmaz.

-Yanmaz.
- Esnektir. Renk Gri
- Bayindirlik Poz no: 04.013/4

Kuru birim hacim agirligi (kg / Lt) 1,4 +0,2
UYGULAMA ONCESI HAZIRLIK - . I
- Toz, kir, kalip yagi, curuf, boya gibi benzeriyapismayi Istak birim hacim agirtigi (kg / 1t 1502
engelleyici yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi Kapta bekleme siiresi (dakika) 30
kalintilar ve atiklar uygulama yutizeyinden arindiritmatidir.
- Catlak sivalar, zayif yuzeyler gibi kendini tasiyamayacak Calisma suresi (dakika) 15
saglamlikta olan alt ylzeyler veya yosun kalintilari yuzeyden .
temizlenmelidir. Kuruma suresi (saat) ~6

- Tamir gerektiren zeminler, yapistiriciuygulanmadan en az

: 5| >
3 -4 gln once 6zel tamir ve dolgu harcglariile doldurulmali ve Erken yapisma mukavemeti (6 saat) (N/mm’) 0.5

tesviye edilmelidir. Yapisma mukavemeti (28 giin) (N / mm?2) >1,0

- Gazbeton ve brit beton gibi anhidriticerikli, siviemme

oOzelligi ylUksek olan ylzeylerde astar kullanilmasi tavsiye Kayma =0,5

edilir. Karisim suyu miktari (25 kg kuru harcicin) [ 7,0-7,5 1t
UYGULAMA ) ) Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasl
- Toz formdaki Bostik CeraBest Ultra seramik yapistiricisi,

temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sicakligindaki Sertlesen kaplamanin dayanimi -25°C ile +80°C arasl
suile dolu bir kap icine bosaltilarak, topaksiz bir karisim elde — N N I -
edilene kadar dusUk devirli bir karistirici yardimiyla karistirilir, Tgknlk bllgllelr, +23°C hava S|§akl|g|na ve 50% rolatif hava nemi oranina
Karisim slresi min. 5 dk. olmalidir. Islem sonunda elde edilen gore elde edilen yaklasik verilerdir.

harc 3 dk. dinlendirilip tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye

kadar karistiritmalidir. DEPOLAMA

- Hazirlanan har¢ uygun dis boyutuna sahip taraklimalaile - Kuru harc torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
ylzeye yayilir. korunmalidir.

- Taraklanan har¢ Gzerine kaplama malzemeleri (seramik, - Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
fayans vb) 15 dk. icerisinde yapistirilmalidir. Bu stre asilmis ise kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
harc ylzeyden ve plakalardan kazinip atilmali, tekrar yeni taze - Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk
harc surulmelidir. etapta tuketilmelidir.

-Zeminin dizgunlugunu kontrol ederek, lastik tokmak - Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

yardimiyla kaplama malzemeleri tokmaklanarak iyice - Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
yerlesmesi ve yapismasi saglanir. kaydiyla depolama dmru maksimum 12 aydir.

- Derz dolgu uygulamasiicin en az 24 saat beklenmelidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM 12%'\(‘)4

Taze ylzeyler,ilk gunlerde dogrudan gunes isigl, glclu hava C2FTE

akimi, yuksek hava sicakligi (+35°C uzeri), yagmur ve don gibi

olumsuz hava etkilerine karsi korunmalidir.

SARFIiYAT

Yaklasik 1,5 - 3,0 kg / m*.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama oncesinde

sarfiyat kontrolli numune uygulamasi yapilmasini tavsiye

ederiz.

AMBALAJ

25 kg'lik kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).
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CeraBest

Ultra 2K

Yuksek Mukavemetli 2K Fleks Yapistirici — Hizli Priz Alan

URUN TANIMI

CeraBest Ultra 2K, TS EN 12004’e gore Uretilen, C2FTS2 sinifi,
hizli priz alan, esnek, seramik, granit, mermer vb. kaplama
malzemeleriniyapistirmakicin kullanilan, suya ve neme karsi
dayanikli, cimento esasli yapistirma harcidir.

KULLANILDIGI YERLER

-I¢ ve dis mekanlarda

-Zeminlerde ve duvar yuzeylerinde

- BUyuk ebatli seramik, granit, mermer gibi kaplama
malzemelerinin yapistirilmasinda

- Seramik, dogal tas, traverten, dekoratif tugla, klinker gibi
kaplamalarin yatayda ve duseyde, beton, siva ve sap Uzerine
uygulamalarinda.

OZELLIKLER

- Dayanikli ve uzun dmuarluaddar.

- YUksek yapisma ozelligine sahiptir.

- 3saaticinde hizli prizalir.

- DuUsey ve yatay uygulamalarda kayma yapmaz.

- S2 sinifiesnek olmasi sebebiyle ylzey gerilmelerine
dayaniklidir.

- Bayindirlik Poz no: 04.01301, 04.01304

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Tum uygulamalarda, Genelinsaat yapim kurallari ve teknik
uygulama sartnameleri goz énunde bulundurulmalidir.

- Toz, kir, kalip yagi, clruf, boya gibi benzeri yapismay!
engelleyici yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi
kalintilar ve atiklar uygulama yuzeyinden arindiritmalidir.

- Catlak sivalar, zayif ylzeyler gibi kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt ylzeyler veya yosun kalintilari yuzeyden
temizlenmelidir.

- Tamir gerektiren zeminler, yapistiriciuygulanmadan en az
3 -4 gun once 6zel tamir ve dolgu harclariile doldurulmali ve
tesviye edilmelidir.

- Gazbeton ve briut beton gibi anhidriticerikli, siviemme
oOzelligi ylUksek olan ylzeylerde astar kullanilmasi tavsiye
edilir.

UYGULAMA

- 25 kg Utra 2K, 7,5kg sivi bilesen Uzerine yavasca bosaltilmali
ve homojen bir karisim elde edilinceye kadar karistiritmalidir.
Karisim dustk devirli mikser ile yapilmalidir. Sivi bilesene

su eklenmemelidir. Karisim stiresi min. 5 dk. olmalidir. Islem
sonunda elde edilen har¢ 3 dk. dinlendirilip, tekrar 2 dk.
homojen hale gelinceye kadar karistiritmalidir.

- Dahaiyi bir yapisma yuzeyi elde etmek icin harg, malanin diz
kismrile ylUzeye yayildiktan sonra karo ebadina uygun olarak
secilmis malanin disli kismrile taraklanmalidir.

- Ince seramiklerin yere dosenmesinde kombine

yapistirma yontemiuygulanmali, seramigin altinda bosluk
birakilmamasina dikkat edilmelidir.

-Zeminin dizgunlugu kontrol edilerek, lastik tokmak
yardimiyla kaplama malzemeleri tokmaklanarak, iyice
yerlesmesi ve yapismasi saglanir.

- Taraklanan harc Uzerine kaplama malzemeleri (seramik,
fayans vb) 15 dk. icerisinde yapistiritlmatlidir. Bu stre asilmis ise
harc yuzeyden ve plakalardan kazinip atilmali, tekrar yeni taze
harc surulmelidir.

- Kapta kurumus malzeme var ise eger atimali, su ilave
edilmemelidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

Taze yapistirilmis kaplamali ylzeyler, ilk glinlerde dogrudan
gunes isigl, gucll hava akimi, yuksek hava sicakligi (+35°C
Uzeri), yagmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karsi
korunmalidir. ILk 12 saat direkt su temasindan kac¢inilmalidir.

SARFIYAT

Yaklasik : 4,5-6,5 kg/m? (kombine yontem)

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama doncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
25 kg'lik folyolu kraft torba toz, + 7,5 kg. plastik bidon sivi

Bostik

TEKNIK VERILER

Renk GriToz+ Beyaz Emulsiyon
1,435 kg/lt £ 0,2
1,490 kg/lt + 0,2

Kuru birim hacim agirligi (kg / Lt)

Islak birim hacim agiruigi (kg / Lt)

Kapta bekleme suresi (dakika) 20 -40
Calisma suresi (dakika) 15 -20
Kuruma suresi (saat) ~3

Yapisma mukavemeti (28 gin) (N / mm?) >1

Yapisma mukavemeti (6 saat) (N/ mm?) | >0,5

Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile + 35°C arasi

Sertlesen kaplamanin dayanimi -25°C ile +80°C arasl

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmaltidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.

- Patlamis veya acilmis torbalar ve bidonlar derhal kapatilmali
ve ilk etapta tlketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmri maksimum 12 aydir.




CeraBest

UniBond

Dispersiyon Seramik Yapistiricisi

URUN TANIMI

Cevre dostu cesitli kimyasal katki maddeleri ve polimerler

ile takviye edilerek hazirlanmis, akrilik kopolimer esasli,
seramik, fayans ve kaplama malzemelerinin basta hareketli
ve ekliylzeylere (ahsap, cimentolu levha vb) olmak

Uzere tim mineral esasli yuzeylere ve fayans Ustu fayans
yapistirmaislerinde, hem yatayda hem de diseyde guvenle
kullanilabilecek, kullanima hazir, mala ile kullanima uygun, TS
EN 12004 standardi D1TE sinifi, beyaz renkli, dispersiyon tipte
yapistiricidir.

KULLANILDIGI YERLER

-l¢ mekanlarda,

- Mineral esasli yuzeylerde,

- Fayans ustu fayans uygulamalarinda,

- Catlamaya musait ekli ve esnek ylzeylerde.

OZELLIKLER

- Dayanikli ve uzun dmuarladdar.

- Plastik kivamuldir, kolay uygulanir.
- Elastiktir.

- Suya ve neme karsi dayaniklidir.

- Tiksotroptur.

- Bayindirlik Poz no: 04.013/1

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, curuf, boya gibi benzeri yapismayi
engelleyici yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi
kalintilar ve atiklar uygulama yuzeyinden arindiritmadidir.

- Catlak sivalar, zayif yuzeyler gibi kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt ylzeyler veya yosun kalintilari yuzeyden
temizlenmelidir.

- Tamir gerektiren zeminler, yapistiriciuygulanmadan en az
3 -4 gun once ozel tamir ve dolgu harclariile doldurulmali ve
tesviye edilmelidir.

- Gazbeton ve briut beton gibi anhidrit icerikli, sivi, emme
oOzelligi yuksek olan yUzeylerde astar kullanilmasi tavsiye
edilir.

UYGULAMA

- Bostik CeraBest UniBond, blyuk ebatli seramik ve
fayanslarda hem uygulama yapilacak yuzeye, hem de
seramigin arkasina cift tarafli yapistirma yonetimi uygulanir.
- Kullanima hazir Bostik CeraBest UniBond, uygun dis
boyutuna sahip tarakli malaile yuzeye yayilir.

- Taraklanan yapistirici Gzerine kaplama malzemeleri (seramik,
fayans vb) 15 dk. icerisinde yapistiritlmalidir. Bu slre asilmis ise
yapistirici ylzeyden ve kaplamalardan kazinip atilmali, tekrar
yeni taze yapistirici strilmelidir.

-Zeminin dizgunlugunu kontrol ederek, lastik tokmak
yardimiyla kaplama malzemeleri tokmaklanarak iyice
yerlesmesi ve yapismasi saglanir.

- Derz dolgu uygulamasiicin en az 24 saat beklenmelidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

Tam kurumasini tamamlamamis yuzeyler, ilk ginlerde
dogrudan glnes isigina, gucli hava akimi, yuksek hava sicakligi
(+35°C uzeri), yagmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karsi
korunmaltidir.

SARFIYAT

Yaklasik 4,0 kg / m>*.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama 6ncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
15 kg ve 5 kg'lik plastik kovada.

TEKNIK VERILER

Renk Beyaz
Uygulanabilir kalinlik (mm) 5

Birim hacim agirligi (kg / Lt) 1,7+0,2
Calisma suresi (dakika) ~20
Kuruma suresi (saat) ~72
Yapisma mukavemeti (28 gtn) (N / mm?) >0,5
Kayma <0,5

Uygulama icin ortam sicakligi

+5°Cile +35°C arasl

Sertlesen kaplamanin dayanimi

-25°C ile +80°C arasi

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina

gore elde edilen yaklasik verilerdir.

DEPOLAMA

- Orijinal ambalajlar suya, dona ve agir hava sartlarina karsi

korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk

etapta tlketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 3 kova istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama omriu maksimum 6 aydir.

EN
12004

D1TE

Bostik Yapi Katalogu
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CeraBest

CeraPrimer

Aderans Artirici Astar

URUN TANIMI

Cevre dostu cesitli kimyasal katki maddeleri ve polimerler ile
takviye edilerek hazirlanmis, akrilik kopolimer esasli, seramik,
fayans ve kaplama malzemelerinin yapistirilmasi dncesinde
ylUzey aderansini arttirmak amacli tek bilesenli kullanima hazir
astardir.

KULLANILDIGI YERLER

- I¢ ve dis mekanlarda,

- Mineral esasli yuzeylerde,

- Fayans ustu fayans uygulamalarinda yapisma mukavemetini
desteklemede,

- Fayans, seramik, cam mozaik UstuU siva ve yapistirici (or:dis
cephe siyalitim sistemleri) uygulamalarinda,

- Fayans, seramik, cam mozaik Ustu al¢l veya cimentolu harg
uygulamalarinda,

- Her turll seramik kaplama,

- Boyali yuzeyler,

- Ahsap, metal vb. dosemelerde aderans artirici astar olarak.

OZELLIKLER

- Dayanikli ve uzun dmuarluaddar.

- Plastik kivamuldir, kolay uygulanir.

- Elastiktir.

- Sertlestikten sonra suya, sureklineme ve dona karsi
dayaniklidir.

-Yanmaz.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, clruf, boya gibi benzeri yapismayi
engelleyici yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi
kalintilar ve atiklar uygulama yuizeyinden arindiritmadidir.

- Catlak sivalar, zayif yuzeyler gibi kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt ylzeyler veya yosun kalintilari yuzeyden
temizlenmelidir.

- Uygulama yapilacak yuzeylerin islak ve gereginden fazla
nemli olmamasina dikkat edilmelidir.

- Brlt beton veya cilali ylzeyler gibi kaygan yuzeyler lUzerine
uygulama yapmadan once, ylzeylerin taraklanmasi tavsiye
edilir.

UYGULAMA

- CeraBest CeraPrimer inceltilmeden dusuk devirli bir
karistiriciyardimiyla homojen bir renk olusana kadar
karistiritmatidir.

- Daha sonra, astar badana fircasi, rulo firca vb. fircalar ile
ylzeye surdlur.

- Uygulama esnasinda ylzeyde topaklasma olmamasina dikkat
edilmeli ve malzeme sik sik karistiritmatidir.

-Ylzeyin ozelligine gore havalandirma ve kuruma zamanlarina
dikkat edilmelidir.

SARFIiYAT

Uygulanan her kat icin yaklasik 0,2-0,3 kg / m? sarf edilir.
Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama oncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
10 kg'lik plastik kovada.

| Bostik

)

Bann -

TEKNIK VERILER

Renk Pembe
Uygulanabilir kalinlik (mm) Max. 0.5
Birim hacim agirligi (kg / Lt) 1,6 £0,2
Kuruma suresi (saat) ~24

+5°Cile +35°C arasi

Uygulama icin ortam sicakligi

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

DEPOLAMA

- Dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

- Serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.

- Acilmis ambalajin agzi derhal kapatilmalidir, agzi acik
unutulmus bidonlar imha edilmelidir.

- Depolama dmru maksimum 12 aydir.




URUNLER CeraBest Fuga 105 CeraBest Fuga L CeraBest Epoxy F&F
TANIM Derz Dolgu Harci - ince Derzler Silikon Katkyh Fleks Derz Dolgu Epoksi Yapistirici ve
Harci Ince Derzler Derz Dolgu
- ic ve dis mekanlarda, - ic ve dis mekanlarda, - ic mekanlarda,
- Duvarda ve zeminde - Duvarda ve zeminde. - Mineral esasliyuzeylerde,
- Havuzlarda, su depolarinda ve
tum islak hacimlerde,
- Sauna, termal ve tuzlu
su kaplicalarinda, kimyasal
= tesislerde,
$EEI|:§EILD|G| - Laboratuar, hijyenik alanlar ve
hastanelerde,
- Gida, deri, tekstil ve kimya
endustrisinde, fayans ustu
fayans uygulamalarinda, alisveris
merkezi, garajlar ve enerji
odalarinda, ¢catlamaya musait ekli
ylUzeylerde.
- Suya, dona, neme ve agir hava - Suya, dona, neme ve agir hava - Dayanikli ve uzun omurludur.
kosullarina karsi dayaniklidir. kosullarina karsi dayaniklidir. - Plastik kivamuldir, kolay
- Uzun omdarludur, yogun yaya - Uzun omdarludur, yogun yaya uygulanir.
trafigine karsi dayaniklidir. trafigine karsi dayaniklidir. - Su gecirimsizdir.
- Plastik kivamudir, kolay - Plastik kivamudir, kolay - Kimyasallara, temizleyici ve
B ) uygulanir. uygulanir. ¢ozUculere ve sicak suya karsi
OZELLIKLER - Hidrolik baglayicilik 6zelligine - Hidrolik baglayicilik 6zelligine dayaniklidir.
sahiptir. sahiptir. - Kolay temizlenir ve kir tutma
-Yanmaz. - Antibakteriyeldir. direnci artiritmistir.
- Bayindirlik Poz no: 04.013/2 - Esnektir. - Tiksotroptur.
-Yanmaz.
- Bayindirlik Poz no: 04.013/2
RENK Beyaz, Acik Gri CeraBest Fuga Color Collection Kirli Beyaz
UYGULANA-
BILIR T-5mm T-5mm 8 mm
KALINLIK
o | ISLAK BIRIM
4 | HACIM 1,9+0,2kg/lt 1,9+0,2kg /Lt 1,6+0,2kg /Lt
‘@ | AGIRLIGI
]
>
X
Z | TAM
i | KURUMA 24 saat 24 saat 16 saat
= | SURESI
SU KARISIM 60t ~551lt/20kg _
ORANI ! ~0,751t/2,5kg
EN
STANDARDI EN 13888 CG1 EN 13888 CG2WA EN 12004 R2T - EN 13888 RG
VE SINIFI
) 20 Kg'lik Kraft Torba )
AMBALAJ 20 Kg'lik Kraft Torba 2,5 Kg'lik Plastik Kova 5Kg'lik Set
) 2K
é ] %o -
- | J
g- “( Maxtmm . &*‘f
= 12 = \QA > | b2
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CeraBest

Fuga 105

Derz Dolgu Harcl - ince Derzler

URUN TANIMI

Polimerik katkilar ile takviye edilmis, fayans, seramik, cam
tugla, mozaik, granit, mermer, beton klinker plaka vb.
plakalarin, ayrica her tlrlu beton ve tas turevi plakalarin
arasindaki derzlerin doldurulmasinda kullanilan, TS EN 13888
standardina gore Uretilen CG1sinifl, cimento esasli esnek derz
dolgu harcidir.

K_ULLANILDIGI YERLER
-I¢ ve dis mekanlarda,
- Duvarda ve zeminde.

OZELLIKLER

- Suya, dona, neme ve agir hava kosullarina karsi dayaniklidir.
- Uzun dmurliddur, yogun yaya trafigine karsi dayaniklidir.

- Plastik kivamuldir, kolay uygulanir.

- Hidrolik baglayicilik 6zelligine sahiptir.

-Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.013/2

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, clruf, boya gibi benzeri yapismay!
engelleyici yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi
kalintilar ve atiklar uygulama yuzeyinden arindiritmalidir.
- D6senmis olan kaplamalar (seramik, fayans vb), ylzeye
kuvvetlice sabitlenmis ve yapistirma harci yeteri kadar
kuruyarak sertlesmis olmatidir.

- Derzlerin yeterli derinlikte olmasina dikkat edilmelidir.
- Gozenekli ve mat cilali plakalarin kullanilmasi halinde,
derz dolguda renk farkliliklari olmamasiicin klclk bir ylzey
Uzerinde deneme yapilmasi tavsiye edilir.

UYGULAMA

- Toz formdaki CeraBest Fuga 105 Derz Dolgu Harcl, temiz ve
belirtilen miktardaki normal ortam sicakligindaki su ile dolu
bir kap icine bosaltilarak topaksiz bir karisim elde edilene
kadar dusuk devirli bir karistirici yardimiyla karistiritir. Karisim
suresi min. 5 dk. olmatlidir. Islem sonunda elde edilen harc¢

3 dk. dinlendirilip tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar
karistiritmatidir.

- CeraBest Fuga 105 Derz Dolgu Harcl, kaucuk mala veya alet
yardimiile derin ve duz bir sekilde yayilir. Arta kalan malzeme
temiz bir sekilde yuzeyden arindiritmatidir.

- CeraBest Fuga 105 Derz Dolgu Harci kurumaya basladiginda
calisma ylzeyi kabaca islatilir.

- Dahasonra, derz dolgusu ile kaplanan ylzeyler bir singer
yardimiile temizlenir ve ylzey parlatilir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- ldeal sonuca ulasmakiicin prizalmis ve donmus harcin tekrar
Islatilmasi gerekir.

- Uygulama sonrasiilk 28 gun icerisinde, yuzey, kesinlikle
deterjan gibi kimyasal madde iceren temizleme Urunleriile
temizlenmemeli; sadece temiz su kullanilmalidir.

- Taze doldurulmus derzler, ilk ginlerde dogrudan gunes 1sidi,
guclu hava akimi, yliksek hava sicakligi (+35°C Uzeri), yagmur
ve don gibi olumsuz hava etkilerine karsi korunmatidir.

AMBALAJ
20 kg'lik kraft torbada 1 palette 60 torba (1200 kg / palet).

SARFiYAT

Derz Genisligine Gore Sarfiyat (gr/m?)
Seramik Ebadi (8 mm derz derinligine gore 6rnek hesaplama)
em) 2mm 3mm 4 mm 5mm
10 x10 400 600 800 1000
20 x 20 350 500 500 600
30 x 30 200 300 400 500

Sarfiyat miktari, derz derinligine ve genisligine, kullanilan uygulama
aletine, iscilige ve dosenecek malzemenin boyutlarina gore degisiklik

gosterir.
QA.
..

TEKNIK VERILER

Renk Beyaz, Acik Gri
Uygulanabilir kalinlik (mm) 1-5

Kuru birim hacim agirtigi (kg 7/ Lt) 11+£0,2

Islak birim hacim agirtigi (kg / Lt) 1,9+0,2

Kapta bekleme suresi (dakika) 30

Kuruma suresi (saat) ~24

Basin¢c mukavemeti (28 gin) (N / mm?) =15

Egilme mukavemeti (28 gun) (N / mm?) =225

Asinma Dayanimi <2000 mm3
Buzllme <3mm/m

Su emme miktari:

-30dksonra <5gr

240 dk sonra =10 gr

Karisim suyu miktari (20 kg kuru harg¢ icin) ~50-6,0lt
Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi
Sertlesen kaplamanin dayanimi -25°C ile +80°C arasl

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmaltidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tlketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 12 aydir.

EN
13888
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CeraBest

Fuga L

URUN TANIMI

Polimerik katkilar ile takviye edilmis, fayans, seramik, cam
tugdla, mozaik, granit, mermer, beton klinker plaka vb. plakalarin,
ayrica her tlr beton ve tas tlrevi plakalarin arasindaki derzlerin
doldurulmasinda kullanilan, havuzlar, su depolari gibi strekli
Islak ortamlarda kullanilabilen, elastikiyeti artiritmis su emme
degeriazaltilmis, TS EN 13888 standardina gore Uretilen CG2WA
sinifl, cimento esasli silikon katkili esnek derz dolgu harcl.

KULLANILDIGIYERLER
- I¢c ve dis mekéanlarda,
- Duvarda ve zeminde.

OZELLIKLER

- Suya, dona, neme ve agir hava kosullarina karsi dayaniklidir.
- Uzun dmdurlidir, yogun yaya trafigine karsi dayaniklidir.

- Plastik kivamudir, kolay uygulanir.

- Hidrolik baglayicilik 6zelligine sahiptir.

- Antibakteriyeldir.

- Esnektir.

-Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.013/2

UYGULAMA ONCESIi HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, curuf, boya gibi benzeri yapismayi
engelleyici yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi
kalintilar ve atiklar uygulama yuzeyinden arindiritmatidir.

- Dosenmis olan kaplamalar (seramik, fayans vb.), ylzeye
kuvvetlice sabitlenmis ve yapistirma harci yeteri kadar
kuruyarak sertlesmis olmalidir.

- Derzlerin yeterli derinlikte olmasina dikkat edilmelidir.

- Gozenekli ve mat cilali plakalarin kullanilmasi halinde, derz
dolguda renk farkliliklari olmamasiicin kUcuk bir yuzey Uzerinde
deneme yapilmasi tavsiye edilir.

UYGULAMA

- Toz formdaki CeraBest Fuga L derz dolgu harci, temiz ve
belirtilen miktardaki normal ortam sicakligindaki suile dolu
bir kap icine bosaltilarak topaksiz bir karisim elde edilene kadar
dusUk devirli bir karistirici yardimiyla karistirilir. Karisim sdresi
min. 5 dk. olmalidir. Islem sonunda elde edilen har¢

3 dk. dinlendirilip tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar
karistiritmadlidir.

- CeraBest Fuga L derz dolgu harci, kaucuk mala veya alet
yardimiile derin ve dlz bir sekilde yayilir. Arta kalan malzeme
temiz bir sekilde ylUzeyden arindirilmalidir.

- CeraBest Fuga L derz dolgu harci kurumaya basladiginda
calisma ylzeyi kabaca islatilir.

- Daha sonra, derz dolgusu ile kaplanan yUzeyler bir singer
yardimiile temizlenir ve ylzey parlatilir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

-ldeal sonuca ulasmak icin priz almis ve donmus harcin tekrar
Islatilmasi gerekir.

- Uygulama sonrasiilk 28 gun icerisinde, yuzey, kesinlikle
deterjan gibi kimyasal madde iceren temizleme Urlnleriile
temizlenmemeli; sadece temiz su kullanilmalidir.

- Taze doldurulmus derzler, ilk glinlerde dogrudan glnes isigi,
guclu hava akimi, yUksek hava sicakligi (+35°C Uzeri), yagmur ve
don gibi olumsuz hava etkilerine karsi korunmalidir.

AMBALAJ

20 kg'lik kraft torbada 1 palette 60 torba (1200 kg / palet).
2,5 kg’'lik plastik kovada.

SARFIiYAT

Derz Genisligine Gore Sarfiyat (gr/m?)
Seramik Ebadi (8 mm derz derinligine gore 6rnek hesaplama)
em) 2mm 3mm 4mm 5mm
10 x10 400 600 800 1000
20 x 20 350 500 500 600
30x 30 200 300 400 500

Sarfiyat miktari, derz derinligine ve genisligine, kullanilan uygulama aletine,
iscilige ve dosenecek malzemenin boyutlarina gore degisiklik gosterir.

TEKNIiK VERILER

‘ ‘ Kovuern ‘

‘ Beyaz ‘ ‘ Acik Gri

CeraBest

Fuga CQlor Kapadokya Bahama Kapadokya
Collection Bej Bej Krem

*Burada yer alan renk tonlari yol gésterici nitelikte olup, orjinal renkler ile birebir

uyusma garanti edilemez.

Uygulanabilir kalinlik (mm) 1-5

Kuru birim hacim agirtigr (kg / Lt) 11+0,2
Islak birim hacim agirtigi (kg / Lt) 1,9+0,2
Kapta bekleme suresi (dakika) 30

Kuruma suresi (saat) ~24

Basing mukavemeti (28 gun) (N / mm?) | =215

Egilme mukavemeti (28 gun) (N/ mm?) | 22,5
Asinma Dayanimi <1000 mm3
Buzulme <3mm/m
Suemme miktari:

-30dk sonra <2gr

- 240 dk sonra <5gr
Karisim suyu miktari:

- 20 kg kuru harg icin ~50-551t
-2,5kg kuru harcgicin ~0,50-0,75 lt

Uygulama icin ortam sicakligi

+5°C ile +35°C arasl

Sertlesen kaplamanin dayanimi

-25°C ile +80°C arasl

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina

gore elde edilen yaklasik verilerdir.

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi

korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin, kuru
ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk etapta

tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.
- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama omru maksimum 12 aydir.

EN
13888
CG2WA
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CeraBest

Epoxy F&F

Epoksi Yapistirici ve Derz Dolgu

URUN TANIMI

Epoksiesasli, seramik, fayans ve kaplama malzemelerinin
tum mineral esasli ylUzeylere yapistirilmasinda ve sonrasinda
da derzlerinin doldurulmasinda (maks. 5 mm) gtivenle
kullanilabilecek, ¢cift komponentli, TS EN 12004 standardi R2T
sinifiyapistirici ve EN 13888 standardi RG sinifiderz dolgu
olan, kirli beyaz renkli, epoksi yapistirici ve derz dolgudur.

KULLANILDIGI YERLER

- I¢ mekanlarda,

- Mineral esasli yuzeylerde,

- Havuzlarda, su depolarinda ve tum islak hacimlerde,
- Sauna, termal ve tuzlu su kaplicalarinda,

- Kimyasal tesislerde,

- Laboratuar, hijyenik alanlar ve hastanelerde,

- Gida, deri, tekstil ve kimya endUstrisinde,

- Fayans Ustu fayans uygulamalarinda,

- Alisveris merkezi, garajlar ve enerji odalarinda,
- Catlamaya musait ekli yuzeylerde.

OZELLIKLER

- Dayanikli ve uzun émurludur.

- Plastik kivamlidir, kolay uygulanir.

- Su gecirimsizdir.

- Kimyasallara, temizleyici ve ¢cozlcUlere ve sicak suya karsi
dayaniklidir.

- Kolay temizlenir ve kir tutma direnci artirilmistir.

- Tiksotroptur.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, cUruf, boya gibi benzeri yapismayi
engelleyici yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi
kalintilar ve atiklar uygulama yuzeyinden arindiritmalidir.

- Catlak sivalar, zayif ylzeyler gibi kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt ylzeyler veya yosun kalintilari yuzeyden
temizlenmelidir.

- Tamir gerektiren zeminler, yapistirici uygulanmadan en az
3 -4 gun once ozel tamir ve dolgu harclariile doldurulmali ve
tesviye edilmelidir.

- Gazbeton ve brit beton gibi anhidriticerikli, siviemme
oOzelligi ylUksek olan ylzeylerde astar kullanilmasi tavsiye
edilir.

UYGULAMA

- Bostik CeraBest Epoxy F & F, sertlesticisi ve recinesi birbiri
ile homojen bir karisim ve renk elde edilene kadar, dusuk
devirli bir karistiricrile en az 5 dakika karistiritmatidir.

- Kullanima hazir Bostik CeraBest Epoksi F & F uygun dis
boyutuna sahip tarakli malaile yuzeye yayilir.

- Taraklanan yapistirici Gzerine kaplama malzemeleri (seramik,
fayans vb) 30 dk. icerisinde yapistiritmalidir.

-Zeminin dlzgunlugu kontrol edilerek, lastik tokmak
yardimiyla kaplama malzemeleri tokmaklanarak, iyice
yerlesmesi ve yapismasi saglanir.

- Derz dolgu uygulamasiicin en az 24 saat beklenmelidir.

SARFiYAT

Seramik Yapistiricisi Olarak Tiiketim

TEKNIK VERILER

Renk Kirli beyaz
Uygulanabilir kalinlik (mm) 8

Birim hacim agirligi (kg / Lt) 1,6 £0,2
Calisma suresi (dakika) ~30
Kuruma suresi (saat) ~16
Basin¢c mukavemeti (28 gin) (N / mm?) =60

Yapisma mukavemeti (28 gun) (N / mm?) | = 25

Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi

Sertlesen kaplamanin dayanimi -25°C ile +80°C arasi

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

Tam kurumasini tamamlamamis yuzeyler, ilk ginlerde
dogrudan gunes isigina, gucll hava akimi, yuksek hava sicakligi
(+35°C Uzeri), yagmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karsi
korunmalidir.

AMBALAJ
5kg’lik set halinde.

DEPOLAMA
- Orijinal ambalajlar suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

et ot - Ahsap paletler uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
urdn Tuketim : L
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
CeraBest Epoxy F&F 1,0-1,5 kg/ m? - Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tUketilmelidir.
Derz Dolgusu Olarak Tiiketim - Ust Uste en fazla 3 kova istiflenmelidir.
- . . - Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
Seramik Boyutlari | Derz Genisligi Tlketim kaydiyla depolama dmri maksimum 6 aydir.
10x10 cm 2mm 0,30 kg/m?*
EN EN
15x15¢cm 3mm 0,35 kg/m?* 12004 13888
20x20 cm 3mm 0,40 kg/ m* R2T RG
25x25 cm 5mm 0,45 kg/ m?
30x30cm 6 mm 0,60 kg/ m?

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama oncesinde sarfiyat
kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye ederiz.

1@ ogo
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Seramik yapistirma uygulama

oncesinde alt zeminin saglamugi kontrol
edilmelidir. Kendisini tasityamayacak
saglamliktaki zeminler Gzerine uygulama
yapilmamalidir.

Seramik yapistirma uygulamalari
oncesinde, temiz bir kova icerisine
konulmus, belirli miktar (yapistirici ve
fuga harclariicin su karisim oranina
dikkat edilmelidir.) temiz su Uzerine toz
malzeme yavas yavas ilave edilerek,
dUsUk devirli bir karistiriciyardimiile
min. 5 dk. homojen ve topaksiz bir karisim
elde edilene kadar karistiritmatidir.

Tum yapistirmaislemleri
tamamlandiktan sonra, fuga
uygulamasina gecmeden once gerekli
kuruma suresince beklenmelidir.

Seramik yapistirma uygulama oncesinde
kabaran, kavlayan, gevsek yuzeyler ve
eskiyipranmis katmanlar yuzeyden
kazinmalidir. Kiriklar, catlaklar ve
bosluklar uygulama oncesinde 6zel
tamir harclarrile dodurulmali ve tesviye
edilmelidir.

Hazirlanan harg, uygun taraklimalaile
‘S yaparak yuzeye yayilmaidir.

Hazirlanan CeraBest Fuga harcinin,
hizli dairesel hareketlerle, kaucuk
mala yardimiile seramik ve fayanslarin
aralarindaki derzleriiyice doldurmasi
saglanmalidir.

Ylzeyin emiciligine ve porozitesine
gore uygun bir astar ile alt zemin
astarlanabilir.

Yerine yerlestirilen seramik ve

fayanslarin lastik tokmak yardimiile iyice

yapismasi saglanmatidir.

Gerekli kuruma suresi beklendikten
sonra, hafif nemli bir siinger yardimiile
fuga harcinin fazlasi tam kurumadan,
fayans ve seramiklerin Gzerinden
temizlenmelidir ve ylzey temiz bir bez
ile parlatitlmalidir.

Bostik Yapi Katalogu
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Hali & PVC Yapistiricilari

HALI & PVC & LVT YAPISTIRICILARI

MIPLAFIX 50 Cok Amacli Akrilik Esasli Zemin Kaplama Yapistiricisi
MIPLAFIX 800 YUksek Performansli Akrilik Esasli Zemin Kaplama Yapistiricisi
NOGLISS Karo Hallar icin Akrilik Esasli Yapistirici

POWER MULTISL850  Iletken Zemin Kaplamalariicin Akrilik Esasli Yapistirici

SOL CONTACT NM Zemin Kaplamalariicin Cok Amacli Kontak Yapistirici

KAUCUK & SPOR ZEMIN YAPISTIRICILARI
puU456 2 Komponentli PU Esasli Zemin Kaplama Yapistiricisi

100
101
102
103
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IMIPLAFIX 50

Cok Amacli Akrilik Esasli Zemin Kaplama Yapistiricisi

URUN TANIMI

MIPLAFIX 50, PVC/vinil zemin kaplamalari ve yer karolari,
heterojen zemin kaplamalari (kompakt, polyester ve kdpuk
sirtli PVC), mantar PVC yapistirilmis dosemeler, homojen
PVC, genisletilmis vinil, yari esnek yer karolarinin ve detlikli
veya deliksiz, kopuk ya da kece sirtli halilarin zemine
yapistirilmasinda kullanilan genel kullanima uygun, Universal
tip, akrilik esasli yapistiricidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Beton, kum/cimento saplari, anhidrit saplarda,

- Duzgunlestirilmis alt zeminlerde,

- Zemine uygulanan kontrplaklar ve ahsap materyallerden
olusan alt zeminlerde,

- Yalnizca ic mekanlarda kullanim icindir.

- Sadece yatay uygulamalaricindir.

OZELLIKLER

- Ilk yapistirmadan itibaren ylksek yapisma glcune sahiptir.
- Hizlikurur.

- Uygulamasi kolaydir.

- Uzun acik zamana sahiptir.

- Dusuk solventicerigi.

- Yerden isitma sistemleriicin uygundur.

UYGULAMA ONCESIi HAZIRLIK

- Uygulama yapilacak zemin saglam, dliz, puruzsuz, kuru ve
oncekiyapistirici kalintilari, kalip yagi, toz, yag veya diger
kirlilige neden olan maddelerden arindirilmis olmalidir.

- Var olan zemin dosemelerinin Uzerine kaplama yaparken,
ddsemelerin sikica sabitlenmis ve temiz oldugu kontrol
edilmelidir.

- Kir, cila, yag ve benzeri kirlenmeye neden olan maddeleri
temizlenmelidir.

- Daha detayli bir alt zemin hazirligi gerektiginde, uygun
Bostik astarlariile cok emici olan yuzeyler sarfiyati azaltmak
ve homojen dengeli bir emicilige sahip alt zemin elde etmek
icin astarlanmalidir.

- TUm yuzeylerin nem gecirmezlik dlzeyleriyeterli miktarda
olmalidir, eger degilse, Eponal 336 nem bariyeri epoksi
astarile uygulama dncesinde astarlanmalidir. Yapistiriciyi
uygulamadan odnce mutlaka astarlarin ve alt tabakaniniyice
kurudugundan emin olun.

UYGULAMA

- Uygulama yapilacak alanin tamamina bir disli mala
yardimiyla diz bir kat uygulayin (yuzeyin gdzenek ve puriz
durumuna bagli olarak).

- Ince zemin kaplamalarinda gorunen yapistirici kalintilarinin
etkisini minimize etmek icin, malzemeyi bir mala ile uygulayip,
bir ruloile duzlestirin.

- Kabuk olusumunu olusmasini engellemekiicin, uygun bir
bekleme suresi taniyin (sicaklik ve nem kosullarina, ylzey
emiciligine ve zemin dosemesinin tipine bagli olarak yaklasik
5-10 dakika); yapistirici hala islak ve tutma 6zelligine sahipken
zemin kaplamasini yerlestirin. Iceride kalan havayi ¢ikarmak
icin bir mastar ve/veya rulo kullanin ve yapistiricinin iyice
yapistigindan emin olun. 30-40 dakika sonra uygulamay!
tekrarlayin.

- Yapistiricy, iyi bir yapisma icin gerekli olan bekleme suresini
doldurmadan (normalde doseme isleminden sonraki 24
saattir) derzleri birlestirmeyin.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLIK
Aletler, tercihen yapistirici hala islakken ilik suyla
temizlenmelidir.

AMBALAJ
20 kg'lik plastik kovada.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

- Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tuketilmelidir

- +10°C ile +30°C arasindaki serin, kuru ve nemden arindiritmis
ortamda muhafaza edilmelidir.

- Yukarida belirtilen muhafaza kosullarina uyulmasi halinde
depolama Odmru maksimum 12 aydir.

Bostik Yapi Katalogu
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MIPLAFIX
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TEKNIK VERILER

Renk Krem

Bekleme suresi 5 -10 dakika
Calisma suresi 30 - 40 dakika
Trafige acilma 18 saat

Tam kuruma 48 saat

Uygulama sicakligi +5°C ile +35°C arasi

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rélatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

SARFIiYAT

Kullanilacak olan Ortalama
Zemin kaplamasi veya disli mala P 2
- . P tiiketim m
6zelylzeyin tiira (TKB standardi b

asina

uyarinca)
Her turll ylzey Uzerine
sirti diiz cok ince zemin
kaplamalariya da .
gdzeneksiz yuzeyler A4 yadaruloile 250 gr
Uzerine sirti diz zemin
kaplamalari
Duz sirtli zemin kaplamalari A2 280 -3004gr
Sirti Ahaflf puruzll, kaucuk B1 320 - 360 gr
zemin kaplamalari
Hindistan cevizi lifi, sisal
gibi sirti plruzlu zemin B2 400 -450gr
kaplamalari

[EMISSIONS DANS LAIR INTERIEUR]
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URUN TANIMI

MIPLAFIX 800, vinil, LVT (Luks Vinil karolar), hali, kece
desteklimusamba ve mantar zemin kaplamalarinin yani

sira yuksek trafigin oldugu ticari uygulamalarda,spor zemin
kaplamalarinin yapistirilmasinda, kaucuk ve vinil kaplamalarin
merdiven basamaklarina yapistirilmasinda kullanilan, yuksek
kesme ve yapisma mukavemetli, mikemmel mala yetenedi,
hizli birlesme / kapma, dusuk koku, kolay temizlenebilen,
solventicermeyen, tek bilesenli, su bazli, «islak set» ya da
«gecis basinca duyarli» uygulama yontemlerini saglayan
Ozel akrilik polimer emulsiyonlar kullanilarak hazirlanan bir
yapistirici olup, 6zellikle bircok esnek doseme montajricin
formule edilmistir.

KULLANILDIGI YERLER

- Tum esnek zemin kaplamalaraninin yapistirilmasiicin
uygundur.

- DUzgln hazirlanmis beton, kontrplak, cimento levha, ve
radyan isi sistemlerinde kullanilabilir.

- LVT (LUks Vinil Karo) kaplamalarin yapistirilmasinda,

- PVC zeminler ve duvar kaplamalarinin yapistirilmasinda,
- Duzgunlestirilmis alt zeminlerde,

- PVC'yi PVC'ye yapistirmakicin, renovasyonlarda,

- Linolyum kaplamalarin yapistirilmasinda,

- Yalnizca ic mekanlarda kullanim icindir.

OZELLIKLER

- OlaganUstu yapisma kuvvetine sahiptir.

-Yogun trafik ve doner yUkler icin mukemmel sonuc saglar.

- YUksek yapisma ozelligiile kivrimli zeminler ve duvar
kaplamalariicin uygundur.

- Mala ya daruloile uygulamasi kolaydir.

- Uzun calisma suresine sahiptir (ortam sicakligina bagli olarak
45-50 dakika araliginda).

- Solventsizdir;insanlarin bulundugu mekanlarda kullanilmasi
tavsiye edilir.

- Trafige agma suresi kisadir.

- DUsUk VOC, EC1Plus A+

- Yerden isitma sistemleriicin uygundur.

- LEED ve BREEAM sartlarini saglar.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Uygulama yapilacak zemin saglam, duz, purlzsuz, kuru ve
oncekiyapistirici kalintilari, kalip yagi, toz, yag veya diger
kirlilige neden olan maddelerden arindiritmis olmalidir.

- Mekanik taslama ve kazima yapilarak kirlenmeye neden olan
maddeler temizlenmelidir.

- Astar veya zemin dlzlemesi gerektiginde, Bostik Kendinden
Tesviye Harcl ve zemine uygun astar kullanitlmatidir. Dogru
uygulamaicin Bostik teknik ekibe danisiniz.

- Asirinem ve / veya baziklik sorunlari var olan ya da beton
dosemeden meydana gelebilecek tesislericin Bostik Eponal
336 Nem Bariyer Kaplama kullanimi tavsiye edilir. Bu nem
buhar bariyeri kaplamalari kullanirken duzgin uygulama
yontemleriicin Grun teknik foyu «Uygulama» bolumune bakin.
- Islak, tozlu, kirli ya da gevrek ylzeylerde kullanmayin; derzli
veya kur bilesikleriile islenmis ylzeylerde / levhalar Uzerinde
kullanmayin; hidrostatik basinca maruz kalan alanlarda
kullanmayin.

- 24 saatten daha az olmamak kaydiyla, yogun trafik veya agir
yuklereizin vermeyin.

- Kaucuk merdiven basamaklarina uygulamadan once, hafifce
tum taban ve sirt kismi kumlama yapin, ve duzgun yapismaya
engel olabilecek muhtelif kirleri citkarmak icin denature alkol
ile silin. Bu yontem, merdiven sirt uygulamalarinda kullanilan
homojen geridonlsturulmus kaucuk doseme icin gecerli
degildir.

- MIPLAFIX 800U hicbir al¢i bazli malzemede kullanmayin.

UYGULAMA

- MIPLAFIX 800 uygulama yapilacak alana uygun bir mala
yardimiyla dlizgun sekilde yayilir.

- YuUzeyin gdzenek ve plrlz durumuna ve atmosferik kosullara
bagli olarak (6rnegin isi, nem, havalandirma) prizlenme suresi
degisebilir. Eniyisonuclaricin, yapistirici, zemin kaplamasi ve
oda Isisinl 24 saat uygulama oncesi ve sonrasinda (18 ° C - 25
°C)arasiistikrarli bir sicaklikta tutmak gerekir. Bagilnem %
75'den daha buyuk olmamalidir.

IMIPLAFIX 800

Bostik

MIPLAFIX 800

CeinmkaagonEl
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TEKNIK VERILER
Renk Fildisi

PVC Yapisma Suresi 10-15 dakika

Kaucuk Yapisma Suresi 5 dakika, 1slak kurulum
PVC Uygulama Suresi (23°C) %55 RH 60 dakika

Kaucuk Uygulama Suresi (23°C) %55 RH | 30 dakika

Trafige Acilma Suresi 12 saat

Tam Kurlenme 24 saat

Uygulama Sicakligi +10°C ile + 25°C arasi

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

- Uygulama yapilan zemin turtine 6zel Onerilericin asagida
onerilen mala ve flas suresi cizelgesine bakin. Kurulum
sirasinda haddeleme ve / veya zemin capraz haddelemeiicin
Ureticinin tavsiyelerine uyun. % 80'den daha buyuk bir dizgun
kaplama saglamak icin periyodik olarak gerideki doseme
zemin yuzeyi kontrol edin.

- Daha yuksek sicakliklar kirlenme suresini etkiler, daha
yuksek sicaklik daha hizli kirlenme suresi. Alt tabakanin su
gecirgenligi ve doseme malzemeleri de kirlenme surelerini
etkiler. Normal kosullar altinda (20 ° C ve % 50 bagil nem), hafif
yaya trafigi 12 saat sonra kabul edilebilir; normal trafik 24 saat
sonradir.

SARFIiYAT

Yaklasik. 200 - 250 g / m? (A2 mala purlzsuz sirt yuzey)
Yaklasik. 300 - 350 g / m? (B1mala kaba sirt ylzey)

Mala boyutu yapistirici kapsami en Ust dlzeye cikarmak icin
onerilmektedir. Doseme Urlinln arkasina en az % 80 transferi
saglamak icin periyodik olarak kaldirin. Dengesiz Zeminler bir
dolgu / yama malzemesinin kullanimini gerektirebilir.

AMBALAJ
18 kg'lik plastik kovada.

DEPOLAMA

- Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tuketilmelidir.

- +10°C ile +30°C arasinda acilmamis orijinal ambalajinda
muhafaza edilmelidir.

- Yukarida belirtilen muhafaza kosullarina uyulmasi halinde
depolama dmru maksimum 12 aydir.

EC1Plus (emicode), LEED, BREEAM
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INOGLISS

Karo Halilar icin Akrilik Esasli Yapistirici

URUN TANIMI

Bostik Nogliss, ¢ikarilabilir hali karolarina (zift veya PVC sirt
destekli tekstil, PVC sirt destekli vinil) ve kece destegine sahip
monte edilmis halilara uygun akrilik yapistiricidir. Sirti dokuma
olmayan astarli tekstil ve halilarin sabitlenmesiicin uygundur.

KULLANILDIGI YERLER

- Beton, kum/cimento saplari, anhidrit saplarda.

- Duzgunlestirilmis alt zeminlerde.

- Dosemelik Kontraplak ve kereste Uzeyler lUzerinde.
- Eski PVC ve fayans dosemeler Uzerinde.

- Yalnizca ic mekanlarda kullanim igindir.

Bostik

OZELLIKLER

- Karolar gerektiginde kaldirilabilir ve degistirilebilir.

- Tekerleklere ve trafige karsi dayaniklidir.

- Emici ve gecirimsiz ylUzeylerde ve ayni zamanda mevcut yer
dosemelerinde kullanim icin uygundur.

- Yuksek yapisma mukavemetine sahiptir.

- Kolay ve hizliuygulama saglar, astar gerektirmez.

- Yerden isitma sistemleriicin uygundur.

- Ekonomiktir.

- Solventicermez, kokusuz, cok dlisuk VOC emisyonlari, sinif

A+,

- Spreylenebilir.

- Yeniyapilar ve renovasyonlaricin uygundur. TEKNIiK VERILER

- Tekne yapim ihtiyaclariicin uygundur.

- Sadece i¢c mekanlaricindir. Renk Beyaz

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK Bekleme slresi 45 - 60 dakika

- Uygulama yapilacak zemin saglam, dlz, puruzsuz, kuru ve o B :
oncekiyapistirici kalintilari, kalip yagi, toz, yag veya diger Galisma suresi 30 - 40 dakika
kirlilige neden olan maddelerden arindirilmis olmalidir. . PVC karolar : 12 saat
- Var olan zemin dosemelerinin Gzerine kaplama yaparken, Trafige acilma Hali karolar : Hemen
dosemelerin sikica sabitlenmis ve temiz oldugu kontrol

edilmelidir. Uygulama sicakligi +5°C ile +30°C arasli

- Kir, cila, yag ve benzeri kirlenmeye neden olan maddeleri
temizlenmelidir.

- Daha detayli bir alt zemin hazirligi gerektiginde, uygun
Bostik astarlariile cok emici olan ylUzeyler sarfiyati azaltmak

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

ve homojen dengeli bir emicilige sahip alt zemin elde etmek UYGULAMA SONRASI TEMIZLIiK
icin astarlanmalidir. Aletler, tercihen yapistirici hala islakken ilik suyla
- Tum yuzeylerin nem gecirmezlik dlizeyleriyeterli miktarda temizlenmelidir.
olmalidir, eger degilse, Eponal 336 nem bariyeri epoksi
astarile uygulama oncesinde astarlanmalidir. Yapistiriciyi AMBALAJ
uygulamadan 6nce mutlaka astarlarin ve alt tabakanin iyice 15 kg'lik plastik kovada.
kurudugundan emin olun.
DEPOLAMA
UYGULAMA - Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmatidir.
- Kaplanacak alanin tamamina bir képUk rulo veya centikli - Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk
mala kullanarak duz bir kat uygulayin. Ozel teknik zeminlere etapta tlketilmelidir.
seyreltilmeden puskurtilebilir. Su birikintisi olusumundan - +10°C ile +30°C arasindaki serin, kuru ve nemden arindiritmis
kacinin. ortamda muhafaza edilmelidir.
- Fayanslaridegistirmek icin uygun bir bekleme sUresi - Yukarida belirtilen muhafaza kosullarina uyulmasi halinde
gerekir. Sicaklik ve nem kosullarina ve yuzey emiciligi ve depolama 6mri maksimum 12 aydir.
zemin kaplamasi tlirlne bagli olarak yaklasik 45 ila 60 dakika.
Gecirimsiz ylzeylerde yapisma suresi en az 4 saat olmalidir.

NOGLISS, kalici yUksek yapiskantlik filmi saglar, fayanslar
kolayca degistirilebilir, fayanslarin yukseltilmesiicin ek bir
urdn gerekmez.

- Kenarlara ozellikle dikkat ederek, karolara veya haliya
merkezden disari dogru sikica bastirin.

Zemin kaplamasi ¢cikarma:

- Kaplamayi bir kdseden baslayarak kaldirin ve yavasca soyun.
Yapiskan artiklar sicak suda seyreltilmis %15 alkalin deterjan
cOzeltisiile kolaylikla giderilebilir. Yapiskanin kalintilarini
yaklasik 30 dakika kadar yapiskan yeniden ¢ozulene kadar
Islatin. Bir cam silecegdi ve doseme beziile ¢ikarin. Uzerinde
artik yapiskan olmayan orijinal ylUzeyi elde etmek icin birkacg
durulama gereklidir.

IMO, EC1Plus (emicode), LEED, BREEAM

A¥ A B/ C

SARFIYAT

Yuzey duzgunlligu ve emiciligine bagli olarak yaklasik
90-120g/ m*

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.
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POWER

MULTI SL850

URUN TANIMI

POWER MULTI SL850, karbon elyafiile doldurulmus solvent
icermeyen akrilik esasliiletken yapistiricidir.

Iletken / anti statik PVC, LVT, kaucuk zemin kaplamalari,
linolyum ve tekstillerin yapistiritmasinda kulanilir.

KULLANILDIGI YERLER

- Beton, kum/cimento saplari, anhidrit saplarda,

- Duzgunlestirilmis alt zeminlerde,

- Zemine uygulanan kontrplaklar ve ahsap materyallerden
olusan alt zeminlerde,

- Yalnizca ic mekanlarda kullanim icindir.

- Sadece yatay uygulamalar icindir.

OZELLIKLER

- Ilk yapistirmadan itibaren yuksek yapisma glcu ve bag
kuvvetine sahiptir.

- lletken astarimizla birlikte kullanildiginda, gerilim
potansiyelinin ve elektrostatik yuklemelerin olusmasini
engeller, 6rnegin ameliyathaneler, bilgisayar odalari,
laboratuvarlar, telekomunikasyon merkezleri, calisma odalari
ve depolama alanlari.

- Sinif EC1=Cok DuUsuk Emisyon.

- Dusuk VOC.

- Yerden isitma sistemleriicin uygundur.

- Kokusuzudr, solventicermez.

UYGULAMA ONCESIi HAZIRLIK

- Uygulama yapilacak zemin saglam, dliz, puruzsuz, kuru ve
oncekiyapistirici kalintilari, kalip yagi, toz, yag veya diger
kirlilige neden olan maddelerden arindirilmis olmalidir.

- Var olan zemin dosemelerinin Uzerine kaplama yaparken,
dosemelerin sikica sabitlenmis ve temiz oldugu kontrol
edilmelidir.

- Kir, cila, yag ve benzeri kirlenmeye neden olan maddeleri
temizlenmelidir.

- Daha detayli bir alt zemin hazirligi gerektiginde, uygun
Bostik astarlariile cok emici olan ylzeyler sarfiyati azaltmak
ve homojen dengeli bir emicilige sahip alt zemin elde etmek
icin astarlanmalidir.

- Anhidrit saplarinin yani sira, yonga levha ve kontrplak, 6zel
Bostik astarile astarlanmalidir, birka¢ kat uygulanmalidir
(100-120 g / m2 / kat).

- Tum yuzeylerin nem gecirmezlik dlzeyleriyeterli miktarda
olmalidir, eger degilse, Eponal 336 nem bariyeri epoksi
astarile uygulama dncesinde astarlanmalidir. Yapistiriciyi
uygulamadan once mutlaka astarlarin ve alt tabakanin iyice
kurudugundan emin olun.

Iletken sistem:

Iletken zemin kaplamalarini takmadan once, iletken bir sistem
alt zemine sabitlenmeli ve bu daha sonra, ilgili dizenlemelere
uygun olarak yetkili bir elektrik¢i tarafindan toprak hattina
baglanmalidir.

Bakir seritile kullanildiginda:

Bakir folyoyu POWER MULTI SL850 ile yapistirin. Genellikle
10-20 mm genisliginde bakir seritler bir 1zgara seklinde serilir
ve her 40-60 m2'de bir toprak hattina baglanir. POWER MULTI
SL850, bakir folyoyu tamamen kaplamalidir.

Her durumda iletken zemin kaplamasina iliskin Ureticinin
kurulum talimatlarina bakin.

UYGULAMA

- PUruzsuz kivama gelinceye kadar yapiskani karistirin ve gri
renk elde edin. Uygun bir centikli mala ile yapiskani alt zemin
Uzerine esit sekilde uygulayin.

- Centiklimalanin secimi pUruzluluk seviyesine baglidir;
Putz-Zahnform 40 (kapagdin Uzerinde bulunan bicak):

400 g/ m?-arkayUzu plrlzslUz astarli tUm zemin kaplamalari
(PVC fayanslar veya levha)icin.

TKB-Zahnform S2 (kapagin Uzerinde bulunan bicak):

550 g/ m? - arka yUzu purizli/kaba yapili kaplamalar (sentetik
destekli halilar)icin.

- Sicaklik ve nem kosullarina bagli olarak uygun bir acik kalma
suresi(yaklasik 10 dakika) belirleyin.

- Sikisan havayi disari atmak ve yapiskanin iyi transferini
saglamak icin sirtinme blogu ve / veya rulo kullanin. 30-40
dakika sonra tekrar edin.

- Birlestirme ve tesviye, Uretici ve kurulum talimatlarina
uygun olarak yapiltmalidir.

TEKNIiK VERILER
Renk Acik Gri
Yaklasik 10 dakika

Yaklasik 30 - 45 dakika

Bekleme suresi

Calisma suresi

Trafige acilma 24 saat

Tam Kurlenme 48-72 saat

Elektrik direnci: <300 000 ohms (DIN 53276)

+10°C ile +30°C arasi

Uygulama sicakligi

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

- Vinilyer dosemelerini, yapistiriciya iyi bir bag olusturmasi
icin yeterli sureyi vermeden yapistirma yapmayin, (hormalde
montajdan 48 saat sonra.) Garanti edilmis iletkenlik
gerektirenislericin, kurulumdan sonra Ulkenin normlarina
ve standartlarina gore tim sistemin (alt tabaka ve zemin
kaplamasi) elektrik direncini kontrol etmek gereklidir.

SARFIYAT

Yuzey duzgUunligu ve emiciligine gore
Ortalama:400-550g/ m?2

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama éncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLIK
Aletler, tercihen yapistirici hala islakken ilik suyla
temizlenmelidir.

AMBALAJ
12 kg'lik plastik kovada.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmatidir.

- Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tuketilmelidir

- +10°C ile +30°C arasindaki serin, kuru ve nemden arindirilmis
ortamda muhafaza edilmelidir.

- Yukarida belirtilen muhafaza kosullarina uyulmasi halinde
depolama dmru maksimum 9 aydir.

EC1Plus (emicode)
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SOL CONTACT NM

Zemin Kaplamalari icin Cok Amacli Kontak Yapistirici

URUN TANIMI

SOL CONTACT NM, PVC zemin kaplamalari, mantar, kaucuk
karolar veya plakalar (hafif trafik i¢in), cuval bezi destekli
musamba dosemeleri, lateks destekli veya lateksli olmayan
dogal elyaf doseme ortuleri (hindistan cevizi lifi, sisal, deniz
yosunu), panolar, koseler ve merdivenlericin uygun bir
neopren yapistiricidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Beton, kum/cimento saplari, anhidrit saplarda,

- Duzgunlestirilmis alt zeminlerde,

- Zemine uygulanan kontrplaklar ve ahsap materyallerden
olusan alt zeminlerde,

- Yer karolari, metal sa¢, kumlanmis boyali yuzeyler Gzerinde,
- Yalnizca ic mekanlarda kullanim icindir.

- Duvar ve Zemin Kaplamalariicin uygundur.

OZELLIKLER

- Agir hizmet alanlariicin 6zel olarak tasarlanmis yapistiricidir.

- YUksek tutus ve baglanma mukavemetine sahiptir.

- Uzun calisma suresine sahiptir.

- Genis uygulama araligina sahiptir.

- Dikey ylUzeylerde (6rn. Merdiven yukselticileri) kullanilabilir
- Acil kuruma ve trafige acma

- DUsuk tuketim

- MUkemmel yapisma

- TolUenicermez

- Istya dayaniklidir

- A+ sinifl, cok disuk VOC emisyonu

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Uygulama yapilacak zemin saglam, dlz, puruzsuz, kuru ve
oncekiyapistirici kalintilari, kalip yagi, toz, yag veya diger
kirlilige neden olan maddelerden arindiritmis olmalidir.

- Var olan zemin dosemelerinin Uzerine kaplama yaparken,
dosemelerin sikica sabitlenmis ve temiz oldugu kontrol
edilmelidir.

- Kir, cila, yag ve benzeri kirlenmeye neden olan maddeleri
temizlenmelidir.

- Daha detayli bir alt zemin hazirligi gerektiginde, uygun
Bostik astarlariile cok emici olan yuzeyler sarfiyati azaltmak
ve homojen dengeli bir emicilige sahip alt zemin elde etmek
icin astarlanmalidir.

- Anhidrit saplarinin yani sira, yonga levha ve kontrplak, 6zel
Bostik astar ile astarlanmalidir, birka¢ kat uygulanmatidir.

- Tum yuzeylerin nem gecirmezlik dlzeyleriyeterli miktarda
olmalidir, eger degilse, Eponal 336 nem bariyeri epoksi
astarile uygulama oncesinde astarlanmalidir. Yapistiriciyi
uygulamadan odnce mutlaka astarlarin ve alt tabakaniniyice
kurudugundan emin olun.

- Soguk nemli havalarda ¢ozlcu buharlasmasi yuzeye nemli
bir film olusmasina neden olabilir (yogunlasma): bu durumda
yapistirma yapilamaz. Kaplamayi takmadan once yapiskan
filmin dokunabilir kurulukta olmasini bekleyin. Bu kosullarda
calismaktan kacinin.

UYGULAMA

- Uygun bir centikli mala kullanarak yapiskani hem alt
tabakaya hem de malzeme ylzeyine uygulayin.

- Bircok uygulamaicin, N°OOO tarakli bir mala kullanin,
yaklasik 150 g/ m2; her yuzey Uzerine. Malzemeyi gereginden
fazla kullanmayin. Emici alt tabakalar (6rnegin ahsap, yonga
levhalari, kontrplak veya alci levhalar) icin 10-15 dakika
araliklarla iki kat yapistirici uygulayin. Diger ylUzeylerde tek
katta bir yapiskan yeterlidir.

- Cuval bezi destekli linolyum karolar icin: Kaplamanin
arkasina iki kat uygulayin ve alt katmanin Uzerine tek kat
uygulayin.

- Sicaklik ve nem kosullarin, ytizey emiciligi ve zemin
kaplamasi tlrune bagliolarak uygun bir bekleme siresine
(yaklasik 5-15 dakika) izin verin. Yapistirici yapiskan ve islak
haldeyken zemin kaplamasini yerlestirin. Sikisan havayi disari
atmak ve yapiskaniniyi transferini saglamak icin sirtinme
blogu ve / veya rulo kullanin. 30-40 dakika sonra tekrar edin.
Kaliplanmis merdivenlerde firca kullanin.

Bostik Yapi Katalogu

TEKNIK VERILER

Renk Acik sari

Bekleme suresi 5 - 15 dakika

Calisma suresi 45 - 60 dakika

Trafige acilma Hemen

Tam kurlenme 12-24 saat

Uygulama sicakligi +10°C ile +30°C arasi

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

SARFIiYAT

Yaklasik kat basina 150 gr/m?®.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama éncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLIK
Aletler ve dokuntuler bir cozlcl (MEK-Metil Etil Cetone gibi)
ile temizlenmelidir.

AMBALAJ
5 lt’lik teneke.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmatidir.

- Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tuketilmelidir

- +10°C ile +30°C arasindaki serin, kuru ve nemden arindirilmis
ortamda muhafaza edilmelidir.

- Yukarida belirtilen muhafaza kosullarina uyulmasi halinde
depolama dmru maksimum 18 aydir.

[EMISSIONS DANS LAIR INTERIEUR




URUN TANIMI

BOSTIK PU456, esnek ve rijit zemin kaplama malzemelerinin
yapistiritmasinda kullanilan cift komponentli politretan
yapistiricidir.

KULLANILDIGI YERLER
- I¢ ve dis mekanlarda.

- EndUstriyel PVC ve kaucuk (ticari mutfak, spor alanlari zemin

kaplamalari, vb.), linolyum, hali, sentetik ¢im, spor zemin
kaplamalari, islenmemis ve islenmis fabrikasyon parke zemin
kaplamalari (tUm ahsap turleri) yapistirilmasinda.

- Beton yuzeyler, tesviye saplari, puruzslz astar, mevcut
zemin karolari, ddosemelik kontrplak, ahsap ve metal
(aluminyum dahil) ylzeyler Uzerinde.

OZELLIKLER

- Kolay ve hizliuygulanir.

- Islak yapisma kolayligl, acik bekleme slresi gerektirmez.
- Elastiktir.

- Dayanikli ve uzun omurluadar.

- Yuksek yapisma mukavemetine sahiptir.

- Astar gerektirmez.

- Neme dayaniklidir, 1slak alanlarda kullanim icin uygundur.
- Suicermez, bu nedenle ahsapta sisme gibi hasar verici
etkilere neden olmaz.

- Dis ortam kosullarina dayaniklidir.

- +120°C’ye kadar kisa sureli isi etkilerine dayaniklidir.
-Yerden isitma ve sogutma sistemleriicin uygundur.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, curuf, boya gibi benzeriyapismayi
engelleyici yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi
kalintilar ve atiklar uygulama yuzeyinden arindiritmatlidir.

- Catlak, zayif ylUzeyler gibi kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt ylzeyler veya yosun kalintilari yuzeyden
temizlenmelidir.

- Tamir gerektiren zeminler, yapistiriciuygulanmadan en az

3 -4 gun once o6zel kendinden yayilan zemin saplariile tesviye
edilmelidir. Tesviye sapinin tam kurudugunda emin olduktan
sonrayapistirma uygulamasina gecilmelidir.

- Siviemme ozelligi yliksek olan yuzeylerde astar kullanilmasi
tavsiye edilir.

- Uygulama yuzeyinde yeterli nemsizlik saglanmalidir, aksi
takdirde Eponal 336 Nem Bariyeriile astarlanmalidir.

- Yapistiriclyr uygulamadan dnce mutlaka astarlarin ve alt
tabakaniniyice kurudugundan emin olun.

UYGULAMA

- BOSTIK PU456, iki bileseni homojen bir karisim elde edene
kadar dusuk devirli bir karistirici yardimiyla karistiritmalidir.
Karistirici hizi200-300 rpm’yi gecmemelidir.

- Hazirlanan karisim, uygun dis yapisina sahip tarak ile zemine
yayilmalidir.

- Yapistirilacak kaplama malzemesi, yapistirici surdlmus
ylzeye dikkat ederek yapistiritmatidir.

- Formunu kaybetmis kaplamalar, rulo yapilarak yapisma
yuzeyinden hemen alinmalidir.

- Acik sUre gerekmez, baslangi¢taki bag kuvveti kur
esnasinda daha da glclenir. Zemin kaplamasini dogrudan
Islak yapistiriciya uygulayin ve yapistiricinin tam aktarimini
saglayin. Sikisan havayi disariatmak ve yapiskanin iyi

transferini saglamak icin sirtme blogu ve / veya rulo kullanin.

30 dakika sonra tekrar edin.

- Sertve carpik zemin kaplamalari, yapiskan tamamen
sertlesene kadar rulolarla yuvarlanmali ve agirlik uygulamasi
yapitmatidir.

- DusuUk sicakliklarda yapiskan kalinlasir, yapisma reaksiyonu
yavaslar veya durabilir.

- Kullandiktan sonra butun kaplarin agzini sikica kapatiniz.

UYGULAMA SONRASI BAKIM
Aletler ve dokuntuler, tercihen yapistirici halen islak iken,
Metil Etil Keton (MEK) veya aseton ile temizlenmelidir.

Bostik
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TEKNIK VERILER

Renk Sarl, acik kahverengi

+20°C "de 40-45 dakika

Kap omrui (6kg.kombine set icin) +30°C" de 25-30 dakika

Bekleme Suresi Yok

Calisma Suresi +20°C "de yaklasik 60 dakika

Trafige Acilma Suresi Min. 24 saat

Tam Kurlenme Min. 48 saat

Uygulama icin Ortam Sicaklig +10°C ile +30°C arasl

Kirlenme Sonrasi Dayanimi -25°C ile +80°C aras!

48 saat sonra zimparalama ve

Ahsap Parke Icin vernikleme

Recine : > + 25°C

Parlama Noktasi Sertlestirici : > +100°C

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

SARFIiYAT

Kullanilacak tarakli mala dlcustne, ylUzeyin dizgunligune ve
emiciligine bagli olarak yaklasik 0,30 - 0,90 kg / m®.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama éncesinde
sarfiyat kontrolli numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
6 kg'lik plastik kovada.

DEPOLAMA

- Orijinal ambalajlar suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmaltidir.

- Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tlketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 3 kova istiflenmelidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +30°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda, orijinal ambalajinda
muhafaza edildigi taktirde depolama odmriu maksimum 12
aydir.

Bostik Yapi Katalogu
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Uygulama - Hali ve PVC

Alt zemin, zeminin karakteristik Zemin, trafik yukine gore dogru secilmis Zemine yapistirilacak kaplama
Ozelliklerine gore dogru secilmis bir bir Roxol kendinden yayilan sapile malzemesinin cinsine gore secilen
NivoTech astariile astarlanmatidir. tesviye edilmelidir. yapistiricl, daha 6nceden genelinsaat

yapim kurallarina, teknik uygulama
sartnamelerine gore tesviye edilmis
zemin Uzerine dokulur.

Zemine dokulen yapistiricl, uygun dis Daha sonra kaplanacak malzeme
yapisina sahip bir tarak ile yapistirmanin hizli hareketlerile yapistirici Uzerine
yapilacagi zemine iyice yayilmalidir. Her yapistiritmatidir.

20 m?'de bir kullanilan taragin dis yapisi
kontrol edilmelidir. Dogru dis yapisina
sahip tarak kullanimi sayesinde sarfiyat
azalir, yapisma mukavemeti artar.
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Hali 7 PVC
Yapistirma Uygulamasi

PVC - Hali E NivoTech PoroPrim Astar

1 MIPLAFIX 50 / NOGLISS, PVC - Hali Yapistiricisi NivoTech Serisi - Kuru Sap

HALI & PVC YAPISTIRICILARI

B Roxol 710 Kendinden Yayilan Sap E B.A.Betonu

Bostik Yapi Katalogu 107
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Ahsap Yapistiricilari

AHSAP PARKE YAPISTIRICILAR VE DOLGULAR

HPA180
SILENSTIK
JOINT PB
PARFIX PU57

SMP Esasli Parke Yapistiricisi

SMP Esasli Akustik Parke Yapistiricisi
SMP Esasli Derz Dolgu Mastigi

2K PU Esasli Parke Yapistiricisi

10
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IHPA180

SMP Esasli Parke Yapistiricisi

URUN TANIMI

BOSTIK HPA180, her turlu parkenin ve ahsap tlrudnun (gurgen,
kayin, hus, bambu vb), serit ve mozaik parkelerin, hassas
doseme tahtalarinin, yogunlastirilmis ahsaplarin, emici ve
emici olmayan yuzeyler Uzerine yapistirilmasinda kullanilan,
tek komponentli, kullanima hazir, genel kullanim amacli, SMP
esasli, ustin performansli parke yapistiricisidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Islak mekanlarda (banyo,mutfak, ylzme havuzu vb. tik agaci
yapistiritlmasinda),

- I¢ ve dis mekanlarda (teras),

- Beton, kum / ¢cimento saplari, anhidrit saplarda,

- Duzgunlestirilmis alt zeminlerde,

-Zemine uygulanan kontrplaklar ve ahsap materyallerden
olusan alt zeminlerde.

OZELLIKLER

- Neme dayaniklidir (6rnegin, i1slak bolgelere temas eden tik
agacinin yapistirilmasinda).

- Bekleme sliresine gerek yoktur.

- Suicermez, bu nedenle ahsapta sisme gibi hasar verici
etkilere neden olmaz.

- Solvent veisosiyanaticermez.

- Cevre Dostudur. A+ = Cok DUsuk Emisyon Sinifindadir.
- Yerden isitma ve sogutma sistemleriicin uygundur.
--40°Cile +120°C arasindaki sicakliklarda kalici olarak
elastiktir.

- Yuksek yapisma guculne sahiptir.

- Parke zemin Uzerindeki yapiskan kalintilari kolayca
cikarilabilir.

- Basin¢ ya da uzamadan sonra ilk elastikiyetini korur.

- Metal dosemeler lzerinde korozyona neden olmaz.

- Darbe sesi etkisini dnemli ol¢cude azaltir.

- Egzotik ahsaplaricin idealdir.

ACIKLAMALAR

- Parkeleri kuru yerde muhafaza ediniz.

- Bagilnem %65’in Uzerindeyse parke doseme uygulamasi
yapmayiniz.

- Yerden isitma sistemleri mevcut yonetmeliklere uygun
olmak zorundadir.

- Montajdan 48 saat dnce isitmayi kapatin. Zemini dosedikten
sonraen az 1hafta bekledikten sonra isitmayiacin ve yavas
yavas artirin.

- SMP esasliyapistirici cok yapiskandir, kullanmadan once
eldiven takmanizi oneririz.

- Uygun Ahsap Parke Olculeri:

- Masif Ahsap Parkeler : En fazla 180 mm. genislikler ve ve en
fazla 23 mm. kalintiklaricin.

- Islenmis/ Cok Katmanli Parkeler : Tum genislikler ve
kalinliklaricin.

UYGULAMA ONCESI HAZIRLIK

- Uygulama yapilacak zemin saglam, dliz, puruzsuz, kuru ve
oncekiyapistirici kalintilari, kalip yagi, toz, yag veya diger
kirlilige neden olan maddelerden arindirilmis olmalidir.

- Var olan zemin dosemelerinin Uzerine kaplama yaparken,
dosemelerin sikica sabitlenmis ve temiz oldugu kontrol
edilmelidir.

- Kir, cila, yag ve benzeri kirlenmeye neden olan maddeleri
temizlenmelidir.

- Daha detayli bir alt zemin hazirligi gerektiginde, uygun
Bostik astarlariile cok emici olan yuzeyler sarfiyati azaltmak
ve homojen dengeli bir emicilige sahip alt zemin elde etmek
icin astarlanmalidir.

- Uygulama yuzeyinde yeterli nemsizlik saglanmalidir, aksi
takdirde Eponal 336 Nem Bariyeriile astarlanmalidir.

- Yapistiriclyl uygulamadan once mutlaka astarlarin ve alt
tabakaniniyice kurudugundan emin olun.

UYGULAMA

- Uygulama yapilacak alanin tamamina bir 69 nolu Pajarito
disli mala yardimiyla duz bir kat uygulayin. Beklemeye gerek
yoktur. Anhidrit saplarin Gzerine astar uygulamaya gerek
yoktur.

- Ahsap zemin kaplamasini hemen gerekli konuma getirin

ve iyi bir yapisma saglamak icin tum yuzeyin Uzerine sertce
bastirin (ya da Uzerinden ruloyla gecin).

- Deformasyona ugramis ddoseme tahtalarinin Uzerine agirbik

konmali ve tamamen dizelene kadar o pozisyon korunmalidir.

- Takozlar kullanarak parke ile duvar arasina 8 mm’lik bir
bosluk birakin. Kurulumdan sonra takozlari hemen ¢ikarin.

Bostik Yapi Katalogu

TEKNIK VERILER

Renk Acik kahverengi

Bekleme Suresi Yok

+23°C "de yaklasik 50 dakika

Calisma Suresi

Trafige Acilma Suresi Min. 12 saat

Tam Kurlenme Min. 48 saat

Uygulama icin Ortam Sicakligi +10°C ile +30°C arasl

Uygulama Yuzey Sicakligi +10°C ile +30°C arasl

Kudrlenme Sonrasi Dayanim -40°C ile +120°C arasi

Min. 48 saat sonra zimparalama

Ahsap Parke Icin ve vernikleme

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

Bosluk boyutlari: zemin doseme yapilacak olan alanin
maksimum boyutunun %0.15'i.
- Kullandiktan sonra butun kaplarin agzini sikica kapatiniz.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLIK
Aletler ve dokuntuler, tercihen yapistirici halen islak iken,
Metil Etil Keton (MEK) veya aseton ile temizlenmelidir.

SARFIYAT

Kullanilacak tarakli mala dlcuslne, ylzeyin dizgunluglne ve
emiciligine bagli olarak yaklasik 0,70 - 1,00 kg / m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sarfiyat kontrolli numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
21kg'lik plastik kovada. (3 torba x7kg.)

DEPOLAMA

- Orijinal ambalajlar suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 3 kova istiflenmelidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +30°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda, orijinal ambalajinda
muhafaza edildigi taktirde depolama odmriu maksimum 18
aydir.
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SILENSTIK

SMP Esasli Akustik Parke Yapistiricisi

URUN TANIMI

SILENSTIK, her turlu parkenin ve ahsap turdnun (gurgen,
kayin, hus, bambu vb), serit ve mozaik parkelerin, hassas
doseme tahtalarinin, yogunlastirilmis ahsaplarin, emici ve
emici olmayan yuzeyler Uzerine yapistirilmasinda kullanilan,
darbe seslerine karsi 19dB lik akustik yalitim saglayan, tek
komponentli, kullanima hazir, genel kullanim amacli, SMP
esasli, ustin performansli parke yapistiricisidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Beton, kum / ¢cimento saplari, anhidrit saplarda,

- DUzgunlestirilmis alt zeminlerde,

- Zemine uygulanan kontrplaklar ve ahsap materyallerden
olusan alt zeminlerde.

OZELLIKLER

- Bekleme sliresine gerek yoktur.

- Suicermez, bu nedenle ahsapta sisme gibi hasar verici
etkilere neden olmaz.

- Solvent ve isosiyanat icermez.

- Cevre Dostudur. A+ = Cok DUsuk Emisyon Sinifindadir.
-Yerden isitma ve sogutma sistemleriicin uygundur.

- -40°Cile +120°C arasindaki sicakliklarda kalici olarak
elastiktir.

- Yuksek yapisma guculne sahiptir.

- Parke zemin Uzerindeki yapiskan kalintilari kolayca
cikarilabilir.

- Basin¢ ya da uzamadan sonra ilk elastikiyetini korur.

- Metal dosemeler lzerinde korozyona neden olmaz.

- FCBA'dan (Resmi Fransiz teknik Enstitlsu) yapilan akustik
testler sonug raporu 07/CTBA - IBC/PHY/149/1/D. Darbe
Akustik yalitimi delta Lw=19dB

- Termal Direnc¢ : 0,08 m2 °K/W

ACIKLAMALAR

- Parkeleri kuru yerde muhafaza ediniz.

- Bagilnem %65’in Uzerindeyse parke doseme uygulamasi
yapmayiniz.

- Yerden isitma sistemleri mevcut yonetmeliklere uygun
olmak zorundadir.

- Montajdan 48 saat once isitmayi kapatin. Zemini dosedikten
sonraen az 1hafta bekledikten sonraisitmayiacin ve yavas
yavas artirin.

- SMP esasliyapistirici cok yapiskandir, kullanmadan dnce
eldiven takmanizi dneririz.

- Uygun Ahsap Parke Olculeri:

- Masif Ahsap Parkeler : Enaz 90 mm. - en fazla 120 mm.
arasindaki genislikler ve tim kalinliklar icin.

- Islenmis /7 Cok Katmali Parkeler : 90 mm. ve Uzerindeki tim
genislikler ve tim kalinliklar icin.

UYGULAMA ONCESIi HAZIRLIK

- Uygulama yapilacak zemin saglam, dliz, purizsuz, kuru ve
oncekiyapistirici kalintilari, kalip yagi, toz, yag veya diger
kirlilige neden olan maddelerden arindirilmis olmalidir.

- Var olan zemin dosemelerinin Uzerine kaplama yaparken,
dosemelerin sikica sabitlenmis ve temiz oldugu kontrol
edilmelidir.

- Kir, cila, yag ve benzeri kirlenmeye neden olan maddeleri
temizlenmelidir.

- Daha detayli bir alt zemin hazirligi gerektiginde, uygun
Bostik astarlariile cok emici olan yuzeyler sarfiyati azaltmak
ve homojen dengeli bir emicilige sahip alt zemin elde etmek
icinastarlanmalidir.

- Uygulama yuzeyinde yeterli nemsizlik saglanmalidir, aksi
takdirde Eponal 336 Nem Bariyeriile astarlanmalidir.

- Yapistiriclyl uygulamadan odnce mutlaka astarlarin ve alt
tabakaniniyice kurudugundan emin olun.

UYGULAMA

- SILENSTIK ‘i, duvar cizgisi boyunca dokun.

- SILENSTIK Spatulasi yardimrile (20 - 30 derece egimle ) duz
bir hat seklinde ylzeye cekin.

- Yapistirici birakimi, plakalarin devam cizgilerine dik gelecek
sekilde yapilmalidir.

- Yapistiricinin devam uygulamasinda, dnceki uygulamanin
boncuklarinin surekliligi devam ettirilmelidir.

- Ahsap parkeleriyapistirin ve uygulama boyunca 40 dakika
baski uygulayin.

Bostik
SILENTST

TEKNIK VERILER

Renk Acik kahverengi

Bekleme Suresi Yok

Calisma Suresi +20°C "de yaklasik 40 dakika

Trafige Acilma Suresi Min. 24 saat

Tam Kurlenme Min. 48 saat

Uygulama icin Ortam Sicakligi +10°C ile +30°C arasl

Uygulama Yuzey Sicakligi +10°C ile +30°C arasl

Kudrlenme Sonrasi Dayanim -40°C ile +120°C arasi

Min.48-72 saat sonra

Ahsap Parke Icin zimparalama ve vernikleme

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

- Yaya trafigine 24 saat sonra acilabilir. Bundan &dnce odadan
¢lkmaya izin vermesiicin basing azaltici plakalar kullanilabilir.
- Kullandiktan sonra butun kaplarin agzini sikica kapatiniz.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLiK
Aletler ve dokuUntuler, tercihen yapistirici halen islak iken,
Metil Etil Keton (MEK) veya aseton ile temizlenmelidir.

SARFIYAT

SILENSTIK spatulasiile uygulanir. Yuzeyin duzgunligu ve
emiciligine bagliolarak 1,60 - 2,00 kg / m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama oncesinde
sarfiyat kontrolli numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
15 kg'lik plastik kovada. (3 torba x 5kg.)

DEPOLAMA

- Orijinal ambalajlar suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 3 kova istiflenmelidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +30°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda, orijinal ambalajinda
muhafaza edildigi taktirde depolama dmri maksimum

18 aydir.

AHSAP YAPISTIRICILARI

Bostik Yapi Katalogu 11
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JOINT PB

Armuz Dolgu

URUN TANIMI

JOINT PB, dekoratif derz dolgularricin uygun, siyah renkli,
SMP esasli sizdirmazlik malzemesidir. Ayni zamanda
siradan yapistirmaisleriicin de kullanilabilen bir yapistirma
malzemesidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Gemi glvertelerinde dekoratif derz dolgu olarak.

- Marangozlukislerinde.

- Ahsap ve metal kapi ve pencerelerde, tekneler, karavanlar ve
otomotivde.

- Ahsap, aluminyum, galvanize ve galvanizsiz celik bakir, boyali
metal, ciplak veya lake ahsap, cam, PVC, polyester yuzeylere
astar uygulamadan kullanilabilir.

OZELLIKLER

- Neme dayaniklidir. (6rn. Islak zeminler, mutfaklar, banyolar)
- Yeni teknoloji: su ve izosiyanaticermez, solventsiz ve de
kokusuzdur.

- DusUk sicakliklarda bile kolay tabancali uygulama imkani
sunar.

- Ilk yapistirmadan itibaren ylksek yapisma gucu ve bag
kuvvetine sahiptir.

- -40°C ile +120°C arasindaki sicakliklarda kalici olarak
elastiktir.

- Yuksek yapisma gucune sahiptir.

- Asinma ve darbelere dayaniklidir.

- Maksimum sicaklik direnci: +180°C’de 30 dakika.

- Boya ile uyumludur ve zimparalanabilir.

- Metal malzemeler lUzerinde korozyona neden olmaz.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Ahsap Kaplama Malzemesi dnceden kuru bir ortamda
stoklanmis olmalidir.

-Yerden isitma sistemleri mevcutise, 3 hafta boyunca
calisiyor olmalidir. Uygulamaya baslamadan en az 48 saat
once Isitma sistemini kapatin. Yapistirma ve derz dolgu
islemlerinden 1hafta sonra kademeli olarak acin.

- Derz dolgu Oncesiylzeyin durumu, sonraki derz kalitesini
belirler.

- Yagli kereste aseton ile dSnceden arindiritmali ve kurumaya
birakitmalidir.

- Calisilacak ortam tozdan arindirilmis olmatlidir.
Uygulama-Metod1:

- Uygulama yapilacak yivler boyunca maskeleme bandi
uygulayin.

- Vida disindeki plastik Ustu kesin, plastik basi vidalayin.

- Bosluga araliksiz sizdirmazlik maddesi uygulayin, tamamen
doldurun ve sizdirmazlik maddesini hacminin

%15-25'i kadar fazla uygulayin.

- 2-3 gun kurledikten sonra maskeleme bandini ¢cikarin ve
tasan fazlaliklari 6zel bir bicakla kesin.

Uygulama-Metod2:

- Uygulama yapilacak yivler boyunca maskeleme bandi
uygulayin.

- Vida disindeki plastik Ustl kesin, plastik basi vidalayin.

- Bosluga araliksiz sizdirmazlik maddesi uygulayin, tamamen
doldurun ve sizdirmazlik maddesini hacminin

%15-25'i kadar fazla uygulayin.

- Ardindan macunu bir macun bicagiile plruzsuz hale getirin
ve tamamen klrlenmesine izin verin.

- Bir zimpara ile fazlaliklari dlizgun bir sekilde ortadan kaldirin,
bakim yagi veya vernik uygulamadan énce mukemmel bir
sekilde zimparalayin.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLIK

Aletler ve dokUntuler, tercihen malzeme halen islak iken
asetonile temizlenmelidir.

Sertlesen mastik mekanik olarak temizlenebilir.

SARFIYAT

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama 6ncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
290 ml. kartus.
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TEKNIK VERILER
Renk

Siyah

Bekleme Suresi Yok

Calisma Suresi +20°C " de yaklasik 40 dakika

Kabuk Tutma Suresi +20°C "de yaklasik 10 dakika

Trafige Acilma Suresi Min. 3 gln

Kirlenme Hizi 3 mm. 24 saatte.

Tam Kurlenme 48 saat - 72 saat

Uygulama icin Ortam Sicakligi +12°C ile +30°C aras!

Uygulama Ylzey Sicakligi +12°C ile +30°C arasi

Kirlenme Sonrasi Dayanim -40°C ile +120°C arasi

Teknik bilgiler +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

DEPOLAMA

- Orijinal ambalajlar suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tlketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 5 koli istiflenmelidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +30°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda, orijinal ambalajinda
muhafaza edildigi taktirde depolama dmrud maksimum 12
aydir.



IPARFIX PU57

2 Komponentli Poliuretan Esasli Parke Yapistiricisi

URUN TANIMI

PARFIX PU57, tum parke tiplerini emici ve gecirimsiz ylzeylere
yapistirmakicin kullanilan, cift komponentli, uzun calisma
sureli politretan yapistiricidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Masif ahsap, tUm ahsap turleri(gurgen, kayin, hus agaci ve
bambu dahil), uzun parke / islenmis ahsabin tum kalinlik ve
uzunluklari, islenmemis veya fabrika tarafindan dnceden
islenmis ahsap doseme, mozaik parke - kenar doseme
tahtalari - damarli odun yapistirilmasinda,

- Betonarme doseme, tesviye saplari, dosemelik kontrplak
ve tahta paneller, metal zemin kaplamalar, seramik karolar,
anhidrit saplar Uzerinde.

OZELLIKLER

- Uzun calisma suresi: yaklasik 80 dakika

- Islak yapisma kolayligl, acik bekleme slresi gerektirmez.
- Elastiktir.

- Dayanikli ve uzun dmurluaddar.

- Yuksek yapisma mukavemetine sahiptir.

- Astar gerektirmez.

- Suicermez, bu nedenle ahsapta sisme gibi hasar verici
etkilere neden olmaz.

- Yerden isitma ve sogutma sistemleriicin uygundur.

ACIKLAMALAR

- Parkeleri kuru yerde muhafaza ediniz.

- Bagilnem %65’in Uzerindeyse parke doseme uygulamasi
yapmayiniz.

- Yerden isitma sistemleri mevcut yonetmeliklere uygun
olmak zorundadir.

- Montajdan 48 saat dnce isitmayi kapatin. Zemini dosedikten
sonra en az 1hafta bekledikten sonra isitmayi acin ve yavas
yavas artirin.

-Yagliagag turleri (6rnegin, tik) parke kurulumundan once
asetonile yagdan arindiritlmatlidir.

- DusuUk sicakliklarda yapiskan kalinlasir, yapisma reaksiyonu
yavaslar veya durabilir.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, ctruf, boya gibi benzeri yapismayi
engelleyici yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi
kalintilar ve atiklar uygulama yuzeyinden arindiritmalidir.

- Catlak, zayif ylzeyler gibi kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt yuzeyler veya yosun kalintilari ylzeyden
temizlenmelidir.

- Tamir gerektiren zeminler, yapistirici uygulanmadan en az

3 -4 gun once ozel kendinden yayilan zemin saplariile tesviye
edilmelidir. Tesviye sapinin tam kurudugunda emin olduktan
sonrayapistirma uygulamasina gecilmelidir.

- Siviemme Ozelligi ylUksek olan ylzeylerde astar kullanilmasi
tavsiye edilir.

- Uygulama yuzeyinde yeterli nemsizlik saglanmalidir, aksi
takdirde Eponal 336 Nem Bariyeriile astarlanmalidir.

- Yapistiriclyl uygulamadan once mutlaka astarlarin ve alt
tabakaniniyice kurudugundan emin olun.

UYGULAMA

- PARFIX PU57, ikibileseni homojen bir karisim elde edene
kadar dusuk devirli bir karistirici yardimiyla karistiritmatidir.
Karistirici hizi200-300 rpm’yi gecmemelidir.

- Hazirlanan karisim, uygun dis yapisina sahip tarak ile zemine
yayilmalidir.

- Yapistirilacak kaplama malzemesi, yapistirici surulmus
yuzeye dikkat ederek yapistiritmalidir.

- Acik sUre gerekmez, baslangictaki bag kuvveti kur esnasinda
daha da guclenir.

- Doseme kaplamalari Uzerine, yapiskan tamamen sertlesene
kadar rulolarla yuvarlanmali ve agirlik uygulamasi yapiltmatidir.
- Takozlar kullanarak parke ile duvar arasina 8 mm’lik bir
bosluk birakin. Kurulumdan sonra takozlari hemen ¢ikarin.
Bosluk boyutlari: zemin doseme yapilacak olan alanin
maksimum boyutunun %0.15'i.

- DUsuk sicakliklarda yapiskan kalinlasir, yapisma reaksiyonu
yavaslar veya durabilir.

- Kullandiktan sonra bitln kaplarin agzini sikica kapatiniz.

Bostik
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TEKNIK VERILER

Renk Sarl, acik kahverengi

Bekleme Suresi Yok

Calisma Suresi +20°C "de yaklasik 80 dakika

Trafige Acilma Suresi Min. 24 saat

Tam Kurlenme Min. 48 saat

Uygulama icin Ortam Sicakligi | +10°C ile +30°C arasi

Uygulama Yuzey Sicakligi +10°C ile +30°C arasl

Kudrlenme Sonrasi Dayanimi -25°C ile +80°C arasi

Min. 48 saat sonra zimparalama

Ahsap Parke Icin ve vernikleme

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM
Aletler ve dokUntuler, tercihen yapistirici halen islak iken,
Metil Etil Keton (MEK) veya aseton ile temizlenmelidir.

SARFIiYAT

Kullanilacak tarakli mala olcuslne, ylzeyin dizgunluglne ve
emiciligine bagli olarak yaklasik 0,80 - 1,40 kg / m?,

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama 6ncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
10 kg'lik plastik kovada.

DEPOLAMA

- Orijinal ambalajlar suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tUketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 3 kova istiflenmelidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +30°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda, orijinal ambalajinda
muhafaza edildigi taktirde depolama dmriu maksimum 18
aydir.

Bostik Yapi Katalogu
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Seramik Uzerine

Yuzer Sistem
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116 Bostik Yapi Katalogu

E CeraBest Fuga Serisi - Derz Dolgu
CeraBest Serisi - Seramik Yapistiricisi
E NivoTech Serisi - Kuru Sap

H B.A. Betonu



Dis Mekan
Parke / Ahsap
Uygulamasi

2%

<

=

O

@

e l_

JOINT PB Derz Dolgu Mastigi 5 su vautimi s
E HPA180 Pake Yapistiricisi H NivoTech Serisi -Kuru Sap §
o

B Roxol Flex Kendinden Yayilan Sap B.A. Betonu gﬂ
T

<

n NivoTech PoroPrim Astar

Bostik Yapi Katalogu 117







Dekorasyon

DUVAR KAGIDI YAPISTIRICILARI
Queyld Special Vinyl

Queyld Fliz

Quelyd Super Express

Quelyd Murale

Yuksek Performansli Duvar Kagidi Yapistiricisi 120
Dokumasiz Sirtli Duvar Kaplamasi Yapistiricisi 121
Cok Amacli Duvar Kagidi Yapistiricisi 122
Dispersiyon Duvar Kagidi Yapistiricisi 123



Z
o
>
99}
<
(0%
O
%
L
@)

Quelyd

Special Vinyl

YUksek Performansli Duvar Kagidi Yapistiricisi

URUN TANIMI
Ozellikle vinil ve tekstil duvar kaplamalariicin tavsiye edilen
ylUksek performansli nisasta bazli bir yapistiricidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Her cesit vinilduvar kaplamalari,

- Genisletilmis duvar kaplamalari,

- Yikanabilir duvar kaplamalari,

- Floke edilmis ya da kadife duvar kaplamalari.

OZELLIKLER

- Islak hacimlerde kullanima uygun (WC, banyo, mutfak vb),
-15 dakikada kabarti olusturmadan hazir olur.

- MUkemmel serit hizalama ve desen eslestirme icin Easy Slide
(Kolay Kaydirma) 6zelligi vardir.

-lz birakmadan kurur.

- Mikemmel nem dayanikliligina sahiptir: mutfak ve
banyodaki duvar kaplamalariicin uygundur.

- Kuf gelisimini engellemek icin mantar onleyici ve biyosit
katki maddeleriicerir.

- Hazir karisim bir haftadan fazla depolanabilir.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Duvarlar saglam, duz, puruzsuz, strekli kuru ve tozdan,
yagdan veya diger kirletici maddelerden arindirilmis ve
normal gozenek yapisina sahip olmatlidir.

- Boyali yuzeyler: Pul pul dokllen boyalari kaziyin ve ylzeyi

bir zimparaile duzlestirin. Yuzeye bosluk kazandirmak
acisindan cilali yGzeyler kadar parlak ve yari parlak boyalar da
zimparalanmalidir. Zimpara tozunu temizleyin. lyice durulayin.
- Eskiduvar kagitlari ve duvar kaplamalari: Eski duvar
kagitlarini veya renkli badanayi Duvar Kagidi Sokucu kullanarak
cikarin. Ylzeyiiyice temizlemek icin bol suyla durulayin. Daha
iyi bir temizlik icin duvarlari camasir suyu ve su ¢ozeltisiyle
temizleyin. Cok gdzenekli yluzeyler, seyreltilmis duvar kagidi
macunu ile astarlanmatidir.

Yapistiricinin hazirlanmasi:

- Duvar kagidinin turtne bagli olarak kovaya gereken miktarda
temiz suyu koyun.

- Suyu bir cubuk yardimiyla hizli bir sekilde karistirin. Bir
paketinicindekileri suya dokun, yaklasik 30 saniye kadar hizlica
karistirin. 15 dakika bekletin ve tekrar iyice karistirin. Yapistirici
hazirdir.

Duvar kagidinin yapistirilmasi:

- Duvarin yuksekligini dikkatlice 6lcin ve son kesim pay!

icin yukaridan ve asagidan 5’er cm pay birakin. Merkezden
baslayarak uclara dogru yapistiriclyi duvar kdgidinin arka
tarafina duzenli hareketlerle bol miktarda uygulayin.
Kenarlara bolca uygulayin. Yapiskanli kisim yapiskanli kisma
gelecek sekilde seridi katlayin, 6zetle her iki ucu ortaya
getirin. Kenarlarin, yapiskanin erkenden kurumasini dnleyecek
sekilde muhafaza edildiginden emin olun.

- Kivrilan duvar kaplamalarini dluzlestirmek icin yukari dogru
kaldirin.

- Duvar kagidinin kalinligina ve Ureticinin talimatlarina bagli
olarak 5ila 10 dakikalik bir bekleme sUresi taniyin. Asma islemi
boyunca her zaman ayni sureyi verin.

Duvar kagidinin asilmasi:

- Ilk seridin duzgun bir sekilde asildigindan emin olmakiicin
bir cekulipi kullanin. Birinci seridi asin. Dis kenar baslangic
cizgisiyle ayni hizada olana kadar kagidi nazikce kaydirin.
Sonraki seritlerin kenarlarini da uc uca gelecek sekilde ya da
Ureticinin talimatlarina gore ve 6nceden tanimlanan sekilde
asin.

- Bir duvar kagidi fircasi kullanarak, kagidi yukaridan asagiya
dogru ve merkezden kenarlara dogru hava kabarciklarinin
disari cikmasinaizin vererek dikkatlice bastirin ve puruzlu
macun kalintilari varsa onlari da yayarak giderin.

- Birlesim yerlerini Ureticinin talimatlarina gore duzlestirin.
Tavana ve supurgeliklere yakin yerlerdeki fazlaliklar genis bir
bicakla hizalanip bir keski ile kesilmelidir.

- Kazara sicrayan kisimlari temiz nemli bir singerle hemen
temizleyin.

Eip{'ff'ﬂ- ’.'

VINY

TEKNIiK VERILER

Renk Saydam

ince topaklar iceren modifiyeli

Tipi nisasta bazli yapistirici

Hazirlama suresi Yaklasik 15 dak.

Cok iyi (kUfe ve mantar

Mikroorganizmalara dayanim Slusumuna dayanikli formiil)

Tam kurlenme 24- 48 saat arasi

Verim (ambalaj basina) 5-6rulo

Calisma sicakligi +10°C ile +25°C arasil.

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

Duvar kagidi Soguk sulu . Sarfiyat
tipi karisim (Lt) Rulo adedi (m?)
Astar 5,0 45 -55
Hafif tur duvar
kaplamas! 4,0 -4,5 5 25-30

UYGULAMA SONRASI TEMIZLiK
Kullanilan aletler ilik suyla temizlenebilir.

SARFIYAT
5-6ruloicin1paket.

AMBALAJ
300 gr'lik paketlerde.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmatidir.

- Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tuketilmelidir.

- Yukarida belirtilen muhafaza kosullarina uyulmasi halinde
depolama dmru maksimum 12 aydir.

Bostik Yapi Katalogu




Quelyd

Fliz

Dokumasiz Sirtli Duvar Kaplamasi Yapistiricisi

URUN TANIMI
Yuksek performansli, 6zellikle arka tarafi dokusuz olan duvar
kagidi ve kaplamalariicin yapistiricidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Arka tarafi dokusuz olan duvar kaplamalari,

- Arka tarafi dokusuz viniller,

- Arka tarafi dokusuz olan boyanabilir duvar kaplamalari.

OZELLIKLER

- Firca veyarulo yardimiile direkt duvara kolayca uygulanir.
- Hizliasma ve yapistirma imkani saglar.

- Bekleme slresi gerektirmez.

- Duvarda kalinti birakmadan duvar kagidinin sokilmesine
olanak saglar.

- Mutfak ve banyo gibiislak yuzeylerde kullanilmasi idealdir.
- KUf olusumunu engellemek i¢cin mantar onleyici ve biyosit
katki maddeleriicerir.

- Hazir karisim bir haftadan fazla depolanabilir.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Hazirlik yapi standartlarina uygun olarak dizenlenmelidir.
Duvarlar saglam, dliz, puruzsuz, surekli kuru ve tozdan,
yagdan veya diger kirletici maddelerden arindirilmis ve
normal gbzenek yapisina sahip olmalidir.

- Boyali yuzeyler: Dokulen boyalari kazinmalidir ve yuzey

bir zimparaile dizlestirilmelidir. YUzeydeki tutunmayi ve
yapismayi artirmak icin cilali yuzeyler, parlak ve yari parlak
boyalar da zimparalanmalidir. Sonrasinda zimpara tozu
temizlenmelidir.

- Eski duvar kagitlari ve duvar kaplamalari: Eski duvar kagitlari
ve eskimis boya duvar kagidi sokucl kullanarak temizlenmeli
ve sokUlmelidir. Ylzeyiiyice temizlemekicin bol suyla
durulayin. Cok gozenekli yuzeyler, seyreltilmis duvar kagidi
yapistiricisiile astarlanmalidir. Vinil duvar kaplamalari yeni ya
da eskiylzeylere uygulandiginda, duvarlariyice yikanmalidir,
sonrasinda su ¢ozeltisiyle temizlenmesi dnerilir.

Yapistiricinin hazirlanmasi:

- Kovaya gereken miktarda temiz suyu konulmatidir.

- Su bir cubuk yardimiyla hizli bir sekilde karistiritmalidir. Bir
paketicerigi temiz suya dokulmelidir, yaklasik 30 saniye kadar
hizlica karistiritmatidir.

- 10 dakika bekledikten sonra ve tekrariyice karistirilarak,
yapistirici hazirlanmalidir.

Duvar kagidinin yapistirilmasi:

- Orta sertlikteki rulo ya da bir firca ile serit genisliginden
daha buyUk bir alana yapistirici bol ve duzgunce
uygulanmalidir

- Yapistirilacak tim alana esit oranda yapistiricinin
uygulandigindan emin olunmalidir.

- Firca kullanarak stipurgelikler etrafina da yapistirici
uygulanmalidir.

Duvar kagidinin asilmasi:

- Ilk seridin duzgun bir sekilde asildigindan emin olmak icin bir
cekdlipi kullanitmalidir.

- Birinci serit asildiktan sonra, dis kenar baslangic

cizgisiyle ayni hizada olana kadar duvar kaplamasi yavasca
kaydiritmalidir.

- Sonraki seridi ucu ucuna veya uUst Uste getirerek, onceden
belirlenen siraya gére uygulanmalidir.

- Bir duvar kagidi fircasi ya da plastik mala kullanarak, kagidi
yukaridan asagilya dogru ve merkezden kenarlara dogru

hava kabarciklarinin disari cikmasinaizin vererek dikkatlice
bastirilmali ve purizlu yapistirici kalintilari varsa onlar da
yayarak giderilmelidir.

- Birlesim yerleri talimatlara gore duzlestirilmelidir.

- Tavan ve supurgeliklere yakin yerlerdeki fazlaliklar bir keski
ile kesilmelidir.

- Bicagin ucuile yenisicramis fazla miktardaki yapistiriciyi
cikarilmali ve temiz nemli bir singerle hemen temizlenmelidir
- Duvar kaplamalarini boyamadan dnce en az 24 saat
beklenmelidir.
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TEKNIiK VERILER

Renk Sefaf
Tipi Modifiyeli nisasta bazli yapistirici
Hazirlama suresi (dak.) ~10

Cok iyi (kUfe ve mantar

Mikroorganizmalara dayanim Slusumuna dayanikli formdil)

Tam kurlenme (saat) 24 ~ 48

Calisma sicakligl +10°C ile +25°C arasi

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

Duvar kagidi Suile . 2
tipi karisim (lLt) Sarfiyat (m’)
Arka tarafi dokusuz olan duvar 5 35
kaplamalari
Arka tarafi dokusuz olan 45 30
boyanabilir duvar kaplamalari !

Notlar:

- Asma talimatlarini dikkatlice okuyun ve Ureticinin
tavsiyelerini aynen uygulayin.

- Duvar kaplamalarina dis kdselerden asmaya baslamayin.
- Macun aletiile kullanilmaya uygun degildir.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLiK
Kullanilan aletler ilik suyla temizlenebilir

VERIM
1 paket =300 grile yaklasik 35 m?.

AMBALAJ
300 gr'lik paketlerde.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmatidir.

- Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tuketilmelidir.

- Kullanima hazir yapistirici kapali kutuda ve donma riski
olamayan ortamda bir haftadan fazla saklanabilir.

- Yukarida belirtilen muhafaza kosullarina uyulmasi halinde
depolama dmriu maksimum 12 aydir.
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Quelyd

Super Express

Cok Amacli Duvar Kagidi Yapistiricisi

URUN TANIMI
TUm duvar kagidi tipleriicin nisasta bazli bir yapistiricidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Kalin, hafif ve agir standart duvar kagitlari,

- Yikanabilir duvar kagitlarri,

- Simplex ya da Duplex kabartmali duvar kagitlari,
- Boyanabilir duvar kagitlari veya talas,

- Hafif vinil duvar kaplamalari.

OZELLIKLER

- Cevre dostu: cocuk odalariicin guvenle kullanilabilir.

- 2 dakikada kabarti olusturmadan hazir olur.

-Yuksek verimlidir.

- MUkemmel serit hizalama ve desen eslestirme icin Easy Slide
(Kolay Kaydirma) 6zelligi vardir.

-lz birakmadan kurur.

- KUf gelisimini engellemekicin mantar dnleyici ve biyosit
katki maddeleriicerir.

- Hazir karisim bir haftadan fazla depolanabilir.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Duvarlar saglam, duz, purtzsuz, strekli kuru ve tozdan,
yagdan veya diger kirletici maddelerden arindirilmis ve
normal gbzenek yapisina sahip olmalidir.

- Boyaliyuzeyler: Pul pul dokllen boyalari kaziyin ve ylzeyi

bir zimparaile dizlestirin. Yuzeye bosluk kazandirmak
acisindan cilali ylGzeyler kadar parlak ve yari parlak boyalar da
zimparalanmalidir. Zimpara tozunu temizleyin. lyice durulayin.
- Eskiduvar kagitlari ve duvar kaplamalari: Eski duvar
kagitlarini veya renkli badanayi Duvar Kagidi Sokucu kullanarak
cikarin. Ylzeyiiyice temizlemekicin bol suyla durulayin. Daha
iyi bir temizlik icin duvarlari camasir suyu ve su ¢ozeltisiyle
temizleyin. Cok gdzenekli yluzeyler, seyreltilmis duvar kagidi
macunu ile astarlanmatidir.

Yapistiricinin hazirlanmasi:

- Duvar kagidinin turtne bagli olarak kovaya gereken miktarda
temiz suyu koyun.

- Suyu bir cubuk yardimiyla hizli bir sekilde karistirin. Bir
paketinicindekileri suya dokun, yaklasik 30 saniye kadar hizlica
karistirin. 2 dakika bekletin ve tekrar iyice karistirin. Yapistirici
hazirdir.

Duvar kagidinin yapistirilmasi:

- Duvarin yuksekligini dikkatlice dlcun ve son kesim pay|

icin yukaridan ve asagidan 5’er cm pay birakin. Merkezden
baslayarak uclara dogru yapistiriclyli duvar kadgidinin arka
tarafina dlzenli hareketlerle bol miktarda uygulayin.
Kenarlara bolca uygulayin. Yapiskanli kisim yapiskanli kisma
gelecek sekilde seridi katlayin, 6zetle her iki ucu ortaya
getirin. Kenarlarin, yapiskanin erkenden kurumasini onleyecek
sekilde muhafaza edildiginden emin olun.

- Kivrilan duvar kaplamalarini duzlestirmek icin yukari dogru
kaldirin.

- Duvar kagidinin kalinligina ve Ureticinin talimatlarina bagli
olarak 5ila 10 dakikalik bir bekleme slresi taniyin. Asma islemi
boyunca her zaman ayni sureyi verin.

Duvar kagidinin asilmasi:

- Ilk seridin duzgun bir sekilde asildigindan emin olmak icin
bir cekulipi kullanin. Birinci seridi asin. Dis kenar baslangic
cizgisiyle ayni hizada olana kadar kagidi nazikce kaydirin.
Sonraki seritlerin kenarlarini da uc uca gelecek sekilde ya da
Ureticinin talimatlarina gore ve dnceden tanimlanan sekilde
asin.

- Bir duvar kagidi fircasi kullanarak, kadgidi yukaridan asagiya
dogru ve merkezden kenarlara dogru hava kabarciklarinin
disari cikmasinaizin vererek dikkatlice bastirin ve puruzlu
macun kalintilari varsa onlari da yayarak giderin.

- Birlesim yerlerini Ureticinin talimatlarina gore duzlestirin.
Tavana ve supurgeliklere yakin yerlerdeki fazlaliklar genis bir
bicakla hizalanip bir keski ile kesilmelidir.

- Kazara sicrayan kisimlari temiz nemli bir singerle hemen
temizleyin.
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TEKNIiK VERILER

Renk Saydam

ince topaklar iceren modifiyeli
nisasta bazli yapistirici

2 dak.

Tipi

Hazirlama suresi

Cok iyi (kUfe ve mantar

Mikroorganizmalara dayanim Slusumuna dayanikli formiil)

Tam kurlenme 24- 48 saat arasi

Verim (ambalaj basina) 6 -9rulo

Calisma sicakligi +10°C ile +25°C arasil.

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

Duvar kagidi Soguk sulu Rulo Sarfiyat
tipi karisim (lt) | adedi (m?)

Astar 11,0 70 -90
Hafif tip 8,0 8-9 40 - 45
Normal agirlikta ve agir
duvar kagitlari, yikanabilir
olanlar, Simplex ya da Duplex _ B
kabartmali duvar kagitlari, 7.0 7-8 35-40
boyanabilir duvar kagitlari
veya talas

UYGULAMA SONRASI TEMIZLIiK
Kullanilan aletler ilik suyla temizlenebilir

SARFIYAT
6 -9ruloicin1paket.

AMBALAJ
250 gr'lik paketlerde.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmatidir.

- Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tuketilmelidir.

- Yukarida belirtilen muhafaza kosullarina uyulmasi halinde
depolama dmru maksimum 12 aydir.




Quelyd

Murale

Dispersiyon Duvar Kagidi Yapistiricisi

URUN TANIMI
Kullanima hazir, dispersiyon tipte, duvar kaplamalariicin genel
amacli bir yapistiricidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Ag dokulu duvar kaplamalarinin yapistirilmasinda,

- Arka tarafi k&dgit olan duvar kaplamalarinin yapistirilmasinda,
- Arka tarafi kumas kapli duvar kaplamalarinin
yapistirilmasinda,

- Boyanabilir duvar kagitlarinin yapistirilmasinda,

- Sunideriya da kadife, duvar kaplamalarinin
yapistirilmasinda,

- PVC duvar kaplamalarinda,

- Arka tarafi dokulu kagit ya da mineral olan PVC duvar
kaplamalarinda,

- Ince genisleyebillen polistiren rulolar (2 - 5 mm kalinliginda)

ONEMLI: Bazi duvar kaplamalarinin arka tarafi asilmadan
once dikkatlice nemlendirilmelidir. Gerekliislatma zamani
gozlemlenmelidir. Uretici Onerileri takip edilmelidir.

OZELLIKLER

- Kullanima hazirdir.

- Ilk yapismasi hizlidir.

- Boya rulosu yardimiile etrafa sicratmadan kolay ve hizlica
uygulanir.

- Kusursuz desen ayariicin kolay kaydirma ve serit ayarlama
imkani saglar.

- Duvar kaplama yerine cabuk yapistirilir.

- KUf olusumunu engellemek icin mantar onleyici katki
maddeleriicerir.

- Cevre dostu bir malzemedir.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Al¢i bazliyuzeylerde, al¢i duvar panolarinda, boyali
duvarlarda, sunta ve ahsap ylzeylerde kullanilir. Hazirlik
yapl standartlarina uygun olarak duzenlenmelidir. Duvarlar
saglam, duz, puruzsuz, strekli kuru ve tozdan, yagdan veya
diger kirletici maddelerden arindirilmis ve normal gozenek
yapisina sahip olmalidir. Al¢i bazli yuzeylerde nem orani % 5
ten az, ahsap ve tlrevleriicinise % 10 ~ 14 arasi olmaulidir.

- Emici Ylzeyler: Tum catlaklar ve delikler doldurulmalidir.
Dokulen ylzeyler uygun bir astar ile astarlanmalidir. Alcl
duvar panolarinda, sunta ve kontrplaklarda kesinlikle astar
kullanitmalidir.

- Boyali yUzeyler: Dokulen boyalari kazinmalidir ve ylzey
bir zimparaile dizlestirilmelidir. Yuzeydeki tutunmayi

ve yapismayl artirmak icin cilali ylzeyler, parlak ve yari
parlak boyalar da zimparalanmalidir. Sonrasinda zimpara
tozu temizlenmelidir. Duvar kaplama montajindan dnce

bir kat astar uygulanmalidir. Kurumasiicin en az 24 saat
beklenmelidir.

- Eski duvar kagitlari ve duvar kaplamalari: Eski duvar kagitlari
ve eskimis boya duvar kagidi soklcu kullanarak temizlenmeli
ve sokUlmelidir. YUzeyi iyice temizlemekicin bol suyla
durulayin.

Duvara macun uygulanmasi:

- Uygulamadan dnce ambalajiyice karistiritmatidir.

- Yapistirici kullanima hazirdir, seyreltilmemelidir.

- Urln orta sertliktekiruloile, serit genisliginden daha buyuk
bir alana duzgunce uygulanmalidir

Duvar kaplamasinin asilmasi:

- Ilk seridin duzgun bir sekilde asildigindan emin olmak icin bir
cekdlipikullanitmalidir.

- Birinci serit asildiktan sonra, dis kenar baslangic

cizgisiyle ayni hizada olana kadar duvar kaplamasi yavasca
kaydiritlmalidir.

- Sonraki seridi ucu ucuna veya ust Uste getirerek, dnceden
belirlenen siraya gore uygulanmalidir.

- Bir duvar kagidi fircasi ya da plastik mala kullanarak, kagidi
yukaridan asagiya dogru ve merkezden kenarlara dogru
hava kabarciklarinin disari cikmasina izin vererek dikkatlice
bastirilmali ve purlzlu yapistirici kalintilari varsa onlar da
yayarak giderilmelidir.

- Birlesim yerleri talimatlara gore dlzlestirilmelidir.

TEKNIiK VERILER

Renk Beyaz
Tipi Su bazli vinil polimerleri
OzgulAgirlik (kg / Lt) Yaklasik 1,0

pH Degeri Yaklasik 7,5 - 8,5
Bekleme Zamani (dak.) ~5

Calisma Zamani (dak.) 20~ 30

Tam Kurlenme (saat) 24 ~ 48

Calisma sicakligl +10°C ile +25°C arasil.

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

- Tavan ve sUpurgeliklere yakin yerlerdeki fazlaliklar bir keski
ile kesilmelidir.

- Bicagin ucuile yeni sicramis fazla miktardaki yapistiriciyi
cikarilmali ve temiz nemli bir singerle hemen temizlenmelidir

Notlar:

- Asma talimatlarini dikkatlice okuyun ve Ureticinin
tavsiyeleriniaynen uygulayin.

- Duvar kaplamalarina dis kdselerden asmaya baslamayin.
- Macun aletiile kullanilmaya uygun degildir.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLIiK
Kullanilan aletler, eller ve dokUntuler soguk su ile kolayca
temizlenebilir.

SARFIYAT
Yaklasik 150 - 250 g/ m*.

AMBALAJ
5 kg plastik kovalarda.

DEPOLAMA

- Acilmamis kovalar +10°C ile +25°C arasindaki sicaklikta
korunmatidir.

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

- Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tuketilmelidir.

- Kullanima hazir yapistirici kapali kutuda ve donma riski
olamayan ortamda bir haftadan fazla saklanabilir.

- Yukarida belirtilen muhafaza kosullarina uyulmasi halinde
depolama dmru maksimum 18 aydir.

Bostik Yapi Katalogu 123

DEKORASYON







Teknik Har¢
ve Kimyasallar

TAMIR HARGLARI
SRM - H

SRM-T

SRM Fine

AntiCor

GroPox

FloPox

GROUTLAR

Grout S

Grout XL

Grout F

Grout T

GroPox SL
BETONLAR
Concrete CMP
Concrete SPR
Concrete PCK o .
ZEMIN SERTLESTIRICILERI
SHQ

SH QC

SHC

WBC

ORGU HARCLARI
Meister SDH
Meister GYH
SIVALAR

Meister SH
Meister CMS Dis
Meister CMS I¢
Meister IS

Satin

ASTARLAR
ContactPrimer
MultiPrim
KATKILAR

Latex

AntiFreeze L
TAMAMLAYICI URUNLER
Fiber MO6

QS 2

QS 3

Yapisal Tamir Harci

Yapisal Tamir Harci

YUlzey Duzeltme ve Tamir Harci

Beton Tamir Harci

Elyafli Kalin Tamir Harcli

Kalin Tamir Harci

Ince Tamir Harci

Antikorozif Harg¢

Epoksi Ankraj Harci ve Yapistirici

Akiskan Nitelikte Cok Amacli Epoksi Yapistirici

Grout Harcli

Grout Harcli

Hizli Prizlenen Grout Harci
Tiksotropik Grout Harci

Akiskan Nitelikte 3K Epoksi Grout

Kendinden Yerlesen Beton
PUsklrtme Beton
Kuru Beton

Zemin Sertlestirici - Kuvars Agregali

Zemin Sertlestirici - Kuvars ve Korund Agregali
Zemin Sertlestirici - Korund Agregali

Akrilik Beton Kuru

Siva ve Duvar Orme Harci
Gazbeton Yapistirma Harci

Serpme Harcli

Cimento Esasli Makine Sivasi
Cimento Esasli Makine Sivasi
Ince Siva

Saten Siva

Brit Beton Astari
Universal Astar

Baglayici Katki
Donmayi Engelleyici Katki

Polipropilen Fiber
Kuvars Kumu
Kuvars Kumu
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URUNLER SRM - H SRM-T SRM - Fine
TANIM Yapisal Tamir Harci Yapisal Tamir Harci Ylzey Duzeltme ve Tamir Harcli
- ic ve dis mekéanlarda, - ic ve dis mekéanlarda, - ic ve dis cephelerde,
- Yatayda, - DUseyde, - Duvar ve tavanlarda,
- Betonarme yapi elemanlarinin - Betonarme yapi elemanlarinin - BrUt beton yuzeylerde,
onariminda, onariminda, -YuUzey bozuklugu olan
- Betonlarin sulfat ve klor - Betonlarin sulfat ve klor elemanlarin yuzey tesviyesinde.
etkilerine karsi korunmasinda, etkilerine karsi korunmasinda,
- Deniz yapilarinin onarim ve - Deniz yapilarinin onarim ve
= bakiminda bakiminda
KULLANILDIGI ! !
YERLER - Yeraltinda kalan sanat - Yeraltinda kalan sanat
yapilarinin tamir ve yapilarinin tamir ve
korunmasinda. korunmasinda,
- Beton elemanlarinin yluzey
bozukluklularinin tamiri ve ylzey
tesviyesinde,
- Tie-rod delikleri ve karot
bosluklarinin doldurulmasinda
kullanilir.
- Beton ve donatiya ¢cok guclu - Beton ve donatiya cok guclu - Suya, dona ve neme karsi
yaplisir. yaplsir. dayaniklidir.
- YUksek basin¢c dayanimina - Yuksek basin¢ dayanimina - Plastik kivamdadir.
sahiptir. sahiptir. - Uygulamasi kolaydir.
- Donma - ¢cdzunme ddngusune | - Donma - ¢cdzUunme ddongusune | - Brut betonlarda dlizgun ve
dayaniklidir. dayaniklidir. yuksek mukavemetli ylzey bitisi
- Klor ve sulfat ataklarina - Klor ve sulfat ataklarina saglar.
dayanikldir. dayaniklidir. - Seramik kaplama oncesiylzey
. ' - Suya, surekli islakliga, dona - Suya, surekli 1slakliga, dona hazirtigricin kullanilir.
OZELLIKLER ve agir hava sartlarina karsi ve agir hava sartlarina karsi -Ylzeylere yapisma mukavemeti
dayanikudir. dayaniklidir. yuksektir.
- Rotre yapmaz. - Rotre yapmaz. - Hidrolik baglayicilik 6zelligine
-Yanmaz. -Yanmaz. sahip.
- Bayindirlik Poz no: 04.613/3-c - Bayindirlik Poz no: 04.613/3-c -Yanmaz.
- Bayindirlik Poz no: 04.613/8-b
RENK Gri Gri Beyaz
i
CALISMA . ) ~ )
AE' SURES 30 dakika 30 dakika 30 dakika
<
Z | 1am
X | KURUMA ~ 24 saat ~ 24 saat ~ 24 saat
& | SURESI
SU KARISIM
ORANI 3,5-4,01t 3,5-4,01lt 6,5-751t
SARFIYAT 2,0kg/m? 2,0kg/ m? 1,0-12kg/m?
AMBALAJ 25 Kg'lik Kraft Torba 25 Kg'lik Kraft Torba 25 Kg'lik Kraft Torba
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410 HP

410 Flex

410

205

Beton Tamir Harcli

Elyafli Kalin Tamir Harci

Kalin Tamir Harci

ince Tamir Harci

- I¢c ve dis cephelerde,

- Duvar ve tavanlarda,

- Brut beton yuzeylerde.

- Kenar ve kdse
tamiratlarinda,

- Seramik ve fayans kaplama
oncesi, bozuk yuzeylerin
tamiratlarinda.

- I¢ ve dis cephelerde,

- Duvar ve tavanlarda,

- Nemli ve islak hacimlerde,
- Brut beton yuzeylerde.

- I¢c ve dis cephelerde,

- Duvar ve tavanlarda,

- Nemli ve islak hacimlerde,
- Brut beton yuzeylerde.

- ic ve dis cephelerde,
- Duvar ve tavanlarda,
- Brut beton yuzeylerde.

- Suya, dona, streklineme

ve agir hava sartlarina karsi
dayanikldir.

- Polimer katkilidir.

-YUzeye cok kuvvetli yapisir.
- Yuksek mukavemetlidir.

- Ylzeylerdeki bosluk ve
catlaklari doldurmak ve tamir
etmek icin kullanilir.

- ince kat halinde uygulanarak
yUzeyleri dlzgun ve puruzsuz
hale getirir.

- Suya, dona ve neme karsi
dayaniklidir.

- Plastik kivamdadir.

- Uygulamasi kolaydir.
-YUzeylere yapisma
mukavemeti yuksektir.

- Cimento esaslidir su buhari
gecirgenligi mukemmel olup
ic ortamdaki nem oranini
dlzenli tutar.

- Hidrolik baglayicilik
ozelligine sahiptir.

- Suya, donave neme karsi
dayaniklidir.

- Plastik kivamdadir.

- Uygulamasi kolaydir.
-Ylzeylere yapisma
mukavemeti yUksektir.

- Cimento esaslidir su buhari
gecirgenligi mukemmel olup
ic ortamdaki nem oranini
dlzenli tutar.

- Hidrolik baglayicilik
Ozelligine sahiptir.

- Suya, donave neme karsi
dayaniklidir.

- Plastik kivamdadir.

- Uygulamasi kolaydir.
-Ylzeylere yapisma
mukavemeti yUksektir.

- Cimento esaslidir su buhari
gecirgenligi mukemmel
olup, ic ortamdaki nem
oranini dizenli tutar.

- Hidrolik baglayicilik
ozelligine sahip.

- Zeminde tesviye ve dolgu -Yanmaz. - Tiksotropik ozellik gosterir. | - Yanmaz.
yapma ve kot farklarini giderir. - Bayindirlik Poz no: -Yanmaz. - Bayindirlik Poz no:
- Uzun émurladur. Kolay 04.613/3-b - Bayindirlik Poz no: 04.613/3-a
uygulanir. Hidrolik baglayicilik 04.613/3-b
ozelligine sahiptir. Yanmaz.
- Bayindirlik Poz no: 04.613/3-b
Gri Gri Gri Gri
~ 30 dakika ~ 30 dakika ~ 30 dakika ~ 25 dakika
~ 24 saat ~ 24 saat ~ 24 saat ~ 24 saat
5-61lt 4,5-551t 45-55I1t 8,5-9,51t

1,2-15kg/m?

1,3-15kg/m?

1,3-15kg/m?

8,5-9,5kg/ m?

25 Kg'lik Kraft Torba

25 Kg'lik Kraft Torba

25 Kg'lik Kraft Torba

25 Kg'lik Kraft Torba
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SRM -H

Yapisal Tamir Harcli

URUN TANIMI

TS EN 1504-3/04.2008’e gore R4 sinifina uygun, guclu
yapisma ozelligi olan, ilk ve son basin¢c dayanimlari yuksek,
akiskan, elle uygulanan, rotre yapmayan, granulometrik kum,
cimento ve yuksek nitelikli kimyasal katki maddeleriile takviye
edilmis, mineral esasli, fiber takviyeli, cimento esasli yatay
uygulamalaricin yapisal tamir harcidir.

KULLANILDIGI YERLER

- I¢ ve dis mekanlarda,

- Yatayda,

- Betonarme yapi elemanlarinin onariminda,

- Betonlarin stlfat ve klor etkilerine karsi korunmasinda,

- Deniz yapilarinin onarim ve bakiminda,

- Yeraltinda kalan sanat yapilarinin tamir ve korunmasinda,
- Beton elemanlarinin ylzey bozukluklularinin tamiri ve ylzey
tesviyesinde,

- BrUt betonlarda gecirimsiz ve saglam bir tabaka elde
edilmesinde,

- Prefabrik beton yapi elemanlarinin montajinda,

- Hafif ve orta agirlikta trafik ylku olan, 6zel kaplamalar
gelecek dosemelerde ve ylzey tamiratinda kullanilir.

OZELLIKLER

- Beton ve donatiya cok guclu yapisir.

- YUksek basin¢g dayanimina sahiptir.

- Donma - ¢ozunme dongulsune dayaniklidir.

- Klor ve sulfat ataklarina dayaniklidir.

- Suya, surekliislakliga, dona ve agir hava sartlarina karsi
dayaniklidir.

- Rotre yapmaz.

-Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.613/3-c

UYGULAMA ONCESI HAZIRLIK

- Uygulama yapilacak yuzey puruzll, kirden ve aderansi
dusUrucu maddelerden arindirilmis, catlaksiz, yuk
tasiyabilecek glicte saglam ve stabil olmalidir.

- Gerekli gorulen hallerde, uygulama yuzeyi kumlama, basincli
su veya basincli hava pusklrtme yontemiile temizlenmelidir.
Yuzeyde su akintisi varsa drene edilmeli veya uygun bir tikacla
ile kapatilmalidir. Kirilarak olusturulan ylzeyin kenarlari dik
kesilmeli, donatilardaki pas temizlenmeli, gerekiyorsa yeni
donati eklenmelidir.

- Tamir yapmadan once yluzey yeteri kadar islatilmali, ancak
ylzeyde su birikimi olusumu engellenmelidir.

UYGULAMA

- Temiz bir karistirma kabiicine, yukaridaki teknik veri
tablosunda belirtilmis olan su miktarinin 2/3'4 oraninda
normal hava sicakligindaki su bosaltilir. Daha sonra, su dolu
kapicine kuru har¢ dokulerek, uygun karistirma makinasi
veya aletiile durmaksizin karistirilir. Topaksiz ve homojen bir
karisim elde edilinceye kadar karistirmaya devam edilir.

- Arzu edilen kivama ulasabilmek icin hazirlanan harca, teknik
veritablosunda belirtilen en yuksek su miktariasilmamak
kaydiile su eklenebilir.

- Yaklasik 2 dk. olgunlasma suresi beklendikten sonra harc¢
tekrar hafifce karistirilir. Uygulamaya hazir hale gelen ve
ylUksek dlizeyde akiciolan harc en gec 30 dkicerisinde
uygulanmalidir.

- Harcicinde hava boslugu olusumunu engellemek icin veya
kalipsiz calisma yapilacaksa, uygulamaya tek bir kenardan veya
koseden baslanmali ve iceride kalan havanin disari cikmasina
izin verilmelidir. Gerekli gorulen hallerde, dokulen harg bir
alet yardimiile karistirilarak yoklanmali ve hava bosluklari
giderilmelidir.

- Harc yuzeye, kalinligi tek katta 10 mm ile 40 mm olacak
sekilde malaile uygulanir.

- Kalibinicindeki tim bosluklarin dolmasini saglamak icin, ucu
cengelli hale getirilmis celik bir tel kullanarak yerlestirme
yapilmali, vibrator kullanilmamadlidir.

- Kaliplar 18 — 24 saatten dnce alinmamalidir.

- Atmosfere acik genis ylzeyler, sicak, kuru veya ruzgarli
ortamlar 24 - 48 saat sUreyle islak cuval, su ya da ozel kur
maddeleriile hizli buharlasmaya karsi korunmalidir.

- pH dederi 5,5'ten dusuk olan sivilarla temas halinde
kullanitmamalidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

Acikta olan yeni uygulama yapilmis yerler, en az 48 saat
boyunca suratli kurumaya karsi korunmalidir. Bununi¢in, genis
ylzeyli folyo veya nemlijut cuvali kullanarak yuzeyi nemli
tutmak yeterlidir.

Bostik

TEKNIK VERILER

Dmax (mm) 4

Renk Gri
Uygulanabilir kalinlik (mm) min 10 - max 40
Kuru birim hacim agirligi (kg 7 Lt) 1,2+0,2

Islak birim hacim agirtigi (kg / Lt) 2,0+£0,2

Kapta bekleme siuresi (dakika) (+20°C) 30

Kuruma suresi (saat) (+20°C) 24

Tam kudrlenme suresi (gun) (+20°C) 28

Basin¢c mukavemeti (28 gun) (N / mm?) >60

(TS EN 196)

Egilme mukavemeti (28 gun) (N / mm?) >8

(TS EN 196)

Yapisma Mukavemeti (28 giin) (N / mm?) >0

(EN 1542)

Karisim suyu miktari (25 kg kuru harcg icin) 35-41t
Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

SARFIiYAT

10 mm kalinlik icin yaklasik 20 kg / m?,

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada ve 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmaltidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmri maksimum 12 aydir.
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SRM-T

Yapisal Tamir Harcli

URUN TANIMI

TS EN1504-3/04.2008’e gore R4 sinifina uygun, guclu yapisma
Ozelligiolan, ilk ve son basin¢ dayanimlari yuksek, tiksotropik,
elle uygulanan, rotre yapmayan, granilometrik kum, cimento
ve ylUksek nitelikli kimyasal katki maddeleriile takviye edilmis,
mineral esasli, fiber takviyeli, cimento esasli dikey uygulamalar
icin yapisal tamir harcidir.

KULLANILDIGI YERLER

-I¢ ve dis mekéanlarda,

- Duseyde,

- Betonarme yapi elemanlarinin onariminda,

- Betonlarin silfat ve klor etkilerine karsi korunmasinda,

- Deniz yapilarinin onarim ve bakiminda,

- Yeraltinda kalan sanat yapilarinin tamir ve korunmasinda,
- Beton elemanlarinin yuzey bozukluklularinin tamiri ve ylzey
tesviyesinde,

- Brut betonlarda gecirimsiz ve saglam bir tabaka elde
edilmesinde,

- Prefabrik beton yapi elemanlarinin montajinda,

- Hafif ve orta agirlikta trafik yUku olan, 6zel kaplamalar
gelecek dosemelerde ve ylzey tamiratinda kullanilir.

- Tie-rod delikleri ve karot bosluklarinin doldurulmasinda
kullanilir.

OZELLIKLER

- Beton ve donatiya ¢cok guclu yapisir.

- YUksek basin¢ dayanimina sahiptir.

- Donma - ¢cozUnme dongulsune dayaniklidir.

- Klor ve sulfat ataklarina dayaniklidir.

- Suya, surekliislakliga, dona ve agir hava sartlarina karsi
dayaniklidir.

- Rotre yapmaz.

- Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.613/3-c

UYGULAMA ONCESIi HAZIRLIK

- Uygulama yapilacak ylzey puruzlu, kirden ve aderansi
dlsurucu maddelerden arindirilmis, catlaksiz, yuk tasiyabilecek
glcte saglam ve stabil olmalidir.

- Gerekli gorulen hallerde, uygulama yuzeyi kumlama, basincli
su veya basincli hava puskirtme yontemi ile temizlenmelidir.
Yuzeyde su akintisi varsa drene edilmeli veya uygun bir tikacla
ile kapatilmalidir.

- Kirilarak olusturulan ylzeyin kenarlari dik kesilmeli,
donatilardaki pas temizlenmeli, gerekiyorsa yeni donati
eklenmelidir. Tamir yapmadan Once yuzey yeteri kadar
islatilmali, ancak yUzeyde su birikimi olusumu engellenmelidir.

UYGULAMA

- Temiz bir karistirma kabricine, yukaridaki teknik veri
tablosunda belirtilmis olan su miktarinin 2/3'4 oraninda normatl
hava sicakligindakisu bosaltilir. Daha sonra, su dolu kap icine
kuru harc dokulerek, uygun karistirma makinasi veya aletiile
durmaksizin karistirilir. Topaksiz ve homojen bir karisim elde
edilinceye kadar karistirmaya devam edilir.

- Arzu edilen kivama ulasabilmek icin hazirlanan harca, teknik
veritablosunda belirtilen en ylksek su miktari asitmamak kaydi
ile su eklenebilir.

- Yaklasik 2 dk. olgunlasma suresi beklendikten sonra harc
tekrar hafifce karistirilir. Uygulamaya hazir hale gelen ve yUksek
dUzeyde akiciolan harc en gec¢ 30 dkicerisinde uygulanmalidir.
- Harg yuzeye, kalinligi tek katta 10 mm ile 40 mm olacak
sekilde malaile uygulanir.

- Daha kalin uygulamalarda ise ilk kat kuruduktan sonra ikinci
kat ayni sekilde ylUzeye uygulanir.

- DuUzgun yUzey bitisinin istendigi durumlarda, harcin suyunu
cekmesi beklenir ve sivaci fircasi ile cekmis harcin Uzerine su
serpilerek, celik veya ahsap malaile ylzey tamamlanir.

- Atmosfere acik genis ylzeyler, sicak, kuru veya rtzgarli
ortamlar 24 - 48 saat suireyle islak cuval, su ya da 6zel kir
maddeleriile hizli buharlasmaya karsi korunmauidir.

- pH degeri5,5'ten dlisuk olan sivilarla temas halinde
kullanitlmamalidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

Acikta olan yeniuygulama yapilmis yerler, en az 48 saat boyunca
suratli kurumaya karsi korunmalidir. Bununicin, genis yuzeyli folyo
veya nemlijut cuvali kullanarak yuzeyi nemli tutmak yeterlidir.

SARFIYAT

10 mm kalinlik icin yaklasik 20 kg / m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama Oncesinde
sarfiyat kontrolli numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

TEKNIK VERILER

Dmax (mm) 4

Renk Gri
Uygulanabilir kalinlik (mm) min 10 - max 40
Kuru birim hacim agirligi (kg 7/ Lt) 1,2+0,2

Islak birim hacim agirtigi (kg / Lt) 21+0,2

Kapta bekleme suresi (dakika) (+20°C) 30

Kuruma suresi (saat) (+20°C) 24

Tam kudrlenme suresi (gun) (+20°C) 28

Basing mukavemeti (28 gun) (N / mm?) > 60

(TS EN 196)

Egilme mukavemeti (28 gun) (N / mm?) >8

(TS EN 196)

Yapisma Mukavemeti (28 gtin) (N / mm?) >0

(EN1542)

Karisim suyu miktari (25 kg kuru harcg icin) 35-41t
Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada ve 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin, kuru
ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.

- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk etapta
tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 12 aydir.
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SRM-Fine

Yuzey Duzeltme ve Tamir Harcli

URUN TANIMI

Cesitli katki maddeleriile takviye edilerek hazirlanmis,
polimer katkili, elle kullanima uygun, yuksek mukavemete
sahip, beyaz cimentolu, beton ylzeylerde dlizgln bitirme
saglayan ylzey tamir ve duzeltme harcidir.

KULLANILDIGI YERLER

-I¢ ve dis cephelerde,

- Duvar ve tavanlarda,

- Brit beton yuzeylerde.

-YUzey bozuklugu olan elemanlarin ylzey tesviyesinde.

OZELLIKLER

- Suya, dona ve neme karsi dayaniklidir.

- Plastik kivamdadir.

- Uygulamasi kolaydir.

- Brut betonlarda duzgun ve yuksek mukavemetli ylzey bitisi
saglar.

- Seramik kaplama oncesi yuzey hazirtigricin kullanilir.
-YUzeylere yapisma mukavemeti yuksektir.

- Cimento esaslidir su buhari gecirgenligi mikemmel olup, i¢
ortamdaki nem oranini diizenli tutar.

- Hidrolik baglayicilik 6zelligine sahip.

-Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.613/8-b

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Siva UstU uygulamalarda, siva uygulamasindan sonra uygu-
lamaya ge¢cmeden en az 72 saat beklenmelidir.

- Toz, kir, kalip yagi, clruf, boya gibi benzeri ayiricimaddeler,
cimento, siva ve beton gibi kalintilar ve atiklar uygulama
ylzeyinden arindiritmalidir.

- Catlak sivalar, zayif yuzeyler veya yosun kalintilari ylzeyden
temizlenmelidir.

- Brit beton yuzeyler uygulama oncesinde islatilmalidir.

- Yuksek dlizeyde emici nitelikte olan veya parlatilmis olan
beton ylzeyler, aderans koprusu kurma harci veya Bostik
MultiPrim ile astarlanmalidir.

- Gazbeton veya gdzenekli tugla yuzeyler Bostik MultiPrim ile
astarlanmalidir.

- Diger turdeki yUzeyler ise uygulama dncesinde yeterince
islatilmali, yeteri kadar beklendikten sonra uygulamaya
gecilmelidir.

UYGULAMA

- Bostik SRM-Fine, normal ortam sicakligindaki

6,5-7,5 lt temiz suile dolu bir kap icine bosaltilarak, topaksiz
bir karisim saglanincaya dek dlsuk devirli bir karistiricrile
karistirilir. Karisim suresi min. 5 dk. olmalidir. Islem sonunda
elde edilen har¢ 3 dk. dinlendirilip homojen bir karisim elde
edilmesiicin tekrar 3 dk. kadar karistiritlmatidir.

- Karistirilan harc 3 dk. olgunlasma suresi beklendikten sonra
uygulamaya hazirdir.

- Hazirlanan harc¢ ylzeye, kalinligi 1-5 mm arasinda olacak
sekilde, malaile uygulanir.

- Taze har¢ 30 dakika icerisinde kullanitmalidir.

- DUzgun bir yuzey alabilmek icin, malzeme yeteri kadar
sertlestikten sonra, suzimparasiile zimparalanarak parlatilir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Hizli ve sagliksiz kurumayi1 onlemek icin siva yapilan ylzeyler
dogrudan glnes ile temastan, sertruzgar, dolu ve don gibi
agir hava sartlarindan korunmatidir.

- Urdnln on gorulen ve istenilen uzun sureli performansinin
elde edilmesiicin, tim uygulamanin tamamlanmasindan
sonra, en kisa zamanda (uygulanan Urdnun kuruma sudresine
bagliolarak 3-7 gun) isin amacina ve detayina uygun bir
kaplama (boya, seramik vb.) ile yapilan uygulamanin koruma
altina alinmasi veya kaplanmasi gereklidir.

- Epoksi boyalar altinda kullanilmasi tavsiye edilmez.

SARFIiYAT

1mm kalinlik icin yaklasik 1,0 - 1,2 kg / m*.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama oncesinde
sarfiyat kontrolli numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

TEKNIiK VERILER

Dmax (mm) 0-2

Renk Beyaz
Uygulanabilir kalinlik (mm) 1-5

Kuru birim hacim agirligi (kg / lt) 1,30+0,2
Islak birim hacim agirtigi (kg / Lt) 1,50+0,2
Calisma suresi (dakika) ~30
Kuruma suresi (saat) ~24
Basin¢g mukavemeti (28 gln) (N / mm?) =20
Egilme mukavemeti (28 gtin) (N / mm?) =5
Karisim suyu miktari (25 kg kuru harg icin) 6,5-751t

Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasl|

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rélatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmaltidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tlketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 6 aydir.
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410 HP

Beton Tamir Harci

URUN TANIMI

TS EN 1504-3/04.2008’e gore R2 sinifi, cesitli katki maddeleri
ile takviye edilerek hazirlanmis, ylksek mukavemetli, sentetik
recine ve polimer katkili, iceride ve disarida elle kullanima
uygun, boyaya hazir ylzey elde etmekte kullanilan, cimento
esasli, beton dolgu ve tamir harcidir.

KULLANILDIGI YERLER

-I¢ ve dis cephelerde,

- Duvar ve tavanlarda,

- Brut beton yuzeylerde,

- Kenar ve kose tamiratlarinda,

- Seramik ve fayans kaplama oncesi, bozuk ylzeylerin
tamiratlarinda.

OZELLIKLER

- Suya, dona, streklineme ve agir hava sartlarina karsi
dayaniklidir.

- Polimer katkilidir.

- YUzeye cok kuvvetliyapisir.

- Yuksek mukavemetlidir.

- Yuzeylerdeki bosluk ve catlaklari doldurmak ve tamir etmek
icin kullanilir.

- Ince kat halinde uygulanarak yuzeyleri dizgun ve purlzsiz
hale getirir.

-Zeminde tesviye ve dolgu yapma ve kot farklarini giderir.

- Uzun omdarludur.

- Kolay uygulanir.

- Hidrolik baglayicilik 6zelligine sahiptir.

-Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.613/3-b

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Uygulama yuzeyi kendisini tasiyabilecek saglamlikta ve
catlaksiz olmatidir.

- Uygulama yuzeyi kir, toz, artik siva ve boya, curuf,

katran cimento kalintilari ve yag gibi ayirici maddelerden
temizlenmis olmatlidir.

- Yuksek dlizeyde emici nitelikte olan ylzeyler Bostik
MultiPrim ile veya parlatilmis olan brut beton yuzeyler
Bostik ContactPrimerile aderans koprusit kurmak amaciyla
astarlanmalidir.

UYGULAMA

- Bostik 410 HP, normal ortam sicakligindaki 5 - 6 Lt temiz
suile dolu bir kap icine bosaltilarak topaksiz bir karisim
saglanincaya dek dusUk devirli bir karistiricrile karistiritir.
Karisim stresi min. 5 dk. olmalidir. Islem sonunda elde edilen
harc¢ 3 dk. dinlendirilip, homojen bir karisim elde edilmesiicin
tekrar 3 dk. kadar karistiritmatidir.

- Karistirilan harc¢ 3 dk. olgunlasma suresi beklendikten sonra
uygulamaya hazirdir.

- Hazirlanan taze harc celik malaile ylzeye surulir veya atilir.
- Istendigi takdirde, siva uygulamasi yapilan yuzeyler suile
Islatilarak celik mala yardimiile bastirilarak dtzeltilir ve brit
beton gibi cok duzgun bir ylzey elde edilir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Hizlive sagliksiz kurumayi1 onlemek icin siva yapilan yuzeyler,
dogrudan glines ile temastan, sert riizgar, dolu ve don gibi
agir hava sartlarindan korunmalidir.

- Urlnln on gorulen veistenilen uzun sureli performansinin
elde edilmesiicin, tim uygulamanin tamamlanmasindan
sonra, en kisa zamanda (uygulanan Urdnun kuruma suresine
bagliolarak 3-7 gun) isin amacina ve detayina uygun bir
kaplama (boya, seramik vb.) ile yapilan uygulamanin koruma
altina alinmasi veya kaplanmasi gereklidir.

SARFIiYAT

1mm kalinlik icin yaklasik 1,2 - 1,5 kg / m®.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama oncesinde
sarfiyat kontrolli numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

TEKNIK VERILER

Dmax (mm) 1,0
Renk Gri
Uygulanabilir kalinlik (mm) 10

Kuru birim hacim agirligi (kg 7/ Lt) 1,4+0,2
Islak birim hacim agirtigi (kg / Lt) 1,8 £0,2
Kapta bekleme suresi (dakika) ~ 60
Calisma suresi (dakika) ~ 30
Kuruma suresi (saat) ~24
Basing mukavemeti (28 gun) (N / mm?) =15
Egilme mukavemeti (28 gun) (N / mm?) =2
Yapisma dayanimi (Betona) (28 gun) 08
(N/ mm?) -
Karisim suyu miktari (25 kg kuru harcicin) | 5-6 1Lt
Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina

gore elde edilen yaklasik verilerdir.

AMBALAJ

25 kg'lik kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir
korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25

kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.

- Patlamis veya acilmis torbalar derhal
etapta tlketilmelidir.

hava sartlarina karsi
°C arasindaki serin,

kapatilmali veilk

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.
- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi

kaydiyla depolama 6mri maksimum 12

e <

aydir.
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410 Flex

Elyafli Kalin Tamir Harcl

URUN TANIMI

TS EN 1504-3/04.2008’e gore R1sinifl, cesitli katki maddeleri
ile takviye edilerek hazirlanmis, sentetik recine, polimer ve
polipropilen elyaf katkili, elastikiyeti artirilmis, catlamama
oOzelligine sahip, iceride ve disarida kullanilan, mukemmel su
buharigecirgenligine sahip, elle kullanima uygun, cimento
esasli, kalin tamir harcidir.

KULLANILDIGI YERLER

-I¢ ve dis cephelerde,

- Duvar ve tavanlarda,

- Nemlive islak hacimlerde,
- BrUt beton yuzeylerde.

OZELLIKLER

- Suya, dona ve neme karsi dayaniklidir.

- Plastik kivamdadir.

- Uygulamasi kolaydir.

- YUzeylere yapisma mukavemeti yuksektir.

- Cimento esaslidir su buhari gecirgenligi mikemmel olup ic
ortamdaki nem oranini diizenli tutar.

- Hidrolik baglayicilik 6zelligine sahiptir.

- Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.613/3-b

UYGULAMA ONCESIi HAZIRLIK

- Siva Ustl uygulamalarda, siva uygulamasindan sonra
uygulamaya ge¢cmeden en az 72 saat beklenmelidir.

- Toz, kir, kalip yagi, curuf, boya gibi benzeri yapismayi
engelleyici hareketli maddeler ylzeyden temizlenmeldir.

- Cimento, siva ve beton gibi kalintilar ve atiklar uygulama
ylzeyinden arindiritmalidir.

- Catlak sivalar, zayif yuzeyler veya yosun kalintilari ylzeyden
temizlenmelidir.

- Brit beton yuzeyler uygulama oncesinde Bostik
ContactPrimerile astarlanmalidir.

- Yuksek dlizeyde emici nitelikte olan ylzeyler, aderans
koprusu kurma harciveya Bostik MultiPrim ile astarlanmalidir.
- Gazbeton veya gdzenekli tugla yuzeyler Bostik MultiPrim ile
astarlanmalidir.

- Diger turdeki yUzeyler ise uygulama dncesinde yeterince
islatilmali, yeteri kadar beklendikten sonra uygulamaya
gecilmelidir.

UYGULAMA

- Bostik 410 Flex, normal ortam sicakligindaki 4,5-5,5lt
temiz suile dolu bir kap icine bosaltilarak, topaksiz bir karisim
saglanincaya dek dusuk devirli bir karistiriciile karistiritir.
Karisim suresi min.5 dk. olmalidir. Islem sonunda elde edilen
harc 3 dk. dinlendirilip, homojen bir karisim elde edilmesiicin
tekrar 3 dk. kadar karistiritmatidir.

- Karistirilan harc 3 dk. olgunlasma suresi beklendikten sonra
uygulamaya hazirdir.

- Taze har¢ 1saaticerisinde kullanitmalidir.

- DUzgln bir yuzey alabilmek icin malzeme yeteri kadar
sertlestikten sonra, sunger trifilile trifillenir.

- Bostik 410 Flex'in iki kat uygulanacagi ylzeylerde, ilk kat
uygulandiktan sonra ikinci katin uygulamasina kadar 6 saat
beklenmelidir.

- Uygulamanin catlamasini dnlenmesiicin, 2. kat
uygulamasindan dnce yuzeyin nemlendirilmesi tavsiye edilir.
- Uygulama yuzeylerindeki bosluk ve ince catlaklarin
doldurulmasinda tamir harci olarak da kullanilmasi tavsiye
edilir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Hizlive sagliksiz kurumayi1 onlemek icin siva yapilan yuzeyler,
dogrudan glnes ile temastan, sertruzgar, dolu ve don gibi
agir hava sartlarindan korunmatidir.

- UrldnUn on gorulen ve istenilen uzun sureli performansinin
elde edilmesiicin, tim uygulamanin tamamlanmasindan
sonra, en kisa zamanda (uygulanan Urdnun kuruma sudresine
bagliolarak 3-7 gun) isin amacina ve detayina uygun bir
kaplama (boya, seramik vb.) ile yapilan uygulamanin koruma
altina alinmasi veya kaplanmasi gereklidir.

TEKNIK VERILER

Dmax (mm) 1

Renk Gri
Uygulanabilir kalinlik (mm) 10

Kuru birim hacim agirligi (kg 7 Lt) 1,5+0,2
Islak birim hacim agirtigi (kg / Lt) 1,7+0,2
Kapta bekleme suresi (dakika) ~60
Calisma suresi (dakika) ~30
Kuruma suresi (saat) ~24
Basin¢c mukavemeti (28 gun) (N / mm?) =10
Egilme mukavemeti (28 gun) (N / mm?) 25

Yapisma dayanimi (Betona) (28 giin) (N/ mm?) | 20,8
4,5-551t

Karisim suyu miktari (25 kg kuru harg icin)

Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasl

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

SARFIiYAT

1mm kalinlik icin yaklasik 1,3 - 1,5 kg / m*.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tUketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 12 aydir.
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410

Kalin Tamir Harci

URUN TANIMI

TS EN 1504-3/04.2008’e gore R1sinifl, cesitli katki maddeleri
ile takviye edilerek hazirlanmis, sentetik recine ve polimer
katkili, catlamama ozelligine sahip, iceride ve disarida elle
kullanima uygun, mukemmel su buhari gecirgenligine sahip,
cimento esasli, kalin tamir harcidir.

KULLANILDIGI YERLER

-I¢ ve dis cephelerde,

- Duvar ve tavanlarda,

- Nemlive islak hacimlerde,
- Brit beton yuzeylerde.

OZELLIKLER

- Suya, dona ve neme karsi dayaniklidir.

- Plastik kivamdadir.

- Uygulamasi kolaydir.

- YUzeylere yapisma mukavemeti yuksektir.
- Cimento esaslidir su buhari gecirgenligi mikemmel olupic
ortamdaki nem oranini dizenli tutar.

- Hidrolik baglayicilik 6zelligine sahiptir.

- Tiksotropik 6zellik gdsterir.

- Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.613/3-b

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Siva Ustl uygulamalarda, siva uygulamasindan sonra
uygulamaya ge¢cmeden en az 72 saat beklenmelidir.

- Toz, kir, kalip yagi, curuf, boya gibi benzeri yapismayi
engelleyici hareketli maddeler ylzeyden temizlenmeldir.

- Cimento, siva ve beton gibi kalintilar ve atiklar uygulama
ylzeyinden arindiritmalidir.

- Catlak sivalar, zayif yuzeyler veya yosun kalintilari ylzeyden
temizlenmelidir.

- Brut beton yuzeyler uygulama oncesinde Bostik
ContactPrimerile astarlanmalidir.

- Yuksek dlizeyde emici nitelikte olan ylzeyler, aderans
koprusu kurma harciveya Bostik MultiPrim ile astarlanmalidir.
- Gazbeton veya gdzenekli tugla yuzeyler Bostik MultiPrim ile
astarlanmalidir.

- Diger turdeki ylzeyler ise uygulama dncesinde yeterince
islatilmali, yeteri kadar beklendikten sonra uygulamaya
gecilmelidir.

UYGULAMA

- Bostik 410, normal ortam sicakligindaki 4,5 - 5,5 lt temiz
suile dolu bir kap icine bosaltilarak, topaksiz bir karisim
saglanincaya dek dusuk devirli bir karistiriciile karistirilir.
Karisim suresi min. 5 dk. olmalidir. Islem sonunda elde edilen
harc 3 dk. dinlendirilip, homojen bir karisim elde edilmesiicin
tekrar 3 dk. kadar karistiritmatidir.

- Karistirilan harg 3 dk. olgunlasma suresi beklendikten sonra
uygulamaya hazirdir.

- Taze har¢ 1saaticerisinde kullanitmalidir.

- DUzgun bir yuzey alabilmek icin malzeme yeteri kadar
sertlestikten sonra, sunger trifilile trifillenir.

- Bostik 410 'nun iki kat uygulanacadi yuzeylerde, ilk kat
uygulandiktan sonra ikinci katin uygulamasina kadar 6 saat
beklenmelidir.

- Uygulamanin catlamasini dnlenmesiicin, 2. kat
uygulamasindan dnce ylzeyin nemlendirilmesi tavsiye edilir.
- Uygulama yuzeylerindeki bosluk ve ince catlaklarin
doldurulmasinda tamir harci olarak da kullanilmasi tavsiye
edilir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Hizlive sagliksiz kurumayi1 onlemek icin siva yapilan yuzeyler,
dogrudan glnes ile temastan, sertruzgar, dolu ve don gibi
agir hava sartlarindan korunmalidir.

- UrldnUn on gorulen ve istenilen uzun sureli performansinin
elde edilmesiicin, tim uygulamanin tamamlanmasindan
sonra, en kisa zamanda (uygulanan Urdnun kuruma sudresine
bagliolarak 3-7 gun) isin amacina ve detayina uygun bir
kaplama (boya, seramik vb.) ile yapilan uygulamanin koruma
altina alinmasi veya kaplanmasi gereklidir.

TEKNIiK VERILER

Dmax (mm) 1

Renk Gri
Uygulanabilir kalinlik (mm) 10

Kuru birim hacim agirligi (kg / lt) 1,5+0,2
Islak birim hacim agirugi (kg / lt) 1,7+0,2
Kapta bekleme suresi (dakika) ~60
Calisma suresi (dakika) ~30
Kuruma suresi (saat) ~24
Basing mukavemeti (28 gun) (N / mm?) =10
Egilme mukavemeti (28 gtin) (N / mm?) =2

Yapisma dayanimi (Betona) (28 guin)(N / mm?) >0,8
4,5-551t

Karisim suyu miktari (25 kg kuru harg icin)

Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C aras|

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

SARFIYAT

1mm kalinlik icin yaklasik 1,3 - 1,5 kg/m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama éncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tlUketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmri maksimum 12 aydir.
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205

Ince Tamir Harcli

URUN TANIMI

Avrupa Birligi Normlari'na uygun, cesitli katki maddeleriile
takviye edilerek hazirlanmis, sentetik recine ve polimer katkili,
catlamama ozelligine sahip, iceride ve disarida elle kullanima
uygun, mukemmel su buhari gecirgenligine sahip, cimento
esasli, ince tamir harcidir.

KULLANILDIGI YERLER
-I¢ ve dis cephelerde,

- Duvar ve tavanlarda,

- Brut beton yuzeylerde.

OZELLIKLER

- Suya, dona ve neme karsi dayaniklidir.

- Plastik kivamdadir.

- Uygulamasi kolaydir.

-Yuzeylere yapisma mukavemeti yuksektir.

- Cimento esaslidir su buhari gecirgenligi mikemmel olup, i¢
ortamdaki nem oranini diizenli tutar.

- Hidrolik baglayicilik 6zelligine sahip.

-Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.613/3-a

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Siva UstU uygulamalarda, siva uygulamasindan sonra
uygulamaya ge¢cmeden en az 72 saat beklenmelidir.

- Toz, kir, kalip yagi, curuf, boya gibi benzeri ayiricimaddeler,
cimento, siva ve beton gibi kalintilar ve atiklar uygulama
ylzeyinden arindiritmalidir.

- Catlak sivalar, zayif yuzeyler veya yosun kalintilari ylzeyden
temizlenmelidir.

- Brit beton yuzeyler uygulama oncesinde Bostik
ContactPrimerile astarlanmalidir.

- Yuksek dlizeyde emici nitelikte olan ylzeyler, aderans
koprusu kurma harciveya Bostik MultiPrim ile astarlanmalidir.
- Gazbeton veya gdzenekli tugla yuzeyler Bostik MultiPrim ile
astarlanmalidir.

- Diger turdeki ylzeyler ise uygulama Oncesinde yeterince
islatilmali, yeteri kadar beklendikten sonra uygulamaya
gecilmelidir.

UYGULAMA

- Bostik 205, normal ortam sicakligindaki 8,5 - 9,5 lt temiz su
ile dolu bir kap icine bosaltilarak, topaksiz bir karisim saglanin-
caya dek dlsuk devirli bir karistiricrile karistirilir. Karisim
sUresi min. 3 dk. olmalidir. Islem sonunda elde edilen har¢ 3 dk.

dinlendirilip, homojen bir karisim elde edilmesiicin tekrar 3 dk.

kadar karistiritmatidir.

- Karistirilan harc¢ 3 dk. olgunlasma suresi beklendikten sonra
uygulamaya hazirdir.

- Taze har¢ 30 dakika icerisinde kullanitmalidir.

- DUzgun bir yuzey alabilmek icin malzeme yeteri kadar
sertlestikten sonra, suzimparasiile zimparalanarak parlatilir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Hizlive sagliksiz kurumayi1 onlemek icin siva yapilan yuzeyler,
dogrudan glnes ile temastan, sertrizgar, dolu ve don gibi
agir hava sartlarindan korunmalidir.

- Urldnln on gorulen veistenilen uzun sureli performansinin
elde edilmesiicin, tim uygulamanin tamamlanmasindan
sonra, en kisa zamanda (uygulanan Urdnun kuruma suresine
bagliolarak 3-7 gun) isin amacina ve detayina uygun bir
kaplama (boya, seramik vb.) ile yapilan uygulamanin koruma
altina alinmasi veya kaplanmasi gereklidir.

SARFIYAT

1mm kalinlik icin yaklasik 1,1-1,3 kg / m®.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama oncesinde
sarfiyat kontrolli numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

X[ 5 Ie-

TEKNIiK VERILER

Dmax (mm) <1

Renk Gri
Uygulanabilir kalinlik (mm) 5

Kuru birim hacim agirligi (kg / lt) 1,3+0,2
Islak birim hacim agirugi (kg / lt) 1,5+0,2
Kapta kuruma suresi (dakika) ~30
Calisma suresi (dakika) ~25
Kuruma suresi (saat) ~24
Basing mukavemeti (28 gun) (N / mm?) =10
Egilme mukavemeti (28 gtin) (N / mm?) =2
Karisim suyu miktari (25 kg kuru hargigin) | 8,5-9,51t
Uygulama i¢cin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmatidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tlketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 12 aydir.

q




AntiCor

Antikorozif Harc

URUN TANIMI

Esnek beton uygulamalarinda zeminde su gecirmeyen bir alt
zemin olusturmak, acikta olan ve/veya paslanmaya maruz
kalmis donatilari korozyona karsi korumak icin kullanilan, hem
korozyona karsi koruma saglayan, hem de eski betonile yeni
uygulanacak beton katmani arasinda aderans kdprusu kuran,
durabilitesi yuksek, tek bilesenli, sentetik madde katkili,
mineral bazli, cimento esasli harctir.

KULLANILDIGI YERLER
-I¢ ve dis cephelerde,
- Otoyol, kdpru, tinel, otopark vb. muhendislik yapilarinda.

OZELLIKLER

- Beton tamiri ve onarimi calismalarinda.

- Celik dosemelerde ve sac rampalarda donatilari korozyona
karsi korumada.

- Aderans kdprusu kurma ve korozyon dnleme islevlerini tek
bir Grunde birlestirir.

- Beton yapi elemanlarini korozyona karsi korumak, korozyona
maruz kalmis yuzeyleri onarmak, takviye etmek ve tekrar
beton kaplamakta.

- Polimer takviyeli endustriyel beton sapi rehabilitasyonu ve
yeniuygulama islerinde, mevcut beton ile yeni beton katmani
arasinda aderans koprusl saglamakta.

- YUuksek elastikiyet, dayaniklilik ve durabilite gerektiren
endUstriyel zeminlerde, beton ylzey altinda, su gecirmeyen,
korozyona karsi dayanikli bir alt zemin olusturmakiicin
kullanitir.

- Fircaile dogrudan donati Uzerine kolayca uygulanir.

- Tek bilesenlidir, mineral bazlidir.

- Sentetik madde katkilidir.

- Suya, sureklineme, dona ve agir hava kosullarina karsi
dayaniklidir.

- Durabilitesi yuksektir.

- Sulfata dayaniklidir.

- YUzeye yapisma kabiliyeti cok yUksektir.

-Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.613/8-a

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

Korozyona karsi koruma saglamak igin:

- Aciga c¢ikarilan beton donatisi, ham metal kismi gozukinceye
kadar pas tabakasindan lyice arindirilmalidir (Saflik derecesi
SA2,5 - DIN 55928 olacak sekilde).

Aderans kopriisii kurmak igin:

- Uygulama yuzeyi kir, toz, clruf, katran, yag, boya, vb ayirici
Ozelligi olan ve yapisma gucunu azaltan maddelerden, hasarli
lejyonlardan, donatilar ise pastan kumlama, taslama, vb
yontemlerle arindiritmadlidir.

- Uygulama yapilacak betonun kaba taneli yapisi gorunur
durumda olmali, uygulama ylzeyi min. 1,5 N/mm?®'lik aderansa
sahip olmalidir.

UYGULAMA

Korozyon 6nleyici olarak:

- Bostik AntiCor, temiz bir kova icinde normal ortam isisinda
7,0 - 8,0 lt temiz su ile homojen ve topaksiz bir karisim elde
edilinceye kadar karistirilir.

- Hazirlanan harcg, orta sertlikte bir firca ile pas ve tozdan
arindirilmis donati Uzerine surdlar.

- Birden fazla kat halinde uygulama yapildigi takdirde, bir
sonrakikat, ilk katin yeteri kadar sertleserek yuk tasiyabilecek
hale gelmesinden sonra (+ 20°C'de yaklasik 20 dk. sonra)
tekrar fircaile uygulanir.

- MUmkun oldugu kadar birkac kat halinde yapilmasi tavsiye
edilir (tek kat uygulamadan kacinitmalidir).

- Uygulama kalinligir minimum 2 mm maximum 5 mm
olmalidir.

- Bostik AntiCor ile kaplanan donatilar, beton tamir ve onarim
gereklerine uygun olarak, Bostik tarafindan dnerilen tamir
harclariile kaplanarak kapatilmalidirlar.

Aderans kopriisii saglayan kaplama harci olarak:

- Bostik AntiCor, temiz bir kova icinde, normal ortam isisinda
7 - 8 lt temiz su ile homojen ve topaksiz bir karisim elde
edilinceye kadar karistirilir.

- Hazirlanan harg, orta sertlikte bir firca veya kucuk bir rulo
ile taraklanmis ve tozdan arindirilmis, onceden islatilarak suya
doygun hale getirilmis korozyon onleyici kaplamasi yapilmis
donatiliyuzey Uzerine surulur. Yapistirma tabakasini takiben

s o 2
2 o~
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TEKNIiK VERILER

Dmax (mm) <1

Renk Gri
Uygulanabilir kalinlik (mm) 5

Kuru birim hacim agirligi (kg / lt) 1,3+0,2
Islak birim hacim agirugi (kg / lt) 2,0+0,2
Kapta kuruma suresi (dakika) ~90
Kuruma suresi (saat) ~24
Basin¢g mukavemeti (28 gln) (N / mm?) =40
Egilme mukavemeti (28 gtin) (N / mm?) >4

Yapisma mukavemeti (28 gin) (N / mm?) 22

Karisim suyu miktari (25 kg kuru hargicin) | 7,0 - 8,0 lt

Uygulama i¢cin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasl|

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

Bostik tamir harclarindan bir tamir harci uygulanacaksa,
tamir harci; yapistirma tabakasi henuz islak iken (wet on wet)
uygulanmalidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

Hizli ve sagliksiz kurumayi dnlemek icin siva yapilan ylzeyler
dogrudan glnes ile temastan, sertriuzgar, dolu ve don gibi
agir hava sartlarindan korunmatidir.

SARFIiYAT

1mm kalinlik icin yaklasik 1,8 - 2,2 kg / m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama éncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmri maksimum 12 aydir.
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GroPoXx

Epoksi Ankraj Harci ve Yapistiricl

URUN TANIMI
Bostik GroPox, epoksirecine esasli, cift komponentli ankraj,
montaj ve tamir harcidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Her turld filiz ekiminde ve ankraj elemanlarinin
yerlestirilmesinde,

- Beton catlak tamiri ve yalitiminda, catlak enjeksiyonunda
catlagin yalitiminda,

- Her turlu yapisal beton tamirinde,

- Her turll metal aksamin beton veya celik aksama
montajinda ve yapistirilmasinda kullanilir.

OZELLIKLER

- Solventicermez.

- Kullanimi ve uygulamasi kolaydir.

- Su gecirimsizdir.

- Betona ve celige mukemmelyapisir.
- Bayindirlik Poz no: 04.613/8-¢

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Cimento bazli yuzeyler, (beton, ahsap, siva) her turlu
pislikten arindiritmatidir.

- MetalyuUzeyler pas ve kirden tamamen arindirilmatidir.

UYGULAMA

- Malzeme homojen bir karisim elde edilinceye kadar dusuk
devirli bir karistiriciile en az 3 dak karistirilmalidir. Karistirma
esnasinda malzemenin +15°C ile +25°C arasinda oldugundan
emin olunmatidir.

- Malzeme kesinlikle elle yada mala ile karistiritlmamalidir ve
karisima kesinlikle su ve yeni malzeme ilave edilmemelidir.

- Bostik GroPox ylzeye mala veya spatula yardimiile
uygulanabilir.

- Filiz ekimlerinde acilan delikler hava ile iyice temizlenmeli,
acilacak delik ekilecek donatidan 6 mm daha genis olmalidir.
- Malzeme harc¢ tabancasiile rahatlikla uygulanabilmektedir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM
Uygulama sonrasi kullanilan alet ve ekipmanlar deterjanli
sicak su ile temizlenmelidir.

SARFIYAT
1mm kalinlik icin yaklasik 1,7 kg / m?.
Sarfiyat miktarlari teorik degerlerdir.

AMBALAJ

A komponenti: 3,75 kg

B komponenti: 1,25 kg
5kg’lik tenekede set halinde.

DEPOLAMA

- Dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

- Serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.

- Acilmis teneke kutunun agzi derhal kapatilmalidir; agzi acik
unutulmus tenekeler imha edilmelidir.

- Depolama dmriu maksimum 12 aydir.

MAHEEAE

Bostik

GroPox

TEKNIiK VERILER

Dmax (mm) 2

Renk Gri

Uygulanabilir kalinlik (mm) 30

Karisim halindeki yogunluk (kg / lt) 1,7+0,2

Basin¢c mukavemeti (N / mm?) ;gﬁg i gg

Egilme mukavemeti (N / mm?) Tgun =17
79Un =25

Yapisma Mukavemeti (N / mm?) Beton Uzerine = 3,0

Celik Uzerine = 3,5

Uygulama suresi (+20°C) 40 dakika

Isi dayanimi +15°C ile +90°C arasi

Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C aras!

Tam mukavemet alma suresi 7 gun

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rélatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

= | -
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Akiskan Nitelikte Cok Amacli Epoksi Yapistiricl &

URUN TANIMI

Bostik FloPox, solventsiz, akici kivamda, ozellikle eski ve
yeni beton arasinda aderansi saglamak icin kullanilan, cift
komponentli epoksi yapistiricidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Eskive yenibetonu birbirine yapistirilmasinda,

- Demir donatinin korozyona karsi korunmasinda,

- Beton, tas, metal gibi degisik nitelikteki malzemelerin
birbirine yapistirilmasinda,

- Her turlu filiz ekiminde ve ankraj elemanlarinin
yerlestirilmesinde.

FloPox

OZELLIKLER

- Solventicermez.

- Kullanimi ve uygulamasi kolaydir. Firca ve dokulerek
kolaylikla uygulanabilir.

- Su gecirimsizdir.

- Nemli ylUzeylere dahiyapisabilir.

- Betona ve celige mukemmelyapisir.

- Bayindirlik Poz no: 04.613/8-a

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK
- Cimento bazli yuzeyler, (beton, ahsap, siva) her turlu
pislikten arindiritmalidir.

- MetalylUzeyler pas ve kirden tamamen arindirilmatidir. TEKNIiK VERILER

UYGULAMA Renk Gri
- Malzeme homojen bir karisim elde edilinceye kadar dusuk —

devirli bir karistiriciile en az 3 dak karistirilmalidir. Karistirma Max Uygulanabilir kalinlik (mm) 30

esnasinda malzemenin +15°C ile +25°C arasinda oldugundan

emin olunmalidir Karisim halindeki yogunluk (kg / Lt) 1,60 + 0,2
- Malzeme kesinlikle elle yada mala ile karistirilmamalidir ve ) R 1gln =50
karisima kesinlikle su ve yeni malzeme ilave edilmemelidir. Basin¢ mukavemeti (N / mm?) 7giin = 80

- Bostik FloPox uygulama yapilacak yUzeye firca veya rulo

yardimiile uygulanabilir. . . 2 1gin =22

- En gec¢ 30 dakikaicinde yeni beton dokum isine Egilme mukavemeti (N / mm’) 7 gun =30
baslanmalidir. o

- Filiz ekimlerinde acilan delikler hava ile iyice temizlenmeli, Yapisma Mukavemeti (N / mm?) Beton Uzerine = 3,0
acilacak delik ekilecek donatidan 6 mm daha genis olmalidir. Celik Uzerine = 3,5

- Malzeme harc¢ tabancasiile rahatlikla uygulanabilmektedir. Uygulama siresi (+20°C) 60 dakika
UYGULAMA SONRASI BAKIM Sicaklik dayanimi -30°C ile +80°C arasi
Uygulama sonrasi kullanilan alet ve ekipmanlar deterjanli

sicak su ile temizlenmelidir. Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi
SARFIYAT Tam mukavemet alma suresi 7 gun

Tmm kalinlik icin yaklasik 1,6 kg / m”. Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
Sarfiyat miktarlari teorik degerlerdir. gére elde edilen yaklasik verilerdir.

AMBALAJ

A komponenti: 5,0 kg
B komponenti: 2,5 kg
7,5 kg'lik tenekede set halinde.

DEPOLAMA

- Dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

- Serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.

- Acilmis teneke kutunun agzi derhal kapatilmatlidir; agzi acik
unutulmus tenekeler imha edilmelidir.

- Depolama dmru maksimum 12 aydir.

.
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Grout S

Grout Harcl

URUN TANIMI

TS EN 1504-3/04.2008’e gore R4 sinifina uygun, i¢ ve dis
mekanda, ¢elik konstriksiyon, donati ve makina temelleri
gibi cesitli elemanlari betona sabitleme isinde kullanilan,
cok gucli yapisma ozelligi olan, ilk ve son basin¢ dayanimlari
ylUksek, esnek ve akiskan, elle uygulanan ve makina ile

sivi halde pompalanabilen, genlesme ozelligine sahip,

rotre yapmayan, yuksek dlizeydeki akiskanligi sayesinde
kendiliginden yerlesen, yuksek nitelikli grantilometrik kum,
cimento ve yuksek nitelikli kimyasal katki maddeleriile
pekistirilerek hazirlanmis, mineral bazli, cimento esasli grout
harcidir.

KULLANILDIGI YERLER

- I¢ ve dis mekanlarda,

- Beton sabitleme ve betonarme calismalarinda,
- Perde ve kolon basliklarinin imalatinda,

- Cok amacli kalipliankraj calismalarinda,

- Kreyn yollarinda ve kdpru kirislerinde,

- Yol ve kdpri baglantilarinda,

- Her turlu endustriyel makinenin,

- Celik kolonlarin temele sabitlenmesinde.

OZELLIKLER

- Yuksek dlzeyde akiskandir (sik donatili veya dar kalipli alanlar
icin ideal).

- Uygulanabilme suresi uzundur.

- Akiskan kivamindan oturu kendinden yerlesir ve her tur kalip
seklini kolayca alir, bosluksuz beton dokimine imkan verir,
bosluk ve catlaklara kolay ntufuz eder.

- EndUstriyel makinalari ve makinalarin baglanti elemanlarini
zemine sabitlemek, kenarlarini ve alt kisimlarini betonla
doldurmakiicin,-Celik elemanlarla beton elemanlarin birlesim
yerlerini betonlamak icin,

- Her tlr ankraj, montaj ve beton tamiri calismasi yapmak,
kopru kirislerini doldurmakta,

- Tren raylarini dosemek, kanalizasyon veya su kanali
kapaklariniyerlestirmekte,

- Kopru parapetlerini, trafik isiklarini, reklam panolarini
zemine sabitlemek ve ayrica kiris - kolon takviyesinde
donatilari sabitlemek icin kullanilir.

- Ilk ve son basin¢ dayanim degerleri yuksektir.

- Celige cok guclu yapisir, olusan gerilmeleri emer.

- Suya, surekliislakliga, dona ve agir hava sartlarina karsi
dayaniklidir.

- Rotre yapmaz.

- Yanmaz, bu nedenle epoksi kullaniminin riskli oldugu
alanlarda guvenle kullanilir.

- Bayindirlik Poz no: 04.613/3-c

UYGULAMA ONCESI HAZIRLIK

- Uygulama yapilacak yuzey puruzld, kirden ve aderansi
dUsurucu maddelerden arindirilmis, catlaksiz, yuk
tasiyabilecek glcte saglam ve stabil olmalidir.

- Gerekli gorulen hallerde uygulama ylzeyi kumlama, basincli
su veya basincli hava puskurtme yontemiile temizlenmelidir.
Ankrajlama yapmadan once yuzey yeteri kadar islatilmali,
ancak ylzeyde su birikimi olusumu engellenmelidir.

UYGULAMA

- Temiz bir karistirma kabi icine yukaridaki teknik veri
tablosunda belirtilmis olan su miktarinin 2/3’4 oraninda
normal hava sicakligindaki su bosaltilir. Daha sonra su dolu
kapicine kuru har¢ dokulerek, uygun karistirma makinasi
veya aletiile durmaksizin karistirilir. Topaksiz ve homojen bir
karisim elde edilinceye kadar karistirmaya devam edilir.

- Arzu edilen kivama ulasabilmekicin hazirlanan harca, teknik
veritablosunda belirtilen en yuksek su miktariasitlmamak
kaydiile su eklenebilir.

- Yaklasik 2 dk. olgunlasma suresi beklendikten sonra harc¢
tekrar hafifce karistirilir. Uygulamaya hazir hale gelen ve
ylUksek dlzeyde akiciolan harc en gec bir saaticerisinde
uygulanmalidir.

- Harcicinde hava boslugu olusumunu engellemekicin veya
kalipsiz ankraj calismasi yapilacaksa, uygulamaya tek bir
kenardan veya kdseden baslanmali ve iceride kalan havanin
disari ctkmasinaizin verilmelidir. Gerekli gorulen hallerde
dokullen harg bir alet yardimi ile karistirilarak yoklanmali ve
hava bosluklari giderilmelidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

Acikta olan yeni uygulama yapilmis yerler en azilk 3 gun
boyunca suratli kurumaya karsi korunmalidir.

Bununicin genis yuzeyli folyo veya nemlijut cuvali kullanarak
ylzeyi nemli tutmak yeterlidir.

BAH

TEKNIiK VERILER

Dmax (mm) 2

Renk Gri
Uygulanabilir kalinlik (mm) 30

Kuru birim hacim agirligi (kg / lt) 1,5+0,2
Islak birim hacim agirugi (kg / lt) 2,2+0,2
Kapta kuruma suresi (dakika) ~ 60
Kuruma suresi (saat) ~24
Basin¢c mukavemeti

-7gun (N/mm? 55-60
-28gin (N/mm?) 60-90
Egilme mukavemeti (28 gun) >6

(N / mm?)

Yapisma dayanimi (betona)(28gun)(N/mm?) | =2

Karisim suyu miktari

(25 kg kuru harg icin) 30-351t

Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

SARFIiYAT

10 mm kalinlik icin yaklasik 18 - 22 kg / m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmatidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmri maksimum 12 aydir.
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Grout XL

Grout Harcl

URUN TANIMI

TS EN1504-3/04.2008’ e gore R4 sinifina uygun, ic ve dis
mekanda, ¢elik konstriksiyon, donati ve makina temelleri
gibi cesitli elemanlari betona sabitleme isinde kullanilan,
cok gucli yapisma ozelligi olan, ilk ve son basing dayanimlari
ylUksek, esnek ve akiskan, elle uygulanan ve makina ile
pompalanabilen, genlesme ozelligine sahip, rotre yapmayan,
ylksek dlUzeydeki akiskanligi sayesinde kendiliginden yerlesen,
10 cm ‘ye kadarki kalin uygulamalarda dahi tek seferde
kullanilabilen, yuksek nitelikli grantlometrik kum, cimento
ve yuksek nitelikli kimyasal katki maddeleriile pekistirilerek
hazirlanmis, mineral bazli, cimento esasli grout harcidir.

KULLANILDIGI YERLER

- I¢c ve dis mekanlarda,

- Beton sabitleme ve betonarme calismalarinda,
- Cok amacli kalipliankraj calismalarinda,

- Kreyn yollarinda ve kopru kirislerinde,

- Yol ve kdpri baglantilarinda.

OZELLIKLER

- YUksek duzeyde akiskandir (sik donatili veya dar kalipli alanlar
icinideal).

- Uygulanabilme suresi uzundur.

- Akiskan kivamindan oturu kendinden yerlesir ve her tur kalip
seklini kolayca alir, bosluksuz beton dokimune imkan verir,
bosluk ve catlaklara kolay ntifuz eder.

- EndUstriyel makinalari ve makinalarin baglanti elemanlarini
zemine sabitlemek, kenarlarini ve alt kisimlarini betonla
doldurmak icin,

- Celik elemanlarla beton elemanlarin birlesim yerlerini
betonlamakicin,

- Her tur ankraj, montaj ve beton tamiri calismasi yapmak,
kopru kirislerini doldurmakta,

- Tren raylarini dosemek, kanalizasyon veya su kanali
kapaklarini yerlestirmekte,

- Kopru parapetlerini, trafik isiklarini, reklam panolarini
zemine sabitlemek ve ayrica kiris - kolon takviyesinde
donatilari sabitlemek icin kullanilir.

- Ilk ve son basin¢ dayanimi degerleri yuksektir.

- Celige cok guclu yapisir, olusan gerilmeleri emer.

- Suya, surekliislakliga, dona ve agir hava sartlarina karsi
dayaniklidir.

- Rotre yapmaz.

- Yanmaz, bu nedenle epoksi kullaniminin riskli oldugu
alanlarda glvenle kullanilir.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Uygulama yapilacak yuzey puruzld, kirden ve aderansi
dUsurucu maddelerden arindirilmis, catlaksiz, yuk
tasiyabilecek glcte saglam ve stabil olmalidir.

- Gerekli gorulen hallerde uygulama ylzeyi kumlama, basincli
su veya basincgli hava puskirtme yontemiile temizlenmelidir.
Ankrajlama yapmadan once yuzey yeteri kadar islatilmali,
ancak ylzeyde su birikimi olusumu engellenmelidir.

UYGULAMA

- Temiz bir karistirma kabi icine yukaridaki teknik veri
tablosunda belirtilmis olan su miktarinin 2/3'4 oraninda
normal hava sicakligindaki su bosaltilir. Daha sonra su dolu
kapicine kuru har¢ dokulerek, uygun karistirma makinasi
veya aletiile durmaksizin karistirilir. Topaksiz ve homojen bir
karisim elde edilinceye kadar karistirmaya devam edilir.

- Arzu edilen kivama ulasabilmekicin hazirlanan harca, teknik
veri tablosunda belirtilen en ylksek su miktariasilmamak
kaydiile su eklenebilir.

- Yaklasik 2 dk. olgunlasma sUresi beklendikten sonra har¢
tekrar hafifce karistirilir. Uygulamaya hazir hale gelen ve
ylksek dlizeyde akiciolan harc en gec bir saaticerisinde
uygulanmalidir.

- Harcicinde hava boslugu olusumunu engellemekicin veya
kalipsiz ankraj calismasi yapilacaksa, uygulamaya tek bir
kenardan veya kdseden baslanmali ve iceride kalan havanin
disari ctkmasinaizin verilmelidir. Gerekli gorulen hallerde
dokullen harc bir alet yardimiile karistirilarak yoklanmali ve
hava bosluklari giderilmelidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

Acikta olan yeniuygulama yapilmis yerler en azilk 3 gun
boyunca suratli kurumaya karsi korunmalidir. Bununi¢in genis
ylzeyli folyo veya nemlijut cuvali kullanarak yuzeyi nemli
tutmak yeterlidir.

TEKNIiK VERILER

Dmax (mm)

Renk

Uygulanabilir kalinlik (mm) 100
Kuru birim hacim agirligi (kg / lt) 1,5+0,2
Islak birim hacim agirugi (kg / lt) 2,2+0,2
Kapta kuruma suresi (dakika) ~ 60
Kuruma suresi (saat) ~24
Basin¢c mukavemeti

-7gun (N/mm? 55-65
-28gun (N/mm?) 70-90
Egilme mukavemeti (28 gun) (N / mm?) >9

Yapisma dayanimi (betona) (28gun) (N/mm?) | >2

Karisim suyu miktari (25 kg kuru harg icin) 3,0-3,51t

Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rélatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

SARFIYAT

10 mm kalinlik icin yaklasik 18 - 22 kg / m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sadrfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

DEPOLAMA
- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde serin ve kuru halde muhafaza
edilmelidir.

- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmri maksimum 12 aydir.
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Grout F

Hizli Prizlenen Grout Harcli

URUN TANIMI

Ic ve dis mekanda, celik konstriksiyon, donati ve makina
temelleri gibi cesitli elemanlari betona sabitleme isinde
kullanilan, cok gucll yapisma ozelligi olan, ilk ve son basing
dayanimlari ylksek, esnek ve akiskan, elle uygulanan ve
makinaile sivi halde pompalanabilen, genlesme ozelligine
sahip, rotre yapmayan, yuksek dlzeydeki akiskanligi sayesinde
kendiliginden yerlesen, yuksek nitelikli grantlometrik kum,
cimento ve yuksek nitelikli kimyasal katki maddeleriile
pekistirilerek hazirlanmis, mineral bazli, cimento esasli, hizli
kuruyan grout harcidir.

KULLANILDIGI YERLER

- I¢c ve dis mekanlarda,

- Beton sabitleme ve betonarme calismalarinda,
- Cok amacli kalipliankraj calismalarinda,

- Kreyn yollarinda ve kopru kirislerinde,

- Yol ve kdpru baglantilarinda.

OZELLIKLER

- Yuksek duzeyde akiskandir (sik donatili veya dar kalipli alanlar

icinideal).

- Uygulanabilme suresi uzundur.

- Akiskan kivamindan oturu kendinden yerlesir ve her tur kalip
seklini kolayca alir, bosluksuz beton dokimune imkan verir,
bosluk ve catlaklara kolay ntfuz eder.

- EndUstriyel makinalari ve makinalarin baglanti elemanlarini
zemine sabitlemek, kenarlarini ve alt kisimlarini betonla
doldurmakiicin,

- Celik elemanlarla beton elemanlarin birlesim yerlerini
betonlamak icin.

- Her tur ankraj, montaj ve beton tamiri calismasi yapmak,
kopru kirislerini doldurmakta.

- Tren raylariniddosemek, kanalizasyon veya su kanali
kapaklarini yerlestirmekte.

- Kopru parapetlerini, trafik isiklarini, reklam panolarini
zemine sabitlemek ve ayrica kiris - kolon takviyesinde
donatilari sabitlemek icin kullanilir.

- Ilk ve son basin¢ dayanimi degerleri yuksektir.

- Celige cok guclu yapisir, olusan gerilmeleri emer.

- Suya, surekliislakliga, dona ve agir hava sartlarina karsi
dayaniklidir.

- Rotre yapmaz.

-Yanmaz, bu nedenle epoksi kullaniminin riskli oldugu
alanlarda guvenle kullanilir.

- Bayindirlik Poz no: 04.613/3-c

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Uygulama yapilacak yuzey puruzlu, kirden ve aderansi
dUsurucu maddelerden arindirilmis, catlaksiz, yuk
tasiyabilecek glicte saglam ve stabil olmalidir.

- Gerekli gorulen hallerde uygulama ylzeyi kumlama, basincli
su veya basincli hava puskirtme yontemiile temizlenmelidir.
Ankrajlama yapmadan Once yuzey yeteri kadar islatilmali,
ancak yUzeyde su birikimi olusumu engellenmelidir.

UYGULAMA

- Temiz bir karistirma kabi icine yukaridaki teknik veri
tablosunda belirtilmis olan su miktarinin 2/3'd oraninda
normal hava sicakligindaki su bosaltilir. Daha sonra su dolu
kapicine kuru har¢ dokulerek, uygun karistirma makinasi
veya aletiile durmaksizin karistirilir. Topaksiz ve homojen bir
karisim elde edilinceye kadar karistirmaya devam edilir.

- Arzu edilen kivama ulasabilmekicin hazirlanan harca, teknik
veri tablosunda belirtilen en ylksek su miktariasilmamak
kaydiile su eklenebilir.

- Yaklasik 2 dk. olgunlasma suresi beklendikten sonra har¢
tekrar hafifce karistirilir. Uygulamaya hazir hale gelen ve
yuksek duzeyde akici olan har¢ en gecg bir saaticerisinde
uygulanmalidir.

- Harcicinde hava boslugu olusumunu engellemek icin veya
kalipsiz ankraj calismasi yapilacaksa, uygulamaya tek bir
kenardan veya kdseden baslanmali ve iceride kalan havanin
disari cikmasinaizin verilmelidir. Gerekli gorulen hallerde
dokulen harg bir alet yardimiile karistirilarak yoklanmali ve
hava bosluklari giderilmelidir.
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BRHELE

TEKNIiK VERILER

Dmax (mm) 2

Renk Gri
Uygulanabilir kalinlik (mm) 30

Kuru birim hacim agirligi (kg / lt) 1,5+0,2
Islak birim hacim agirugi (kg / lt) 2,2+0,2
Kapta kuruma suresi (dakika) ~30
Kuruma suresi (saat) ~4

Basin¢g mukavemeti (28 gln) (N / mm?) =60
Egilme mukavemeti (28 gtin) (N / mm?) =6
Karisim suyu miktari (25 kg kuru harg icin) 3,5-4,01t

Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C aras!

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rélatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

Acikta olan yeni uygulama yapilmis yerler en azilk 3 gun
boyunca suratli kurumaya karsi korunmalidir. Bununicin genis
ylzeyli folyo veya nemlijut cuvali kullanarak ytzeyi nemli
tutmak yeterlidir.

SARFIiYAT

10 mm kalinlik icin yaklasik 18 - 22 kg / m®.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup; uygulama dncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmaltidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tlketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 12 aydir.




Grout T

Tiksotropik Grout Harci

URUN TANIMI

Ic ve dis mekanda, celik konstriksiyon, donati ve makina
temelleri gibi cesitli elemanlari betona sabitlemeisinde
kullanilan, cok gucli yapisma ozelligi olan, ilk ve son basing
dayanimlari yuksek, esnek, cimento ve yuksek nitelikli
kimyasal katki maddeleriile pekistirilerek hazirlanmis, mineral
bazli, cimento esasli, hizli kuruyan, tiksotrop grout harcidir.

KULLANILDIGI YERLER

-I¢ ve dis mekanlarda,

- Beton sabitleme ve betonarme calismalarinda,
- Cok amacli kalipliankraj calismalarinda,

- Kreyn yollarinda ve kdpru kirislerinde,

-Yolve kdpru baglantilarinda.

OZELLIKLER

- Tiksotrop ozelliktedir.

- DuUseyde kayma ve sarkma yapmaz.

- Uygulanabilme suresi uzundur.

- Celik elemanlarla beton elemanlarin birlesim yerlerini
betonlamakicin

- Her tur ankraj, montaj ve beton tamiri calismasi yapmak,
kopru, kolon ve kirislerini doldurmak

- Tren raylarinidosemek, kanalizasyon veya su kanali
kapaklarini yerlestirmek.

- Kopru parapetlerini, trafik isiklarini, reklam panolarini
zemine sabitlemek ve ayrica kiris - kolon takviyesinde
donatilari sabitlemekiicin kullanilir.

- Ilk ve son basin¢ dayanimi degerleri yuksektir.

- Celige cok guclu yapisir, olusan gerilmeleri emer.

- Suya, surekliislakliga, dona ve agir hava sartlarina karsi
dayaniklidir.

- Rotre yapmaz.

- Yanmaz, bu nedenle epoksi kullaniminin riskli oldugu
alanlarda guvenle kullanilir.

- Bayindirlik Poz no: 04.613/3-c

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Uygulama yapilacak yuzey puruzld, kirden ve aderansi
dusUrucu maddelerden arindirilmis, catlaksiz, yuk
tasiyabilecek glcte saglam ve stabil olmalidir.

- Gerekli gorulen hallerde uygulama ylzeyi kumlama, basincli
su veya basincli hava puskurtme yontemiile temizlenmelidir.
Ankrajlama yapmadan once yuzey yeteri kadar islatilmali,
ancak ylzeyde su birikimi olusumu engellenmelidir.

UYGULAMA

- Temiz bir karistirma kabiicine yukaridaki teknik veri
tablosunda belirtilmis olan su miktarinin 2/3'4 oraninda
normal hava sicakligindaki su bosaltilir. Daha sonra su dolu
kapicine kuru harc¢ dokulerek, uygun karistirma makinasi
veya aletiile durmaksizin karistirilir. Topaksiz ve homojen bir
karisim elde edilinceye kadar karistirmaya devam edilir.

- Arzu edilen kivama ulasabilmekicin hazirlanan harca, teknik
veritablosunda belirtilen en yuksek su miktariasitlmamak
kaydiile su eklenebilir.

- Yaklasik 2 dk. olgunlasma suresi beklendikten sonra har¢
tekrar hafifce karistirilir. Uygulamaya hazir hale gelen ve
ylUksek dlzeyde akiciolan harc en gec bir saaticerisinde
uygulanmatidir.

- Harcicinde hava boslugu olusumunu engellemekicin veya
kalipsiz ankraj calismasi yapilacaksa, uygulamaya tek bir
kenardan veya kdseden baslanmali ve iceride kalan havanin
disari cikmasinaizin verilmelidir. Gerekli gorulen hallerde
dokullen harg bir alet yardimiile karistirilarak yoklanmali ve
hava bosluklari giderilmelidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

Acikta olan yeni uygulama yapilmis yerler en azilk 3 gun
boyunca suratli kurumaya karsi korunmalidir. Bununicin genis
ylzeyli folyo veya nemlijut cuvali kullanarak yuzeyi nemli
tutmak yeterlidir.

SARFIYAT

10 mm kalinlik i¢in yaklasik 18 - 22 kg / m®.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup; uygulama dncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

Bostik

TEKNIiK VERILER

Dmax (mm) 2

Renk Gri
Uygulanabilir kalinlik (mm) 30

Kuru birim hacim agirligi (kg / lt) 1,5+0,2
Islak birim hacim agirugi (kg / lt) 2,2+0,2
Kapta kuruma suresi (dakika) ~30
Kuruma suresi (saat) ~24
Basin¢g mukavemeti (28 gln) (N / mm?) =50
Egilme mukavemeti (28 gtin) (N / mm?) =6
Genlesme orani % 0,2
Karisim suyu miktari (25 kg kuru harg icin) 35-4,51t
Uygulama i¢cin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasl|

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmaltidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tlketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 12 aydir.
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GroPox SL

Akiskan Nitelikte 3K Epoksi Grout

URUN TANIMI

Bostik BoscoRep GroPox SL, solvent icermeyen,

3 bilesenli, akici kivamda, kendiliginden yayilan epoksi grout
(dokUm) harcidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Her turlu filiz ekiminde ve ankraj elemanlarinin
yerlestirilmesinde,

- Destek ve baglanti elemanlarinda,

- TUnellerde,

- Koprulerde,

- Her turlu yapisal beton tamirinde,

- Her turlu metal aksamin beton veya celik aksama
montajinda ve yapistirilmasinda,

OZELLIKLER

- Solventicermez.

- Kullanimi ve uygulamasi kolaydir.

- Islak olmayan nemli ylizeylere yapisabilir.
- Betona ve celige mukemmelyapisir.

- BlUzulme yapmaz.

- Yuksek mekanik 6zelliklere sahiptir.

- Yuksek kimyasallara dayaniklidir.

UYGULAMA

- Alve A2 komponentleri (agirlik olarak 1:2) birbiri ile homojen
bir karisim elde edilene kadar dusuk devirli bir karistirici
yardimiyla karistiritmatidir. Karisim stresi min. 3 dk. olmatidir.
- Elde edilen A komponentiicerisine B bileseni (agirlik olarak
1:4)ilave edilerek, dusuk devirli bir karistiricrile tamamen
homojen ve akici bir har¢ elde edilene kadar karistiritmatdir.
- Karisim oranlarina onemle dikkat edilmelidir. Farkli karisim
oranlariile cok hizli kirlenme veya hic kirlenmeme vb.
istenmeyen sonuclar elde edilebilir.

- Karistirma islemi sirasinda, karisim su ve nem etkisinden
uzak tutulmalidir.

- lhtiyac kadar karisim yapilmasina dnemle dikkat edilmelidir.
- +5°C hava sicakliginin altinda uygulama yapilmamaulidir.

- Bostik GroPox SL uygulamanin yapilacagi bolgeye
bosaltilmali ve malzemenin hareketini devam ettirebilecek
yeterli basin¢ saglanmalidir.

- Gerekli hava cikisinin saglandigindan emin olunmalidir.

- Eger gerekliyse celik cubuk ile groutun akisina yardimci
olunabilir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM
Uygulama sonrasi kullanilan alet ve ekipmanlar deterjanli
sicak su ile temizlenmelidir.

SARFIiYAT
1mm kalinlik icin yaklasik 1,8-2,0 kg / m®.
Sarfiyat miktarlari teorik degerlerdir.

AMBALAJ

A komponenti: 2,7 kg

B komponenti: 1,3 kg

C komponenti: 16 kg

20 kg'lik tenekede set halinde.

DEPOLAMA

- Dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

- Serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.

- Acilmis teneke kutunun agzi derhal kapatilmalidir; agzi acik
unutulmus bidonlar imha edilmelidir.

- Depolama dmru maksimum 12 aydir.

Bostik Yapi Katalogu

TEKNIiK VERILER

Malzemenin yapisi

Epoksi Esasli

Yogunluk (kg / Lt) 1,9 £ 0,05
Karisim orani (Agirlikca) A1 | B:4
Calisma suresi (dk) (20°C) ~40-50

Basin¢ Mukavemeti

1gun 90 - 100 N/ mm?
7 gln 100 - 110 N/ mm?
14 gln 110 - 120 N/ mm?
Egilme Mukavemeti

Tgun 20-30 N/ mm?*
14 gln 20-40 N/ mm?
Yapisma Mukavemeti (Beton) (N/mm?) | >4

Yapisma Mukavemeti (Celik) (N/mm?) >3,5

Uygulama Kalinligi (mm) 10-50

Uygulama icin Ortam Sicakligi

+5°Cile +35°C arasi

Sertlesen Uriintin Dayanimi

-25°C ile +80°C arasi

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina

gore elde edilen yaklasik verilerdir.

[1]




ConcreteCMP {2

Kendinden Yerlesen Beton

URUN TANIMI

Beton ve betonarme uygulamalariicin, yuksek dizeydeki
akiskanligi sayesinde vibrator kullanimi veya cekicleme
gerektirmeyen, beton tamiri ve takviyesi amaciile kullanilan,
basin¢ dayanimi ytksek, Avrupa Birligi Normalari’na uygun,
yuUksek nitelikli kum, cimento ve cevre dostu katki maddeleri
ile takviye edilerek hazirlanmis, cimento esasli, kendiliginden
yerlesen guclendirme betonudur.

K_ULLANILDIGI YERLER

-I¢c ve dis mekanlarda,

- Otoyol, kopru, gecit, tunel, baraj, rihtim, dalgakiran, su kanali
vb.yapilarininsasinda,

- Radye temel dokimunde, kiris-kolon, istinat duvari ve
heyelan onleyici yapilarinsasinda.

OZELLIKLER

- Beton ve betonarme calismalarinda beton olarak.

- Kalipli betonislerinde, beton plaka yapiminda.

- Beton dolgu ve beton takviyesi yapiminda, mevcut beton
yapilarinin ve yapi elemanlarinin glclendirilmesinde (orn.
Otoyol képru bordurlerini doldurmak, vb.)

- Ulasilmasi zor ve dar yerlerde, dar birlesim kesitlerinde.

- Cok dar ve sik donatiliyerlerde.

- Dolgu ve guclendirme yapilacak genis yuzeyli alanlarda.
- Farkli sekillerde kalip kullanimi gerektiren bolgelerde.

- YUksek duzeyde akiskanlik gerektiren alanlarda kullanilir.
- Yuksek dlzeyde akiskandir (dakikada 60 cm ilerler).

- Minimum 20 dk. boyunca akiskanligini korur.

- Kalip seklini kendiliginden alir (vibrator kullanmaya gerek
kalmaz).

- Kendiagirligrile sikisma ozelligine sahiptir.

- Suya, neme, dona ve agir hava sartlarina karsi dayaniklidir.
- Basin¢ mukavemetiyuksektir.

-YUksek mukavemet degerlerine kisa surede ulasir.

- Dayaniklidir ve uzun édmurludur.

- Kolay uygulanir.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Uygulama yuzeyi yeteri kadar sert, sabit, yuk tasiyabilir
Ozellikte ve catlaksiz olmalidir.

- Uygulama yuzeyi kir, toz, artik siva ve boya, curuf,

katran cimento kalintilari ve yag gibi ayirici maddelerden
temizlenmis olmatlidir.

- Eskibeton katmanitile yeni uygulanacak beton katmani
arasinda guclu ve saglam bir aderans koprusu olusturulmasi
ve korozyona karsi koruyucu bir tabaka elde edilmesiamacitile
Korozyon Onleyici Aderans Bostik AntiCor kullanilmasi tavsiye
edilir.

UYGULAMA

- Bostik Concrete CMP, normal ortam isisinda temiz su dolu
bir kap icinde homojen ve topaksiz bir karisim elde edilinceye
kadar karistirilir.

- Makinaile karistirma durumunda en az 600 devir /7 dk.
guclnde helezonlu veya cift saftli bir karistiricinin
kullanilmasi tavsiye edilir. Bu amacla piyasada mevcut olan
tum harc karistiricilar ve pompalama makineleri kullanilabilir.
- Kalip kullanilmasi halinde, kaliplarin temiz, catlaksiz ve yeteri
kadar kalip ayiriciile kaplanmis olmasina dikkat edilmelidir.

- Tavsiye edilen su miktarina uyulmasi halinde, dakikada
yaklasik 60 cmiilerler.

- Standart beton kivaminda akiskanligini kazanacak sekilde su
ile karistirilmis olan betona kullanim esnasinda ayrica su ilave
edilmemelidir.

- Kullanima hazir hale getirilen beton normal bir hazir betonun
uygulama suresi kadar sure icinde kullanilarak tuketilmelidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Uygulamasi yapilan ylzeyler uygulamadan sonraki ilk
glnlerde direkt glines isigina, ylksek sicakliklara (+35°C Uzeri)
ve kuvvetli hava akimi, don gibi sert hava sartlarina karsi
korunmatidir.

- Uygulama yapilan yuzeylerin 7 gin boyunca genis

ylzeyli folyolar veya nemlijut cuvallariile ortulmeleri, su
puUskurtilerek veya buna benzer uygulamalarile islatitmalari
tavsiye edilir.

TEKNIiK VERILER

Dmax (mm) 4

Renk Gri

Uygulanabilir kalinlik (mm) 30

Kapta kuruma suresi (dakika) ~30

Kuruma suresi (saat) ~24

Basin¢c mukavemeti (28 gin) (N / mm?) =30

Egilme mukavemeti (28 giin) (N / mm?) =8

Karisim suyu miktari (40 kg kuru harcicin) | 3,0-5,0Lt
Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi

Teknik bilgiler +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

SARFIiYAT

10 mm kalinlik icin yaklasik 19 - 20 kg / m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
40 kg'lik kraft torbada ve 1 palette 40 torba (1600 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tUketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 6 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 12 aydir.

A B
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Concrete SPR

Puskurtme Beton

URUN TANIMI

Beton tamiri, takviyesi, kalipsiz betonlama vb. islericin,

uzun mesafelere veya ylksek alanlara nakledilebilerek, kuru
pusklrtme makinalariile uygulanan, uygulama sonrasinda
mala ile Uzerinde calisma yapilabilen, erken stirede yuksek
mukavemet alan, granulometrik kum, cimento ve yuksek
nitelikli katki maddeleriile takviye edilerek hazirlanmis, klclk
granUllu puskirtme betondur.

KULLANILDIGI YERLER
- I¢c ve dis mekanlarda,
- Duvarda, zeminde veya tavanda.

OZELLIKLER

- Her tur beton ve betonarme elemanlarin takviyesi ve
tamirinde.

- Perde duvar yapiminda, ince veya kalin kat betonlamada.

- Kalip kullanmaya gerek duymaksizin temel cukuru

kayma guvenliginin saglanmasinda, sevlerin stabilitesinin
artirilmasinda ve kayma emniyetinin saglanmasinda.

- Beton kdpru ayaklarinin giclendirilmesinde ve onariminda.
- Tunel, kopru, gecit gibi yuksek mukavemet gerektiren
yapilarininsaasinda kullanilir.

- Cabuk priz alir, hizlidonar ve kisa sUrede yuksek mukavemet
degerlerine ulasir.

- PnOmatik olarak kuru halde pompalanir ve islak halde ylzeye
puskurtalur.

- Basin¢ dayanimi yuksektir.

- Suya, sureklineme, dona ve agir hava sartlarina karsi
dayaniklidir.

-Yanmaz.

- Kolay uygulanir.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Uygulama yapilacak yuzey yuk tasiyabilecek glcte, saglam
ve stabil olmalidir.

- Uygulama yuzeyindeki hasarli ve curlk yerler, guclt ve

yUk tasiyabilir nitelikteki betona ulasincaya kadar kazinarak
temizlenmelidir.

- Uygulama yuzeyinin yeteri kadar puruzli olmasina dikkat
edilmeli; cok duz ve kaygan yuzeyler, drnegin kum puskirtme
sistemiile, yeterince puruzll hale getirilmelidir.

- Kir, toz, clruf, katran, yag, boya vb. ayirici 6zelligi olan ve
yapisma gucunuU azaltan maddeler, catlaklar, cimento ve siva
kalintilariuygulama yuzeyinden temizlenmelidir.

- Betonarme elemanlarin yapiminda, donatinin yeteri kadar
betonile drtilmesine dikkat edilmelidir.

- Uygulamaya ge¢cmeden once ylzeyler en az 24 saat
oncesinden yeterince islatilmali ve mat kuru hale gelene
kadar beklenmelidir.

- Restore ve takviye edilecek yuzeyler de en az 24 saat
onceden islatitlmali ve mat kuru hale geldikten sonra
uygulamaya gecilmelidir.

- GlUclendirme oncesinde donatinin korozyona karsi korumasi
icin Bostik AntiCor kullanilmasi tavsiye edilir.

UYGULAMA

- Kuruyontemle pompalayarak pUskirtme yapan tim
makinalarla kullanilir (Orn. Aliva, Meynadier, Mader, PFT,
Torkret, Schurenberg, vb.).

- Hava ve su ayariile elektrik tertibati konularinda makina
Ureticilerinin tavsiyelerine uyulmatidir.

- ldeal sonuca ulasmak icin pusklrtme tabancasiucunun
ylzeye en fazla Tmetre mesafede ve yere O derecelik acida
tutularak (yere tam parallel olacak sekilde) puskirtme
yapilmalidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Uygulamasi yapilan ylzeyler uygulamadan sonraki ilk
gUnlerde direkt glines isigina, ylksek sicakliklara (+35°C Uzeri)
ve kuvvetli hava akimi, don gibi sert hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Uygulama yapilan yuzeylerin 7 gin boyunca genis

ylzeyli folyolar veya nemlijut cuvallariile ortulmeleri, su
puUskUrtulerek veya buna benzer uygulamalar ile islatilmalari
tavsiye edilir.

Bostik Yapi Katalogu

TEKNIiK VERILER

Dmax (mm) 5
Renk Gri
Uygulanabilir kalinlik (mm) 20
Basing mukavemeti (28 gun) (N / mm?) =30

Karisim suyu miktari (40 kg kuru harg icin) 4,0-551t

+5°C ile +35°C arasi

Uygulama icin ortam sicakligi

Teknik bilgiler +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

SARFIYAT

Yaklasik 2,1-2,3 1t/ m>.

40 kg'lik paketile yaklasik 21 - 23 It taze beton elde edilir.
Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama éncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
40 kg'lik kraft torbada ve 1 palette 40 torba (1600 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmaltidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindiritlmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tlketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 6 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 12 aydir.




Concrete PCK ({27

Kuru Beton

URUN TANIMI

Yuksek nitelikli kum, cimento ve cevre dostu katki maddeleri
ile takviye edilerek hazirlanmis, beton ve betonarme islerinde
C25 sinifi beton olarak kullanimda Avrupa Birligi Normlari'na
uygun, elle uygulanan ve makina ile de pompalanabilen,
basin¢ dayanimiyltksek betondur.

_KULLANILDIGI YERLER
I¢ ve dis mekéanlarda.

OZELLIKLER

- Ulasilmasi zor ve dar alanlarda beton ve betonarme
calismalariicin beton olarak.

- Ekleme / bosluk doldurma sapi ve cesitli beton katmanlari
arasinda ara sapl, yuzen sap veya en az 25 mm kalinlikta (max.
100 mm) olmak Uzere zemin sapi olarak.

- Her tip beton dokme ve tamir isinde, kiris-kolon insasinda,
istinat duvarlariyapiminda, kalipla beton plaka veya merdiven
yapiminda, yUruyUs yollariinsasinda ve ayrica tas ve tas
turevi kalin plakalariyere sabitlemede, en az 40 mm kalinlikta
kullanitir.

- Suya, neme, dona ve agir hava sartlarina karsi dayaniklidir.

- Cekme dayanimi yuksektir.

- Catlaksizdonar.

- Basin¢c dayanimi yuksektir.

-Yerden isitmali zeminlerde kullanim icin de uygundur.

- Uzun omdarluddar.

- Yumusak kivamlidir, kolay uygulanir.

- Hidrolik baglayicilik 6zelligine sahiptir.

-Yanmaz.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

Beton C25 olarak kullanim igin:

- Sadece hafif emici veya emis 6zelligi olmayan kaliplar
kullanitmatidir.

- Betonarme calismasinda, donatinin yeterince betonile
ortulmesine dikkat edilmelidir.

- Genis yuzeyli yapi elemanlarinda birlesim derzleri dikkate
alinmalidir.

- Kaliplar yeteri kadar kalip ayirici madde ile kaplanmalidir.
-GUlclendirme amacli kullanimda uygulama oncesinde,
Ozellikle donatilar Uzerine Korozyon Onleyici Aderans Harcli
Bostik AntiCor uygulanmasi tavsiye edilir.

Sap olarak kullanim igin:

- Uygulama yapilacak zemin dayanikli ve hareketsiz olmalidir.
- Uygulama zemini catlaksiz ve yeteri kadar ylk tasima
kabiliyetine sahip olmalidir.

- CUruk ve dayaniksiz tabakalar, kir, toz, yag ve benzeriayirici
maddeler yuzeyden arindiritmalidir.

- Siva, cimento ve benzeri madde kalintilari zeminden
temizlenmelidir.

-Zemin uygulama oncesinde yeteri kadar islatilmali veya
Genel Amacli Bostik MultiPrim Astar ile astarlanmalidir.
-Zeminde kaba sap olarak kullanimda tavsiye edilen uygulama
kalinligiren az 25 mm, en fazla 100 mm’dir.

UYGULAMA

- Bostik Concrete PCK harci, normal ortam isisinda temiz

su dolu temiz bir kap icinde elle veya tercihen betonyerile
homojen ve topaksiz bir karisim elde edilene dek karistirilir.

- Beton homojen bir sekilde zemine veya kaliba dokulur. Yeteri
kadar donmasi saglandiktan sonra kalip sokullr ve gerekirse
harc yuzeyi duzeltilir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Taze beton veya sap uygulamasi yapilan yuzeyler ilk
glnlerde direkt glines isigina, ylksek sicakliklara (+35°C Uzeri)
ve kuvvetli hava akimi, don gibi sert hava sartlarina karsi
korunmatidir.

- Uygulama yapilan yuzeyler 7 gliin stresince naylon veya jut
cuvallarrile ortllerek kapatilmali, su puskUrtulerek veya buna
benzer uygulamalarile islatitmatidir.

TEKNIiK VERILER

Dmax (mm) 4

Renk Gri

Uygulanabilir kalinlik (mm) 100

Kuruma suresi (saat) ~48

Basing mukavemeti (28 gun) (N / mm?) >30

Karisim suyu miktari (40 kg kuru hargicin) | 4,5-6,0 lt
Uygulama i¢cin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi

Teknik bilgiler +23°C hava sicakligina ve 50% rélatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

SARFIiYAT

10 mm kalinlik icin yaklasik 20 - 22 kg / m? kuru harc.

40 kg'lik paketile yaklasik 20 - 22 lt beton veya sap elde
edilir. Bu miktar 10 mm kalinliktaki uygulamada 2 m*alanicin
yeterlidir.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
40 kg'lik kraft torbada ve 1 palette 40 torba
(1600 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmaltidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tlketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 6 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 12 aydir.
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SH Q

Zemin Sertlestirici — Kuvars Agregall

URUN TANIMI

Bostik SH Q Zemin Sertlestirici, sadece kuvars agregall, yuksek
nitelikli cevre dostu katki maddeleriiceren, beton ylzeyine
monolitik olarak uygulanan, kullanima hazir, cimento esasli
zemin sertlestiricisidir.

KULLANILDIGI YERLER

-I¢ ve dis mekanlarda,

-Yogun ve agir yuklere maruz kalmayan zeminlerde,
- Surtinmeye maruz kalan zeminlerde,

- Garajlar, otoparklar, yollar ve kaldirimlarda,

- Hangarlar, endustriyel ve ticari depolarda,

- Fabrikalarda,

- Yeralti gecitleri, metro istasyonlarinda,

- Benzinistasyonlarinda.

OZELLIKLER

- Taze beton Uzerine serpme olarak kullanilir.

- Tozumayan, dlizgun yuzeyli zeminler elde edilmesini saglar.
- Klasik betona gore asinma ve darbelere GUstun dayanimudir.
-Yogun trafige karsi dayanikli ve uzun dmurludur.

- Betonun gecirimsizligini arttirir.

- Oksitlenmez.

- Temizlenmesi ve bakimi kolaydir.

- Yanmaz.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Bostik SH Q Zemin Sertlestirici’nin uygulanacagi yuzey en az
C25 sinifibeton olmalidir. Uygulama yapilacak betonun ylzeyi
tahta malaile duzeltilmelidir.

- Bostik SH Q Zemin Sertlestirici’'nin Uzerine uygulanacak olan
betonun kivami cok dnemlidir. Kati kivamli olmasi halinde,
ylzey sertlestirici, reaksiyonuicin gerekli olan suyu bunyesine
alamaz ve dolayisiyla sertlesme gerceklesmez. Kivamin fazla
sulu olmasi halinde ise, ylzey sertlestirici dokulmus olan
betonunicine girer ve istenen sonu¢ bu nedenle alinamaz.

UYGULAMA

- Bostik SH Q Zemin Sertlestirici’nin dnce sarf miktarinin
%'si beton zemin Uzerine serpilir ve tahta mala ile duzeltilir.
Zemin Uzerinde yurunebilecek duruma gelindiginde, geri kalan
malzeme bltln zemine homojen olarak yayilir ve duzeltilir.
- UrdnUn beton ylzeye islenmesinin ve dizeltme isleminin
ardindan yuzey son olarak tepsi perdahiile dizeltilmelidir.
- Ylzey sertlestirici uygulanmis ylzeye asla su
eklenmemelidir.

- Yuzey sertlestirici cok rizgarli veya kuru kosullarda
uygulanmamalidir.

- DusUk bagil nemde (%40 altinda), ylzeyde ciceklenme
olusabilir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Hizli priz almayi engellemekiicin, yeni uygulama yapilmis
ylzey Uzerine hafifce su puskudrtulmeli ve yuzey genis yuzeyli
folyo ile ortulmelidir.

- Bostik SH Q Zemin Sertlestirici Uzerine tavsiye edilen Bostik
WBC veya Bostik SBC kir malzemesi uygulanmalidir.

- Ortam sicakligina bagli olarak, uygulamadan sonraki1- 3 gln
icerisinde, yalanci derzler kesilmelidir. Zemin sertlestiginde
esnek derz macunu ile doldurulmalidir.

- Uygulamasi yeni yapilmis yuzeyler dogrudan gunes isigiile
temastan, olumsuz hava sartlarindan ve yuksek sicakliklardan
(+35°C uUzeri) korunmalidir.

SARFIiYAT

3 mm kalinlik icin yaklasik 4 - 6 kg / m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

Bostik Yapi Katalogu

TEKNIiK VERILER

Dmax (mm) 3

Renk Gri, Antrasit, Kirmizi, Yesil
Kuru birim hacim agirligi 1,60 kg / dm?

Basin¢ mukavemeti (28 gun) ~50N/mm?

Asinma (Bohme metodu’na gore) 3,5scm’/50cm?

Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi

Teknik bilgiler +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada, 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru harg¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tUketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 12 aydir.

C€ itu

ASINMA DIRENCI TEST




Zemin Sertlestirici — Kuvars ve Korund Agregali

URUN TANIMI

Bostik SH QC Zemin Sertlestirici, kuvars ve korunt agregali,
yuUksek nitelikli cevre dostu katki maddeleriiceren, beton
ylzeyine monolitik olarak uygulanan, kullanima hazir, cimento
esaslizemin sertlestiricisidir.

KULLANILDIGI YERLER

- I¢ ve dis mekanlarda,

- Ortave agir trafige maruz kalabilecek alanlarda,
- Surtinmeye maruz kalan zeminlerde,

- Garajlar, otoparklar, yollar ve kaldirimlarda,

- Hangarlar, endustriyel ve ticari depolarda,

- Fabrikalarda,

- Yeralti gecitleri, metro istasyonlarinda,

- Benzinistasyonlarinda,

- Yukleme rampalarive rihtimlarda,

OZELLIKLER

- Taze beton Uzerine serpme olarak kullanilir.

- Tozumayan, dlizgun yuzeyli zeminler elde edilmesini saglar.
- Klasik betona gore asinma ve darbelere Ustun dayanimudir.
- Yogun trafige karsi dayanikli ve uzun édmurluddar.

- Betonun gecirimsizliginiarttirir.

- Oksitlenmez.

- Temizlenmesi ve bakimi kolaydir.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK Dmax (mm) 3

- Bostik SH QC Zemin Sertlestirici’nin uygulanacagi yuzey en

az C25 sinifi beton olmalidir. Uygulama yapilacak betonun Renk Gri, Antrasit, Kirmizi, Yesil
yuzeyi tahta mala ile duzeltilmelidir. - - B R

- Bostik SH QC Zemin Sertlestirici’nin Gzerine uygulanacak Kuru birim hacim agirtigi 1,60 kg/dm

olan betonun kivami cok onemlidir. Kati kivamli olmasi Basinc mukavemeti (28 giin) ~70 N/mm?

halinde, yuzey sertlestirici, reaksiyonu icin gerekli olan suyu

blnyesine alamaz ve dolayisiyla sertlesme gerceklesmez. Asinma (Bohme metodu’na gore) 3=<cm’/50cm?
Kivamin fazla sulu olmasi halinde ise, yUzey sertlestirici . - -

doékulmiis olan betonun icine girer veistenen sonuc bu Uygulama icin ortam sicakligi +5°Cile +35°C arasl

nedenle alinamaz. Teknik bilgiler +23°C hava sicakligina ve 50% rélatif hava nemi oranina

gore elde edilen yaklasik verilerdir.

UYGULAMA

- Bostik SH QC Zemin Sertlestirici'nin dnce sarf miktarinin .

%'si beton zemin Uzerine serpilir ve tahta mala ile duzeltilir. SARFIYAT ,

Zemin tzerinde yirinebilecek duruma gelindiginde, geri kalan 3 Mmkalinlikicin yaklasik 4 - 6 kg / m”. B A

malzeme bitiin zemine homojen olarak yayilir ve duzeltilir. Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama oncesinde

- Urinun beton ylzeye islenmesinin ve diizeltme isleminin sarfiyat kontrolll numune uygulamasi yapilmasini tavsiye

ardindan yizey son olarak tepsi perdahi ile duzeltilmelidir. ederiz.

- Ylzey sertlestirici uygulanmis ylzeye asla su

eklenmemelidir. AMBA,LAJ

- Ylizey sertlestirici cok rizgarli veya kuru kosullarda 25 kg'lik kraft torbada, 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

uygulanmamalidir.

- DlsUk bagil nemde (%40 altinda), ylzeyde ciceklenme DEPOLAMA )

olusabilir. - Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM - Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,

- Hizli priz almayi engellemek icin, yeni uygulama yapilmis kuru ve nemden arindiritmis ortamda muhafaza edilmelidir.

ylizey Uzerine hafifce su piskirtilmeli ve ylzey genis yiizeyli - Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk

folyo ile drtulmelidir. etapta tuketilmelidir. o o

- Bostik SH QC Zemin Sertlestirici tizerine tavsiye edilen - Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

Bostik WBC veya Bostik SBC kiir malzemesi uygulanmalidir. - Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi

- Ortam sicakligina bagli olarak, uygulamadan sonraki1- 3 gun  kKaydiyla depolama omri maksimum 12 aydir.
icerisinde, yalanci derzler kesilmelidir. Zemin sertlestiginde

esnek derz macunu ile doldurulmalidir. R .o
- Uygulamasi yeniyapilmis yuzeyler dogrudan gines isidiile ITU

temastan, olumsuz hava sartlarindan, ve yuksek sicakliklardan J =
(+35°C uzeri) korunmalidir. ASINMA DIRENCI TESTI

TEKNIK HARC ve KIMYASALLAR

Bostik Yapi Katalogu 147
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SHC

Zemin Sertlestirici — Korund Agregali

URUN TANIMI

Bostik SH C Zemin Sertlestirici, sadece korunt agregali, yuksek
nitelikli cevre dostu katki maddeleriiceren, beton ylzeyine
monolitik olarak uygulanan, kullanima hazir, cimento esasli
zemin sertlestiricisidir.

KULLANILDIGI YERLER

- I¢ ve dis mekanlarda,

- YUksek oranda mekanik asinma dayanimiaranan zeminlerde,
- Surtinmeye maruz kalan zeminlerde,

- Garajlar, otoparklar, yollar ve kaldirimlarda,

-Hangarlar, endustriyel ve ticari depolarda,

- Fabrikalarda,

- Yer alti gecitleri, metro istasyonlarinda,

- Benzinistasyonlarinda,

- Yukleme rampalari ve rihtimlarinda.

OZELLIKLER

- Taze beton Uzerine serpme olarak kullanilir.

- Tozumayan, dlizgun yuzeyli zeminler elde edilmesini saglar.
- Klasik betona gore asinma ve darbelere Ustun dayanimudir.
- Yogun trafige karsi dayanikli ve uzun édmurluddar.

- Betonun gecirimsizliginiarttirir.

- Oksitlenmez.

- Temizlenmesi ve bakimi kolaydir.

-Yanmaz.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Bostik SH C Zemin Sertlestirici’'nin uygulanacagi ylzey en az
C25 sinifibeton olmalidir. Uygulama yapilacak betonun ylzeyi
tahta mala ile dlzeltilmelidir.

- Bostik SH C Zemin Sertlestirici’'nin Uzerine uygulanacak olan
betonun kivami cok dnemlidir. Kati kivamli olmasi halinde,
yuzey sertlestirici, reaksiyonuicin gerekli olan suyu bunyesine
alamaz ve dolayisiyla sertlesme gerceklesmez. Kivamin fazla
sulu olmasi halinde ise, ylzey sertlestirici dokulmus olan
betonunicine girer veistenen sonu¢ bu nedenle alinamaz.

UYGULAMA

- Bostik SH C Zemin Sertlestirici’nin dnce sarf miktarinin %'si
beton zemin Uzerine serpilir ve tahta mala ile duzeltilir. Zemin
Uzerinde yurunebilecek duruma gelindiginde, geri kalan
malzeme butln zemine homojen olarak yayilir ve dizeltilir.
- Urlnun beton ylzeye islenmesinin ve duzeltme isleminin
ardindan ylzey son olarak tepsi perdahiile duzeltilmelidir.

- Ylzey sertlestirici uygulanmis ylzeye asla su
eklenmemelidir.

- Ylzey sertlestirici cok ruzgarli veya kuru kosullarda
uygulanmamalidir.

- DusuUk bagil nemde (%40 altinda), yUzeyde ciceklenme
olusabilir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Hizli prizalmayi engellemek icin, yeni uygulama yapilmis
ylzey Uzerine hafifce su puskudrtulmeli ve yuzey genis yuzeyli
folyoile ortulmelidir.

- Bostik SH C Zemin Sertlestirici Uzerine tavsiye edilen Bostik
WBC veya Bostik SBC kur malzemesi uygulanmauldir.

- Ortam sicakligina bagli olarak, uygulamadan sonraki1-3 gln
icerisinde, yalanci derzler kesilmelidir. Zemin sertlestiginde
esnek derz macunu ile doldurulmatidir.

- Uygulamasi yeni yapilmis yuzeyler dogrudan gunes isigiile
temastan, olumsuz hava sartlarindan, ve yuksek sicakliklardan
(+35°C uzeri) korunmalidir.

Bostik Yapi Katalogu

TEKNIiK VERILER

Dmax (mm) 3

Renk Gri, Antrasit, Kirmizi, Yesil
Kuru birim hacim agirligi 1,70 kg/dm?

Basin¢ mukavemeti (28 gun) ~75N/mm?

Asinma (Bohme metodu’na gére) | 2<cm?®/50cm?

Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasl

Teknik bilgiler +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

SARFIYAT

3 mm kalinlik icin yaklasik 4 - 6 kg / m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama éncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada, 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tUketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 12 aydir.

q




wWBC

Akrilik Beton Kuru

URUN TANIMI

Bostik WBC Akrilik Beton Kuru, beton ve Bostik SH Zemin
Sertlestirici uygulanmis yuzeylere kir malzemesi olarak
uygulanir. Harctaki karisim suyunun hizli buharlasmasi
sonucu yuzeyde meydana gelebilecek catlaklari engellemek
icin kullanilan akrilik recine esasli, tek bilesenli bir sivi kur
malzemesidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Beton saplarda,

- Kapali ve acik otoparklarda, depolarda,

- Sicak havalarda yapilan beton dokimlerinde,

- Bostik SH Zemin Sertlestirici uygulanmis ylzeylerde.

OZELLIKLER

- Beton ve sap yuzeylerin asinmasini onler.

- Tozumayan ve sert bir ylzey elde edilir.

- Olusan seffaf film tabakasi betonun su gecirimsizligini
arttirir.

- Taze betonun suyunu hizli bir sekilde kaybetmesini
engelleyerek, kuruma ve priz alma asamasinda catlak olusumu
riskini minimuma indirir.

- Betonun gdzenekli bir ylzeye sahip olmasini engeller.

- Bayindirlik Poz no: 04.613/1-f

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Bostik WBC Akrilik Beton Kiru, taze betona yuzey parlakligi
gecer gecmez ve beton Uzerinde yuriunebilecek kadar
sertlestiginde uygulanabilir.

- Beton yuzey Uzerine Bostik SH uygulandiktan en az 30 dakika
sonrayuzeye uygulanmadlidir.

UYGULAMA

- Uygulamada once bidon iyice calkalanmalidir.

- Bostik WBC Akrilik Beton Kiru yuzeye firca, rulo veya dusuk
basincli pUsklrtme ekipmanlariile esit sekilde dagitilarak
uygulanmatidir.

- YUuzeyde Bostik WBC Akrilik Beton Kuru birikintisi
kalmamalidir, olusan birikintilerdeki malzeme bir fir¢ca yardimi
ile dagititmalidir.

- Uygulama yagmur altinda yapilmamauldir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

Taze yapistirilmis kaplamali yuzeyler, ilk ginlerde dogrudan
glnes isigina, gucll hava akimi, yuksek hava sicakligi (+35°C
Uzeri), yagmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karsi
korunmatidir.

SARFIYAT

Yaklasik 0,200 - 0,250 kg / m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
30 kg'lik plastik bidonda.

S[$

1 2 [ P S Y

TEKNIiK VERILER

Renk Beyaz

Kuruma suresi (saat) 1

Yogunluk (+20°C de) 1,0kg /Lt

+5°C ile +35°C arasi

Uygulama icin ortam sicakligi

Teknik bilgiler +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

DEPOLAMA

- Dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

- +52C'nin Uzerinde, direkt gun isigina maruz kalmayacak
sekilde, serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.

- Acilmis bidonun agzi derhal kapatilmalidir, agzi acik
unutulmus bidonlar imha edilmelidir.

- Depolama dmru acilmamis ambalajinda maksimum

12 aydir.

Bostik Yapi Katalogu 149
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Meister

SDH

Siva ve Duvar Orme Harcl

URUN TANIMI

Cevre dostu kimyasallar ve cimento ile takviye edilerek
hazirlanmis, TS EN 998-1standardina gore uretilen, dayanikli
ve uzun omurld, i¢ ve dis mekanda, duvarda, tavanda veya
zeminde duvar érme harci olarak elle uygulanan, cimento
esaslisiva ve duvar érme harcidir.

KULLANILDIGI YERLER
Duvar érme harciolarak:
-I¢ ve dis mekanlarda.

Siva harci olarak:

-I¢c ve dis cephelerde,

- Duvar ve tavanlarda,

- Nemli ve islak hacimlerde,
- Toprak altinda.

OZELLIKLER

- Suya, neme, dona ve agir hava sartlarina karsi dayaniklidir.
- Kolay uygulanir.

- Tas, tugla, bims tugdla, briket ve benzeri normal tastan olusan
tugdlalarile duvar ormek ve orull duvarlara siva yapmak

icin kullanilir (kubbeli ve agir yike maruz kalan duvarlarda
kullanitmamalidir).

- Dis duvar sivasi ve temelde dis siva olarak, ayrica
mukavemeti dusuk yuzeylerde Ust siva olarak
kullanitmamalidir.

-YanalyuUzeylere deiyiyapisir.

- Buhar difiizyonuna izin verir ve mekan icindeki nem oranini
duzenli tutar (nefes alir).

- Hidrolik baglayicilik 6zelligine sahiptir.

-Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.478

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Duvar érmekicin: yuksek dlizeyde emicilik 6zelligine sahip
gozenekli tas tugla veya beton plaka kullanilmasi halinde
veya yuksek hava sicakligi neticesinde taze harcta meydana
gelebilecek su kaybini engellemek icin, uygulama dncesinde
tuglalar dnceden islatilmalidir.

- Sivayapmak icin: siva yapilacak yuzeye dnceden su
puskurtilmesi veya Meister SH ile 6n serpme yapilmasi veya
ylzeyin astarlanmasi tavsiye edilir.

UYGULAMA

- Meister SDH belirtilen miktardaki normal ortam isisinda
temiz suile dolu bir kap icinde homojen ve topaksiz bir karisim
saglanincaya kadar elle veya makina ile karistirilir.

- Harca herhangi bir katki maddesi eklenmemelidir.

- Tavsiye edilen kullanim isisi +5°C ile +35°C arasidir.

- Siva harci olarak kullanildiginda siva yuzeyinde siyirma,
keceleme, cilalama, kazima veya dalgalandirma islemleri
uygulanabilir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Suratli ve sagliksiz kurumayi onlemek icin siva yapilan
ylzeyler direkt gunes isigina, yuksek sicakliklara (+35°C Uzeri)
ve kuvvetli hava akimi, don gibi sert hava sartlarina karsi
korunmatidir.

- Urlnln on gorulen ve istenilen uzun sureli performansinin
elde edilmesiicin, tim uygulamanin tamamlanmasindan
sonra, en kisa zamanda (uygulanan Urdnun kuruma suresine
bagliolarak 3-7 gun) isin amacina ve detayina uygun bir
kaplama (boya, seramik vb.) ile yapilan uygulamanin koruma
altina alinmasi veya kaplanmasi gereklidir.

SARFIYAT

Duvar Orgii Harci:

DuUsey ve yatayda tavsiye edilen kalinlik 10 mm’dir. Sarfiyat
tugdla tipine ve boyutuna gore farklilik gosterir.

Siva Harci:
Yaklasik 10 mm uygulama kalinligricin 14 - 15 kg / m?.

Verim:

40 kg kuru harg ile yaklasik 26 - 29 It taze harc elde edilir. Sarfiyat
miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde sarfiyat
kontrolld numune uygulamasi yapilmasini tavsiye ederiz.

AMBALAJ
40 kg'lik kraft torbada 1 palette 40 torba (1600 kg / palet).

TEKNIiK VERILER

Duvar Harci | Siva

Uygulanabilir kalinlik (mm) 20 20
Kuru birim hacim agirligi (kg / Lt) 1,6 £0,2 1,6 £0,2
Islak birim hacim agirligi (kg / Lt) 1,7 £0,2 1,7 £0,2
Calisma suresi (dakika) ~120 ~120
Kuruma suresi (saat) 24 24
Basing mukavemeti (28 gin) (N / mm?) =26 =6
Egilme mukavemeti (28 giin) (N / mm?) =2 22
Karisim suyu miktari (40 kg kuru harcicin) | 6 =7 Lt 6-8lt
Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi

TS EN 998-1/07.2011e gore siniflandirilmistir.

Kaba yigin yogunlugu (kg/m?) 1600 + 300
Basin¢ dayanimi CSIv

Bag dayanimi (N/mm?) >0,08
Kilcal su emme WO

Su buhari gecirgenlik katsayisi (4) <35
Yangina dayaniklilik Al

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 6 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmri maksimum 6 aydir.




Meister

GYH

Gazbeton Yapistirma Harcl

URUN TANIMI

Yuksek nitelikli cevre dostu kimyasal katki maddeleriile
hazirlanmis, EN Avrupa Birligi Normlari’na uygun, uzun omurlu
ve dayanikli, 6zel olarak gazbeton (gozenekli tugla) yapistirma
icinince yatak yontemine gore Uretilen cimento esasli drme
harcidir.

_KULLANILDIGI YERLER
I¢ ve dis mekéanlarda.

OZELLIKLER

- Yapistirma kuvvetiyuUksektir.

- Suya, dona ve agir hava kosullarina karsi dayaniklidir.
- Su buharigecirgen ozelliktedir.

- Plastik kivamda, islenebilirligi yuksektir.

- Hidrolik baglayicilik 6zelligine sahiptir.

- Her tur gazbeton, gozenekli tugla, kirec tasi tuglaile
duvar érme isinde ve yuzeylerindeki puruzleri ve bosluklari
doldurarak duzgun bir ylzey elde etmede kullanilir.
-Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.478

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Uygulama yapilacak yuzey sabit, yuk tasiyabilecek glcte ve
catlaksiz olmatidir.

- Tahrip olmus zayif ylzeyler, toz, tortu, boya, damlatasi ve
kalip ayirici yaglar gibi ayirici 6zelligi olan maddeler ve clruflar
uygulama ylzeyinden temizlenmelidir. Gazbeton tuglaile
duvar orme yapilacak olan zeminde bozukluklar varsa, sapile
dUzeltilip teraziye getirilmelidir.

- Gereken hallerde ylzey onceden yeterince islatitmatidir.

UYGULAMA

- Meister GYH, normal ortam sicakligindaki 6 - 7 lt temiz su
dolu bir kap icine bosaltilir, topaksiz oluncaya ve homojen

bir dagilim saglanincaya kadar dusutk devirli bir karistiricrile
karistirilir. Elde edilen karisim 3 dk. dinlendirilir, ardindan
kullanmadan once homojen bir karisim elde etmek icin, tekrar
hafifce karistirilarak uygulamaya baslanir.

- Taze har¢ malaile dizgun ve ayni oranda, dengeli bir sekilde
uygulama ylzeyine yayilir.

- Taze harc 1- 2 saaticinde tuketilmelidir.

- Tarakla uygulandiginda tavsiye edilen derz genisligi

3 mm’dir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

Suratli ve sagliksiz kurumayi onlemekiicin siva yapilan
ylzeyler direkt gunes isigina, yuksek sicakliklara (+ 35°C Uzeri)
ve kuvvetli hava akimi, don gibi sert hava sartlarina karsi
korunmatidir.

SARFIiYAT

Yaklasik 1Tmm kalinlikicin1,5-2,0 kg / m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama oncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

TEKNIiK VERILER

Dmax (mm) 0,6

Uygulanabilir kalinlik (mm) 2

Kuru birim hacim agirligi (kg / Lt) 1,5+0,2

Islak birim hacim agirligi (kg / Lt) 1,6+0,2
islenebilme siiresi (saat) >5

Duzeltilme suresi (dakika) Min.6

Basinc mukavemeti (28 gin) (N / mm?) =26

Egilme mukavemeti (28 giin) (N / mm?) =2

Karisim suyu miktari (25 kg kuru harc¢ icin) 6-71t

Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

DEPOLAMA

- Kuru harg¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tlketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 6 aydir.
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Meister

SH

Serpme Harci

URUN TANIMI

Cevre dostu kimyasallar ve gri cimento ile hazirlanmis,
dayanikli ve uzun d6murll, yuksek yapisma mukavemetine
sahip, beton veya benzeri kaygan ve plruzsuz yuzeylerde,
gazbeton gibi siviemme ozelligi yuksek olan ylzeylerde glclu
ve puruzll bir alt ylzey olusturmak yoluyla glvenli bir siva
altizemini elde etmek ve sivanin ylzeye daha iyi yapismasini
saglamak, buna ek olarak sivanin kuruma suresini denge-
leyerek catlama riskini azaltmak icin kullanilan elle veya siva
makinasiile uygulanan, ince taneli serpme harcidir.

KULLANILDIGI YERLER
-I¢ ve dis mekanlarda,
- Duvar ve tavanlarda.

OZELLIKLER

- Elile veya makineile uygulanir.

- Islak olarak, elle mala ile uygulanir veya trolyenile
puskurtuldr.

- YUksek aderanstlidir.

- Agir hava satlarina karsi dayaniklidir.

- Darbelere ve yuke karsi dayanimi yuksektir.

- Plastik kivamuldir, kolay uygulanir.

- PurlzsUz veya sivi emiciligi fazla olan ylzeylerde sivanin
yapisma gucunu artirir ve saglikli kurumasini saglar.

- Beton, brlt beton, gazbeton, tugla, siva ve benzeri yuzeyler
Uzerinde purdlzlu ve gucll bir siva alti zemini olusturmak icin
kaba siva olarak.

-YUzeyi tamamen ortecek ve ag gibi saracak sekilde
pusklrtme harcg olarak.

- Kalin kat uygulanmak suretiile iri taneli kaba siva olarak.

- Cimento bazlidir.

- Hidrolik baglayicilik 6zelligine sahiptir.

-Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.476

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Siva uygulamasi dncesi serpme yapilacak yuzey siva
tasiyabilir nitelikte saglam, hareketsiz, temiz, kir, toz ve pastan
arinmis ve yeteri kadar kuru olmatidir.

- ZayIf ve dayaniksiz ylzeyler, beton tozlari, cimento artiklari,
boya ve macun kalintilari, kalip ayirici yaglar gibi maddeler
yuzeyden temizlenmelidir.

UYGULAMA
Meister SH ylzeyi tamamen, % 100 ortecek sekilde uygulanir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Sivayapilmadan once en az2 - 3 gun Meister SH'nin
yeterince kurumasi ve sertlesmesi beklenmelidir.

- Serpme uygulamasi yapilmis yuzeylerilk gtinlerde glines
1s1g1ile dogrudan temasa, yagmur, don, kuvvetli rizgar
gibiagir hava sartlarina ve yuksek sicakliklara (+35°C) karsi
korunmaltidir.

SARFIiYAT

10 mm kalinlik i¢in, %100 Ortucu olma durumunda
~9-10kg/m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
40 kg'lik kraft torbada, 1 palette 40 torba (1600 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru harc torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmaltidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
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TEKNIiK VERILER

Dmax (mm) 3

Renk Gri
Uygulanabilir kalinlik (mm) 15

Kuru birim hacim agirligi (kg / lt) 1,5+0,2
Islak birim hacim agirugi (kg / lt) 21+0,2
Calisma suresi (dakika) 120
Kuruma suresi (saat) ~24
Basin¢g mukavemeti (28 gln) (N / mm?) =26
Egilme mukavemeti (28 gtin) (N / mm?) =1
Karisim suyu miktari (40 kg kuru harg icin) 70-851t

Uygulama icin ortam sicakligi

+5°C ile +35°C arasi

TS EN 998-1/07.2011e gére siniflandiritmistir.

Kaba yigin yogunlugu (kg/m?) 1800 + 300
Basin¢ dayanimi CS IV

Bag dayanimi (N / mm?) > 0,08
Kilcal su emme WO

Su buhari gecirgenlik katsayisi (4) <35
Yangina dayaniklilik A1

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina

gore elde edilen yaklasik verilerdir.

- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tlketilmelidir.
- Ust Uste en fazla 6 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmri maksimum 6 aydir.




Meister

CMS Dis

Cimento Esasli Makina Sivasi

URUN TANIMI

Cevre dostu kimyasallar, gri cimento ve perlitile takviye edilerek
hazirlanmis, TS EN 998-1standardina gore Uretilen, dayanikli ve
uzun Omurlld, mikemmel su buhari gecirgen ozellikte, elle veya siva
makinasiile uygulanan, ic ve dis cephe genel amacli kaba sivadir.

KULLANILDIGI YERLER
-I¢ ve dis cephelerde,
- Duvar ve tavanlarda.

OZELLIKLER

- Elile veya makine ile uygulanir.

- Su buharidifuzyonunaizin verir, binanin nefes almasini saglar.

- Her turince siva ve dekorasyon sivalariicin alt siva olarak kullanilir.
- Mineral ve organik bazli sivalaricin alt veya son kat sivasi olarak
kullanilir.

- Ince tabaka halinde kullanilan fayans (mermer) yapistiricilaricin alt
siva olarak kullanitir.

- Son kat sivasi olarak kullanilir. (Boya ve duvar kagidiicin)

- Plastik kivamlidir, kolay uygulanir.

- Hidrolik baglayicilik 6zelligine sahiptir.

- Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.476

UYGULAMA ONCESI HAZIRLIK

- Tozlar, kalintilar, zayIf yUzeyler ve ayirici 6zelligi olan maddeler
uygulama ylzeyinden temizlenmelidir.

- Kuru ve emiciyuzeyler dnceden hafifce islatitmalidir.

- Gazbeton veya bims tugla gibi ylUksek siviemme 6zelligi olan
ylUzeyler Meister EYAile astarlanmalidir.

- Brut betonyuzeylerde, sert, dayanikli ve puruzlu bir ylzey
olusturacak sekilde Meister SH ile 6n serpme yapilmali veya sz
konusu yuzeyler astarlanmalidir.

- Tamir gerektiren ylzeylerde CMS uygulamasi dncesinde ¢cimento
esaslitamir harciile enaz 3 - 4 gun énceden doldurulmalidir.

UYGULAMA

- Meister CMS, pistonlu veya helezonlu siva makinalariile veya
elektriklibir el aletiile karistirilir ve her tip siva makinasiile (veya
elle) tas ve tas turevi tugla, bims tugla, briket, gazbeton, brit beton
Uzerine uygulanabilir.

- Gazbeton, brut beton vb. ylzey lUzerine uygulamada Meister SH,

2 -7mm arasinda kalinlikta ylzeye on bir serpme olarak uygulanir.
Serpme yapilan ylzeyin yeteri kadar kuruyarak makina sivasina
uygun, guclu bir alt yapi olusturabilmesiicin mevsim sartlarina gore
en az 48 saat (genelde 2 - 3 gun) beklenir.

- Yeteri kadar sertleserek yluzeye tutuculugu artiran serpme Uzerine
Meister CMS 10 - 15 mm kalinlikta tek kat halinde uygulanir. 15 mm ve
Uzerikalinlikta siva gerektiren yuzeylerde, Meister CMS iki kat halinde
uygulanmalidir.

- Uygulama elle yapilacak ise, Meister CMS normal oda sicakliginda
temiz su dolu bir kap icine bosaltilarak, topaksiz bir karisim elde
edilinceye kadar karistirilir. Karistirma slresi en az 3 dakika olmauidir.
Elde edilen harc¢ 5 dakika dinlendirildikten sonra, tekrar homojen bir
karisim elde edilene kadar karistirilir.

-15 mm’den kalin uygulama gerektiren yuzeylerde, 2. kat
uygulamasina gecilmeden once yaklasik 4 - 5 gun ilk kat Meister
CMS’niniyice kurumasi beklenir. Bu bekleme slresinden sonra
gereken hallerde siva filesi kullanmak suretiile 10 - 15 mm
kalinliginda 2. katin uygulamasina gecilir.

- Son kat sivasi yeterince cektikten ve plastik kivamina geldikten
sonra (60 - 70 dk. sonra), tekrar mastarla yoklama yapilir.

- YUzey mastarlanamayacak sekilde sertlestikten sonra spatula veya
celik malaile dlzeltilir. Sertlesen ve dlzeltilen siva ylzeyi hafifce
islatilir ve siinger ile trifillenir.

- Trifillenen ylzey 10 - 15 dk. icinde tekrar celik mala ile bastirilarak,
purlzslz ve cam gibi parlak bir hale gelene dek duzeltilir. Bu

esnada gereginden fazla ylzeyi trifillemek veya trifil sonrasinda
yUzeyi parlatmak icin malayi gereginden fazla bastirmak, siva
icindekiiri taneli kumun ylUzeye yayilmasina, dolayisiile yuzeyde
purizlenmelere sebep olabilir.

- Siva uygulamasindan 7 gun sonra ylUzey boyaya uygun hale gelir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Sivayapilmis yuzeyler ilk ginlerde dogrudan gunes isigiile
temastan ve agir hava sartlarindan korunmatli, gerektiginde sivanan
yuzeyler hafifce islatiltmatidir.

- Siva uygulamasi yapilmis yuzey Uzerine uygulanacak her tur
kaplama ve boyamaisi, siva uygulamasinin tamamlanmasindan en az
7 gun sonrayapilmatldir.

-Urdnun on gorilen veistenilen uzun sureli performansinin elde
edilmesiicin, tim uygulamanin tamamlanmasindan sonra, en kisa
zamanda (uygulanan urunun kuruma suresine bagli olarak 3-7 gun)
isinamacina ve detayina uygun bir kaplama (boya, seramik vb.)

ile yapilan uygulamanin koruma altina alinmasi veya kaplanmasi
gereklidir.

SARFIYAT

Yaklasik 10 mm kalinlikicin 12 - 14 kg / m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde sarfiyat
kontrolld numune uygulamasi yapilmasini tavsiye ederiz.

AMBALAJ
40 kg'lik kraft torbada, 1 palette 40 torba (1600 kg / palet).
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TEKNIK VERIL

Dmax (mm) 15

Renk Gri
Uygulanabilir kalinlik (mm) 15

Kuru birim hacim agirligi (kg / lt) 1,4 +0,2
Islak birim hacim agirugi (kg / lt) 1,6 £0,2
Calisma suresi (dakika) 120
Kuruma suresi (saat) ~24
Basin¢g mukavemeti (28 gln) (N / mm?) =2
Egilme mukavemeti (28 gtin) (N / mm?) =1
Yapisma mukavemeti (28 gin) (N / mm?) = 0,5
Karisim suyu miktari (40 kg kuru harg icin) 7-8,51t
Uygulama i¢cin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi

TS EN 998-1/07.2011e gore siniflandiritmistir.

Kaba y1gin yogunlugu (kg/m?) 1300 + 300
Basin¢ dayanimi Csll

Bag dayanimi (N/mm?) > 0,08
Kilcal suemme WO

Su buhari gecirgenlik katsayisi (H) <35
Yangina dayaniklilik A1l
islenebilme slresi En az1saat

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranin
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

a

DEPOLAMA

- Kuru har¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin, kuru ve
nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.

- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk etapta
tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 7 torbaistiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi kaydiyla
depolama dmru maksimum 6 aydir.

q
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Meister

CMS ¢

Cimento Esasli Makina Sivasi

URUN TANIMI

Cevre dostu kimyasallar, gri cimento ve perlitile takviye edilerek
hazirlanmis, TS EN 998-1standardina gore Uretilen, dayanikli ve
uzun Omurlld, mikemmel su buhari gecirgen ozellikte, elle veya siva
makinasiile uygulanan, sadece ic cephe genelamacli kaba sivadir.

KULLANILDIGI YERLER
-I¢c cephelerde,
- Duvar ve tavanlarda.

OZELLIKLER

- Elile veya makine ile uygulanir.

- Subuharidifuzyonunaizin verir, binanin nefes almasini saglar.

- Her turince siva ve dekorasyon sivalariicin alt siva olarak kullanilir.
- Mineral ve organik bazli sivalaricin alt veya son kat sivasi olarak
kullanilir.

- Ince tabaka halinde kullanilan fayans (mermer) yapistiricilaricin alt
siva olarak kullanitir.

- Son kat sivasi olarak kullanilir. (Boya ve duvar kagidiicin)

- Plastik kivamlidir, kolay uygulanir.

- Hidrolik baglayicilik 6zelligine sahiptir.

- Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.476

UYGULAMA ONCESI HAZIRLIK

- Tozlar, kalintilar, zayIf ylUzeyler ve ayirici 6zelligi olan maddeler
uygulama ylzeyinden temizlenmelidir.

- Kuru ve emiciyuzeyler dnceden hafifce islatitmalidir.

- Gazbeton veya bims tugla gibi ylUksek siviemme 6zelligi olan
ylUzeyler Meiser EYAile astarlanmalidir.

- Brut betonyuzeyl erde, sert, dayanikli ve puruzll bir yuzey
olusturacak sekilde Meiser SH ile on serpme yapilmali veya s6z
konusu yuzeyler astarlanmalidir.

- Tamir gerektiren ylzeylerde CMS uygulamasi dncesinde ¢cimento
esaslitamir harciile enaz 3 - 4 gun dnceden doldurulmalidir.

UYGULAMA

- Meister CMS, pistonlu veya helezonlu siva makinalariile veya
elektriklibir el aletiile karistirilir ve her tip siva makinasi veya elle tas
ve tas turevitugla, bims tugla, briket, gazbeton, brit beton Uzerine
uygulanabilir.

- Gazbeton, brut beton vb. ylzey Uzerine uygulamada Meister SH,

2 -7mm arasinda kalinlikta ylzeye on bir serpme olarak uygulanir.
Serpme yapilan ylzeyin yeteri kadar kuruyarak makina sivasina
uygun, guclu bir alt yapi olusturabilmesiicin mevsim sartlarina gore
en az 48 saat (genelde 2 - 3 gun) beklenir.

- Yeteri kadar sertleserek yluzeye tutuculugu artiran serpme Uzerine
Meister CMS 10 -15 mm kalinlikta tek kat halinde uygulanir. 15 mm ve
Uzerikalinlikta siva gerektiren yuzeylerde, Meister CMS iki kat halinde
uygulanmalidir.

- Uygulama elle yapilacak ise, Meister CMS normal oda sicakliginda
temiz su dolu bir kap icine bosaltilarak, topaksiz bir karisim elde
edilinceye kadar karistirilir. Karistirma slresi en az 3 dakika olmauidir.
Elde edilen harc¢ 5 dakika dinlendirildikten sonra, tekrar homojen bir
karisim elde edilene kadar karistirilir.

-15 mm’den kalin uygulama gerektiren yuzeylerde, 2.kat
uygulamasina gecilmeden once yaklasik 4 - 5 gun ilk kat Meister
CMS’niniyice kurumasi beklenir. Bu bekleme slresinden sonra
gereken hallerde siva filesi kullanmak suretiile 10 - 15 mm
kalinliginda 2. katin uygulamasina gecilir.

- Son kat sivasi yeterince cektikten ve plastik kivamina geldikten
sonra (genelolarak 60 - 70 dk. sonra), tekrar mastarla yoklama yapilir.
- YUzey mastarlanamayacak sekilde sertlestikten sonra spatula veya
celik malaile dlzeltilir. Sertlesen ve dlzeltilen siva ylzeyi hafifce
islatilir ve siinger ile trifillenir.

- Trifillenen ylzey 10 - 15 dk. icinde tekrar celik mala ile bastirilarak,
purlzslz ve cam gibi parlak bir hale gelene dek dizeltilir. Bu

esnada gereginden fazla ylzeyi trifillemek veya trifil sonrasinda
yUzeyi parlatmak icin malayi gereginden fazla bastirmak, siva
icindekiiri taneli kumun ylUzeye yayilmasina, dolayisiile yuzeyde
puruzlenmelere sebep olabilir.

- Siva uygulamasindan 7 gun sonra ylUzey boyaya uygun hale gelir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Sivayapilmis ylzeylerilk glinlerde gerektiginde sivanan ylzeyler
hafifce islatitmalidir.

- Siva uygulamasi yapilmis ylzey Uzerine uygulanacak her tir
kaplama ve boyamaisi, siva uygulamasinin tamamlanmasindan en az
7 gun sonrayapilmalidir.

-Urdnun 6n gorilen veistenilen uzun sureli performansinin elde
edilmesiicin, tim uygulamanin tamamlanmasindan sonra, en kisa
zamanda (uygulanan urunun kuruma suresine bagli olarak 3-7 gun)
isin amacina ve detayina uygun bir kaplama (boya, seramik vb.)

ile yapilan uygulamanin koruma altina alinmasi veya kaplanmasi
gereklidir.

SARFIYAT

Yaklasik 10 mm kalinlik i¢cin 12 - 14 kg / m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde sarfiyat
kontrolld numune uygulamasi yapilmasini tavsiye ederiz.

AMBALAJ
40 kg'lik kraft torbada, 1 palette 40 torba (1600 kg / palet).

Bostik Yapi Katalogu

TEKNIK VERIL

Dmax (mm)

15

Renk

Gri

Uygulanabilir kalinlik (mm)

15 (tek katta)

Kuru birim hacim agirligi (kg / lt) 1,4 +£0,2
Islak birim hacim agirugi (kg / lt) 1,6+0,2
Calisma suresi (dakika) 120
Kuruma suresi (saat) ~24
Basin¢g mukavemeti (28 gln) (N / mm?) =2
Egilme mukavemeti (28 gtin) (N / mm?) =1
Yapisma mukavemeti (28 gin) (N / mm?) 20,5
Karisim suyu miktari (40 kg kuru harg icin) 7-8lt

Uygulama i¢cin ortam sicakligi

+5°C ile +35°C arasl

TS EN 998-1/07.2011e gore siniflandiritmistir.

Kaba yigin yogunlugu (kg/m?) 1300 * 300
Basin¢ dayanimi CSl

Bag dayanimi (N/mm?) =0,08
Kilcal su emme WO

Su buhari gecirgenlik katsayisi (y) <35
Yangina dayaniklilik Al
islenebilme suresi Enaz1saat

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina

gore elde edilen yaklasik verilerdir.

DEPOLAMA

- Kuru har¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi

korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin, kuru ve
nemden arindiritmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk etapta

tuketilmelidir.
- Ust Uste en fazla 7 torbaistiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi kaydiyla

depolama dmru maksimum 6 aydir.




Meister

IS

Ince Siva

URUN TANIMI

TS EN 998-1standardina gore Uretilen, cesitli katki maddeleri
ile takviye edilerek hazirlanmis, sentetik recine ve polimer
katkili, iceride ve disarida boyaya hazir ylizey elde etmek
amaciyla kullanilan, mikemmel su buhari gecirgenligine sahip,
elle kullanima uygun, cimento esasli, ince sivadir.

KULLANILDIGI YERLER

-I¢ ve dis cephelerde,

- Duvar ve tavanlarda,

- Nemli ve islak hacimlerde,
- Brlt beton yuzeylerde.

OZELLIKLER

- Suya, dona ve neme karsi dayaniklidir.

- Plastik kivamdadir.

- Uygulamasi kolaydir.

-Yuzeylere yapisma mukavemeti yuksektir.

-Cimento esaslidir su buhari gecirgenligi mukemmel olup ic
ortamdaki nem oranini dlzenli tutar.

- Hidrolik baglayicilik 6zelligine sahipdir.

- Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.476/C

UYGULAMA ONCESI HAZIRLIK

- Siva Ustu uygulamalarda, siva uygulamasindan sonra
uygulamaya gecmeden en az 72 saat beklenmelidir.

- Toz, kir, kalip yagi, ctruf, boya gibi benzeri yapismayi
engelleyici hareketli maddeler yuzeyden temizlenmeldir.

- Cimento, siva ve beton gibi kalintilar ve atiklar uygulama
yuUzeyinden arindiritmadlidir.

- Catlak sivalar, zayif ylzeyler veya yosun kalintilari ylzeyden
temizlenmelidir.

- Brlt beton yuzeyler uygulama oncesinde astarlanmatidir.
- YUksek duzeyde emici nitelikte olan veya parlatilmis

olan beton yuzeyler aderans koprisu kurma harci veya
astarlanmalidir.

- Gazbeton veya godzenekli tugla yuzeyler astarlanmalidir.

- Diger turdeki yuzeyler ise uygulama dncesinde yeterince
islatilmali, yeteri kadar beklendikten sonra uygulamaya
gecilmelidir.

UYGULAMA

- Meister IS, normal ortam sicakligindaki 7,5 - 8,5 lt temiz su ile
dolu bir kap icine bosaltilarak, topaksiz bir karisim saglanincaya
dek dusuk devirli bir karistiricrile karistirilir. Karisim suresi

min. 5 dk. olmalidir. Islem sonunda elde edilen harc¢ 3 dk.
dinlendirilip homojen bir karisim elde edilmesiicin tekrar 2 dk.
kadar karistiritmalidir.

- Karistirilan har¢ 3 dk. olgunlasma suresi beklendikten sonra
uygulamaya hazirdir.

- Taze har¢ 1saaticerisinde kullanilmalidir.

- Duzgln bir yUzey alabilmekicin malzeme yeteri kadar
sertlestikten sonra, stinger trifilile trifillenir.

- Meister IS'nin iki kat uygulanacadi yuzeylerde, ilk kat
uygulandiktan sonra ikinci katin uygulamasina kadar 6 saat
beklenmelidir.

- Sivanin catlamasini dnlenmesiicin, 2. kat uygulamasindan
once ylzeyin nemlendirilmesi tavsiye edilir.

- Siva yuzeylerindeki bosluk ve ince catlaklarin
dg_llc_lurulmasmda tamir harciolarak da kullanilmasi tavsiye
edilir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Hizli ve sagliksiz kurumayi dnlemek icin, siva yapilan ylzeyler
dogrudan gunes ile temastan, sert rlzgar, dolu ve don gibiagir
hava sartlarindan korunmalidir.

- Urlnidn on gorulen ve istenilen uzun sureli performansinin
elde edilmesiicin, tum uygulamanin tamamlanmasindan
sonra, en kisa zamanda (uygulanan Urdnun kuruma suresine
bagliolarak 3-7 gun)isin amacina ve detayina uygun bir
kaplama (boya, seramik vb.) ile yapilan uygulamanin koruma
altina alinmasi veya kaplanmasi gereklidir.

SARFIYAT

1Tmm kalinlikicin 1,3 - 1,5 kg / m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama oncesinde
s?jrfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
40 kg'lik kraft torbada, 1 palette 40 torba (1600 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin, kuru
ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.

TEKNIiK VERILER

Dmax (mm) 1

Renk Gri
Uygulanabilir kalinlik (mm) 10

Kuru birim hacim agirligi (kg / lt) 1,6 £0,2
Islak birim hacim agirugi (kg / lt) 1,7+0,2
Kapta kuruma suresi (dakika) ~60
Calisma suresi (dakika) 40 - 60
Kuruma suresi (saat) ~24
Basing mukavemeti (28 gun) (N / mm?) =10
Egilme mukavemeti (28 gtin) (N / m m?) =2
Karisim suyu miktari (40 kg kuru harg icin) 75-851t

Uygulama i¢cin ortam sicakligi

+5°C ile +35°C arasl

TS EN 998-1/07.2011e gore siniflandiritmistir.

Kaba y1gin yogunlugu (kg/m?) 1500 £ 0,2
Basin¢ dayanimi CSIv

Bag dayanimi (N / mm?) >0,08
Kilcal suemme WO

Su buhari gecirgenlik katsayisi (H) <35
Yangina dayaniklilik A1
islenebilme slresi En az 1saat

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina

gore elde edilen yaklasik verilerdir.

- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk etapta

tuketilmelidir.
- Ust Uste en fazla 6 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama d6mru maksimum 12 aydir.

CE <>
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Satin

Saten Siva

URUN TANIMI

TS EN 998-1standardina gore Uretilen, cesitli katki maddeleri
ile takviye edilerek hazirlanmis, sentetik recine ve polimer
katkili, boyaya hazir yuzey elde etmekte kullanilan, elle
kullanima uygun, mukemmel su buhari gecirgenligine sahip,
cimento esasli, beyaz renkli, sUper ince taneli saten sivadir.

KULLANILDIGI YERLER

-I¢ ve dis cephelerde,

- Duvar ve tavanlarda,

- Brut beton yuzeylerde.

- Cukur veya kilcal rotre catlaklarin onariminda,

OZELLIKLER

- Suya, dona ve neme karsi dayaniklidir.

- Plastik kivamdadir.

- Uygulamasi kolaydir.

- Boyaya hazir yuzey elde etmekte kullanilir.
- YUzeylere yapisma mukavemetiyuksektir.
- Cimento esaslidir su buhari gecirgenligi mikemmel olup, i¢
ortamdaki nem oranini dizenli tutar.

- Hidrolik baglayicilik 6zelligine sahip.
-Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.613/3-a

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Siva Ustl uygulamalarda, siva uygulamasindan sonra
uygulamaya gecmeden en az 72 saat beklenmelidir.

- Toz, kir, kalip yagi, cUruf, boya gibi benzeriayiricimaddeler,
cimento, siva ve beton gibi kalintilar ve atiklar uygulama
ylzeyinden arindiritmalidir.

- Catlak sivalar, zayif yuzeyler veya yosun kalintilari ylzeyden
temizlenmelidir.

-BrUt beton yuzeyler uygulama oncesinde islatilmalidir.

- Yiuksek dlizeyde emici nitelikte olan veya parlatilmis olan
beton ylzeyler, aderans koprusu kurma harci veya Bostik
MultiPrim ile astarlanmatidir.

- Gazbeton veya gdzenekli tugla yuzeyler Bostik MultiPrim ile
astarlanmalidir.

- Diger tUrdeki yuzeylerise uygulama oncesinde yeterince
islatilmali, yeteri kadar beklendikten sonra uygulamaya
gecilmelidir.

UYGULAMA

- Bostik Satin, normal ortam sicakligindaki 8,0 - 9,5 lt temiz
suile dolu bir kap icine bosaltilarak, topaksiz bir karisim
saglanincaya dek dUsUk devirli bir karistiricrile karistiritir.
Karisim stresi min. 5 dk. olmalidir. Islem sonunda elde edilen
harc 3 dk. dinlendirilip homojen bir karisim elde edilmesiicin
tekrar 3 dk. kadar karistiritmatidir.

- Karistirilan harc¢ 3 dk. olgunlasma suresi beklendikten sonra
uygulamaya hazirdir.

- Taze har¢ 30 dakika icerisinde kullanitmalidir.

- DUzgun bir yuzey alabilmek icin, malzeme yeteri kadar
sertlestikten sonra, suzimparasiile zimparalanarak parlatilir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Hizli ve sagliksiz kurumayi1 onlemek icin siva yapilan ytzeyler
dogrudan glnes ile temastan, sert ruzgar, dolu ve don gibi
agir hava sartlarindan korunmalidir.

- UrldnUn on gorulen ve istenilen uzun sureli performansinin
elde edilmesiicin, tim uygulamanin tamamlanmasindan
sonra, en kisa zamanda (uygulanan Urdnun kuruma suresine
bagliolarak 3-7 gun) isin amacina ve detayina uygun bir
kaplama (boya, seramik vb.) ile yapilan uygulamanin koruma
altina alinmasi veya kaplanmasi gereklidir.

SARFiYAT

1mm kalinlik icin yaklasik 1,0 - 1,1kg / m>.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru harg torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmaltidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.

TEKNIiK VERILER

Dmax (mm) 0,2

Renk Beyaz
Uygulanabilir kalinlik (mm) 2-3

Kuru birim hacim agirligi (kg / lt) 11+£0,2
Islak birim hacim agirugi (kg / lt) 1,3+0,2
Calisma suresi (dakika) ~30
Kuruma suresi (saat) ~30
Basin¢c mukavemeti (28 glin) (N / m m?) =10
Egilme mukavemeti (28 gtin) (N / mm?) 22
Karisim suyu miktari (25 kg kuru harg icin) 8,0-9,51t

Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi

Uygulama i¢cin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi

TS EN 998-1/02.2006'ya gore siniflandiritmistir.

Kaba yigin yogunlugu (kg/m?) <1800
Basin¢ dayanimi CS|

Bag dayanimi (N / mm?) >0,08
Kilcal su emme WO

Su buhari gecirgenlik katsayisi (u) <35
Yangina dayaniklilik A1
islenebilme slresi En az 1saat

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tlketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama omriu maksimum 6 aydir.
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ContactPrimer 20 20

Brut Beton Astari

URUN TANIMI

Yuzeylerin emiciligini dengeleyerek, daha sonra uygulamasi
yapilacak sivanin catlaksizdonmasini saglayan ve yuzeylere
yapisma gucunu artiran, mineral dolgular iceren, dispersiyon
esasli, brut beton ve emici olmayan parlak yuzeylericin
formulize edilmis al¢i ve cimento esasli siva harc altinda
kullanilabilen astar.

KULLANILDIGI YERLER

- I¢ ve dis mekanlarda,

- Duvar, tavan veya zeminlerde,

- Beton, brut beton, tas ve tas tlrevi tugla, bims tugdla, briket,
kirec tasi vb. tugla orulu yuzeylerde,

- Dis cepheisiyalitim sistemleri altinda, parlak ylzeylerde.

OZELLIKLER

- Siva suyunun yuzey tarafindan hizliemilmesi nedeniyle
sivanin catlamasini engeller.

- Uygulama yUzeyinde hava kabarcigi olusmasini onler.

- Her tlr alci ve cimento bazli sivanin cekme ve kuruma
surelerini dengeler.

- Yapisma mukavemetini artirarak ve catlaksiz kurumalarini
saglar.

- Tam kurudugunda film tabakasi olusturur.

- Sertlestikten sonra suya, stireklineme ve dona karsi
dayaniklidir.

- YuUzeylerin yapisma mukavemetini arttirdigindan dolayi,
Bostik ContactPrimer lUzerine uygulanacak malzemelerin
sarfiyatini da azaltir.

- Uzerine alcili, cimentolu ve anhidrit siva, mineral siva ve boya
yapilabilir.

_Bostik

-Yanmaz.
- Bayindirlik Poz no: 04.503/2

SARFIiYAT

Uygulanan her katicin yaklasik 0,2 kg / m? sarf edilir.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
12 kg'lik plastik kovada.

DEPOLAMA
- Depolama dmru maksimum 12 aydir.

MultiPrim

Universal Astar

URUN TANIMI

Yuzeylerin emiciligini dengeleyerek, daha sonra uygulamasi
yapilacak sivanin catlaksizdonmasini saglayan ve yuzeylere
yapisma gucunu artiran, seffaf beyaz renkte dispersiyon
astardir.

KULLANILDIGI YERLER

- I¢ ve dis mekanlarda,

- Duvar, tavan veya zeminde,

- Beton, brut beton, tas ve tas tlrevi tugla, bims tugdla, briket,
kirec¢ tasi vb. tugla orulu yuzeylerde.

OZELLIKLER

- Siva suyunun yuzey tarafindan hizliemilmesi nedeniyle
sivanin catlamasini engeller.

- Uygulama ylzeyinde hava kabarcigi olusmasini onler.

- Her tlr mineral bazli sivanin cekme ve kuruma surelerini
dengeler.

- Yapisma mukavemetini artirarak ve catlaksiz kurumalarini
saglar.

- Tam kurudugunda film tabakasi olusturur.

- Sertlestikten sonra suya, sureklineme ve dona karsi
dayaniklidir.

- Yuzeylerin yapisma mukavemetini arttirdigindan dolayi,
Bostik MultiPrim Astar Uzerine uygulanacak malzemelerin
sarfiyatini da azaltir.

- Uzerine ¢cimentolu ve anhidrit siva, mineral siva ve boya

-Yanmaz.
- Bayindirlik Poz no: 04.503/1

SARFIYAT

Uygulanan her katicin yaklasik 0,1- 0,2 kg / m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
10 kg'lik plastik bidonda.

DEPOLAMA
- Depolama dmri maksimum 12 aydir.
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Latex

Baglayici Katki

URUN TANIMI

Icerisine konuldugu karisimin daha kolay uygulanmasini ve
catlaksizdonmasini saglayan ve yuzeylere yapisma gucinu ve
su gecirimsizlik 6zelligini artiran, beyaz renkte, cimento esasli
harclaricin kopolimer dispersiyon esasli sivi sentetik kaucuk
katkidir.

KULLANILDIGI YERLER
TUm tamir harclarinda; Cimentolu sivalarda; Beton dokim
islerinde; TUm ¢cimentolu tamiratlarda.

OZELLIKLER

Icerisine katildigi karisimda guc¢lu ve kalici bir bag olusturur;
Harcin yapisma mukavemetini ve elastikiyetini artirir; Zayif
kimyasallara karsi dayanimi artirir; Su gecirimsizlik saglar;
Uygulama kolayligi saglar; Ani kurumayi engelleyerek,
catlaklari minimize eder; Bayindirlik Poz no: 04.61317-i

SARFIYAT
350 dozluk 1m? harcicin yaklasik 5 kg Bostik Latex ilave
edilmelidir. Sarfiyat miktarlari teorik degerlerdir.

AntiFreeze

Donmayl Engelleyici Katki

URUN TANIMI

Icerisine konuldugu ¢cimentolu karisimin soguk hava
islenebilirligini artirip, erken ylksek mukavemet kazanmasini
saglayan, su miktarini azaltip akiskanlastirici 6zellik
kazandiran, klor icermeyen, naftalin formaldehit stlfanot
esasli katkidir.

KULLANILDIGI YERLER
Tum cimentolu imalatlarda.

OZELLIKLER

Harcin mukavemet degerlerinde artis saglar; Kalip sokme
suresini kisaltir; Donma ve ¢ozllme direncini artirir; Su
gecirimsiz, kompakt bir karisim olusturur; Asinma direncini
artirir; Bayindirlik Poz no: 04.613/7

SARFiYAT
Karisim icerisindeki cimento miktarinin % 2'si kadar sarf
edilmelidir. Sarfiyat miktarlari teorik degerlerdir.

Fiber MO6

Polipropilen Fiber

URUN TANIMI

Bostik Fiber MOG6, siva, sap, cimentolu harc¢ vb. imalatlarda
cekme gerilmelerini karsilamak ve mukavemeti artirmak
amaciyla karisim icerisine konulan, 6 mm uzunlukta,
multiflament tipte polipropilen liftir.

KULLANILDIGIYERLER
Iceride ve disarida; Siva, sap ve cimentolu karisimlarda.

SARFIYAT
1m?cimentolu karisimicin 0,6 ila 1,8 kg kullanitmalidir.

AMBALAJ
600 gr'lik posetlerde ve 21kg’lik kolilerde.

DEPOLAMA
Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmauidir.

158 Bostik Yapi Katalogu

AMBALAJ
10 kg'lik ve 30 kg'lik plastik bidonda.

DEPOLAMA

Dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir; Serin ve kuru
halde muhafaza edilmelidir; Acilmis bidonun agzi derhal
kapatilmalidir, agzi acik unutulmus bidonlar imha edilmelidir;
Depolama omru maksimum 12 aydir.

ponn Ll

AMBALAJ
30 kg'lik plastik bidonda.

DEPOLAMA

Dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir; Serin ve kuru
halde muhafaza edilmelidir; Acilmis bidonun agzi derhal
kapatilmalidir; agzi acik unutulmus bidonlar imha edilmelidir;
Depolama dmri maksimum 12 aydir.




QS 2

Kuvars Kumu

URUN TANIMI
Bostik Kuvars Kumu QS 2, yikanmis, elenmis ve kurutulmus
dogal kuvars kumudur.

KULLANILDIGI YERLER
Sentetik recine (epoksi) kaplanmis alanlarin Ustine serpmek
icin, Sentetik recinelere dolgu olarak kullanilir.

OZELLIKLER
0,1-1,0 mm boyutlarindadir; Yikanmistir; Elenmistir;
Kurutulmustur.

AMBALAJ
20 kg'lik kraft torbada.

DEPOLAMA B
Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir; Ust Uste
en fazla 8 torba istiflenmelidir; Ahsap paletler Uzerinde serin
ve kuru halde muhafaza edilmelidir; Patlamis veya acilmis
torbalar derhal kapatilmali ve ilk etapta tuketilmelidir.

QS 3

Kuvars Kumu

URUN TANIMI
Bostik Kuvars Kumu QS 3, yikanmis, elenmis ve kurutulmus
dogal kuvars kumudur.

KULLANILDIGI YERLER
Sentetik recine (epoksi) kaplanmis alanlarin Ustine serpmek
icin, sentetik recinelere dolgu olarak kullanilir.

OZELLIKLER
0,4 - 1,6 mm boyutlarindadir; Yikanmistir; Elenmistir;
Kurutulmustur.

AMBALAJ
20 kg'lik kraft torbada.

DEPOLAMA

Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir; Ahsap
paletler Uzerinde serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir;
Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk etapta
tuketilmelidir; Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

TEKNIiK VERILER

Granulometri

01-10mm

Kuru birim agirlik

~1,3kg/m?’

TEKNIiK VERILER

Granulometri

0,4-16mm

Kuru birim agirlik

~1,3kg/m?

Bostik Yapi Katalogu
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ClimaTech ile Kazanclariniz

Bostik'ten cagimizin en onemli sorunlarindan biri olan enerjinin korunmasina
yonelik yine kalite ve yenilikte oncu bir sistem daha;
Bostik ClimaTech enerji tasarruf teknolojileri.

- Yakit ve isletme giderlerinden %50'ye - Yazik sicaktan, kisin soguktan korur.
varan tasarruf saglar.

- Isi kOprulerini ortadan kaldirarak isi
- KUf ve mantardan arindirilmis, saglikli ~ kayiplarini onler.
ve konforlu mekanlar yaratir.

- Uzun dmurlu, ekonomik ve uygulamasi
- Esnektir. Bina hareketleri sonucunda kolaydir.
olusacak catlaklari minimize eder. .

- Ozgun, yeni, alternatif dis cephe
- Cevre dostudur. Atmosfere salinan tasarimi saglar.
zararli baca gazlarini minimize eder.

- Bina taslyici sistemini koruma

- Uzun yillar sonucunda tecrube altina alarak yogusma sonucunda
edilmis, denenmis ve kabul edilmis bir olusabilecek korozyonu engeller, bina
sistemdir. omrunu uzatir.
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ClimaTech

FX 120

Sistem Yapistiricisi

URUN TANIMI

Cevre dostu katki maddeleri ve polimer ile takviye edilerek
hazirlanmis, suya ve neme karsi dayanikli, tim isiyalitim
plakalarinin mineral esasli yuzeyler Uzerine yapistirilmasinda
kullanilan, uzun calisma suresiile uygulayiciya avantaj
saglayan, dolgu yapma kabiliyeti artiritmis, tstin

performansli, cimento esasli, Bostik ClimaTech Enerji Tasarruf

Sistemleri dahilinde kullanilan yapistirma harcidir.
EOTA ETAG 004’e uygundur.

KULLANILDIGI YERLER
-I¢ ve dis cephelerde,
- Duvar ve tavanlarda,
- Yatayda ve duseyde.

OZELLIKLER

- Dona, suya, streklineme ve agir hava kosullarina karsi
dayaniklidir.

- Plastik kivamuldir, kolay uygulanir.

- Hidrolik baglayicilik 6zelligine sahiptir.

- YUksek mukavemetlidir.

-Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.480

UYGULAMA ONCESI HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, cUruf, boya gibi benzeri yapismay!
engelleyici yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi
kalintilar ve atiklar uygulama yuzeyinden arindiritmatlidir.

- Catlak sivalar, zayif ylzeyler gibi kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt yuzeyler veya yosun kalintilari yluzeyden
temizlenmelidir.

- Tamir gerektiren zeminler, yapistirici uygulanmadan en az
3 -4 gun once o0zel tamir ve dolgu harclarrile doldurulmali ve
tesviye edilmelidir.

- Gazbeton, alci siva, alci panel ve anhidrit esasli, sivi

emme Ozelligi yuksek olan ylzeyler uygulama oncesinde
astarlanmadlidir.

UYGULAMA

- Toz formdaki Bostik ClimaTech FX 120 Sistem Yapistiricisi,
temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sicakligindaki
suile dolu bir kap icine bosaltilarak, topaksiz bir karisim elde
edilene kadar dusUk devirli bir karistirici yardimiyla karistiritir.
Karisim suresi min. 5 dk. olmalidir. Islem sonunda elde edilen
harg 3 dk. dinlendirilip, tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye
kadar karistiritmatidir.

- Taze harc¢ 25 dakika icerisinde kullanilmalidir. Eger bu sure
asilmisise, harc hem yluzeyden hem de plakadan kazinmali,
yerine taze yapistirma harci kullanitmalidir.

- Bostik ClimaTech FX 120 Sistem Yapistiricisi, i1si yalitim
levhalarinin arka ylzeyine uygulanir.

- Noktasal uygulamada isi yalitim levhasinin 4 kdsesi ve
ortasina olmak Uzere 3 noktaya (cerceve ve 3 6bek metodu)
uygulanir. Isi yalitim plakasinin minimum %40’ Iinin yapistirma
harciyla kaplanmasina dikkat edilmelidir.

- Ipinde olan tam duzgun yUzeylerde taraklama ile ylzeysel
yapistirma yapilabilir.

-8 mmdisli malaile st yalitim plakasi arkasinin timunidn
yapistirma harciile kaplanmasi tercih edilir. Uygulama
sirasinda, levha kenarlarindan itibaren 5 mm bosluk kalmasina
dikkat edilmelidir.

- Isiyalitim plakalari arasindaki derzlere Bostik ClimaTech FX
120 Sistem Yapistiricisi tasirilmamaltidir. Belirtildigi sekilde
yapistirma harcruygulanmis olan yalitim plakalari bastirilarak
itinali bir sekilde uygulama yuzeyine yapistirilir.

- Isiyalitim plakalariarasinda kalabilecek 2 mm’ye kadar olan
ince bosluklar Bostik InsuFoam ile daha genis bosluklarise isi
yalitim plakasinin kendisi ile doldurulmalidir.

- Istyalitimi plakalarinin ayrica dubellenmesi tavsiye edilir.
Cok katliyUksek binalarda, rizgar yuklnu hesap ederek dibel
siklastirmasi yapilmalidir.

- Bostik ClimaTech FX 120 Sistem Yapistiricisiile uygulama
yapilmasindan 24 saat sonra isi yalitim plakalari Uzerine
dubelleme yapilabilir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

Taze yapistirilmis yuzeyler, ilk ginlerde dogrudan glnes i1si1d1,
guclu hava akimi, yiksek hava sicakligi (+35°C Uzeri), yagmur
ve don gibi olumsuz hava etkilerine karsi korunmatidir.

SARFIYAT

Yaklasik 4,0 - 4,5 kg / m*.
Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama oncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

TEKNIiK VERILER

Dmax (mm) 1

Renk Gri
Uygulanabilir kalinlik (mm) 20

Kuru birim hacim agirligi (kg / Lt) 1,5+0,2
Islak birim hacim agirugi (kg / lt) 1,6 £0,2
Kapta bekleme suresi (dakika) 60 - 120
Calisma suresi (dakika) ~25
Kuruma suresi (saat) ~24

Basin¢g mukavemeti (28 gin) (N / mm?) =26

Egilme mukavemeti (28 gtin) (N / mm?) =2
Yap|§_r_na mukavemeti-isi yalitim levhasina > 0,08 N/ mm?
(28 gun)

Yapisma mukavemeti betona (28 gun) =1N/mm?
Karisim suyu miktari (25 kg kuru harg icin) 6,0-701t

Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi

-25°Cile +80°C

Sertlesen kaplamanin dayanimi arasi

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama omriu maksimum 12 aydir.




ClimaTech

PanoFix

Isi Yalitim Plaka Yapistiricisi

URUN TANIMI

Cevre dostu katki maddeleri ve polimer ile takviye edilerek
hazirlanmis, suya ve neme karsi dayanikli, tim isiyalitim
plakalarinin mineral esasli yuzeyler Uzerine yapistirilmasinda
kullanilan cimento esasli yapistirma harcidir. TS EN 13499’a
gore sistem belgesine sahiptir.

KULLANILDIGI YERLER
- I¢c ve dis mekanlarda,
- Duvar ve tavanlarda,
- Yatayda ve duseyde.

OZELLIKLER

- Dayanikli ve uzun dmurluduar.

- Dona, suya, stireklineme ve agir hava kosullarina karsi
dayaniklidir.

- Plastik kivamlidir, kolay uygulanir.

- Hidrolik baglayicilik ozelligine sahiptir.

- Yuksek mukavemetlidir.

-Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.480

UYGULAMA ONCESI HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, cUruf, boya gibi benzeri yapismay!
engelleyici yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi
kalintilar ve atiklar uygulama yuzeyinden arindiritmatlidir.

- Catlak sivalar, zayif ylzeyler gibi kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt ylzeyler veya yosun kalintilari yuzeyden
temizlenmelidir.

- Tamir gerektiren zeminler, yapistiriciuygulanmadan en az 3
~4 gln once dzel tamir ve dolgu harclariile doldurulmali ve
tesviye edilmelidir.

- Gazbeton, alci siva, al¢i panel ve anhidrit esasli, sivi

emme Ozelligi yUksek olan ylzeyler uygulama dncesinde
astarlanmatidir.

UYGULAMA

- Toz formdaki Bostik ClimaTech PanoFix Isi Yalitim Plaka
Yapistiricisi, temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam
sicakligindaki suile dolu bir kap icine bosaltilarak topaksiz
bir karisim elde edilene kadar dusuk devirli bir karistirici
yardimiyla karistirilir. Karisim stresi min. 5 dk. olmalidir.

- Islem sonunda elde edilen harc¢ 3 dk. dinlendirilip, tekrar 2 dk.

homojen hale gelinceye kadar karistiritmatidir.

- Taze har¢ 20 - 25 dakika icerisinde kullanilmalidir. E§er

bu sure asilmisise, har¢ hem yuzeyden hem de plakadan
kazinmall, yerine taze yapistirma harci kullanitmatidir.

- Bostik ClimaTech PanoFix Isi Yalitim Plaka Yapistiricisi, isi
yalitim levhalarinin arka ylzeyine uygulanir.

- Noktasal uygulamada, Ist yalitim levhasinin 4 kdsesi ve
ortasina olmak Uzere 3 noktaya (cerceve ve 3 6bek metodu)
uygulanir. Isi yalitim plakasinin minimum %40’ Iinin yapistirma
harciyla kaplanmasina dikkat edilmelidir.

- Ipinde olan tam duzgun ylzeylerde taraklamaile ylzeysel
yapistirma yapilabilir.

-8 mm dislimalaileisi yalitim plakasi arkasinin tumundn
yapistirma harciile kaplanmasi tercih edilir. Uygulama
sirasinda levha kenarlarindan itibaren 5 mm bosluk kalmasina
dikkat edilmelidir.

- Isiyalitim plakalari arasindaki derzlere Bostik ClimaTech
PanoFix Isi Yalitim Plaka Yapistiricisi tasirilmamalidir.

- Belirtildigi sekilde yapistirma harci uygulanmis olan yalitim
plakalari bastirilarak itinali bir sekilde uygulama ylzeyine
yapistirilir.

- Isiyalitim plakalariarasinda kalabilecek 2 mm’ye kadar
olanince bosluklar, Bostik InsuFoam Politretan Kopuk ile,
daha genis bosluklarise isi yalitim plakasinin kendisi ile
doldurulmatidir.

- Istyalitimi plakalarinin ayrica dubellenmesi tavsiye edilir.
Cok katliyUksek binalarda rizgar yukunt hesap ederek dubel
siklastirmasi yapilmalidir.

-Bostik ClimaTech PanoFix Isi Yalitim Plaka Yapistiricisiile
uygulama yapilmasindan 24 saat sonra isi yalitim plakalari
Uzerine dubelleme yapilabilir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

Taze yapistirilmis yuzeyler, ilk ginlerde dogrudan glnes 1sigi,
guclu hava akimi, yliksek hava sicakligr (+35°C Uzeri), yagmur
ve don gibi olumsuz hava etkilerine karsi korunmatidir.

SARFIYAT

Yaklasik 4,0 - 5,0 kg / m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama oncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

TEKNIiK VERILER

Dmax (mm) 1

Renk Gri

Uygulanabilir kalinlik (mm) 15

Kuru birim hacim agirligi (kg / lt) 1,5+0,2

Islak birim hacim agirugi (kg / lt) 1,6 +£0,2

Kapta bekleme suresi (dakika) 60 - 120

Calisma suresi (dakika) 20 -25

Kuruma suresi (saat) ~24

Basin¢g mukavemeti (28 gin) (N / mm?) =8

Egilme mukavemeti (28 gtin) (N / mm?) =2

Yapls_r_na mukavemeti-isi yalitim levhasina >0,08N/mm?

(28 gun)

Yapisma mukavemeti betona (28 gun) >0,5N/mm?
Karisim suyu miktari (25 kg kuru hargicin) | 6,0 -7,0 Lt
Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasl|
Sertlesen kaplamanin dayanimi -25°C ile +80°C aras|

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 12 aydir.
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Meister

MY

Mantolama Yapistiricisi

URUN TANIMI

Cevre dostu katki maddelerive polimer ile takviye edilerek
hazirlanmis, su gecirmeyen, suya ve neme karsi dayanikli, EPS
ve XPSisiyalitim plakalarinin mineral esasli ylzeyler Uzerine
yapistirilmasinda kullanilan, TS 13566 standardina uygun
cimento esasli yapistirma harcidir.

KULLANILDIGI YERLER
-I¢c ve dis mekéanlarda,
- Duvar ve tavanlarda,
- Yatayda ve dlseyde.

OZELLIKLER

- Dayanikli ve uzun émurluddar.

- Dona, suya, sureklineme ve agir hava kosullarina karsi
dayaniklidir.

- Plastik kivamuldir, kolay uygulanir.

- Hidrolik baglayicilik 6zelligine sahiptir.

- Yuksek mukavemetlidir.

- Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.480

UYGULAMA ONCESIi HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, curuf, boya gibi benzeri yapismayi
engelleyici yabancimaddeler, cimento, siva ve beton gibi
kalintilar ve atiklar uygulama ylzeyinden arindiritmalidir.

- Catlak sivalar, zayif yuzeyler gibi kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt yuzeyler veya yosun kalintilari ylzeyden
temizlenmelidir.

- Tamir gerektiren zeminler, yapistiriciuygulanmadan en az 3
~4 gln dnce ozel tamir ve dolgu harclariile doldurulmali ve
tesviye edilmelidir.

- Gazbeton, al¢i siva, alci panel ve anhidrit esasli, sivi

emme Ozelligi ylUksek olan ylzeyler uygulama oncesinde
astarlanmauldir.

UYGULAMA

- Toz formdaki Meister MY Mantolama Yapistiricisi, temiz ve
belirtilen miktardaki normal ortam sicakligindaki su ile dolu

bir kap icine bosaltilarak topaksiz bir karisim elde edilene

kadar dusUk devirli bir karistiricr yardimiyla karistirilir. Karisim
suresi min. 5 dk. olmalidir. Islem sonunda elde edilen har¢ 3

dk. dinlendirilip, tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar
karistiritmadtidir.

- Taze harc¢ 20 - 25 dakika icerisinde kullanilmalidir. Eger bu stre
asilmisise, har¢ hem yuzeyden hem de plakadan kazinmali,
yerine taze yapistirma harci kullanilmalidir.

- Meister MY Mantolama Yapistiricisi, 1si yalitim levhalarinin
arkayuzeyine uygulanir.

- Noktasal uygulamada, isi yalitim levhasinin 4 kdsesi ve
ortasina olmak Uzere 3 noktaya (cerceve ve 3 0bek metodu)
uygulanir. Istyalitim plakasinin minimum %40'inin yapistirma
harciyla kaplanmasina dikkat edilmelidir.

- Ipinde olan tam dlzgln yuzeylerde taraklama ile yuzeysel
yapistirma yapilabilir.

-8 mm disli malaile 1si yalitim plakasi arkasinin tumdnun
yapistirma harciile kaplanmasi tercih edilir. Uygulama sirasinda
levha kenarlarindan itibaren 5 mm bosluk kalmasina dikkat
edilmelidir.

- Isiyalitim plakalari arasindaki derzlere Meister MY Mantolama
Yapistiricisi tasirilmamalidir. Belirtildigi sekilde yapistirma harci
uygulanmis olan yalitim plakalari bastirilarak itinali bir sekilde
uygulama yuzeyine yapistirilir.

- Istyalitim plakalari arasinda kalabilecek 2 mm’ye kadar olan
ince bosluklar, Bostik InsuFoam Politretan Kopuk ile, daha genis
bosluklariseisiyalitim plakasinin kendisi ile doldurulmatlidir.

- Isiyalitimi plakalarinin ayrica dibellenmesi tavsiye edilir.

Cok katli ylUksek binalarda rlzgar yukunu hesap ederek dubel
siklastirmasi yapitmatidir.

- Meister MY Mantolama Yapistiricisiile uygulama
yapilmasindan 24 saat sonra isi yalitim plakalari Gzerine
dibelleme yapilabilir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

Taze yapistirilmis yuzeyler, ilk ginlerde dogrudan gunes i1sigi,
glcll hava akimi, yuksek hava sicakligi (+35°C Uzeri), yagmur ve
don gibi olumsuz hava etkilerine karsi korunmalidir.

SARFIYAT

Yaklasik 4,0 - 5,0 kg / m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sarfiyat kontrollU numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.
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TEKNIiK VERILER

Dmax (mm) 1

Renk Gri
Uygulanabilir kalinlik (mm) 15

Kuru birim hacim agirligi (kg / Lt) 1,5+0,2

Islak birim hacim agirugi (kg / lt) 1,6 £0,2
Kapta bekleme suresi (dakika) 60 - 120
Calisma suresi (dakika) 20 - 25
Kuruma suresi (saat) ~24

Basin¢g mukavemeti (28 gin) (N / mm?) >8

Egilme mukavemeti (28 gtin) (N / mm?) >2

éaspgtzr:s mukavemetiisi yalitim levhasina >0,08 N/ mm?
Yapisma mukavemeti betona (28 gun) >0,5N/mm?
Karisim suyu miktari (25 kg kuru harg icin) 6,0-701t

Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi

-25°C ile +80°C arasl

Sertlesen kaplamanin dayanimi

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru har¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin, kuru
ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.

- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk etapta
tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmri maksimum 12 aydir.



ClimaTech

PL 206

Sistem Sivasi

URUN TANIMI

Her tUrisiyalitim levhasi Uzerine siva yapmak icin kullanilan,
eski ve yipranmis sivalli ylizeylerin tamirinde, fileli siva
uygulamalariicinideal, mineral esasli, polimer katkilar iceren,
yuksek su itici 0zelligine sahip, kolay perdahlanarak duzgun ve
eksiz bir son kat siva ylzeyi olusturan, cimento esasli Bostik
ClimaTech Enerji Tasarruf Sistemleri dahilinde kullanilan
sistem sivasidir.

EOTA ETAG 004’e uygundur.

KULLANILDIGI YERLER

-I¢ ve dis cephelerde,

- Isiyalitim sistemlerinin tamamlayicisi olarak fileli siva
teskilinde,

- Eskimis ve yipranmis sivali cephelerin takviyesinde.

OZELLIKLER

- Plastik kivamlidir, kolay uygulanir.

- Dekoratif sivalara, yeni uygulanacak her tip kaba ve
ince sivalara, uzun omurlu ve guvenli sivall bir alt zemin
olusturmada kullanilir.

- Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.476

TS EN 998-T'e gore siniflandirma: GP, CS IV, Wo, A1l
Teknik bilgiler +20°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi
oranina gore elde edilen yaklasik verilerdir.

UYGULAMA ONCESI HAZIRLIK

Uzerine uygulama yapilacak olanisiyalitim plakalarinin,
dlzgln ve saglam sabitlenmis olmasina, levha aralarinda
bosluk olmamasina dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

- Toz formdaki Bostik ClimaTech PL 206 Sistem Sivasi, temiz
ve belirtilen miktardaki normal ortam sicakligindaki su ile
dolu bir kap icine bosaltilarak, topaksiz bir karisim elde edilene
kadar dusuk devirli bir karistirici yardimiyla karistirilir. Karisim
stresi min. 5 dk. olmalidir. Islem sonunda elde edilen harcg,

3 dk. dinlendirilip tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar
karistiritmatidir.

- Taze harc 30 dakika icerisinde kullanilmatidir.

- Bostik ClimaTech PL 206 Sistem Sivasi mala yardimiile ylzeye
10 mm disli mala yardimiyla sivanir.

- Fileler har¢ surudlmus yuzeye gomulur, filelerin birlesim
yerlerinde yaklasik 10 cm Ust Uste gelecek sekilde bindirme
yapilir. (Filelerin Uzeri Bostik ClimaTech PL 206 Sistem Sivasi
ile kaplanarak siva yuzeyinin icine dokulari gorinmeyecek
sekilde gomulurler) ve ylzey duz ¢elik mala ile perdahlanarak
duzeltilir.

- Bostik ClimaTech PL 206 Sistem Sivasi maks. 6 mm kalinlikta
uygulanir.

- Eskive yipranmis cephelerin tamiratinda boya uygulamasi
oncesinde, Bostik ClimaTech PL 206 Sistem Sivasi, fileli veya
filesiz olarak yaklasik 5 - 6 mm arasi kalinlikta uygulanir.

- Genis cephelerde ara vermeden ve yeterli eleman
bulundurarak uygulama yapilmalidir.

- Cephede zorunlu bitis gereken noktalarda, file Gzeri temiz
birakilir ve daha sonra ek yerinden devam edilir.

- Kaptaki kurumus Bostik ClimaTech PL 206 Sistem Sivasi
karisimina tekrar su, kuru harg, vb malzemeler katitmamali ve
kullanilmamatidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Taze siva yapilmis ylzeyler, ilk ginlerde dogrudan gunes isigi,
glcll hava akimi, yuksek hava sicakligi (+35°C Uzeri), yagmur ve
don gibi olumsuz hava etkilerine karsi korunmalidir.

- Siva yapilan ylUzey Uzerine uygulanacak olan her tur calisma,
ancak siva tamamen kuruduktan ve siva ylzeyi en dayanikli
hale geldikten sonra, yani hava sicakligina bagli olarak 3ila7
gun sonrayapilmalidir.

SARFIYAT

Yaklaslk 4 - 4,5 kg / m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sadrfiyat kontrollU numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru harc torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin, kuru
ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.

- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk etapta
tuketilmelidir.
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TEKNIiK VERILER

Dmax (mm) 1

Renk Gri

Uygulanabilir kalinlik (mm) 6

Kuru birim hacim agirligi (kg / lt) 1,5+0,2

Islak birim hacim agirugi (kg / lt) 1,6 £0,2

Kapta bekleme suresi (dakika) 120 - 180

Calisma suresi (dakika) ~ 30

Kuruma suresi (saat) ~24

Basin¢g mukavemeti (28 gin) (N / mm?) 8

Egilme mukavemeti (28 gtin) (N / mm?) =2

Levha Uzerinde yapisma mukavemeti 5008

(28 glin) (N / mm?) -

Karisim suyu miktari (25 kg kuru harc¢ icin) 55-6,0lt
Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi
Sertlesen kaplamanin dayanimi -25°C ile +80°C arasl

TS EN 1062-1gore siniflandiritmistir.

Kuru film kalinligi ES
Tane buyuklugune gore S3
Su buhari aktarim hizi V1
Su aktarim hizi W1
Catlak ortme ozelligi AO
Karbondioksit gecirgenligi CcO

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

- Ust Uiste en fazla 8 torba istiflenmelidir.
-Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 12 aydir.

Bostik Yapi Katalogu

167

ISI' YALITIMI




ClimaTech

PlanEXx

Is1 Yalitim Plaka Sivasi

URUN TANIMI

Her tur st yalitim plakasi Uzerine siva yapmak icin kullanilan,
eski ve yipranmis sivali ylUzeylerin tamirinde, fileli siva
uygulamalariicinideal, mineral esasli, polimer katkilar iceren,
yuUksek su itici 0zelligine sahip, kolay perdahlanarak dizgun ve
eksiz bir son kat siva ylzeyi olusturan, cimento esasli Bostik
ClimaTech Enerji Tasarruf Sistemleri dahilinde kullanilan
yalitim plakasi sivasidir. TS EN 13499’a gore sistem belgesine
sahiptir.

KULLANILDIGI YERLER

-I¢ ve dis cephelerde,

- Istyalitim sistemlerinin tamamlayicisi olarak fileli siva
teskilinde,

- Eskimis ve yipranmis sivali cephelerin takviyesinde.

OZELLIKLER

- Plastik kivamlidir, kolay uygulanir.

- Dekoratif sivalara, yeni uygulanacak her tip kaba ve

ince sivalara, uzun omurlu ve guvenli sivali bir alt zemin
olusturmada kullanilir.

-Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.476

TS EN 998-1'e gore siniflandirma: GP, CS IV, Wo, A1l

Teknik bilgiler +20°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi
oranina gore elde edilen yaklasik verilerdir.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

Uzerine uygulama yapilacak olanisi yalitim plakalarinin,
dizgun ve saglam sabitlenmis olmasina, levha aralarinda
bosluk olmamasina dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

- Toz formdaki Bostik ClimaTech PlanEx Yalitim Plakasi Sivasi,
temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sicakligindaki
suile dolu bir kap icine bosaltilarak, topaksiz bir karisim elde
edilene kadar dusukdevirli bir karistirici yardimiyla karistiriir.
Karisim stresi min. 5 dk.olmalidir. Islem sonunda elde edilen
harg, 3 dk. dinlendirilip tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye
kadar karistiritmalidir.

- Taze harc 30 dakika icerisinde kullanitmalidir.

- Bostik ClimaTech PlanEx Yalitim Plakasi Sivasi mala yardimiile
ylUzeye 10 mm disli mala yardimiyla sivanir.

- Fileler har¢ surulmus yuzeye gomulur, filelerin birlesim
yerlerinde yaklasik 10 cm Ust Uste gelecek sekilde bindirme
yapilir. (Filelerin Uzeri Bostik ClimaTech PlanEx Yalitim

Plakasi Sivasi ile kaplanarak siva yuzeyinin icine dokulari
gorlinmeyecek sekilde gomulurler) ve yuzey duz celik malaile
perdahlanarak duzeltilir.

- Bostik ClimaTech PlanEx Yalitim Plakasi Sivasi maks. 6 mm
kalinlikta uygulanir.

- Eskive yipranmis cephelerin tamiratinda boya uygulamasi
oncesinde, Bostik ClimaTech PlanEx Yalitim Plakasi Sivasi, fileli
veya filesiz olarak yaklasik 5 - 6 mm arasi kalinlikta uygulanir.
- Genis cephelerde ara vermeden ve yeterli eleman
bulundurarak uygulama yapiltmatlidir.

- Cephede zorunlu bitis gereken noktalarda, file Gzeri temiz
birakilir ve daha sonra ek yerinden devam edilir.

- Kaptaki kurumus Bostik ClimaTech PlanEx Yalitim Plakasi
Sivasi karisimina tekrar su, kuru harg, vb malzemeler
katilmamali ve kullanitmamalidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Taze siva yapilmis ylzeyler, ilk gUinlerde dogrudan gunes 1sigi,
glcll hava akimi, yuksek hava sicakligi (+35°C Uzeri), yagmur ve
don gibi olumsuz hava etkilerine karsi korunmalidir.

- Siva yapilan ylUzey uzerine uygulanacak olan her tur calisma,
ancak siva tamamen kuruduktan ve siva ylzeyi en dayanikli
hale geldikten sonra, yani hava sicakligina bagli olarak 3ila7
gun sonrayapilmalidir.

SARFiYAT

Yaklaslk 4 - 4,5 kg / m?,

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sarfiyat kontrolli numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin, kuru
ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.

TEKNIiK VERILER

Dmax (mm) 1

Renk Gri
Uygulanabilir kalinlik (mm) 6

Kuru birim hacim agirligi (kg / Lt) 1,5+0,2
Islak birim hacim agirugi (kg / lt) 1,6 £0,2
Kapta bekleme suresi (dakika) 120 - 180
Calisma suresi (dakika) ~30
Kuruma suresi (saat) ~24
Basin¢g mukavemeti (28 gin) (N / mm?) >8
Egilme mukavemeti (28 gtin) (N / mm?) >2
Yapisma mukavemeti (28 gun) (N / m m?) >0,08
Karisim suyu miktari (25 kg kuru harg icin) 55-6,51t

Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C aras|

Sertlesen kaplamanin dayanimi -25°C ile +80°C arasl

TS EN1062-1 gore siniflandirilmistir.

Kuru film kalinligi ES
Tane blyuklugune gore S3
Su buhari aktarim hizi V1
Su aktarim hizi W1
Catlak ortme ozelligi AO
Karbondioksit gecirgenligi coO

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk etapta
tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 12 aydir.
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Meister

MS

Mantolama Sivasi

URUN TANIMI

EPS ve XPS isiyalitim levhasi Uzerine siva yapmak icin
kullanilan, eski ve yipranmis sivalli yuzeylerin tamirinde, siva
fileliuygulamaicinideal, mineral esasli, polimer katkilar
iceren, su itici 6zelligine sahip, cimento esasli TS EN 13687’e
uygun mantolama sivasidir.

KULLANILDIGI YERLER

-I¢c vedis cephelerde,

- Tavan ve duvarlarda,

- Istyalitim sistemlerinin tamamlayicisi olarak fileli siva
teskilinde,

- Eskimis ve yipranmis sivalli cephelerin takviyesinde.

OZELLIKLER

- Plastik kivamlidir, kolay uygulanir.

- Catlaksiz kurur.

- Cimento esaslioldugundan mikemmel su buhari
gecirgenligine sahiptir.

- Dekoratif sivalara, yeni uygulanacak her tip kaba ve
ince sivalara, uzun dmurlu ve guvenli sivali bir alt zemin
olusturmada kullanitir.

-Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.476

UYGULAMA ONCESI HAZIRLIK

Uzerine uygulama yapilacak olan isi yalitim plakalarinin
dlzgun ve saglam sabitlenmis olmasina, levha aralarinda
bosluk olmamasina dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

- Toz formdaki Meister MS Mantolama Sivasi, temiz ve
belirtilen miktardaki normal ortam sicakligindaki suile dolu
bir kap icine bosaltilarak, topaksiz bir karisim elde edilene
kadar dusuk devirli bir karistirici yardimiyla karistiritir. Karisim
suresi min. 5 dk. olmalidir. Islem sonunda elde edilen har¢

3 dk. dinlendirilip, tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar
karistiritmatidir.

- Taze harc 20 - 25 dakika icerisinde kullanitmatidir.

- Meister MS Mantolama Sivasi mala yardimiile ylzeye 10 mm
disli mala yardimiyla sivanir.

- Fileler harc¢ sturulmus yuzeye gomulur, filelerin birlesim
yerlerinde yaklasik 10 cm Ust Uste gelecek sekilde bindirme
yapilir. (Filelerin Uzeri Meister MS Mantolama Sivasiile
kaplanarak siva ylzeyininicine dokulari gorinmeyecek
sekilde gomulurler) ve yuzey duz celik mala ile perdahlanarak
duzeltilir.

- Meister MS Mantolama Sivasi maks. 5 mm kalinlikta
uygulanir.

- Eskive yipranmis cephelerin tamiratinda boya uygulamasi
oncesinde Meister MS Mantolama Sivasi, fileli veya filesiz
olarak yaklasik 6 - 7 mm arasi kalinlikta uygulanir.

- Genis cephelerde ara vermeden ve yeterli eleman
bulundurarak uygulama yapilmalidir.

- Cephede zorunlu bitis gereken noktalarda, file Uzeri temiz
birakilir ve daha sonra ek yerinden devam edilir.

- Kapta kurumus Meister MS Mantolama Sivasi karisimina
tekrar su, kuru harcg, vb malzemeler katilmamali ve
kullanitmamalidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM
- Taze siva yapilmis yuzeyler, ilk gunlerde dogrudan glnes
1s1g1, gUclu hava akimi, yuksek hava sicakligr (+35°C Uzeri),

yagmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karsi korunmatidir.

- Siva yapilan ylzey Uzerine uygulanacak olan her tur calisma,
ancak siva tamamen kuruduktan ve siva ylzeyi en dayanikli
hale geldikten sonra, yani hava sicakligina bagli olarak 3ila7
gun sonrayapilmalidir.

SARFIYAT

Isiyalitim levhasi Gzerine 4 - 5 mm kalinlikta uygulama icgin

4 -5kg/m?

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

TEKNIiK VERILER

Dmax (mm) 1

Renk Gri

Kuru birim hacim agirligi (kg / Lt) 1,5+0,2

Islak birim hacim agirligi (kg / Lt) 1,6 +0,2

Kapta kuruma suresi (dakika) 60 - 120

Calisma suresi (dakika) 20 -25

Kuruma suresi (saat) ~24

Basin¢g mukavemeti (28 gln) (N / mm?) >8

Egilme mukavemeti (28 gtin) (N / mm?) =2

Levha Uzerinde yapisma mukavemeti 008

(28 gln) (N / mm?) -

Karisim suyu miktari (25 kg kuru harc icin) 55-6,01t
Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi
Sertlesen kaplamanin dayanimi -25°C ile +80°C aras|

TS EN 998-1'e gore siniflandirma: GP, CS IV, Wo, A1
Teknik bilgiler +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru harc¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmaltidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tlketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 12 aydir.

Bostik Yapi Katalogu
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ClimaTech

EPS - F40

Sistem Isi Yalitim Plakasi

URUN TANIMI

Genlestirilmis polistrenden mamulisi yalitim plakasidir.

TS EN 13163 normlarina gore uretilmis, EPS70 - TS EN 13163
T2-1L2-W2-S2-P4-DS(N)2-DS(70)1BS115 - CS(10)70 -
TR100 - WL(T)3 - E sinifinda yalitim plakasidir.

KULLANILDIGIYERLER

- I¢c ve dis mekanlarda,

- Cephelerde,

- Enerji tasarruf sistemleri dahilinde.

OZELLIKLER

- Beyaz renklidir.

- Cokiyiisiyalitim ozelliklerine sahiptir.

- Su buhari gecirgenligi mikemmeldir.

- Esnektir.

- Zamanla gonyesinde bozulma olmaz.

- Esneme ve yipranmaya karsi dayaniklidir.
- Zararligazihtiva etmez.

- Zor alev alir.

AMBALAJ
Sorunuz

DEPOLAMA

- Ambalajlar, serin ve havalandirilmis bir ortamda muhafaza
edilmelidir.

- Solvent, tiner gibi yanici Urlnlerden ayri olarak
depolanmalidir; Direkt glnes isigindan kac¢inilmatidir.

170 Bostik Yapi Katalogu

TEKNIiK VERILER

Sinifi EPS 70 ClimaTech Sinifi ilgili standart
Yogunluk 16 kg/ m? TSEN1602
LS;t'LS‘Zty'T:P“k 0,038 W/mK TS EN 12667
Yuzeylere dik >150 kPa TRI00 | TS EN1607
cekme dayanimi
‘Z;’;grfgg"a;”;s%?”da >80 kPa CS(10)80 | TSEN 826
BUkme dayanimi =125 kPa BS 115 TS EN 12089
Boy toleransi +3mm L1 TS EN 822
En toleransi +2mm W2 TS EN 822
Kalinlik toleransi +1mm T2 TSEN 823
Gonye toleransi +2 mm S2 TS EN 824
Ylzey dlizgunligu +5mm P4 TS EN 825
Boyutsal kararlilik
- 23°C, %50 bagil
nem altinda +%0,2 DS(N)2 TSEN1603
- 48 saat, 70°C, %50
bagilnem altinda %1 DS(70)1 TS EN 1604
Yangin dayanimi Zor alevlenir E TS EN13501-1
Kullanim sicakliklari | -50°C ile +75°C
Boyutlari 50x100cm
Kalintiklari 4,5,6,7cm
Kenar profili Duz




ClimaTech

EPS - F32

Sistem IsiI Yalitim Plakasi

URUN TANIMI

Genlestirilmis polistrenden mamul, grafit reflektorldy, i1si
iletkenlik katsayisi (lambda) dusuk, ayni kalinliktaki EPS -
F40'tan %20 daha fazlaisi yalitim performansi ve tasarrufu
saglayanisiyalitim plakasidir. TS EN 13163 normlarina

gore EPS70-TSEN13163T2-L2-W2-52-P4-DS(N)2 -
DS(70)1BS115 - CS(10)70 - TR100 - WL(T)3 - E sinifinda yalitim
plakasidir.

KULLANILDIGI YERLER

- I¢ ve dis mekanlarda,

- Cephelerde,

- Enerji tasarruf sistemleri dahilinde.

OZELLIKLER

- Grirenklidir.

- Grafit reflektorludar.

- % 20 daha fazla enerji tasarrufu saglar.

- Cokiyiisiyalitim ozelliklerine sahiptir.

- Su buhari gecirgenligi mikemmeldir.

- Esnektir.

- Zamanla gonyesinde bozulma olmaz.

- Esneme ve yipranmaya karsi dayaniklidir.
- Zararligazihtiva etmez.

AMBALAJ
Sorunuz

DEPOLAMA

- Ambalajlar, serin ve havalandirilmis bir ortamda muhafaza
edilmelidir.

- Solvent, tiner gibi yanici drunlerden ayri olarak
depolanmalidir.

- Direkt gunes isigindan kacinilmatidir.

TEKNIiK VERILER

Sinifi EPS 70 ClimaTech Sinifi ilgili standart
Yogunluk 16 kg/m? TS EN 1602
:faltllseaihipllk 0,032 W/mK TS EN 12667
Yuzeylere dik >150 kPa TRI00 | TS EN1607
cekme dayanimi
‘g’;gggg‘z;r:r?frx?”da >70 kPa CS(10)80 | TSEN 826
BUkme dayanimi =115 kPa BS 115 TS EN 12089
Boy toleransi +2mm L1 TS EN 822
En toleransi +2mm W2 TS EN 822
Kalinlik toleransi +1Tmm T2 TSEN 823
Gonye toleransi +2mm S2 TS EN 824
Ylzey dizgunligu +5mm P4 TS EN 825
Boyutsal kararlilik
- 23°C, %50 bagil
nem altinda +%0,2 DS(N)2 TS EN 1603
- 48 saat, 70°C, %50
bagilnem altinda %1 DS(70)1 TS EN 1604
Yangin dayanimi Zor alevlenir E TS EN13501-1
Kullanim sicakliklari | -50°C ile +75°C
Boyutlari 50x100cm
Kalinliklari 4,5,6cm
Kenar profili Dlz
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ClimaTech
Dubelleme Semasi

6 Adet / m* (hyjna yiksektigi < 10 mt)

l l I l l

T T T T T r

Uygulamanin yapildigi cephenin maruz kaldigi rizgar yukune gore (km/h), bina kdsesinden itibaren en az 1 mt’lik en fazla da
2 mt'lik kisminda dibel sikistirmasi yapilmalidir. 10 mt'den alcak kisimlarda ve binanin geri kalan kisimlarinda m*de
6 adet olacak sekilde dubelleme yapilmalidir, dUbel sikistirmasina gerek yoktur. (Bkz. Gstteki sema)

8 Adet / m* (10 mt < hy,;,, yiiksekiigi < 25 mt)

A R T
SR S S e

Uygulamanin yapildigi cephenin maruz kaldigi rizgar yukune gore (km/h), bina kdsesinden itibaren en az 1 mt’lik en fazla da
2 mt'lik kisminda dibel sikistirmasi yapilmalidir. 10 mt'den yUksek 25 mt’den alcak kisimlarda m*’de 8 adet olacak sekilde dibel
sikistirmasi yapilmaltidir. (Bkz. Ustteki sema)

10 Adet / m? (hy;,., yiiksekligi > 25 mt)

S Y T
SO SIS S

>

Uygulamanin yapildigi cephenin maruz kaldigi rizgar ytukune gore (km/h), bina kdsesinden itibaren en az 1 mt’lik en fazla da
2 mt'lik kisminda dUbel sikistirmasi yapilmalidir. 25 mt’den yuksek kisimlarda m*de 10 adet olacak sekilde dubel sikistirmasi
yapilmalidir. (Bkz. Ustteki sema)

>
=
i
>_
)

172 Bostik Yapi Katalogu




ClimaTech

Euro Dubel

Plastik Civili Cakma Dubel

URUN TANIMI

ClimaTech Enerji Tasarruf Sistemlerinde kullanilan EPS - F40
ve EPS - F32s1yalitim plakalarinin mekanik montaji icin
plastik civili cakma dubeldir.

SARFIiYAT TEKNIiK VERILER
6 adet/m?

Minimum Ankraj Boyu > 40
AMBALAJ
Minimum siparis miktari Kullanildigi yerler Beton, delikli tugla
95 mm Tkutuda 500 adet Delik capi (mm) s

115 mm 1 kutuda 500 adet
135 mm 1kutuda 500 adet Pul capi (mm) 60
155 mm 1kutuda 500 adet

Dubel kilifi Poliamid

ClimaTech

Euro Dubel

Celik Civili Cakma Dubel

URUN TANIMI
ClimaTech Enerji Tasarruf Sistemlerinde kullanilan EPS - F40
ve EPS - F32s1 yalitim plakalarinin mekanik montaji icin celik

civili cakma dubeldir. s .
TEKNIK VERILER

SARFIYAT - :

6 adet/m? Minimum Ankraj Boyu > 50

AMBALAJ Kullanildigiyerler Beton, delikli tugla
Minimum siparis miktari Delik cap! (mm) 8

95 mm 1kutuda 500 adet

115 mm 1kutuda 500 adet Pulcapi (mm) 60

135 mm 1kutuda 500 adet - .

155 mm 1 kutuda 500 adet Dibelkilfi Poliamid

ClimaTech

Euro Dubel

Tirnakli Plastik Civili Cakma Dubel

URUN TANIMI
ClimaTech Enerji Tasarruf Sistemlerinde kullanilan EPS - F40
ve EPS - F32s1yalitim plakalarinin mekanik montaji icin

tirnakli plastik civili cakma dubeldir. . .
. TEKNIK VERILER
SARFIYAT

6 adet/ m? Minimum Ankraj Boyu =40
AMBALAJ Kullanildigi yerler Delikli tugla
Minimum siparis miktari Delik capi (mm) )

95 mm 1 kutuda 500 adet

115 mm 1 kutuda 500 adet Pul cap! (mm) 60

135 Tkutuda 500 adet

155 mm 1 kﬂtad: 500 2dgt Dubel kilifi Poliamid

ISI' YALITIMI

Bostik Yapi Katalogu 173



>
=
i
>_
)

ClimaTech

Euro Dubel

Tirnakli Celik Civili Cakma Dubel

URUN TANIMI

ClimaTech Enerji Tasarruf Sistemlerinde kullanilan

EPS - F40 ve EPS - F32 ve tasyunu isi yalitim plakalarinin
mekanik montaji icin tirnakli celik ¢ivili cakma dubeldir.

SARFIYAT
6 adet/m?

AMBALAJ

Minimum siparis miktari
95 mm 1kutuda 500 adet
115 mm 1 kutuda 500 adet
135 mm 1kutuda 500 adet
155 mm 1kutuda 500 adet

ClimaTech

Gazbeton Dubeli

Plastik Civili Cakma DUbel

URUN TANIMI

ClimaTech Enerji Tasarruf Sistemlerinde kullanilan

EPS - F40 ve EPS - F32 s yalitim plakalarinin, sadece
gazbeton yuzeylerde mekanik montajiicin, plastik civili cakma
dUbeldir.

SARFIYAT
6 adet/m?

AMBALAJ
160 mm - 1kutuda 500 adet

ClimaTech

Gazbeton Du

Celik Civili Cakma Dubel

URUN TANIMI

ClimaTech Enerji Tasarruf Sistemlerinde kullanilan

EPS - F40 ve EPS - F32 s yalitim plakalarinin, sadece
gazbeton yuzeylerde mekanik montajiicin, celik ¢ivili cakma
dubeldir.

SARFIYAT
6 adet/m?

AMBALAJ
160 mm - Tkutuda 500 adet
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TEKNIK VERILER

Minimum Ankraj Boyu

=50

Kullanildigi yerler

Beton, delikli tugla

Delik capr (mm) 8
Pul capi (mm) 60
Dubel kilifi Poliamid

TEKNIK VERILER

| >

Minimum Ankraj Boyu 265
Kullanildigr yerler Gazbeton
Delik capr (mm) 10
Pulcapi (mm) 60

Dubel kilifi Poliamid

1beli

L

TEKNIiK VERILER

Minimum Ankraj Boyu =65
Kullanildigi yerler Gazbeton
Delik capr (mm) 10
Pulcapi (mm) 60

Dubel kilifi Poliamid




ClimaTech s i
Punch IS F
DUbel Yuvasi Acma Aparati &

URUN TANIMI

ClimaTech Enerji Tasarruf Sistemlerinde kullanilan EPS - F40
ve EPS - F32s1yalitim plakalarinin mekanik montaji dncesinde
dibelyuvasiacmak icin kullanilan aparattir. Aynianda hem
delik delmeye hem de dubel yuvasiacmaya yarar. Iscilik ve
zamandan tasarruf saglar.

AMBALAJ
Matkap Ucu + Punch + Montaj Vidalari + Alyan Anahtari set
halinde.

ClimaTech

Mesh 160

Sistem Filesi

URUN TANIMI

Styrol butadien kaugugundan mamul, Bostik ClimaTech Enerji
Tasarruf Sistemleri dahilinde fileli siva kati teskilinde, termal
yuzey gerilmelerinin karsilamasi ve olusabilecek catlaklari
minimize etmek amaciyla kullanilan, alkali dayanimli, cam
elyaf tekstil donatidir.

KULLANILDIGI YERLER
Ic ve dis mekéanlarda; ClimaTech Enerji Tasarruf Sistemlerinde
fileli siva kati teskilinde.

OZELLIKLER

Alkali dayanimudir; Dis hava kosullarina dayaniklidir;
Uygulamasi kolaydir; ETAG 004 Uygulama Kilavuzu 5.6 ve 6.6
test metotlarina gore Uretilmistir.

AMBALAJ
100 cm eninde, 50 mt boyunda, 50 m*'lik rulo. . .
DEPOLAMA Renk 5
Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir; Ahsap en eyaz
paletler Gzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin, kuru ve Birim agirligi (gr/m?) >160
nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir; Patlamis
veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk etapta Cekme dayanimi 2000 N /50 mm
tuketilmelidir; Dik duracak sekilde istiflenmelidir.
Yaslandirma sonrasi cekme dayanimi 1000 N /50 mm
Yaslandirma sonrasinda uzama dayanimi > %50
Ag orgusu 4 mmx4,5mm

Teknik bilgiler +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

ISI' YALITIMI
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ClimaTech

DecoPrim

Kaplama Astari

URUN TANIMI

Cevre dostu cesitli kimyasal katki maddeleri ve polimerler
ile takviye edilerek hazirlanmis, akrilik kopolimer esasli,
mukemmel yapisma ve ortuculik ozelligine sahip, kullanima
hazir, beyaz renkli dis cephe astaridir. TS EN 13499’a gore
sistem belgesine sahiptir.

KULLANILDIGI YERLER )
Tum mineral esaslialt zeminlerde; I¢ ve dis cephelerde.

OZELLIKLER

Kirlenme ve lekelenmeleri Onler; Sarfiyati azaltir; Yapismay!
artirir; Ust kaplamanin d&mrund uzatir; Daha homojen ve
muntazam doku ve desen elde edilmesini saglar.

SARFIYAT

Yaklasik 100 ml/ m?. Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup,
uygulama oncesinde sarfiyat kontrollu numune uygulamasi
yapilmasini tavsiye ederiz.

AMBALAJ
15 Lt plastik kovada.

DEPOLAMA

- Dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

- +5°C’nin Uzerinde, direkt gun isigina maruz kalmayacak
sekilde, serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.

- Ust Uste 3 kovadan fazla istiflenmemelidir.

- Acilmis bidonun agzi derhal kapatilmalidir, agzi acik
unutulmus bidonlar imha edilmelidir.

- Depolama odmru acilmamis ambalajinda maksimum 12 aydir.

Meister

DSA

Dekoratif Siva Astari

URUN TANIMI
Akrilik kopolimer emulsiyon esasli seffaf beyaz renkli astar.

KULLANILDIGI YERLER ]
Yapilarin 6zellikle emiciligi ylksek ylizeylerinde, Meister | Bostik
Mantolama Sivasl, MS Ustune ve Meister Dekoratif Siva altina
suve nem gecirmezligini saglamak ve Meister Dekoratif Siva
DES tuketimini azaltmak amaciyla dis cephelericin kullanilir.

OZELLIKLER

Astar uygulamaya hazir haldedir; Dolgu maddesi
bulundurmamasi nedeniyle ylzeye cok iyi ntifuz ederek
ylUzeydeki koruyuculuk ozelligini artirir; Ylzeyin emicligini
azaltarak Meister Dekoratif Siva DES 20 ve DES 15 sarfiyatini
azaltir; Saglam bir zemin hazirlayarak Dekoratif Sivanin
Mantolama Sivasina iyi yapismasini saglar; 1- 2 saatte kurur,
24 saatte sertlesir; Bayindirlik Poz no: 04.503/1

SARFIiYAT

Yaklasik 150 gr / m?. Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup,
uygulama oncesinde sarfiyat kontrollu numune uygulamasi
yapilmasini tavsiye ederiz.

AMBALAJ
15 It plastik kovalarda.

DEPOLAMA

- Dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

- +52C'nin Uzerinde, direkt gun isigina maruz kalmayacak
sekilde, serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.

- Ust Uste 3 kovadan fazla istiflenmemelidir.

- Acilmis bidonun agzi derhal kapatilmalidir, agzi acik
unutulmus bidonlar imha edilmelidir.

- Depolama odmru acilmamis ambalajinda maksimum 12 aydir.
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ClimaTech

Deco20S/G Ins

Sistem Dekoratif Kaplamasi

URUN TANIMI

Bostik ClimaTech Deco 20S (tane doku), ClimaTech Deco 20G (cizgi
doku) Sistem Dekoratif Kaplamasi, mineral bazli, icerisinde polimer
katkilariceren, ic ve dis mekanda, boyaya hazir ylzey olusturan,
Ustln su gecirmezlik 6zelligine sahip, beyaz cimento esasli, saf
beyaz renkte, 2 mm kalinlikta, homojen dokulu, Bostik ClimaTech
Enerji Tasarruf Sistemleri dahilindeki son kat dekoratif kaplamadir.
EOTA ETAG 004’e uygundur.

KULLANILDIGI YERLER
Ic ve dis cephelerde; Tavanda ve duvarlarda; Brut beton ylzeylerde.

OZELLIKLER

- Suya, dona, neme ve agir hava sartlarina karsi dayaniklidir.

- Esnektir, kolay uygulanir.

- Yapisma kabiliyeti yUksektir, brut ylzeyler de dahil olmak Uzere
cimento esasliylUzeylere cok iyiyapisir.

- Nefes alir, buharlasmaya izin vererek mekan icindeki nem oranini
duzenli tutar.

- Boyaya hazir yUzey olusturur.

-Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.476/A

UYGULAMA ONCESIi HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagdi, clruf, boya gibi benzeri yapismayi engelleyici
yabancimaddeler, cimento, siva ve beton gibi kalintilar ve atiklar
uygulama yuzeyinden arindiritmatidir.

- Catlak sivalar, zayIf yuzeyler gibi kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt ylzeyler veya yosun kalintilari yuzeyden
temizlenmelidir.

- Brlt beton ylzeyler uygulama oncesinde astarlanmalidir.

- Cok emiciolan veya parlatilmis olan beton ylzeylerde aderans
koprusu amaciile Bostik ClimaTech DecoPrim Astar kullanilmasi
tavsiye edilir.

- Gazbeton veya gdzenekli tuglali ylzeyler dnceden astarlanmalidir.
- Siva katinin kurumasini takiben en az 24 saat sonra astar
uygulamasi yapilir.

UYGULAMA

- Toz formdaki Bostik ClimaTech Deco 20S (tane doku), ClimaTech
Deco 20G (¢izgi doku)Sistem Dekoratif Kaplamasi, temiz ve belirtilen
miktardaki normal ortam sicakligindaki suile dolu bir kap icine
bosaltilarak, topaksiz bir karisim elde edilene kadar dusuk devirli bir
karistirici yardimiyla karistirilir. Karisim stresi min. 5 dk. olmatidir.
Islem sonunda elde edilen harc¢ 3 dk. dinlendirilip, tekrar 2 dk.
homojen hale gelinceye kadar karistiritmatidir.

- Taze harc¢ 30 dakika icerisinde kullanilmalidir.

- Bostik ClimaTech Deco 20S (tane doku), ClimaTech Deco 20G (¢izgi
doku)Sistem Dekoratif Kaplamasi mala yardimiile ylzeye uygulanir.
- Siva daha kurumadan, plastik bir mala ile ylzeyinde perdahlanarak
tekstur olusturulur.

- Kuruduktan sonraistege uygun ve solvent icermeyen bir dis cephe
boyasiile boyanir.

- Genis cephelerde ara vermeden ve yeterli eleman bulundurarak
uygulama yapilmalidir.

- Cephede zorunlu bitis gereken noktalarda, koruyucu bir bant ile
mutlaka sinirlar belirlenerek uygulama yapilmatidir.

- Son kat kaplamalarin uygulamasi esnasinda, olumsuz hava
kosullarindan dolayi cabuk kurumasi engellenmelidir.

- Uygulama yapilan yuzeyler kuruyana kadar yagmur, su ve dondan
korunmalidir.

- Uygulama +5 °C ve +30 °C arasinda yapilmali, asiri sicak ve rizgarli
ortamlarda yapilan uygulamalarda gerekli dnlemler alinmalidir.

- Duvara uygulanan harci Uzerinde kabuk olusmasina imkan
tanimadan sekillendiriniz.

- Islak veya donmus yuzeylere uygulama yapilmamatlidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Suratli ve sagliksiz kurumayi dnlemek icin siva yapilan yuzeyler
dogrudan gunes ile temastan, sert rlizgar, dolu ve don gibi agir hava
sartlarindan korunmalidir.

- Urlnun 6n gorulen ve istenilen uzun sureli performansinin elde
edilmesiicin, tim uygulamanin tamamlanmasindan sonra, en kisa
zamanda (uygulanan urdnun kuruma stresine bagli olarak 3-7 gun)
isin amacina ve detayina uygun bir kaplama (boya vb.) ile yapilan
uygulamanin koruma altina alinmasi veya kaplanmasi gereklidir.

SARFIiYAT

Yaklasik 2,5 - 3,0 kg / m*. Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup,
uygulama oncesinde sarfiyat kontrollU numune uygulamasi
yapilmasini tavsiye ederiz.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru har¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin, kuru ve
nemden arindiritmis ortamda muhafaza edilmelidir.

- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk etapta
tuketilmelidir.

Dmax (mm) 2

Renk Beyaz
Uygulanabilir kalinlik (mm) 2

Kuru birim hacim agirligi (kg / lt) 1,6+0,2
Islak birim hacim agirugi (kg / lt) 1,8 +0,2
Kapta bekleme suresi (dakika) ~30
Calisma suresi (dakika) 20 -25
Kuruma suresi (saat) ~24
Basin¢g mukavemeti (28 gin) (N / mm?) =12
Egilme mukavemeti (28 gtin) (N / mm?) >3
Karisim suyu miktari (25 kg kuru hargicin) | ~5,0-5,51t

Uygulama icin ortam sicakligi

+5°C ile +35°C arasl

Sertlesen kaplamanin dayanimi

-25°C ile +80°C arasl

TS EN 1062-1gore siniflandiritmistir.

Kuru film kalinligi ES
Tane blyuklugune gore S4
Su buhari aktarim hizi V1

Su aktarim hizi W2
Catlak ortme ozelligi AO
Karbondioksit gecirgenligi cO

TS EN 998-1'e gore siniflandirma : GP, CS IV, Wo, A1l

Teknik bilgiler +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina

gore elde edilen yaklasik verilerdir. Verilen degerler dis ortam
uygulama isisi dustikce yukselir, calisma isisi arttikca azalir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.
- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi kaydiyla
depolama dmri maksimum 12 aydir.

ISI' YALITIMI
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Meister

DES 20

Son Kat Dekoratif Kaplama

URUN TANIMI

Meister DES 20 Son Kat Dekoratif Kaplama, mineral bazli,
icerinde polimer katkilar iceren, i¢c ve dis mekanda, boyaya
hazir yuzey olusturan, cimento esasli, beyaz renkli, 2 mm
kalinlikta son kat dekoratif kaplamadir.

KULLANILDIGI YERLER
Ic ve dis cephelerde; Tavan ve duvarlarda; Briut beton
ylzeylerde.

OZELLIKLER

- Suya, dona, neme ve agir hava sartlarina karsi dayaniklidir.
- Kolay uygulanir.

- Yapisma kabiliyeti yuksektir, brut ylzeyler de dahil olmak
Uzere ¢cimento esasli yuzeylere ¢cok iyi yapisir.

- Nefes alir, buharlasmaya izin vererek mekan icindeki nem
oranini duzenli tutar.

- Boyaya hazir ylzey olusturur.

- Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.476/A

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, curuf, boya gibi benzeri yapismayi
engelleyici yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi
kalintilar ve atiklar uygulama ylUzeyinden arindiritmalidir.

- Catlak sivalar, zayif ylzeyler gibi kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt ylzeyler veya yosun kalintilari yuzeyden
temizlenmelidir.

- Brlt beton yuzeyler uygulama oncesinde astarlanmalidir.
- Cok emiciolan veya parlatilmis olan beton yuzeylerde
aderans koprusu amaci ile Meister DSA astar kullanilmasi
tavsiye edilir.

- Gazbeton veya gozenekli tuglali yuzeyler dnceden
astarlanmatidir.

- Siva katinin kurumasini takiben en az 24 saat sonra astar
uygulamasi yapilir.

UYGULAMA

- Toz formdaki Meister DES 20 Son Kat Dekoratif Kaplama,
temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sicakligindaki
suile dolu bir kap icine bosaltilarak, topaksiz bir karisim elde
edilene kadar dusutk devirli bir karistirici yardimiyla karistirilir.
Karisim stresi min. 5 dk. olmalidir. Islem sonunda elde edilen
harc¢ 3 dk. dinlendirilip tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye
kadar karistiritmatidir.

- Taze har¢ 30 dakika icerisinde kullanilmalidir.

- Meister DES 20 Son Kat Dekoratif Kaplama mala yardimiile
ylUzeye uygulanir.

- Siva daha kurumadan, plastik bir malaile yuzeyinde
perdahlanarak tekstur olusturulur.

- Kuruduktan sonraistege uygun ve solventicermeyen bir dis
cephe boyasiile boyanir.

- Genis cephelerde ara vermeden ve yeterli eleman
bulundurarak uygulama yapiltmatidir.

- Cephede zorunlu bitis gereken noktalarda, koruyucu bir bant
ile mutlaka sinirlar belirlenerek uygulama yapilmatlidir.

- Son kat kaplamalarin uygulamasi esnasinda olumsuz hava
kosullarindan dolayi cabuk kurumasi engellenmelidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Suratli ve sagliksiz kurumayi dnlemek icin siva yapilan
yuUzeyler dogrudan glnes ile temastan, sertrizgar, dolu ve
don gibi agir hava sartlarindan korunmalidir.

-Urdnun on gorllen ve istenilen uzun sireli performansinin
elde edilmesiicin, tim uygulamanin tamamlanmasindan
sonra, en kisa zamanda (uygulanan Urdnun kuruma suresine
bagliolarak 3-7 gln) isin amacina ve detayina uygun bir
kaplama (boya vb.) ile yapilan uygulamanin koruma altina
alinmasi veya kaplanmasi gereklidir.

SARFIYAT

Yaklasik 2,5 - 3,0 kg / m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sarfiyat kontrolliU numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru har¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.

Bostik Yapi Katalogu

postik

TEKNIiK VERILER

Dmax (mm) 2

Renk Beyaz

Kuru birim hacim agirligi (kg / Lt) 1,6 £0,2

Islak birim hacim agirugi (kg / lt) 1,8+0,2

Kapta bekleme suresi (dakika) ~30

Calisma suresi (dakika) 20 -25

Kuruma suresi (saat) ~24

Basin¢g mukavemeti (28 gln) (N / mm?) =10

Egilme mukavemeti (28 giin) (N / mm?) 22

Karisim suyu miktari (25 kg kuru harg icin) 50-55l1t
Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi
Sertlesen kaplamanin dayanimi -25°Cile +80°C arasl

TS EN1062-1gore siniflandiritmistir.

Kuru film kalinligi ES
Tane blyuklugune gore sS4
Su buhari aktarim hizi V1
Su aktarim hizi W1
Catlak ortme ozelligi AO
Karbondioksit gecirgenligi co

TS EN 998-1'e gore siniflandirma : GP, CS IV, Wo, A1l

Teknik bilgiler +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir. Verilen degerler dis ortam
uygulama isisi dustiikce yukselir, calisma isisi arttikca azalir.

- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmri maksimum 12 aydir.
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Meister

DES 15

Son Kat Dekoratif Kaplama

URUN TANIMI

Meister DES 15 Son Kat Dekoratif Kaplama, mineral bazli,
icerinde polimer katkilar iceren, i¢ ve dis mekanda, boyaya
hazir yuzey olusturan, cimento esasli, beyaz renkli, 1,5 mm
kalinlikta son kat dekoratif kaplamadir.

KULLANILDIGI YERLER
Ic ve dis cephelerde; Tavan ve duvarlarda; Brut beton
ylzeylerde.

OZELLIKLER

- Suya, dona, neme ve agir hava sartlarina karsi dayaniklidir.
- Kolay uygulanir.

- Yapisma kabiliyeti yuksektir, brut ylzeyler de dahil olmak
Uzere ¢cimento esasli yuzeylere ¢cok iyi yapisir.

- Nefes alir, buharlasmaya izin vererek mekan icindeki nem
oranini duzenli tutar.

- Boyaya hazir ylzey olusturur.

-Yanmaz.

- Bayindirlik Poz no: 04.476/A

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, curuf, boya gibi benzeri yapismayi
engelleyici yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi
kalintilar ve atiklar uygulama yuzeyinden arindiritmatidir.

- Catlak sivalar, zayif ylzeyler gibi kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt ylzeyler veya yosun kalintilari yuzeyden
temizlenmelidir.

- Brlt beton yuzeyler uygulama oncesinde astarlanmalidir.
- Cok emiciolan veya parlatilmis olan beton yuzeylerde
aderans koprusu amaci ile Meister DSA astar kullanilmasi
tavsiye edilir.

- Gazbeton veya gozenekli tuglali yuzeyler dnceden
astarlanmatidir.

- Siva katinin kurumasini takiben en az 24 saat sonra astar
uygulamasi yapilir.

UYGULAMA

- Toz formdaki Meister DES 15 Son Kat Dekoratif Kaplama,
temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sicakligindaki
suile dolu bir kap icine bosaltilarak, topaksiz bir karisim elde
edilene kadar dusutk devirli bir karistirici yardimiyla karistirilir.
Karisim stresi min. 5 dk. olmalidir. Islem sonunda elde edilen
harc¢ 3 dk. dinlendirilip tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye
kadar karistiritmatidir.

- Taze har¢ 30 dakika icerisinde kullanilmalidir.

- Meister DES 15 Son Kat Dekoratif Kaplama mala yardimiile
ylUzeye uygulanir.

- Siva daha kurumadan, plastik bir mala ile ylzeyinde
perdahlanarak tekstur olusturulur.

- Kuruduktan sonraistege uygun ve solventicermeyen bir dis
cephe boyasiile boyanir.

- Genis cephelerde ara vermeden ve yeterli eleman
bulundurarak uygulama yapilmatidir.

- Cephede zorunlu bitis gereken noktalarda, koruyucu bir bant
ile mutlaka sinirlar belirlenerek uygulama yapilmatlidir.

- Son kat kaplamalarin uygulamasi esnasinda olumsuz hava
kosullarindan dolayi cabuk kurumasi engellenmelidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Suratli ve sagliksiz kurumayi onlemek icin, siva yapilan
yuzeyler dogrudan glnes ile temastan, sertrizgar, dolu ve
don gibi agir hava sartlarindan korunmalidir.

-Urdnun on gorllen ve istenilen uzun sireli performansinin
elde edilmesiicin, tim uygulamanin tamamlanmasindan
sonra, en kisa zamanda (uygulanan Urdnun kuruma suresine
bagliolarak 3-7 gun) isin amacina ve detayina uygun bir
kaplama (boya vb.) ile yapilan uygulamanin koruma altina
alinmasi veya kaplanmasi gereklidir.

SARFIYAT

Yaklasik 2,0 - 2,5kg / m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
25 kg'lik kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

DEPOLAMA

- Kuru har¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.

TEKNIiK VERILER

Dmax (mm) 15

Renk Beyaz

Kuru birim hacim agirligi (kg / Lt) 1,5+0,2

Islak birim hacim agirligi (kg / Lt) 1,7+0,2

Kapta bekleme suresi (dakika) ~30

Calisma suresi (dakika) 20 -25

Kuruma suresi (saat) ~24

Basin¢ mukavemeti (28 gun) (N /7 mm2) =10

Egilme mukavemeti (28 gln) (N / mm?2) =2

Karisim suyu miktari (25 kg kuru harg icin) 50-551t
Uygulama icin ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi
Sertlesen kaplamanin dayanimi -25°Cile +80°C arasl

TS EN 1062-1 gore siniflandiritmistir.

Kuru film kalinligi ES
Tane blyuklugune gore sS4
Su buhari aktarim hizi V1
Su aktarim hizi W1
Catlak ortme ozelligi AO
Karbondioksit gecirgenligi co

TS EN 998-1'e gore siniflandirma : GP, CS IV, Wo, A1l

Teknik bilgiler +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir. Verilen degerler dis ortam
uygulama isisi dustiikce yukselir, calisma isisi arttikca azalir.

- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmri maksimum 12 aydir.
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Subasman .
Baslangic¢ Profili
AlUminyum Subasman Profili

URUN TANIMI

Aliminyumdan mamul (0,6 mm et kalinligi) damlalikli
subasman baslangi¢ profilidir. Uzerine insa edilecek enerji
tasarruf sisteminin stabilitesini artirir. DUzgln, muntazam,
ipinde ve gonyesinde uygulama yapilmasini saglar. Montaj seti
ile monte edilmesini tavsiye ederiz.

ALTERNATIF KALINLIKLAR
33mm, 43 mm, 53 mm, 63 mm, 83 mm, 103 mm

AMBALAJ
2,5 mt boyunda, 10 adet, 25 mt / bag.

Montaj Seti

Subasman Profili icin Montaj Seti

URUN TANIMI

Subasman baslangic profillerinin yerinde ve muntazam monte
edilmesinde kullanilan takoz ve montaj vidasindan olusan
settir.

AMBALAJ

50 adet 5 mm’lik takoz

50 adet 3 mm’lik takoz

100 adet montaj vidasi, set halinde.

AluKonsol

Aluminyum Konsol Profili - Filesiz

URUN TANIMI

Aluminyumdan mamul (0,40 mm et kalinligi, 50 mm bant
genisligi) damlalikll, filesiz konsol profilidir. Balkon, sacak,
konsol ¢cikmalarinda yagmur etkisi ile olusabilecek kabarmalari
onler.

AMBALAJ
2,5 mt boyunda, 20 adet, 50 mt / bag.

PVCKonsol

PVC Konsol Profili - Fileli

URUN TANIMI

PVC’den mamul (23 mm x 23 mm fileli) damlalikli, fileli konsol
profilidir. Balkon, sacak, konsol ¢cikmalarinda yagmur etkisiile
olusabilecek kabarmalari onler.

AMBALAJ
2,5 mt boyunda, 10 adet, 25 mt / bag.

>
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Alu 90 iy

AlUminyum Kose Profili - Filesiz 90°

URUN TANIMI

Aliminyumdan mamul (0,40 mm et kalinliginda,

25 mm x 25 mm kanat acikliginda), filesiz, ylUzeyi puruzlu
(fish - skin) 90° kose profilidir.

AMBALAJ
2,5 mt boyunda, 50 adet, 125 mt / bag.

AluMesh 90

AlUminyum Kose Profili - Fileli 90°

URUN TANIMI
Aliminyumdan mamul (0,40 mm et kalinliginda,
10 cm x 10 cm fileli) fileli 90° kose profilidir.

AMBALAJ
2,5 mt boyunda, 25 adet, 62,5 mt / bag.

PVCMesh 90

PVC Kose Profili - Fileli 90°

URUN TANIMI
PVC'den mamul (10 cm x 10 cm fileli), fileli 90° kdse profilidir.

AMBALAJ
2,5 mt boyunda, 50 adet, 125 mt / bag.

ISI' YALITIMI
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SMP ESASLILAR

MSP 2720

MSP 2730

Super Grip 5075

SILIKON ESASLILAR

WeatherSeal

Construction

Universal

ForeverSaniter

Cekomastik 801

Cekomastik 803

Cekomastik 803

Cekomastik 805

Cekomastik 806

Cekomastik 888

BUTIL ESASLILAR

ButylCord Black 450

AKRILIK ESASLILAR

Cekomastik 666

Cekomastik 677

PU ESASLILAR

PU Seal

DOLGULAR
SealN’Flex SL1

PU KOPUKLER

InsuFoam

PuFoam

GunFoam

Cekomastik 760
ValFoam

RemoFoam o

YANGINA DAYANIKLI URUNLER

Fireseal

Intucrylic

FR Expanding Foam

BANTLAR

PE Korkasa Bandi

Cift Tarafli Kopuk Bant

Aluminyum Folyolu Butil Bant

Sizdirmazliklar

SMP Esasli Mastik
SMP Esasli Mastik
Astar

Cephe Silikonu

Notral Cephe Silikonu

Genel Amacli %100 Saf Silikon
Uzun Omurld Silikon

Asetik Silikon

Isiya Dayanikli Silikon

Oto Sivi Conta

Mermer Silikonu

Sivi Conta

Universal Silikon

Butil Kaucuk Macun

Montaj Mastigi
Silikonize Akrilik Mastik

Poliuretan Mastik
Kendinden Yayilan Yeni Nesil Poliuretan Mastik

Mantolama Kopugu
Adaptorlu PU Kopuk
Tabancali PU Kopuk

PU Kopuk

Emniyet Valfli PU Kopuk
PU Kopuk Temizleyicisi

Yangina Dayanikli Silikon Mastik
Yangina Dayanikli Akrilik Mastik
Yangina Dayanikli PU Kopuk (B1)

3,0mm x40 mm /3,0 mm x50 mm
17,0 mm x20 mm /1,0 mm x 25 mm
1,0 mMm x50 mm /1,0 mmXx75mm
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YENI JENERASYON
SMP ESASLI COZUMLER

MS Polimer’ler, Poliuretan ve Silikonun guclu
Ozelliklerinin birlestigi, tek komponentli drunlerdir.

- CozucuU icermez. - DUsUk buzusme ozellikli.

- Solventicermez. - BitUm icermez.
- lzosiyanat icermez. - DUsuk emusyonlu. €
- Silikon icermez. - Notral karakterde. Eﬂﬂik ¢ E“ﬂik r E“ﬂik

cevre |
. lulug =
boyanabilme uyum' N hava kabarcigi Msp p
ozelligi ,, _ olusmama 6zelligi 2?2 D 273 0
\ 1 S

dusUk isida
» pUskurtme kabiliyeti

kenar bolgelerde kir
tutmama 6zelligi ~+

\
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tutma Bl PN
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mekanik
dayaniklilik

yapisini koruyabilme
ozelligi

"> <k hizl kuruma
ozelligi

S TN
’ / \ ~

mekanik 12 [ \

ozellikler \T\ \ depolanabilme

yapisma ~ ozell

APISITIC cok ytksek

ozelligi UV dayanikliigi

MS - POLIMER - SILIKON —A— POLIURETAN
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MSP 2720
SMP Esasli Mastik &

URUN TANIMI

MSP 2720, cok yonlu uygulanabilen tek komponentli, solvent ve
izosiyanaticermeyen SMP esasli derz dolgu mastigidir. Alman DIN
18540 F normlarina gére polimer enstitlsu tarafindan kontrol
edilmistir. DIN 52452 / 4. bolum normlarina gore boyamaya
uygundur. Bir cok boya cesidi bulunmasi nedeniyle kullanilacak
boya ile Onceden test edilmelidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Ozellikle yuksek ve hareketli yapilar ve yapidaki tum ic ve dis
dilatasyon derzlerinin yalitiminda kullanilir.

- Tum yapi alanlarinda, érnegin; pencere, kapi ve cati
bolimlerinde,

- Ahsap ve metalyapilarin derzlerinde,

- Prefabrik elemanlarin birlesim detaylarinda,

- Gidaile temas eden derzlerde.

OZELLIKLER

- Su gecirmezdir ve hava nemiyle birlikte elastik ve esnek bir
oOzellige kavusur.

- Hava kosullarindan ve genlesme hareketlerinden etkilenmez.
- Solvent, silikon icermez ve kokusuzdur.

- Cokiyi UV dayanikliligi vardir.

- Tek komponentlidir.

- Uzeri boyanabilir.

- Kabarcik olusumu yoktur.

- Cok dusUk buzilme.

- MUukemmel elastikiyet ve cok iyi yapisma gucu.

- Solvent, silikon ve izosiyanaticermez.

- Yangina dayaniklidir, DIN 4102-1'e gore B2 sinifi

- EN15651-T'e gore CE Belgesine sahiptir. TEKNIK VERILER

UYGULAMA ONCESI HAZIRLIK . Renk
- Derzlerin olusumunda DIN 18540 normu olcl olarak alinir. Ucgen
derzlerin kapanmasi gerekmektedir. Polietilen kopukten olusan
on dolgu profilleri kesin glarak derz tabanindaki Bostik 2720

MS’in yapismasini onler. On dolgu malzemeleri Bostik 2720 MS ile
uyumlu olmalidir.

- Primer kullanmadan, 6rnegin; anodik aliminyum, beton
galvanizli celik sac, sert PVC, polistriol ve makrolon da
kullanilabilir. Poroz (gozenekli) ylizeylericin Bostik 5075 Primer

Beyaz, gri, koyu kahve

Baz Modifiye Silan Polimer

Sertlestirme sistemi Hava nemi araciligiyla

Konum durumu (DIN 52454-ST-U-26-23) | <2 mm

Puskurtme miktari (DIN 52456-6 mm) | >100 gr / dakika

gerekir.

- Uygulama yapilacak ylzeyler, temiz, kuru, yag ve tozdan _

anndinimis otmandr > oY yagd Yogunluk (DIN 52451-PY) 1,5gr/cm?

- Tumylzey malzemeleriBostik 2720 MSile DIN 52452 /1. bolime o o 1 o

uygunluk gostermelidir. Ornegdin; bitimll, veya yag iceren trlnler Kabuk olusum suresi (+23°C/ %50 r.F.) | 2 - 3 saat
uyumsuzluk gosterir. =

- Plastik ve akrilik kaplama ile olan yapisma ve uygunluk, konu ile Tam kUrlenme zamani (+23°C/ %50 r.F.) | ~2mm /24 saat
ilgili olarak kontrol edilmelidir. -

- Kaplanmis ylizey uygulamalarinin (6rnegin, hidrofobik cepheler) Hacim kaybi (DIN 52451-PY) <-%3
uygunlugun bir 6n kontroluntn yapilmasi gereklidir. -

- Dolgunun duzgun olmasiicin her iki kenara bant cekilebilir. Kopmada uzama (2 mm film) >% 450
UYGULAMA % 100'de Esneme - Gerilim degeri 03-04N/ 2
- Kartus kullanilmadan once agzi kesilip, plastik uc takilir. (DIN 52455 NWT-1-A2-100) ' ! mm
- Ucun agziuygulama yuzeyin genisligine gore kesilip, kartus

tasbancayagalk'.L'B dan Kesill b Shore A sertligi g

- Sosis ambalaji bir ucundan kesilir ve uygun tabancaya oC /9 ~

yedrlfgtirilir. Daha sonra baslik somunu tabancanin silindirine (DIN 53505, 4 hafta 23°C /% 50 .F)

vidalanir.

Orjinal halini alabilme kabiliyeti

- Uygulama sirasinda fugalarin bir defada ve bosluk kalmadan > %70

doldurulmasi gerekir. (DIN EN 27389-B-200)

- Derzlere sikilan Bostik 2720 MS’in yuzeyi hemen nemli spatula, . . o

perdahlama tahtasi, derz demiri veya parmakla duzlestirilmelidir. Genlesme orani (derz genisligine bagl) | %25

- Daha sonrayapiskan bant ¢cikartilmalidir. o B

- Acilmis ambalajlar mimkin oldugunca cabuk tiketilmelidir. Isi dayanimi -40°Cile + 80°Carasl
UYGULAMA SONRASI TEMIZLiK Calisma sicakligi +5°C +40°Carasl

- Bulasan yerler ve kullanilan aletler, 10 dk icinde sanayi benzini . - . -
(white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. Teknik bilgiler + 23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
- Klirlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak gore elde edilen yaklasik verilerdir.

temizlenir.

GUVENLIK AMBALAJ

Aminosilanicerir. Alerjik reaksiyonlar ortaya ¢ikabilir. 290 ml plastik kartus / kolide 25 adet.

600 mlsosis / kolide 20 adet (koyu kahverengi harig).

SARFiYAT DEPOLAMA
- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

Fuga Fuga Derz Derz - Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin, kuru ve
Genisligi Derinligi uzunlugu uzunlugu (m) nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
(mm) (mm) (m)290 ml 600 mlsosis - Ambalajiacilmis Urdnler derhal tUketilmelidir.
kartus - Ust Uste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi kaydiyla
depolama 6mru maksimum 1yildir.

5 5 ~12 ~25

10 6 ~5 ~12

[m] o 5
20 10 1,5 ~3,5-4,0 C € “” .

Kullanim miktari fuga boyutlarina gore degisir. .

e @
MEE

DIN EN ISO
846'ya gore

Universitat swttgart

DIN 4102-1’e
ui KiIMYASAL gore B2 Sinifi
DAVANIMI | DAYANIM YANGINA
RAPORU DAYANIKLI

SIZDIRMAZLIKLAR
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MSP 2730

SMP Esasli Mastik

URUN TANIMI

MSP 2730 ¢cok yonll uygulanabilen tek komponentli, solvent ve
izosiyanaticermeyen, SMP esasli derz dolgu mastigidir. Alman DIN
52452 /4. bolum normlarina gore boyamaya uygundur. Bir cok
boya cesidi bulunmasi nedeniyle kullanilacak boya ile dnceden
test edilmelidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Yapilarini¢ ve dis bolumlerindeki baglanti ve genlesme derzleri
icin uygundur.

- Tum yapialanlarinda, ornegin; pencere, kapi ve ¢ati
bolumlerinde,

- Ahsap ve metalyapilarin derzlerinde,

- Prefabrik elemanlarin birlesim detaylarinda,

- Gida tasima araclari ve gida Uretim tesislerinde.

OZELLIKLER

- Su gecirmezdir, hava nemiyle birlikte elastik ve esnek bir 6zellige
kavusur.

- Cozucl maddelerden arindiritmis ve kokusuzdur.

- Cokiyi UV dayanikliligi vardir.

- Tek komponentlidir.

- Uzeri boyanabilir.

- Kabarcik olusumu yoktur.

- Cok dusUk buzllme.

- Mukemmel elastikiyet ve cok iyi yapisma gucu vardir.
- Solvent, silikon ve PCB icermez.

- EN15651-1'e gore CE Belgesine sahiptir.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK B

- Derzlerin olusumunda DIN 18540 normu olcU olarak alinir. Ucgen
derzlerin kapanmasi gerekmektedir. Polietilen kopUkten olusan
o6n dolgu profilleri kesin olarak derz tabanindaki Bostik 2730

MS’in yapismasini onler. On dolgu malzemeleri Bostik 2730 MS ile
uyumlu olmalidir.

- Primer kullanmadan, 6rnegin; anodik aliminyum, beton
galvanizli celik sac, sert PVC, polistriol ve makrolon da
kullanilabilir. Poroz (gozenekli) ylzeylericin Bostik 5075 Primer
gerekir.

- Uygulama yapilacak yuzeyler; temiz, kuru, yag ve tozdan
arindiritmis olmadidir.

- Tumylzey malzemeleriBostik 2730 MS ile DIN 52452 /1. bolime
uygunluk gostermelidir. Ornegin; bitumlu, veya yag iceren urunler
uyumsuzluk gosterir.

- Plastik maddelerile olan yapisma ve uygunluk, konu ile ilgili
olarak kontrol edilmelidir.

- Kaplanmis ylzey uygulamalarinin (6rnegin, hidrofobik cepheler)
uygunlugun bir én kontrolunln yapilmasi gereklidir.

- Ozellikle akrilik kaplama malzemelerinde yumusatici maddeden
dolayi bir yapisma kaybi mimkun olabilir.

- Dolgunun duzgun olmasiicin her iki kenara bant cekilebilir.

UYGULAMA

- Kartus kullanilmadan once agzi kesilip, plastik uc takilir.

- Ucun agziuygulama yuzeyin genisligine gore kesilip, kartus
tabancaya takilir.

- Sosis ambalaji bir ucundan kesilir ve uygun tabancaya
yerlestirilir. Daha sonra baslik somunu tabancanin silindirine
vidalanir.

- Uygulama sirasinda fugalarin bir defada ve bosluk kalmadan
doldurulmasi gerekir.

- Derzlere sikilan Bostik 2730 MS’in ylzeyi hemen nemli spatula,
perdahlama tahtasi, derz demiri veya parmakla duzlestirilmelidir.
- Daha sonrayapiskan bant cikarilmalidir.

- Acilmis ambalajlar mumkin oldugunca cabuk tiketilmelidir.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLiK

- Bulasan yerler ve kullanilan aletler, 10 dk icinde sanayi benzini
(white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.

- Kirlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak
temizlenir.

SARFiYAT

Fuga Fuga Derz Derz
Genisligi Derinligi uzunlugu uzunlugu (m)
(mm) (mm) (m) 290 ml 600 mlsosis
kartus
5 ~12 ~25
10 9 ~5 ~12
20 10 ~1,5 ~3,5-4,0

Kullanim miktari fuga boyutlarina gore degisir.

e @
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TEKNIK VERILER

Renk Beyaz, gri

Baz Modifiye Silan Polimer

Sertlestirme sistemi Hava Nemi araciligiyla

Konum durumu
(DIN 52454-ST-U-26-23)

Saglam konumda
<2mm

PUskurtme miktari (DIN 52456-6 mm) >100 gr / dakika

Yogunluk (DIN 52451-PY) 1,5gr/cm?

Kabuk olusum suresi (+23°C / %50 r.F.) ~71saat

Tam kirlenme zamani

(+23°C / %50 I-F.) ~2,5mm/ 24 saat

Hacim kaybi (DIN 52451-PY) < - %10
Kopmada uzama (2 mm film) >% 450

% 100’de esneme - Gerilim degeri . 2
(DIN 52455 NWT-1-A2-100) 04N/mm
Shore A sertligi ~30

(DIN 53505, 4 hafta 23°C / %50 r.F.)

Orijinal halini alabilme kabiliyeti o

(DIN EN 27389-B-200) > %60
Genlesme orani (derz genisligine bagli) | %25

Isi dayanimi - 40°Cile + 80°C aras!

Calisma sicakligl +5°C +40°C arasl

Teknik bilgiler + 23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

AMBALAJ
290 ml plastik kartus / kolide 25 adet.
600 mlsosis / kolide 20 adet.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmatidir.

- Ahsap paletler Gzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin, kuru ve
nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.

- Ambalajiacilmis trdnler derhal tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi kaydiyla
depolama d6mri maksimum 1yildir.




SuperGrip 5

URUN TANIMI

Bostik SuperGrip 5075, SMP esasli, mastik tarzindaki
sizdirmazlik maddelerinin, emici ve gozenekli alt yluzeylere
(beton, siva vb) daha iyi yapismasi ve mukavemet degerlerinin
artmasiicin formulize edilmis 6zel bir Grindur. Asagidaki astar
uygulama tablosu, kesin uygulama alanlarini gostermektedir.

KULLANILDIGI YERLER
- Emiciylzeylerde,
- Beton, siva ve benzeri mineral esasli yuzeylerde.

OZELLIKLER
- Sarfiyati azaltir.
- Mukavemetiartirir.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK
Uygulama yapilacak derz, kuru, temiz, tozdan, yagdan ve diger
yapismayl engelleyici parcaciklardan arindirilmis olmalidir.

UYGULAMA

- Astari esit bicimde alt ylzeyin Uzerine uygulayin ve
havalandirin. Havalandirmanin ardindan secilen mastigi
uygulayin.

- Isleme isisi: +5ile +30°C arasinda olmalidir.

AMBALAJ

1Lt'lik teneke kutu. TEKNIKVERILER

Malzeme Uygunluk
DEPOLAMA - o
- Suya, dona ve adir hava sartlarina karsi korunmalidir. Celik Parlak, Galvanizli Astarsiz
- Ahsap paletler Uzerinde +5°C ile +25°C’de serin ve kuru halde
muhafaza edilmelidir. Paslanmaz celik g::jg?,? ﬁStaFS'Z ail
- Ambalajiacilmis Urinler derhal tuketilmelidir. ! avslye editmez
- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi o Parlak, Eloksallanmis,
kaydiyla depolama &mri maksimum 1yildir. AlUminyum Toz, boya kapli Astarsiz
Bakir Astarsiz
Eternit 5075
GOzenekli beton 5075
Siva 5075
Fayans Sirl, Terakota Astarsiz
Klinker 7/ Sert tugla Kaygan, K~umLanm|s, Astarsiz
Kerpic tugla
Cam Astarsiz
Dogal, DD vernik, Renkli
vernik, sulu, Akril, sulu
Odun Alkid, benzin, Alkid, 5075
terebentin, Kalin filmli,
renkli vernik
Formika Denenmeli
Dogaltas Mermer, Diger taslar Denenmeli
Suni tas Denenmeli
Kompozit plastik,
Fiberglas Poliester, Epoksi Astarsiz
recinesi
ABS Polimer, .
Akrilonitril Butadien | teN 075
L . Sert Astarsiz
PVC Polivinil Kolorur Yumusak Tavsiye edilmez
Polikarbonat Astarsiz
PMMA (Pleksiglas) Akrilik levha Astarsiz
Polistiren Astarsiz
Poliolefin (PE, PP) Astarsiz
Florlu Polimerler Astarsiz

Bostik Yapi Katalogu
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WeatherSeal

Cephe Silikonu

URUN TANIMI

Bostik WeatherSeal, alkoksi esasli, icte ve dista, ozellikle

dis cephelerin sizdirmazlik isleriicin formulize edilmis cok
amacli kullanima uygun, esnek notral karakterde bir dis cephe
silikonudur.

KULLANILDIGI YERLER
- AluUminyum giydirme cephe uygulamasi (Curtain Wall)
derzlerinde kullanilir.

OZELLIKLER

- Kullanima hazir, tek bilesenli bir sizdirmazlik malzemesidir.
- Solventicermez.

- Elastikiyetini strekli korur.

- Yaslanmaya, hava sartlarina ve UV isinlarina dayaniklidir.

- Uygulamadan (+20°C'de) yak. 1saat sonra hava sartlarindan
etkilenmez.

- Kuruyan yuzeyler baska malzemelere yapismaz.

- Boya tutmaz.

- EN15651-1e gore CE Belgesine sahiptir.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Uygulama yapilacak yuzeyler, saglam, temiz, kuru, yag ve
tozdan arindirilmis olmalidir.

- Derzlerde daha once kullanilmis dolgu malzemesi
artiklari veya tutunmayi engelleyen yabanci maddeler
temizlenmelidir.

- Dolgunun dlizgun olmasiicin her iki kenara maskeleme banti
cekilmelidir.

- Yapisma aderansiniartirmak icin ylzeye astar kullanilmasi
onerilir. Ozellikle gozenekli yuzeylericin astar gereklidir,
amacina uygun astarin secimine dnem verilmelidir.

UYGULAMA

- Sizdirmazlik malzemesi uygulama oncesinde DIN 18540
normu esas alinarak; derzin genisligi derinligin 2 kati olacak
sekilde hesaplanmalidir.

- Derz genisligine uygun capta polietilen dolgu fitilleriile
derz sizdirmazlik malzemesinin 3 tarafli yapismasini dnlemek
amaciyla derze yerlestirilmelidir.

- Kartus kullanilmadan once agzi kesilip, plastik ug takilir.

- Ucun agzi uygulama yuzeyin genisligine gore kesilip, kartus
tabancaya takilir.

- Uygulama sirasinda derzlerin bir defada ve bosluk kalmadan
surekli ve dizgun bir uygulama ile doldurulmasi gerekir.

- Derzlere silikon sikildiktan sonra, derzdeki fazlaliklar uygun
bir spatula veya dlzeltme aparatiile dizeltilmelidir.

- Daha sonrayapiskan bant cikaritmalidir.

- Acilmis ambalajlar mUmkun oldugunca cabuk tuketilmelidir.
- Yagdisli havada dis mekanlarda uygulama yapilmaz.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLiK

- Bulasan yerler ve kullanilan aletler, kullanimdan hemen
sonrauygun bir temizleyiciile temizlenmelidir.

- Kurlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak
temizlenir.

AMBALAJ
300 ml plastik kartus / kolide 25 adet.
600 mlsosis / kolide 20 adet.

SARFiYAT

Fuga Genisligi Fuga Derinligi Derz uzunlugu (m)
(mm) (mm) 310 ml kartus
5 5 ~12
10 6 ~5
20 10 ~1,5

Kullanim miktari fuga boyutlarina gore degisir.

TEKNIK VERILER

Renk Siyah

Kopma Kuvveti Mpa (DIN 53504) =13
Elastikiyet % (DIN 53504) 2 %800
Shore A Sertligi (EN ISO 868) ~30
Yogunluk (gr/ cm?) 1,5+0,05
Cekme Ozellikleri Mpa (EN ISO 8339) < 0,4 (250°C)
Sekant Modulu < 0,6 (-200°QC)
Derz Hareket Kabiliyeti (%) + 25

Elastik Geri Donis ( EN 1SO 7389) (%) >9%70

Yuzey Kuruma (dakika) ~12

Akmaya Karsi Diren¢ ( EN ISO 7390) <3mm
Sertlesme Suresi (mm / gun) 2

Isi Dayanimi

-50°C ile +180°C arasi

Calisma Sicaklig

+5°C ile +40°C arasi

Teknik bilgiler +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina

gore elde edilen yaklasik verilerdir.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmatidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindiritmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalaji acilmis drUnler derhal tUketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 1yildir.

q



Construction ¢

Notral Cephe Silikonu

URUN TANIMI
Bostik Construction, oxime esasli, icte ve dista cok amacli
kullanim icin uygun, notral karakterde bir silikondur.

KULLANILDIGI YERLER

- Aluminyum kompozit panel derzlerinde,

- Insaat sektorinde her turlu cephe uygulamalarinda fuga
sizdirmazlik malzemesi olarak kullanilir.

- Dograma, sihhi tesisat, banyo, mutfak, evye, vb.
izolasyonunda,

- Taban, duvar, tavan birlesim yerlerinde.

OZELLIKLER

- Kullanima hazir, tek bilesenli bir sizdirmazlik malzemesidir.
- Solventicermez.

- Elastikiyetini strekli korur.

- Yaslanmaya, hava sartlarina ve UV isinlarina dayaniklidir.

- Uygulamadan (+20°C’de) yak.1 saat sonra hava sartlarindan
etkilenmez.

- Kuruyan yuzeyler baska malzemelere yapismaz.

- Boya tutmaz.

- Deterjanli suya ve seyreltik asitlere dayaniklidir.

- EN 15651-1e gore CE Belgesine sahiptir.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Uygulama yapilacak yuzeyler, saglam, temiz, kuru, yag ve
tozdan arindirilmis olmalidir.

- Derzlerde daha 6nce kullanilmis dolgu malzemesi
artiklari veya tutunmayi engelleyen yabanci maddeler
temizlenmelidir.

- Dolgunun dlizgun olmasticin her iki kenara maskeleme banti
cekilmelidir.

- Yapisma aderansiniartirmak icin ylzeye astar kullanilmasi
onerilir. Ozellikle gozenekli yuzeylericin astar gereklidir,
amacina uygun astarin secimine dnem verilmelidir.

UYGULAMA

- Sizdirmazlik malzemesi uygulama oncesinde DIN 18540
normu esas alinarak; derzin genisligi derinligin 2 kati olacak
sekilde hesaplanmalidir.

-Derz genisligine uygun capta polietilen dolgu fitilleri ile
derz sizdirmazlik malzemesinin 3 tarafli yapismasini dnlemek
amaciyla derze yerlestirilmelidir.

- Kartus kullanilmadan once agzi kesilip, plastik ug takilir.

- Ucun agziuygulama yuzeyin genisligine gore kesilip, kartus
tabancaya takilir.

- Uygulama sirasinda derzlerin bir defada ve bosluk kalmadan
surekli ve dlizgun bir uygulama ile doldurulmasi gerekir.

- Derzlere silikon sikildiktan sonra, derzdeki fazlaliklar uygun
bir spatula veya dlzeltme aparatiile dizeltilmelidir.

- Daha sonra yapiskan bant cikarilmalidir.

- Acilmis ambalajlar mUmkun oldugunca cabuk tuketilmelidir.
- Yagdisli havada dis mekanlarda uygulama yapilmaz.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLiK

- Bulasan yerler ve kullanilan aletler, kullanimdan hemen
sonrauygun bir temizleyiciile temizlenmelidir. 10 dk icinde
sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.

- Kurlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak
temizlenir.

AMBALAJ

310 ml plastik kartus / kolide 25 adet.
600 mlsosis / kolide 20 adet ( seffaf, beyaz, siyah).

SARFiYAT

Fuga Genisligi Fuga Derinligi Derz uzunlugu (m)
(mm) (mm) 310 ml kartus
5 5 ~12
10 6 ~5
20 10 ~1,5

Kullanim miktari fuga boyutlarina gore degisir.

TEKNIK VERILER

Standart Renkler

Seffaf, beyaz, siyah, gri, kahve
RAL 1013, RAL 9010

bronz, gumus, RAL 8003,
simli antrasit, simli bakir, simli
bronz, RAL 7016, RAL 7022.

1.Grup 6zelrenk

RAL 1015, RAL 3000, RAL
5002, RAL 3003, RAL 1019,
RAL 7037, RAL 7039, RAL 8007,
eloksal, off white

Kopma Kuvveti Mpa

1,0 (DIN 53504)

Elastikiyet %

> 450 (DIN 53504 (seffaf)
> 350 (DIN 53504) (dolgulu)

Cekme Ozellikleri Mpa

< 0,4 (250C) (EN ISO 8339)
< 0,6 (-200C) Sekant Modulu

Shore A Sertligi

~ 25 (EN ISO 868) (seffaf)
~35(EN ISO 868) (dolgulu)

Yogunluk (gr / cm?)

1,00 £ 0,02 (seffaf)
1,35 £ 0,02 (dolgulu)

Elastik Geri Donus (EN ISO 7389)

=70%

Akmaya Karsi Direnc¢

<3 mm (EN ISO 7390)

Ylzey Kuruma (dakika)

~8

Sertlesme Suresi (mm / glin)

2

Isi Dayanimi

-40°C ile +180°C arasl

Calisma Sicakligl

+5°C ile +40°C arasl

istege ve miktara bagli olarak degisik renklerde de Uretim yapilabilir. Teknik bilgiler +23°C
hava sicakligina ve 50% rélatif hava nemioranina gore elde edilen yaklasik verilerdir.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmatidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindiritlmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalaji acilmis Urlnler derhal tUketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 koliistiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama émru maksimum 1yildir.

q
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Universal

Genel Amacli 100% Saf Silikon

URUN TANIMI

Bostik Universal, polisiloksan esasli, tek bilesenli, havaile
sertlesen, genelamacli, jel veya ¢ozlcl icermeyen 100% saf
silikon ozelliginde, asetik bir sizdirmazlik malzemesidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Kapl, pencere araliklarinda,

- Banyo ve mutfaklarda,

- Kuvet / duvar, lavabo / duvar, evye / tezgah birlesim
yerlerinde kullanilir.

OZELLIKLER

- Kullanima hazir tek bilesenli bir sizdirmazlik malzemesidir.
- Solventicermez.

-100% silikondur.

- Catlamaz, hacim kaybina ugramaz.

- Jel veya ¢ozucu icermez.

- Elastikiyetini strekli korur.

- Yaslanmaya hava sartlarina ve UV isinlarina dayaniklidir.

- Asinmaya dayaniklidir.

- Uygulamadan (20°C’de) yaklasik 1saat sonra hava
sartlarindan etkilenmez.

- Kuruyan yUzeylere baska malzemeler yapismaz.

- Uzeri boya tutmaz.

- Sertlesmenin tamamlanmasiile elde edilen elastik malzeme
-40°Cile +180°C arasindaki 1si farkliliklarindan etkilenmez.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Uygulama yapilacak yuzeyler, saglam, temiz, kuru, yag ve
tozdan arindirilmis olmalidir.

- Dolgunun dlizgun olmasi icin her iki kenara bant cekilebilir.

UYGULAMA

- Kartus kullanilmadan dnce agzi kesilip, plastik uc takilir.

- Ucun agzi uygulama yuzeyin genisligine gore kesilip, kartus
tabancaya takilir.

- Uygulama sirasinda fugalarin bir defada ve bosluk kalmadan
doldurulmasi gerekir.

- Derzlere silikon sikildiktan sonra, yuzeyi hemen spatula veya
Islak sunger ile duzeltilir.

- Daha sonrayapiskan bant cikarilmalidir.

- Acilmis ambalajlar mimkun oldugunca cabuk tuketilmelidir.
- Uygulamanin, +5°C’nin Uzerinde ve +40°C’nin altindaki
sicakliklarda yapilmasi tavsiye edilir.

- Yagisli havada dis mekanlarda uygulama yapilmaz.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLiK

- Bulasan yerler ve kullanilan aletler, 10 dk icinde sanayi
benzini (white sprit) veya alkolle temizlenmelidir.

- Kurlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak
temizlenir.

KISITLAMALAR:

- Strukturel silikon uygulamalariicin uygun degildir

- SUrekli suya maruz kalan alanlarda kullanimi tavsiye edilmez
- YUksek poroziteye sahip dogal tas ve mermer
uygulamalarinda kullanimi tavsiye edilmez

- Asetik silikonlar galvanizli demir, bakir, piring, cinko kapli celik
gibi malzemelerde korozyon veya renk bozulmasina neden
olabilir ya da beton, cimento, tugla, kirec tasi, mermer ve
benzeri cok gozenekli tas yapilarda dogal gorinumu bozabilir
- Akvaryumlarda sizdirmazlik malzemesi olarak kullanimi
tavsiye edilmez

- Uzeri boyanamaz

- Plastik kaplama malzemelerinde kullanilmasi tavsiye
edilmez

- -10 ° C ve altindaki sicakliklarda veya alt tabaka yuzey
sicakligi + 50 ° C'yiasan sicakliklarda uygulama yapmayiniz.

GUVENLIK
Asetik asiticermesi nedeniile sertlesmeden dnce goze
bulastiginda su ile yikanmalidir.

AMBALAJ
310 ml plastik kartus / kolide 25 adet.

TEKNIK VERILER

Renk Seffaf, Beyaz, Gri
Kopma kuvveti Mpa (DIN 53504) =220

Elastikiyet (DIN 53504) = %500

Elastikiyet modull %100 Uzamada >035

Mpa (DIN 53504) '

Shore A sertligi (DIN 53504) ~ 30

Yogunluk (gr / cm?) 1,02 £ 0,02

Fugadaki genlesme orani (%) Maks. 25

YlUzey kuruma (dakika) ~ 15 dakika
Sertlesme suresi (mm / glin) 2

Kurlesme suresi (20°C 50Rh) ~14 gln

Isi dayanimi - 40°C ile +180°C aras|
Calisma Sicakligl +5°C ile + 40°C arasl

Teknik bilgiler + 23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

Fuga Genisligi Fuga Derinligi Derz uzunlugu (m)
(mm) (mm) 310 ml kartus
5 5 ~12
10 6 ~5
20 10 ~1,5

Kullanim miktari fuga boyutlarina gore degisir.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmatidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajiacilmis Grlnler derhal tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama 6mri maksimum 1,5 yildir.



ForeverSaniter (5 :

Uzun Omurld Silikon

URUN TANIMI

Bostik ForeverSaniter, polisiloksan esasli, tek bilesenli, hava
ile sertlesen asetik karakterde, uzun sureli rengini koruyan,
sararmayan, jel veya ¢ozlcul icermeyen 100% saf silikon
oOzellikte, kullanima hazir 6zel uzun Omurlud silikondur.

KULLANILDIGI YERLER

- Klvet/duvar, lavabo/duvar, evye/tezgah birlesim yerlerinde,
- Banyo, WC gibiislak hacimlerde,

- Sudeposu, havuz gibi su dolu kaplardaki birlesim yerlerinde.

OZELLIKLER

- Uzun slreli rengini muhafaza eder.

- Sararmayapmaz.

- Solventicermez.

-100% silikondur.

- Catlamaz, hacim kaybina ugramaz.

- Elastikiyetini strekli korur.

- Yaslanmaya hava sartlarina ve UV isinlarina dayaniklidir.

- Asinmaya dayaniklidir.

- Uygulamadan (+20°C’'de) yaklasik 1 saat sonra hava
sartlarindan etkilenmez.

- Kuruyan yUzeylere baska malzemeler yapismaz.

- Uzeri boya tutmaz.

- Sertlesmenin tamamlanmasi ile elde edilen elastik malzeme
- 40°Cile +180°C arasindaki 1si farkliliklarindan etkilenmez.

- EN1561-3’e gore mikroorganizma gelisim performansi XS2
sinifindadir.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Uygulama yapilacak yuzeyler, saglam, temiz, kuru, yag ve
tozdan arindirilmis olmatlidir.

- Dolgunun dlzgun olmasticin her iki kenara bant cekilebilir.

UYGULAMA

- Kartus kullanilmadan 6nce agzi kesilip, plastik uc takilir.

- Ucun agzi uygulama yuzeyin genisligine gore kesilip, kartus
tabancaya takilir.

- Uygulama sirasinda fugalarin bir defada ve bosluk kalmadan
doldurulmasi gerekir.

- Derzlere Silikon sikildiktan sonra, yuzeyi hemen spatulaile
bastirilarak duzeltilir.

- Daha sonrayapiskan bant cikarilmalidir.

- Acilmis ambalajlar mUmkun oldugunca cabuk tuketilmelidir.
- Uygulamanin, +5°C'nin Uzerinde ve +40°C’'nin altindaki
sicakliklarda yapilmasi tavsiye edilir.

- Yagisli havada dis mekanlarda uygulama yapilmaz.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLiK

- Bulasan yerler ve kullanilan aletler, 10 dk icinde sanayi
benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.

- Kurlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak
temizlenir.

GUVENLIK
Asetik Asiticermesi nedeniyle sertlesmeden dnce, goze
bulastiginda bol su ile yikanmalidir.

AMBALAJ
310 ml plastik kartus / kolide 25 adet.

SARFiYAT

Fuga Genisligi Fuga Derinligi Derz uzunlugu (m)
(mm) (mm) 310 mlkartus
5 5 ~12
10 6 ~5
20 10 ~1,5

Kullanim miktari fuga boyutlarina gore degisir.

TEKNIK VERILER

Renk Seffaf, beyaz

Kopma kuvveti Mpa =220

%100 uzamada Mpa (DIN 53504) = 0,35

Shore A sertligi (DIN 53505) ~ 30

Yogunluk (gr / cm?) (Seffaf) 1,00 £ 0,01

Fugadaki genlesme orani (%) Max. 25

Ylzey kuruma (dakika) 10 -15

Sertlesme suresi (mm / glin) 2

Kurlesme suresi (20°C 50 Rh) 14 gln

Isi dayanimi -40°C ile +180°C aras|

Kimyasal Maddelere Dayanim: Oda sicakliginda ve kisa sureli
temaslarda aseton, eter, toluen, alkol, benzol, fuleoil, DOP, Amonyok,
v.d. etkilenmez.

Teknik bilgiler +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmatidir.

- Ahsap paletler Uzerinde serin ve kuru halde muhafaza
edilmelidir.

- Ambalaji acilmis Urlnler derhal tiketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 koliistiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 1,5 yildir.

q
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Cekomastik

801

Asetik Silikon

URUN TANIMI
Cekomastik 801 Asetik Silikon, polisiloksan esasli, hava ile
sertlesen asetik bir sizdirmazlik malzemesidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Kapl, pencere araliklarinda,

- Banyo ve mutfaklarda,

- Kuvet / duvar, evye / tezgah birlesim yerlerinde.

OZELLIKLER

- Kullanima hazir, tek bilesenli bir sizdirmazlik malzemesidir.
- Elastikiyetini strekli korur.

- Yaslanmaya, hava sartlarina ve UV isinlarina dayaniklidir.

- Asinmaya dayaniklidir.

- Uygulamadan (+20°C’de) yak. 1saat sonra hava sartlarindan
etkilenmez.

- Kuruyan yUzeyler baska malzemelere yapismaz.

- Uzeri boya tutmaz.

- Deterjanli suya ve seyreltik asitlere dayaniklidir.

- Oda sicakliginda ve kisa sureli temaslarda aseton, eter,
toluen, alkol, benzol, benzin, fuel-oil, DOP, amonyak, sirke,
%20 sodali su, vb. etkilenmez. Uzun sureli temasta sisme
yaparsa da, kuruyunca eski haline doner.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Uygulama yapilacak yuzeyler, saglam, temiz, kuru, yag ve
tozdan arindirilmis olmalidir.

- Dolgunun dlizgun olmasticin her iki kenara bant cekilebilir.

UYGULAMA

- Kartus kullanilmadan dnce agzi kesilip, plastik uc takilir.

- Ucun agziuygulama yuzeyin genisligine gore kesilip, kartus
tabancaya takilir.

- Uygulama sirasinda fugalarin bir defada ve bosluk kalmadan
doldurulmasi gerekir.

- Derzlere Silikon sikildiktan sonra, ylzeyi hemen spatula ile
bastirilarak duzeltilir.

- Daha sonrayapiskan bant cikarilmalidir.

- Acilmis ambalajlar mUmkun oldugunca ¢cabuk tuketilmelidir.

- Yagisli havada dis mekanlarda uygulama yapilmaz.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLiK

- Bulasan yerler ve kullanilan aletler, 10 dk icinde sanayi
benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.

- Klirlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak
temizlenir.

GUVENLIK
Asetik asiticermesi nedeniile sertlesmeden dnce goze
bulastiginda suile yikanmaulidir.

AMBALAJ
370 ml plastik kartus / kolide 25 adet.
50 gr aluminyum tup / kolide 30 adet (sadece seffaf).

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmatidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalaji acilmis Urdnler derhal tiketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 310 ml'lik icin 8 koli, 50 gr’lik i¢cin 10 koli
olarak istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 1.5 yildir.

TEKNIK VERILER

Seffaf, beyaz, siyah, gri,

Renk kahverengi
Kopma Kuvveti Mpa (DIN 53504) ~1,0
Elastikiyet % (DIN 53504) =500

Elastikiyet Modull %100 Uzamada Mpa | ~ 0,2
Shore A Sertligi ~20

Yogunluk (gr / cm?) 0,95+ 0,05

Fugadaki Genlesme Orani (%) Ortalama 15

YlUzey Kuruma (dakika) 10 -15

Sertlesme Suresi (mm / glin) Ortalama 2

Isi Dayanimi - 40°Cile +100°C arasl

Calisma Sicakligl +5°C + 40°C arasl

Teknik bilgiler + 23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

SARFiYAT

Fuga Genisligi Fuga Derinligi Derz uzunlugu (m)
(mm) (mm) 310 ml kartus
9 ~10
9 ~5
12 9 ~4

Kullanim miktari fuga boyutlarina gore degisir.




Cekomastik

803

Isiya Dayanikli Silikon

URUN TANIMI

Cekomastik 803 Isiya Dayanikli Silikon, polisiloksan esasli,
havaile sertlesen, asetat sistem, kirmizi renkli, 1siya dayanikli
bir sizdirmazlik malzemesidir. Cekomastik 803 Isiya Dayanikli
Silikon seffaf ve renkli silikonlardan daha agir sartlara
dayaniklidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Devamli yUksek sicakliga maruz kalan yerlerde,

- Patlarlimotorlarda yag sizmasini onleyici sivi conta olarak,
- Devamli makina ve motor yaglariile temas eden yerlerde,
motor kapaklarinda,

- Elektrikli isitma cihazlarinda yapistirici ve izolator olarak,

- Sicak hava kanallarinda, sac ek yerlerinde sizdirmazlik
malzemesi ve vibrasyon emici olarak,

- Elektrik ve elektronik devrelerin sicaklik ve nemden
korunmasinda izolasyon malzemesi ve yapistirici olarak.

OZELLIKLER

- Kullanima hazir, tek bilesenli bir sizdirmazlik malzemesidir.
- 300°C sicakliga dayanikli bir malzemedir.

- Hafif asetat kokusu kuruduktan sonra kaybolur.

- Solventicermez; Elastikiyetini strekli korur.

- Asinmaya dayaniklidir.

- Uygulamadan (+20°C’'de) yak. 1 saat sonra hava sartlarindan
etkilenmez.

- Kuruyan ylzeyler baska malzemelere yapismaz.

- Boya tutmaz.

SARFIYAT
Uygulama yapilacak derzin boyutuna gore degiskendir.

Cekomastik

803

Oto Sivi Conta

URUN TANIMI

Cekomastik 803 Oto Sivi Conta, polisiloksan esasli, hava
ile sertlesen, asetat sistem, Isiya dayanikli bir sizdirmazlik
malzemesidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Her turll motorlu araclarda, motor aksamlarinin conta
gerektiren kisimlarinda, madeni contayla birlikte veya yanliz
olarak kullanitir.

- Devamli sicakliga maruz kalan yerlerde,

- Patlarlimotorlarda yag sizmasini Onleyici sivi conta olarak,
devamli makina ve motor yaglariile temas eden yerlerde,
motor kapaklarinda,

- Motorlu aracglarin arka stop lambalari ve 6n cam farlarinin
degistirilmesi halinde sizdirmazligi temin edici conta olarak
kullanitir.

OZELLIKLER

- Kullanima hazir, tek bilesenli bir sizdirmazlik malzemesidir.
- Cekomastik 803 Oto Sivi Conta sicakliga dayanikli bir
malzemedir.

- Hafif asetat kokusu kuruduktan sonra kaybolur.

- Solventicermez.

- Elastikiyetini surekli korur; Asinmaya dayaniklidir.

AMBALAJ
310 ml plastik kartus / kolide 25 adet.

DEPOLAMA

- Ust Uste en fazla 8 koliistiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 1,5 yildir.
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- Uygulamadan (+20°C’de) yak. 1saat sonra hava sartlarindan
etkilenmez.

- Kuruyan yuzeyler baska malzemelere yapismaz.

- Boya tutmaz.

SARFIYAT
Uygulama yapilacak derzin boyutuna gore degiskendir.

AMBALAJ
45 gr aliminyum tup / kolide 30 adet.

DEPOLAMA

Ust Uste en fazla 6 koli istiflenmelidir; Yukarida belirtilmis
olan muhafaza kosullarina uyulmasi kaydiyla depolama émru
maksimum 1,5 yildir.

Bostik Yapi Katalogu 193

SIZDIRMAZLIKLAR




Cekomastik

805

Mermer Silikonu

URUN TANIMI
Cekomastik 805 Mermer Silikonu, polisiloksan esasli, icte ve
dista kullanilabilen notral karakterde bir silikondur.

KULLANILDIGI YERLER
Mermer ve granit cephe elemanlarinin birlesim yerlerinde
kullanitir.

OZELLIKLER

- Kullanima hazir, tek bilesenli bir sizdirmazlik malzemesidir.
- Baska silikon cesitlerinin, mermer ve dogal taslarda zaman
icinde leke yapma ihtimaline karsi, Cekomastik 805 Mermer
Silikonunda bu sakinca yoktur.

- Solventicermez.

- Elastikiyetini strekli korur.

- Yaslanmaya, hava sartlarina ve UV isinlarina dayaniklidir.

- Uygulamadan (+20°C’de) yak. 1saat sonra hava sartlarindan
etkilenmez.

- Kuruyan yuzeyler baska malzemelere yapismaz.

- Boya tutmaz.

- Deterjanli suya ve seyreltik asitlere dayaniklidir.

AMBALAJ
310 ml plastik kartus / kolide 25 adet.

DEPOLAMA

- Ust Uste en fazla 8 koliistiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 1yildir.

Cekomastik

806

Sivi Conta

URUN TANIMI
Cekomastik 806 Sivi Conta, polisiloksan esasli, havaile
sertlesen, asetat sistem bir sizdirmazlik malzemesidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Her tlrll motorlu araclarda, motor aksamlarinin conta
gerektiren kisimlarinda (calisma ortami +130°C'nin Ustunde
ise Cekomastik 803 Isiya Dayanikli Silikon veya Cekomastik
803 Oto Sivi Conta tercih edilmelidir.),

- Tamiratislerinde, plastik, mantar, kaucuk, v.b. contalar
yerine,

- Makina tesisatlarinda, disli kutusu kapaklarinda ve her turlu
flans baglantilarinda,

- Ozellikle sicak hava veya buharileten her turll boru
hatlarinda, vibrasyonun dnlenmesinde veya conta
malzemesinin eskimesiile meydana gelen kacaklarin
izolasyonunda,

- Her tlrll boru ve su tesisatinin ek ve baglanti yerlerinde,

- Elektirik tesisatlarinda izolator olarak, elektronik devrelerin
neme, korozyona ve vibrasyona karsi korunmasinda,

- Motorlu araclarin arka stop lambalari, 6n far camlarinin
degistirilmesi halinde, sizdirmazligi temin edici conta olarak.
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AMBALAJ

50 gr aliuminyum tup / kolide 30 adet. DEPOLAMA
- Ust Uste en fazla 6 koliistiflenmelidir.
- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 1,5 yildir.
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Cekomastik

888

Universal Silikon

URUNTANIMI
Cekomastik 888 Universal Silikon, polisiloksan esasli, hava ile
sertlesen, asetik bir sizdirmazlik malzemesidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Kapl, pencere araliklarinda,

- Banyo ve mutfaklarda,

- Klvet / duvar, evye / tezgah birlesim yerlerinde.

OZELLIKLER

- Kullanima hazir, tek bilesenli bir sizdirmazlik malzemesidir.
- Elastikiyetini surekli korur.

- Yaslanmaya, hava sartlarina ve UV isinlarina dayaniklidir.

- Asinmaya dayaniklidir.

- Uygulamadan (+20°C’de) yak.1 saat sonra hava sartlarindan
etkilenmez.

- Kuruyan yUzeyler baska malzemelere yapismaz.

- Uzeri boya tutmaz.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Uygulama yapilacak yuzeyler, saglam, temiz, kuru, yag ve
tozdan arindirilmis olmatidir.

- Dolgunun dlizgln olmasiicin her iki kenara bant cekilebilir.

UYGULAMA

- Kartus kullanilmadan once agzi kesilip, plastik ug takilir.

- Ucun agziuygulama ylzeyin genisligine gore kesilip, kartus
tabancaya takilir.

- Uygulama sirasinda fugalarin bir defada ve bosluk kalmadan
doldurulmasi gerekir.

- Derzlere silikon sikildiktan sonra, yuzeyi hemen spatulaile
bastirilarak dtzeltilir.

- Daha sonrayapiskan bant cikaritmalidir.

- Acilmis ambalajlar mUimkun oldugunca cabuk tuketilmelidir.

-Yagislihavada dis mekanlarda uygulama yapilmaz.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLiK

- Bulasan yerler ve kullanilan aletler, 10 dk icinde sanayi
benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.

- Klrlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak
temizlenir.

GUVENLIK
Sirke asidiicermesi nedeniyle, sertlesmeden 6nce goze
bulastiginda bol suile yikanmalidir

AMBALAJ
280 ml plastik kartus / kolide 25 adet.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalaji acilmis Urlnler derhal tiketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 1,5 yildir.

TEKNIK VERILER

S LI T

Seffaf, beyaz, siyah, gri,

Renk kahverengi
Kopma kuvveti Mpa =11
Elastikiyet (DIN 53504) > 450
Elastikiyet modulu %100 Uzamada Mpa 20,2

Shore A sertligi ~20
Yogunluk (gr / cm?) 0,95+ 0,05

Fugadaki genlesme orani (%)

Ortalama 15

Ylzey kuruma (dakika)

10 -15

Sertlesme suresi (mm / glin)

Ortalama 2

Isi dayanimi

- 40°C ile +100°C arasl

Calisma sicakligl

+5°C + 40°C arasl

Teknik bilgiler +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina

gore elde edilen yaklasik verilerdir.

Fuga Genisligi Fuga Derinligi Derz uzunlugu (m)
(mm) (mm) 280 ml kartus
6 ~9
6 ~4,5
12 6 ~3,5

Kullanim miktari fuga boyutlarina gore degisir.
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ButylCord

Black 450

Butil Kaucuk Macun

URUN TANIMI
Bostik ButylCord Black 450, dnceden sekillendirilmis, siyah
renkli, kullanima hazir, butil kaucuk bazli macun serittir.

KULLANILDIGI YERLER

- Otomotiv, beyaz esya endustrisinde plastik ve metal
parcalariyapistirmada.

- Metal, ahsap, cam, tas vb. arasindan hava ve nem gecisinin
onlenmesinde.

OZELLIKLER

- lyiyapistirma ozelligi yUzeye baglantiyi saglar.
- Kolay sekillendirilir.

- Uygulamasi kolay ve temizdir.

- Dayanikli, kalici, saglam, esnek yapisma saglar.
- Kokusuzdur.

- Cok cesit malzemeyi yapistirir.

- Suya karsi dayanikli.

- Degisik formlarda ve ebatlarda bulunabilir.

AMBALAJ
Degisik form ve ebatlarda bulunabilir

DEPOLAMA

- 5ile +25°C arasinda kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir..

- Yukarida belirtilmis olan depolama kosullarina uyulmasi
kaydiyla, Uretim tarihinden itibaren en az 5 yil.
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Cekomastik

666

Montaj Mastigi

URUN TANIMI

Cekomastik 666 Montaj Mastigi, akrilik polimer esasli,
ylzeye kuvvetle yapisan, elastikiyetini kaybetmeyen bir fuga
sizdirmazlik malzemesidir.

KULLANILDIGI YERLER

- PVC, alUminyum, ahsap ve demir dogramalarin montajinda,
- Duvar catlaklarinda,

- SUpurgeliklerde.

OZELLIKLER

- Kullanima hazir, tek bilesenli fuga sizdirmazlik malzemesidir.
- Kuruduktan sonra boyanabilir.

- Elastikiyetini strekli korur.

- Dis kabugu zedelemeyen darbelere ve asinmaya dayaniklidir.

- -20°Cila +70°C sicakliklarda uzun yillar dzelliklerini korur.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Uygulama yapilacak ylzeyler, saglam, temiz, kuru, yag ve
tozdan arindirilmis olmatlidir.

- Dolgunun dizgun olmasiicin her iki kenara bant cekilebilir.
- Fugaicine malzemeden tasarruf ve uygun tatbikat

seklini saglamak icin PE fitil veya yumusak tip hortum
yerlestirilmelidir.

UYGULAMA

- Kartus kullanilmadan once agzi kesilip, plastik uc takilir.

- Ucun agziuygulama ylzeyin genisligine gore kesilip, kartus
tabancaya takilir.

- Uygulama sirasinda fugalarin bir defada ve bosluk kalmadan
doldurulmasi gerekir.

- Derzlere akrilik sikildiktan sonra, yuzeyi hemen spatulaile
bastirilarak duzeltilir.

- Daha sonra yapiskan bant cikaritmatidir.

- Acilmis ambalajlar mUimkun oldugunca ¢cabuk tuketilmelidir.
- Uygulama ortaminda sicakligin yukselmesi (maks. +80°C)
ve hava neminin dismesi, reaksiyonu hizlandiracagi gibi,
sicakligin dismesireaksiyonu yavaslatir. +15°C’'nin altindaki
sicakliklarda kuruma suresi uzar.

-Yagislihavada dis mekanlarda uygulama yapilmaz.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLIK

- Bulasan yerler ve kullanilan aletler, malzeme kurumadan su
ile temizlenmelidir.

- Kurlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak
temizlenir.

AMBALAJ
500 gr plastik kartus / kolide 25 adet.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalaji acilmis Urlnler derhal tUketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmri maksimum 2 yildir.

TEKNIK VERILER

Beyaz, siyah, gri,

Renk kahverengi
Yogunluk (gr / cm?) 1,68 + 0,05
Kurumada Hacim Kaybi (DIN 52457) 18 -20
Ylzey Kuruma (dakika) ~20

Isi Dayanimi -20°C ile +70°C arasi

Calisma Sicakligl +5°C ile +40°C arasi

Teknik bilgiler + 23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

Fuga Genisligi Fuga Derinligi Derz uzunlugu (m)
(mm) (mm) 280 mlkartus
5 5 ~10
10 5 ~5,5
12 9 ~4.,5

Kullanim miktari fuga boyutlarina gore degisir.
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Cekomastik

677

Silikonize Akrilik Mastik

URUN TANIMI

Cekomastik 677 Silikonize Akrilik Mastik, akrilik polimer

esasli, silikon emulsiyon katkill, yUzeye kuvvetle yapisan,
elastikiyetini kaybetmeyen bir fuga sizdirmazlik malzemesidir.

KULLANILDIGI YERLER

- PVC, aluminyum, ahsap ve demir dogramalarin montajinda,
- Duvar catlaklarinda,

- SuUpurgeliklerde.

OZELLIKLER

- Kullanima hazir, tek bilesenli fuga sizdirmazlik malzemesidir.
- Kuruduktan sonra boyanabilir.

- Elastikiyetini strekli korur.

- Yaslanmaya ve UV isinlarina dayaniklidir.

- Dis kabugu zedelemeyen darbelere ve asinmaya dayaniklidir.
- -20°C ile +70°C sicakliklarda uzun yillar &zelliklerini korur.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Uygulama yapilacak ylzeyler, temiz, kuru, yag ve tozdan
arindiritmis olmatidir.

- Dolgunun dluzgun olmasi icin her iki kenara bant cekilebilir.
- Fugaicine malzemeden tasarruf ve uygun tatbikat

seklini saglamak icin PE fitil veya yumusak tip hortum
yerlestirilmelidir.

UYGULAMA

- Kartus kullanilmadan dnce agzi kesilip, plastik uc takilir.

- Ucun agzi uygulama yuzeyin genisligine gore kesilip, kartus
tabancaya takilir.

- Uygulama sirasinda fugalarin bir defada ve bosluk kalmadan
doldurulmasi gerekir.

- Derzlere akrilik sikildiktan sonra, ylzeyi hemen spatulaile
bastirilarak duzeltilir.

- Daha sonrayapiskan bant ¢cikarilmalidir.

- Acilmis ambalajlar mUmkun oldugunca cabuk tuketilmelidir.
- Uygulama ortaminda sicakligin yukselmesi (maks. +80°C) ve
hava neminin dismesi reaksiyonu hizlandiracagi gibi, sicakligin
dusmesireaksiyonu yavaslatir. +15°C’nin altindaki sicakliklarda
kuruma suresi uzar.

- Yagdisli havada dis mekanlarda uygulama yapilmaz.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLiK

- Bulasan yerler ve kullanilan aletler, malzeme kurumadan su
ile temizlenmelidir.

- Kurlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak
temizlenir.

AMBALAJ
500 gr plastik kartus / kolide 25 adet.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmatidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajracilmis Grlnler derhal tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 koliistiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmri maksimum 2 yildir.

TEKNIK VERILER

Renk Beyaz, altin mese
Yogunluk (gr / cm?) 1,65 + 0,05
Kurumada Hacim Kaybi (DIN 52457) ~18

Ylzey Kuruma (dakika) ~40

Isi Dayanimi -20°C ile +70°C arasl

Calisma Sicakligl +5°C ile +40°C arasi

Teknik bilgiler +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

Fuga Genisligi Fuga Derinligi Derz uzunlugu (m)
(mm) (mm) 280 ml kartus
5 5 ~10
10 5 ~5,5
12 6 ~4.5

Kullanim miktari fuga boyutlarina gore degisir.




PU Seal

Poliuretan Mastik

URUN TANIMI

Bostik PU Seal, politretan esasli, ic ve dis mekanlarda
kullanilabilen, Ustln sizdirmazlik ve yapisma ozelligine
sahip, hava nemiile kiirlenen tek bilesenliizolasyon ve dolgu
malzemesidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Insaat sektorlinde sabit araliklar ve hareketli fugalarda
kullanilmak Uzere gelistirilmistir,

- Beton prefabrik yapi elemanlarinin derzlerinde, insaat
eleman ve bloklarinda, calisma ve oturma payi olarak acik
birakilan fugalarin kapatilmasinda,

- Binalarda, dekoratif veya konstruktif amacla yapilan blok ve
detaylar arasindaki bosluklarin kapatilmasinda,

- Balkon ve teraslarda, duvarla dosemenin birlesim yerlerinde,
- YUksek seviyede plastisize madde iceren, asinmaya

/ catlamaya direncli olmayan plastik malzemelerde
kullanitmamalidir.

OZELLIKLER

- Kullanima hazir, tek bilesenli bir sizdirmazlik ve dolgu
malzemesidir.

- Kabarciksiz kurlenir.

-1SO 11600 F25 LM gerekliliklerini karsilar.

- Hacim kaybi olmaksizin uzun yillar elastikiyetini korur.
Sarkma yapmaz, yaslanmaya ve asinmaya dayaniklidir.

- Sicaklik degisimlerinden (-40°C ile +80°C) ve bir cok kimyasal
maddeden (seyreltik) etkilenmez.

- EN 156571-1e gore CE Belgesine sahiptir.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Uygulama yapilacak yuzeyler, saglam, temiz, kuru, yag ve
tozdan arindirilmis olmatidir.

- Dolgunun dlizgun olmasticin her iki kenara bant cekilebilir.

- Gereken hallerde kapali haldeki kartuslar bir su kabinda
+10°C ile +20°C'ye kadar isitilabilir.

- Kaplanmis yuzey uygulamalarinida (6rnegin, hidrofobik
cepheler)uygunlugun bir 6n kontrolinun yapilmasi gereklidir.
- Ozellikle akrilik kaplama malzemelerinde yumusatici
maddeden dolayi bir yapisma kaybr mumkun olabilir.

- Uygulama yapilirken genislik / derinlik oraninin 2 /1 olmasina
dikkat edilmelidir

- Derzlerde gerektiginde istenilen derinligi saglamak icin derz
dolgu fitili kullanitmatidir.

- Uygulama sirasinda mastigin G¢ yuzeye yapismasi
durumunda derz malzemesinde adhezyon bozuklugu

olusma riski mevcuttur. Sadece karsilikli iki ylzeye yapismasi
saglanmalidir. Bu tur durumlarda derz sizdirmazlik malzemesi
ile yUzey veya dolgu fitili arasina yapisma onleyici (bag kirici)
malzemeler konulmalidir.

UYGULAMA

- Kartus kullanilmadan once agzi kesilip, plastik ug takilir.

- Ucun agziuygulama ylzeyin genisligine gore kesilip, kartus
tabancaya takilir.

- Tabancaya, altindaki metal kapak ¢ikartilir ve kartus
tabancaya yerlestirilir.

- Uygulama sirasinda fugalarin bir defada ve bosluk kalmadan
doldurulmasi gerekir.

- Sosis ambalaji bir ucundan kesilir ve uygun tabancaya
yerlestirilir.

- Daha sonra baslik somunu tabancanin silindirine vidalanir.

- Derzlere PU Seal sikildiktan sonra, ylUzey hemen spatulaile
dlzeltilir.

- Daha sonrayapiskan bant cikaritmalidir.

- Acilmis ambalajlar mUmkun oldugunca cabuk tuketilmelidir.
- Yagdisli havada dis mekanlarda uygulama yapilmaz.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLiK

- Bulasan yerler ve kullanilan aletler, 10 dk icinde sanayi
benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.

- Kurlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak
temizlenir.

AMBALAJ
280 mlaluminyum kartus / kolide 25 adet.
600 mlsosis / kolide 20 adet.

L BosT i
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TEKNIK VERILER

Beyaz (RAL9003), Siyah

Renk (RAL 8022), Gri ( RAL 7037),
Kahverengi (RAL 8025)

Kopma kuvveti Mpa (N/ mm?) | 21,0

Elastikiyet (%) =500

Shore A sertligi ~40-45

Yogunluk (gr / cm?) 1,25 £ 0,05

YlUzey kuruma (dvakika) - 60

(23°C ve %55 bagil nem)

Setlesme sUresi (mm / gun) Ortalama 3

(23°C ve %50 bagilnem)

Isi dayanimi

-40°C ile +80°C arasi

Calisma sicaklig

+5°C ile +35°C arasl

Teknik bilgiler +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina

gore elde edilen yaklasik verilerdir.

Fuga Genisligi | Fuga Derinligi Derz Derz uzunlugu
(mm) (mm) uzunlugu (m) (m)
280 ml kartus 600 ml sosis

10 ~4 ~8

15 8 ~2,5 ~5

20 10 ~1,2 ~2,5

25 12 ~0,8 ~1,6

30 15 ~0,6 ~1,3

Kullanim miktari fuga boyutlarina gore degisir.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmatidir.
- Ahsap paletler Uzerinde +10°C ile +25°C’de serin ve kuru

halde muhafaza edilmelidir.

- Ambalaji acilmis Urunler derhal tiketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 koli istifle

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi

nmelidir.

kaydiyla depolama dmru maksimum 1yildir.
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SealN’'Flex SL1

Kendinden Yayilan Yeni Nesil Polilretan Mastik

URUN TANIMI

Bostik SealN’Flex SL1, kullanima hazir, hizli kurlenen, cok
kullanim amacli, boyanabilir, kendinden yayilan, yatay
uygulamalarda kullanilan, elastik, hava kabarcigi yapmayan
yeni nesil poliliretan esasli, 1Tkomponentli derz dolgu
mastigidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Betonarme derzlerinde,

- Otoparklar, kaldirimlar, otoyol ve kOprulerde,

- Yaya ve agir arac trafigine acik endustriyel zeminlerde,
- Teras ve balkonlarda,

OZELLIKLER

- Kullanima hazirdir, tek komponentlidir.

- Yaslanmaya, hava sartlarina ve UV isinlarina dayaniklidir.
- Hava kabarcigi olusturmaz

- GUclu yapisma ve yuksek elastikiyete sahiptir.

- Tas, seramik, beton, asfalt, ahsap, aliminyum ve metal
ylUzeylerde kullanilabilir.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Uygulama yapilacak yuzeyler, temiz, kuru, yag ve tozdan
arindiritmis olmautidir.

- Bostik SealN’Flex SL1astarsiz uygulanabilir. Emici

ve gozenekli yuzeylericin, uygun astar ile dnceden
astarlanmatidir.

- Uygulama yapilacak derzicerisine mastigin alt yuzeye
yapismasini engellemek icin polietilen fitil kullanitmalidir.

UYGULAMA

- Agizdan dolma pompa - tabanca ve bir spatula yardimiile
uygulanabilir.

- Kdrlesen malzemenin Uzerine boya uygulamasi yapilmadan
once, Bostik SealN’Flex SL1'in boya ile aderansi, kucuk bir
uygulamaile tatbik edilip uygunlugu test edilmelidir.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLiK

Bulasan yerler ve kullanilan aletler, 20 dk icinde sanayi benzini
(white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. Kirlesen malzeme
mekanik olarak yuzeyden cikarilabilir.

AMBALAJ
25 kg / teneke

DEPOLAMA

- Suya, dona, direkt gunes isigina ve agir hava sartlarina karsi
korunmaltidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +5°C ile +25°C arasindaki serin, kuru
ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.

- Ambalajracilmis Urlnler derhal tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 3 teneke istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmri maksimum 1yildir.

AMBALAJ
25kg / teneke

DEPOLAMA

- Suya, dona, direkt gunes isigina ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +5°C ile +25°C arasindaki serin, kuru
ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.

- Ambalaji acilmis Urdnler derhal tUketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 3 teneke istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama Oomru maksimum 1yildir.

TEKNIK VERILER

Renk Gri
Yogunluk 1,3 gr/m?
Viskozite 50.000 cP
Kabuk Tutma Suresi 60 dakika

Kirlesme Hizi

3mm / 24 saat

Hareket Kabiliyeti +20%
Shore A Sertligi 25
Uzamada Kopma >500%

Uygulama Sicakligi

+5°C - +35°C

Servis Sicakligi

-30°C - +70°C

Fuga Genisligi Fuga Derinligi Derz uzunlugu (m)
(mm) (mm) 280 mlkartus

5 5 32,5

10 5 65

20 10 260

30 15 585

40 20 1040

50 25 1625

Kullanim miktari fuga boyutlarina gore degisir.




Uygulama yapilacak yuzeyler saglam, Dolgunun duzgun olmasiicin her iki Yapisma aderansini arttirmak icin yuzeye

temiz, kuru, yag ve tozdan arindiritmis kenara maskeleme banti ¢cekilmelidir. astar kullanilmasi énerilir. Ozellikle

olmatidir. gozenekliylzeylericin astar gereklidir,
amacina uygun astarin secimine dnem
verilmelidir.

Derzlerin olusumunda DIN 18540 Kartus kullanilmadan 6nce agzi guvenlikli Ucun agzi uygulama yapilacak derzin
normu olcu olarak alinir. Derzin bir kesici yardimi ile kesilir, plastik u¢ genisligine gore kesilip, kartus tabancaya
genisligi derinligin 2 kati olacak sekilde takilir. takilir.

hesaplanmalidir. Polietilenden olusan
dolgu fitilleri sizdirmazlik mastiginin
(silikon, MS polimer, politretan) 3 tarafli
yapismasini Onlemek amaciyla derze
yerlestirilir.

Y
|
.J

Uygulama sirasinda derzlerin bir defada Derzlere sikilan sizdirmazlik mastigi Derzdeki fazlaliklar uygun bir spatula,
ve bosluk kalmadan surekli ve dlizgln bir hemen nemlendirilmelidir. dlzeltme aparatiile alinarak derz
uygulama ile doldurulmasi gerekir. duzeltilmelidir. Parmak ile uygulama

tavsiye edilmez. Derzlerde yillara
meydan okuyan elastikiyet ve essiz
gorunum.
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InsuFoam

Mantolama Kopugu

URUN TANIMI

Bostik InsuFoam, 6zel uygulama tabancasiile kullanilabilen

ve havadaki nemle genisleyip klrlesen, basta isi yalitim
plakalarinin, dekoratif panellerin ve cok cesitli plaka ve panelin
hem duvara hem de tavana yapistirilmasinda ve montajinda,
hem iceride hem de disarida kullanilabilen bir aerosol
polilretan kopuktur. Yuksek verim, tekrar kullanilabilirlik ve
daha rahat uygulanabilme ozelliklerine sahiptir.

KULLANILDIGI YERLER

- Istyalitim plakalarinin yapistirilmasinda ve montajinda,

- Politretan plakalarin yapistirilmasinda,

- Ahsap, metal, tugla, beton plakalarin yapistirilmasinda ve
montajinda.

OZELLIKLER

- MUkemmel yapisma ve dolgu ozelligi ile yuksek isi yalitimi
saglar.

- Kullanimi kolaydir.

- Kullanima hazirdir.

- Kokusuzdur.

- Hizli kurur. (2 saat sonra dubelleme yapma imkani saglar)
- Kuf tutmaz, suya dayanikli ve Uzeri boyanabilir.

- Tabancali uygulama sayesinde ekonomik kullanim.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Uygulama yapilacak yuzeyler, temiz, kuru, yag ve tozdan
arindiritmis olmatidir.

- Korunmasi gereken ylzeyler bant ile kapatilmatlidir.

- Ideal sonucicin uygulamadan en az 12 saat 6nce oda
sicakliginda bekletilmeli veya 20 dakika ilik suda (maks. +40°C)
tutulmalidir.

- Ideal kutu sicakligi +20°C’ dir. Uygulama sicakligi

+5°Cile +40°C arasinda olmalidir.

- Calisirken eldiven kullaniniz.

UYGULAMA

- Kullanimdan 6nce tlupu en az 20 - 30 kez calkalayin.

- Uygulama tabancasini, kutunun tUzerindeki adaptore
cevirerek takin.

- Kutu bas asagi olacak sekilde, uygulama tabancasinin tetigini
kullanarak kopuk ¢ikisiniayarlayin.

- Kopuk cikis hizi tabancanin arkasindaki valf yardimiyla
ayarlanabilir.

- Kopuk genleseceginden, bosluklar tasarruflu bir sekilde
doldurulmatidir.

- Kullanima hazirlanmis kopuk 2-3 cm eninde seritler halinde
yapistirilacak plakanin arkasina M veya W yapacak sekilde
uygulanmalidir.

- Arkasina kopuk sikilmis plaka 3 dakika icerinde monte
edilmeli veya yapistiritlmalidir.

- Dogru, muntazam ve hem yuz seviye ve duzgUlnluk
saglanmasiicin plaklar hafifce bastirilmali ve dizgunluk
mastar veya su terazisi ile strekli olarak kontrol edilmelidir.
- Uygulama esnasinda plakalar arasinda bosluk kalmamasina
dikkat edilmelidir.

- Ozellikle zeminlerin ve sikilmis kopugun nemlendirilmesi,
reaksiyonun hizlandirilmasi ve verimin artmasi acisindan son
derece yararlidir.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLiK

- Istenilmeyen yerlere bulasan kopuk, asetonile
temizlenmelidir

- Tabancaile kullanilan politretan kopukte kullanilan kopuk
tabancasl, uygulamadan sonra, eger kopuk yuzeyden
cikarilacaksa, kopuk temizleyicisi takilarak temizlenmelidir.

GUVENLIK
Difenilmetan di-izosiyanaticerir.

AMBALAJ
750 mlaerosol tup / kolide 12 adet

TEKNIK VERILER

Yogunluk (kg / m?)) (ASTM C1622) 21+3
(ﬁacbrikg?;?éﬁgﬁjg)rf:s'm C1620) 6 + 2 dakika
:(;;#;b&tjrggg)urem (1cm genisliginde) 20 - 45 dakika
Genlesme miktari (%) Max.%10

Verim 50 -551t.

Verim 14 m?
Istiletkenligi (W / m.K) (DIN52612) 0,036

Basin¢ dayanimi (mPa) (DIN 534271) 0,03

Isi dayanimi -40°C ile +100°C arasl
Uygulama sicakligi 0O°C ile +30°C arasi
Alev alma 6zelligi (DIN 4102-1) (EN 13501-1) | B2

Teknik bilgiler +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.
+25°C’nin Ustlinde ve +15°C’'nin altinda depolanmasi
durumunda raf dmru kisalabilir.

- Ahsap paletler Uzerinde serin ve kuru halde muhafaza
edilmelidir.

- Depolama ve tasima esnasinda dik durumda tutulmautdir.
- Ambalaji acilmis Urunler derhal tiketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 5 koli istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 1yildir.




PuFoam

Adaptorlu PU Kopuk

URUN TANIMI

Bostik PUFoam, nemle genlesen ve klrlesen tek komponentli
bir aerosol politiretan kopuktur. Her bir aerosol kutuyla
verilen pipet yardimiyla kullanim icin tasarlanmistir.

KULLANILDIGI YERLER

- Kapi ve cam kasalarinin montaji ve izolasyonunda,

- Bosluklarin, blyuk catlak ve deliklerin doldurulmasi ve
yalitiminda,

- Elektrik tesisatlarinin ve sicak ve soguk su borularinin
izolasyonunda.

OZELLIKLER

- MUkemmelyapisma ve dolgu ozelligi ile yuksek termal ve
akustik izolasyon degeri.

- Kuf tutmaz, suya dayanikli ve Uzeri boyanabilir.

- Neme ve sicakliga bagliolmak Uzere 45 litreye kadar verim
ve %30’a kadar genlesme.

- Tabancaliuygulama sayesinde ekonomik kullanim.

- DIN 4702 - 1no’ lu standarta gore B3 sinifina girer.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Uygulama yapilacak yuzeyler, temiz, kuru, yag ve tozdan
arindiritmis olmautidir.

- Korunmasi gereken ylzeyler bant ile kapatilmatlidir.

- ldeal sonucgicin uygulamadan en az 12 saat dnce oda
sicakliginda bekletilmeli veya 20 dakika ilik suda

(maks. +40°C) tutulmatlidir.

- Ideal kutu sicakligi +20°C’ dir. Uygulama sicakligi

+5°Cile +30°C arasinda olmalidir.

- Calisirken eldiven kullaniniz.

UYGULAMA

- Kullanimdan once tlpu en az 20 - 30 kez calkalayin.

- Pipetivalfe yerlestirin. Kutu bas asagi olacak sekilde valfe
bastirarak kopugu kullanin.

- Kopuk genleseceginden, bosluklar tasarruflu bir sekilde
doldurulmalidir.

- Ozellikle zeminlerin ve sikilmis kopugun nemlendirilmesi
reaksiyonun hizlandirilmasi ve verimin artmasi acisindan son
derece yararlidir.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLiK

- Istenilmeyen yerlere bulasan kopuk, asetonile
temizlenmelidir.

- Tabanca ile kullanilan poliGretan kopukte kullanilan kopUk
tabancasi, uygulamadan sonra, eger kdpuk ylzeyden
cikarilacaksa, kopuk temizleyicisi takilarak temizlenmelidir.

GUVENLIK
Difenilmetan di-izosiyanaticerir.

AMBALAJ
750 mlaerosol tup / kolide 12 adet

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.
+30°C’nin Ustinde ve -5°C’'nin altinda depolanmasi
durumunda raf omru kisalabilir.

- Ahsap paletler Uzerinde serin ve kuru halde muhafaza
edilmelidir.

- Depolama ve tasima esnasinda dik durumda tutulmaulidir.
- Ambalajiacilmis Urlnler derhal tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 5 koli istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmri maksimum 15 aydir.

P > )
“\:,\ v '&‘, I
3
A
e
L Baostik
TEKNIK VERILER
Renk Krem
Yogunluk (kg / m?) 14 -17
Kabuk baglama suresi .
(1cm genisliginde) (ASTM C1620) 7+ 2dakika
Kesilebilme slresi 30 - 45 dakika

(1cm genisliginde) (ASTM C1620)

Genlesme miktari

1-1,5 kata kadar

Mekanik ozellikler Yarisert
Verim 35-451t.
Kapalli hlUcre orani (%) (ASTM D 2856) 60 -70
Istiletkenligi (W / m.K) 25-30

Isi dayanimi

-40°C ile +100°C arasi

Alev alma 6zelligi (DIN 4102-1)

B3

Teknik bilgiler +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina

gore elde edilen yaklasik verilerdir.
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GunFoam

Tabancali PU Kopuk

URUN TANIMI

Bostik GunFoam, 6zel uygulama tabancasiile kullanilabilen ve
havadaki nemle genisleyip kurlesen, genel amacli bir aerosol
polilretan kopuktur. Yuksek verim, tekrar kullanilabilirlik ve
daharahat uygulanabilme ozelliklerine sahiptir.

KULLANILDIGI YERLER

- Kapive cam kasalarinin montaji ve izolasyonunda,

- Bosluklarin, blyuk catlak ve deliklerin doldurulmasi ve
yalitiminda,

- Elektrik tesisatlarinin ve sicak ve soguk su borularinin
izolasyonunda.

OZELLIKLER

- MUkemmelyapisma ve dolgu ozelligiile yuksek termal ve
akustik izolasyon degeri.

- KUf tutmaz, suya dayanikli ve Uzeri boyanabilir.

- Neme ve sicakliga bagliolmak Uzere, 45 litreye kadar verim
ve %30’ a kadar genlesme.

- Tabancali uygulama sayesinde ekonomik kullanim.

- DIN 4102 - 1no’ lu standarta gore B3 sinifina girer.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Uygulama yapilacak yuzeyler, temiz, kuru, yag ve tozdan
arindiritmis olmatidir.

- Korunmasi gereken ylzeyler bant ile kapatilmatlidir.

- Ideal sonucicin uygulamadan en az 12 saat once oda
sicakliginda bekletilmeli veya 20 dakika ilik suda (maks. +40°C)
tutulmalidir.

- Ideal kutu sicakligi +20°C’ dir. Uygulama sicakligi +5°C ile
+40°C arasinda olmalidir.

- Calisirken eldiven kullaniniz.

UYGULAMA

- Kullanimdan 6nce tlUpu en az 20 - 30 kez calkalayin.

- Uygulama tabancasini, kutunun tUzerindeki adaptore
cevirerek takin.

- Kutu bas asagi olacak sekilde, uygulama tabancasinin tetigini
kullanarak kopuk ¢ikisini ayarlayin.

- Kopuk cikis hizi tabancanin arkasindaki valf yardimiyla
ayarlanabilir.

- Kopuk genleseceginden, bosluklar tasarruflu bir sekilde
doldurulmatlidir.

- Ozellikle zeminlerin ve sikilmis kopugun nemlendirilmesi,
reaksiyonun hizlandirilmasi ve verimin artmasi agisindan son
derece yararlidir.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLiK

- Istenilmeyen yerlere bulasan kdpuk, aseton ile
temizlenmelidir.

- Tabanca ile kullanilan politGretan kopukte kullanilan kopuk
tabancasi, uygulamadan sonra, eger kopuk yluzeyden
cikarilacaksa, kopuk temizleyicisi takilarak temizlenmelidir.

GUVENLIK
Difenilmetan di-izosiyanaticerir.

AMBALAJ
750 mlaerosol tlip / kolide 12 adet

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmatidir.
+30°C’'nin Ustlinde ve -5°C’nin altinda depolanmasi
durumunda raf dmru kisalabilir.

- Ahsap paletler Uzerinde serin ve kuru halde muhafaza
edilmelidir.

- Depolama ve tasima esnasinda dik durumda tutulmatidir.
- Ambalajiacilmis driinler derhal tuketilmelidir.- Ust Uste en
fazla 5 koli istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmriu maksimum 15 aydir.

TEKNIK VERILER

Renk Krem
Yogunluk (kg / m?®) 12-14
Kabuk baglama suresi .

(1 cm genisliginde) (ASTM C1620) 5-10 dakika
Kesilebilme slresi .
(1 cm genisliginde) (ASTM C1620) 30 - 45 dakika
Genlesme miktari (%) 30’a kadar
Mekanik ozellikler Yari sert
Verim 35-451t.
Kapalli hlUcre orani (%) (ASTM D 2856) 60 -70
Istiletkenligi (W / m.K) 25-30

Isi dayanimi

-40°C ile +100°C arasi

Alev alma 6zelligi (DIN 4102-1)

B3

Teknik bilgiler +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina

gore elde edilen yaklasik verilerdir.




Cekomastik

760

PU Kopuk

URUN TANIMI

Cekomastik 760, havadaki nemle genlesen ve klrlesen tek
komponentli bir aerosol politretan képuktur. Her bir aerosol
kutunun yaninda verilen pipet yardimiyla kullanim icin
tasarlanmistir.

KULLANILDIGI YERLER

- Kapi ve cam kasalarinin montaji ve izolasyonunda,

- Bosluklarin, buyUk catlak ve deliklerin doldurulmasi ve
yalitiminda,

- Elektrik tesisatlarinin ve sicak, soguk su borularinin
izolasyonunda,

- Genelamacli bir dolgu, yapistirma ve izolasyon malzemesi
olarak.

OZELLIKLER

- MUkemmelyapistirma ve dolgu ozelligi ile ylUksek termal ve
akustik izolasyon degeri,

- Mikemmel montaj 6zelligi ve stabilite,

- Hemen hemen tum insaat malzemelerine yapisabilme
(polietilen, teflon, silikon, yaglar vb. haricg),

- KUf tutmaz ve su gecirmez,

- Kuruduktan sonra sertlesen kopuk kesilebilir,
zimparalanabilir, boyanabilir ve Uzeri sivanabilir,

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Uygulama yapilacak yuzeyler, temiz, kuru, yag ve tozdan
arindiritmis olmautidir.

- Korunmasi gereken yuzeyler bantile kapatilmalidir.

-ldeal sonucicin uygulamadan en az 12 saat Once oda
sicakliginda bekletilmeli veya 20 dakika ilik suda (maks. +40°C)
tutulmalidir.

- ldeal kutu sicakligi + 20°C’dir. Uygulama sicakligi +5°C ile
+40°C arasinda olmalidir.

- Calisirken eldiven kullaniniz.

UYGULAMA

- Kullanimdan &nce tupu en az 20 - 30 kez calkalayin.

- Dozaj tetigini tupe takin.

- TUpU ters cevirerek kullanin.

- Kopuk genleseceginden, bosluklar tasarruflu bir sekilde
doldurulmalidir.

- Ozellikle zeminlerin ve sikilmis kdpugun nemlendirilmesi,
reaksiyonun hizlandirilmasi ve verimin artmasi acisindan son
derece yararlidir.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLiK

- Istenilmeyen yerlere bulasan kopuk asetonile
temizlenmelidir.

- Muteakip kullanimlarda, ventil ve boru kurumus kopukten
arindiritlmalidir. Borudaki kuruyan kopuk ise daha sonra bir tel
ile cikartilabilir.

GUVENLIK

- Difenilmetan di-izosiyanat icerir.

- Atesleyici maddelerden uzak tutulmalidir.

- TUp basing altindadir, direkt gunes isigina ve +50°C’ nin
Ustunde sicakliga maruz birakilmamalidir.

AMBALAJ
650 gr aerosol tup / kolide 12 adet

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.
+30°C’nin Ustlinde ve -5°C’'nin altinda depolanmasi
durumunda raf o©mru kisalabilir.

- Ahsap paletler Uzerinde serin ve kuru halde muhafaza
edilmelidir.

- Depolama ve tasima esnasinda dik durumda tutulmalidir.
- Ambalaji acilmis Urlnler derhal tUketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 5 koli istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 1yildir.
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TEKNIK VERILER

Renk Krem
Yogunluk (kg / m?) 14 -17
Eacb;ngi?éﬁg?gjg)rf:éTM €1620) 8 - T dakika
ﬁefr'#eg'e[r?ifg?rfii') (ASTM C1620) 60 - 80 dakika
Genlesme miktari 1-1,5kat
S|k|§t|rq1a mukavemeti 3

(N / cm?) (DIN 53455)

Uzama (%) 19

Verim (ASTM C 1536) 25-301t
Kapall hicre orani (%) (ASTM D 2856) 60 -70
Isiiletkenligi (MW / m.K) 25-30

Isi dayanimi

-40°C ile +100°C arasl

Alev alma ozelligi (DIN 4102-1)

B3

Teknik bilgiler +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina

gore elde edilen yaklasik verilerdir.
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ValFoam

Emniyet Valfli PU Kopuk

URUN TANIMI

Bostik ValFoam, nemle genlesen ve klrlesen, 6zel mekanik
valfi sayesinde kullanim dncesi ve sonrasi tikanmayan ve
tekrar kullanilabilme ozelligine sahip, tek komponentli bir
aerosol politretan kopuktur.

KULLANILDIGI YERLER

- Kapive pencere kasalarinin montaji ve izolasyonunda.

- Bosluklarin, blyuk catlak ve deliklerin doldurulmasi ve
yalitiminda.

- Elektrik tesisatlarinin ve sicak ve soguk su borularinin

izolasyonunda.

- Genelamaclidolgu, yapistirma ve yalitkan malzemesi olarak.

OZELLIKLER

- Tekrar kullanilabilirlik.

- Ozeladaptoru ile daha hassas bir kullanim imkani sunar.

- Mukemmelyapisma ve dolgu ozelligi ile yuksek termal ve
akustik izolasyon degeri.

- Bircok ylzeye mukemmel yapisma (Teflon, PE, PP haric)

- Kuruduktan sonra sertlesen kopuk kesilebilir,
zimparalanabilir, boyanabilir ve Uzerine siva uygulanabilir.
- Kuf tutmaz, suya dayaniklidir.

- Neme ve sicakliga bagliolmak Uzere 45 litreye kadar verim
ve %30’a kadar genlesme.

- DIN 4702 - 1no’ lu standarta gore B3 sinifi.

AMBALAJ
750 mlaerosol tip / kolide 12 adet

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmatidir.
- +25°C’nin Ustlinde ve +5°C’nin altinda depolanmasi
durumunda raf ©mru kisalabilir.

RemoFoam

PU Kopuk Temizleyicisi

URUN TANIMI
Bostik RemoFoam, poliuretan kopuk ve kOpuk tabancasi
temizleyicisidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Uygulamadan hemen sonra, kurumamis politretan kopugu
temizler

- Yuzeylere, elbiselere, kapi ve pencere kasalarina bulasan
polilretan kopugu temizler.

- Uygulama tabancasininicerisinde polilretan kopugun
kurumasini engeller.

Dikkat: Kurumus kopugu temizlemez. GUlclu bir solvent
oldugundan hassas yUzeylere zarar verebilir.

OZELLIKLER

- Ozellikle GunFoam’t temizlemek i¢in tasarlanmistir.

- PU koplgu, tabancanin adaptorinden temizlemekiicin sprey
valfi bulunur.

AMBALAJ
500 ml'lik aerosol tlp / kolide 12 adet.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmatidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +15°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajracilmis Urlnler derhal tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 5 koliistiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmri maksimum 1,5 yildir.

206 Bostik Yapi Katalogu
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- Ahsap paletler Uzerinde serin ve kuru halde muhafaza
edilmelidir.

- Depolama ve tasima esnasinda dik durumda tutulmalidir.
- Ambalaji acilmis drlnler derhal tUketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 5 koliistiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmri maksimum 15 aydir.




YANGINDAN
4 SAATE KADAR KORUMA

Evlerinizde, kamu binalarinda, ofislerde,
is yerlerinde ve depolarda duman

ve atesin yayilma alanlarini kontrol
ederek once dogru koruyuculari
kullandiginizdan emin olmalisiniz. | e
Bostik Yangin Grubu’nun tum drunleri, - |
kararli bir calismanin ve kapsamli
testlerin sonunda, kabul edilen en
yuksek yangin standartlarina uyacak
sekilde gelistirilmistir.

Unutmayin, yanginda ikinci sansiniz
olmayacaktir...
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FireSeal

Yangina Dayanikli Silikon Mastik

URUN TANIMI

Bostik Fireseal Silikon, essiz yangina dayanikli 6zelligiile
orta-modulus bir silikonu kombine eden Ustln nitelikli,
yangina dayanikli bir derz dolgu mastigidir. Bostik Fireseal,
uygulamaya bagli olarak dort saate kadar yangin gecisine
dayanir. Bu Urun, bir yangin durumunda, son derece dusuk
seviyelerde zehirli gaz aciga salma ve kayda deger oranlarin
cok altinda duman ¢cikarma orani gibi ilave faydalara sahiptir.

KULLANILDIGI YERLER

Bostik Fireseal, tas duvar da dahil olmak Uzere bircok ylizeye
mukemmel yapisma saglar, 25mm genisligine kadar olan
derzlerde cokme yapmaz ve disaridan kullanim icin uygundur.
Bostik Fireseal hem hareketli hem de hareketsiz derzlerde
(0rnegin eleklerde, ara duvarlarda ve strikturel duvarlarda uc
uca gelen acik eklericin) kullanilabilir. Hem kablolarda hem de
metal borularda, 6zellikle de hareket faktordnun bulundugu
yerlerde (6rnegin, sicak/soguk su borulari) sizinti onleyici
olarak etkilidir.

OZELLIKLER

- Istya dayanikli silikon.

- Ust dlzey yangin sertifikasi.

- 4 saate kadar yangina dayaniklilik gdostermekiicin

BS 476: BolUmM:20 1987'ye gdre onaylanmistir.

- Kalabalik yerlerde kullanimicin daha guivenli bir mastiktir.
- 25 yila kadar servis dmru vardir.

- Bircok ylizeye mukemmel yapisma saglar.

- Mikemmel soguk duman yalitimi saglar.

- Iceride ve disarida kullanilabilir.

UYGULAMA

- Bostik Fireseal, tugla, tas ve diger delikli malzemeler de dahil
olmak Gzere, cogu insaat yuzeyine iyi yapisma saglar. Metal
gibi yuzeyleri korumakicin cila ya da kaplama kullanildiysa,
cilanin ¢cikarilmasi ve temizligiicin Ureticinin talimatlarina
uyulmali ve mastigin yapismasini test etmekicin bir deneme
yapilmalidir. Bostik Fireseal, boya tabakasinin temiz, saglam
oldugu ve ahsaba sikica tutundugu durumlarda boyali ahsaba
da iyi bir sekilde yapisir.

- Bostik Fireseal bazi plastiklere ve kaucuga da iyi bir sekilde
yapisir ama eger gerekliyse hangi yuzey miudahalesinin
gerektigine karar vermeden dnce test edilmelidir.

- Tum yuzeyler saglam, temiz, kuru ve yag, toz ve diger
kirletici materyallerden uzak olmalidir. Kirletici ve
ufalanabilen malzemeler delikli ylzeylerden mekanik bir
sekilde ¢ikarilmalidir. Derz yuzeyi, delikli yuzeylere uygun bir
silikon astarla astarlanmalidir.

- Kartusun ucunu kesip atin, ucu istenilen capta kesin ve sonra
kartusa takin.

- Kartusu iskelet tabancaya takin ve macun belirene kadar
tetigi sikin.

- Yanlarla tam temas edecek sekilde mastigi derze sikin.

- Mastik ylzeyi, uygulamadan 3-5 dakika sonra seyreltilmis
deterjanicine dokulmus sekillendirme cubugu ya da malaile
puruzsuz bir sekilde rotuslanabilir. Islak parmakla bu islemi
yapmayin.

- Uygulama ekipmanini temizleyin ve kurumamis mastik
artiklarini beyaz alkolile ve kurumus mastigi ise ovalayarak
cikarin.

TEMIZLIK
- Urln islak halde iken beyaz alkol, kuru halde iken ovalama ile
temizlenmelidir.

SARFIiYAT
Kartus basina 6 mm capinda bir dolgu icin 10 metre

AMBALAJ
300 mlkartus / kolide 12 adet.
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TEKNIK VERILER

Renk Beyaz ve Gri

Kivam Tabanca ile uygulanabilen macun

Ozgilagirlik (yogunluk) | 1,4 g/cm?®

Kuruma suresi Uygulama icin; Yaklasik 1 saat
Dokunmak icin; 48-72 saat (derz

kalinligr ve kuruma sartlarina bagli)

Calisma sicakligl -40°C ile +120°C arasi

Uygulama sicakligi +5°C - +40°C arasl

Derz boyutlari 4mm ile 25 mm arasi

Derz hareket uyumu +%25

Shore A sertligi (3s) 24 (DIN 53505)

%100 uzama modulu 0,40 Mpa (N/mm?) (DIN53504)

Kopma direnci 1,80 Mpa (N/mm?) (DIN53504)

Kopmada uzama %700 (DIN 53504)

Dayanma suresi 25 yila kadar

Uygun yapilarda 4 saate kadar
butlnluk saglamasiicin BS476: Bolum
20:1987 sartlarina gore bagimsiz olarak
test edilmistir.

Atese reaksiyon

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmatidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalaji acilmis Urunler derhal tiketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 koliistiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 1yildir.

UKAS
TESTING
BS 476
Class 201987



Intucrylic

Yangina Dayanikli Akrilik Mastik

URUN TANIMI

Bostik Intucrylic, yuksek kaliteli, su bazli, yangin geciktirici
akrilik yapi mastigidir. Kurudugunda sert, yapis yapis olmayan
bir kivam alir ve bircok insaat ylzeyine mukemmel yapisma
saglar. Bu uridn, yangin durumunda siserek, yangin gecirmez
bir yalitim malzemesi haline gelecek ve duman ile alev gecisini
engelleyecektir.

KULLANILDIGI YERLER

Bostik Intucrylic, ayrilma ve hareket faktorlerinin s6z konusu
oldugu yerlerde genisleme, buzulme ve yapi derzlerinin
yalitimiicin kullanilir. Bu Urin, yangina dayanikli doseme
sistemlerinin yerlestirilmesinde yataklama/yalitma bileseni
olarak, yangina dayanikliinsaat malzemeleri ve pencere ile
kapi cercevelerigibi civar yapilarin arasinda olusan bosluklari
kapamak icin ve hem kablo hem de borulara yonelik bir sizinti
engelleme sistemiolarak kullanilmaktadir.

OZELLIKLER

- Su bazli akrilik mastik.

- Ust duzey yangin sertifikasi.

- Uygun yapilarda 4 saate kadar yangina dayaniklilik
gostermekicin BS 476: BoLUM:20 1987'ye gdre onaylanmistir.
- YUksek sicakliklarda bir bariyer olusturacak sekilde genisler.
- *%12.5 derz hareket uyumu.

-30mm genislige kadar olan derzlerde cokme yapmaz.

- Minimum buzllme gosterir.

- Bircok ylizeye mukemmel yapisma saglar.

- Genellikle 15 dakikadan daha az sUrede kuru yUzey olusturur.
- Uzeri boyanabilir.

UYGULAMA

- Tum yuzeyler saglam, temiz, kuru ve yag, toz ve diger
kirletici materyallerden uzak olmaulidir. Yag, deliksiz
ylUzeylerden uygun bir temizleyici yardimiyla ¢ikarilmalidir.
Mastigin sikilacagi ylzeyde saglam bir taban olusturmak ve
mastigin derinliginin yeterli oldugundan emin olmakicin,
hareketli derzler polietilen gibi uygun bir kdpuk alt destek
seridi ile desteklenmelidir.

- Kartusun ucunu kesip atin, ucu istenilen capta kesin ve sonra
kartusa takin.

- Kartusu iskelet tabancaya takin ve macun belirene kadar
tetigi sikin.

- Yanlarla tam temas edecek sekilde mastigi derze sikin.

- Mastik yUzeyi, uygulamadan 3-5 dakika sonra seyreltilmis
deterjanicine dokulmus sekillendirme cubugu ya da malaile
puruzsuz bir sekilde rotuslanabilir. Islak parmakla bu islemi
yapmayin.

- Uygulama ekipmanini temizleyin ve kurumamis mastik
artiklarini beyaz alkolile ve kurumus mastigi ise ovalayarak
clkarin.

TEMIZLIiK
Urlnislak halde iken beyaz alkol, kuru halde iken ovalamaile
temizlenmelidir.

AMBALAJ
370 mlkartus / kolide 12 adet.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmatidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalaji acilmis Urdnler derhal tiketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 koliistiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 1yildir.

t4 2 Bl Bl [

TEKNIK VERILER
Renk
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Beyaz ve Gri

Kivam

Tabanca ile uygulanabilen macun

Ozgilagirlik

1,63 g/cm? (yogunluk)

Kuruma siresi
- Dokunmak icin
- Uygulamaicin

15 dakika icinde kabuk olusturur
96 saat (derz kalinig ve kuruma sartlarina bagl)

Calisma sicakligl

-30°C ile +95°C arasi

Uygulama sicakligi

+5°C - +40°C arasi

Cokme dayanimi

30 mm genislige kadar olan dikey
derzlerde cokme yapmaz

Derz hareket uyumu

+%12,5

Atese reaksiyon

Uygunyapilarda hem lineer bosluk hem
de sizintiyalitimi acisindan 4 saate kadar
butlnluk saglamasi icin BS476: Bolum
20:1987 sartlarina gore bagimsiz olarak
test edilmistir.

ASTM E84 (insaat malzemelerinin yiizey
yanmasi), A sinifi

ASTM teknik bakimdan NFPA No.255 ve
UL723’e esittir

Bostik Yapi Katalogu 209

SIZDIRMAZLIKLAR




a4
<
—
N
_
N
<
>
x
@)
N
0

FR Expanding Foam

Yangina Dayanikli PU Kopuk (B1)

URUN TANIMI

FR Expanding Foam Yangina Dayanikli, Genisleyen Kopuk
Dolgu Malzemesi; atmosferden aldigi nemi emerek kendi
kendine kurlesen, tek komponentli poliliretan kopuktur. Yari
sert yapida olup, bukulumu zor olmasina ragmen titresim ve
derz hareketlerine olanak saglar. FR Expanding Foam, tam
bir yangin degerlendirmesi saglamak icin BS 476 BolUm 20'ye
gore test edilmistir. Ayni zamanda DIN 4102, B1ve B2'ye de
uygundur.

KULLANILDIGI YERLER
Ahsaba, tuglaya, tasa, cimentoya, sivaya, asbeste, alcipana,
duralite ve metal yuzeylere mikemmel yapisir.

OZELLIKLER

- Tek basina yangina 2 saate kadar dayaniklilik .

- FireSealile birlikte kullanildiginda 4 saate kadar dayaniklilik.
- Duman gecisini dnlemek icin hava gecirimsiz bir conta gorevi
gorduar.

- BlUyuk ya da kucuk bosluklari doldurur ve yalitimini saglar.

- Tek komponentli, hizli kirlenen polilretan kopuktdr.

- Iceride ve disarida kullanilabilir.

- Cogu insaat materyaline mikemmel yapisma saglar.

- Kurlenmis kopuk su gecirmezdir ve kesilebilir,
zimparalanabilir ve boyanabilir.

- Polietilen, Teflon, silikon ve diger benzer maddeler Uzerinde
kullanmayiniz.

- BitUm veya diger solvente hassas ylzeylere uygulamayiniz.

UYGULAMA

- TUpu ters cevirerek kullanin.

- Kullanmadan 6nce siseyi 30 saniye kadar (en az 30 kez) iyice
calkalayiniz. Icerigini karistirmak icin de kullanim sirasinda
zaman zaman siseyi dikkatlice calkalayiniz.

- Koruyucu basligi cikarin ve uygulama ¢ubugunu dikkatlice
valfe ilistirin. Valfi bUkmemeye ve contaya sokmak icin
zorlamaya kalkmayin, cunkd bu valfin acilip icindekilerin disari
dagilmasina neden olur.

- Dahaiyiyapismasini ve kopugun cabuk klrlenmesini
saglamakicin, uygulamadan dnce yuzeylerisprey ile
nemlendirin.

- Eger koplk kendi Uzerine uygulanacaksa, kirlenme islemini
hizlandirmak icin ilk katin Uzerine hafifce su serpin.

- Siseyi ters cevirin ve uygulama ¢ubuguna basin¢ uygulayin.
Kopuk akisini kontrol etmek icin baskinin siddetini ona gore
ayarlayin.

- Dik yuzeylerde en alt noktadan baslayin, yatay ylzeylerde
clkan klrecigin uzaginda calisin.

- Kopuk genisleyecegiicin, boslugun doldurulacak olan
derinliginin yaklasik yarisini doldurmaniz gerektigini
unutmayin.

-10ila 20 dakika sonra kopuk yapiskanligini yitirir. 1saat sonra
tamamen genisler. Sicaklik ve neme bagli olarak, kopuk 1ile 4
saat arasinda tamamen kurur. Tasan bolgeler varsa, keskin bir
bicakla artik yerler atilabilir.

- Kullanilmayacagi zaman ucu ve valfiiyice temizleyin.

- Fazla kopugu derhal temiz, kuru bir bezle alin. Kurumus
kopuk sadece mekanik olarak cikarilabilir. Ucu ile valfi
yerinden sokun ve icindekileri Kopuk Temizleyici ya da aseton
ile cikartin. Sisenin UstUndeki valfi, lastik bir bantla yerinde
muhafaza edilen politen ile kapatin. Acilmis kutular dort hafta
icinde kullanilmalidir.

- Kuruyunca kesilebilir, sivanabilir ya da boyanabilir.

- GUnisigina maruz kalacaksa kopugun ustl kaplanip
boyanmalidir.

TEMIZLEME
Kopuk temizleyici veya aseton ile temizlenebilir.

TEKNIK VERILER

Calisma sicakligl

Minimum: +5°C
Maksimum: +30°C

ideal: +25°C
Yapiskanliginyitimi 4-8 dk
Kesilebilirlik (20 mm dolgu) 10-14 dk

Tam dengeli yuk tasima

20 mm bir dolgu
icin yaklasik 12 saat

Cekme direnci (DIN 53430’a gore) 18 N/cm?
Cekme aninda uzama (DIN 53430’a gore) %30
Kayma mukavemeti (DIN 53427'ye gore) 8 N/cm?
%10 baskida basin¢ dayanimi (DIN 53427e gore) 5N/cm?

Su emilimi (DIN 53433’e gore)

Hacime gore %0,3

Yaklasik termaliletkenlik

0,04 W/mK

Klrlenmis kirecigin isi dayanimi

Uzun vadede -40°C
ile +80°C arasi

AMBALAJ
700ml'lik aerosol tup / kolide 12 adet

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmatidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +15°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalaji acilmis drlnler derhal tlketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama émru maksimum 1yildir.

DIN EN 13501-2



PE Korkasa Bandi gasy <0

3,00mMmMm x40 mm - 3,00 mm x 50 mm &

URUN TANIMI

Ses ve s koprusu olusumunu engellemek, tozu ve titresimi
azaltmak, iyi bir sizdirmazlik ve i1s1 yalitim saglamak amaciyla
kullanilan, UV dayanimtli, kapali hicreli, tek tarafiyapiskantli,
polilretan sizdirmazlik banddir.

KULLANILDIGI YERLER
- Kor kasalarda,
- Kapl, pencere, cephe montajislerinde.

AMBALAJ
-3 mm kalinliginda, 40 mm eninde, 25 mt boyunda rulolarda.
-3 mm kalinliginda, 50 mm eninde, 25 mt boyunda rulolarda.

Cift Tarafli Kopuk Bant

17,00 MM X 20 mm = 1,00 mm X 25 mm

URUN TANIMI

Her tir montaj kolayligi saglamak amaciyla ilk yapistirmayi
saglamak amaciyla kullanilan, cok hizli ve guclu ilk tutunma,
yapisma saglayan cift tarafi yapiskanli kopuk banttir.

KI_JLLANILDIGI YERLER

-I¢ ve dis mekanlarda,

- Kapl, pencere, cephe, pano, reklam levhasi vb. her tir montaj
islerinde.

AMBALAJ
-1Tmm kalinliginda, 20 mm eninde, 25 mt boyunda rulolarda.
-1Tmm kalinliginda, 25 mm eninde, 25 mt boyunda rulolarda.

Aluminyum Folyolu Butil Bant

17,00 mMmmMx40 mm.-1,00 mmx50 mm.-1,00 mMmx90 mm.

URUN TANIMI

Yuksek performansli, esnek, kendinden yapiskanli, astarsiz
olarak kolaylikla kullanilabilen, uygulandigi ylzeyde leke
birakmayan uzerialiminyum folyo kapli butil banttir.

KULLANILDIGI YERLER

- I¢ ve dis mekanlarda,

- Her tlr yapi malzemesinde,

- Kapli, pencere, ¢cati, cephe, havalandirma vb. her
tur,sizdirmazlik islerinde.

AMBALAJ

-1mm kalinliginda, 40 mm eninde, 25 mt boyunda rulolarda.
-1Tmm kalinliginda, 50 mm eninde, 10 mt boyunda rulolarda.
-1mm kalinliginda, 90 mm eninde, 10 mt boyunda rulo.

SIZDIRMAZLIKLAR
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SMP ESASLILAR
MSP SuperTrans
MSP 2750
MSP SuperFix
EPDM-Fix
Bond 007 HT
UltraFix
MirrorFix
SILIKON ESASLILAR
EPDM Tack Notr
PU ESASLILAR
CornerFix
PU Fix FC .
PANELTACK SISTEM
Simson PanelTack
Simson FoamTape
Simson Primer PanelTack

Yapistiricilar

SMP Esasli Seffaf Hibrid Yapistirici
SMP Esasli Yapistirici

SMP Esasli Hibrid Yapistirici

SMP Esasli EPDM Yapistiricisi

ILk Tutunmasi Hizli Hibrid Yapistirici
Ultra Guclu Hibrid Yapistirici

Ayna Montaj Hibrid Yapistirici

Notr Silikon Esasli EPDM Yapistiricisi

PU Esasli Kose Yapistiricisi
Hizli KUrlenen Poliuretan Yapistirici

Panel Yapistiricisi
Cift Tarafli Yapiskanli Bant
Astar
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MSP SuperTrans

SMP Esasli Seffaf Yapistiric

URUN TANIMI

Bostik SuperTrans; havadaki nem ile sertleserek hava
kosullarina ve kimyasallara karsi dayanimi olan, ¢ozucu
icermeyen, SMP esasli elastik montaj yapistiricisidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Cogu malzemeye cok iyi yapisir ve elastiktir,
-Hemi¢c hem de dis mekanlarda,

- Montaj yerlerinde,

- Ahsap, metal gibi yapistirmalarda.

Dikkat:
Dogaltas ve sentetik tas uygulamalarinda kullanima elverisli
degildir.

OZELLIKLER

- Solvent, silikon ve PCB icermez.

- Kokusuz.

- Kaliciolarak elastiktir.

-I¢ ve dis mekan kullanimina uygun.

- Astar gerektirmez. (Numune uygulamasi gerekir)
- Seffaftir.

- UV dayanimiyoktur.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Yuzey temiz, saglam, gucli ve mimkUn oldugunca tozdan
arindiritmis ve kuru olmaulidir.

- YUuzey hafifce nemli olabilir ama yeterince temiz ve dayanikli
olmalidir.

- Poroz (gozenekli) yuzeylericin Primer (astar) gerekir.

- Uygulama oncesinde farkli tip yuzeylerde 6n uyumluluk testi
yapilmasi tavsiye edilir.

UYGULAMA

- Kartus kullanilmadan once agzi kesilip, plastik uc takilir.

- Ucun agzi uygulama yuzeyin genisligine gore kesilip, kartus
tabancaya takilir.

- Yapistirma durumlarinda SuperTrans’i noktasal ve serit
seklinde yapistirilacak yuzeye uygulayiniz. Malzemeleri
muUmkin oldugunca cabuk, 15 dakika icinde (sicakliga ve neme
bagli olarak) birlestirin. Malzemelerin istediginiz sekilde temas
ettiginden emin olduktan sonra, bastirin. Yapisma noktasi
yaklasik 24 saat sonra yuk tasiyabilir.

- Acilmis ambalajlar mimkudn oldugunca cabuk tuketilmelidir.
- BitiumlU veya yag iceren zemin ve Urunler uyumsuzluk
gosterir.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLiK

- Bulasan yerler ve kullanilan aletler, 10 dk icinde sanayi
benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.

- Klrlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak
temizlenir.

AMBALAJ
310 gr plastik kartus / kolide 25 adet.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

- Ahsap paletler Gzerinde, +5°C ile +25°C arasindaki serin, kuru
ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.

- Ambalaji acilmis Urlnler derhal tiketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 1yildir.

TEKNIK VERILER

Renk

Seffaf

Baz

Modifiye Silan Polimer

Sertlestirme sistemi

Hava nemi araciligiyla

Konum durumu (DIN 52454-ST-U-26-23)

Saglam konumda <2 mm

Piskirtme miktari (DIN 52456-6 mm)

>100 gr / dakika

Yogunluk (DIN 52457-6 mm)

11gr/cm?

Kabuk olusum suresi (+23°C / %50 r.F.)

~ 15 dakika

Tam klrlenme zamani (+23°C / %50 r.F.)

~3mm /24 saat

Hacim kaybi (DIN 52451-PY) < -%3
Cekme dayanimi (2 mm Film) ~3,5N/mm?
Kesme mukavemeti ~3N/mm?
Kopmada uzama (2 mm Film) > %500
Shore A sertligi (DIN 53505, .45

4 hafta 23°C/ %50 r.F.)

Max. hareket kapasitesi

%15 (Derz genisligine bagli)

Isi Dayanimi

- 40°C ile + 80°C arasl

Calisma sicakligl

+5°C + 40°C arasl

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina

gore elde edilen yaklasik verilerdir.




MSP 2750

SMP Esasli Yapistirici

URUN TANIMI

MSP 2750 i¢ ve dis mekanlarda ¢cok yonlu uygulanabilen tek
komponentli, SMP esasli elastik yapistiricidir. Alman DIN
52452 / 4. bolum normlarina gore boyamaya uygundur.
Kullanilacak boya ile uygunlugu onceden test edilmelidir.

KULLANILDIGI YERLER

-Hemi¢c hem de dis mekanlarda,

- Duvarda ve zeminde,

- Farklimalzemelerin birbiriile elastik olarak
yapistirilmasinda,

- Granit, mermer, fayanslarin alt zemine yapistirilmasinda,
- Supurgeliklerin nokta yapistirmalarinda,

- Paneller, kapi ¢cercevelerive cesitli straforlarin
sabitlenmesinde

OZELLIKLER

- Su gecirmezdir, hava nemiyle birlikte elastik bir 6zellige
kavusur.

- Cozucl maddelerden arindirilmis ve kokusuzdur.

- Uzeri boyanabilir.

- Kabarcik olusumu yoktur.

- Cok dusuk cekme.

- Elastikiyet ve ¢cok iyi yapisma gucu vardir.

- Solvent, silikon ve izosiyanat icermez.

- Suya karsidayaniklidir.

- Astar gerektirmez. (Numune uygulamasi gerekir)

- Gida tasima araclari ve gida isleme tesislerinde kullanima
uygunluk belgesi vardir.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Primer kullanmadan 6rnegin; anodik aliUminyum, beton
galvanizli celik sac, sert PVC, polistriol ve makrolon da
kullanilabilir. Poroz (gozenekli) ylzeyler icin Bostik SuperGrip
5075 Primer gerekir.

- Uygulama yapilacak yuzeyler, temiz, kuru, yag ve tozdan
arindiritmis olmatidir.

- Tum ylzey malzemeleri Bostik 2750 MSile DIN 52452 /1.
bolime uygunluk gostermelidir. Ornegin; bitimlu, veya yag
iceren Urlnler uyumsuzluk gosterir.

- Plastik maddelerile olan yapisma ve uygunluk, konu ile ilgili
olarak kontrol edilmelidir.

- Kaplanmis yluzey uygulamalarinin (6rnegin, hidrofobik
cepheler) uygunlugunun bir 6n kontroliinin yapilmasi
gereklidir.

- Ozellikle akrilik kaplama malzemelerinde yumusatici
maddeden dolayi bir yapisma kaybr mumkun olabilir.

- Dogal ve sentetik taslarda on kontrol gerekir.

UYGULAMA

- Kartus kullanilmadan once agzi kesilip, plastik uc takilir.

- Ucun agziuygulama ylzeyin genisligine gore kesilip, kartus
tabancaya takilir.

- Sosis ambalaji bir ucundan kesilir ve uygun tabancaya
yerlestirilir. Daha sonra baslik somunu tabancanin silindirine
vidalanir.

- Uygulama sirasinda fugalarin bir defada ve bosluk kalmadan
doldurulmasi gerekir.

- Acilmis ambalajlar mUimkun oldugunca cabuk tuketilmelidir.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLiK

- Bulasan yerler ve kullanilan aletler, 10 dk icinde sanayi
benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.

- Klrlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak
temizlenir.

GUVENLIK
Aminosilanicerir. Alerjik reaksiyonlar ortaya cikabilir.

AMBALAJ
400 gr plastik kartus / kolide 25 adet.
600 ml sosis / kolide 20 adet.
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TEKNIK VERILER
Renk Beyaz, siyah
Baz Modifiye Silan Polimer

Sertlestirme sistemi Hava nemi araciligiyla

Konum durumu (DIN 52454-ST-U-26-23) | Saglam konumda <2 mm

Puskudrtme miktari (DIN 52456-6 mm) >100 gr / dakika

Yogunluk (DIN 52451-PY) 1,5gr/cm?’

Kabuk olusum suresi (+23°C / %50 r.F.) ~ 30 dakika

Tam kurlenme zamani (+23°C / %50 r.F.) ~3mm /24 saat

Hacim kaybi (DIN 52451-PY) < - %3
Cekme dayanimi (2 mm Film) ~2,5N/mm?
Kopmada uzama (2 mm Film) > %500
Shore A sertligi .55

(DIN 53505, 4 hafta 23°C / %50 r.F.)

Orjinal halini alabilme kabiliyeti - %70

(DIN EN 27389-B-200) °
Genlesme orani (Derz genisligine bagli) %10

Isi dayanimi - 40°C ile + 80°C aras|

+5°C +40°Caras!

Calisma sicakligi

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmatidir.

- Ahsap paletler Uzerinde +5°C ile +25°C’'de serin ve kuru halde
muhafaza edilmelidir.

- Ambalaji acilmis Urlnler derhal tiketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 koliistiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 1yildir.

DIN EN ISO
846'va gore ISsEEA
EN 1186 , EN 13130
ve CEN / TS 14234
GIDA TEMASINA UYGUNDUR
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MSP SuperFix

SMP Esasli Hibrid Yapistirici

URUN TANIMI
MSP SuperFix ¢cdzucu icermeyen hibrid, SMP esasli, elastik
montaj yapistiricisidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Cogu malzemeye cok iyi yapisir ve elastiktir.

- Hem ic hem de dis mekéanlarda,

- Supurgeliklerin nokta yapistirmalarinda,

- Ahsap, metal ve konteyner konstruksiyonlarinin
yapistirmalarinda.

- Su altiseramik yapistirma ve derzlemelerinde. (Gecici olarak,
birdahaki kontrole kadar en fazla 1sene)

OZELLIKLER

- Nemlive diger zeminlere cok iyi yapisma ozelligi vardir.
- CozlcuUicermez.

- Kalici olarak elastiktir.

- Metallerde korozyona yolacmaz.

- I¢ mekan ve dis mekan kullanimina uygundur.

- Islak zeminlerde, uygulamaya elverislidir.

- Astar gerektirmez. (Numune uygulamasi gerekir)

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Temiz, kuru, yag ve tozicermemeli.

- Poroz (gozenekli) ylizeylericin Primer gerekir.

- Derz tasarimidurumunda, derin derzler dnceden kopukle
doldurulmalidir.

UYGULAMA

- Kartus kullanilmadan once agzi kesilip, plastik uc takilir.

- Ucun agziuygulama ylzeyin genisligine gore kesilip, kartus
tabancaya takilir.

- Yapistirma durumlarinda SuperFix'i noktasal ve serit
seklinde yapistirilacak yluzeye uygulayiniz. Malzemeleri
mumkuin oldugunca cabuk, 15 dakika icinde (sicakliga ve neme
bagli olarak) birlestirin. Malzemelerin istediginiz sekilde temas
ettiginden emin olduktan sonra, bastirin.

- Acilmis ambalajlar mUmkun oldugunca cabuk tuketilmelidir.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLIK

- Bulasan yerler ve kullanilan aletler, 10 dk icinde sanayi
benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.

- Klrlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak
temizlenir.

AMBALAJ
400 gr plastik kartus / kolide 25 adet.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmatidir.

- Ahsap paletler Uzerinde +5°C ile +25°C’de serin ve kuru halde
muhafaza edilmelidir.

- Ambalaji acilmis Urdnler derhal tUketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 1yildir.

TEKNIK VERILER

Renk Beyaz, gri

Baz Modifiye Silan Polimer

Sertlestirme sistemi Hava nemi araciligiyla

Konum durumu (DIN 52454-ST-U-26-23) | Saglam konumda <2 mm

Puskudrtme miktari (DIN 52456-6 mm) >100 gr / dakika

Yogunluk (DIN 52457-6 mm) 1,5gr/cm?’

Kabuk olusum suresi (+23°C / %50 r.F.) ~15 dakika

Tam kurlenme zamani (+23°C / %50 r.F.) ~3mm /24 saat

Hacim kaybi (DIN 52451-PY) < -%3
Cekme dayanimi (2 mm Film) ~2,8N/mm?
Kopmada uzama (2 mm Film) > %450
Shore A sertligi .55

(DIN 53505, 4 hafta 23°C / %50 r.F.)

Max. hareket kapasitesi %15

(Derz genisligine bagl)

Isi dayanimi -40°C ile + 80°C arasl

Calisma sicakligl +5°C +40°C arasl

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

DIN EN ISO N
846'ya gore IEEEH 'B"iﬁ"li'{é‘z"l'FQ \\\\\\
HIJYEN Ve GEN 75 1atas gére B2 Sinifi si S ECAM
DAYJANIM| ‘GIDA TEMASINA UYGUNDUR YAN G INA h
DAYANIKLI




EPDM-Fix

SMP Esasli EPDM Yapistiricisi

URUN TANIMI

Bostik EPDM Fix cok yonlu uygulanabilen, 6zellikle dis cephe
sistemlerindeki EPDM membran ve ortulerin yapistirilmasinda
kullanilabilecek, tek komponentli hibrid, SMP esasli
yapistiricidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Giydirme cephe sistemleri

- Her tur aliminyum, metal, ahsap montajislerinde, ek
yerlerinin kapatilmasinda

OZELLIKLER

- Su gecirmezdir, hava nemiyle birlikte elastik bir 6zellige
kavusur.

- CozUcU maddelerden arindirilmis ve kokusuzdur.

- Kabarcik olusumu yoktur.

- Cok dusuk cekme.

- Elastikiyet ve ¢cok iyi yapisma gucu vardir.

- Solvent, silikon ve izosiyanaticermez.

- Suya, hava sartlarina karsi dayaniklidir.

- Astar gerektirmez. (Numune uygulamasi gerekir)

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Primer kullanmadan 6rnegin; anodik aliminyum, beton
galvanizli celik sac, sert PVC, polistriol ve makrolon da
kullanilabilir. Poroz(gozenekli) yuzeylericin Primer gerekir.
- Uygulama yapilacak yuzeyler, temiz, kuru, yag ve tozdan
arindiritmis olmatidir.

- Plastik maddelerile olan yapisma ve uygunluk, konu ile ilgili
olarak kontrol edilmelidir.

- Kaplanmis yuzey uygulamalarinin (6rnegdin, hidrofobik
cepheler) uygunlugunun bir 6n kontroliinin yapilmasi
gereklidir.

- Ozellikle akrilik kaplama malzemelerinde yumusatici
maddeden dolayi bir yapisma kaybr mumkun olabilir.

- Dogal ve sentetik taslarda on kontrol gerekir.

UYGULAMA

- Sosis ambalaji bir ucundan kesilir ve uygun tabancaya
yerlestirilir. Daha sonra baslik somunu tabancanin silindirine
vidalanir.

- Uygulama sirasinda fugalarin bir defada ve bosluk kalmadan
doldurulmasi gerekir.

- Acilmis ambalajlar mUmkun oldugunca cabuk tuketilmelidir.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLIK

- Bulasan yerler ve kullanilan aletler, 10 dk icinde sanayi
benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.

- Klrlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak
temizlenir.

GUVENLIK
Aminosilanicerir. Alerjik reaksiyonlar ortaya cikabilir.

SARFIYAT
Kullanim miktari degiskendir.

AMBALAJ
600 mlsosis / kolide 20 adet.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmatidir.

- Ahsap paletler Uzerinde +5°C ile +25°C’de serin ve kuru halde
muhafaza edilmelidir.

- Ambalaji acilmis Urlnler derhal tUketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 1yildir.

TEKNIK VERILER

Renk

Siyah

Baz

Silan Modifiye Polimer

Sertlestirme sistemi

Hava nemi araciligiyla

Konum durumu (DIN 52454-ST-U-26-23)

Saglam konumda <2 mm

Puskudrtme miktari (DIN 52456-6 mm)

>100 gr / dakika

Yogunluk (DIN 52451-PY)

1,5gr/cm?’

Kabuk olusum suresi (+23°C / %50 r.F.)

~ 30 dakika

Tam kurlenme zamani (+23°C / %50 r.F.)

~3 mm /24 saat

Hacim kaybi (DIN 52451-PY) < - %3
Cekme dayanimi (2 mm Film) ~2,0N/mm?
Kopmada uzama (2 mm Film) > %300
Shore A sertligi (DIN 53505, 4 hafta 23°C .55

/ %50 r.F.)

Orjinal halini alabilme kabiliyeti (DIN EN > %70
27389-B-200) °
Genlesme orani (Derz genisligine bagli) %10

Isi dayanimi

- 40°C ile + 80°C arasl

Calisma sicakligi

+5°C +40°C aras!

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina

gore elde edilen yaklasik verilerdir.
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Bond 007 - HT

ILk Tutunmasi Hizli Hibrid Yapistirici

URUN TANIMI

Bostik Bond 007 - HighTack cozucu icermeyen, hibrid polimer
teknolojisiile Uretilmis ¢cok hizliilk tutunma ve yapisma
saglayan, gucll, mukavim elastik montaj yapistiricisidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Cogu malzemeye cok iyi yapisir ve elastiktir.

- Hem i¢c hem de dis mekanlarda,

- Supurgeliklerin nokta yapistirmalarinda,

- Ahsap, metal ve konteyner konstruksiyonlarinin
yapistirmalarinda.

OZELLIKLER

- Solvent, izosiyanat, ¢cozlcU vb. icermez

- Kokusuzdur.

- Kalici olarak elastiktir.

- Metallerde korozyona yolacmaz.

- Uzeri boyanabilir.

- Zayif kimyasallara ve alkalilere dayaniklidir.

- Astar gerektirmez. (Numune uygulamasi gerekir)

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Temiz, kuru, yag ve toz icermemeli.

- Poroz (gozenekli) yuzeylericin Primer gerekir.

- Derz tasarimidurumunda, derin derzler dnceden kdpukle
doldurulmauldir.

UYGULAMA

- Kartus kullanilmadan once agzi kesilip, plastik uc takilir.

- Ucun agzi uygulama yuzeyin genisligine gore kesilip, kartus
tabancaya takilir.

- Yapistirma durumlarinda Bostik Bond 007 - HighTack ‘i
noktasal ve serit seklinde yapistirilacak ylzeye uygulayiniz.
Malzemeleri mumkin oldugunca cabuk (sicakliga ve neme
bagli olarak) birlestirin.

- Malzemelerin istediginiz sekilde temas ettiginden emin
olduktan sonra, bastirin.

- Acilmis ambalajlar mUimkun oldugunca cabuk tuketilmelidir.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLIiK

- Bulasan yerler ve kullanilan aletler, 10 dk icinde sanayi
benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.

- Klrlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak
temizlenir.

AMBALAJ
400 gr plastik kartus / kolide 25 adet.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde +5°C ile +25°C’de serin ve kuru halde
muhafaza edilmelidir.

- Ambalaji acilmis Urlnler derhal tUketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 1yildir.
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TEKNIK VERILER
Renk

Beyaz

Sertlestirme sistemi

Hava nemi araciligiyla

Konum durumu (DIN 52454-ST-U-26-23)

Saglam konumda <2 mm

Puskurtme miktari (DIN 52456-6 mm)

>10 gr / dakika

Yogunluk (DIN 52451-6 mm)

1,6gr/cm?

Kabuk olusum suresi (+23°C / %50 r.F.)

~ 5 dakika

Tam klrlenme zamani (+23°C / %50 r.F.)

~3 mm /24 saat

Cekme dayanimi (2 mm Film) >3,0N/mm?
Kopmada uzama (2 mm Film) > %100
Shore A sertligi - 80

(DIN 53505, 4 hafta 23°C / %50 r.F.)

Isi dayanimi

- 40°C ile + 80°C arasl

Calisma sicakligl

+5°C + 40°C arasl!

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina

gore elde edilen yaklasik verilerdir.




UltraFix peo .
Ultra Guclu Hibrid Yapistirici

URUN TANIMI
Bostik UltraFix, yuksek performansli, tek bilesenli, nem
ile krlenen, cm®de 150 kg agirlik tasiyabilen ultra guclu
yapistiricidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Ahsap, beton, tugla, al¢i, cam, seramik, metal, sert PVC
yapistirmada

- Yukarida belirtilen ylzeylerin baglanti panelleri, tabelalari,
duvar kaplamalari, sipurgeliklerin montajinda

OZELLIKLER

- Nemli ve gozenekli ylzeyleri bile mukemmel yapisir.
- Kokusuzdur.

- BlUzusme yapmaz.

- Kaliciolarak elastiktir.

- Uzeri boyanabilir.

- Polietilen, polipropilen ve teflon gibi yluzeylerde
kullanitmamalidir.

- Bitim bulasmis ylzeylerde kullanitlmamalidir.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK
- Ylzeydeki kabarma veya zayif tabakalarin kaldirilmasi

gerekir.
- YUzeyler temiz ve tercihen kuru olmalidir.
- Nemli yuzeylerde nemin saklayabilecegdi zayif maddeler ve
kabarciklar temizlenmelidir.
Renk Beyaz
UYGULAMA
- Yizeylerden birine paralel olarak yapistirici uygulandiktan Sertlestirme sistemi Hava nemiaraciligiyla
sonra 10 dakika icerisinde iki ylzey bir araya getirilir. N N
- Genellikle 5 mm capindaki yapistirici yeterlidir. Daha dar Yogunluk (DIN 52451-6 mm) 1,55+005gr/cm
yapistirma ylzeyleriicin bu3 mm'’ye dusdrdlebilir. Kabuk olusum siiresi (+23°C / %50 r.F.) - 10 dakika
- Bostik UltraFix yapistirici uygulama orani, panel, kaplama ya
dayapistirilacak tabelalarin sertligi ve agirtigina gore degisir. Tam kurlenme zamani (+23°C / %50 r.F.) ~ 24 saat
Eger yapistirici araliklari 20 cm 'den fazlaysa yapistirici -
seritlerinin altina ve Ustine de serit seklinde yapistirici Hacim kaybi (DIN 52451-PY) < - %3
uygulanmasi gerekir. + R 2
- Agir yuk tasiyacak sert levhalarda yapistiricraraltiklari 10 ~ 15 Gekme dayanimi (2 mm Film) 3N/mm
cm yeterliyken, duvar kaplama ve kopuk polistiren gibi dustk Kopmada uzama (2 mm Film) ~ %200
agirliklarda bu oran 20 ~ 50 cm ‘ye cikartilabilir.
- Az sert levhalaricin uygulama araligi daha ktcuk olabilir ve Shore A sertligi .65
dogru yapistirici boyutunu secmek onemlidir. (DIN 53505, 4 hafta 23°C / %50 .F.)
UYGULAMA SONRASI TEMIZLiK Max. hareket kapasitesi (Derz genisligine bagl)) | %15
- Bulasan yerler ve kullanilan aletler, hemen sanayi benzini Isi dayanimi ~ 40°C ile + 80°C aras!
(white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.
- Kirlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak Calisma sicakligi +5°C + 40°C arasi
temizlenir.

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
AMBALAJ gore elde edilen yaklasik verilerdir.

400 gr plastik kartus / kolide 25 adet.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde +5°C ile +25°C’de serin ve kuru halde
muhafaza edilmelidir.

- Ambalaji acilmis Urlnler derhal tiketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 1yildir.
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MirrorFix

Ayna Montaj Hibrid Yapistirici

URUN TANIMI

Bostik MirrorFix Ayna Montaj Yapistiricisi, tek komponentli,
hibrid polimer teknolojisiile Uretilmis, dzellikle ayna ve arkasi
sirli rinlerin montajinda kullanilan, cok amacli, ndtral bir
yapistiricidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Ozellikle flotal fayans aynalarin yapistirilmasiicin
gelistirilmistir. (DIN EN 1036 -1/ 2 ‘ye gore)

- Aluminyum, cam, seramik, beton ve agac ylzeylere yapisir.

OZELLIKLER

- Kullanima hazir, tek bilesenli bir yapistiricidir.

- Solvent, izosiyanat icermez.

- Elastikiyetini surekli korur.

- Astar kullanilmadan cogu yuzeye yapisir, yapistirir.

- Uygulamadan (+20°C’de) yak.1 saat sonra hava sartlarindan
etkilenmez.

- Zayif asit, solvent ve mineral yaglara karsi dayaniklidir.

- Sise Cam onaylidir.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK
Uygulama yapilacak yuzeyler, saglam, temiz, kuru, yag ve
tozdan arindirilmis olmatlidir.

UYGULAMA

- Kartus kullanilmadan once agzi kesilip, plastik ug takilir.

- Ucun agzi kesilip, kartus tabancaya takilir.

- Uygulama dUsey olarak serit seklinde yapilmalidir.

- Seritler max 20 cm uzunlugunda ve 10 mm genisliginde
olmalidir. Kullanilan yapistiricinin kalinligiise ayna veya monte
edilen malzemenin arkasinda (montajdan sonrasinda) max 2
mm olacak sekilde olmalidir. Ayrica seritler arasi mesafe min
20 cm olmalidir.

- Aynanin yapistirilmasi sirasinda bir emniyet tedbiri olarak,
mastik tamamen kuruyuncaya kadar, yaklasik 2 gin distan
bantile sabitlenmesi tavsiye edilir.

- Farklimalzemeler yapistirilmadan once test edilmelidir.

- Acilmis ambalajlar mUimkun oldugunca cabuk tuketilmelidir.
-Yagisli havada dis mekanlarda uygulama yapilmaz.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLiK

- Bulasan yerler ve kullanilan aletler, 10 dk icinde sanayi
benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.

- Klrlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak
temizlenir.

AMBALAJ
400 gr plastik kartus / kolide 25 adet.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

- Ahsap paletler Gzerinde serin ve kuru halde muhafaza
edilmelidir.

- Ambalaji acilmis uUrlinler derhal tlketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 1yildir.

TEKNIK VERILER

Renk Beyaz
Kopma Kuvveti (N / mm?) =220
Kopmada Uzama (5) (DIN 53504) =400
%100 uzamada Kopma Kuvveti (N/ mm?) | 21,1

Shore A sertligi ~55
Yogunluk (gr/ cm?) 1,52 + 0,05
Yuzey kuruma (dakika) ~20
Sertlesme suresi (mm / guin) Ortalama 2

Isidayanimi

-50°C ile +180°C arasi

Calisma sicakligi

+5°C + 40°C aras!

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina

gore elde edilen yaklasik verilerdir.
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EPDM Tack Notri

Notr Silikon Esasli EPDM Yapistiricisi

URUN TANIMI

Bostik EPDM Tack Notr, tek bilesenli, hava nemiile kirlenen,
hava sartlarina ve UV etkilerine mukemmel mukavemet
gosteren, notr silikon esasli EPDM Membran yapistiricisidir.

K!JLLANILDIGI YERLER
-lzolasyonislerinde EPDM mebran yapistirmada kullanilan
notr esasli tek kompenentli bir Granddur.

OZELLIKLER

- Notr esasli kurlenir

- Kokusuzdur

- Yarimat bitis saglar

- Bircok yuzeyde astar kullanmadan uygulanabilir
- UV, hava sartlarina, su ve neme karsi dayanikli.

- Metal ylzeylerde korozif etki olusturmaz.

Kisitlamalar:

- Sureklisuyukuicin uygun degildir

- PE, PP, PC, PMMA, PTFE, yumusak plastik, neopren ve
bitumlu ylzeylericin uygun degildir

- Klorurlerle (havuzlar) birlikte uygun degildir

- Boyamaya uygun degildir.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Poroz (gozenekli) ylUzeylericin astar gerekir.

- Uygulama yapilacak ylzeyler, temiz, kuru, yag ve tozdan
arindiritmis olmauidir.

- Plastik maddeler ile olan yapisma ve uygunluk, konu ileilgili
olarak kontrol edilmelidir.

- Kaplanmis yuzey uygulamalarinin (6rnegin, hidrofobik
cepheler)uygunlugunun bir on kontrollinun yapilmasi
gereklidir.

- Ozellikle akrilik kaplama malzemelerinde yumusatici
maddeden dolayi bir yapisma kaybir mumkun olabilir.

- Dogal ve sentetik taslarda on kontrol gerekir.

UYGULAMA

- Sosis ambalaji bir ucundan kesilir ve uygun tabancaya
yerlestirilir. Daha sonra baslik somunu tabancanin silindirine
vidalanir.

- Uygulama sirasinda fugalarin bir defada ve bosluk kalmadan
doldurulmasi gerekir.

- Acilmis ambalajlar mimkun oldugunca cabuk tuketilmelidir.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLIK

- Bulasan yerler ve kullanilan aletler, sanayi benzini (white
spirit) veya alkolle temizlenmelidir.

- Klrlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak
temizlenir.

SARFIYAT
Kullanim miktari degiskendir.

AMBALAJ
600 mlsosis / kolide 20 adet.

DEPOLAMA
- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde +5°C ile +25°C’de serin ve kuru halde

muhafaza edilmelidir.

- Ambalaji acilmis Urlnler derhal tUketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmri maksimum 9 aydir.

TEKNIK VERILER

Renk

Siyah

Baz

Oxime Silikon

Yogunluk (ISO 1183-1)

1,24 g/ml

Sertlestirme sistemi

Hava nemi araciligiyla

Vizkozite 75

% 100 ModUl (DIN53504 S2) 0,35 N/mm?*
Akiskanlik (ISO 7390) <2mm
Kopmada uzama (DIN53504 S2) 630%
Cekme Mukavemeti (DIN53504 S2) 1,30 N/mm?

Kuruduktan sonra isi dayanimi

-40°C - +120°C

Kabuk olusumu (+23°C / 50% RH)

7-8 dk

Nakliye esnasinda donma mukavemeti

Maksimum -15°C

Sertlik Shore A (DIN53505) 20
Cikis hizi (@ 3mm / 6,3bar) 150 g/dk
Uygulama sicakligi +5°C - +40°C

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina

gore elde edilen yaklasik verilerdir.
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CornerFix

PU Esasli Kose Yapistiricisi

URUN TANIMI

Bostik CornerFix, tiksotropik 6zellikte (jel kivami) solvent
icermeyen dikey uygulamalarda da kullanilabilen politretan
esasli bir yapistiricidir. Yapistirici, alt katmanin ve ortamin
nemiyle reaksiyona girerek sertlesir, guc¢lu VE suya dayanikli
bir baglanti olusturur.

KULLANILDIGI YERLER

- Kbse yapistirma uygulamalarinda,

- Ahsap, metal, tas, beton, plastik ve PU k&puk, PS

kopuk, tasylnu ve cam yunu gibiizolasyon malzemeleri
yapistirmada,

- Yukarida belirtilen yuzeylerin baglanti panelleri, tabelalari,
duvar kaplamalari, sUpurgeliklerin montajinda.

OZELLIKLER

- Guclu, mukavemetli ve suya dayaniklidir.

- Dikey uygulamaicin uygundur.

- Cogu, hatta nemli yUzeylerde astar olmadan mukemmel
yapisma saglar.

KISITLAMALAR

- PE, PP, PC, PMMA, PTFE, yumusak plastik, neopren ve
bitumlu ylzeylericin uygun degildir

- Klorurlerle (havuzlar) birlikte uygun degildir

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Uygulama yapilacak yuzeyler, temiz, kuru, yag ve tozdan
arindiritmis olmatidir.

- Yapiskan yuzeyler gevsek parcaciklardan arindiritmalidir.
- Uygulamadan dnce yapismayi test edin.

- Uygun kurlemeiicin, ylzeylerin birinin gozenekli olmasi
gereklidir.

UYGULAMA

- Yapiskani kartustan bir tarafa uygulayin. Baglanacak
malzemeleriacik kalma sUresiicerisinde bir araya getirin. Yer
degistirmeyi onleyin.

- Paneluygulamalarinda CornerFix'i kenardan 5cm ve yaklasik
20 ila 40cm araliklarla 6mm’lik boncuklar halinde uygulayin.
Hemen paneli duvara sikica bastirin. Ilk 24 saat destek
saglamak gerekebilir.

- Ahsap sUpurgelik ve diger uygulamalaricin, CornerFix’i esit
olarak 20cm aralikli noktalar veya cizgiler halinde uygulayin.
Malzeme hafifce hareket ettirerek ve esit basin¢ uygulayarak
yerine oturtulmalidir. Sonunda sikica bastiriniz.

-Ylzeylerin cesitliligi nedeniyle test yapilmasi onerilir.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLiK

- Bulasan yerler ve kullanilan aletler, 10 dk icinde sanayi
benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.

- Kurlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak
temizlenir.

SARFIiYAT
Kullanim miktari degiskendir.

AMBALAJ
370 ml plastik kartus / kolide 25 adet

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

- Ahsap paletler Gzerinde +5°C ile +25°C’de serin ve kuru halde
muhafaza edilmelidir.

- Ambalajiacilmis Urlnler derhal tUketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 koliistiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama omri maksimum 9 aydir.
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Cornerfix

TEKNIiK VERILER

Renk Bej
Baz Politiretan
Yogunluk (ISO 1183-1) 1,48 g/ml

Sertlestirme sistemi

Hava nemi araciligiyla

Gerilme Direnci (DIN 53504 S2)

13 N/mm?

Isi dayanimi

-30°C - +70°C

Kabuk olusumu

10 dakika @ + 23°C/50%
RH

Kopma mukavemeti (N/mm?)

10 Mpa

Klrlesme zamani (@ + 23°C/50%RH)

24 - 48 saat

Nakliye esnasinda donma mukavemeti

Maksimum - 15°C

Uygulama oranlari (@ @4 mm/3 bar)

400 g/dakika

Uygulama sicakligi

+5°C- +35°C

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina

gore elde edilen yaklasik verilerdir.
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PU Fix FC

Hizli KUrlenen Poliuretan Esasli Yapistirici

URUN TANIMI

Bostik PU Fix FC, hava nemi ile kurlesen, demir sac,
aliminyum, paslanmaz celik, kursun, bakir, seramik, cam,
ahsap ve bircok plastik yuzeye mikemmel yapisma ozelligine
sahip, tek komponentli, poluretan esasli, hizli klirlenen bir
yapistiricidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Otomotiv sektorinde, araba, karavan vb. araclarin
imalatinda,

- Havalandirma kanallari ve klima imalat ve montajinda,

- Catilarda yagmur suyu toplama borularinin birlesim
yerlerinde ve yagmur oluklarinda sizdirmazlik saglayici olarak,
- Metal sac birlesim islerinde titresimi azaltmakicin,

- Metal sac bilesim yerlerinde izolasyonu saglamakiicin,

- Su, gaz, hava ve toz gecirgen araliklarin izole edilmesinde
kullanitir.

OZELLIKLER

- Kalici elastikiyete sahiptir.

- Akma yapmaz, tiksotropik ozelliktedir.

- Ylzey yapiskanligi yoktur, kir tutmaz.

- Cekme yapmaz.

- Tabanca ile kolay uygulanabilir ve duzeltilebilir.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Uygulama yapilacak yuzeyler, saglam, temiz, kuru, yag ve
tozdan arindiritlmis olmatidir.

- Cam ve metal gibi gdzenekli olmayan yuzeyler solventile
tamamen temizlenmeli, boya veya kaplama malzemelerinden
tamamen arindiritmatidir.

UYGULAMA

- Kartus kullanilmadan once agzi kesilip, plastik uc takilir.

- Ucun agzi kesilip, kartus tabancaya takilir.

- Tabancaya yerlestirilmis kartus hava birakmayacak sekilde
uygulanir.

- Islak, donmus veya surekli su bulunan zeminlere
uygulanmamalidir.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLiK

- Bulasan yerler ve kullanilan aletler, 10 dk icinde sanayi
benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.

- Kirlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak
temizlenir.

AMBALAJ
600 ml sosis / kolide 20 adet.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde serin ve kuru halde muhafaza
edilmelidir.

- Ambalaji acilmis Urlnler derhal tUketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 1yildir.

TEKNIiK VERILER

Renk Beyaz, Siyah, Gri
Gerilme Direnci (N / mm?) 22,0
Kopmada Uzama > 350

Shore A sertligi ~35-40 (28 glin)

Yogunluk (gr/ cm?) 118 + 0,03

Ylzey kuruma suresi 40 £10 dk. (23°C ve 50% R.H)

Kurlesme hizi Min. 3 mm/gun (23°C ve 50% R.H)

Isidayanimi - 40°C ile + 90°C arasl

Calisma sicakligi +5°C + 40°C aras!

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.
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PANELTACK iLE
PANEL YAPISTIRMADA GUVENLI COZUMLER

Panel Yapistirma Teknolojileri;

- PanelTack vann
PRIMER

- FoamTape PANELTACK

- Primer PanelTack

(. Bostik
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PanelTack

Panel Yapistiricisi

URUN TANIMI

PanelTack, SMP esasli, duz dis cephe panellerinin ve ozellikle
ylksek basingla Uretilen Laminat kaplama panellerinin cephe
ylzeyine baglanmasiicin kullanilan, nemle kurlenen, son
derece elastik bir yapistiricidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Dis cephe kaplamasi,

- Cati kenar kaplamalari,

- Siperlik kaplamalari gibi uygulamalarda,

- Kaplama panellerinin yapistirilmasinda kullanilir.

OZELLIKLER

- Solvent veizosiyanaticermez.

- MUkemmel mekanik dayanima sahiptir.

- Gerilim kuvvetinin ideal sekilde dagilmasini saglayan uzun
sureli elastikiyete sahiptir.

- Nem ve hava kosullarina karsi mukemmel dayaniklidir.

- Basit ve hizlimontaj saglar.

- I¢ ve dis uygulamalarda ayni baglama sistemi kullanilabilir.
- KOMO - sertifikalidir.

-Yangina dayaniklidir, EN13501 - 1 Class B, s2,dO

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK
Panellerin yapistirilacagi cephelerin ©ninsa edilecek tasiyici
profillerin hazirliginda montaji yapilir.

UYGULAMA

- Sistem olarak Urun grubu uygulamasi 4 asamadan
olusmaktadir.

- Yapistirma yapilacak ylzeylere (profil ve panel ylzeyi)
Simson Primer PanelTack sUrullerek yuzeylerin tozdan
arindirilmasi saglanir. Kurumasiicin 10 dakika beklendikten
sonrayapistiricinin uygulanmasina baslanabilir.

- Astarlar tamamen kuruduktan sonra, araliksiz olarak ve
sadece dikey sekilde Simson FoamTape profilinic kismina
uygulanir. Kaplama panelleri Uzerine ilk yapismayi saglar ve
yapistiricinin tam kalinlikta olmasini saglar. Koruyucu bant
henuz ¢cikartilmamalidir.

- 3.asamada Simson PanelTack, aralarinda 10 mm bosluklar
olusacak sekilde, banda paralel olarak ve ticgen bir kesit
olusturulacak sekilde profil Ustlne uygulanir. Yapistiricinin
kalinliginin, bandin kalinligindan fazla olmasina dikkat
edilmelidir.

- Bantin Uzerindeki koruyucu tabaka cikarilir ve paneller
hizalanarak yerlerine sikica Simson FoamTape ile temas edene
kadar bastirilir. Yapistiricinin sirilmesinden sonra en geg
10 dk. icinde paneller yerlestirilir.

SARFIYAT
25 sosis /100 m?

AMBALAJ
600 mlsosis / kolide 12 adet.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalaji acilmis Urlnler derhal tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 5 koliistiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 1yildir.

TEKNIK VERILER

Renk Acik Gri

Baz Silan Modifiye Polimer
SMP

Komponent Sayisi 1

Tipi Elastik

Kivam Yumusak, homojen
macun kivaminda

Shore A degeri Yaklasik 30

OzgulAgirlgi 1,4 gr/ml

Film Olusumu (Baslangic) (20°C/ RH % 50) | 15 dakika

i%r'#«née-gifﬁ?i'g's. SKG'03.08.056.1) 1IN/ mm?

Effémg ?22?315?;5. SKG'03.08.056.1) 1IN/ mm?

1ZK|8r~\4/%rl—lesgrhgiaf-‘ixléaks'?;ikee%s.os.osesn) 4,3mm

Ist Araligi -40°C +90°C arasl

Uygulama Araligi

+5°Cile + 35°C arasl

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina

gore elde edilen yaklasik verilerdir.

g Trespa Meteon FR
EN13501-1 Class B,s2,d0

Yangina dayanikli

Komo sertifikali

Bostik Yapi Katalogu
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FoamTape

Cift Tarafi Yapiskanli Bant

URUN TANIMI
Simson FoamTape, bir yuzunde koruyucu folyo bulunan cift
tarafli HDPE yapiskan kopuk banttir.

OZELLIKLER

- Kaplama panellerinin birlestirilmesinde kullanilmak tzere
KOMO sertifikalarina dahil edilmistir.

- Cesitli hava kosullarinda yuksek birlesim dayanimi vardir.
- Siyah renktedir.

SARFIYAT
12 rulo /100 m?

AMBALAJ
25 mtrulo / kolide 25 adet.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

- Ahsap paletler Gzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalaji acilmis Urlinler derhal tUketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 5 koli istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama 6mri maksimum 1yildir.

TEKNIiK VERILER
Renk

Siyah
Min. 50 kg / m?
33 kPa (ISO844)

Ozgulagirugi

%10'da basin¢ dayanimi

Uygulama isisi +5°C ile + 35°C aras|

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

Primer PanelTack

Astar

URUN TANIMI

Primer PanelTack, kaplama panelleri ve metaller Uzerindeki
yapisma dayanimini arttirmak amaciyla kullanilan bir yikama
astaridir. Ahsap yuzeylerin temizlik ve dayanimini artirmak
amacitile kullanilan siyah renkli astar ise Simson Primer SX
Black'tir.

KULLANILDIGI YERLER
Belirli kaplama panellerinin, anodize aliminyum ve lake
yuzeyler Uzerinde onislem yapmak amaciyla kullanilir.

OZELLIKLER

- Belirli kaplama panellerinin ve metallerin Uzerine yapistirma
dayaniminiarttirir.

- Kuruma suresi kisadir: yaklasik 10 dakikadir.

- Kullanimi kolaydir. “Yikama - astar” ve temizleyici ayni Grun
icindedir.

- SKG'03.08.056.1 ve SKG'03.08.056.2 no.lu KOMO
sertifikalarina dahil edilmistir.

- Kullanimi ekonomiktir.

AMBALAJ

Simson Primer PanelTack 500 ml teneke kutu / kolide 6 adet.
Simson Primer SX Black 1000 ml teneke kutu yuzey icin

1,5 litre Primer PanelTack astar gereklidir.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

- Ahsap paletler tGzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajiacilmis Urlnler derhal tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 5 koli istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama dmru maksimum 1yildir.
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TEKNIiK VERILER

Renk Seffaf Ucuk Sari
Kuru icerik % 17
OzgulAgIrlig 0,76 gr/m?
Parlama Noktasi +9°C

Kuruma Suresi 10 dakika
Calisma sicakligl +5°Cile + 30°C

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemioranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.




Uygulama

Yapistirma yapilacak yuzeylere (profil Astarlar tamamen kuruduktan sonra, PanelTack, FoamTape bandina paralel
ve panel ylzeyi) Primer PanelTack araliksiz olarak ve sadece dikey sekilde olarak, 10 mm ara olacak sekilde Ugcgen
slirllerek tozdan arindirilmasi saglanir. FoamTape profilin ic kismina uygulanir. bir kesit olusturularak profil Ustline
Kurumasi icin 10 dk. beklendikten sonra FoamTape, kaplama panelleri Uzerine ilk uygulanir. Yapistiricinin kalinliginin,

yapismayi gerceklestirir ve yapistiricinin -
esit ve aynikalinlikta olmasini saglar. bandin kalinligindan fazla olmasina
Koruyucu bant tzerindeki koruyucu dikkat edilmelidir.

folyonun bu asamada cikarilmasina

dikkat edilmelidir.

yapistiricinin uygulanmasina baslanabilir.

Panel yapistirma sistemi 3 iirlinden olusmaktadir:

- PanelTack - Panel Yapistiricisi
- FoamTape - Cift Tarafli Yapiskan Kopuk Bant
- Primer PanelTack - Astar

SMP teknolojisi ile gelistirilmis olan PanelTack, solvent ve izosiyanat
icermeyen essiz bir panel yapistirma sistemidir.

Yangina dayanikli Komo sertifikali

Trespa Meteon FR Ko

Bandin Uzerindeki koruyucu folyo
cikarilir ve paneller hizalanarak yerlerine SKG

sikica FoamTape ile temas edene kadar EN13501-1 Class B,s2,d0 “ . '03.08.056.01
bastirilir. Yapistiricinin sirilmesinden

sonraen gec 10 dk. icinde paneller

yerlestirilir.

profil

FoamTape

Primer PanelTack

(profil ylzeyi) PanelTack

Primer PanelTack (panel yuzeyi) / Panel

YAPISTIRICILAR
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“Smart’” yardim:
44410 99

Bostik Kimya Sanayi ve Ticaret A.S.

Merkez: Mecidiyekdy Mh. Oguz Sk. RénesansBiz Plaza N: 4A/7 Zemin Kat 34381 Sisli, istanbul
Corlu Fabrika: Yulafli koyu, Tavsanli mevkii Corlu, Tekirdag

inegdl Fabrika: Babasultan Yolu N:116400 inegdl, Bursa

E-mail: info@bostik.com.tr

an Arkema company AR EMA

www.bostik.com.tr onEmisTRY



