Ahsap Yapistiricilari

AHSAP PARKE YAPISTIRICILAR VE DOLGULAR

HPA180
SILENSTIK
JOINT PB
PARFIX PU57

SMP Esasli Parke Yapistiricisi

SMP Esasli Akustik Parke Yapistiricisi
SMP Esasli Derz Dolgu Mastigi

2K PU Esasli Parke Yapistiricisi

10
1M
M2
13



2%
<
=
O
a2
'_
ur
<
>_
o
<
Uy
T
<

IHPA180

SMP Esasli Parke Yapistiricisi

URUN TANIMI

BOSTIK HPA180, her turlu parkenin ve ahsap tlrudnun (gurgen,
kayin, hus, bambu vb), serit ve mozaik parkelerin, hassas
doseme tahtalarinin, yogunlastirilmis ahsaplarin, emici ve
emici olmayan yuzeyler Uzerine yapistirilmasinda kullanilan,
tek komponentli, kullanima hazir, genel kullanim amacli, SMP
esasli, ustin performansli parke yapistiricisidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Islak mekanlarda (banyo,mutfak, ylzme havuzu vb. tik agaci
yapistiritlmasinda),

- I¢ ve dis mekanlarda (teras),

- Beton, kum / ¢cimento saplari, anhidrit saplarda,

- Duzgunlestirilmis alt zeminlerde,

-Zemine uygulanan kontrplaklar ve ahsap materyallerden
olusan alt zeminlerde.

OZELLIKLER

- Neme dayaniklidir (6rnegin, i1slak bolgelere temas eden tik
agacinin yapistiritmasinda).

- Bekleme sliresine gerek yoktur.

- Suicermez, bu nedenle ahsapta sisme gibi hasar verici
etkilere neden olmaz.

- Solvent veisosiyanaticermez.

- Cevre Dostudur. A+ = Cok DUsuk Emisyon Sinifindadir.
- Yerden isitma ve sogutma sistemleriicin uygundur.

- -40°Cile +120°C arasindaki sicakliklarda kalici olarak
elastiktir.

- Yuksek yapisma guclne sahiptir.

- Parke zemin Uzerindeki yapiskan kalintilari kolayca
cikarilabilir.

- Basin¢ ya da uzamadan sonra ilk elastikiyetini korur.

- Metaldosemeler lzerinde korozyona neden olmaz.

- Darbe sesi etkisini dnemli ol¢cude azaltir.

- Egzotik ahsaplaricin idealdir.

ACIKLAMALAR

- Parkeleri kuru yerde muhafaza ediniz.

- Bagilnem %65’in Uzerindeyse parke doseme uygulamasi
yapmayiniz.

- Yerden isitma sistemleri mevcut yonetmeliklere uygun
olmak zorundadir.

- Montajdan 48 saat dnce isitmayi kapatin. Zemini dosedikten
sonraen az 1Thafta bekledikten sonra isitmayiacin ve yavas
yavas artirin.

- SMP esasliyapistirici cok yapiskandir, kullanmadan once
eldiven takmanizi oneririz.

- Uygun Ahsap Parke Olculeri:

- Masif Ahsap Parkeler : En fazla 180 mm. genislikler ve ve en
fazla 23 mm. kalintiklaricin.

- Islenmis/ Cok Katmanli Parkeler : Tum genislikler ve
kalinliklaricin.

UYGULAMA ONCESI HAZIRLIK

- Uygulama yapilacak zemin saglam, dliz, puruzsuz, kuru ve
oncekiyapistirici kalintilari, kalip yagi, toz, yag veya diger
kirlilige neden olan maddelerden arindirilmis olmalidir.

- Var olan zemin dosemelerinin Uzerine kaplama yaparken,
dosemelerin sikica sabitlenmis ve temiz oldugu kontrol
edilmelidir.

- Kir, cila, yag ve benzeri kirlenmeye neden olan maddeleri
temizlenmelidir.

- Daha detayli bir alt zemin hazirligi gerektiginde, uygun
Bostik astarlariile cok emici olan yuzeyler sarfiyati azaltmak
ve homojen dengeli bir emicilige sahip alt zemin elde etmek
icin astarlanmalidir.

- Uygulama yuzeyinde yeterli nemsizlik saglanmalidir, aksi
takdirde Eponal 336 Nem Bariyeriile astarlanmalidir.

- Yapistiriclyl uygulamadan once mutlaka astarlarin ve alt
tabakaniniyice kurudugundan emin olun.

UYGULAMA

- Uygulama yapilacak alanin tamamina bir 69 nolu Pajarito
dislimala yardimiyla duz bir kat uygulayin. Beklemeye gerek
yoktur. Anhidrit saplarin Gzerine astar uygulamaya gerek
yoktur.

- Ahsap zemin kaplamasini hemen gerekli konuma getirin

ve iyi bir yapisma saglamak icin tum yuzeyin Uzerine sertce
bastirin (ya da Uzerinden ruloyla gecin).

- Deformasyona ugramis doseme tahtalarinin Uzerine agirbik

konmali ve tamamen dizelene kadar o pozisyon korunmalidir.

- Takozlar kullanarak parke ile duvar arasina 8 mm’lik bir
bosluk birakin. Kurulumdan sonra takozlari hemen ¢ikarin.

Bostik Yapi Katalogu

Bostik

~ HPA

SOLLE PARQUET

AOES

TEKNIiK VERILER

Renk Acik kahverengi

Bekleme Suresi Yok

+23°C "de yaklasik 50 dakika

Calisma Suresi

Trafige Acilma Suresi Min. 12 saat

Tam Kurlenme Min. 48 saat

Uygulama icin Ortam Sicakligi +10°C ile +30°C arasl

Uygulama Yuzey Sicakligi +10°C ile +30°C arasl

Kdrlenme Sonrasi Dayanim -40°C ile +120°C arasi

Min. 48 saat sonra zimparalama

Ahsap Parke Icin ve vernikleme

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

Bosluk boyutlari: zemin doseme yapilacak olan alanin
maksimum boyutunun %0.15'i.
- Kullandiktan sonra butun kaplarin agzini sikica kapatiniz.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLIiK
Aletler ve dokuntuler, tercihen yapistirici halen islak iken,
Metil Etil Keton (MEK) veya aseton ile temizlenmelidir.

SARFIYAT

Kullanilacak tarakli mala dlcuslne, ylzeyin dizgunluglne ve
emiciligine bagli olarak yaklasik 0,70 - 1,00 kg / m?,

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sarfiyat kontrolli numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
27kg'lik plastik kovada. (3 torba x7kg.)

DEPOLAMA

- Orijinal ambalajlar suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 3 kova istiflenmelidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +30°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda, orijinal ambalajinda
muhafaza edildigi taktirde depolama odmriu maksimum 18
aydir.
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SILENSTIK

SMP Esasli Akustik Parke Yapistiricisi

URUN TANIMI

SILENSTIK, her turlu parkenin ve ahsap turinun (gurgen,
kayin, hus, bambu vb), serit ve mozaik parkelerin, hassas
doseme tahtalarinin, yogunlastirilmis ahsaplarin, emici ve
emici olmayan yuUzeyler Uzerine yapistirilmasinda kullanilan,
darbe seslerine karsi 19dB lik akustik yalitim saglayan, tek
komponentli, kullanima hazir, genel kullanim amacli, SMP
esasli, ustin performansli parke yapistiricisidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Beton, kum / ¢cimento saplari, anhidrit saplarda,

- DUzgunlestirilmis alt zeminlerde,

- Zemine uygulanan kontrplaklar ve ahsap materyallerden
olusan alt zeminlerde.

OZELLIKLER

- Bekleme sliresine gerek yoktur.

- Suicermez, bu nedenle ahsapta sisme gibi hasar verici
etkilere neden olmaz.

- Solvent ve isosiyanat icermez.

- Cevre Dostudur. A+ = Cok DUsuk Emisyon Sinifindadir.
-Yerden isitma ve sogutma sistemleriicin uygundur.

- -40°Cile +120°C arasindaki sicakliklarda kalici olarak
elastiktir.

- Yuksek yapisma guculne sahiptir.

- Parke zemin Uzerindeki yapiskan kalintilari kolayca
cikarilabilir.

- Basin¢ ya da uzamadan sonra ilk elastikiyetini korur.

- Metal dosemeler lzerinde korozyona neden olmaz.

- FCBA'dan (Resmi Fransiz teknik Enstitlsu) yapilan akustik
testler sonug raporu 07/CTBA - IBC/PHY/149/1/D. Darbe
Akustik yalitimi delta Lw=19dB

- Termal Direnc : 0,08 m2 °K/W

ACIKLAMALAR

- Parkeleri kuru yerde muhafaza ediniz.

- Bagilnem %65’in Uzerindeyse parke doseme uygulamasi
yapmayiniz.

- Yerden isitma sistemleri mevcut yonetmeliklere uygun
olmak zorundadir.

- Montajdan 48 saat once isitmayi kapatin. Zemini dosedikten
sonraen az 1hafta bekledikten sonra isitmayiac¢in ve yavas
yavas artirin.

- SMP esasliyapistirici cok yapiskandir, kullanmadan dnce
eldiven takmanizi oneririz.

- Uygun Ahsap Parke Olculeri:

- Masif Ahsap Parkeler : Enaz 90 mm. - en fazla 120 mm.
arasindaki genislikler ve tim kalinliklar icin.

- Islenmis /7 Cok Katmali Parkeler : 90 mm. ve Uzerindeki tim
genislikler ve tim kalinliklaricin.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Uygulama yapilacak zemin saglam, dliz, purizsuz, kuru ve
oncekiyapistirici kalintilari, kalip yagi, toz, yag veya diger
kirlilige neden olan maddelerden arindirilmis olmalidir.

- Var olan zemin dosemelerinin Uzerine kaplama yaparken,
dosemelerin sikica sabitlenmis ve temiz oldugu kontrol
edilmelidir.

- Kir, cila, yag ve benzeri kirlenmeye neden olan maddeleri
temizlenmelidir.

- Daha detayli bir alt zemin hazirligi gerektiginde, uygun
Bostik astarlariile cok emici olan yuzeyler sarfiyati azaltmak
ve homojen dengeli bir emicilige sahip alt zemin elde etmek
icinastarlanmalidir.

- Uygulama yuzeyinde yeterli nemsizlik saglanmalidir, aksi
takdirde Eponal 336 Nem Bariyeriile astarlanmalidir.

- Yapistiriclyr uygulamadan once mutlaka astarlarin ve alt
tabakaniniyice kurudugundan emin olun.

UYGULAMA

- SILENSTIK ‘i, duvar cizgisi boyunca dokun.

- SILENSTIK Spatulasi yardimrile (20 - 30 derece egimle ) duz
bir hat seklinde ylzeye cekin.

- Yapistirici birakimi, plakalarin devam cizgilerine dik gelecek
sekilde yapilmalidir.

- Yapistiricinin devam uygulamasinda, dnceki uygulamanin
boncuklarinin surekliligi devam ettirilmelidir.

- Ahsap parkeleriyapistirin ve uygulama boyunca 40 dakika
baskiuygulayin.

Bostik
SILENTS

TEKNIiK VERILER

Renk Acik kahverengi

Bekleme Suresi Yok

Calisma Suresi +20°C "de yaklasik 40 dakika

Trafige Acilma Suresi Min. 24 saat

Tam Kurlenme Min. 48 saat

Uygulama icin Ortam Sicakligi +10°C ile +30°C arasl

Uygulama Yuzey Sicakligi +10°C ile +30°C arasl

Kdrlenme Sonrasi Dayanim -40°C ile +120°C arasi

Min.48-72 saat sonra

Ahsap Parke Icin zimparalama ve vernikleme

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

- Yaya trafigine 24 saat sonra acilabilir. Bundan dnce odadan
¢lkmaya izin vermesiicin basing azaltici plakalar kullanilabilir.
- Kullandiktan sonra butun kaplarin agzini sikica kapatiniz.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLiK
Aletler ve dokuUntuler, tercihen yapistirici halen islak iken,
Metil Etil Keton (MEK) veya aseton ile temizlenmelidir.

SARFIYAT

SILENSTIK spatulasiile uygulanir. Yuzeyin duzgunligu ve
emiciligine bagliolarak 1,60 - 2,00 kg / m?.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama éncesinde
sarfiyat kontrolli numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
15 kg'lik plastik kovada. (3 torba x 5kg.)

DEPOLAMA

- Orijinal ambalajlar suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tuketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 3 kova istiflenmelidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +30°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda, orijinal ambalajinda
muhafaza edildigi taktirde depolama dmri maksimum

18 aydir.

AHSAP YAPISTIRICILARI

Bostik Yapi Katalogu 11
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JOINT PB

Armuz Dolgu

URUN TANIMI

JOINT PB, dekoratif derz dolgularricin uygun, siyah renkli,
SMP esasli sizdirmazlik malzemesidir. Ayni zamanda
siradan yapistirmaisleriicin de kullanilabilen bir yapistirma
malzemesidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Gemi glUvertelerinde dekoratif derz dolgu olarak.

- Marangozlukislerinde.

- Ahsap ve metal kapi ve pencerelerde, tekneler, karavanlar ve
otomotivde.

- Ahsap, aluminyum, galvanize ve galvanizsiz celik bakir, boyali
metal, ¢ciplak veya lake ahsap, cam, PVC, polyester ylzeylere
astar uygulamadan kullanilabilir.

OZELLIKLER

- Neme dayaniklidir. (6rn. Islak zeminler, mutfaklar, banyolar)
- Yeni teknoloji: su ve izosiyanaticermez, solventsiz ve de
kokusuzdur.

- DusUk sicakliklarda bile kolay tabancali uygulama imkani
sunar.

- Ilk yapistirmadan itibaren ylksek yapisma gucu ve bag
kuvvetine sahiptir.

- -40°C ile +120°C arasindaki sicakliklarda kalici olarak
elastiktir.

-Yuksek yapisma gucune sahiptir.

- Asinma ve darbelere dayaniklidir.

- Maksimum sicaklik direnci: +180°C’de 30 dakika.

- Boya ile uyumludur ve zimparalanabilir.

- Metal malzemeler lUzerinde korozyona neden olmaz.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Ahsap Kaplama Malzemesi dnceden kuru bir ortamda
stoklanmis olmatidir.

-Yerden isitma sistemleri mevcutise, 3 hafta boyunca
calisiyor olmalidir. Uygulamaya baslamadan en az 48 saat
once Isitma sistemini kapatin. Yapistirma ve derz dolgu
islemlerinden 1hafta sonra kademeli olarak acin.

- Derz dolgu Oncesiylzeyin durumu, sonraki derz kalitesini
belirler.

- Yagli kereste aseton ile dnceden arindiritmali ve kurumaya
birakitmalidir.

- Calisilacak ortam tozdan arindirilmis olmatlidir.
Uygulama-Metod1:

- Uygulama yapilacak yivler boyunca maskeleme bandi
uygulayin.

- Vida disindeki plastik Ustu kesin, plastik basi vidalayin.

- Bosluga araliksiz sizdirmazlik maddesi uygulayin, tamamen
doldurun ve sizdirmazlik maddesini hacminin

%15-25'i kadar fazla uygulayin.

- 2-3 gun kurledikten sonra maskeleme bandini ¢cikarin ve
tasan fazlaliklari 6zel bir bicakla kesin.

Uygulama-Metod2:

- Uygulama yapilacak yivler boyunca maskeleme bandi
uygulayin.

- Vida disindeki plastik Ustl kesin, plastik basi vidalayin.

- Bosluga araliksiz sizdirmazlik maddesi uygulayin, tamamen
doldurun ve sizdirmazlik maddesini hacminin

%15-25'i kadar fazla uygulayin.

- Ardindan macunu bir macun bicagiile plruzsuz hale getirin
ve tamamen klrlenmesine izin verin.

- Bir zimpara ile fazlaliklari dizgun bir sekilde ortadan kaldirin,
bakim yagi veya vernik uygulamadan énce mukemmel bir
sekilde zimparalayin.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLIK

Aletler ve dokUntuler, tercihen malzeme halen islak iken
aseton ile temizlenmelidir.

Sertlesen mastik mekanik olarak temizlenebilir.

SARFIYAT

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama 6ncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
290 ml. kartus.

TEKNIK VERILER
Renk

Siyah
Yok

Bekleme Suresi

Calisma Suresi +20°C "de yaklasik 40 dakika

Kabuk Tutma Suresi +20°C "de yaklasik 10 dakika

Trafige Acilma Suresi Min. 3 gln

Kirlenme Hizi 3 mm. 24 saatte.

Tam Kurlenme 48 saat - 72 saat

Uygulama icin Ortam Sicakligi +12°C ile +30°C arasl

Uygulama Ylzey Sicakligi +12°C ile +30°C arasi

Kirlenme Sonrasi Dayanim -40°C ile +120°C arasi

Teknik bilgiler +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

DEPOLAMA

- Orijinal ambalajlar suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tlketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 5 koli istiflenmelidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +30°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda, orijinal ambalajinda
muhafaza edildigi taktirde depolama dmru maksimum 12
aydir.



IPARFIX PU57

2 Komponentli Poliuretan Esasli Parke Yapistiricisi

URUN TANIMI

PARFIX PU57, tum parke tiplerini emici ve gecirimsiz ylzeylere
yapistirmakicin kullanilan, cift komponentli, uzun calisma
sureli politretan yapistiricidir.

KULLANILDIGI YERLER

- Masif ahsap, tUm ahsap turleri(gurgen, kayin, hus agaci ve
bambu dahil), uzun parke / islenmis ahsabin tum kalinlik ve
uzunluklari, islenmemis veya fabrika tarafindan dnceden
islenmis ahsap doseme, mozaik parke - kenar doseme
tahtalari - damarli odun yapistirilmasinda,

- Betonarme doseme, tesviye saplari, dosemelik kontrplak
ve tahta paneller, metal zemin kaplamalar, seramik karolar,
anhidrit saplar Uzerinde.

OZELLIKLER

- Uzun calisma suresi: yaklasik 80 dakika

- Islak yapisma kolayligl, acik bekleme slresi gerektirmez.
- Elastiktir.

- Dayanikli ve uzun dmurluaddar.

- Yuksek yapisma mukavemetine sahiptir.

- Astar gerektirmez.

- Suicermez, bu nedenle ahsapta sisme gibi hasar verici
etkilere neden olmaz.

- Yerden isitma ve sogutma sistemleriicin uygundur.

ACIKLAMALAR

- Parkeleri kuru yerde muhafaza ediniz.

- Bagilnem %65’in Uzerindeyse parke doseme uygulamasi
yapmayiniz.

- Yerden isitma sistemleri mevcut yonetmeliklere uygun
olmak zorundadir.

- Montajdan 48 saat dnce isitmayi kapatin. Zemini dosedikten
sonra en az 1hafta bekledikten sonra isitmayi acin ve yavas
yavas artirin.

-Yagliagag turleri (6rnegin, tik) parke kurulumundan once
asetonile yagdan arindirilmatlidir.

- DusuUk sicakliklarda yapiskan kalinlasir, yapisma reaksiyonu
yavaslar veya durabilir.

UYGULAMA ONCESi HAZIRLIK

- Toz, kir, kalip yagi, clruf, boya gibi benzeri yapismayi
engelleyici yabanci maddeler, cimento, siva ve beton gibi
kalintilar ve atiklar uygulama yuzeyinden arindiritmalidir.

- Catlak, zayif ylzeyler gibi kendini tasiyamayacak
saglamlikta olan alt yuzeyler veya yosun kalintilari ylzeyden
temizlenmelidir.

- Tamir gerektiren zeminler, yapistirici uygulanmadan en az

3 -4 gun once ozel kendinden yayilan zemin saplariile tesviye
edilmelidir. Tesviye sapinin tam kurudugunda emin olduktan
sonrayapistirma uygulamasina gecilmelidir.

- Siviemme Ozelligi ylUksek olan ylzeylerde astar kullanilmasi
tavsiye edilir.

- Uygulama yuzeyinde yeterli nemsizlik saglanmalidir, aksi
takdirde Eponal 336 Nem Bariyeriile astarlanmalidir.

- Yapistiriclyr uygulamadan once mutlaka astarlarin ve alt
tabakaniniyice kurudugundan emin olun.

UYGULAMA

- PARFIX PU57, iki bileseni homojen bir karisim elde edene
kadar dusuk devirli bir karistirici yardimiyla karistiritmatidir.
Karistirici hizi200-300 rpm’yi gecmemelidir.

- Hazirlanan karisim, uygun dis yapisina sahip tarak ile zemine
yayilmalidir.

- Yapistirilacak kaplama malzemesi, yapistirici surulmus
yuzeye dikkat ederek yapistiritmalidir.

- Acik sUre gerekmez, baslangictaki bag kuvveti kur esnasinda
daha da guclenir.

- Doseme kaplamalari Uzerine, yapiskan tamamen sertlesene
kadar rulolarla yuvarlanmali ve agirlik uygulamasi yapitmatidir.
- Takozlar kullanarak parke ile duvar arasina 8 mm’lik bir
bosluk birakin. Kurulumdan sonra takozlari hemen ¢ikarin.
Bosluk boyutlari: zemin doseme yapilacak olan alanin
maksimum boyutunun %0.15'i.

- DUsuk sicakliklarda yapiskan kalinlasir, yapisma reaksiyonu
yavaslar veya durabilir.

- Kullandiktan sonra bitln kaplarin agzini sikica kapatiniz.

Bostik

PARFIX
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TEKNIiK VERILER

Renk Sarl, acik kahverengi

Bekleme Suresi Yok

Calisma Suresi +20°C "de yaklasik 80 dakika

Trafige Acilma Suresi Min. 24 saat

Tam Kurlenme Min. 48 saat

Uygulama icin Ortam Sicakligr | +10°C ile +30°C arasi

Uygulama Yuzey Sicakligi +10°C ile +30°C arasl

Kudrlenme Sonrasi Dayanimi -25°C ile +80°C arasi

Min. 48 saat sonra zimparalama

Ahsap Parke Icin ve vernikleme

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM
Aletler ve dokUntuler, tercihen yapistirici halen islak iken,
Metil Etil Keton (MEK) veya aseton ile temizlenmelidir.

SARFIiYAT

Kullanilacak tarakli mala olcuslne, ylzeyin dizgunluglne ve
emiciligine bagli olarak yaklasik 0,80 - 1,40 kg / m?,

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama dncesinde
sarfiyat kontrollu numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

AMBALAJ
10 kg'lik plastik kovada.

DEPOLAMA

- Orijinal ambalajlar suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Patlamis veya acilmis ambalajlar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tUketilmelidir.

- Ust Uste en fazla 3 kova istiflenmelidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +30°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda, orijinal ambalajinda
muhafaza edildigi taktirde depolama dmriu maksimum 18
aydir.
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